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To take the cordage, basketry and textile traditions from plants is to take a good look at the landscape 

and the plants available within it and their relative quantities and properties. 

 

(Hurcombe 2014: 38). 
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RESUM 

 

L’objectiu principal del present treball és comprendre els processos de producció d’objectes basats 

en fibres vegetals (cistells i cordes) i els seus usos possibles entre comunitats neolítiques i de l’Edat del 

Bronze del Nord-est peninsular i Balears. L’estudi d’aquestes restes ens poden informar sobre les 

societats que les van produir i utilitzar, i sobretot sobre l’elecció i l’obtenció de les primeres matèries 

vegetals. El coneixement ecològic de les poblacions passades i la comprensió dels processos tècnics 

són, factors que juguen un paper fonamental en la creació d’entorns socials del passat. Les qüestions 

precises que abordarà aquesta tesi són: Quins tipus d’objectes es produïen amb les fibres vegetals? 

Quins tipus de fibres vegetals s’empraven? Con es feien aquestes artesanies? Per a què s’utilitzaven? 

Per respondre aquestes qüestions s’estudiaran els objectes fets amb fibres vegetals de jaciments del 

Nord-est de la Península Ibèrica i Balears. La tesi pretén aportar dades sobre la gestió dels recursos 

vegetals de societats agrícoles i, en particular, sobre el seu coneixement ecològic. Així mateix es pretén 

caracteritzar els processos d’elaboració de les artesanies en fibres vegetals i determinar la seva funció.  

 

Els casos d’estudi tractats en aquesta tesi són les restes de cistelleria i corderia dels jaciments de La 

Draga (Banyoles, Girona), datat ca. 5.300 – 5.000 cal. BC, les Coves del Fem (Ulldemolins, Tarragona), 

datat entre  4.941 – 4.545 cal. BC, la Cova des Pas (Ferreries, Menorca), datat entre 1.100 – 800 cal. BC i 

les impressions de cistelleria en ceràmica del jaciment de la Cova Fonda (Salomó, Tarragona), atribuïts 

segons la tipologia dels materials ceràmics a l’Edat del Bronze. Els mètodes emprats han tingut per 

objectiu la caracterització de les tècniques emprades en l’elaboració, la identificació de la matèria 

vegetal emprada i les propostes de les possibles funcionalitats basades en les característiques 

anatòmiques, la morfometria i la tècnica de manufactura. 

 

Els resultats obtinguts indiquen, en tots els casos, l’aprofitament de plantes locals, abundants i fàcils 

d’obtenir ja sigui en ambients lacustres o de ribera, pel cas de La Draga o de les Coves del Fem, o en els 

voltants de la Cova des Pas. A nivell tecnològic, en el conjunt de corderia i cistelleria dels jaciments 

estudiats ha estat possible documentar una recurrència pel que fa a les tècniques. Entre les cordes 

predomina la torsió, tot i que també es documenta la tècnica del trenat. Entre les restes cistelleres es 

documenta un predomini de la tècnica en espiral cosida en tots els contextos; no obstant, s’evidencien 

variants morfotècniques dins la mateixa tècnica de manufactura, que bàsicament es centren en la 

tipologia de les puntades. Finalment, a través de l’estudi dels conjunts de cistelleria presentats, tant de 

forma directe com indirecte, ha estat possible detectar diverses funcionalitats dins de l’àmbit domèstic: 

emmagatzematge d’aliments, transport i el modelat de la ceràmica. D’altra banda, també s’ha 

documentat la funció de les cordes en les activitats funeràries d’inhumació.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present work is to understand the production processes of objects based 

on vegetable fibers (cordage and basketry) and their possible uses between Neolithic and Bronze Age 

communities in the north-east of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. The study of these 

remains can inform us about the societies that produced and used them, and especially about the 

choice and obtaining of plant raw materials. Ecological knowledge of past populations and 

understanding of technical processes are factors that play a key role in creating social environments of 

the past. The specific questions that this thesis will address are: What types of objects were produced 

with vegetable fibers? What types of vegetable fibers were used? How were these crafts made? What 

were they used for? To answer these questions, we will study objects made with vegetable fibers from 

sites in the northeast of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. The thesis aims to provide data 

on the management of plant resources of agricultural societies and, in particular, on their ecological 

knowledge. It is also intended to characterize the processes of making handicrafts in vegetable fibers 

and determine their function. 

The case studies treated in this thesis are the remains of basketry and cordage from the sites of La 

Draga (Banyoles, Girona), dated ca. 5,300 - 5,000 cal. BC, Les Coves del Fem (Ulldemolins, Tarragona), 

dated between 4,941 - 4,545 cal. BC, La Cova des Pas (Ferreries, Menorca), dated between 1,100 - 800 

cal. BC and the impressions of ceramic basketry from La Cova Fonda site (Salomó, Tarragona), attributed 

according to the typology of ceramic materials in the Bronze Age. The methods used were aimed at 

characterizing the techniques used in the preparation, identifying the plant material used and proposing 

possible functionalities based on anatomical features, morphometry and manufacturing technique. 

The results obtained indicate, in all cases, the use of local plants, abundant and easy to obtain either 

in lake or riverside environments, in the case of La Draga or Les Coves del Fem, or in the vicinity of La 

Cova des Pas. At a technological level, in the set of cordage and basketry of the studied sites it has been 

possible to document a recurrence in terms of techniques. Twisting predominates between the cords, 

although the braiding technique is also documented. Among the basket remains is a predominance of 

the coiled technique in all contexts; however, morphotechnical variants within the same manufacturing 

technique are evident, which basically focus on the typology of the stitches. Finally, through the study of 

the basketry sets presented both directly and indirectly, it has been possible to detect various 

functionalities within the domestic sphere: food storage, transport and the modeling of ceramics. On 

the other hand, the role of cords in burial funeral activities has also been documented. 
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Molts dels termes tècnics utilitzats en aquesta tesi provenen de l’anglès. Per tant, s’ha cregut 

necessari aportar el seu origen lingüístic per evitar possibles confusions. A continuació, es citen totes les 

traduccions al català dels termes tècnics usats amb el seu equivalent a l’anglès. 

 

 

Corderia 

 

Angle of twist. Angle de torsió de la corda, que es diferencia entre suau (loose), mitjà (medium) i tancat 

(tight). 

 

Bead. Línia de divisió que marquen els cordills d’una corda. 

 

Bight. Corba que forma la corda entre els dos extrems al fer-se un nus. 

 

Bitter end. Final del nus d’una corda. Part del nus de la corda on és nuada. 

 

Clockwise direction. Corda torçada seguint el sentit de les agulles del rellotge. 

  

Core cord. Corda nuclear. 

 

Cord-impressed pottery. Ceràmica impresa cordada.  

 

Counter-clockwise direction. Corda torçada en contra del sentit de les agulles del rellotge. 

 

Direction of twist. Direcció de torsió de la corda. 

 

Fiber. Fibra. 

 

Hand twisting. Torsió amb les mans.  

 

Knob knot. Nus de pom. 

 

Knotting, knotted cords. Nuat, cordes nuades. 

 

Laying. Pas del contragir necessari per bloquejar el gir d’una corda. Contragirs 

 

Loop knot. Nus de llaç. 

 

Number of strand plies. Nombre de cordills o caps.  

 

Plaiting, plaited cords. Trenat, cordes trenades.  

 

Ply. Nombre de caps o cordills.  

 

Plying, plyed. Cordill o corda que s’ha torçat i contragirat per tal que no perdi la torsió. 

 

Plyed yarn. Corda simple formada per cordills (Emery 1952). 

 

Primary cord. Corda simple formada per cordills (Hurley 1979). 
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Rope cord. Corda o soga.  

 

Small stuff. Corda fina.  

 

Spinning, spun cords. Torsió, cordes torçades. 

 

Standing part. Part del nus d’una corda que queda inactiva després del nus. 

 

Strand. Cordill (Hurley 1979). 

 

Tightness of twist. Rigidesa de la torsió de la corda. 

 

Yarn. Bri de fibres, cordill (Emery 1952). 

 

 

 

 

 

 

Cistelleria  

 

Bundle. Feix de fibres. Element horitzontal passiu que forma la trama en cistelleria d’espiral cosida 

(Wendrich 1989). Feix de fibres: element flexible que pot formar l’element de l’espiral en cistelleria 

d’espiral cosida. 

 

Coil or foundation. Espiral.  

 

Coiling, coiled basketry. Cistelleria d’espiral cosida. Els diferents elements que la conformen són la 

trama (passive foundation element (Adovasio 1977; Croes 1977), o bundle (Wendrich 1989)) i l’ordit 

(active sewing element (Adovasio 1977; Croes 1977) o winder (Wendrich 1989)). 

 

Coiling techniques. Tècniques en espiral.  

 

Form of stitch. Forma de la puntada, que pot ser simple entrellaçada o unida (interlocking), simple no 

entrellaçada o separada (non-interlocking) o puntada simple travessada (split). 

 

Foundation element. Element horitzontal passiu que forma la trama en cistelleria d’espiral cosida 

(Adovasio 1977; Croes 1977). 

 

Handle or knob. Nansa o pom. 

 

Kind of foundation elements. Tipus d’elements de l’espiral, que poden ser rígids o semi rígids, com les 

vares (rods), flexibles, com els feixos (bundles) o semi rígides, com les tiretes o varetes (welts). 

 

Number and arrangement of foundation elements. Nombre i disposició dels elements de l’espiral, que 

pot ser simple (single element foundation), en horitzontal (horizontal foundation), en vertical (stacked 

foundation) o en agrupament (bunched foundation). 

 

Plaiting, plaited basketry. Cistelleria teixida o trenada.  
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Rim. Vora.  

 

Rod. Canya o vara: element rígid o semi rígid que pot formar l’element de l’espiral en cistelleria d’espiral 

cosida. 

 

Sewing element. Cosit. Element actiu que forma l’ordit en cistelleria d’espiral cosida (Adovasio 1977; 

Croes 1977). 

 

Spacing of the foundation of the coil. Espaiat de l’element envoltat o espiral.  

 

Splices. Empalmaments.  

 

Stake. Element vertical passiu que forma l’ordit en cistelleria cordada (Wendrich 1989). 

 

Stitch. Puntada.  

 

Stitch gap. Punt de separació.  

 

Twinning, twined basketry. Cistelleria cordada o lligada. Els diferents elements que la conformen són la 

trama (weft) (Adovasio 1977; Croes 1977) o weaver (Wendrich 1989) i l’ordit (warp) (Adovasio 1977; 

Croes 1977) o stake (Wendrich 1989). 

 

Type of stitch. Tipus de puntada, que pot ser simple (simple), intrincada o complexa (intricate) o 

embolcallada (wrapping). 

 

Warp. Element vertical passiu que forma l’ordit en cistelleria cordada (Adovasio 1977; Croes 1977). 

 

Weft. Element horitzontal actiu que forma la trama en cistelleria cordada (Adovasio 1977; Croes 197). 

 

Welt. Tireta o branqueta: element semi rígid que pot formar l’element de l’espiral en cistelleria d’espiral 

cosida. 

 

Weaver. Element horitzontal actiu que forma la trama en cistelleria cordada (Wendrich 1989). 

 

Weaving techniques. Tècniques de teixit.  

 

Winder. Puntada. Element actiu que forma l’ordit en cistelleria d’espiral cosida (Wendrich 1989). 

 

Work direction. Direcció de treball en cistelleria. 

 

Work and non-work surface. Superfície de treball i superfície no treballada o revers en cistelleria. 

 

Woven basketry. Cistelleria teixida. 

 

Wrapping, wrapped basketry. Cistelleria embolcallada.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El coneixement de la nostra prehistòria s’ha vist condicionat per la preservació dels materials que els 

nostres avantpassats van fer servir en el seu dia a dia, fins al punt de que les pròpies etapes 

cronoculturals han adoptat el nom del material conservat amb més abundància: la pedra. No obstant 

això, altres materials i processos tecnològics podrien ser de tanta antiguitat com la mateixa talla lítica, 

entre ells, els d’origen vegetal. És lògic pensar que en la prehistòria, les fibres vegetals es teixissin o 

retorcessin per satisfer necessitats essencials seguint els patrons preestablerts de la natura, ja des 

d’època arcaica. En el món natural és possible trobar múltiples exemples de fibres retorçades o 

trenades, inclús de cistelleria vegetal, com són les lianes, les teles d’aranya o els nius d’ocells, objectes 

que cobreixen els aspectes bàsics de la supervivència. La presència de corda i cistelleria en certs 

contextos arqueològics i datats entre grups caçadors i recol·lectors dona raons al pensar en que la 

tecnologia basada en matèria vegetal rivalitzaria en antiguitat a la mateixa tecnologia lítica.  

 

Gràcies al registre arqueològic, sabem que des del Paleolític Superior la talla lítica aniria 

acompanyada d’innovacions tècniques amb d’altres materials que donarien solucions a les noves 

necessitats: punxons, atzagaies fets tant en os, com en ivori o banya, etc. Al Neolític, l’aparició de la 

ceràmica i d’altres innovacions en la transformació de materials, com la tècnica del poliment lític, 

suposarien un altre avenç en el desenvolupament de la tecnologia humana entre les primeres 

comunitats agrícoles i ramaderes. Tots aquests materials es conserven relativament bé en contextos 

arqueològics i són, per tant, ben coneguts. Entre les innovacions tècniques paleolítiques i neolítiques les 

artesanies en fibres vegetals per la producció de corda i cistelleria sens dubte van jugar un paper cabdal. 

Així doncs, la seva importància dins el context arqueològic, tot i que la seva visibilitat és menor, 

enriqueix el concepte de cultura material de les societats passades. La corda i la cistelleria semblen 

simples invencions de manera gairebé inevitable, però la seva aparició va ser un pas transcendental en 

el camí de la tecnologia (Barber 1994:70). Aquests materials proporcionarien solucions per les 

necessitats bàsiques de la vida quotidiana, a més de permetre solucions més complexes per la gestió 

dels recursos, com ara l’elaboració d’eines compostes o medis de producció. Així, per exemple, una 

simple corda permetria accés a nous recursos, en tant que proporciona medis per escalar o per 

confeccionar trampes per caçar animals. La combinació amb d’altres eines genera un ventall més ampli 

de solucions tecnològiques, com seria l’emmanegat d’una eina lítica, l’arc o a un arquet de foc, etc. De la 

mateixa manera, el teixit de fibres vegetals proporcionaria medis per l’emmagatzematge o transport 

d’aliments, però també per a la construcció d’estructures arquitectòniques d’aixopluc o d’organització 

de l’espai habitacional. 

 

No obstant, valorar un context arqueològic és fer-ho des de la perspectiva de que allò que s’observa 

no és res més que les restes d’una producció humana, amb variacions depenent de l’estat de 

conservació. Molts objectes i eines s’han perdut en el temps, amb l’afegit de que l’observació 

arqueològica sempre es farà des d’una cultura llunyana a la que estudia, amb les implicacions que 

aquest fet comporta. La preservació de tots aquests materials es veu completament lligada pel seu 

context dipositari, creant un problemàtic biaix en l’explicació del nostre passat com a humans. Aquest 

fet ha condicionat des dels inicis de la investigació arqueològica l’estudi dels materials vegetals i el seu 

rol en la societat prehistòrica.  

 

Malauradament, de tot el ventall de matèries primeres usades, el material vegetal és el primer 

susceptible a la degradació i a la conseqüent no conservació en el jaciment. Tots els objectes elaborats a 

partir de fibres vegetals, amb indústries tecnològicament diferents, i que pateixen una ràpida 

degradació post-deposicional si les condicions de preservació no són òptimes, formen el que Andrews i 

Adovasio (1996: 30-31, dins d’Adovasio i Illingworth 2004) anomenen tecnologia periple. Dins aquest 

terme, s’engloba la cistelleria i la corderia, així com les sandàlies o vestimenta, fibres nuades, xarxes i 
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altres objectes (Driver 1961:159, dins Adovasio i Illingworth 2004). La problemàtica de l’estudi d’aquest 

tipus d’objectes recau no solament en la seva escassa conservació al registre arqueològic, que ja per sí 

sol és un al·licient més a l’hora de fer recerca amb aquest tipus de materials, sinó que, com a 

conseqüència, els estudis previs són inexistents, molt parcials o esbiaixats a certes àrees geogràfiques o  

tipus de material. A més, en els casos en que es dona l’existència d’estudis sobre tecnologia feta amb 

fibres vegetals, aquests varien segons la regió climàtica, ja que la disposició d’espècies vegetals no és la 

mateixa i les tècniques de confecció es veuen modificades en funció de la matèria vegetal emprada. 

L’efecte són diferències tipològiques, estilístiques i conceptuals que poques vegades s’han tingut en 

compte. Una altra conseqüència és que les propostes metodològiques estan poc estandarditzades i la 

informació es troba molt dispersa. D’aquesta forma, s’agreuja la falta d’una informació sistemàtica per 

la manca d’una metodologia homogènia d’estudi, que enllaci aspectes tècnics i estilístics, amb la 

determinació sistemàtica de l’espècie vegetal i la part anatòmica usada. Tanmateix, es parla d’una 

manufactura que en l’actualitat és quasi inexistent, minvant així les possibles fonts d’informació que 

podrien derivar de treballs etnoarqueològics o etnogràfics. La falta de demanda de corda i cistelleria 

elaborada amb fibres vegetals per l’ús quotidià, i la seva substitució per materials moderns, fan que els 

oficis relacionats hagin esdevingut testimonials en indrets on abans eren preeminents. 

 

L’eix central d’aquesta tesi es centra en l’estudi de les restes artefactuals elaborades amb fibres 

vegetals, el qual contribueix al coneixement holístic dels processos de producció i consum de les 

societats passades, tot sovint esbiaixats degut al pes que han tingut els materials lítics i ceràmics en els 

estudis de tecnologia prehistòrica. Per aquest motiu, el present estudi pretén abordar l’anàlisi d’aquests 

artefactes vegetals des d’una perspectiva àmplia, a través de la caracterització dels atributs 

morfotècnics, la determinació de la primera matèria vegetal i la seva funcionalitat.  

 

Els conjunts materials que aquí es presenten, excepcionals en quan a conservació, cronologia i 

diversitat tècnica i funcional, esdevenen importants a l’hora d’entendre les dinàmiques socials de les 

primeres societats agrícoles en tant que aporten noves dades al procés productiu i a l’especialització 

artesanal, així com al coneixement ecològic tradicional (TEK) específic per a les espècies vegetals. La 

utilitat de les dades aportades per aquest coneixement en relació a la tecnologia periple que en la 

present tesi s’analitza és innegable. El seu interès en la comunitat científica occidental ha anat creixent 

en els darrers anys i ha passat d’uns inicis dedicats a l’estudi de les identificacions i classificacions 

d’espècies (etnobiologia), cap a un coneixement més complex i acumulat per la transmissió cultural, que 

es desenvolupa sobre la base dels processos adaptatius i de gestió de les societats amb l’hàbitat ecològic 

que els envolta (Berkes, Colding i Folke. 2000). L’anàlisi de sistemes tradicionals, basats en comunitats 

indígenes, ha mostrat un ampli ventall de possibles relacions amb els recursos naturals i la seva gestió. 

Les dades obtingudes del coneixement ecològic tradicional s’han tingut en compte per enriquir, 

complementar i contextualitzar la informació provinent dels propis materials arqueològics.  

 

El present estudi parteix de la premissa que la producció de béns s’objectiva en processos de treball 

concrets que poden ordenar-se en seqüències de producció. Es considera que les restes de cistelleria i 

cordes són restes materials produïdes per l’activitat humana, concretament pels processos de treball 

que les societats humanes han realitzat per garantir la subsistència i reproducció. Aquests processos de 

treball estan constituïts per un conjunt d’etapes o fases que són necessàries i imprescindibles per a 

l'obtenció dels productes buscats (Barceló et al. 2006). Per apropar-se a les estratègies productives de 

les societats passades s’ha partit de l’anàlisi arqueològica de l’organització de la producció. Aquesta 

perspectiva ha estat aplicada a l’estudi dels artefactes lítics (Terradas 2001), de fusta (Palomo 2012) o 

del combustible vegetal (Piqué 1999). Seguint aquesta proposta, en aquest treball es parteix del 

concepte que corderia i cistelleria són el resultat de processos de treball i, com a tals, són artefactes que 

s’elaboren per resoldre necessitats concretes.  
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Els agents implicats en aquest procés són la població i el medi; en cada moment històric les 

necessitats socials han estat diferents, com ho ha estat també l’oferta de recursos naturals. L'ésser 

humà empra els recursos naturals seleccionats d'entre aquelles matèries naturals que es troben a la 

natura. Les necessitats socials i els coneixements tecnològics han variat al llarg del temps, però també la 

disponibilitat dels recursos vegetals a causa de les transformacions del paisatge resultat dels canvis 

climàtics o altres fenòmens, entre els quals es pot incloure la pròpia acció humana (Berihuete i Piqué 

2006).  

 

Es considera que un artefacte és el resultat d’una creació realitzada per un grup humà en un espai i 

temps determinat, el qual té inherents les característiques culturals, tècniques, tradicions, transmissió 

de coneixements i estils d’aquest grup. La producció dels artefactes està, a més, condicionada per les 

propietats de les matèries primeres i de les tècniques d’elaboració. L’estudi dels artefactes té per 

objectiu conèixer les societats que els han produït a partir de la caracterització dels processos de 

producció i consum. De la mateixa manera que en el cas dels artefactes lítics o ceràmics, l’estudi de les 

propietats físiques i morfotècniques dels artefactes de naturalesa vegetal pot aportar informació sobre 

els processos implicats en la seva producció. Aquests processos de producció s’inicien amb la gestió dels 

recursos vegetals. En el cas dels recursos vegetals, s’entén que els éssers humans no aprofitem els 

recursos a l'atzar o determinats pel medi ambient, sinó que fem un ús socialment regulat en funció de 

les necessitats, gustos i normes socials (Berihuete i Piqué 2006). Aquests recursos no són utilitzats 

directament segons es troben al medi natural; per tal que els recursos vegetals siguin aptes pel consum 

és necessari invertir una quantitat de treball. El següent pas, per tant, és l’adquisició de la matèria 

primera, el seu processat per adequar-la al seu ús i la posterior aplicació de la tècnica productiva per 

obtenir un útil destinat a una funcionalitat concreta. La confecció d’un artefacte amb matèria vegetal 

pot tenir molts esgraons productius si es tenen en compte els treballs implicats en l’aprovisionament de 

la primera matèria, que poden implicar incidir en el creixement de les plantes, l’ús d’utillatge específic 

per a la seva elaboració (en els casos que fos necessari), així com també la coordinació i organització de 

tasques tant en el temps, com en l’espai. Per això, es considera bàsic comprendre la seqüència de 

transformació dels béns produïts. L’estudi tant de l’artefacte en sí, així com dels processos de producció, 

pot aportar informació per conèixer la gestió dels recursos més immediats i de com aquelles comunitats 

van produir, usar i rebutjar certs artefactes, en aquest cas, corderia i cistelleria.  

 

A la Península Ibèrica, els treballs encaminats a determinar objectes vegetals, com corda i cistelleria, 

són més aviat escassos i poc sistemàtics. Generalment, els estudis es basen en descripcions 

morfològiques i adscripcions a tècniques de manufactura, però pocs aborden una visió ampliada que 

inclogui funcionalitats o implicacions en la gestió dels recursos. Aquests objectes elaborats amb 

materials vegetals són, com s’ha esmentat, producte d’unes necessitats socials concretes, per a 

comunitats concretes, que porten adscrites característiques de la cultura que els va produir, maneres de 

fer o tradicions. Com a tals, poden aportar informació sobre aspectes del procés de producció, des del 

proveïment de la matèria primera, passant per la seva transformació i posterior funcionalitat, aportant 

dades al coneixement social d’aquestes comunitats passades.  

 

El conjunt material estudiat en la present tesi es situa en el context geogràfic de la Península Ibèrica i 

les Illes Balears i, per extensió, a Europa. Abraça una cronologia compresa entre l’últim terç del VIè 

mil·lenni cal. ANE fins al II mil·lenni cal. ANE, període que compren a les primeres comunitats 

agricultores i ramaderes fins a finals a l’Edat del Bronze al nord-est de la Península Ibèrica. Aquest estudi 

es centra en la tecnologia periple elaborada amb matèria vegetal, en concret les restes de cistelleria i 

corderia procedent de diferents tipus de contextos, entre ells els d’hàbitat, funerari o pertanyents a 

altres contextos especialitzats com les estructures d’emmagatzematge. Per tant, es pretén que els 

resultats del seu anàlisi permetin aportar nova informació que ajudi a situar l’origen o l’evolució de la 

corderia i la cistelleria en espiral, manufactures documentades com unes de les més arcaiques. 
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L’objectiu principal del present treball es centra en comprendre els processos de producció 

d’objectes basats en fibres vegetals (matèria primera, tecnologia de producció) i els seus usos possibles 

en comunitats prehistòriques. L’estudi d’aquestes restes ens poden informar sobre les societats que les 

van produir i utilitzar, i sobretot sobre l’elecció i l’obtenció de les matèries primeres vegetals, que 

informa sobre el coneixement ecològic de les poblacions passades, la tècnica, l’especialització 

artesanal, i altres factors fonamentals que juguen un paper en la creació d’entorns socials del passat. 

Tota aquesta informació aporta un volum important de dades per la comprensió dels processos de 

producció d’objectes vegetals que d’una altra manera no es podria aconseguir. 

 

A un nivell més concret, les qüestions precises que abordarà aquesta tesi són: 

 

1. Quins tipus d’objectes es produïen amb les fibres vegetals? Per respondre aquesta qüestió 

s’estudiaran els objectes fets amb fibres vegetals de jaciments del Nord-est de la Península Ibèrica i 

Balears. El conjunt material prové de jaciments catalans i balears, conservats en ambients lacustres o 

en cavitats. D’aquesta forma, es pretén ampliar el coneixement sobre la distribució espaciotemporal 

d’aquestes artesanies en el context europeu. 

 

2. Quins tipus de fibres vegetals s’empraven? Es busca aportar dades sobre la gestió dels recursos 

vegetals de comunitats agrícoles i ramaderes i, en particular, sobre el seu coneixement ecològic. 

Obtenir informació sobre les espècies vegetals utilitzades i les parts de les plantes emprades permet 

comprendre millor els coneixements que aquestes societat tenien sobre l’entorn i els 

desenvolupaments tècnics que els van permetre l’aprofitament dels recursos vegetals per resoldre 

necessitats concretes. 

 

3. Con es feien aquests artefactes? Es pretén caracteritzar els processos d’elaboració dels objectes 

vegetals (corderia i cistelleria) per aportar dades al coneixement tècnic de les seves comunitats 

productores. Els processos productius segueixen una metodologia tècnica entesa com la successió de 

gestos tècnics necessaris en l’elaboració dels objectes amb fibres vegetals i el seu estudi possibilita 

fer inferències sobre la tècnica emprada, per aproximar-se a les habilitats tècniques necessàries per 

la seva elaboració.  

 

4. Per a què s’utilitzaven? L’objectiu últim de l’elaboració de les artesanies vegetals és resoldre 

necessitats concretes per garantir la subsistència i la reproducció. En aquesta tesi s’aborda la 

funcionalitat dels objectes a partir de les seves característiques morfotècniques, el seu context 

arqueològic i paral·lels etnogràfics i històrics.  

 

Per donar resposta a aquests objectius es proposa, en primer lloc, una metodologia d’anàlisi del 

procés de producció de cordes i cistells, que pugui servir tant per l’estudi de les cordes i cistells de la 

prehistòria com d’època històrica. El mètode s’ha basat en els estudis previs d’altres autors que han 

treballat en la matèria i partirà de l’anàlisi morfològica, de la tècnica de manufactura i la determinació 

de les primeres matèries emprades. 

En el present treball s’estudien varis conjunts materials i de cronologies diverses que permeten 

abordar a les qüestions generals plantejades en aquesta tesi, a més de qüestions especifiques dels casos 

d’estudi seleccionats.  

En el cas del jaciment de La Draga (Banyoles, Girona) s’aporten noves dades sobre l’explotació de 

fibres vegetals i les tecnologies basades en fibres vegetals, especialment pel que fa als productes 

elaborats, els processos de producció i la seva funció. Aquest cas d’estudi, datat en 5.292 – 5.085 cal. BC, 

correspon a un assentament del Neolític Antic del nord-est ibèric, dins un context d’hàbitat lacustre, de 

les primeres comunitats de pagesos de la Península Ibèrica. Les restes recuperades a La Draga 

contribueixin al coneixement de la corderia i la cistelleria de les primeres societats neolítiques. 
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El jaciment de les Coves del Fem (Ulldemolins, Tarragona), datat en 4.941 – 4.545 cal. BC, documenta 

la cistelleria de les societats neolítiques de final del Neolític Antic. Correspon a una ocupació en cova 

d’àmbit domèstic possiblement relacionat amb l’emmagatzematge d’aliments. El jaciment constitueix 

una valuosa informació pel coneixement de la continuïtat de les tècniques de cistelleria cosida en el 

context dels jaciments neolítics de la Península Ibèrica. 

El jaciment de la Cova des Pas (Ferreries, Menorca), datat en 1.100 – 800 cal. BC, permet 

documentar la corderia en un context funerari tancat i aportar noves dades en l’ús de la matèria vegetal 

i la seva utilitat en la societat balear del Bronze Final. 

Finalment, les impressions de cistelleria en ceràmica del jaciment de la Cova Fonda (Salomó, 

Tarragona), atribuïts segons la tipologia dels materials ceràmics al Bronze Inicial, són una contribució a 

l’estudi de la cistelleria a partir de les evidències indirectes. Mitjançat el desenvolupament d’un 

programa experimental, s’ha pogut contrastar la determinació de la tècnica de manufactura, així com 

també la matèria vegetal emprada.  

Els continguts de la present  tesi s’han estructurat en 4 capítols de contextualització, A continuació, 

es passa als casos d’estudi, descrits en diferents capítols i plantejats des d’un punt de vista tecnològic, 

on s’exposen els resultats del seu anàlisi i la seva discussió. Finalment, es fa una valoració global de tota 

la informació recopilada, discutint el què feien, el com ho feien i el per a què ho feien. Es completa amb 

la descripció dels conjunts materials en els annexos. Finalment, s’ha cregut necessari afegir un glossari 

de termes que permetin la comprensió dels conceptes exposats, ja que la gran majoria provenen de 

treballs forans i, per tant, la terminologia és en anglès. 

 

En el Capítol 2 es presenta un estat de la qüestió de la recerca a partir de les evidències directes i 

indirectes de corda i cistelleria. S’ha recopilat informació i s’han sintetitzat les diferents evidències 

conegudes de corda i cistelleria en la prehistòria. S’ha fet èmfasi sobretot en les restes directes 

d’aquests artefactes, però també en les indirectes, com ara els objectes relacionats, el desgast d’ús en 

eines usades en la seva confecció, les representacions parietals i l’art moble, o en les impressions 

d’objectes vegetals fetes en materials tous. Aquesta base de dades d’evidències directes i indirectes ha 

permès detectar els buits d’informació i el context per interpretar els materials estudiats en aquesta 

tesi. S’han tingut en compte recurrències temporals o geogràfiques, patrons de confecció, l’ús de 

matèries vegetals o funcionalitats, informació que ha ajudat a crear una visió contextualitzada dels 

materials aquí estudiats.   

 

Seguidament en el Capítol 3 s’ha fet una caracterització tècnica de la producció tant de corda com 

de cistelleria, fent menció als diversos passos del procés de producció. S’ha partit de diferents fons 

d’informació històrica, etnobotànica i etnogràfica. De gran valor han sigut les converses realitzades a 

cistellers actuals, els quals aporten dades intangibles i necessàries per entendre un ofici tant antic. La 

informació etnogràfica esdevé primordial per obtenir paral·lels actuals de producció d’aquests 

objectes, obrint hipòtesis que expliquen moltes de les seves característiques. Tanmateix, els manuals 

de botànica, estudis històrics gremials, bases de dades en línia així com una gran varietat de bibliografia 

especialitzada, han permès desenvolupar els coneixements bàsics per entendre els passos en l’obtenció 

dels materials per a corderia i cistelleria, englobant les espècies utilitzades, l’època de l’any per la seva 

recol·lecció, el seu processat i emmagatzematge, eines vinculades i els propis mètodes de producció. 

Amb aquest apartat, s’ha obtingut la informació bàsica que permet entendre els processos de treball 

que testimonien els objectes elaborats en matèria vegetal.  

 

En el Capítol 4 es presenta una revisió bibliogràfica dels mètodes emprats i es fa un estat de la 

qüestió de les propostes metodològiques per a l’estudi de les artesanies en fibres vegetals. Es revisa el 

marc conceptual i la nomenclatura utilitzada, que prové majoritàriament d’autors nord-americans que 

van ser pioners en l’estudi d’aquests objectes vegetals, i es presenten les categories morfotècniques 

utilitzades per l’estudi de les artesanies vegetals. Aquesta revisió ha servit de base pel 
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desenvolupament d’una metodologia d’estudi sistemàtica tant per corderia, com per cistelleria. Es 

presenten els mètodes emprats per a la identificació de la matèria vegetal emprada, per la 

caracterització de les tècniques emprades en l’elaboració, i per les propostes de les possibles 

funcionalitats basades en les característiques anatòmiques, la morfometria i la tècnica de manufactura. 

Així mateix, es proposa com establir possibles relacions amb altres objectes documentats al registre 

arqueològic o determinar un nombre mínim d’individus. Es desenvolupen els paràmetres tècnics que 

s’utilitzen tant per l’estudi de les evidències directes, és a dir les restes de cistelleria i corderia, com les  

indirectes, en forma d’impressions en materials tous. Finalment, s’exposa el protocol experimental que 

s’ha seguit per l’estudi de les evidències indirectes de cistelleria. 

 

Els casos d’estudi d’aquest treball es desenvolupen en els Capítols 5, 6, 7 i 8. Per cada cas d’estudi, 

es presenta el context arqueològic de procedència dels materials i els resultats de l’estudi tant pel que 

fa a les matèries primeres emprades, les tècniques identificades com a la seva funcionalitat en el 

context del propi jaciment. Així mateix, es presenta per cada jaciment un annex amb l’estudi de cada 

individu. 

 

En el Capítol 9 s’ha realitzat una discussió general de tots els resultats obtinguts en el marc dels 

objectius marcats en el present treball. 

 

L’últim capítol està dedicat a la recopil·lació de conclusions extretes de tots els resultats analítics, 

posats en relació amb la base de dades obtinguda dels capítols de contextualització. 
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LA RECERCA DE LA CORDERIA I LA CISTELLERIA EN LA PREHISTÒRIA  

 

En aquest capítol es presenten alguns exemples dels diferents tipus d’evidències de corda i 

cistelleria, tant directes com indirectes, sense ànim de fer-ne una recollida sistemàtica. La recerca s’ha 

vist acotada a nivell cronològic, abraçant els períodes Paleolític, Neolític i l’Edat dels Metalls, posant més 

èmfasi a les evidències ubicades en la Península Ibèrica i a Europa per afinitat amb els materials que en 

aquest treball s’analitzen. Tot i que per espai geogràfic no es relacionin amb els conjunts materials 

estudiats, s’han tingut en compte les restes directes i indirectes de corda i cistelleria situades a Nord 

Amèrica. És en aquests estudis on s’expliciten les metodologies d’anàlisi de corda i cistelleria més 

extenses i completes. Per aquest motiu, les evidències americanes també es presenten. Al final de cada 

tipologia d’evidències, corderia i cistelleria, la informació presentada es condensa en forma de taules 

(Taula 1, 2, 3 i 4).  

 

Es pretén que aquest recull d’informació esdevingui el punt de partida per contextualitzar les restes 

estudiades en el present treball.  

 

 

2.1. Les evidències arqueològiques 

 

La preservació de la matèria orgànica en general, i de la cistelleria i corderia en particular, és 

extremadament escassa si en els jaciments arqueològics no es donen les condicions adequades per la 

inhibició de l’activitat dels biodegradadors. Així, els objectes de naturalesa vegetal constitueixen una 

materialitat efímera, conservats només quan es produeixen extraordinàries condicions ambientals en el 

medi on van quedar dipositats.  

 

La conservació dels objectes elaborats amb plantes pot succeir per deshidratació en ambients amb 

una aridesa extrema com es dona, per exemple, al Pròxim Orient  o al sud de la Península Ibèrica. També 

es pot donar en condicions glacials (com, per exemple, a les glaceres dels Alps) o al permafrost de 

Rússia, als ambients salins (com és el cas de Hallstatt a Àustria o a Shahr-i-Sokte a Iran), o en condicions 

anaeròbiques saturades d’aigua dels jaciments lacustres (com ara Ohalo II a Israel, de l’àrea circum-

alpina o del sud d’Europa, com La Marmotta al llac Bracciano (Itàlia) o La Draga a l’estany de Banyoles 

(Espanya)) on també s’afavoreix la conservació de la matèria orgànica. Així mateix poden conservar-se 

per carbonització, com és el cas del jaciment de Çatal Hüyük (Turquia) o per contacte amb determinats 

metalls que inhibeixen l’acció dels decomponedors de la matèria orgànica. Altres evidències de cordes i 

de cistells les aporten les evidències indirectes que es documenten, per exemple, en les impressions dels 

seus components en l’argila, en pintures prehistòriques i també en elements d’art moble, així com  pels 

diferents objectes que poden haver necessitat un element tipus corda o per les marques d’ús i desgast 

en les eines requerides per la seva confecció. Amb cada generació d’especialistes que estudien aquests 

materials orgànics es renoven les tècniques i els enfocaments metodològics aborden múltiples nivells 

d’anàlisi (per exemple, Ericksen et al. 2000). 

 

Tot i que lluny de que la seva recuperació constitueixi una presentació exhaustiva del que van 

suposar els objectes vegetals en el passat, sí suposen un mostra de les diferents tècniques emprades en 

la fabricació dels objectes de naturalesa vegetal i dels usos que se’ls hi va donar. En aquest capítol es 

presenten alguns exemples de les evidències prehistòriques conegudes sobre corderia i cistelleria amb 

l’objectiu de mostrar l’estat de la recerca actual sobre aquestes produccions. 
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2.1.1. Evidències prehistòriques de cordes 

 

“While others were painting caves or knapping fancy flints, some genius hit upon the principle of twisting 

handfuls of little weak fibers together into long, strong thread” (Barber 1994:43). 

 

La utilització de la fibra per produir béns, reconeguda com una revolució tecnològica (Barber 1994), 

aborda les tres necessitats bàsiques: el menjar, la roba i el refugi. Per aquest motiu el cordatge ha estat 

un element vital per l’autosuficiència i el desenvolupament cultural durant la prehistòria. No obstant, a 

causa de la seva naturalesa periple, poques són les restes que es conserven, ja que com s’ha esmentat, 

només sobreviuen en entorns especials on la descomposició i la desintegració són inhibits. Tot i això, 

són diverses les evidències que ens permeten plantejar que les cordes van ser utilitzades des del 

Paleolític. L’estudi d’aquestes restes ens pot informar sobre el seu context cultural, en un sentit més 

ampli, i sobretot sobre la tècnica, l’habilitat, l’especialització artesanal, l’elecció o l’accés dels materials. 

A continuació, es revisaran de forma breu, les evidències indirectes i directes que permeten afirmar que 

aquesta tecnologia es coneix des de ben antic (Taula 1 i 2). 

 

 

2.1.1.1. Evidències indirectes de corderia  

 

I. Artefactes relacionats amb cordes  

 

Tot i que la troballa de restes de cordes sigui extremadament escassa, és possible observar que hi ha 

indicadors indirectes de l’ús de cordes durant el Paleolític i el Neolític. Tal com indica Clark (1952) moltes 

de les eines de pedra i d’os que necessitaven ser emmanegades requeririen de la participació de cordes 

o cordills. Entre altres, es poden destacar les parts actives de projectils de llances, fletxes, arpons i altres 

instruments de colpeig i tall com maces, aixes i destrals. A més, durant el Paleolític Superior i, en 

posterioritat, els arcs requeririen algun material flexible trenat o torçat, però a l’hora, suficientment fort 

per tal d’impulsar la fletxa.  

 

Així doncs, pel que fa a l’emmanegat d’eines, algun tipus de lligam extret de fibres de plantes o 

d’animals seria necessari (Rots 2008: 44-45). Els materials tous, com els provinents d’animals (pell, cuir, 

tendons i budells), i els provinents de plantes, es poden utilitzar com un tipus de mànec a base 

d’embolcalls, com és el cas de la Cueva del Guitarrero (Perú),  8.600 – 5.600 BC, on s’hi han recuperat 

raspadors embolicats amb fibres de planta (Lynch 1980: 239 – 241, citat a Rots 2008; Adovasio i 

Maslowski 1980: 253-290). L’ús d’aquests embolcalls ha estat documentat arqueològicament (Stordeur 

1987, citat a Rots 2008) i etnogràficament (Tindale 1983, Beyries 1997, citats a Rots 2008).  

 

Tanmateix, diversos autors posen en èmfasi que els ornaments fets amb diverses matèries 

(malacofauna, pedra, os, dents, fusta...) ja des del Paleolític Mitjà i durant tota la prehistòria recent 

haurien d’haver estat confeccionades amb algun cordill o corda, de la mateixa manera que les agulles 

perforades haurien estat utilitzades per algun tipus de cosit amb fibres vegetals i/o animals (Hardy 

2008). Els dos objectes perforats, una punta d’os i un incisiu de llop, del jaciment de Repolusthöhle 

(Àustria), 298.000 BC, es creu que podrien ser les evidències indirectes més antigues d’ús de cordills o 

corda (Bednarik 1995; Warner i Bednarik 1996, citats a Hardy 2008). Basant-se en l’estudi d’ús i desgast, 

és possible conèixer altres evidències d’objectes ornamentals que requeririen d’una corda o cordill, com 

són les petxines perforades aparentment de manera artificial al jaciment sud-africà de la Cova de 

Blombos, 78.000 – 73.000 BC, les quals es considera que serien adornaments personals (Hardy 2008; 

Henshilwood et al. 2004). A la Península Ibèrica es té constància de petxines marines perforades i 

pintades amb colorants groc i vermell a la Cueva de Los Aviones (Cartagena, Murcia), 48.000 – 43.000 BC 

(Hoffmann et al. 2018).  
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A partir del Paleolític Superior es documenta una gran quantitat d’ornaments i les seves evidències 

són molt habituals. Existeixen varis exemples de les primeres fases del Paleolític Superior, però podríem 

anomenar les petxines, perles i incisius perforats documentats al jaciment aurinyacià/châtelperronià (ca. 

39.200 – 31.000 BC) de Grotte du Rennes (White 2001; Higham et al. 2010) o els nombrosos ornaments 

personals perforats en ivori dels jaciments de Hohle Fels i Vogelherd a la regió alemanya de Suàbia (ca. 

41.000 – 33.000 BC) (Velliky et al. 2021). 

 

Altres evidències semblants les trobem a la Cova d’Ucagizli (Turquia) i a Ksar ‘Akil (Líban), on es 

documenten denes de petxines d’almenys el 38.000 BC, així com a Jwalapuram (sud de l’Índia) amb una 

cronologia del 32.000 BC, a Batadombalena (28.500 BC) i Patne (25.000 BC), ambdós a Sri Lanka (Hardy 

2008).  

 

En època neolítica, a la Península Ibèrica les evidències d’ornaments amb perforació són 

abundantíssims ja des dels primers moments de la neolitització. Per citar alguns exemples, es poden 

anomenar les petxines senceres perforades i les petxines-penjoll en forma romboïdal o oval, entre 

altres, documentades al jaciment del Neolític antic de La Draga (Banyoles, Girona) 5.292 – 5.085 cal. BC 

(Oliva 2015) o a la Cova de l’Or (Beniarrés, València), 5.956/5.270 – 5.220/4.540 cal. BC (Pascual 1998a). 

 

Tant Soffer (2004) com Hardy (2008) mantenen que també durant el Mesolític és possible trobar 

altres evidències indirectes de la confecció de cordes en forma de plomades per xarxes, denes de 

petxina perforades, arpons, punxons o agulles, inclús a través d’espines de peix que podrien demostrar 

la varietat de mètodes de pesca amb xarxes.  

 

Durant el Neolític, el mateix succeeix amb la ceràmica. Aquest podria ser el cas de nombrosos vasos 

ceràmics neolítics on s’hi determina la presència de nanses verticals o elements decoratius (com ara 

mugrons o cordons) amb base convexa, els quals segurament anirien sospesos per l’ajuda d’alguna 

corda. Els exemples són molt nombrosos en el Neolític europeu i, en especial, en les fases on els vasos 

ceràmics presenten bases convexes que requeririen o bé fixar-los en algun dispositiu fet al sòl o bé ser 

penjants. En el cas de la de la Península podem citar, i només com a exemple, la Cova de l’Or (Beniarrés, 

Alacant), la Cueva de Chaves (Bastarás-Casbas, Huesca), La  Revilla del Campo i La Lámpara (ambdós a 

Ambroma, Soria), la Cueva de la Vaquera  (Torreiglesias, Segovia) (Bernabeu, Rojo i Molina. 2011) i La 

Draga (Bosch et al. 2012). Altres exemples europeus poden ser el jaciment neolític de Grnčarica 

(Macedònia), 5.750 – 5.670 cal. BC (Stojanovski, Nacev i Arzarello 2014) o a Aougnin n’ait Ourigh 

(Marroc), on s’hi documenten fragments de ceràmica amb possibles nanses i mugrons, ca. 4.000 – 3.000 

cal. BC (Maicas, Bokbot i Galan 2014). 

 

 

II. Eines i desgast d’ús en eines en la confecció de cordes  

 

Pel que fa a la necessitat d’eines per la confecció de cordes, tot i que pel registre etnogràfic es pot 

determinar que la gran majoria d’elements torçats i trenats es podrien haver fet només usant els dits, 

també es documenten eines simples, com punxons, raspadors i altres estris. Aquest utillatge simple 

podria haver sigut usat també en la prehistòria i no es pot descartar la possibilitat de que aquest tipus 

d’eines no s’hagin reconegut en el registre arqueològic (Soffer 2004). No obstant, l’anàlisi funcional en 

materials durs ens aporta una valuosa informació de forma indirecte del treball amb fibres vegetals 

(Legrand i Sidéra 2007; Legrand 2008; Mozota i Gibaja 2015).  

 

Segons Stone (2009), tot i que molts dels artefactes d’os o banya datats del Paleolític Superior 

europeu s’hagin interpretat com a instruments de caça o confecció d’eines de materials durs, es poden 
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fer altres interpretacions com la de tractar-se d’eines per la producció d’objectes periples, com ara 

cordes o cistells (Kehoe 1990, 1999, citat a Stone 2009). Soffer (2004: 411) apunta que aquesta hauria 

estat possiblement la funció dels fragments de llistons d’os o d’ivori del Gravetià de Dolnı Věstonice 

(26.000 – 23.000 BC), els d’Avdeevo (20.000 BC), ambdós a Moràvia (República Txeca) o els punxons  

d’os bisellats a Vogelherd (Alemanya), datats del 30.000 BC.  

 

Hi ha diferents autors que esmenten la possibilitat de que els anomenats bâtons de commandement 

o bastons perforats fossin eines relacionades amb la confecció de cordes (Rigaud 2001; Soffer 2004; 

Boucherat 2009). Apareixen ara fa uns 23.000 anys a Europa i la gran majoria són fets de banya. Hi ha 

autors com Comstock (1999) que mantenen la idea de que aquests objectes són propulsors de llances 

molt eficaços. No obstant, Soffer (2004: 412) menciona que en llocs com Gönnersdorf (Alemanya), 

11.000 BC, s’identifiquen marques d’ús en algunes d’aquestes peces fetes amb banya de ren que són 

similars a les associades etnogràficament al torçat de fibres per la confecció de cordes, a llocs com 

Islàndia i Portugal (Heite 1998; Lacorre 1960, citats a Soffer 2004). Són estries fines i paral·leles 

generalment associades a la producció d’eines a base de plantes. Segons Bahn (2001), també 

s’identifiquen eines semblants a la cova magdaleniana de Saint Michel d’Arudy, 15.000 – 10.000 BC, als 

Pirineus Atlàntics, on un objecte de banya de ren va ser interpretat com un ganxo per fer xarxes 

(Mascaraux 1910: 367, citat a Bahn 2001). Aquests bastons servirien per vàries tasques relacionades 

amb les cordes, des d’eines per produir-les, fins a bloquejador o tensors (Rigaud 2001). 

 

A Amèrica, seguint la mateixa línia d’estudi basada en l’anàlisi tecnològica i l’estudi funcional del 

desgast d’ús d’algunes eines òssies, ha sigut possible detectar que algunes espàtules del jaciment 

d’Arenosa Shelter, al sud-oest de Texas (EUA), datats del 9.000 BC, poden ser interpretades pel seu ús 

en el processat d’escorces i fulles per l’obtenció de fibres vegetals per la producció de corda i cistell 

(Jurgens 2005). 

 

Ja durant el Neolític són nombrosos els treballs centrats en l’anàlisi funcional de la indústria òssia i 

lítica que permeten afirmar que el treball amb fibres vegetals era una tasca habitual entre els primers 

grups agricultors. A mode d’exemple podem citar, entre molts altres, els treballs sobre materials ossis 

del jaciment neolític aceràmic de Khirokitia (Xipre) ca. 6.000 BC (Legrand 2008) o del jaciment del 

neolític antic de La Draga (Banyoles, Girona) (De Diego et al. 2017, 2018). 

 

Els estudis funcionals indiquen que no només es van utilitzar eines en os per treballar les fibres 

vegetals. Algunes petxines recuperades a Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia) 10.860 – 10.720 BC (Cuenca 

et al. 2014), o els musclos recuperats al jaciment neolític de La Draga (Banyoles, Girona), 5.292 – 5.085 

cal. BC (Cuenca 2010; Cuenca, Gutiérrez-Zugasti i Clemente 2011; Clemente i Cuenca 2011; Cuenca 

2014) i a Serra del Mas Bonet (Vilafant, Girona), 4.900 – 2.700 cal. BC (Clemente et al. 2014a) 

documenten l’ús d’aquests instruments en el processat de material vegetal no llenyós, la malacofauna 

convertida en útil serviria per obtenir i processar fibres vegetals per la posterior confecció tant de 

cordes com de cistells (Cuenca 2014). 

 

 

III. L’art parietal i les representacions figuratives en l’art moble 

 

L’art parietal 

 

Existeixen altres indicis indirectes que porten a pensar en la producció de cordes realitzades pels  

darrers caçadors i recol·lectors mesolítics de la Península Ibèrica. En aquest sentit, es poden anomenar 

les representacions figuratives de l’art rupestre, que són bons exemples d’evidències indirectes de 

l’activitat econòmica de la fabricació de cordes i cistells. L’art rupestre Llevantí, i en alguns casos en 
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l’esquemàtic, s’hi representen instruments confeccionats amb fibres de forma total o parcial. Entre 

aquests, tenim els arcs amb la seva corda, que són l’instrument més representat, i diversos tipus de 

cistells (Jordà 1974). La determinació de la cronologia dels diferents estils de pintura holocens presenta 

una gran complexitat atesa la dificultat d’obtenir datacions absolutes de pintures realitzades bàsicament 

amb pigments naturals. Malgrat això, l’anàlisi estilístic de les pintures permet apuntar a una forquilla 

cronològica per les pintures llevantines entre el 8.000 i el 5.000 BC  i les esquemàtiques més tardanes 

amb cronologies que arriben fins a l’edat del metalls (Domingo 2020).  

 

Les representacions rupestres presenten figures humanes trepadores per cordes, com ara al Cingle 

de la Mola Remígia (Ares del Maestrat, Castelló) (Jordà 1974: 215 – 216, 218), o escenes de recol·lecta 

de mel valent-se de cordes, com a la Cova de L’Aranya (Bicorp, València), 9.000 – 6.000 BC (Hernández 

1924, citat a Jordà 1974) o a l’Abric de Barranco Gómez (Castellote, Teruel) on s’hi documenta un 

trepador que ascendeix cap a un rusc de mel a través d’una escala feta amb cordes, 5.500 BC (Bea, 

Domingo i Angás 2021). 

 

Altres representacions han estat interpretades com a suposades escenes de munta i doma amb 

cordes en diversos jaciments: l’Abric Selva Pascuala (Villar de Humo, Cuenca), on es pot distingir una 

escena de domesticació del cavall (Figura 1) (Jordà 1974; Ruíz 2009), l’Abric Los Trepadores i l’Abric Los 

Borriquitos (ambdós a Alacón, Teruel) o l’Abric El Peliciego o Morceguillos (Jumilla, Murcia).  

 

 
 

Fig. 1. Escena entre un cavall i una figura humana a l’abric de Selva Pascuala (extret de Ruíz López 2009). 

 

En l’estudi de les figures antropomorfes de l’art rupestre llevantí que fa Galiana (1985) des d’un 

punt de vista etnogràfic, hi trobem la representació de cordes en totes les mostres de personatges amb 

arcs.  

 

L’art moble  

 

Les evidències de l’art moble ajuden a reduir el biaix creat per la conservació o no dels materials 

arqueològics. Alguns d’aquests exemples els trobem en l’art rupestre o en gravats fets en plaques de 

pedra on s’hi mostren representades el desenvolupament incipient de les tecnologies corderes i 

cistelleres. Aquest és el cas de les plaquetes trobades a les capes altes de la Cova del Parpalló (Gandia, 

València), 9.000 – 8.000 BC, assignades al Paleolític Superior Mediterrani. En algunes de les plaquetes 

gravades hi ha certes representacions que poden correspondre a imatges de fibres vegetals, cordes, 

cistells i teixits (Castro 1990; Stone 2009). Tanmateix, hi ha imatges que prèviament havien sigut 

identificades com a serps enroscades i, en realitat, són cordes (Stone 2009). Donada la gran 

concentració de gramínies trobades en llocs interiors de trànsit i repòs, és possible pensar que en el 

marc cronològic de la Cova del Parpalló s’hi desenvolupés la producció d’indústries vegetals, com les 
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cordes. Stone (2009) també indica que alguns símbols de quadrícules en l’art rupestre cantàbric al nord 

d’Espanya podrien representar les xarxes utilitzades en les activitats de pesca, tot i que no especifica cap 

jaciment en concret (Straus 1992 i Bahn 2001, citats a Stone 2009). 

 

Altres exemples paral·lels de plaquetes amb gravats de cordes els trobem a Itàlia, a la Cova de 

Cavallo, 36.000 – 28.000 BC (Vigliardi 1972: 63 – 64, citat a Castro 1990) o la Cova de Romanelli, 9.930 

BP (Graziosi 1973: 33, citat a Castro 1990). A França, als nivells magdalenians de la cova de Saint Michel 

d’Arudy, 15.000 – 10.000 BC, es documenta una plaqueta on s’hi determina una possible corda que 

subjecta un cavall (amb la seva conseqüent controvèrsia per la domesticació o no del cavall al Paleolític) 

(Castro 1990: 19). 

 

Les figures de volum ple realitzades en pedra i altres materials durs conserven una gran quantitat de 

detalls del vestit i dels ornaments complementaris. En moltes ocasions semblen fetes a base de matèries 

orgàniques. Aquestes evidències han estat estudiades per molts autors: Gullberg i Astom 1970; Tosi 

1983; Koslin 1987, 2001; Anawalt 1988, 1992, 2000; Kawami 1992; Soffer et al. 2000 a, b; Anawalt i 

Davis 2001 (tots ells citats a Good 2001).  

 

Segons Barber (1994) les representacions figuratives femenines gravetianes poden ajudar en aquest 

sentit. I, en la mateixa línia, a partir de l’estudi de les decoracions de les figuretes femenines fetes en 

argila cuita, ivori i pedra datades del període Gravetià de l’Europa Central i Oest (27.000 – 20.000 BC), 

els autors Soffer, Adovasio i Hyland (2000) arriben a la conclusió de que tals decoracions podrien ser 

part de la vestimenta del grup que les va dissenyar. Segons aquests autors, i ajudant-se de dades 

iconogràfiques i etnogràfiques, argumenten que són peces de vestimenta d’origen vegetal: barrets de 

cistell, braçalets, diademes o cinturons, tot i que hi ha variacions entre l’Europa de l’Oest i l’Europa 

Central i de l’Est. Malgrat que no identifiquen la fibra a nivell d’espècie, es proposa a partir de 

l’observació que el material teixit en els vestits de les figurines és fibra de líber. Soffer, Adovasio i Hyland 

(2000) afirmen que aquesta dada suggereix que des del 30.000 BC la tecnologia de fibra torçada ja era 

dominada no només per fer xarxes, sinó per la confecció de múltiples elements secundaris.  

 

Soffer, Adovasio i Hyland (2000) identifiquen diferents peces de vestimenta segurament fetes amb 

fibres vegetals, entre les figurines del Paleolític Superior, situades tant al cap (barrets i bandes), com al 

cos. Pel que fa als barrets, s’hi troben representacions de caps fets amb varis materials que sembla que 

portin un tocat possiblement vegetal. Entre aquestes restes destaquen els caps fets amb ivori provinents 

de Gagarino (18.000 BC) i d’Avdeevo (19.000 – 18.000 BC) a Rússia i Pavlov I (25.000 BC) a República 

Txeca, o de Brassempouy (24.000 – 22.000 BC) a França (Figura 2), també anomenada la Venus de la 

caperutxa al portar aquesta representació esquemàtica al cap. S’han recuperat caps fets amb pedra 

coberts amb tocats que semblen vegetals provinents de Kostenki (21.000 – 19.000 BC) a Rússia i a Balzi 

Rossi (28.000 – 18.000 BC) a Itàlia, anomenada Venus del Cap Negroide o Femme à la tête négroïde, la 

qual representa un cap aïllat amb un pentinat on es veu una reixeta. També en pedra destaquen les 

figuretes provinents de Willendorf (22.000 – 20.000 BC) a Àustria, la qual porta un barret de cordes 

trenades a base de fibres, o la figureta de Laussel (30 000 – 18.000 BC) anomenada Venus del Cap a 

Quadres o Femme à la tête quadrillée, la qual té el cap cobert per una xarxa. Pel que fa a les cintes o 

bandes, es tracta d’ornamentació en forma de corretges, bandes al pit o cinturons que es situen al tronc 

superior o als malucs de les figurines. Es troben a les figuretes de l’Europa de l’Est, com les provinents  

d’Avdeevo, de Kostenki, de  Dolní Věstonice I i de Pavlov I. 
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Fig. 2. Reconstrucció del barret en forma de xarxa de corda nuada de la figureta de Brassempouy 

(França), 26.000 – 24.000 BP (extret online: http://leclaque.blogspot.com.es/2013/04/las-primeras-

venus-de-la-historia-venus.html). 

 

En la mateixa línia, cal mencionar el treball de Barber (1994), on identifica cintes en forma de 

faldilles a diferents figuretes. Es tracta de bandes situades al maluc de la figureta, les quals deixen 

penjants tires de corda a mode de faldilla. Es poden anomenar les provinents de Lespugue (18.000 BC) a 

França, la qual mostra una figura femenina portant una faldilla feta de cordes torçades (Barber 1994; 

Soffer, Adovasio i Hyland 2000), o la procedent de Gagarino, la qual porta una faldilla de cordes petita i 

curta que cobriria  la part del ventre.  

 

Durant el Neolític també s’haurien fet figuretes femenines fetes de fang les quals portarien faldilles 

de corda, com ara les provinents de Sipintsi (ca. 1.500 BC) a Ucraïna (Barber 1994: 56), de Vinca (2.500 

BC) a Sèrbia (Barber 1994: 56) o de Crnokalacka Bara (ca. 1.000 BC) a Iugoslàvia (Barber 1994: 55). 

 

 

IV. Impressions en ceràmica 

 

Una altra font important d’informació sobre evidències indirectes per la confecció de cordes són les 

impressions en forma de decoracions realitzades en la ceràmica quan el fang encara està tou. Aquesta 

decoració en la ceràmica és recurrent a diferents indrets del món i amb diferents cronologies (Hurley 

1979): als Estats Units, la ceràmica Jōmon del Japó o la ceràmica cordada (Corded ware o 

Schnurkeramik). Aquestes decoracions han estat detalladament estudiades per varis autors, per 

exemple per Hyland, Adovasio i Illingworth 2003. 

 

http://leclaque.blogspot.com.es/2013/04/las-primeras-venus-de-la-historia-venus.html
http://leclaque.blogspot.com.es/2013/04/las-primeras-venus-de-la-historia-venus.html


43 
 

Les primeres impressions conegudes fetes amb fibra daten del 26.000 BC en el Paleolític Superior de 

l’Europa de l’Est i es basen en cordes i cistelleria pressionades, segurament de forma accidental, sobre 

fang (Soffer, Adovasio i Hyland 2003; Rots 2008). Les evidències assignades a la cultura Pavlov, datades 

entorn el 29.000 – 24.000 BC, constitueixen l’evidència coneguda més primerenca de producció de 

cordes i teixits. Consten de línies ondulades impreses en trossos d’argila descobertes a Moràvia, 

atribuïdes a una corda torçada (Soffer, Adovasio i Hyland 2003). També a la Cova de Lascaux (França), 

15.000 BC, han estat documentades impressions de corda sobre argila (Leroi-Gourhan i Allain 1979; 

Leroi-Glourhan 1982, citats a Nadel et al. 1994). 

 

Als Estats Units d’Amèrica, el primer arqueòleg que va reconèixer que els teixits i les cordes podien 

ser reconstruïdes a partir de les seves impremtes a la ceràmica va ser Holmes ja a finals del s. XIX (citat a 

Hurley 1979). Aquest autor es va dedicar a fer motlles per tal d’identificar les diverses tècniques 

productives, comparant-los amb els teixits fets per indis americans. Des dels treballs de Holmes, a Nord 

Amèrica sorgeixen multitud de publicacions durant la dècada dels 60 que tracten sobre les impressions 

per cordes deixades en la ceràmica, però sobretot basant-se en la direcció del gir de la corda en la 

ceràmica per tal d’establir diferències o tendències cronològiques entre zones geogràfiques.  

 

Entre aquests treballs trobem el realitzats pel període denominat Woodland (1000 BC – 1000 CE) per 

diversos autors. Entre ells Carr i Maslowski (1995: 318), que analitzen la variació formal de les cordes 

marcades en la ceràmica trobada a la Vall del riu Ohio, o el de Hurley (1979) a Wisconsin, el qual observa 

una gran varietat de tipus de cordes usades pel marcatge i la impressió a la ceràmica a mode de 

decoració, tant a Silver Creek com en les col·leccions de Bigelow i Sanders. Pel període Woodland, per 

exemple, Adovasio i Illingworth (2004) descriuen 8 trossos de corda amb una predominança de la corda 

torçada cap a l’esquerra (torsió Z) de 2 caps i cordills torçats a la dreta en impressions fetes a fragments 

de fang amb poca cocció i/o parcialment cuits, a l’enterrament 2 de Northern Thorn Mound a 

Monongalia County (Virgínia oest),  2.950 – 1.949 BC (Adovasio i Andrews 1980:33-72).  

 

Més recentment, trobaríem el treball de Rieth (2004) que analitza l’estudi de les impressions de 

cordes i teles, no només com un motiu decoratiu, sinó com un atribut ceràmic més per avaluar els canvis 

en la tècnica de la manufactura o el de Johnson i Myers (2004), pel que fa a les impressions de corda en 

les ceràmiques del Woodland Tardà.  

 

A l’arxipèlag japonès, la decoració ceràmica a través de cordes (cord-impressed pottery) representa 

la tradició dominant, donant com a resultat la ceràmica neolítica de la Cultura Jōmon al Japó (el terme 

“jomon” significa “marca de corda” en japonès, terme encunyat per Edward S. Morse al 1867), datada 

del 13.600 – 900 BC (Zhushchikhovskaya 2007). Les ceràmiques del període del Jomon Mitjà (3.500 – 

2.500 BC) recuperades a les regions de Tohoku, nord-est de Honshu i sud-est de Hokkaido són les que 

millor representen aquesta decoració (Zhushchikhovskaya 2007). En són alguns exemples els jaciments 

de Ookubo, Tsokinoki 1, Hinohama, Hamanasuno, Kayakarizawa, Sannai i Usujiri (Zhushchikhovskaya 

2007). 

 

Altres autors (Kharakwal et al. 2004, citat a Hurley 1979) documenten al Japó, impressions en 

ceràmica produïdes per corda, datades del 13.000 BC i al jaciment de Yuchanyan (Xina) datades de 

principis del 14.000 BC (Kuzmin et al. 2012). 

 

A Europa i al Pròxim Orient s’hi determina l’existència d’una ceràmica cordada (Corded ware o 

Schnurkeramik), la qual es basa en una ceràmica decorada per la impressió de cordills o cordes, més o 

menys amplis, quan el fang encara es tou. Aquesta tècnica decorativa es vincula als pobles kurgans, 

arribant a tenir una gran extensió durant el Calcolític, des del Caucas al Volga, els Urals i, fins i tot, a 

Escandinàvia i a la conca del Danubi. Al sud de Suècia, a Skåne, es documenten restes de ceràmica 
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cordada del Neolític que pertanyen a la cultura Battle Axe o de la Ceràmica Cordada, 2.900 – 

2.450/2.350 BC (Cooper 2009). 

 

Com a dada excepcional, Good (2001) indica que quantitats microscòpiques de fibres poden ser 

retingudes, de vegades, en la matriu que conté la impressió de la corda feta sobre fang tou. Aquest és el 

cas d’una corda marcada en un nòdul d’argila cuita a Anau (Turkmenistan), 4.000 BC (Good 2001: 216). 

 

Alfaro (1989) defensa que el pas cap a una producció de ceràmica va estar molt lligat a la producció 

de cistelleria com a model i, en aquest sentit, a la de corderia, ja que moltes formes fetes en materials 

tous es repeteixen en materials durs. Així, Alfaro opina que les primeres peces de ceràmica es van 

realitzar amb l’ús de cistells, idea que es fonamenta per la troballa de petits cistells fets de cordes 

provinents de Nahal Hemar (Israel) (Muller-Karpe 1982: 114, citat a Alfaro 1989).  

 

Pel que fa a la Península Ibèrica, Alfaro confirma l’existència de producció de corda per les 

empremtes trobades en les ceràmiques al País Valencià, on hi hauria un tipus de ceràmica pertanyent al 

Neolític Recent i als primers moments de l’Edat del Coure, que es troba decorada en gran part per 

l’aplicació directe sobre l’argila tendre de cordes, de trenes i de cordills. Aquesta ceràmica és 

anomenada ceràmica cordada i és semblant a la Schnurkeramik de l’Europa Central, tot i que no és 

coneix el seu lloc d’origen (Alfaro 1989: 111). Aquests tipus de vasos campaniformes anomenats 

“cordats” són feblement documentats a la Península i s’han determinat com els més antics dels vasos 

campaniformes (Garrido 2014). Són presents, per exemple i entre altres, al jaciment de Villa Filomena 

(Villareal, Castelló), 3.000 – 1.800 BC (Calcolític) (Alfaro 1989: 111; Soler 2013) on s’hi ha pogut 

recuperar fragments de ceràmica decorats amb cordetes impreses, tant a l’interior com a l’exterior 

(Alfaro 1984, 1989). En aquest sentit, l’anomenat campaniforme cordat basa la seva definició per l’ús en 

la producció ceràmica de cordes i de cordills com un element de decoració horitzontal quan la pasta és 

fresca.  

 

 

2.1.1.2. Evidències directes de corderia 

 

Amb ànim de fer una recopilació representativa, encara que no exhaustiva, de les evidències 

conegudes en forma de corda, a continuació s’exposen algunes de les troballes més significatives, ja 

sigui per la seva antiguitat o pel seu estat de conservació. Es troben resumides a la Taula 2. 

 

Segons Barber (1994), durant el Paleolític, l’artesania de la fibra hauria estat un treball diari 

implicant vàries persones fent trams curts de corda. S’haurien utilitzat amb aquesta finalitat les fibres 

procedents de plantes silvestres, arrancades directament dels arbres, o agafades després de que la pluja 

i el sol les hagués enriuat de forma natural, desintegrant la resta de la tija i deixant les fibres soltes 

(Barber 1994: 69).  

 

“Within the Palaeolithic, fiber craft would have been largely a matter of people making short 

lengths of string specifically for the job of the moment. Fibers from wild plants would have sufficed, 

stripped directly from trees or vines, or noticed and gathered after the rain and sun had retted them 

naturally by disintegrating the rest of the stem and leaving the fibers bare” (Barber 1994: 69).  

 

Al continent europeu, l’evidència més antiga de tecnologia de fibra fins ara es troba al jaciment Abri 

du Maras (França), on s’ha trobat una resta de corda torçada cap a l’esquerra (torsió Z) de 3  caps al 

voltant d’una eina de pedra, feta de fibres d’escorça interna, probablement de gimnosperma (conífera), 

i està datada en el nivell 4.2 entre ca. 50.000  – 40.000 BC (Hardy et al. 2020). Així es determina que les 
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fibres van ser torçades pels habitants de la cova, confirmant que els neandertals produïen cordills i 

cordes, com ja havia estat apuntat per altres autors (Hardy 2008; Hurcombe 2008).  

 

Un altre dels exemples de corda paleolítica més antics conservats el trobem a la cova de Dzudzuana 

(Geòrgia), 26.000 – 22.000 cal. BC, on s’han documentat restes de fragments de fibres de lli de diverses 

longituds, algunes en forma de corda torçada cap a la dreta (torsió S) de dos caps i nusos (Kvavadze, 

Narimanischvili i Bitadze. 2010; Wigforss 2014). 

 

En el Pròxim Orient, Ohalo II (Israel), 17.300 BC, representa un d’aquests pocs casos en que és 

possible documentar restes vegetals conservades de forma anaeròbia, a l’haver quedat el jaciment 

submergit sota el Mar de Galilea. En el jaciment es van descobrir tres fragments de fibres torçades cap a 

l’esquerre (torsió z) de 2 – 3 mm de llarg i produïdes amb fibres de monocotiledònies. Segons els autors 

d’aquest estudi, es tracta de cordills simples que no serien massa forts, per això els autors apunten a la 

idea de que els tres fragments siguin en realitat una sola corda torçada de 3 cordills, ja que les cordes 

compostes tendeixen a ser més fortes i més flexibles (Nadel et al. 1994).  

 

Tanmateix, al jaciment de l’abric rocós de Takarkori al sud-oest de Líbia (Sàhara Central) es 

documenten restes de cordes i altres elements (uns 38 fragments), pertanyent a la cultura Acacus (8.300 

– 6.100 BC) (Di Lernia, Massamba i Mercuri 2012). 

 

Pel que fa als Estats Units d’Amèrica, els autors Andrews, Adovasio i Carlisle (1986) fan un extens 

recull dels diferents indrets arqueològics on s’ha pogut documentar la presència de cordes, sobretot pel 

que fa a la Gran Conca nord-americana (Great Basin). Al Nord (Oregon), a Fort Rock Cave, Roaring 

Springs Cave, Catlow Cave 1 i Paisley Five Mile Point Caves 1 i 2 s’hi detecten més de 800 restes de 

corda, datades d’entorn el 9.000 BC, tot i que els autors es lamenten de que la descripció d’aquestes és 

gairebé inexistent. A l’Oest (Nevada), documenten restes de corda datades del voltant del 7.000 BC en 

els jaciments de Falcon Hill Cave, Fishbone Cave, Humboldt Cave o Lovelock Cave. A l’Est (Utah), també 

són exemple les restes de Danger Cave, 7.000 BC. També destaquen les troballes de la Cueva del 

Pendejo on s’han recuperat unes 435 restes de corda; aquestes restes representen una de les 

col·leccions més nombroses i més estudiades de la zona sud-central de New Mexico, a EUA, on les més 

antigues tenen 9.900 – 9.300 BC (Hyland, Adovasio i Illingworth 2003: 323 – 324). 

 

Al centre i sud d’Amèrica, concretament als Andes nord-centrals del Perú, es detecten unes 55 peces 

de corda, entre altres restes vegetals, a la Cueva del Guitarrero, 8.600 – 5.600 BC (Adovasio i Maslowski 

1980: 253-290; Jolie et al. 2011) i 33 restes de corda a Monte Verde (Xile), ca. 11.000 – 10.500 BC 

(Adovasio i Lynch 1973). A la Conca de Cuatro Ciénegas (Mèxic) les restes de cordes estan datades del 

ca. 7.450 – 3.959 BC (Hyland, Adovasio i Illingworth 2003: 325). Entre altres llocs del nord de Mèxic, 

també cal mencionar els diferents artefactes i cordes fets amb fibres vegetals de Cuevas de Sierra Madre 

de Tamaulipas, ca. 6.950 – 4.950 BC (Hyland, Adovasio i Illingworth 2003: 326).  

 

 Altres evidències directes primerenques de l’ús de fibres vegetals per fer corda, probablement de 

líber, provenen de la Cova de Lascaux a França, 15.000 BC (Barber 1994:51). S’ha recuperat de forma 

fossilitzada una corda torçada cap a la dreta (torsió S) de 3 caps, on cada cordill ha estat torçat cap a 

l’esquerra (torsió z), però no s’han pogut determinar les fibres emprades (Wigforss 2014). Segons 

Barber, en aquest jaciment s’han documentat cinc fragments de corda, probablement feta amb fibres 

liberianes, i impressions de cordes sobre argila (Nadel et al. 1994). Els estudis plantegen que es tractaria 

d’una sola corda, torçada i doblada, que reconstruïda arribaria als 30 cm de longitud i als 7 – 8 mm de 

gruix i que aquesta serviria per facilitar l’accés a la cova (Nadel et al. 1994).  
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Ja durant el Mesolític i el Neolític (9.000 – 3.000 BC) es documenten troballes de corda fetes amb 

fibra de líber de til·ler al continent europeu (Myking, Hertzerb i Skrøppa 2005). Entre els exemples 

coneguts trobem a Friesack 4 (Alemanya), 7.700 BC, on es documenten fragments de xarxa nuada 

(naleblnding) i corda trenada (Nadel et al. 1994; Hardy 2008; Wigforss 2014), al jaciment d’Antrea 

(Finlàndia), 8.400 – 8.300 cal. BC, on s’hi documenta una xarxa feta amb fibres liberianes de Salix sp. 

amb corda torçada cap a la dreta (torsió S) de dos caps (Miettinen et al. 2008; Wigforss 2014; Aura et al. 

2019), als dos jaciments submergits de Dinamarca, Dejrø i a Skjoldnæs, 6.500 BC, on s’han trobat dos 

cordills torçats cap a l’esquerra (torsió z), al jaciment francès de Noyen, 6.000 BC, on es coneixen 

trampes per peixos (Mordant i Mordant  1992: 61, citat a Nadel et al. 1994) o a Tybrind Vig (Dinamarca),  

5.400 – 4.000 BC, amb cordills i cordes. 

 

A cavall entre Àsia i el Pròxim Orient és on es determinen les restes de corda fetes amb fibres 

vegetals més antigues de la Prehistòria recent. En la humida Cova Chertovy Vorota (Rússia de l’Est), 

situada a les muntanyes de la província de Primorye, s’han descobert fibres carbonitzades de cordes 

torçades a mà datades entorn del 8.215 – 7.710 BC ja en un context del Neolític Antic. Les cordes són 

torçades cap a la dreta (torsió S) a partir de fulles d’herba (probablement càrex) i formades per dos caps 

(Kuzmin et al. 2012; Wigforss 2014). En estat carbonitzat també destaca la recuperació d’una xarxa a 

Shahi Tump a la vall del riu Kech (Paquistà), 4.000 BC, feta  a partir de cordes entrellaçades i nusos 

(Thomas et al. 2012). Aquestes cordes fan 4 mm de gruix i són fetes per torsió esquerre (torsió Z) i per 2 

caps de 2 mm de diàmetre. 

 

El Pròxim Orient té el nombre més elevat de restes fetes amb fibres vegetals de tot el Vell Món 

Neolític (Barber 1994). En són exemple les restes de corda del període Neolític (entre altres peces, com 

la cistelleria o les xarxes de cordes) de jaciments secs, com el de Jericó, ca. 9.700 – 8.500 cal. BC (nivells 

PPNA), o Nahal Hemar, ca. 9.100 – 8.300 BC, ambdós a Israel, Çatal Hüyük (Turquia),  ca. 7.850 BC, 

Jarmo (Iraq), 7.000 – 6.000 BC o Netiv Hagdud també a Israel, nivells neolítics, tots ells citats a Nadel et 

al. (1994). Al jaciment de Tell Halula a la Vall de l’Èufrates (Síria), 7.600 – 7.300 BC (nivells PPNB), es 

documenta un petit fragment de corda torçada cap a l’esquerre, torsió Z, de 2 caps torçats cap a la 

dreta, torsió s, trobada entremig de tres petites denes de coure (Alfaro 2012).  

 

A l’Est dels Estats Units, a Utah, es troben restes de corda a les coves de Hogup Cave, ca. 6.800 BC, 

Cowboy Cave, ca. 6.000 – 5.900 BC, o Sand Dune Cave, 5.800 – 5.200 BC (Andrews, Adovasio i Carlisle 

1986). També a la vall del riu Bonneville, hi ha un seguit de coves amb restes de cordes datades entorn 

el 3.330 BC, com la Homestead Cave (Madsen 2000) o la Lakeside Cave (Andrews et al. 1980, citat a 

Madsen 2000). Un altre exemple important, són les restes de 4 cordes torçades cap a l’esquerre (torsió 

Z), totalment carbonitzades, trobades a  Squaw Rockshelter (Ohio), ca. 3.500 BC (Andrews i Adovasio 

1989). Els autors Adovasio i Illingworth (2004) descriuen fragments de corda trenada de 3 caps, com 

cordes torçades cap a l’esquerre (torsió Z) i cap a la dreta (torsió S) de 2 caps a Salts Cave (Kentucky), 

1.340/1.040 BC – 190 CE, entre el període anomenat Arcaic Tardà o Late Archaic (4.000 – 1.000 BC) i el 

Woodland Inicial (1.000 BC – 1.000 CE) (Adovasio i Illingworth 2004). En el jaciment d’Ozette 

(Washington), ca. 1.000 – 500 BC, a més d’una extensa col·lecció de cistelleria i altres artefactes, ha sigut 

possible documentar restes de corda fetes amb materials vegetals (Croes 1977).  

 

Pel que fa al neolític europeu, i també en un ambient anaerobi, cal mencionar el jaciment de La 

Marmotta a Roma (llac Bracciano, Itàlia), 5.690 – 5.260 BC, d’on es preserven abundants restes vegetals, 

entre elles cordes (Fugazzola 1998; Rottoli 2003). Però sens dubte la major abundància de restes es 

troba als jaciments lacustres pertanyents a l’àrea circum-alpina, la qual abraça la gran zona dels Alps, on 

es dona una bona preservació de la matèria orgànica en estat humit. A mode d’exemple podem citar el 

cas del jaciment lacustre Arbon-Bleiche 3 (Suïssa), 3.384 – 3.370 BC, on s’hi documenten restes vegetals, 

com ara cordills i cordes, les quals responen principalment a fibres de líber de til·ler (Tilia sp.) (s’hi 
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documenta fil torçat a l’esquerre fet amb til·ler) i de lli (Linum usitatissimum) en la seva gran majoria 

(Médard 2003). Les anàlisis arqueobotàniques en llocs lacustres mostren un gran apogeu del cultiu del lli 

a finals del IV mil·lenni. A Arbon-Bleiche 3 es troben llavors i tiges de lli. Segons Médard (2003), sembla 

que Arbon-Bleiche 3 seguiria l’esquema comú dels llocs lacustres neolítics amb cordes de til·ler, fils fins 

amb lli, teixits decorats amb til·ler, o amb til·ler i lli, i teixits enfilats amb lli. Un altre exemple serien les 

restes de cordills i cordes del jaciment lacustre de Wetzikon-Robenhausen al voltant del llac Pfäffikon a 

Zurich (Suïssa), 3.700 – 3.300 BC (Altorfer i Médard 2000), on les restes són produïdes per torsió dreta 

(torsió S) de 2 caps i estan fetes amb fibres liberianes de til·ler. A França, Rots (2008) esmenta l’ús del lli 

per la producció de cordes i fibres a Clairvaux Station III (França), ca. 4.000 – 2.000 BC, així com fibres de 

roure en cistelleria o esparteria (Pétrequin 1986; Rots 2008)). També destaca una corda de 3 caps 

descoberta a les ribes del llac de Paladru a Charavines (França), on s’hi troba el poblat neolític Des 

Baigneurs, 2.750 – 2.730 BC (Rots 2008). 

 

Les cordes d’arc són poc documentades al registre arqueològic europeu, però algunes d’elles s’han 

conservat a la zona alpina a l’haver quedat preservades sota el gel (Junkmnanns et al. 2019). Al jaciment 

de Schnidejoch (ca. 2800 BC) (Alps de l’Oberland bernès, Suïssa), s’hi ha recuperat un arc, fletxes i una 

possible corda d’arc de 97 cm de llarg torçada cap a la dreta (torsió S) de 3 caps, feta amb tendons 

d’animals (Junkmanns et al. 2019). L’any 1991 es va descobrir a Tisenjoch (Alps d’Ötzal, Itàlia) la mòmia 

humana congelada més antiga del món, la qual es va batejar amb el nom d’Home del Gel o Ötzi datat 

del 3.300 BC (Spindler 1995). Entre la seva indumentària conservada s’hi troben restes de corda torçada 

cap a la dreta (torsió S) de 2 caps, feta possiblement amb fibres liberianes de til·ler amb l’extrem més 

gruixut nuat (Acs, Wilhalm i Oeggl 2005; Junkmanns 2019) i una xarxa de dos caps entrellaçats en ziga-

zaga, suposadament utilitzada per caçar ocells (Spindler 1995: 144, 166 – 168, 201 – 207), a més de la 

presència de cordes en forma de fibres torçades per elaborar part de la seva indumentària. La corda 

tindria uns 2 m de llargada, i possiblement es tractaria de la corda d’un arc (Spindler 1995). En la 

mateixa regió, hi ha constància de cordills fets d’herba i escorça d’arbres de l’Edat del Bronze al jaciment 

de Hallstatt (Àustria), 1.458– 1.245 BC (Harris et al. 2010). 

 

A Anglaterra es documenta una corda feta de fibres de líber en un jaciment neolític anomenat Etton 

(Peterborough), 4.000 – 2.800 BC (Cooper 2009: 41). Tanmateix, al jaciment de Beeston Regis (Norkfolk), 

1.000 – 800 BC (Edat del Bronze Final), es documenten cordills fets de fibres d’escorça de salze (Salix sp.) 

(De Roche 2012). 

 

També són coneguts els fils, cordills i cordes recuperats al jaciment palafític de Molina di Ledro a 

Trento (Itàlia), al costat del llac homònim, restes datades dels nivells d’ocupació de l’Edat del Bronze 

Inicial,  2.300 – 1.700 BC (Bazzanella i Mayr 2009; Bazzanella 2012). 

 

A Grècia, al jaciment d’Aegean  es troben restes de corda fetes d’espart (Stipa tenacissima L.) 

datades de l’Edat del Bronze (ca. 3.560 – 1.100 BC) (Shaw i Chapin 2016). 

 

 

Evidències de cordes a la Península Ibèrica 

 

Pel que fa a la Península Ibèrica, de les restes de corda més antigues conegudes, destaquen els tres 

fragments carbonitzats de corda trenada de 3 caps i una fibra sense torsió recuperats a les Coves de 

Santa Maira (Castell de Castells, Alacant), 12.900 – 10.200 cal. BC, fets amb el que semblen fibres 

d’espart (Stipa tenacissima) (Aura et al. 2005; Aura et al. 2019). 

 

Molt important per la seva cronologia i pel seu estat de conservació és el conjunt de cordes trenades 

de 3 caps i, torçades cap a l’esquerra (torsió Z) i cap a la dreta (torsió S) de 2 caps, juntament amb un 
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nus, del jaciment de La Draga (Banyoles, Girona), produïdes mitjançant fibres liberianes de til·ler i fibres 

d’ortiga, conjunt datat del 5.292 – 5.085 cal. BC (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2000, 2006; Romero-Brugués 

2013; Piqué et al. 2018). Aquest conjunt serà tractat específicament en aquesta tesi ja que constitueix 

un dels casos d’estudi treballats. 

També cal destacar la col·lecció de cordes trobada a la Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada), 

5.200 – 4.600 cal. BC (Cacho et al. 1996). S’ha de ressaltar el treball de corderia realitzat en cordes soltes 

torçades cap a l’esquerre (torsió Z) de 2 caps, així com restes de cordes soltes pertanyents a sandàlies 

constituïdes bàsicament per elements de corderia. Conjunt estudiat per Carmen Alfaro (1980, 1984), es 

basa en un grup nombrós de 18 exemplars de sandàlies, 16 de les quals es guarden en el Museo 

Arqueológico Nacional (Madrid) i dues al Museo Arqueológico de Granada. Aquestes estan 

confeccionades per simple torsió d’un gruix ampli de fibres d’espart (Stipa tenacissima) sense colpejar. 

Tanmateix, en la mateixa cova s’hi ha pogut identificar fragments de cordes que han sigut determinades 

a partir de l’amidament de la llargada i l’amplada, així com pel tipus de torsió.  

 

Seguint en cronologies de la Prehistòria Recent, del jaciment de Campos (Cuevas del Almanzora, 

Almería), entre finals del Neolític i inicis del Calcolític, es coneixen restes de cordes carbonitzades fetes 

d’espart (Papí 1992 – 1994) o les restes de la Cueva de Nerja (Nerja, Málaga), on s’hi ha documentat un 

fragment de corda d’espart (Jordá et al. 1983: 64) datat en el nivell superior calcolític. També del 

Calcolític tenim exemples de restes de corda a la Cueva Sagrada (Lorca, Murcia), on es coneixen estores, 

cordes i rotlles d’espart sense trenar o el fragment de fibra vegetal calcificat a la Sima de la Curra  

(Carratraca, Málaga) (Jordá et al. 1983).  

 

Segons Alfaro (1984), a partir de l’Edat del Bronze són més freqüents les restes de corda realitzades 

amb espart, amb múltiples exemples. Per citar-ne algun d’ells, anomenem el jaciment de Villa Filomena 

(Villarreal, Castelló), 3.000 – 1.800 BC, on hi ha constància d’una corda trenada (Alfaro 1984), el de Cerro 

de la Virgen (Orce, Granada), 2.600/2.550 – 1.500 BC (Schüle 1980), els petits fragments de corda 

d’espart del poblat de Cabezo Redondo (Villena, Alacant), 2.429 – 2.065 cal. BC (Alfaro 1984), els quatre 

petits fragments de cordes trenades fetes d’espart del jaciment d’Ifré (Ifré, Almería), 2.360 – 1.910 BC 

(Alfaro 1984), un petit fragment de corda trenada d’espart a Las Angosturas (Gor, Granada), 2.350 – 

1.919 BC (Alfaro 1984: 191) o un fragment de corda trenada d’espart molt carbonitzada procedent del 

jaciment de Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), 2.200 – 1.300 BC (Alfaro 1984). Tot i que la matèria 

primera no ha sigut identificada actualment, destaca la descoberta recent de materials vegetals, incloses 

una corda, a la cova de El Pendo (Escobedo de Camargo, Cantàbria) datada de l’Edat del Bronze (2.400 – 

1.500 cal. BC). Es tracta d’un petit fragment de corda torçada cap a l’esquerra (torsió Z) feta de dos 

cordills d’uns 11 cm de llarg per uns quasi 2 cm de gruix, conservada de forma doblegada sobre sí 

mateixa (Morlote i Muñoz 2001). 

 

De la Cultura Argàrica destaquen cinc petits fragments de corda trenada d’espart, molt carbonitzats, 

de Cerro de la Encina (Monachil, Granada) (Alfaro 1984), una sèrie de cordes carbonitzades procedents 

del turó de Los Castellones (Laborcillas, Granada), 1.800 – 1.500 BC (Alfaro 1984) o una xarxa feta de 

corda d’espart documentada en la sepultura 121 del jaciment de El Castellón Alto (Galera, Granada), 

1.900 – 1.600 cal. BC (Molina et al.2003).  

 

Per últim, a cavall entre l’Edat del Bronze i la segona Edat del Ferro es coneix el conjunt carbonitzat 

de 7 fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) de 2 caps d’espart, segurament tots 

procedents d’una mateixa corda, del jaciment de Alto de la Cruz (Cortes, Navarra), 800 – 350 BC (Alfaro 

1984) o les restes carbonitzades de sogues torçades cap a l’esquerre (torsió Z) d’espart, fetes a partir de 

cordes torçades cap a la dreta (torsió S) i de 2 caps, provinents de la Cova de Son Maimó (Petra, 

Mallorca), 300 BC (Alfaro 1984). 
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Per altra banda, a la Península Ibèrica, pocs casos es coneixen de corda no realitzada mitjançant 

l’espart. Es poden citar els exemples de la petita corda recuperada a les Coves del Fem (Ulldemolins, 

Tarragona), (4.941 – 4.545 cal. BC) (Bogdanovic et al. 2017; Palomo et al. 2018). Es tracta d’una corda 

torçada cap a l’esquerra (torsió Z) d 2 caps de 6,6 mm de llarg, confeccionada amb fibres de 

monocotiledònies. Aquest fragment serà tractat específicament en aquesta tesi ja que constitueix un 

dels casos d’estudi treballats. També el petit fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió Z) 

recuperat al jaciment de El Oficio (Cuevas, Almería), 2.000 – 1.500 BC, d’un context funerari i feta de lli 

(Alfaro 1984: 191). I ja de datacions més recents, de finals de l’Edat del Bronze balear,  cal mencionar 

l’exemple significatiu d’un gran conjunt de corda recuperat a la Cova des Pas (Ferreries, Menorca), 1.100 

– 800 cal. BC (Romero-Brugués et al. 2018), on s’han pogut determinar materials vegetals dessecats, 

com ara nusos, cordes trenades de 3 caps i cordes torçades cap a la dreta (torsió S) i cap a l’esquerre 

(torsió Z) de 2 caps, fetes segurament de margalló (Chamaerops humilis). Aquest conjunt serà tractat 

específicament en aquesta tesi ja que constitueix un dels casos d’estudi treballats. 

 

 

 

En síntesi 

 

El conjunt d’evidències indirectes i directes permet confirmar que la producció de cordes es remunta 

al Paleolític (l’evidència més antiga data ca. 50.000 – 40.000 BC) i que aquesta tecnologia va tenir una 

gran dispersió geogràfica. Per cronologies tan antigues, les evidències de restes de corda són 

documentades en escassos jaciments, els quals es troben molt distanciats geogràficament i 

cronològicament. Així mateix, es documenta una gran varietat en la matèria primera emprada. Aquestes 

circumstàncies fan difícil determinar patrons homogenis en la confecció i, per tant, el possible origen, 

desenvolupament o dispersió de la tècnica.  

 

No obstant això, a partir del Neolític es documenta un volum major de restes. Les evidències directes 

més nombroses es troben al Pròxim Orient. També cal destacar les evidències americanes, que s’han 

tingut en compte donat el gran detall en les metodologies d’anàlisi emprades, les quals defineixen 

tècniques i datacions. Pel que fa a Europa, en tota l’àrea circum-alpina hi ha un gran volum de restes 

documentades, mentre que existeixen grans buits al sud, segurament per la pobre conservació. A la 

Península Ibèrica i les Illes Balears és on s’hi determinen més buits geogràfics i cronològics. A partir de 

l’Edat del Bronze augmenten les restes conegudes i estudiades.   

 

En general, hi ha una gran carència en la determinació de les primeres matèries vegetals. Aquesta 

manca d’informació respecte a la matèria primera emprada en estudis de moltes parts del món es deu a 

diversos motius. En moltes ocasions la matèria vegetal no s’ha conservat i, per tant, no es pot accedir ja 

als materials. I, d’altra banda, els materials no han estat publicats adequadament. Si bé falten estudis i el 

coneixement és encara molt parcial, en els casos on s’han estudiat les matèries primeres es documenta 

l’ús d’una gran diversitat de plantes, des d’herbàcies fins a llenyoses. A Europa la determinació de la 

matèria vegetal es té en compte en alguns estudis, però no de forma sistemàtica. En jaciments centre i 

nord europeus la producció de corderia es vincula principalment a l’ús de fibres liberianes de til·ler o 

d’altres espècies i és d’especial interès la documentació de l’ús del lli i l’ortiga per la producció de 

cordes, espècies vegetals que generalment es documenten per la confecció de teixits. A la Península 

Ibèrica la majoria de les cordes són determinades com fibres d’espart, només en casos aïllats amb 

contextos post-deposicionals favorables a la conservació (cavitats funeràries tancades, ambients 

lacustres) s’ha documentat l’ús de diferents espècies (fibres liberianes de til·ler, ortiga, margalló o lli).  

 

Pel que fa a les tècniques emprades cal destacar també que es documenta la torsió com la tècnica 

més arcaica de confecció d’una corda. No obstant, per la mateixa antiguitat és possible assegurar 
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l’existència d’una gran diversitat en quan a varietats tècniques dins la torsió, amb torsions cap a la dreta 

i cap a l’esquerra, i amb varietat en el nombre de caps de les cordes. El trenat es limita a escasses restes.  

 

Les evidències indirectes permeten determinar que les cordes es varen emprar per diverses 

finalitats, entre elles la vestimenta, l’emmanegament, la suspensió i la decoració de recipients i 

ornaments, o com a part d’eines (cordes d’arc, tensors). Entre aquestes, l’ornamentació esdevé 

l’evidència indirecte més antiga per l’ús de corda. També són destacables les decoracions ceràmiques 

fetes amb cordes en la cultura Jōmon, la Schnurkeramik o la el campaniforme cordat peninsular. La 

tècnica de la torsió és comuna en totes elles, fet que indica que aquesta tècnica s’hauria desenvolupat 

abraçant Europa, el Pròxim Orient i Àsia.  

 

Com s’ha dit, existeixen grans buits de coneixement tant cronològics com geogràfics, derivats 

probablement de la pobre conservació de les restes, però possiblement també de la falta de tradició en 

el seu estudi, que no permeten ara per ara determinar l’origen i expansió de les tècniques 

documentades. Tanmateix, cal mencionar que en altres parts del món, el material és publicat en altres 

idiomes que dificulten el seu coneixement. És per aquest motiu, que la informació aquí recopilada té un 

cert biaix cap a Amèrica i Europa, on hi ha més investigadors que s’hi dediquen i l’idioma és accessible. 
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Taula 1. Restes indirectes de cordes mencionades en aquest Capítol, ordenades cronològicament segons la categoria o zona a la qual pertanyen. Per les restes situades a 

la Península Ibèrica s’anomenen els municipis i les províncies, mentre que per la resta d’evidències es citen els països.  

 

 NOM JACIMENT LLOC CRONOLOGIA TIPUS DE RESTA 

ARTEFACTES RELACIONATS 

AMB CORDES 

Repolusthöhle  Àustria 298.000 BC objectes perforats (punta d’os i incisiu de llop) 

Cova de Blombos Sud Àfrica 78.000 – 73.000 BC petxines perforades 

Cueva de los Aviones Cartagena (Murcia) 48.000 – 43.000 BC petxines perforades i pintades 

Hohle Fels  Alemanya ca. 41.000 – 33.000 BC ornaments personals perforats en ivori 

Vogelherd Alemanya ca. 41.000 – 33.000 BC ornaments personals perforats en ivori 

Grotte du Rennes França  39.200 – 31.000 BC petxines, perles i incisius perforats 

Cova d'Ucagizli Turquia 38.000 BC denes de petxina 

Ksar 'Akil Líban 38.000 BC denes de petxina 

Jwalapuram  Sud de l'Índia 32.000 BC denes de petxina 

Batadombalena Sri Lanka 28.500 BC denes de petxina 

Patne Sri Lanka 25.000 BC denes de petxina 

Cueva del Guitarrero Perú 8.600 – 5.600 BC raspadors embolicats amb fibres vegetals 

Cova de l’Or Beniarrés (València) 5.956/5.270 – 5.220/4.540 cal. BC denes de petxina i petxines perforades 

Grnčarica  Macedònia  5.750 – 5.670 cal. BC nanses en ceràmica 

La Draga Banyoles (Girona) 5.292 – 5.085 cal. BC denes de petxina, nanses en ceràmica 

Aougnin n’ait Ourigh Marroc 4.000 – 3.000 cal. BC possibles nanses i mugrons en ceràmica 

Cova de l’Or Beniarrés (Alacant) Neolític  nanses en ceràmica 

Cueva de Chaves  Bastarás-Casbas (Huesca) Neolític  nanses en ceràmica 

La Revilla del Campo  Ambrona (Soria) Neolític  nanses en ceràmica 

La Lámpara Ambrona (Soria)  Neolític  nanses en ceràmica 

Cueva de la Vaquera  Torreiglesias (Segovia) Neolític  nanses en ceràmica 

EINES I DESGAST D’ÚS EN 

EINES EN EL PROCESSAT 

VEGETAL 

Dolní Věstonice I República Txeca 26.000 - 23.000 BC fragments llistons d'os i d'ivori 

Avdeevo República Txeca 20.000 BC fragments llistons d'os i d'ivori 

Vogelherd  Alemanya 30.000 BC punxons d’os bisellats 

Cova Saint Michel d'Arudy França 15.000 - 10.000 BC banya de ren per fer xarxes 

Gönnersdorf  Alemanya 11.000 BC banya de ren, baton de commandement  

Santimamiñe Kortezubi (Bizkaia) 10.860 – 10.720 BC fragment de petxina pel processat vegetal 
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Arenosa Shelter Texas  9.000 BC espàtules d’os, processat vegetal (?) 

Khirokitia  Xipre ca. 6.000 BC indústria òssia, processat vegetal 

La Draga Banyoles (Girona) 5.292 – 5.085 cal. BC indústria òssia, malacofauna i làmines de sílex, processat 

vegetal 

Serra del Mas Bonet Vilafant (Girona) 4.900 – 2.700 cal. BC malacofauna, processat vegetal 

ART PARIETAL I 

REPRESENTACIONS 

FIGURATIVES 

Cova de L’Aranya Bicorp (València) 8.000 – 5.000 BC (?) art llevantí, cordes pel recol·lector de mel 

Abric Selva Pascuala  Villar de Humo (Cuenca) 8.000 – 5.000 BC (?) art parietal 

Abric  Los Trepadores  Alacón (Teruel) 8.000 – 5.000 BC (?) art parietal 

Abric Los Borriquitos Alacón (Teruel) 8.000 – 5.000 BC (?) art parietal 

Abric El Peliciego o Morceguillos Jumilla (Murcia) 8.000 – 5.000 BC (?) art parietal 

Cingle de la Mola Remígia Ares del Maestrat (Castelló) 7.000 – 1.000 BC art llevantí, trepador per una corda  

 Abric de Barranco Gómez  Castellote (Teruel) 5.500 BC art llevantí, trepador per una corda 

ART MOBLE Cova de Cavallo Itàlia 36.000 – 28.000 BC plaquetes amb gravats 

Cova Saint Michel d'Arudy França 15.000 - 10.000 BC plaquetes amb gravats 

Cova del Parpalló Gandia (València) 9.000 - 8.000 BC plaquetes amb gravats 

Cova de Romanelli Itàlia 9.930 BC plaquetes amb gravats 

Figureta de Lausell (Venus del Cap a 

Quadres)  

França 30.000 - 18.000 BC art moble: cap cobert per una xarxa 

Figureta de Balzi Rossi (Venus del 

Cap Negroide) 

Itàlia 28.000 – 18.000 BC art moble: pentinat amb reixeta 

Figureta de Dolní Věstonice I República Txeca 26.000 - 23.000 BC art moble: cinturó vegetal 

Figureta de Pavlov I República Txeca 25.000 BC art moble: tocat vegetal al cap, cinturó vegetal 

Figureta de Brassempouy França 24.000 – 22.000 BC art moble: caperutxa vegetal al cap 

Figureta de Willendorf  Àustria 22.000 – 20.000 BC art moble: barret de cordes trenades 

Figureta de Kostenki Rússia 21.000 – 19.000 BC art moble, tocat vegetal al cap, cinturó vegetal 

Figureta d’Avdeevo  Rússia 19.000 – 18.000 BC art moble: tocat vegetal al cap, cinturó vegetal 

Figureta de Lespugue França 18.000 BC art moble: faldilla de cordes 

Figureta de Gargarino Rússia 18.000 BC art moble: tocat vegetal al cap, faldilla de cordes 

Figureta de Vinca Sèrbia 2.500 BC art moble:  faldilla de cordes 

Figureta de Sipintsi  Ucraïna ca. 1.500 BC art moble:  faldilla de cordes 

Figureta de Crnokalacka Bara Iugoslàvia ca. 1.000 BC art moble:  faldilla de cordes 

IMPRESSIONS NORD Ceràmica Vall del riu Ohio Wisconsin   Woodland impressió ceràmica 
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EN CERÀMICA AMÈRICA Northern Thorn Mound Virgínia  2.950 – 1.949 BC Impressió ceràmica cordada, corda Z-twist torçada 2-ply  

ÀSIA Yuchanyan  Xina 14.000 BC impressió ceràmica Jōmon   

Anau Turkmenistan 4.000 BC Impressió corda en nòdul d’argila 

Ookubo Japó 3.500 – 2.500 BC impressió ceràmica Jōmon   

Tsokinoki 1 Japó 3.500 – 2.500 BC impressió ceràmica Jōmon   

Hinohama Japó 3.500 – 2.500 BC impressió ceràmica Jōmon   

Hamanasuno   Japó 3.500 – 2.500 BC impressió ceràmica Jōmon   

Kayakarizawa Japó 3.500 – 2.500 BC impressió ceràmica Jōmon   

Sannai Japó 3.500 – 2.500 BC impressió ceràmica Jōmon   

Usujiri Japó 3.500 – 2.500 BC impressió ceràmica Jōmon   

EUROPA Cultura Pavlov, Moràvia Europa de l'Est 29.000 - 24.000 BC impressió ceràmica cordada, corda torçada 

Cova de Lascaux França 15.000 BC impressió ceràmica cordada 

Skåne (Cultura Battle Axe) Suècia 2.900 – 2.450/2.350 BC impressió ceràmica cordada, Corded ware o Schnurkeramik 

PENÍNSULA 

IBÈRICA 

Villa Filomena Villareal (Castelló) 3.000 - 1.800 BC impressió ceràmica cordada 
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Taula 2. Restes directes de cordes mencionades en aquest Capítol, ordenades cronològicament segons la categoria o zona a la qual pertanyen. Per les restes situades a la 

Península Ibèrica s’anomenen els municipis i les províncies, mentre que per la resta d’evidències es citen els països.  

 

EDAT 

CULTURAL 

ZONA NOM JACIMENT LLOC CRONOLOGIA CONTEXT / 

CONSERVACIÓ 

TIPUS DE RESTA TÈCNICA MATÈRIA 

PRIMERA 

PALEOLÍTIC   ÀSIA Cova de Dzudzuana Geòrgia 26.000 – 22.000 cal BC  restes de fibra i 

corda 

S-twist 2-ply lli (Linum 

usitatissimum) 

PRÒXIM ORIENT Ohalo II Israel 17.300 BC anaerobi 3 restes de cordill z-spun monocot. 

ÀFRICA Abric de Takarkori  Líbia 8.300 - 6.100  BC  restes de corda   

NORD AMÈRICA Cueva del Pendejo New Mexic  9.900 – 9.300 BC  restes de corda   

Coves del Great Basin Nord Oregon  9.000 BC  restes de corda   

Coves del Great Basin Oest Nevada  10.000 – 6.000 BC  restes de corda   

Coves del Great Basin Est Utah  8.000 – 3.330 BC  restes de corda   

Fort Rock Cave Oregon  9.000 BC  restes de corda   

Roaring Springs Cave Oregon  9.000 BC  restes de corda   

Catlow Cave 1 Oregon  9.000 BC  restes de corda   

Paisley Five Mile Point Caves 1 i 2 Oregon  9.000 BC  restes de corda   

Falcon Hill Cave Nevada  7.000 BC  restes de corda   

Fishbone Cave Nevada  7.000 BC  restes de corda   

Humboldt Cave Nevada 7.000 BC  restes de corda   

Lovelock Cave Nevada  7.000 BC  restes de corda   

Danger Cave Utah  7.000 BC  restes de corda   

CENTRE I SUD 

AMÈRICA 

Monte Verde Xile ca. 11.000 – 10.500 BC  restes de corda   

Cueva del Guitarrero Perú 8.600 – 5.600 BC  restes de corda    

Cuatro Ciénegas  Mèxic ca. 7.450 – 3.959 BC  restes de corda   

Cuevas de la Sierra Madre  Mèxic ca. 6.950 – 4.950 BC  restes de corda   

EUROPA Abri du Maras França ca. 50.000 – 40.000 BC petrificat restes de corda  Z-twist 3-ply fibres d’escorça 

interna 

(gimnosperma, 

conífera (?)) 

Cova de Lascaux França 15.000 BC petrificat restes de corda S-twist 3-ply fibres de líber 

(?) 
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MESOLÍTIC I 

NEOLÍTIC 

ÀSIA Cova Chertovy Vorota  Rússia de l'Est 8.215 – 7.710 BC carbonitzat restes de corda S-twist 2-ply càrex? 

Shahi Tump Paquistà 4.000 BC carbonitzat restes de xarxa Z-twist 2-ply  

PRÒXIM ORIENT Jericó Israel ca. 9.700 – 8.500 cal. 

BC, nivells PPNA 

deshidratat restes de corda   

Nahal Hemar  Israel ca. 9.100 – 8.300 BC deshidratat restes de corda 

en cistelleria 

  

Çatal Hüyük Turquia ca 7.850 BC deshidratat restes de corda   

Tell Halula Síria 7.600 - 7.300 BC, 

nivells PPNB 

deshidratat resta de corda Z-twist 2-ply  

Jarmo Iraq 7.000 – 6.000 BC deshidratat restes de corda   

Netiv Hagdud Israel nivells neolítics deshidratat restes de corda   

NORD AMÈRICA Hogup Cave Utah  ca. 6.800 BC     

Cowboy Cave Utah  ca. 6.000 – 5.900 BC     

Sand Dune Cave Utah  5.800 – 5.200 BC     

Squaw Rockshelter Ohio ca. 3.500 BC  carbonitzat restes de corda Z-twist  

Homestead Cave Utah  3.330 BC     

Lakeside Cave Utah  3.330 BC     

Salts Cave Kentucky  1.340/1.040 BC – 190 

CE 

 restes de corda trenada 3-

ply 

 

Ozette Washington  ca. 1.000 – 500 BC  restes de corda   

EUROPA Antrea Finlàndia 8.400 – 8.300 cal. BC anaerobi fragment de xarxa S-twist 2-ply fibres de Salix 

sp. 

Friesack 4 Alemanya 7.700 BC anaerobi restes de corda i 

xarxa 

trenada  

Dejrø Dinamarca 6.500 BC anaerobi fragment de 

cordill 

z-spun  

Skjoldnæs Dinamarca 6.500 BC anaerobi fragment de 

cordill 

z-spun  

Noyen França 6.000 BC anaerobi trampes per   
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peixos i cistelles 

La Marmotta Itàlia 5.690 – 5.260 BC anaerobi restes de corda   

Tybrind Vig Dinamarca 5.400 – 4.000 BC     

Etton Regne Unit 4.000 - 2.800 BC  restes de corda  fibres de líber 

Clairvaux Station III França ca. 4.000 - 2.000 BC  restes de fibres i 

corda 

 lli (Linum 

usitatissimum)  

i fibres de roure 

Wetzikon-Robenhausen Suïssa 3.700 – 3.300 BC anaerobi restes de corda i 

cordill 

S-twist 2-ply fibra de til·ler 

Arbon-Bleiche 3 Suïssa 3.384 – 3.370 BC anaerobi restes de corda i 

cordill 

z-spun fibra de til·ler i 

lli (Linum 

usitatissimum) 

Aegean Grècia ca. 3.560 – 1.100 BC anaerobi restes de corda  espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Feldmeilen-Vorderfeld Suïssa 3.307 – 2.926 BC anaerobi restes de corda   

Tisenjoch, Ötzi Itàlia 3.300 BC congelat restes de corda S-twist 2-ply fibra de til·ler 

Schnidejoch  Suïssa ca. 2.800 BC congelat restes de corda S-twist 3-ply tendons 

animals 

       

Des Baigneurs  França 2.750 - 2.730 BC  restes de corda 3-ply  

Molina di Ledro Itàlia 2.300 – 1.700 BC anaerobi Restes de fil, 

cordill i corda 

  

Hallstatt Àustria 1.458 – 1.245 BC  resta de cordills  herba i escorça 

Beeston Regis Regne Unit 1.000 – 800 BC  restes de fibra  escorça de salze 

(Salix sp.) 

PENÍNSULA 

IBÈRICA 

Coves de Santa Maira Castell de Castells 

(Alacant) 

12.900 – 10.200 cal. 

BC 

carbonitzat resta de corda trenada 3-

ply 

espart (Stipa 

tenacissima L.) 

La Draga Banyoles (Girona)  5.292 – 5.085 cal. BC carbonitzat i no 

carbonitzat 

restes de corda i 

un nus 

trenades 3-

ply, 

torçades Z-

Fibres liberianes 

de til·ler (Tilia 

sp.) i fibres 
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twist i S-

twist, 

juntament 

amb un nus 

d’ortiga (Urtica 

sp.) 

Cueva de Los Murciélagos Albuñol (Granada) 5.200 – 4.600 cal. BC  deshidratat restes de cordes   Z-twist 2-ply espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Coves del Fem  Ulldemolins (Tarragona) 4.941 – 4.545 cal. BC carbonitzat resta de corda Z-twist 2-ply Monocot. 

Campos Cuevas del Almanzora 

(Almería) 

Fi Neolític – inici 

Calcolític 

carbonitzat restes d’estores i 

corda 

 espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Cueva de Nerja Nerja (Málaga) nivell superior 

Calcolític 

 restes de corda  espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Cueva Sagrada  Lorca (Murcia) Calcolític  restes de corda   

Sima de la Curra Carratraca (Málaga) Calcolític calcificat  resta de fibra   

Villa Filomena Villareal (Castelló) 3.000 - 1.800 BC  restes de corda trenada 3-

ply 

espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Cerro de la Virgen  Orce (Granada) 2.600/2.550 – 1.500 

BC 

 restes vegetals   

Cabezo Redondo  Villena (Alacant) 2.429 – 2.065 cal. BC deshidratat restes de corda torsió espart (Stipa 

tenacissima L.) 

El Pendo Escobedo de Camargo 

(Cantàbria) 

2.400 – 1.500 cal. BC  restes de corda Z-twist 2-ply  

Ifré Ifré (Almería) 2.360 – 1.910 BC  deshidratat restes de corda  espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Las Angosturas  Gor (Granada) 2.350 – 1.919 BC deshidratat restes de corda trenada 3-

ply 

espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Motilla del Azuer Daimiel (Ciudad Real) 2.200 – 1.300 BC deshidratat / 

carbonitzat 

restes de corda  torsió espart (Stipa 

tenacissima L.) 

El Oficio  Cuevas (Almería) 2.000 – 1.500 BC  deshidratat / 

funerari 

restes de corda  Z-twist 2-ply lli (Linum 

usitatissimum) 

Cerro de la Encina  Monachil (Granada) 1.950 – 1.650 cal. BC deshidratat / restes de corda trenada 3- espart (Stipa 
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carbonitzat ply tenacissima L.) 

Los Castellones  Laborcillas (Granada) 1.800 – 1.500 BC carbonitzat restes de corda, 

carbonitzades  

  

Castellón Alto  Galera (Granada)  1.750 – 1.550 BC deshidratat restes de xarxa  espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Cova des Pas Ferreries (Menorca) 1.100 – 800 cal. BC deshidratat / 

funerari 

restes de cordes i 

nusos 

trenada 3-

ply / S-twist 

i Z-twist 2-

ply 

Margalló 

(Chamaerops 

humilis) 

Alto de la Cruz  Cortes (Navarra) 800 – 350 BC carbonitzat restes de corda Z-twist 2-ply espart (Stipa 

tenacissima L.) 

Cova de Son Maimó Petra (Mallorca) 300 BC carbonitzat Restes de sogues 

fetes amb cordes 

Z-twist 3-ply 

amb S-twist 

2-ply 

espart (Stipa 

tenacissima L.) 
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2.1.2. Evidències prehistòriques de cistells 

 

"The weaver's hands move, and the basket takes form so that the story can be known.  

And the baskets keep talking" (Fluharty 2003). 

 

 

2.1.2.1. Evidències indirectes de cistelleria 

La cistelleria ha jugat un important paper en totes les societats, però actualment el seu ús no és tant 

extens i és relegat a fins no utilitaris, com l’ornamentació. És fàcil pensar que en el passat hauria servit 

per l’emmagatzematge, el transport o per la fabricació d’eines per a diferents utilitats. Antropòlegs i 

arqueòlegs coincideixen a pensar en que l’ús i l’elaboració d’objectes vegetals van precedir inclús a 

l’aparició de la ceràmica i del teixit (Kuoni 1981).  

 

Malgrat això, degut a l’escàs registre arqueològic donada la seva naturalesa periple, l’origen de la 

cistelleria no és ben conegut. Tanmateix, a més de les restes directes de cistelleria, també és possible 

obtenir informació de l’origen primerenc d’aquesta artesania a través de les restes indirectes, com són 

les impressions en la ceràmica o les representacions en l’art parietal.  

 

A continuació, es revisaran de forma breu, algunes de les evidències indirectes i directes conegudes 

de cistelleria (Taula 3 i 4). 

 

I. Representacions figuratives: l’art parietal  

 

A la Península Ibèrica, els vestigis més antics coneguts en cistelleria els trobem a través de l’art 

llevantí, el qual aporta una valuosa informació sobre formes i mides en la cistelleria. Un bon exemple és 

l’escena de la recol·lecta de la mel a la Cova de L’Aranya (Bicorp, València). Com s’ha esmentat la 

datació de l’art parietal és problemàtica, però s’ha estimat que podria tenir una antiguitat d’entre 8.000 

– 5.000 BC (Jordà 1974; Alfaro 1989; Ochoa et al. 2021). En aquesta representació s’aprecia una figura 

humana a la part superior d’un arbre agafant mel amb una mà, mentre amb l’altra sosté el que sembla 

un cistell amb nanses (Figura 3). Altres exemples els trobem a Cingle de la Mola Remígia, a Cova Remígia 

i a Racó Molero (tots a Ares del Maestrat, Castelló), on hi ha representats set composicions amb cistells i 

objectes (Sarrià 1988 – 1989) (Figura 3), així com també es té constància d’un cistell representat a l’Abric 

de L’Arquer (Dos Aguas, València) (Jordà i Alcàcer 1951, 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3. Escena de recol·lecció de mel a la Cova de La Aranya (Bellés 1997) i representació de bosses i 

cistells de Cova Remígia (extret de Jordà 1974: 218). 
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II. Impressions en materials tous inorgànics  

 

Les proves indirectes considerades com la font més gran d’informació sobre cistelleria són les 

provinents de les empremtes que aquests objectes deixen sobre algun tipus de material plàstic d’origen 

inorgànic. Aquest fet es deu a l’haver deixat una peça ceràmica que encara no estava seca sobre estores 

vegetals, a la utilització de motlles vegetals pel que fa a l’elaboració de la ceràmica (Rovira 2006) o bé a 

la impermeabilització de recipients (Hollander i Schwartz 2000). A través d’aquestes restes és possible 

determinar la tècnica emprada i, en alguns casos, inclús el material o la seva forma. Aquests materials 

plàstics poden ser l’argila, la calç o el betum.. 

 

Les proves més antigues de la utilització de la cistelleria a través de diferents empremtes deixades al 

fang cru daten del Paleolític Superior i representen les primeres evidències de cistelleria i teixit a Europa 

(Soffer, Adovasio i Hyland 2000). Són les empremtes de cistelleria cordada en petits fragments d’argila 

recuperats als jaciment de Dolní Vestonice I i de Pavlov I, tots dos a Moràvia (actual República Txeca) i 

tots dos datats entre 26.000 – 23.000 BC (Soffer, Adovasio i Hyland 2000; Wigforss 2014).  

 

A la Península Ibèrica cal citar els fragments de fang de les Coves de Santa Maira (Castell de Castells, 

Alacant), 12.900 – 10.200 cal. BC, on es documenten impressions de cistelleria teixida, possiblement les 

més antigues documentades a nivell peninsular (Aura et al. 2005; Aura et al. 2019).  

 

Als Estats Units es coneix un dels exemples d’impressions de cistelleria més antics, recuperat a 

Graham Cave (Missouri), 8.200 – 6.990 BC (Andrews i Adovasio 1996; Klippel 1971: 22; Logan 1952: 74); 

es tracta de la cistelleria cordada impresa en fang més antiga de Nord Amèrica (Adovasio i Illingworth 

2004). També a Ice House Bottom (Tennessee), 7.450 – 7.250 BC, s’ha recuperat un conjunt de cistelleria 

cordada impresa en fang (Chapman i Adovasio 1977: 620, 623), així com a Modoc Rockshelter (Illinois), 

ca. 6.450 – 6.250 BC (Fowler 1959; Styles, Ahler i Fowler 1983). Altres exemples més moderns es troben 

a l’enterrament 2 de Northern Thorn Mound (Virgínia Oest), 2.950 – 1.949 BC, on es descriuen 19 

exemplars de cistelleria cordada en impressions fetes a fragments de fang amb poca cocció i/o 

parcialment cuits (Adovasio i Andrews 1980:33-72). També per Nord Amèrica, es coneixen exemples 

d’impressions sobre betum, com les descrites per Braje, Erlandson i Timbrook (2005) i provinents del 

jaciment de l’illa de San Miguel al sud de Califòrnia, 3.130 – 2.490 cal. BC. Una de les impressions en 

betum sembla que respondria a la tècnica d’espiral cosit, considerat pels autors el possible primer 

exemple d’aquest tipus de tècnica descobert al sud de Califòrnia per aquestes dates tan primerenques.   

 

Ja al Pròxim Orient, es coneixen varis exemples d’impressions de teixits vegetals datades en estrats 

preceràmics. En són exemple les impressions en betum de la Cova Shanidar (Zagros, Iraq), ca. 9.850 BC 

(Castro 1990), així com les impressions en ceràmica de Jericó a Israel, ca. 9.700 – 8.500 cal. BC (nivells 

PPNA) (Castro 1990; Galili et al. 2018), on s’hi distingeix cistelleria en espiral amb puntades simples 

(Galili i Schich 1990), a Tell Magzalijah (Iraq), a Ali Kosh  i a Tepe Sabz (Iran) (Hole 1959: 220-223), a 

Nahal Hemar (Israel) 9.100 – 8.300 BC (Schick 1988: 31-43) o a jaciments de Jordània, com Gilgal I 

(Schick 2010: 245-250) o a Beidha (Schick 1988).  

 

En contextos de Neolític ple cal citar les impressions sobre fang de grans estores rectangulars 

trenades a Çatal Hüyük (Turquia) 7.400 – 6.200/6.000 BC (Wendrich i Ryan 2012). Així mateix, al 

jaciment del Neolític Antic de Shir (Síria), 7.050 – 6.400 cal. BC, es coneixen com a mínim vuit 

impressions en fang que estarien fetes a través de parts de cistells o estores (Nieuwehuyse et al. 2012). 

Un exemple més recent són les impressions de cistelleria sobre fragments de betum, guix i ceràmica 

trobades a Tell Sabi Abyad (Síria), 7.000 – 5.300 BC (Berghuijs 2013). També sobre betum i sobre argila, 

s’han recuperat impressions de teixit, cistelleria teixida i en espiral cosida feta de canyes dividides 
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longitudinalment, tot i que es desconeix l’espècie vegetal, al jaciment de Jarmo (Iraq), 7.000 – 6.000 BC 

(Adovasio 2018).  

Es coneixen exemples de fragments de l’anomenada Ceràmica impresa cordada (cord-impressed 

pottery) en tot el Pròxim Orient, amb un característic tractament de la superfície a través de files 

regulars d’impressions, fets a través de teixits o cistells. En són exemples els fragments recuperats a Tell 

Labwé (Beqa’a, Líban), ca. 6.100 – 5.640 BC (Kirkbride 1969; Haïdar-Boustani et al. 2011; Ibáñez et al. 

2012), a Tabbat al-Hamman a la costa de Síria, 6.000 – 4.000 BC (Braidwood 1940; Hole 1959), a Tell 

Hmaira al Líban, 6.000 – 5.000 BC (Bartl 1998 – 1999; Müller-Neuhof 1998) o a Tell Nebi Mend (Síra), 

3.400 – 3.100 cal. BC (Copeland 1999). Més recents, són les troballes d’impressions de cistells sobre 

betum del jaciment de Hacinebi Tepe (Anatòlia, Turquia), 3.700 – 3.300 BC (Hollander i Schwartz 2000). 

 

Pel que fa al continent europeu, no es té constància d’impressions equivalents a la cronologia dels 

materials del Pròxim Orient (Adovasio 2018). No obstant, en els jaciments del Neolític Final d’Hongria i 

als Balcans s’han recuperat nombroses impressions d’estores en fragments de ceràmica més recents 

(Forbes 1964). Per exemple, es té constància al jaciment de Sebeş-Valea Janului (Romania), ca. 4.450 – 

4.300 BC (Cultura Petreşti), on es documenta una empremta d’estora a dins d’un fragment ceràmic 

(Mazăre 2011). També es coneix la impressió d’una estora teixida a un fragment de ceràmica al jaciment 

de Divostin (Iugoslàvia), 4.000 – 3.500 BC (Adovasio i Maslowski 1988).  

 

Donat que les evidències d’impressions de cistelleria en ceràmica són relativament freqüents a 

Europa per cronologies de la prehistòria recent ens centrarem aquí en les recuperades a la Península 

Ibèrica, en tant que constitueixen el context més proper dels casos d’estudi d’aquesta tesi doctoral. Les 

impressions en la Península Ibèrica són relativament freqüents (Rovira 2006), si bé no han estat 

estudiades de forma sistemàtica en relació a les tècniques de cistelleria que en elles es representen.  

 

De cronologia neolítica, a la Península Ibèrica s’han documentat impressions en ceràmica, per 

exemple, a la Cova de la Pastora (Alcoi, Alacant) (Alfaro 1989), així com les peces de fang amb 

impressions de cistelleria del jaciment de Campos (Cuevas del Almanzora, Almería), entre finals del 

Neolític i inicis del Calcolític (Papí 1992 – 1994). Pel que fa a Catalunya, es poden citar les impressions en 

fang de la fossa número 13 de la Cova de les Cendres, 4.550 – 4.470 cal. BC. (Moraira, Alacant) 

(Bernabeu-Aubán i Fumanal-García 2009), les marques d’una estora del jaciment de la Cova 120, 4.340 – 

4.200 BC (Sales de Llierca, Girona) (Agustí et al. 1987) o la impressió vegetal sobre un vas ceràmic a les 

mines de Gavà, 3.822 – 3.692 cal. BC (Calvo 2019). 

 

No obstant, és principalment a partir de l’Edat del Bronze que aquest tipus d’evidència es torna més 

freqüent. A Catalunya es documenten impressions d’estora en zones excèntriques de ceràmiques de 

l’Edat del Bronze, com ara les conegudes a la Cova d’en Merla (Roda de Berà, Tarragona), Cova Fonda 

(Salomó, Tarragona), Cova de La Guia (Sant Jaume dels Domenys, Tarragona), Cova El Garrofet (Querol, 

Tarragona), Cova del Foric (Os de Balaguer, Lleida), Cova de Vallmajor (Albinyana, Tarragona) o Cova de 

Can Paloma (Esparraguera, Barcelona), entre d’altres (Rovira 2006). Les impressions provinents de la 

Cova Fonda de Salomó (Tarragona) seran tractades específicament en aquesta tesi ja que constitueix un 

dels casos d’estudi treballats. També tenim constància a l’assentament del Camí dels Banys de la Mercè 

(Campmany, Girona) datat entre l’Edat del Bronze Inicial i Antic, on al fons de la cabanya E1 es 

determina una ceràmica decorada amb una impressió d’estora vegetal en espiral en la base (Rovira 

2006). Cal citar les impressions en ceràmica d’estores vegetals del jaciment de Puiganseric (Sant Miquel 

de l’Aguda – Vilanova de l’Aguda, Lleida), 2.869 – 2.471 cal. BC, amb la tècnica de l’espiral travada 

(Rovira 2006). 

 

A la costa valenciana i a Andalusia hi destaquen la possible estora circular feta amb espiral cosida 

procedent del poblat de l’Edat del Bronze de Mas de Menente (Alcoi, Alacant), la cistelleria en espiral 
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procedent del jaciment de Cabezo Redondo (Villena, Alacant), 2.429 – 2.065 cal. BC, les de Peña Negra 

(Crevillent, Alacant), ca. 925/900- 725/700 BC (Bronze Final) (Papí 1992-94) o les de Las Angosturas (Gor, 

Granada), 2.350 – 1.919 BC (Cacho et al. 1996). 

 

A l’Aragó es coneixen impressions d’estores en ceràmica provinents dels jaciments de Subau 

(Algayón, Huesca) o La Penella (Tamarite, Huesca), pertanyents al Bronze Antic (Ibáñez i Rovira 2011) o 

les impressions en fang d’una estora vegetal en espiral de la Cueva del Moro (Alins del Monte, Huesca), 

2.600 al 1.800 BC (Ibáñez i Rovira 2011). 

 

 

2.1.2.2. Evidències directes de cistelleria 

 

Amb el mateix propòsit que s’ha seguit pel que fa a la corderia, a continuació es fa una recopilació 

general de les evidències conegudes de cistelleria, importants tant per la seva antiguitat, com tècnica i 

grau de conservació. Es troben resumides a la Taula 4. 

 

La possible resta cistellera documentada com la més antiga recuperada als Estats Units es troba a 

Meadowcroft Rockshelter (Washington), 15.200 BC, la qual es tracta d’un possible fragment de cistell 

teixit (Adovasio i Illingworth 2004). Tanmateix, entre les restes de cistelleria més antigues també 

destaquen les que provenen de tota la part oriental de la Gran Conca nord-americana (Great Basin of 

North America), datades en ca. 9.000 – 7.200 cal. BC (Fowler, Hattori i Dansie 2000), entre les que 

s’inclou la tecnologia cistelleria en espiral (Geib i Jolie 2008), així com la cistelleria teixida i la cordada 

(Adovasio i Illingworth 2004). En són exemples, els jaciments de Fort Rock Cave, ca. 9.000 – 6.000 BC, on 

es té constància de restes de cistelleria cordada (Andrews, Adovasio i Carlisle 1986), Dirty Shame 

Rockshelter, 7.550 – 5.950 BC, on s’han recuperat restes de cistelleria cordada i en espiral (Andrews, 

Adovasio i Carlisle 1986),  Grimes Burial Cave, 7.530 – 7.410 BC, Crypt Cave, 7.180 – 7.060 BC, Chimney 

Cave, 7.279 – 7.179 BC (Fowler, Hattori i Dansie 2000), les restes de cistelleria en espiral cosida a Hogup 

Cave, ca. 6.800 – 5.300 BC, l’exemplar de cistelleria d’espiral cosida amb puntades no entrellaçades i 

realitzat amb plantes llenyoses de Cowboy Cave, 6.010 – 5.910 BC, (Adovasio i Illingworth 2004; Geib i 

Jolie 2008), així com a la Sand Dune Cave, 5.800 – 5.200 BC (nivells “Desha Complex”) (Geib i Jolie 2008). 

Finalment, destaca per la seva antiguitat les restes de cistelleria en espiral de la Hinds Cave, 7.550 – 

6.050 cal. BC (Andrews i Adovasio 1980: 331). 

 

A Sud Amèrica, en els Andes nord-centrals del Perú, es documenten restes de cistelleria, entre altres 

restes vegetals (com xarxes o bosses) provinents de la Cueva del Guitarrero, 8.600 – 5.600 BC (Adovasio 

i Maslowski 1980: 253-290). 

 

A l’Àsia oriental, poques vegades es troben evidències directes de la producció vegetal cistellera en 

els períodes més antics. Les més antigues provenen del període Jōmon Recent al Japó, com la cistelleria 

del jaciment de Higashimyo (illa Kyushu), ca. 5.930 – 5.710 cal. BC (Nishida et al. 2006; Kuzmin et al. 

2012). 

 

Degut a les circumstàncies ambientals que es donen al Pròxim Orient, com són les condicions de 

sequedat constant, es fa possible la conservació de la matèria orgànica. Els exemples més antics 

coneguts són els fragments d’estores i possibles cistells a la Cova Shanidar (Zagros, Iraq), ca. 9.850 BC 

(Solecki 1963; Castro 1990; Adovasio 2018), així com els fragments d’estores carbonitzades a Jericó, ca. 

9.700 – 8.500 cal. BC (nivells PPNA) (Castro 1990; Galili i Schick 1990). 

 

Enmig del desert de Judea, es troben un seguit de coves on s’han recuperat materials orgànics 

perfectament conservats en un ambient sec. És el cas a Israel del cistell teixit més antic recuperat fins 
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ara, a Muraba‘at Cave, fa uns 10.500 anys (PPN). Segons l’equip Israel Antiquities Authority (IAA) encara 

no se sap la matèria primera usada però afirmen que dues persones el van teixir i una d’elles era 

esquerrana. Altres exemples a Israel són els fragments de cistelleria en espiral de Nahal Hemar de nivells 

neolítics inicials (ca. 9.100 – 8.300 BC) (Schick 1988), els recuperats a la Cave of Letters (Nahal Hever) del 

Calcolític (Yadin 1963) i a la Cave of Treasure (Nahal Mishmar), ca. 4.000 – 3.300 BC (Bar-Adon 1980), 

tots ells citats a Galili i Schick 1990. D’una cronologia més recent, a la Cave of the Warrior es té 

constància d’un cistell en espiral cosit provinent d’un context funerari i datat del Calcolític Final (3.900  – 

3.600 BC) (Gleba i Harris 2019). 

 

Una altra possible condició en que es poden conservar restes de cistelleria al Pròxim Orient és quan 

es dóna un accés limitat d’oxigen del material durant molt de temps. Aquest és el cas, per exemple, de 

Çatal Hüyük (Turquia), ca 7.850 BC (Mellart 1967: 116 – 18, 218 – 20), on es documenta cistelleria 

d’espiral cosida feta amb fibres de palla i d’herbes (Adovasio 2018). Per les mateixes circumstàncies, 

altres bons exemples de cistelleria són els recuperats al jaciment de Tell Halula a la vall mitjana de 

l’Èufrates (Síria), PPNB (7.600 – 7.300 BC), on s’han recuperat fragments de cistelleria en un context 

funerari (Guerrero et al. 2009, 385) o a Tell Bouqras (Síria), 6.350 – 5.850 BC (Miškolciová 2015).  

 

Tanmateix, i d’una cronologia més recent, entorn a la costa israelí (Carmel coast) es conserven restes 

de cistelleria saturades d’aigua. Al jaciment de Kfar Samir (Israel) s’han recuperat restes de cistelleria i 

un fragment d’estora datades entre ca. 4.620 – 4.220 i ubicades en una sitja sense folre, són 

probablement les més antigues recuperades en un jaciment saturat d’aigua al Pròxim Orient. La matèria 

orgànica no s’ha identificat (possible joncs o palla), mentre que la seva tècnica és cistelleria en espiral 

amb cosit intrincat (Galili i Schick 1990; Galili et al. 2018).  

 

A Egipte, la tècnica de cistelleria en espiral cosida és la que té més antiguitat dins de les troballes 

cistelleres (Wendrich 2016) i daten del període Neolític (ca. 5.900 – 4.000 BC). En són exemples les 

sitges folrades amb cistelleria trobades a El Fayum o les restes de cistelleria de Badari, tots dos datats en 

ca. 4.000 BC (Wendrich 2016). Destaca la diversitat de tècniques emprades ja que es documenta tant 

cistelleria en espiral, com teixida. 

 

A Europa, un dels conjunts de cistelleria més antics és el recuperat al jaciment lacustre de La Draga, 

5.292 – 5.085 cal. BC (Bosch, Chinchilla i Tarrús. 2000; 2006). Gràcies a les condicions excepcionals de 

conservació de la matèria orgànica que presenta aquest jaciment, ha sigut possible recuperar un conjunt 

de cistelleria d’espiral cosida amb puntades simples entrellaçades, no entrellaçades i travessades, 

produït mitjançant fibres de monocotiledònies i fibres liberianes de til·ler (Tilia sp.), on s’han 

documentat 8 cistells individualitzats (Romero-Brugués et al. 2021). Aquest cas serà exposat amb més 

detall en el marc d’aquesta tesi doctoral, ja que és un dels casos d’estudi treballats en el marc d’aquesta 

recerca. 

 

D’una cronologia similar i per una conservació de la matèria orgànica en un ambient anaerobi saturat 

d’aigua, es coneix a Itàlia el jaciment de La Marmotta, 5.690 – 5.260 BC, on s’han recuperat objectes fets 

amb fibres vegetals, entre ells teixits i cistelleria (Fugazzola 1998; Rottoli 2003). També es documenten 

restes de cistelleria datades del Neolític italià a la Grotta del Papa di Bisceglie, on les restes estan 

conservades en sec (Fugazzola 1998; Rottoli 2003).  

També per la seva antiguitat resulta important la col·lecció d’objectes fets amb fibres vegetals 

recuperats a la Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada), 5.200 – 4.600 cal. BC (Cacho et al. 1996). 

Gràcies a les condicions excepcionals de sequedat d’aquesta cova funerària, s’ha conservat cistelleria 

feta amb espart (Stipa tenacissima), amb la quasi totalitat de tècniques cistelleres antigues, entre elles 

la cistelleria teixida, cordada i d’espiral cosida (Alfaro 1980). 
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Un altre conjunt important pel que fa al nord-est peninsular són els fragments carbonitzats de 

cistelleria d’espiral cosida amb puntades no entrellaçades i travessades, recuperats a Coves del Fem 

(Ulldemolins Tarragona) (4.941 – 4.545 cal. BC) (Bogdanovic et al. 2017; Palomo et al. 2018), on es 

documenta l’ús de ciperàcies, molt probablement joncs, que formarien part del revestiment d’una 

estructura d’emmagatzematge (Romero-Brugués et al., en premsa). Aquest jaciment també serà tractat 

més àmpliament en aquesta tesi. 

 

Les restes d’un cistell fet amb fibra vegetal trenada d’espart a la fosa F13 de la Cova de les Cendres 

(Teulada, Alacant), 4.550 – 4.470 cal. BC, les quals reforçaven les parets d’una sitja, constitueixen una 

altra de les evidències destacables de la Península Ibèrica (Bernabeu-Aubán i Fumanal-García 2019). 

 

Una zona de gran importància pel que fa a les troballes de restes de cistelleria al continent europeu 

són el conjunt de jaciments lacustres pertanyents a l’àrea circum-alpina que corresponen a diferents 

períodes datats entre el 4.400 i 2.400 BC.  

 

A l’inici d’aquest període, al Neolític Recent (Jungneolithikum), els assentaments són cíclics i de curta 

durada. En aquest període s’hi troba la Cultura de Hornstaad (4.000 – 3.900 BC), amb el jaciment que li 

dona nom de Hornstaad Hörnle I A al llac Constança (Alemanya), 3.919 – 3.905 cal. BC, d’on s’han pogut 

recuperar restes vegetals no carbonitzades i carbonitzades, com ara cistells plans i teixits de lli (Maier 

1999). 

 

En el marc de l’anomenada Cultura de Pfyn (3.850 – 3.500 BC) (Schlichtherle 2005, citat a Billamboz 

2014) al llac Constança (Alemanya) destaquen els jaciments de Wangen, 3.800 – 3.600 BC, on s’han 

recuperat bandes i barrets vegetals (Körber-Grohne i Feldtkeller 1998) i el de Sipplingen, 3.800 – 3.600 

BC, on s’han recuperat fragments de cistelleria (Körber-Grohne i Feldteller 1998; Billamboz et al. 2010). 

També s’han trobat restes de cistelleria cordada als jaciment suïssos de  Wetzikon-Robenhausen, datats 

en 3.700 – 1.000 BC (Altorfer i Médard 2000); Niederwil, 3.660 – 3.585 BC (Médard 2003) o Allensbach, 

3.400 – 2.800 BC, on s’han trobat restes de sandàlies de fibres vegetals (Körber-Grohne i Feldtkeller 

1998). 

 

Durant el Neolític Final (Endneolithikum), es dona la Cultura de Horgen (3.450 – 2.800 BC), amb una 

explotació creixent del sòl i d’on apareixen la majoria de restes de cistelleria recuperades a Europa, 

entre les que cal destacar les restes trobades al jaciment d’Arbon-Bleiche 3, al sud-est del llac Constança 

(Suïssa), 3.384 – 3.370 BC (Médard 2003). En aquest jaciment s’hi documenten nombroses restes 

vegetals carbonitzades i no carbonitzades, entre elles cistelleria. 

  

A partir del 3.000 BC comença la cultura de la Ceràmica Cordada (Schnurkeramik o Corded Ware) en 

la qual es detecta una organització social superior i l’aparició de la ceràmica cordada que s’expandeix 

per l’Europa continental durant el 2.700 – 2.400 BC (Billamboz 2014). 

 

Pel que fa a la Península Ibèrica, la presència de cistells es torna més freqüent a partir de l’Edat del 

Bronze, principalment conservades per dessecació al sud-est de la Península Ibèrica, i realitzats 

mitjançant fibres d’espart. Citant varis exemples, es coneixen les fibres d’espart soltes i carbonitzades 

que segurament formarien part d’un cistell en espiral provinents del jaciment de Los Millares (Santa Fe 

de Mondújar, Almería) 3.100 – 2.100 BC (Gleba i Harris 2019), així com les fibres d’espart trenades 

provinents de la Cueva del Toro (Antequera, Málaga), 3.000 BC (Martín, Cámalich i González 2004) o el 

fragment d’un possible cistell cordat per torsió S-twist de Cabezo Redondo (Villena, Alacant), 2.429 – 

2.065 cal. BC (Alfaro 1984). 
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Les restes de cistelleria són relativament abundants en el sud-est de la Península Ibèrica on es 

constata l’ús d’espart per confeccionar cistells i cordes en diversos jaciments del Bronze Argàric on les 

restes s’han conservat ja sigui dessecades o carbonitzades (Jover i López 2013). Es constaten restes de 

cistelleria teixida, cordada i en espiral cosida al jaciment d’Ifré (Ifré, Almería), 2.360 – 1.910 BC (Alfaro 

1984), els fragments de cistelleria en espiral cosida obtinguts de la sepultura 217 de El Oficio (Cuevas del 

Almanzora, Almería), datats de l’Edat del Bronze Recent (2.000 – 1.500 BC), així com a la sepultura 3 del 

jaciment argàric d’Almizaraque (Cuevas del Almanzora, Almería) (Alfaro 1984). També es documenten 

fragments de cistelleria teixida al jaciment de Las Angosturas (Gor, Granada), 2.350 – 1.919 BC (Cacho et 

al. 1996: 118). 

 

De cronologia més recent, s’han de citar les restes de cistelleria en espiral cosida documentades en 

un context sepulcral a la Cueva del Moro (Alins del Monte, Huesca), 1.530 – 1.425 cal. BC (Rodanés et al. 

2017). 

 

 

 

En síntesi 

 

Les evidències presentades possibiliten la identificació de les diferents tècniques cistelleres des de 

gairebé els moments més antics (l’evidència indirecte més antiga es remunta al 26.000 – 23.000 BC). Per 

cronologies del Paleolític i del Neolític, el Pròxim Orient conserva el major nombre de restes 

documentades per les condicions òptimes de sequedat que es mantenen en molts jaciments. Les 

evidències provinents de Nord Amèrica, un cop més, s’han tingut en compte per la gran quantitat de 

restes, per la seva cronologia i perquè és on s’han trobat metodologies àmpliament desenvolupades 

d’estudi, tot i que hi manca una anàlisi sistemàtica de la matèria primera emprada. Per la major part 

d’Europa es dona un gran buit cronològic per a datacions tant antigues. No obstant, aquest fet es pot 

deure al difícil accés que suposa aprofundir en els possibles estudis en altres idiomes, la manca de 

preservació de la matèria vegetal o que els materials no s’hagin publicat. 

 

Pel que fa a la tècnica, entre les evidències indirectes, la cistelleria cordada esdevé generalitzada a 

Europa i Nord Amèrica, mentre que a la Península Ibèrica la majoritària és la d’espiral cosida. Pel que fa 

al Pròxim Orient, manca la determinació de la tècnica en molts dels estudis presentats.  

 

En canvi, entre les evidències directes la tècnica de la cistelleria teixida és la que principalment es 

documenta a Amèrica, mentre que la cistelleria d’espiral cosida esdevé majoritària pel Pròxim Orient, 

Europa i la Península Ibèrica. Malgrat això, a diferència de les restes americanes on es dona un ampli 

estudi de la tècnica, les restes del Pròxim Orient i d’Europa no analitzen la tècnica de forma àmplia i 

sistemàtica.  

 

Així doncs, la tècnica d’espiral cosida s’erigeix com la més usada en les restes directes documentades 

en contextos peninsulars, d’Europa i del Pròxim Orient. Per tant, és una tècnica amb una gran dispersió 

geogràfica, tot i que no és possible en l’actualitat determinar el seu origen ni la seva evolució o 

dispersió. 

 

A la Península Ibèrica es coneixen casos aïllats de cistelleria documentada amb cronologies antigues, 

situats al nord-est, al sud peninsular i a la costa Mediterrània. Aquests pertanyen a diferents contextos 

deposicionals (habitatge, funerari), però amb un buit geogràfic per interpretar aquestes restes en el seu 

conjunt peninsular. Les restes esdevenen més abundants a partir de l’Edat del Bronze en condicions de 

carbonització o deshidratació. Aquest fet es deu, un cop més, a la diferent conservació dels materials. 
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S’observa en general una manca d’estudis sistemàtics en relació a la tècnica cistellera, tant en les 

impressions ceràmiques, com en les evidències directes. 

 

La determinació de la matèria primera, tant en els estudis americans com en els del Pròxim Orient no 

es té en compte majoritàriament en les descripcions cistelleres. Tot i que per a Europa i la Península 

Ibèrica la identificació vegetal és major, tampoc esdevé un estudi sistemàtic. No obstant, en aquells 

estudis de jaciments del Pròxim Orient i d’Europa en que sí es té en compte, es documenten fibres 

herbàcies, monocotiledònies i fibres liberianes. Per la Península Ibèrica la fibra d’espart és la més 

generalitzada, amb exemplars puntuals on s’usen fibres de salze.  

 

Les evidències indirectes permeten determinar la confecció de cistelleria a través d’eines que 

servirien pel processat de matèria vegetal, així com l’ampli ventall d’impressions fetes en materials tous. 

Les evidències directes indiquen, com ja s’ha mencionat, l’ús de vàries espècies vegetals properes als 

llocs de producció, per la qual cosa s’extrapola un ampli coneixement del món vegetal per produir 

patrons de cistelleria que es repeteixen de forma extensa a la Península Ibèrica, a Europa i al Pròxim 

Orient. No obstant, l’absència d’estudis respecte la matèria vegetal en molts dels casos dificulta tenir-ne 

un coneixement més ampli.  
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Taula 3. Restes indirectes de cistelleria mencionades en aquest Capítol, ordenades cronològicament segons la categoria o zona a la qual pertanyen. Per les restes 

situades a la Península Ibèrica s’anomenen els municipis i les províncies, mentre que per la resta d’evidències es citen els països. 

 

 NOM JACIMENT LLOC CRONOLOGIA TIPUS DE RESTA 

DESGAST D’ÚS EN 

EINES EN EL 

PROCESSAT 

VEGETAL 

Dolní Věstonice I República Txeca 26.000 - 23.000 BC fragments llistons d'os i d'ivori 

Avdeevo República Txeca 20.000 BC fragments llistons d'os i d'ivori 

Vogelherd  Alemanya 30.000 BC punxons d’os bisellats 

Santimamiñe Kortezubi (Bizkaia) 10.860 – 10.720 BC fragment de petxina pel processat vegetal 

Arenosa Shelter Texas   9.000 BC espàtules d’os, processat vegetal (?) 

Khirokitia  Xipre ca. 6.000 BC indústria òssia, processat vegetal 

La Draga Banyoles (Girona) 5.292 – 5.085 cal. BC indústria òssia, malacofauna i làmines de sílex, 

processat vegetal 

Serra del Mas Bonet Vilafant (Girona) 4.900 – 2.700 cal. BC malacofauna, processat vegetal 

ART PARIETAL Cova de L’Aranya Bicorp (València) 8.000 – 5.000 BC (?) art llevantí, cistell amb nanses per recol·lecció de mel 

Cingle de Mola Remígia Ares del Maestrat (Castelló)  8.000 – 5.000 BC (?) art llevantí 

Cova Remígia  Ares del Maestrat (Castelló)  8.000 – 5.000 BC (?) art llevantí, set composicions amb cistells i objectes 

Racó Molero Ares del Maestrat (Castelló)  8.000 – 5.000 BC (?) art llevantí 

Abric de l’Arquer Dos Aguas (València) 8.000 – 5.000 BC (?) art llevantí, cistell 

IMPRESSIONS EN 

MATERIALS TOUS 

INORGÀNICS 

EUROPA Dolní Věstonice I República Txeca) 26.000 – 23.000 BC impressió cistellera en fang, cistelleria cordada  

Pavlov I República Txeca 26.000 – 23.000 BC impressió cistellera en fang, cistelleria cordada 

 Sebeş-Valea Janului Romania ca. 4.450 – 4.300 BC impressió cistellera en fang, estora 

 Divostin Iugoslàvia 4.000 – 3.500 BC impressió cistellera en fang, estora teixida 

NORD AMÈRICA Graham Cave Missouri  8.200 – 6.990 BC impressió cistellera en fang, cistelleria cordada  

Ice House Bottom Tennessee  7.450 – 7.250 BC impressió cistellera en fang, cistelleria cordada  

Modoc Rockshelter Illinois  ca. 6.450 – 6.250 BC impressió cistellera en fang, cistelleria cordada  

Illa de San Miguel Califòrnia  3.130 – 1.550 cal. BC Impressió cistellera en betum, cistelleria en espiral  

Northern Thorn Mound Virgínia Oest  2.950 – 1.949 BC impressió cistellera en fang, cistelleria cordada  

PRÒXIM ORIENT Cova Shanidar Iraq ca. 9.850 BC impressió cistellera en betum, cistelleria 

Jericó Israel ca. 9.700 – 8.500 cal. BC, nivells 

PPNA 

impressió cistellera en fang, cistelleria en espiral  
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Tell Magzalijah Iraq  nivells protoneolítics impressió cistellera en fang, cistelleria  

Ali Kosh   Iran nivells protoneolítics impressió cistellera en fang, cistelleria 

Tepe Sabz Iran nivells protoneolítics impressió cistellera en fang, cistelleria 

Nahal Hemar Israel nivells protoneolítics (9.100 – 

8.300 BC) 

impressió cistellera en fang, cistelleria 

Gilgal I Jordània nivells protoneolítics impressió cistellera en betum, cistelleria 

Beidha Jordània nivells protoneolítics impressió cistellera en betum, cistelleria 

Çatal Hüyük Turquia 7.400 – 6.200/6.000 BC Impressió d’estora en fang, teixit  

Shir Síria 7.050 – 6.400 cal. BC impressió cistellera en fang, cistelleria o estora 

Tell Sabi Abyad Síria 7.000 – 5.300 BC impressió cistellera en fang, betum i guix 

Jarmo Síria 7.000 – 6.000 BC impressió cistellera en fang i guix, cistelleria teixida i en 

espiral  

Tell Labwé Líban ca. 6.100 – 5640 BC impressió cistellera en fang, ceràmica impresa cordada  

Tabbat al-Hamman Síria 6.000 – 4.000 BC impressió cistellera en fang, ceràmica impresa cordada  

Tell Hmaira Líban 6.000 – 5.000 BC impressió cistellera en fang, ceràmica impresa cordada  

Tell Nebi Mend Síria 3.400 – 3.100 cal. BC impressió cistellera en fang, ceràmica impresa cordada  

 Hacinebi Tepe Turquia 3.700 – 3.300 BC Impressió cistellera en betum 

PENÍNSULA IBÈRICA Coves de Santa Maira Castell de Castells (Alacant)  12.900 – 10.200 cal. BC Impressió cistellera en fang, cistelleria teixida i restes 

de fibres d’espart trenades 

Cova de les Cendres Moraira (Alacant) 4.550 – 4.470 cal. BC. Impressió en fang 

Cova 120 Sales de Llierca (Girona) 4.340 – 4.200 BC Impressió d’una estora en fang 

Cova de la Pastora Alcoi (Alacant) 4.000 BC (Neolític Mitjà) impressió cistellera en fang, estora 

Mines de Gavà Gavà (Barcelona) 3.822 – 3.692 cal. BC Impressió en fang  

Campos Cuevas del Almanzora 

(Almería) 

Fi Neolític – inici Calcolític impressió cistellera en fang, cistelleria  

Cova d’en Merla  Roda de Berà (Tarragona) Calcolític Final – Edat del Bronze impressió cistellera en fang, estora 

Cova Fonda Salomó (Tarragona) Calcolític Final – Edat del Bronze impressió cistellera en fang, estora 

Cova de la Guia Sant Jaume dels Domenys 

(Tarragona) 

Calcolític Final – Edat del Bronze impressió cistellera en fang, estora 

Cova El Garrofet Querol (Tarragona) Calcolític Final – Edat del Bronze impressió cistellera en fang, estora 

Cova del Foric Os de Balaguer (Lleida) Calcolític Final – Edat del Bronze impressió cistellera en fang, estora 

Cova de Vallmajor Albinyana (Tarragona) Calcolític Final – Edat del Bronze impressió cistellera en fang, estora 
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Cova de Can Paloma Esparraguera (Barcelona) Calcolític Final – Edat del Bronze impressió cistellera en fang, estora 

Camí dels Banys de la 

Mercè 

Capmany (Girona) Edat del Bronze Inicial i Antic impressió cistellera en fang, estora en espiral  

Mas de Menente Alcoi (Alacant) Edat del Bronze impressió cistellera en fang, estora circular en espiral  

Puiganseric Sant Miquel de l’Aguda – 

Vilanova de l’Aguda (Lleida) 

2.869 – 2.471 cal. BC impressió cistellera en fang, estora en espiral travada 

Cabezo Redondo Villena (Alacant) 2.429 – 2.065 cal. BC impressió cistellera en fang, cistelleria en espiral  

Las Angosturas  Gor (Granada)  2.350 – 1.919 BC impressió cistellera en fang, estora 

Cueva del Moro  Alins del Monte (Huesca)  2.600 – 1.800 BC Impressió cistellera en fang, estora en espiral  

Subau Algayón (Huesca) Bronze Antic impressió cistellera en fang, estora 

La Penella Tamarite (Huesca) Bronze Antic impressió cistellera en fang, estora 

Peña Negra Crevillent (Alacant) ca. 925/900- 725/700 BC (Edat 

del Bronze Final 

impressió cistellera en fang, estora 
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Taula 4. Restes indirectes i directes de cistelleria mencionades en aquest Capítol, ordenades cronològicament segons la categoria o zona a la qual pertanyen. Per les 

restes situades a la Península Ibèrica s’anomenen els municipis i les províncies, mentre que per la resta d’evidències es citen els països. 

 

ZONA NOM JACIMENT LLOC CRONOLOGIA CONTEXT / 

CONSERVACIÓ 

TIPUS DE RESTA TÈCNICA CISTELLERIA MATÈRIA 

PRIMERA 

EUA Meadowcroft Rockshelter Washington 15.200 BC  restes de cistelleria teixida   

Coves de la Great Basin    9.000 – 7.200 BC  restes de cistelleria en espiral, teixida i cordada   

Fort Rock Cave  Oregon ca. 9.000 – 6.000 BC  restes de cistelleria cordada   

Hinds Cave Texas  7.550 – 6.050 cal.BC  restes de cistelleria en espiral   

Dirty Shame Rockshelter  Oregon  7.550 – 5.950 BC  restes de cistelleria en espiral i cordada   

Grimes Burial Cave Nevada  7.530 – 7.410 BC  restes de cistelleria en espiral, teixida i cordada  

Chimney Cave Nevada  7.279 – 7.179 BC  restes de cistelleria en espiral, teixida i cordada   

Crypt Cave Nevada  7.180 – 7.060 BC  restes de cistelleria en espiral, teixida  i cordada   

Hogup Cave Utah  ca. 6.800 – 5.300 BC  restes de cistelleria en espiral   

Cowboy Cave Utah  6.010 – 5.910 BC  restes de cistelleria en espiral, puntades no 

entrellaçades 

plantes 

llenyoses 

Sand Dune Cave Utah  5.800 – 5.200 BC  restes de cistelleria en espiral   

SUD AMÈRICA Cueva del Guitarrero Perú 8.600 – 5.600 BC  restes de cistelleria, 

xarxes, bosses 

  

ÀSIA Higashimyo (cultura Jōmon) Japó ca. 5.930 – 5.710 cal. 

BC 

 restes de cistelleria   

PRÒXIM ORIENT Cova Shanidar Iraq ca. 9.850 BC deshidratat restes d’estores i 

possible cistelleria 

  

Muraba‘at Cave Israel PPN Deshidratat    

Jericó Israel ca. 9.700 – 8.500 cal. 

BC, nivells PPNA 

deshidratat restes d’estores 

carbonitzades 

teixida  

Nahal Hemar  Israel 9.100 – 8.300 BC deshidratat restes de cistelleria en espiral   

Çatal Hüyük Turquia  ca 7.850 BC anaerobi restes de cistelleria en espiral  fibres de palla 

i herbes 

Tell Halula Síria  7.600 – 7.300 BC, 

nivells PPNB 

anaerobi restes de cistelleria, 

context funerari 

  



71 
 

Tell Bouqras Síria  6.350 – 5.850 BC anaerobi restes d’estores 

carbonitzades 

  

Cave of Letters (Nahal 

Hever) 

Israel Calcolític deshidratat restes de cistelleria en espiral   

El Fayum Egipte  ca. 4000 BC  restes de cistelleria en espiral   

Badari Egipte  ca. 4000 BC  restes de cistelleria en espiral, teixida   

Kfar Samir Israel  ca. 4.620 – 4.220 BC submergit restes de cistelleria en espirat, puntades intrincades Joncs o palla 

(?) 

Cave of Treasure (Nahal 

Mishmar) 

Israel ca. 4.000 – 3.300 BC deshidratat restes de cistelleria en espiral   

Cave of the Warrior Israel 3.900 – 3.600 BC deshidratat restes de cistelleria En espiral, context funerari  

EUROPA La Marmotta Itàlia 5.690 – 5.260 BC  restes de cistelleria i 

teixits 

  

La Draga Banyoles (Girona) 5.292 – 5.085 cal. BC semisubmergit / 

carbonitzats 

restes de cistelleria en espiral puntades entrellaçades, 

no entrellaçades i travessades 

Monocot. i 

líber de til·ler 

(Tilia sp.) 

Grotta del Papa di Bisceglie Itàlia  Neolític   restes de cistelleria, 

en sec 

  

Cueva de los Murciélagos Albuñol (Granada) 5.200 – 4.600 cal. BC deshidratat restes de cistelleria i 

sandàlies 

En espiral, teixida i cordada  espart (Stipa 

tenacissima) 

Coves del Fem Ulldemolins (Tarragona) 4.941 – 4.545 cal. BC carbonitzat restes de 

cistelleria,puntades 

no entrellaçades i 

travessades, parets 

d’una sitja 

en espiral, puntades no 

entrellaçades i travessades, 

revestiment de sitja 

Ciperàcies 

(joncs (?)) 

Cova de les Cendres 

 

Alacant  4.550 – 4.470 cal. BC  restes de cistelleria, 

parets d’una sitja 

teixida  espart (Stipa 

tenacissima) 

Hornstaad Hörnle I A Alemanya 3.919 – 3.905 cal. BC anaerobi / 

carbonitzat i no 

carbonitzat 

restes de cistelleria 

plana i teixits, 

carbonitzat i no 

carbonitzat 

 Lli  

Wangen  Alemanya 3.800 – 3.600 BC anaerobi restes de cistelleria,   
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bandes i barrets 

Sipplingen  

 

Alemanya, 3.800 – 3.600 BC anaerobi restes de cistelleria   

Wetzikon-Robenhausen  Suïssa 3.700 – 1.000 BC anaerobi restes de cistelleria cordada  

Niederwil  Suïssa 3.660 – 2.800 BC anaerobi restes de cistelleria   

Allensbach  

 

Alemanya 3.400 – 2.800 BC anaerobi restes de cistelleria i 

sandàlies 

  

Arbon-Bleiche 3  Suïssa, 3.384 – 3.370 BC anaerobi restes de cistelleria, 

carbonitzat i no 

carbonitzat 

  

Los Millares  

 

Santa Fe de Mondújar 

(Almería)  

3.100 – 2.100 BC carbonitzat possible cistell, 

restes de fibres 

soltes  

en espiral  espart (Stipa 

tenacissima) 

Cueva del Toro 

 

Antequera (Málaga) 3.000 BC  restes de fibres teixida  espart (Stipa 

tenacissima) 

Cabezo Redondo 

 

Villena (Alacant)  2.429 – 2.065 cal. BC deshidratat restes de cistelleria cordada S-twist  

Ifré  

 

Ifré (Almería)  2.360 – 1.910 BC 

(Argar) 

deshidratat restes de cistelleria en espiral, teixida  i cordada  

Las Angosturas  

 

Gor (Granada)  2.350 – 1.919 BC deshidratat restes de cistelleria teixida   

Almizaraque  Cuevas del Almanzora 

(Almería) 

Argar deshidratat restes de cistelleria teixida   

El Oficio   

 

Cuevas de Almanzora 

(Almería) 

2.000 – 1.500 BC 

(Argar) 

 restes de cistelleria En espiral   

Cueva del Moro  Alins del Monte (Huesca)  1.530 – 1.425 cal. BC deshidratat / 

funerari 

restes de cistelleria i 

nus 

en espiral  Salix sp., 

monocotiledò

nies 
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LES TÈCNIQUES DE CORDERIA I CISTELLERIA 
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3. LES TÈCNIQUES DE CORDERIA I CISTELLERIA  

 

Per tal de poder abordar l’anàlisi tècnica de la confecció de cordes i cistells, s’exposarà un estat de la 

qüestió sobre la informació que es té fins al moment sobre la utilització de fibres vegetals per diferents 

comunitats d’època recent, tant des d’un punt de vista etnobotànic com històric. Pel que fa a la corda, hi 

ha poca informació en general i, per aquest motiu, l’estudi ha anat encaminat cap a la recerca de 

treballs dirigits a l’anàlisi de la cistelleria o a l’estudi de plantes utilitzades per la confecció de cordes. 

També s’han emprat els treballs històrics d’alguns autors, així com la memòria oral de diferents 

artesans, tant valuosa i poc documentada, com a  testimoni de primera mà. 

 

A continuació, es presenten algunes de les dades obtingudes tant de l’àmbit històric com de 

l’etnogràfic, per passar a descriure el procés tècnic de la producció de corderia i cistelleria. En aquest 

sentit, es fa esment de les diferents fases del procés de producció, el qual inclou la collita i recollida de 

les plantes en el millor moment (tant pel que fa al seu cicle biològic, com pel medi ambient), 

l’emmagatzematge i processat, la pròpia tècnica de producció i les eines que s’utilitzen.  

 

 

3.1. La producció de cordes 

 

3.1.1. Anàlisi etnogràfica, social i històrica  

 

Breu història a Catalunya i Balears 

La corderia és un ofici que pràcticament ha desaparegut, però representa una llarga tradició 

artesanal. Tot i que hi ha constància que ja existia quatre segles abans, no és fins al segle XV quan l’ofici 

de corder assoleix una gran importància a Catalunya, fins al punt àlgid de crear una associació gremial 

unida als esparters. Pel que fa al cas de Girona, els corders es van erigir com a gremi al separar-se al 

segle XVIII dels albadiners, esparters, cinters i pentiners, en resposta al desenvolupament de noves 

especialitats tècniques i comercials (Bonnassie 1975). 

 

Des de l’Alta Edat Mitjana es té constància de que el cànem era extensament conreat a Catalunya i a 

les Balears, i que era molt ben considerat per la seva alta qualitat, fet que va desencadenar en una gran 

demanda de la Marina Reial per teixits i cordes (Lucas 1989). En aquella època, els grans vaixells del bast 

imperi comercial mediterrani de la Corona d’Aragó duien cordam fet a Barcelona, un cordam apreciat 

arreu de la Mediterrània. Els corders subministraven els seus productes a la marina i a la construcció, a 

la pagesia i a l’àmbit domèstic i, fins i tot, per arrossegar i enforcar els condemnats, aplicació que els hi 

va aportar una certa marginació social (Sivill 2000).  

 

Dins el territori català, és poc conegut que Badalona va ser un dels centres corders més importants 

de tot l’Estat, on s’hi feien cordes des del segle XVIII. Aquesta activitat va néixer de forma natural arran 

de l’àmplia activitat pesquera que va viure el nucli urbà. Antigament, els pescadors es feien les cordes 

que necessitaven i, d’aquesta manera, es va anar desenvolupament l’ofici de corder. Fins ben entrat el 

segle XIX, la gran majoria de cordes i veles per a embarcacions, així com també gran part de les xarxes 

de pescar es feien amb cànem (Lucas 1989). La plana del Besòs estava plena de cànem (Cannabis sativa) 

i des d’allà se’n proveïa als tallers badalonins, però ben aviat aquest material es va prohibir a les 

fàbriques per tenir efectes nocius per la salut. També es documenta el cànem al Bages des del segle 

XVIII, així com l’ús del cotó, per produir cordes pels animals, cordill pel ble de les espelmes o per lligar 

les botifarres (Traveset 2009).  
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Tot i que la misèria que va acompanyar la Guerra Civil va fer revifar un ofici a punt d’extingir-se, avui 

en dia són pocs els artesans corders que continuen aplicant aquest ofici i, actualment, l’ofici ja s’ha 

perdut. No obstant, gràcies a testimonis orals de vells corders podem esbrinar el tarannà d’una època. A 

les Balears, concretament a Mallorca i Menorca, l’ofici corder ha tingut una llarga tradició per la 

demanda constant en el sector de la pesca, la navegació a vela i la marineria en general. A Mallorca, s’hi 

troba el mestre Antoni Bosch Llobera, el qual es dedicava fins fa no gaire a la manufactura de cordes 

(Ramis 1981 – 1984). Les espècies vegetals utilitzades eren bàsicament les que encara creixen en la flora 

mallorquina: la pauma o fulla de margalló (Chamaerops humilis) i la fulla del càrritx (Ampelodesma 

mauritanica). També es documenta el cànem i l’espart, les quals eren cultivades a Mallorca en algunes 

èpoques. El Diccionari d’agricultura de Palma (2011) dona a conèixer  cordes fetes amb cànem, com ara 

la cingla (corretja que servia per subjectar la sella a l’animal), el sogal (corda gruixuda amb què es lliga 

pel coll el bestiar) o la llendera (corda prima de cànem). Avui en dia, ja no es cultiva l’espart i aquest 

material ja arriba fet cordill des dels últims racons que queden a Múrcia, Alacant o Andalusia on 

treballen l’espart arrancant-lo dels espartars mediterranis en aquelles terres (Ramis 1981 – 1984). 

 

És gràcies a aquest record popular i a la memòria oral que es pot saber que en certes poblacions 

rurals de la Península Ibèrica, fins no fa gaire, molts productes eren assolits amb el treball manual. Per 

les memòries de Joan Guinovart Escarré, antic corder a Valls fins a finals del segle XX, se sap que hi havia 

diferents tipus de corda. Es fabricaven a mesura segons l’ús que se’ls hi volia donar i la seva classificació 

depenia del seu diàmetre i de la qualitat de les fibres (Guinovart 2004). Segons la mesura de vetes que 

s’agafaven (manyocs de fibra que caben a la mà), es feien fins a tres classes de diàmetres de corda. El 

manyoc de fibres es subjectava amb l’ajuda de les cames, mentre que amb les mans s’anaven agafant 

tires de fibres i s’anaven enroscant en forma de trena o corda torçada de dos caps fins aconseguir la 

corda o fil, més o menys gruixuda. La tècnica és senzilla; manualment s’anava agafant la quantitat de 

fibra que es volia per formar un cap amb una mà mentre s’anava torçant sobre sí mateix, i amb l’altra 

mà s’hi afegia el segon cap de fibra, de forma que quan es posaven entre els palmells de les mans, un 

cap s’enroscava en l’altre a base d’anar-los retorçant. Fins la invenció del fus, o inclús en zones no 

industrialitzades, la única manera de torçar les fibres és mitjançant una part del cos, normalment la 

cintura, o torçar-les entre els dits.  

 

L’etnografia 

 

L’etnografia proporciona múltiples exemples dels processos de producció de cordes i esdevé una 

marc comparatiu  útil per desenvolupar possibles hipòtesis d’ús, processat vegetal o funcionalitats en els 

objectes arqueològics.  

 

Alguns autors han fet recerca etnogràfica per documentar els processos de producció de les cordes. 

Per exemple, els autors Carr i Maslowski (1995) esmenten dues maneres generals de torçar una corda: a 

mà o fent servir un fus. Tot i així, la més usada és la manual, tal i com afirmen els exemples etnogràfics 

de cordes fetes amb fibres de iuca que els autors aporten: els Zuni, els Pueblo, els Paiutes, els indis de la 

costa de Virgínia, els Chippewa, els indis de Guaiana i altres tribus de l’est del Woodland d’Estats Units 

(Carr i Maslowski 1995). Tots ells produeixen cordills per torsió cap a la dreta sobre la cuixa amb el 

palmell de la mà, per després sumar-hi més cordills i torçar-los obtenint una corda de torsió cap a 

l’esquerra (torsió Z) (Carr i Maslowski 1995: 298). 

 

També es poden anomenar els estudis encarats en identificar l’ús de diferents espècies vegetals i la 

forma de processar-les. Per exemple, a l’illa de Papua Nova Guinea s’utilitzen 46 plantes diferents per la 

confecció de cordes. Els Wola, que habiten les terres altes del Sud, utilitzen 11 espècies diferents; inclús 

per a cada diferent tipus de corda s’utilitzen diferents plantes (Hardy 2008). Els Telefol procedeixen a la 

recol·lecta i l’emmagatzematge de les fibres de líber de forma diferenciada, depenent de si les fibres 
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provenen de la tija o de les fulles, per després procedir al seu treball tot humitejant-les de vàries formes: 

deixant les fibres a l’exterior durant la nit per tal que aquestes absorbeixin la rosada o bé les masteguen 

(MacKenzie 1991, citat a Hardy 2008). Tal i com descriu Hardy (2008), són necessàries entre 60 i 80 

hores de torçar cordill per tal de manufacturar una bossa de corda, mentre que per la confecció de la 

bossa a través de la corda es necessiten entre 100 i 160 hores més de feina. D’aquesta manera, la 

manufactura de corda esdevé una tasca constant entre les dones Telefol, ja sigui assegudes o dempeus, 

les quals tenen entre els seus dits fibres que torcen constantment. Normalment, la manufactura de 

cordes esdevé feina de dones, vist tant entre els Telefol com els Wola de Papua Nova Guinea. No 

obstant, entre els Kogi de Colòmbia, tant els homes com les dones, torcen fibres per confeccionar 

cordes; els homes imprimeixen una torsió cap a l’esquerre, des del genoll fins al cos, mentre que les 

dones fan una torsió dreta, des del cos fins al genoll (Heider i Gardner 1974; Costin 1996; Minar 2001, 

citats a Hardy 2008). És a dir, els homes fan una torsió esquerre que va des de l’exterior de la cuixa cap a 

l’interior, mentre que les dones fan una torsió dreta que va des de l’interior de la cuixa cap a l’exterior. 

 

Un treball gratament interessant és la tesi de Céline Kerfant (2020), la qual analitza des d’una 

perspectiva etnogràfica les diferents espècies vegetals usades per la població de les illes de Filipines en 

la confecció de diferents objectes, entre ells corda i cistelleria. A través de vàries entrevistes a cistellers, 

documenta que la corderia i la cistelleria és de caire local i que la produeixen tant homes, com dones. 

Pel que fa a la matèria vegetal, determina l’ús d’una àmplia varietat, així com diferents tècniques que 

permeten obtenir diferents objectes. El material es cull verd, algunes fulles es bullen en aigua calenta 

per eliminar la cera, s’assequen al sol i després es tallen longitudinalment en tires iguals. Entre les 

tècniques que Kerfant identifica s’hi troben el lligat de nusos, el trenat, el torçat i l’espiral enrotllada. 

Amb aquestes, es produeixen diferents tipus de corda i cistelleria, entre els que destaquen recipients 

plans per conservar aliments, recipients amb volum per adobar, traginar terra, portar eines al camp o 

per guardar cargols. També es determina que s’usen diferents parts de les espècies vegetals, tant fulles, 

com tiges i arrels. Els Semai de Malàisia utilitzen la tija de canya (Calamus sp.) per confeccionar cistells 

de transport i d’emmagatzematge, o per fer trampes per pescar. En les illes Batanes es confeccionen 

cordes, estores, barrets, teixits o cistells usant parts de diferents espècies vegetals. Pel que fa a les 

fulles, d’especial interès són les provinents de Musa textilis, ja que de tots els arbres bananers, les fulles 

d’aquest tenen les fibres més llargues i fortes sense lignificació i són les més resistents per produir 

cordes. Els Tao (Yami) de Lanyu també les utilitzen per fer teixits impermeables i cistells. Els habitants de 

les illes Batanes utilitzen altres fulles, com les provinents de Lygodium sp. o les de la palmera coocotera 

(Cocos nucifera L.) per a cistelleria, així com les fulles i les fibres de les branques de Hibiscus tiliaceus per 

fer cordes fortes, sandàlies, xarxes i la majoria de nanses dels cistells. També les fulles de Pandanus 

tectorius s’usen per fer barrets, estores i cistells. Pel que fa a l’ús de tiges, s’enumeren les provinents de 

la canya filipina Calamus batanensis per cistelleria, trampes per peixos i cargols, de Calamus mitis Becc. 

C. per cordes i cistelleria, de Donas canniformis per cistells, barrets i trampes per peixos o les de 

Bambusa sp. per a cistelleria. En últim lloc, es descriu la utilització d’arrels de Freycinetia formosana per 

a cistelleria.  

 

Per Wickens i Lowe (2008) coneixem l’ús del baobab africà (Adansonia digitata) a tota l’Àfrica i 

l’Índia, on la seva escorça externa s’aprofita per produir cordes, corretges o cistells. Els Dogon de Mali 

les utilitzen per escalar penya-segats, els Boiximans del sud d’Àfrica en produeixen estores, al Congo i 

Etiòpia se’n fan barrets o a Tanzània en produeixen xarxes. A Zàmbia i Madagascar s’usa l’escorça d’arrel 

del baobab com a corda per fabricar xarxes de pesca, sacs o estores. També els aborígens del nord-oest 

d’Austràlia usen l’escorça externa i les fibres de les arrels del baobab (Adansonia gregorii) per fer-ne 

corda. Tallen l’escorça de l’arrel, la baten amb una pedra per estovar les fibres i llavors en fan cordills 

llargs que enrotllen sobre la cama, els quals anomenen bii.  
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A Guatemala utilitzen les fibres de les fulles del maguey autòcton (Agave furcraea), però són 

processades només pels homes, ja que la seva extracció requereix molta energia (Loucky 1979). Les 

fulles són tallades i decorticades, després picades i submergides en aigua entre una i quatre hores. Al 

cap d’aquest temps, les fulles es raspen i es deixen assecar al sol. Segons Loucky (1979), amb aquestes 

fibres es produeixen cordes, bosses o xarxes, i són necessàries entre 3 i 4 persones en la producció (es 

necessita molta mà d’obra i aquí sí que intervenen dones i nens). Tot i que l’especialització és baixa, 

algunes tasques sí que estan relacionades amb l’edat i la seva experiència (per exemple, fer xarxes i 

bosses requereix més habilitat que torçar fibra).    

 

Els exemples etnogràfics de la producció de cordes són abundants i es podrien anomenar més 

treballs que segueixen la mateixa línia d’anàlisi. No obstant, s’ha optat per fer cites breus  per 

exemplificar la confecció de corda, tant pel que fa a la tècnica com pel processat de la matèria vegetal. 

 

 

3.1.2. Obtenció dels materials per a corderia: les espècies utilitzades 

 

La varietat d’espècies que poden ser emprades per confeccionar cordes és molt gran depenent de 

l’àrea geogràfica. La base de dades Plants for a future comptabilitza 292 espècies en el món amb fibres 

vegetals que tenen usos coneguts per elaborar cordes o teixits, tot i que no és un recull exhaustiu (Pfaf 

2021).  

 

En el cas d’Europa, diferents tractats d’etnobotànica registren usos específics de les plantes 

autòctones en època història. Destaca el treball de Norton (1990), el qual proporciona un extens estudi 

sobre els materials vegetals utilitzats en la confecció de cordes. Aquesta autora opina que cal fer una 

classificació dels materials segons els òrgans principals utilitzats i la provinença d’aquests, depenent del 

tipus d’espècie utilitzada (monocotiledònies o dicotiledònies), ja que d’ells dependran les propietats 

físiques de la corda resultant.  

 

En el cas de la Península Ibèrica existeixen estudis específics de diferents regions geogràfiques que 

recullen els usos tradicionals de les plantes silvestres autòctones i cultivades i entre elles la producció de 

cordes. Entre les plantes més freqüentment citades per aquesta finalitat tenim el cànem (Cannabis 

sativa L.), l’espart (Stipa tenacíssima L.), o l’espart bord (Lygeum spartum L.), entre d’altres. En 

l’inventari vegetal espanyol realitzat per Pardo de Santayana et al. (2014) es determinen com a plantes 

utilitzades per fer cordes l’espart, el lli, el jonc, l’ortiga (Urtica sp.), i l’escorça d’esbarzer (Rubus 

ulmifolius). o avellaner (Corylus avellana), entre d’altres branques. Per la confecció de corda s’usa tant 

l’espart cru com el picat, i existeix un gran ventall de trenats d’espart que produeixen vàries cordes 

segons el seu ús, entre ells la subjecció de càrregues als carros, nuat i penjat d’aliments o per la 

construcció. Les tiges de l’esbarzer proporcionen fibres que s’utilitzen per fer cordes usades per lligar 

escombres, unir la palla a les bigues dels sostres de les cases o per immobilitzar les potes dels animals. 

També s’anomena el drago (Dracaena draco) present a les Illes Canàries, de la qual s’aprofiten les fulles, 

l’escorça i les arrels per confeccionar cordes pel lligat de la vinya o el peix (Pardo de Santayana et al. 

2014). Alfaro (1984: 185) afegeix l’ús d’algunes gramínies, com ara la civada (Avena sativa) o el sègol 

(Secale cereale), de les quals s’usaven les seves tiges en forma de palla i es confeccionava una corda 

especial, destinada sobretot a usos domèstics, que rebia el nom en llatí de napura. Pel manual de 

biodiversitat d’espècies vegetals usades a la Península Ibèrica de Tardío et al. (2018) es coneix que les 

branques verdes de castanyer (Castanea sativa) es feien servir a Salamanca i Picos de Europa per 

confeccionar cordes de lligar o velortos, usades per lligar els animals o els feixos de cereals. També que 

amb les fibres de lli es fabricaven cordes a Madrid, Ciudad Real i Jaén; i que amb l’escorça verda de 

l’olivera (Olea europea) es feien lligams i cordes, així com de les fibres esmicolades de les fulles de 

palmera (Phoenix dactylifera L.) (Tardío et al. 2018). 
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Moltes de les espècies referenciades en els estudis arqueobotànics ja eren emprades en l’antiguitat, 

el que demostra la llarga tradició d’explotació de moltes d’aquestes plantes. Charlton (1996) 

proporciona un recull de les espècies utilitzades per la confecció de cordes en l’antiga àrea mediterrània 

europea a partir de les fonts clàssiques: Homer menciona a l’Odissea les fibres de papir (Cyperus 

papyrus), utilitzades pels egipcis (Odissea, 21, 390 – 391), i Èsquil, el gran dramaturg tràgic atenès, l’ús 

del lli (Linum usitatissimum) (Les Donzelles suplicants, 11, 134 – 136); aquesta espècie és també citada 

per Eurípides en l’obra Dones troianes (Dones Troianes, 11, 532 – 540). Durant el segle IV BC, el botànic 

Theophrastus escrivia en la seva obra Investigació sobre les Plantes, altre cop l’ús del papir per la 

confecció de cordes a Egipte (Investigació sobre les Plantes, 4.8.4.). Ja en l’època romana, Varro 

mencionava la utilització del cànem (Cannabis sativa), lli (Linus), jonc (Juncus) i l’espart (Stipa 

tenacissima) en la seva obra L’Agricultura (L’Agricultura, 1.23.6.). En l’Eneida, Virgili descriu cordes de 

cànem (Eneida, 2, 234 – 238), mentre que Ovidi en els seus Fastos menciona el lli (Fasti, 3, 587 – 588). 

Plini el Vell, el qual redacta un estudi exhaustiu de l’ús de diferents plantes en la seva obra Història 

Natural, menciona l’ús de tires d’escorça i tiges flexibles de salze (Salix), el cànem, l’espart, la ginesta 

(Spartium junceum) i, inclús el lli per la confecció de cordes (Història Natural, llibres XVI i XIX). 

 

Tota aquesta informació ha estat recopilada per tal d’establir les possibles espècies que hagin pogut 

ser susceptibles de ser utilitzades per l’extracció de fibres necessàries per fer cordes. Tot seguit, es 

detalla de manera sintètica les espècies mencionades, classificades segons el tipus de fibra i part usada, 

centrant-se en les plantes europees que són les susceptibles de ser trobades als jaciments prehistòrics 

de la Península Ibèrica. A la taula 5 s’hi troba, de forma resumida, el recull de les espècies que es 

mencionen. 

 

 

1) Espècies dicotiledònies 

 

Anatòmicament, les fibres de líber són les fibres toves a mode de filaments allargats i flexibles que 

s’extreuen de l’escorça interna del tronc d’algunes llenyoses (líber) o de la tija de certes herbàcies 

(floema). Les diferents varietats de fibres de dicotiledònies s’utilitzen per fabricar molts productes, des 

de teixits fins a cordes. Aquestes fibres creixen entre l’escorça externa i el xilema de molts arbustos i 

herbàcies de la classe de les dicotiledònies.  

 

Les espècie arbòries i arbustives més freqüentment emprades a Europa, i en particular a la Península 

Ibèrica, són les següents: 

 

- Avellaner (Corylus avellana) 

- Bedoll (Betula sp.) 

- Castanyer (Castanea sativa) 

- Cirerer (Prunus avium) 

- Esbarzer (Rubus fructicosa).  

- Ginebró comú (Juniperus communis)  

- Ginesta d’escombres o gódua (Cytisus scoparius) 

- Ginesta o argelagó (Spartium junceum) 

- Om (Ulmus glabra) 

- Pi roig (Pinus sylvestris)  

- Salze (Salix)  

- Diferents espècies de til·ler: til·ler de fulla petita (Tilia cordata), til·ler de fulla ampla (Tilia 

plathyphyllos), til·ler (Tilia tormentosa) 

 

Entre les herbàcies trobem: 
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- Lli (Linum usitatissimum)  

- Diferents espècies d’ortigues: ortiga verda (Urtica dioica), ortiga negra o ortiga romana (Urtica 

pilulifera), ortiga pudent (Stachys sylvatica) 

 

 

2) Espècies monocotiledònies 

 

Les monocotiledònies proporciones fibres vasculars dures. Són extretes tant de tiges, troncs i arrels, 

com de fulles de les espècies monocotiledònies. S’obtenen fibres dures i llenyoses en forma de brins 

allargats i rígids, destinades en general a la confecció de cordes. Anatòmicament, són plantes que es 

caracteritzen per tenir fibres llargues, denses i paquets fibrovasculars. Entre les d’aquest tipus s’hi 

troben les fibres d’algunes gramínies o poàcies, i altres fibres: 

 

- Diferents espècies de balca: (Typha domingensis, Typha latifolia) 

- Cànem (Cannabis sativa) 

- Canyís o senill (Phragmites australis) 

- Civada (Avena sativa) i altres gramínies 

- Espart (Stipa tenacissima) 

- Espart bord (Lygeum spartum) 

- Diferents espècies de Jonc (Juncus sp.) 

- Llobí o lupí blanc (Lupinus albus) 

- Malva (Malva alcea, Malva excisa, Malva mohileviensis, Malva moschata, Malva sylvestris) 

- Margalló (Chamaerops humilis) 

- Plantatge de fulla o herba de cinc nervis (Plantago lanceolata) 

 

 

 Nom de la planta Part usada Usos 

Espècies 

dicotiledònies 

Avellaner  Escorça i branques Nanses, nervis  

Bedoll  Tiges joves, branques  

Castanyer Branques Cordes, anuats 

Cirerer Escorça i branques Nanses, nervis 

Esbarzer  Tiges, part externa Cordes, anuats  

Ginebró comú  Escorça   

Ginesta Escorça   

Lli Tiges  Cordes fines, teixits 

Om  Escorça   

Ortiga  Tiges, part externa Cordes fines, nuats, teixits 

Pi roig  Fibra de l’escorça interior  

Salze  Escorça, fibres   Cordes, nuats 

Til·ler  Escorça, fibres  Cordes, nuats 
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Espècies 

monocotiledònies 

Balca  Tiges, fulles Cordes, nuats 

Cànem Tiges Cordes, nuats, cordes fines 

Canyís o senill  Tiges Cordes  

Civada  Tiges  Cordes tosques 

Espart i espart 

bord 

Tiges  Cordes tosques i fines  

Jonc Tiges  Cordes, nuats  

Llobí o lupí blanc  Fibres de l’escorça interior Cordes, teixits 

Malva  Tiges   

Margalló  Tiges, fulles Cordes, nuats  

Plantatge de fulla 

o herba de cinc 

nervis  

Fulles  Cordes primes, teixits 

 

Taula 5. Resum de les espècies documentades per a corderia a la Península Ibèrica a través de les fonts 

històriques i etnogràfiques (extret de fonts clàssiques (Èsquil, Eurípides, Varro, Virgili, Ovidi i Plini el 

Vell); Bonnassie 1975; Ramis 1981 – 1984; Alfaro 1984; Lucas 1989; Charlton 1996; Pardo de Santayana 

et al. 2014; Tardío et al. 2018; Pfaf 2021). 

 

 

3.1.3. Època de l’any de la recol·lecció 

 

Algunes de les plantes emprades per fer cordes creixen de manera espontània en els boscos i espais 

antropitzats, però d’altres s’han cultivat expressament per aquesta finalitat, com és el cas per exemple 

del lli (Linum usitatissimum). La recol·lecta o la collita de la matèria primera ve determinada per 

l’espècie, la seva estacionalitat i el medi ambient (humitat, sequedat). Segons Wescott (1999) la qualitat 

de la fibra es determina per la condició de la planta, el temps i el mètode de la collita. La majoria de 

fibres de líber s’obtenen millor al final de la temporada de cultiu i abans de l’hivern. També afirma que 

les fibres liberianes i les arrels són més flexibles i fàcils de recol·lectar a començaments de la primavera, 

quan la saba comença a remuntar per la planta. 

 

Norton (1990) menciona que tant el temps de la collita com la maduresa de la planta determinaran 

la durabilitat de la matèria vegetal, les característiques del seu processat o la composició de la matèria 

primera. De la mateixa manera, s’ha de tenir en compte el grau d’assecat que han de patir les fibres, ja 

que aquest pot afectar a la flexibilitat i a la densitat del material.  

 

A mode d’exemple es mencionaran algunes característiques de la recollida de dues de les espècies 

més emprades segons la bibliografia per la confecció de cordes durant la prehistòria europea. 

El lli (Linum usitatissimum) és una planta herbàcia de la família de les linàcies. La seva tija s'utilitza 

per confeccionar tela i la seva llavor, anomenada llinosa, s'utilitza per extreure farina (farina de llinosa) i 

oli (oli de llinosa). És una planta anual originària del Pròxim Orient però que es cultiva des del neolític a 
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diverses regions d’Europa. Ubicat en zones seques, el lli produeix llavors riques en oli, mentre que en sòl 

humit, desenvolupa tiges llargues i rectes que influeixen directament en la qualitat de les fibres. La 

recol·lecció es realitza a finals de l'estiu o principis de la tardor, quan el sòl està suficientment sec per 

facilitar la collita. Generalment, el processament de les fibres per fer-ne fil comença a ser possible a 

finals de la tardor o principis d'hivern. Les fibres del lli són les més fortes de les fibres naturals. Gibby 

(1999) menciona com les fibres del lli es poden obtenir a través del raspat de les tiges verdes, eliminant 

la pell fibrosa amb l’ajuda d’una eina talladora, o a través de processos bioquímics pels quals és més fàcil 

l’obtenció de les fibres amb la mà. El lli és el material més usat a Israel per la manufactura de tèxtils fins 

al començament de l’Edat del Bronze (Abbo 2015). Nombrosos autors confirmen l’ús del lli per la 

confecció de cordes, donat que són les més fortes de les fibres naturals conegudes (Gibby 1999).  

 

El til·ler és una planta llenyosa de port arbori que té una àrea de distribució àmplia per les zones 

temperades d’Europa, Àsia i Amèrica del Nord on creix de manera espontània. Són arbres que poden 

assolir fins a 40 metres d’alçada. La qualitat de les fibres de líber del til·ler es veuen influenciades tant 

per l’edat de la planta, com per les seves condicions de creixement. Les fibres de til·ler s’obtenen 

d’arbres joves o de les branques més gruixudes d’arbres vells. Aquestes fibres van ser utilitzades al nord 

d’Europa com una font d’obtenció de fibres de líber sembla ser des d’almenys el Mesolític (9.000 – 

3.000 BP), amb una tradició ininterrompuda fins a l’actualitat. També es nomenen en els antics escrits 

noruecs (per exemple, en la Saga d’Egil cap a l’any 950) i es documenta a Finlàndia, Rússia, Polònia, 

Alemanya, Suècia, Noruega i als Països Bàltics, amb restes arqueològiques medievals datades d’entre el 

800 i l’any 1.000 (Granlund 1943 ; Schjølberg 1988 , 1990 ; Nedkvitne i Gjerdåker 1997, tots ells citats a 

Myking, Hertzberg i Skrøppa 2005). Històricament el til·ler s’ha gestionat per la producció de fibres i per 

aquesta finalitat cal podar-lo cada 5 o 10 anys perquè produeixi una capa de líber d’uns 2 mm de gruix. 

Amb aquest seguit de podes, els til·lers creixen desenvolupant un característic tronc gruixut, amb 

branques primes i una densa corona, obtenint un líber més dur, així com els que creixen en boscos 

humits (Hertzberg 2000, citat a Myking, Hertzberg i Skrøppa 2005). L’arrencada de l’escorça del til·ler 

s’efectua més fàcilment a la primavera que en cap altra estació. La durada de l’amaratge, operació 

indispensable per obtenir una fibra fina que es pugui utilitzar en tèxtils, depèn de molts factors, entre 

ells l’elecció del mètode, la qualitat de l'aigua o la qualitat de l’escorça, però és probable que pugui estar 

llest a finals de tardor. Alguns autors opinen que generalment els arbres o les branques són tallades a 

principis d’estiu, algunes setmanes abans del solstici d’estiu, quan les fulles han crescut fins la seva mida 

completa (Myking, Hertzberg i Skrøppa 2005). Pel que fa a l’obtenció de l’escorça del til·ler, aquest pas 

es pot fer amb eines simples. Per aquest fet, no es té constància d’aquest treball al registre arqueològic. 

No obstant, sí que es coneixen exemples de l’etapa següent, que seria l’emmagatzematge de les fibres, 

les quals poden ésser usades directament per la confecció de cordes per simple torsió. És el cas de la 

descoberta de cintes de líber de til·ler sostingudes per un nus al jaciment de Robenhausen (Altorfer i 

Médard 2000). El següent pas és desfilar les bandes de fibra per fer tires més o menys estretes, ja que 

separades són més fàcils de treballar al ser flexibles i mal·leables. A partir d’aquí, es poden fer diferents 

productes, com ara cordills, cordes, cistelleria o esparteria. 

 

Tot i que no hi ha proves arqueològiques, les dades etnogràfiques revelen que els materials usats 

s’han d’assecar després de collir-los i rehidratar-los lleugerament abans de la fabricació. Aquesta és una 

manera d’assecar els materials sense que es redueixin, evitant la pèrdua de qualitat i facilitant la seva 

manipulació. Aquesta deshidratació significa que el moment de collita i obtenció del material no està 

necessàriament relacionat amb el moment en què es fabriquen els objectes. Un cop la matèria primera 

està deshidratada, es pot emmagatzemar durant un període indeterminat (Wendrich i Ryan 2012). 
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3.1.4. Processat de la matèria vegetal: mètodes d’extracció i emmagatzematge  

 

El procés d’extracció de les fibres varia per cada espècie utilitzada i per cada regió climàtica. No 

obstant, tal i com afirma Maiti (1995) hi ha dos procediments a seguir per l’extracció de les fibres, 

depenent del tipus de la duresa de la fibra. Per una banda l’extracció de fibres toves mitjançat la 

immersió en aigua, conegut com amaratge o enriuatge. Per l’altra, l’extracció de fibres dures mitjançant 

la separació mecànica o descortització 

Per tal d’extreure les fibres toves (dicotiledònies) és necessari submergir-les en aigua. Cal esmentar 

que, en català, hi ha una distinció de termes per a aquest procediment: amaratge o enriuatge; 

l’amaratge consisteix en submergir en basses d’aigua les fibres vegetals, mentre que l’enriuatge en aigua 

corrent. Aquest procediment sol tenir una durada d’entre 1 i 3 setmanes, tot depenent de la quantitat 

de matèria primera i de la duresa de la fibra. D’aquesta manera s’aconsegueix que les fibres fermentin 

per acció microbiana i es puguin separar fàcilment de la tija. Tot seguit, les fibres ja lliures, es treuen de 

l’aigua, es netegen i es deixen assecar al sol. 

 

L’extracció de fibres dures (monocotiledònies) es fa de forma mecànica, ja sigui amb les mans o per 

extracció, per raspat o per trituració amb l’ajut de maquinària, a través del procediment anomenat 

descortització. D’aquesta manera, es separen les fibres de l’escorça, es deixen assecar al sol i després 

s’extreu la fibra. Actualment aquest procés es fa mitjançant un mètode químic posant les fibres a bullir 

en aigua calenta amb sosa càustica, fosfats o altres productes químics per eliminar les gomes i pectines 

de la fibra. Tot seguit, es treuen de l’aigua, es netegen i es deixen altre cop assecar al sol. 

 

L’extracció de les fibres seguint un procediment o un altre, pot tenir efectes adversos a la matèria 

vegetal (Norton 1990). Per una banda, l’amaratge del material, el qual es pot realitzar en aigua dolça o 

salada i en fang, pot provocar efectes secundaris per la deposició de sals minerals. Per altra banda, la 

descortització per immersió en aigua amb solucions químiques alcalines pot provocar la degradació del 

material fent que augmentin les ceres, els olis o la pectina.  

 

Segons Norton (1990), les fibres vegetals difereixen en el grau de tractament que poden suportar 

sense arribar a un debilitament excessiu. Així, es pot donar el cas també de que l’extracció de la fibra 

interior després de la collita consisteixi només en extreure l’escorça exterior després d’haver passat per 

un dels dos procediments d’extracció de fibra, de forma que les fibres internes són més flexibles i més 

netes. O també pot passar que algunes matèries no necessitin cap procediment i que l’extracció de les 

fibres es faci per l’eliminació de l’escorça externa per un simple raspat. Després de l’extracció de les 

fibres, aquestes sovint es posen al sol per assecar-se durant diversos dies, per la qual cosa pot passar 

que el color de la matèria s’aclareixi de to. 

 

 

3.1.5. Eines utilitzades 

Depenent del diàmetre o de la resistència que se li vulgui atorgar a una corda, pot donar-se el cas 

que es requereixin eines o que no siguin necessàries (Guinovart 2004). Per les fonts històriques, se sap 

que els mètodes per confeccionar una corda poc han variat al llarg del temps, ja que la força de torsió de 

les fibres per tal de fer-les més resistents esdevé essencial.  

 

El mètode més antic i bàsic per confeccionar una corda no necessita eines, ja que la torsió es pot fer 

amb les mans, mètode amb que dos brins s’enrotllen simultàniament en un procés continu per formar 

un cordill o corda, o fent torçar les fibres sobre la cuixa (tal i com s’observa etnogràficament, per 

exemple, en la Figura 4). Un cas clar on s’observa que la metodologia de confecció d’una corda poc ha 

variat al llarg del temps, són les cordes i sogues trenades que formen el Q’eswachaka (pont amb corda 
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trenada) fetes amb herba d’ichu (nom quechua per a la palla) que cada any serveixen per renovar l’antic 

pont sobre el riu Apurimac (Canas, Perú) des de l’època dels inques (Figura 5) (Muscio i Anaya 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps endarrere, els artesans corders s’ajudaven de diferents utensilis i necessitaven grans 

esplanades per confeccionar-les. En un extrem s’hi col·locava la roda que un artesà feia girar amb una 

maneta, d’on sortien ganxos als quals es subjectaven manyocs de fibra que un altre artesà anava creant 

mentre deixava anar fibra entre els seus dits, tot caminant endarrere. Hi havia ocasions en que si el 

treball manual era molt continuat, sobretot quan es creaven els cordills, es feien ferides a les mans i 

llavors es col·locaven badanes a les mans (Figura 6), que eren pells adobades de moltó o ovella o simples 

draps mullats, per tal de protegir-les (Guinovart 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Dibuix d’un artesà que, caminant endarrere, deixa passar fibra entre les mans (protegides per una 

badana) que té embolcallada a la cintura (extret online:  

https://sydneylivingmuseums.com.au/stories/enough-rope).  

 

Aquest segon artesà, tenia les fibres embolicades a la cintura i deixava anar la suficient fibra per 

confeccionar un cordill. Un cop els cordills estaven fets, llavors des del ganxo i anant cap endarrere, 

l’artesà unia els cordills en una corda a través de la càbria (Figura 7). Finalment, les cordes acabades 

s’havien d’estirar, netejar i deixar assecar al sol en uns llargs estenedors de corda (Guinovart 2004). 

Aquest mètode per confeccionar corda s’ha documentat històricament com el més convencional.  

  

 

 

 

 

Fig. 4. Fotografia d’un home procedint a la 

torsió de fibres vegetals sobre la cama al 

Senegal  (extret de Piqué et al. 2016). 

Fig. 5. Fotografia de dones peruanes torçant fibres 

amb les mans (extret online: 

https://www.nationalgeographic.com/travel/article/i

nca-grass-rope-bridge-qeswachaka-unesco). 

 

https://sydneylivingmuseums.com.au/stories/enough-rope
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Fig. 7. Fotografia dels antics filadors de corda de Valls (cedida per la família Bigorra Dalmau) i dibuix 

esquemàtic de la confecció d’una corda (dibuix fet per Josep M. Güell, extret de Guinovart 2004). 

 

La càbria és una peça, normalment de fusta, utilitzada pels corders per contragirar els cordills i fer 

una corda (Figura 8). La mateixa acció es pot fer lligant els cordills a la roda amb ganxos fent-los passar 

de forma contragirada per la càbria mentre s’estiren per un ganxo mòbil que es fa caminar endarrere 

(Figura 9). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obtenció de fil o de cordes sense l’ús d’eines és característica de les fibres vegetals liberianes 

llargues (Médard 2006: 99 – 102, 99 – 115; Marcial i Médard 2007: 75; Hardy 2008: 15; Breniquet 2008: 

110, citats a Mazăre 2012: 19). Però hi ha estudis que mencionen diferents tipus d’eina depenent de les 

tècniques de manufactura que es realitzin; un d’ells és el fet per Norton (1990: 37), la qual detalla l’eina 

requerida per cada tècnica de manufactura i les marques deixades per aquestes sobre les fibres. 

 

Pel que fa al tall, el fet de tallar el material sobrant deixa marques de les eines utilitzades si és que no 

es procedeix al poliment de la superfície: marques planes o lleugerament còncaves per l’ús d’un ganivet, 

Fig. 8. Fotografia de l’ús d’una càbria per la 
confecció d’una soga (extret online: 
http://www.lewis-clark.org/article/1796).   

 

Fig. 9. Contragir dels cordills a través d’una 
 càbria (extret online:  
http://www.hnsa.org/doc/luce/img/plate7.jpg). 
 

 

http://www.lewis-clark.org/article/1796
http://www.hnsa.org/doc/luce/img/plate7.jpg
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una destral o un cisell; línies aspres i una mica peludes, gairebé paral·leles o concèntriques, per l’ús 

d’una serra dentada. Pel que fa al poliment, depenent del moviment de fricció, la pressió aplicada, la 

mida i la forma de l’abrasiu, el polit deixarà marques fines o gruixudes concèntriques. Per la incisió 

s’’usen eines amb punta afilada, com ara ganivets de punta o punxons; aquestes línies d’incisió es poden 

reconèixer fàcilment ja que, en general, tenen vores aspres. En la perforació, es desprèn el material 

sobrant per l’ús d’una broca giratòria que tingui vora o una superfície de tall, com  ara trepants; 

depenent de si la perforació es fa contínuament per una banda o per ambdós costats, també deixarà 

marques d’ús diferents: si es fa per un costat, les fibres seran empeses cap avall de forma esfilagarsada 

o estellada però deixant un orifici del mateix diàmetre; en canvi, si es fa per ambdós costats, l’orifici 

quedarà com un rellotge de sorra reflectint la forma de la punta del trepant (Figura 10). 

 

    a 

 

    b 

 

 

Fig. 10. Evidències de l’ús d’un trepant: a) perforació per pressió i abrasió per un costat; b) perforació 

per pressió i abrasió per ambdós costats (extret de Norton 1990: 88). 

 

Les fonts etnogràfiques de grups èsquims (els Ik, els Tlingit o els Tsimshian) també deixen constància 

de l’ús d’eines per la confecció de cordes (Soffer 2004). Seguint la hipòtesi de que la manufactura de 

cordes i de teixits durant el Paleolític Superior va necessitar l’ús d’eines especialitzades (Cheynier 1967; 

Bahn 1985, 2001; Kehoe 1991, 1999; Soffer, Adovasio i Hyland 2000, citats a Soffer 2004), en el seu 

treball, Soffer (2004) estudia de forma indirecta la manufactura de matèries primeres vegetals a partir 

de les marques deixades en les eines usades per la seva confecció (anomenades diagnostic wear), tant 

arqueològiques (Figura 11) com etnogràfiques (Figura 12), ja siguin llistons d’os com agulles de xarxa o 

punxons d’os bisellats, arribant a la conclusió de que es tracta del mateix tipus de marques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Desgast en punxó d’os bisellat, Vogelheard, capa V (extret de Soffer 2004: 412) i marques d’ús 

en tíbia de lleó de les cavernes de Předmostí, usada com agulla (extret de Soffer 2004: 410). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Llistó provinent dels Navajo, amb marques d’ús similars (extret de Soffer 2004: 410) i agulla de 

cosir estores provinent de la col·lecció antropològica del Museu Milwaukee, EUA (extret online: 

http://www.uwlax.edu/sociology/archaeology/Students/schultz/images/MPM_Needle_-_Real_Photo-

W.jpg). 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=pr%CB%87edmost%C4%B1%C2%B4&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CE4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fforest-ngo.org%2Fen%2Fwolf-from-predmosti&ei=aNgdUuiSDrOy7Aby2oHwDw&usg=AFQjCNE_S--w7e27rHW0oqNPu-6eYLdTFQ&bvm=bv.51156542,d.d2k
http://www.uwlax.edu/sociology/archaeology/Students/schultz/images/MPM_Needle_-_Real_Photo-W.jpg
http://www.uwlax.edu/sociology/archaeology/Students/schultz/images/MPM_Needle_-_Real_Photo-W.jpg
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A nivell microscòpic, Soffer (2004) també determina la matèria vegetal a partir de les partícules de 

substància que poden haver quedat en la superfície de l’eina. La col·lecció que Soffer estudia conté 

múltiples eines, la majoria fetes en fusta, entre les quals s’hi troben eines específiques per la confecció 

de cordes i cordills, com són les pintes de fibra, fusos o bobines de cordill i pesos circulars per fusos, així 

com per la confecció de xarxes a partir de cordes, com són els mesuradors de xarxa o les agulles 

d’apedaçar.  

 

Cal anomenar també el treball realitzat per Tardío et al. (2000), on s’analitzen les traces d’ús en eines 

lítiques per l’obtenció i processat de la matèria primera vegetal, així com per la confecció de cordes. Tot 

determinant prèviament i amb exactitud els possibles treballs sobre vegetals que es puguin haver donat 

en el context que s’estudia, els autors elaboren un marc experimental amb el qual reprodueixen 

diverses accions fetes amb útils de pedra sobre matèries vegetals. D’aquesta manera, obtenen una 

col·lecció de referència amb la qual passen a la comparació amb el material arqueològic del jaciment de 

Los Murciélagos de Zuheros (Córdoba). 

 

Els estudis de les eines emprades per la confecció de cordes poden arribar a ser fins i tot més 

informatius si es combinen amb l’arqueologia experimental. En aquesta línia apunta l’estudi de Hurley 

(1979), el qual procedeix a l’elaboració d’una corda i a la posterior determinació de la seva confecció a 

través dels diferents estadis operatius.  

 

Els pals perforats (bâtons percés o bâton de commandement) datats de l’Aurinyacià, el Gravetià i el 

Magdalenià europeu han sigut objecte d’estudi de varis autors, i s’han enumerat diferents hipòtesis 

d’ús, entre elles possibles redreçadors de sagetes, propulsors de llances, inclús eines relacionades amb 

la confecció de cordes (Kilgore i Gonthier 2014). L’estudi tècnic fet per Kilgore i Gonthier (2014) sobre 

aquests pals perforats fets en banya de ren o cérvol descriu com a versemblant la possibilitat de que 

aquests objectes estiguessin relacionats amb la producció de corda, tot i que els autors es basen no en 

cordes vegetals, sinó en cordes de crin de cavall. Formant part d’una eina composta, aquests pals 

perforats serien el rotor d’un volant d’inèrcia (eina que existeix a l’actualitat) per a torçar pèl de cavall i 

les comparacions amb les marques d’ús en la part perforada concorden amb aquesta hipòtesi (Figura 

13). Tanmateix, fan un repàs a diferents evidències en l’art parietal i gravats, i anomenen possibles 

funcions per a les cordes, com ara llaços per la captura d’animals, bloquejadors de corda o xarxes de 

caça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Esquerre: dibuix esquemàtic de la torsió d’una corda de 3 caps, amb la possible col·locació dels 

cordills (dibuix de E. Gonthier). Dreta: experimentació del volant d’inèrcia (foto de E. Gonthier i 

ambdues figures extretes de Kilgore i Gonthier 2014).  
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Trobem exemples d’aquest tipus d’evidència a la Península Ibèrica a les coves de El Castillo, El Valle, 

Cueto de la Mina o Rascaño, però potser el trobat a la Cova de El Pendo és el més conegut (totes elles 

situades a Cantàbria). Es tracta d’un bastó perforat, anomenat “bastón de mando”, fet d’una banya de 

ren (Redondo 2016). 

 

A nivell d’hipòtesis, l’ús de pals perforats en la confecció de corda també ha estat objecte d’estudi. 

Per exemple, es pot anomenar el treball de Boucherat (2009), el qual utilitza un pal perforat (bâton 

percé), eina que segons l’autor podria servir per confeccionar cordes de 3 i 4 cordills (Figura 14), per tal 

de confeccionar una corda de 3 cordills. Durant el Paleolític Superior podrien haver estat confeccionats 

amb banyes de ren, cérvol o de matèries vegetals (per exemple, el boix) com la resta d’eines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Dibuix de la confecció d’una corda de tres cordills amb l’ajut d’un pal perforat (imatges extretes 

de Boucherat 2009) i fotografia d’un pal perforat del jaciment de La Madeleine, França (extret online: 

http://donsmaps.com/images19/batonmadeleine.jpg). 

 

Boucherat (2009) també reconstrueix el procés de producció de la confecció d’una corda, tal i com 

podria succeir a l’Europa Mediterrània durant el Paleolític Superior i el Mesolític. De forma 

experimental, l’autor planteja la possibilitat de que les cordes fossin torçades a través de fusos, com el 

fus de Còrsega o un fus perforat (els quals es tracten de branques en forma de V) (Figura 15 i 16).  

 
 

 

 

Fig. 15. Fus de Còrsega i fus perforat (imatges 
extretes de Boucherat 2009). 

 

Fig. 16. Fus de Còrsega en l’actualitat 
(fotografia extreta online:  
http://3.bp.blogspot.com/-
RYXzAisyTzA/ULypM-
Y3fGI/AAAAAAAAD30/503u1ESrKMc/s1600/
FuseauCorse01.jpg). 

 

http://donsmaps.com/images19/batonmadeleine.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RYXzAisyTzA/ULypM-Y3fGI/AAAAAAAAD30/503u1ESrKMc/s1600/FuseauCorse01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RYXzAisyTzA/ULypM-Y3fGI/AAAAAAAAD30/503u1ESrKMc/s1600/FuseauCorse01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RYXzAisyTzA/ULypM-Y3fGI/AAAAAAAAD30/503u1ESrKMc/s1600/FuseauCorse01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RYXzAisyTzA/ULypM-Y3fGI/AAAAAAAAD30/503u1ESrKMc/s1600/FuseauCorse01.jpg
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Pel que fa a les pintes per processar la fibra l’obra The story of rope making (Plymouth Cordage 

Company 2011) mostra l’existència de taules cobertes amb puntes (Figura 17), denominades hatchels, 

amb les que compartirien funció: separar les fibres curtes de les llargues i redreçar-les abans de torçar-

les (acte de pentinar les fibres). Ramis (1981 – 1984) parla de fustes planes amb línies de pues, 

denominades puers o puats, per pentinar i seleccionar les fibres. Les fibres del cànem eren pentinades 

amb el pinte, eina que servia per agrupar les fibres més llargues i sense impureses, anomenada canal 

(fibra llarga d’uns 150 cm i de gran qualitat) (Guinovart 2004). Un cop pentinades, el material sobrant es 

deia estopa (que eren les fibres curtes i de baixa qualitat), però també en sortia el clarillo o clarell (fibra 

d’entre 20 i 40 cm de llarg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. A l’esquerre, dibuix d’un puer (extret de Ramis 1981 – 1984: 99). A la dreta, fotografia d’un 

hatchel (extret online: 

 http://www.ias.unt.edu/llela/assets/images/LLELA%20Homestead%20Pics/hatchel.jpg). 

 

Tot i que les bobines de cordill o fusos i els pesos circulars s’adscriuen a la confecció de fil per teixir, 

també és possible pensar en la seva utilització per l’obtenció de cordill. 

 

També s’ha de tenir en compte que per l’acció mateixa de la recol·lecta d’algunes espècies, són 

necessàries eines com a útils tallants; aquest és el cas de l’esbarzer, del qual se n’obtenen fibres amb les 

que es confeccionen cordes molt resistents. De la mateixa manera, també es pot pensar que serien 

necessàries eines pel processat de la planta, així com raspadors per tal d’eliminar els seus nusos o 

punxes i obtenir les tiges d’esbarzer. Per tal d’eliminar la matèria tova interna, també es procedeix a 

raspar l’interior de la planta per la posterior torsió de les fibres. 

 

 

3.1.6. Mètodes de producció de la corda 

 

Els conceptes utilitzats per descriure els elements d’una corda o per tal de poder-la determinar han 

sigut molt variats al llarg de la història. Segons Emery (1952), durant el segle XX, diferents autors com 

fan esforços per desenvolupar una terminologia jeràrquica per tal d’unificar els conceptes i evitar 

confusions. Proposen el pas per diferents estadis (l’estadi I correspondria al bri) fins arribar al resultat 

final, que seria la corda (estadi IV). En tots els seus estadis, els brins o els cordills serien torçats, però el 

pas necessari del contragir per tal de bloquejar el gir de la corda, es veuria omès en la seva seqüència 

jeràrquica i la seva terminologia quedaria com a inexacta i confusa.  

 

Per tal de solucionar tal problemàtica terminològica, altres autors, com Emery, van adoptar 

conceptes provinents d’altres camps, com ara el del teixit. Emery (1952) proposaria el terme de 

doblegar per tal de definir un bri o cordill torçat i que ha estat contragirat.  

 

http://www.ias.unt.edu/llela/assets/images/LLELA%20Homestead%20Pics/hatchel.jpg
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Posteriorment el mateix terme d’Emery es faria servir per autors com Wendrich (1991) i, més 

recentment, per Veldmeijer (2009), per descriure el concepte nou d’una torsió que incorporaria el 

contragir: la torsió Z contragirada i la torsió S contragirada.  

 

No obstant, en els últims 20 anys tampoc s’ha aconseguit arribar a una completa unificació de 

termes entre els diferents autors, ja que cadascú els utilitza pel propi significat que vol transmetre 

(Pérez de Micou 2003) al que cal afegir el problema de traduir de l’anglès paraules que no tenen un 

equivalent en català. Per aquests motius i per tal d’aclarir els diferents termes que s’utilitzaran al llarg 

d’aquest treball, s’ha optat per adoptar una terminologia conceptual per l’anàlisi morfològica, el qual es 

passa a detallar a continuació. Tots els termes en anglès es troben citats al Glossari. Els conceptes han 

estat extrets del treball de Hurley (1979) i el d’Emery (1952). El resum de passos a seguir per la creació 

d’una corda és extret de Carr i Maslowski (1995). Tot seguit, es presenten les tècniques per tal de 

determinar la confecció d’una corda. 

 

Principals components d’una corda 

 

En la Figura 18 i 19 es mostren els principals components d’una corda que, a mode de concepte, són 

els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Taxonomia dels principals atributs d’una corda. Les direccions de les successives manipulacions 

s’especifiquen en la corda i en la fórmula, la qual també identifica les torsions resultants (extret de 

Hurley 1979: 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Il·lustració amb la formació d’una corda i els seus principals components (extret de Tryckare 

1964: 140, citat a Sanders 2010: 6). 
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1. Fibra. És el component més simple d’un cordill el qual encara no ha patit cap torsió. Es basa en 

la matèria primera que es prepara per l’elaboració d’un cordill o corda. 

2. Bri. Fibres juntes que pateixen una torsió per formar un bri (spun yarn), les quals per la mateixa 

torsió s’adhereixen i el bri es va allargant progressivament. Alguns autors diferencien entre yarn 

i strand, però en aquest treball es seguirà el concepte cordill. 

3. Cordill. És la unitat de composició d’una corda, la qual consisteix en un conjunt de fibres 

torçades (brins) i en contragirs ja que si aquestes tan sols es torcessin, el cordill es desfaria. 

Qualsevol corda està formada per dos o més cordills, però no tots els cordills estan formats per 

múltiples brins.  

4. Nombre de cordills o caps. És el nombre d’elements que formen una corda torçada o trenada, 

produïda pel contragir de vàries fibres (en el cas dels cordills) o cordills (en el cas de les cordes). 

La corda pot ser simple o composta; és simple quan es tracta de cordills torçats en el mateix 

sentit i és composta quan es forma una corda amb dos o més cordes. 

5. Corda fina. Es tracta d’un terme genèric per a qualsevol corda amb una circumferència de 

menys de 25 mm. 

6. Corda nuclear. És la corda que serveix com l’element bàsic, nuclear o principal sobre la qual s’hi 

afegeixen cordes suplementàries, nusos o altres elaboracions. 

7. Corda. Terme genèric per a qualsevol corda amb una circumferència més gran de 25 mm. 

8. Segment. Es basa en la porció de corda allà on es pot determinar que un cordill es torça per 

crear la corda. Un segment esdevé una unitat amb diagonal quan la corda es veu en posició 

vertical. 

9. Línia de divisió. Basant-nos en l’estudi de Hurley, són les divisions en un segment que marquen 

els cordills que formen la corda.  

 

En el seu treball, Carr i Maslowski (1995: 299 – 301) determinen el filament o la fibra com la forma 

més bàsica en la cadena de confecció d’una corda i li donen un estadi dintre d’una seqüència jeràrquica 

de decisions per fer la corda. Així, continuant amb la cadena, s’arribaria a la formació del cordill el qual 

Hurley (1979) anomena strand i Emery (1952, 1980: 9) anomena yarn. Un cop la fibra ha estat torçada 

per formar cordills o elements, aquests es poden torçar i combinar per formar una corda (Carr i 

Maslowski 1995), la qual Hurley (1979) anomena primary cord i Emery (1952, 1980: 9) anomena plied 

yarn. Tot seguit, continuant amb la combinació d’elements s’aconsegueixen varis tipus de corda 

depenent del seu diàmetre, anomenats per Hurley (1979) com a core cord i rope cord (termes descrits al 

Glossari). 

 

Encara que, en essència, el mètode sigui el mateix per tal de diferenciar les tècniques de producció 

de les cordes s’ha estipulat una unificació dels criteris de nomenclatura que ajudarà a evitar confusions. 

En essència, la confecció de cordes implica la unió de fibres curtes i discontínues per crear un fil llarg i 

continu a través de 3 sistemes: la torsió, el trenat i el nuat. Així, una corda és el resultat d’unir un 

conjunt d’elements, els quals es fixen en un punt de partida comú (torsió), es fixen al llarg d’una línia de 

partida (trenat) o no es fixen al començament sinó quan és necessari (nuat). Tots 3 sistemes es 

descriuen a continuació: 

 

1. Cordes torçades 

 

Les fibres s’uneixen per una torsió de direcció uniforme per formar una corda simple, la qual només 

es pot donar en 2 únics sentits. Quan la corda es manté de forma vertical, es pot diferenciar en quina 

direcció es van torçar les fibres i es designa amb les lletres S o Z (Figura 20). La Societat Americana per 

Proves de Materials (ASTM) estandarditza els termes en S-twist i Z-twist (Osborne 1954, citat a Charlton 

1996: 13). Aquestes dues lletres marquen la rotació de la fibra (Hurley 1979; Alfaro 1984). 
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La torsió cap a la dreta (torsió S o S-twist) segueix el sentit de les agulles del rellotge i s’imprimeix 

una torsió dreta a la fibra fent que aquesta adopti una inclinació des de la part superior esquerre cap a 

la part inferior dreta que seguirà la direcció de la barra central de la lletra S  (S-twist). 

 

La torsió cap a l’esquerre Z (torsió Z o Z-twist) es produeix quan la torsió és esquerra i va en contra 

del sentit de les agulles del rellotge, llavors la fibra adopta una inclinació des de la part superior dreta 

cap a la part inferior esquerra coincident amb la barra central de la lletra Z (Z-twist). 

 

Direcció del gir:  

                          S-twist (\)                                                            Z-twist (/) 

                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Direcció de la torsió, dreta o esquerra, i els símbols emprats per la descripció (extret d’Emery  

1966: diagrama 1, citat a Hurley 1979: 6). 

 

Les cordes també poden ser compostes, segons per a quin ús s’estigui confeccionant; d’aquesta 

manera, és possible atorgar a la corda una major solidesa i fortalesa. Per determinar una corda 

composta es fa a través del nombre de cordills/caps o cordes que la formen (per ex. 2-ply, 3-ply...). Per 

tal que no s’enredin els cordills que han de ser torçats de forma conjunta per formar la corda simple o 

per tal que no es separin, es procedeix a la torsió a través del principi de les forces oposades o contragir.  

 

L’obtenció d’una corda simple es pot fer mitjançant fils curts que siguin retorçats amb els dits, 

bàsicament per la unió de 2 caps (2-ply), mentre que la corda composta es fa a través de girar més de 

dos cordills o caps junts en varis sentits (Figura 21). 

        

 

  a                                                     b                                                  c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Cordes simples i compostes: a) corda simple 2-ply; b) corda composta 3-ply; c) corda composta 

re-plied thread (dues cordes 2-ply thread torçades juntes, amb la direcció de gir final oposada a la torsió 

inicial) (extret de Norton 1990: 90). 

 

El nombre màxim de combinacions possibles de cordes no es coneix. Possiblement el repertori de 

possibilitats sigui quasi infinit, però tot i així sembla que en qualsevol societat en particular s’hi hauria 

donat un límit més enllà del qual semblaria que no s’haurien intentat manipulacions amb les cordes. En 
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aquest punt, un mitjà per delimitar i definir fronteres socials entre cultures el podríem cercar en la 

identificació de les variacions metodològiques locals en la confecció de cordes. 

 

6. Cordes trenades 

  

La corda es produeix mitjançant tres o més cordills o feixos de cordills els quals es creuen un sobre 

l’altre de vàries maneres per fer una sola corda (Figura 22). Les mateixes mesures morfològiques que es 

consideren per una corda torçada, es poden adoptar per una corda trenada. Una corda trenada es 

descriu pel nombre de cordills, l’angle de torsió i el nombre de torsions per unitat lineal (rigidesa de 

torsió) i per les mesures mètriques (diàmetre o gruix i llargada). 

 

a                b  
                       

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Cordes trenades: a) corda 3-ply; b) corda 4-ply (extret de Norton 1990: 90). 

 

7. Cordes nuades  

 

Les fibres o feixos de fibres es nuen d’extrem a extrem per fer un fil continu, tècnica molt usada amb 

les fibres llargues com les d’espècies monocotiledònies, que poden fer fins a 2 metres de llargada 

(Norton 1990: 91). Segons Charlton (1996: 74), un nus es compon de 3 parts, les quals es poden apreciar 

en la Figura 23: el final (on la corda és nuada), la corba entre els extrems i la part de corda inactiva en el 

nus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Components característics d’un nus (extret de Charlton 1996: 75). 

 

Charlton (1996: 74) nomena 2 tipus de nusos: el nus de pom i el nus de llaç. El nus de pom forma 

un final de botó a la corda per evitar que aquesta es desfaci o s’esfilagarsi, per proporcionar un agafador 

o per aturar la corda quan passa a través d’algun objecte. Mentre que el nus de llaç es tracta d’un bucle 

o llaçada en qualsevol part del llarg longitudinal de la corda.  

 

Per Edholm i Wilder (1999) sabem que tant les cordes torçades, com les cordes trenades 

necessiten la superposició de les fibres o dels cordills, la qual pot ser duta a terme de múltiples formes: 

Corba 

Final  

Part inactiva 
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enrotllat sobre la cuixa o gir amb la mà o la boca. A través de la cama i la boca s’aconsegueixen cordes i 

cordills molt primes i fortes, les quals són idònies per arcs, mentre que el gir amb la mà és un 

procediment molt lent.  

 

 

 

3.1.7. Usos de les cordes 

 

Les cordes s’han utilitzat per transmetre o suportar càrregues ja des de la invenció de les eines. És 

interessant fer notar la semblança de les utilitats adoptades per la corderia en societats humanes, així 

com les que es poden trobar a la natura, des de les lianes als boscos fins a la xarxa teixida per una 

aranya. Segurament, molts usos varen ser solucionats observant la naturalesa, per després ampliar la 

seva producció a d’altres utilitats. Les formes i els seus dissenys venen donats precisament per la 

funcionalitat de les cordes, determinant la seva longitud, diàmetre i resistència. 

 

Les restes arqueològiques recuperades, així com les evidències indirectes d’aquestes (veure Capítol 

2), testimonien l’existència de cordes i sogues integrades plenament en l’utillatge humà ja des 

d’èpoques ben remotes. Aquests tipus de contexts són importants per descobrir quines devien ser les 

seves finalitats en societats passades, però també l’etnografia i la història recent ens donen molts 

exemples de les funcions de les cordes. No es pretén fer una relació dels diferents usos de les cordes 

descrits, sinó mostrar l’ampli ventall de situacions en que les podem localitzar. A mode de resum, es 

sintetitzen els principals usos documentats per les cordes, distingint entre cordes usades en l’hàbitat, 

l’alimentació, les eines o pel món funerari. 

 

1) L’hàbitat i usos domèstics 

Com a ús domèstic s’hi poden adscriure tant els cordills, com les cordetes necessàries en la 

vestimenta o l’ornamentació recuperada en varietat de penjolls, denes o aplics. També s’han 

documentat parts de vestimenta o sabates fetes íntegrament de cordes. D’altra banda, la corderia és 

necessària per la subjecció de sostres fets amb plantes lacustres, així com per crear estores, catifes, etc. 

Es documenten sogues i cordes per la subjecció dels elements arquitectònics de les pròpies cabanes o 

elements separadors dins del propi hàbitat. Tanmateix, molt útils resultarien les sogues resistents per 

transportar el material de construcció del seu entorn natural, fins a la zona poblacional, estirats per 

animals de tir. 

 

2) L’alimentació i el món agrícola 

Dins d’aquest apartat, s’esmenten tota la sèrie d’usos relacionats amb les tasques agrícoles, com ara 

les cordes i sogues utilitzades per carregar llenya, empaquetar la palla, lligar la càrrega als animals de 

transport o traginar els productes del camp. Pel que fa a l’alimentació, es poden anomenar les trampes 

per la captura d’animals confeccionades en forma de xarxes, bosses o nanses, tant per caçar com per 

pescar. També les sogues per escalar penya-segats o per subjectar-se als arbres i obtenir aliments (com 

ara ous, fruits o mel). I es documenta la suspensió d’aliments mitjançant cordes per tal de protegir-los 

del terra. És necessari mencionar també la utilitat que els cordes tindrien en l’àmbit de la navegació, 

aprovisionant de cordes per una gran quantitat de dispositius emprats en una embarcació com el velam, 

accions d’amarrar, etc. 

 

3) L’ús d’eines i objectes 

En aquest àmbit, és possible trobar cordills i cordes per mantenir objectes en suspensió, tant per la 

protecció del que contenen, com per cuinar sobre el foc (en són exemple les nombroses ceràmiques 

recuperades que conserven nanses). També les cordes necessàries per utilitzar altres eines, com els arcs 

de cacera o estris que requereixen una corda com a corretja de transmissió com trepants i arquets per 
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fer foc. Una altra utilitat està relacionada íntimament en la fixació de diverses parts que conformen una 

eina feta a partir de diversos materials o eines que es guarden suspeses per cordills.  

 

4) El context funerari 

Per últim, cal mencionar l’ús de cordam en el món funerari, ja que múltiples exemples es coneixen 

de feixos mortuoris, on els cossos han sigut subjectats amb cordes per mantenir una posició flexionada o 

fetal, embolcallats amb teixits i després lligats per cordes. Moltes d’aquestes restes són recuperades en 

coves, on el temps ha procurat la seva conservació. Tanmateix, també es coneixen casos on els cossos 

han sigut traslladats a coves de difícil accés i on han sigut necessàries cordes i sogues pel seu transport. 
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3.2. La producció de cistells 

 

Per aquest apartat, s’han usat fonts històriques, orals i etnobotàniques per recopilar informació 

sobre l’ús de diferents espècies en la producció cistellera i les tècniques emprades. Es pretén que sigui 

una aproximació i un estat de la qüestió inicial com a punt de partida per abordar l’estudi d’aquesta 

manufactura tan antiga. 

 

3.2.1. Anàlisi etnogràfica, social i històrica  

 

Breu història a Catalunya i a la Península Ibèrica: l’ofici cisteller 

 

L’ofici de cisteller és una de les artesanies més antigues de les que es tenen constància de forma 

documentada. Ja a principis del segle XVIII, es coneix que a Catalunya els cistellers figuren en 

l’organització gremial darrera dels esparters, els espardenyers o els soguers de cànem (Molas 2017). 

Concretament, a les Balears, es té constància de que poc abans del segle XVIII es desenvolupava l’ofici 

de la llata o margalló (Chamaerops humilis), on s’hi produïen objectes fets amb fibres vegetals per a 

cada tasca, com ara ventalls per encendre el foc, senalles per transportar la compra o canastres per anar 

a pescar (Kuoni 1981).  

 

El desenvolupament d’aquesta artesania va anar lligada al món rural, on a falta d’utensilis 

especialitzats o d’altres materials més cars d’aconseguir, la matèria vegetal es trobava a l’abast de 

tothom i fàcilment podia ser manipulada per confeccionar utensilis tan bàsics per la vida al camp. 

Durant el segle XIX, aquest ofici esdevindria essencial per la supervivència de moltes famílies 

camperoles, les quals combinaven les tasques agrícoles i ramaderes amb la producció de cistells (Kuoni 

1981).  

 

Sobre la participació en la confecció d’aquests objectes, tant els homes com les dones, inclús els 

nens més petits, hi ajudaven. Un cop l’ofici es va anar especialitzant i va arribar a ser una forma 

remunerada de mantenir a la família, molts cistellers van ser homes, mentre les dones s’encarregaven 

dels acabats i els rematats, o treballaven també al costat dels seus marits (Kuoni 1981). No obstant, 

esdevindrien diferències depenent de la zona geogràfica peninsular. Així, a finals del segle XIX i principis 

del XX, es coneix que a Barcelona l’home produïa cistelleria rústica i poc vistosa, mentre que la dona 

teixia cistelleria fina i ornamentada. Potser aquesta diferència es donés per la falta de dedicació 

constant, ja que molts dels objectes cistellers eren confeccionats durant l’hivern o quan les condicions 

climatològiques no permetien anar al camp. Tanmateix, la constatació de que tant homes com dones 

sabien fer cistelleria confirma que deuria ser una tecnologia àmpliament coneguda tant dins la família, 

com per tota la comunitat, donada la seva gran funcionalitat. Kuoni (1981), en el seu treball sobre 

cistelleria tradicional ibèrica, recorda que en diferents parts peninsulars trobem exemples tant d’homes, 

com dones cistelleres, i anomena les dones cistelleres a Catalunya, la poceireira portuguesa, la cesteira 

gallega o la maconera asturiana, les quals segueixen actives en l’actualitat.  

 

Amb el pas del temps, també es desenvoluparien objectes més encarats a l’ús domèstic, com ara 

bressols o senalles, mobiliari per la llar, cobertes vegetals, etc (Gelabert et al. 1990). No obstant, 

l’aparició de nous materials i la mecanització desenvolupada ja a principis del segle XX va anar declinant 

aquesta activitat, fins a la quasi pèrdua de l’ofici.  

 

L’etnografia 

 

Davant la minvant activitat cistellera com a ofici i la conseqüent dificultat en l’obtenció de dades 

històriques a través de la memòria oral, recórrer a la informació etnogràfica és sovint una font molt 
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valuosa. Aquest tipus de dades són útils per fer inferències sobre qui feia els cistells, quins tipus es feien 

i com s’utilitzaven. No hem de passar per alt que la informació aportada per l’etnografia pot ser 

important per indicar quins tipus d’anàlisis podrien identificar la producció al registre arqueològic i on es 

podria desenvolupar la seva producció en comunitats passades.  

 

Sens dubte, un bon exemple són les comunitats nadiues americanes, les quals eren i són grans 

productores de cistelleria. Els caçadors-recol·lectors de Califòrnia es fixaven en unes característiques 

concretes de la matèria vegetal, com la flexibilitat, la rectitud, el número de ramificació lateral, el color 

de l’escorça, el diàmetre i la longitud. Aquestes comunitats consideraven que aquests paràmetres eren 

importants tant per la tècnica de cistelleria cordada, com la d’espiral cosida, ja que tenien a veure amb 

la resistència del cistell i amb la seva capacitat de retenció de l’aigua (Anderson 1999). Segons l’autor, la 

flexibilitat és important en ambdues tècniques, ja que les branques s’han de doblegar sense trencar-se 

per tal de fabricar el cistell. Tanmateix, la longitud del material té importància per presentar menys 

treball i aprovisionar-se de branques que no presentin ramificació lateral esdevé clau per simplificar la 

divisió del material i el seu raspat. Per altres treballs, sabem que els Chumash (grups nadius del centre i 

sud de Califòrnia) usaven joncs (Cyperaceae), salze (Salix sp.) i algunes tiges de plantes llenyoses, com el 

sumac (Rhus sp.), per l’espiral i herbàcies per les puntades de la cistelleria d’espiral cosida, així com 

joncs o sumac, per la cistelleria cordada (Jolie 2013:3, extret de Hill 2017). També es té constància de 

l’ús d’aquestes espècies entre els grups del nord-oest, com els Makah i els Lummi, així com herbes, 

fulles de balca (Typha sp.), l’escorça de raïm silvestre (Vitis sp.) per a cistelleria cordada i el bedoll 

(Betula sp.), especialment adequat perquè l’escorça es pela fàcilment en tires llargues que s’utilitzen per 

cosir (Stephenson 1977). Dozier (2000) ens parla de la cistelleria dels Kumeyaay, els quals escullen els 

joncs més verds i aquells que preserven una uniformitat en longitud, gruix i rectitud.  

 

En el seu estudi sobre l’organització artesanal dins l’hàbitat sobre la societat dels Chaco al sud de 

Califòrnia, Hagstrum (2001) estableix que la producció cistelleria es programava de forma estacionària a 

través dels cicles de treball agrari, per exemple, durant les pauses al migdia, i que bàsicament aquesta 

artesania estava en mans de les dones. A aquesta tesi, la segueixen també la d’altres autors (Hill 2017) 

que asseguren que la producció cistellera entre els nadius californians estava en mans de les dones i que 

el seu ús abastava des del processat i cuinat d’aliments, com ara usos funeraris i lúdics. 

 

Existeixen quatre etapes principals en la producció cistellera, que són l’obtenció de la matèria 

vegetal, el seu processat, l’emmagatzemat mentre no s’utilitza i la producció de l’objecte. Però la 

cistelleria engloba molts més passos complexos i en cada etapa productiva, la precisió és fonamental per 

obtenir un cistell de qualitat. Els materials s’han de collir en el moment adequat perquè siguin flexibles, 

rectes i del color adequat, s’han de processar correctament perquè tinguin l’amplada, el gruix i el tipus 

desitjats i s’han de teixir amb cura (Dozier 2000: 50). 

 

3.2.2. Obtenció dels materials per a cistelleria: les espècies utilitzades 

 

“La cistelleria no és una altra cosa que vegetació feta cultura material” (Kuoni 1981). 

 

Els materials amb els que obtenir objectes vegetals són diversos i coneguts ja des del Paleolític, com 

així ho demostren les troballes arqueològiques. L’abundància de matèria primera i la simplicitat del 

treball permetrien que aquesta artesania es desenvolupés com una de les més antigues, anterior a 

l’aparició de la ceràmica. Aquesta artesania ancestral es desenvolupa en cada regió adaptant-se a la 

seva diversitat botànica i les diferents tècniques emprades són la resposta a les necessitats requerides 

en cada moment. 
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El coneixement que es té de les plantes aptes per a cistelleria és el resultat d’anys d’interacció amb 

la natura i d’una experimentació durant moltes generacions en les economies de subsistència, tal com 

ho devia ser la identificació de plantes aptes per l’aliment o la medicina. Per tant, l’elecció del material 

vegetal no es deuria veure condicionat per la seva proximitat, ja que la seva tria és una decisió pensada 

dins els passos a seguir per produir un cistell. No obstant, etnogràficament i arqueològicament es 

constata l’ús de diferents espècies autòctones de la zona on es produeixen, així com passa en la pròpia 

Península Ibèrica, on històricament l’espart és més propi del sud i l’ús de les vimeteres del nord.  

 

Així doncs, en el treball de Morales et al. (2011) s’enumeren 74 espècies com les culturalment més 

rellevants d’arbres i arbusts autòctons de la Península Ibèrica amb els que es pot confeccionar cistelleria 

dura. Aquesta tipologia s’aconsegueix amb tires de fusta que s’obtenen partint longitudinalment les 

branques, les quals es mullen i s’escalfen abans de confeccionar el cistell. Les fustes que s’utilitzen són 

generalment arbòries, com ara roure (Quercus sp.), castanyer (Castanea sp.), salze (Salix sp.) i cirerer 

(Prunus avium). En el mateix treball, es menciona l’ús de les fulles de margalló o palmera datilera 

(Phoenix dactylifera), les tiges dels joncs (famílies Juncaceae i Cyperaceae), la balca (Typha angustifolia) 

o l’escorça d’esbarzer (Rubus sp.) que s’usa per cosir diferents tipus de cistelleria. 

 

Cal mencionar la cistelleria de palla, anomenada així per Kuoni (1981). També per Verde et al. 1998 

es coneix que a la Península Ibèrica s’usava la palla de sègol (Secale cereale) per a la cistelleria amb 

funcions més rudes (com ara el transport o la conservació), mentre que per a la cistelleria més fina, era 

emprada la palla de blat (Triticum sp.) i ordi (Hordeum vulgare), combinada amb la de civada (Avena 

sativa) i espelta (Triticum spelta) pels seus tons daurats. 

 

La canya (Arundo donax) s’utilitza per fer estores, safates o elements per la construcció. Es tallen a 

partir de la segona meitat de desembre fins als mesos de febrer o març, en lluna plena abans de que 

pugi la sàvia, es deixen assecar, es pelen i se n’aconsegueixen tires amb un partidor. Com que és un 

material lleuger, permet fer cistells de format gran i poc pesats (Verde et al. 1998). En l’obra de Pardo 

de Santayana et al. (2014) es menciona que la canya s’usa freqüentment en cistelleria, sola o amb joncs, 

vímet, vareta d’olivera, espart, palma (Phoenix sp,) o margalló. Aquest material era usat en cistells fets a 

la Comunitat Valenciana, Almeria, Córdoba, la illa canària de El Hierro, Catalunya, Castella – La Manxa, 

Aragó i Múrcia.   

 

Pel que fa l’ús de varetes, es menciona el vímet (Salix sp.), l’avellaner (Corylus avellana), el vern 

(Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus excelsior), el pollancre (Populus sp.), el bedoll (Betula sp.), la ginesta 

(Ginesta sphaerocarpa), l’olivera (Olea europaea) i el baladre (Nerium oleander) (Morales et al. 2011). 

Pel manual de biodiversitat d’espècies vegetals usades a la Península Ibèrica de Tardío et al. (2018) 

també es coneixen varetes de cirerer a Salamanca, així com també varetes de castanyer amb les que es 

confeccionaven cistells, cistelles, banastes de vara plana a Galícia, Astúries, Castella i Lleó, Extremadura, 

Catalunya i Canàries (Tardío et al. 2018). 

 

D’especial interès són les vimeteres provinents de salzes podats en forma de matolls (Verde et al. 

1998). Produeixen unes branques flexibles molt apreciades per a cistelleria. S’utilitza l’escorça de les 

branques, en forma de vímet blanc (o pelat) o fosc (sense pelar). 

 

L’espart esdevé el material més popular per a cistelleria en tota la Península (Pardo de Santayana et 

al. 2014). Allà on no creixia de forma natural, era portat des d’altres llocs (especialment de Múrcia i La 

Manxa). La tècnica més coneguda és el teixit o trenat d’espart per elaborar nombrosos utensilis 

agrícoles i domèstics. De l’espart s’utilitzen les fulles directament amb les que es confeccionaven les 

pleitas, amb les quals es feien objectes planers (estores) o voluminoses (cistells) i altres objectes d’ús, 

però també s’usa la fibra que en surt després de colpejar les fulles (Verde et al. 1998).  
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Pel que fa a les Illes Canàries, s’utilitzen les fulles de drago (Dracaena draco) per cistelleria des 

d’època precolonial fins a dates recents, i els exemplars no ramificats de l’eufòrbia (Euphorbia 

canariensis) per elements de cistelleria i vivers per a peixos (Pardo de Santayana et al. 2014). 

 

Pel Diccionari d’agricultura de les Balears (2011) es coneixen cistells fets amb espart o palma, com 

ara els arganells o sàrries (cistells col·locats a banda i banda de l’animal), el cabàs (recipient amb dues 

nanses), la cabassa (estora rodona per mesurar), el cofí (cistell aplanat per guardar fruits), l’esportí 

(recipient on premsar les olives) o la senalla (fet també de palma i que serveix per transportar terra, 

fems i productes agrícoles). 

 

 A més de la disponibilitat de les plantes utilitzades, també es tenen en compte les seves parts i 

criteris de funcionalitat en el propi objecte, com són la força, la forma i la durabilitat (Cotton 1996, 

extret de Fluharty 2003).  

 

Pel que fa a les parts de les plantes usades, es poden diferenciar entre les pròpies tiges de certes 

espècies (com ara el jonc, la canya, el vímet, la balca o el càrex), les fibres liberianes (entre elles, el 

til·ler, el salze, el cànem o el lli) o les fulles de certes monocotiledònies usades senceres o dividides (per 

exemple, el margalló). Com s’ha dit, l’elecció de la part de la planta usada ve determ inada per la part del 

cistell que es produeix, així com per la tècnica emprada (Hurcombe 2014). Per exemple, en la cistelleria 

cosida majoritàriament les fulles es troben en els feixos, mentre que per les puntades s’escullen tiges o 

fibres. No obstant, l’elecció de la part de la planta és a voluntat de l’artesà, el qual en ocasions no 

segueix aquest patró. Tanmateix, una de les principals premisses a l’hora d’escollir la matèria primera 

són les tècniques cistelleres, les quals dicten les qualitats que ha de tenir el material vegetal. En el cas de 

la cistelleria cordada, la matèria vegetal es selecciona i prepara per mantenir la seva flexibilitat física, 

amb la qual crear estores i objectes que es puguin expandir, com ara cistelles i bosses. En canvi, en el cas 

de la cistelleria en espiral cosida, es busca un equilibri entre qualitats de duresa i flexibilitat pel que fa 

als feixos, i un material vegetal prou flexible pel cosit, per tal d’aconseguir objectes amb tensió i rigidesa, 

com ara gerres d’aigua, safates d’assecar i bols (Andrews et al. 1986, extret de Fluharty 2003).  

 

Així doncs, les plantes de zones humides com ara canyes, joncs, balca i herbes són d’especial utilitat 

per la construcció de cistelles flexibles i de pes lleuger. D’altra banda, les cistelles rígides i semirígides 

necessiten teixits llenyosos forts o fibres liberianes, com els que es troben en les tiges d’arbres i 

arbustos que creixen ràpidament en ambients humits, com ara els salzes, i per les puntades es cerquen 

fibres provinents de plantes de zones humides (com ara canyís, jonc o balca, entre d’altres), iuca o 

ginebró en zones àrides i palmeres en zones tropicals. 

 

Com s’ha vist, les possibles espècies que han pogut ser utilitzades per fer cistells són diverses. Totes 

les dades fins aquí exposades ha sigut extretes de manuals generals d’etnobotànica, treballs sobre 

cistelleria tradicional i bases de dades com la citada Plants for a future. Han proporcionat informació de 

les plantes europees que han estat utilitzades tradicionalment per aquesta finalitat i que, per tant, són 

susceptibles de ser trobades als jaciments prehistòrics de la Península Ibèrica. A la Taula 6 s’hi troba, de 

forma resumida, el recull de les espècies que es mencionen. 

 

1) Espècies dicotiledònies 

Les tiges llenyoses obtingudes serveixen per donar la consistència i la forma a l’objecte, i molts cops 

són usats com a muntants o esquelets.  

Les espècies arbòries i arbustives més freqüentment emprades a Europa, i en particular a la 

Península Ibèrica, són les següents: 
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- Àlber (Populus alba L.) 

- Avellaner (Corylus avellana) 

- Bedoll (Betula sp.) 

- Castanyer (Castanea sativa) 

- Cirerer (Prunus avium L.) 

- Esbarzer (Rubus sp.) 

- Freixe (Fraxinus sp.) 

- Ginebró (Juniperus sp.) 

- Om (Ulmus sp.) 

- Ortiga (Urtica sp.) 

- Pi (Pinus sp.) 

- Pollancre (Populus nigra L.) 

- Raïm silvestre (Vitis vinifera) 

- Roure (Quercus robur L., Quercus faginea) 

- Salze (Salix sp.) 

- Sanguinyol (Cornus sanguinea L.) 

- Sumac (Rhus sp.) 

- Til·ler (Tilia sp.) 

 

2) Espècies monocotiledònies 

Les fibres que s’obtenen no tenen tiges llenyoses i poden ser anuals o perennes; la seva importància 

en cistelleria rau en que no creixen en amplada, sinó en alçada, i això produeix fibres llargues i d’un 

gruix semblant.  

Entre les d’aquest tipus trobem: 

 

- Balca (Typha sp.) 

- Cànem (Cannabis sativa) 

- Canyís (Phragmites australis) 

- Càrex (Carex sp.) 

- Espart (Stipa tenacissima) 

- Espart bord (Lygeum spartum) 

- Jonc (Juncus sp.) 

- Margalló (Chamaerops humilis) 

- Cereals: sègol (Secale cereale), blat (Triticum sp.) i ordi (Hordeum vulgare).  

 

 

 Nom de la planta Part usada Usos 

Dicotiledònies 

 

Àlber  Branques Muntants, nanses, feixos  

Avellaner  Branques i varetes Muntants, nanses 

Bedoll  Escorça i varetes Cistelleria cordada 

Cistelleria en espiral cosida (cosit) 

Castanyer  Branques i varetes Muntants, nanses 

Cirerer Branques i varetes Muntants, nanses 

Esbarzer Escorça Cosit  

Freixe Branques i varetes Muntants, nanses 

Ginebró Escorça Cosit  

Om  Branques Muntants, nanses 

Ortiga Tija Cosit  

Pi Agulles  Cistelleria en espiral cosida: feixos 
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Pollancre  Branques i varetes Muntants, nanses 

Raïm silvestre Escorça  Cistelleria cordada: feixos i cosit 

Roure  Branques i varetes Muntants, nanses 

Salze Branques (en 

vares o en tires), 

fibres, vímet  

 

Cistelleria en espiral cosida: feixos i 

cosit 

Cistelleria cordada: feixos i cosit 

Muntants 

Sanguinyol  Branques (en 

tires) 

Muntants, nanses 

 Sumac  Tija (partida o 

sencera)  

Cistelleria en espiral cosida: feixos i 

cosit 

Cistelleria cordada: feixos i cosit 

 Til·ler  Escorça, fibres Feixos i cosit 

Monocotiledònies Balca Tija i fulla  Feixos i cosit 

Cànem  Tija  Feixos i cosit 

Canyís  Medul·la  Feixos i cosit 

Càrex Tija, arrel (pelada i 

partida)  

Cistelleria en espiral cosida  

Espart Tija i fulla  Cistelleria teixida 

Cistelleria en espiral cosida (feixos i 

cosit) 

Jonc Tija (partida o 

sencera)  

Cistelleria en espiral cosida: feixos i 

cosit 

Cistelleria cordada: feixos i cosit 

Margalló  Tija i fulla Feixos i cosit 

Palla de cereals Tija Feixos  

 

Taula 6. Resum de les espècies documentades per a cistelleria a la Península Ibèrica a través de les fonts 

històriques i etnogràfiques (extret de Stephenson 1977; Kuoni 1981; Verde et al. 1998; Dozier 2000; 

Morales et al. 2011; Pardo de Santayana et al. 2014; Hill 2017; Tardío et al. 2018; Pfaf 2021). 

 

 

3.2.3. Època de l’any de la recol·lecció  

 

L’època de la recol·lecció del material vegetal és el pas més important en la producció cistellera, ja 

que els trets físics que es busquen en el material vegetal caracteritzaran el producte final. Les espècies 

llenyoses es recullen entre maig i juny, quan la saba remunta i les fibres de les branques són més fàcils 

d’extreure (Dozier 2000). En la tècnica de cistelleria cordada on es necessiten muntants, s’obtenen 

branques d’entre 2 i 3 centímetres, els quals serviran de nervis per fer créixer el cistell. Les  espècies 

herbàcies són escollides entre l’estiu i la tardor pel seu color, resistència i duresa (comunicació personal, 

cisteller Josep Mercader).  

 

No obstant, la memòria oral ens transmet que hi ha molts collidors que recomanen l’hivern com a 

moment de recol·lecta, ja que hi ha menys fullatge per entorpir les tiges flexibles i gran part del material 

vegetal ja s’ha assecat (comunicació personal, cisteller Josep Mercader). A continuació, es parlarà amb 

més profunditat de les espècies més rellevants en cistelleria, les quals també són les més habituals en 

els registres arqueològics. 
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A mode d’exemple, es mencionaran algunes característiques de la recollida de tres de les espècies 

més emprades segons la bibliografia per la confecció de cistelleria durant la prehistòria europea. 

Els joncs, de la família de Juncaceae, s’han fet servir per a cistelleria des de temps passats i fins 

l’actualitat. Els joncs són plantes herbàcies de tiges cilíndriques que creixen més o menys agrupats en 

zones humides. Juntament amb d’altres plantes lacustres, com ara la balca, el càrex o el canyís, aquest 

material es recull a l’estiu i les tiges es deixen assecar al sol durant uns quinze dies. Si no es cull abans de 

l’hivern, aquesta vegetació mor i torna a renéixer cap a l’abril o al maig. A diferència de la gran majoria 

d’aquestes plantes, el jonc no es talla sinó que s’arrenca amb les mans. Un cop assecat, les tiges es 

divideixen i després es remullen durant 24 hores en aigua clara (Kuoni 1981; Pardo de Santayana et al. 

2014).  

 

Especial interès presenta el vímet, el qual s’obté de múltiples varietats de salzes, que a l’igual que les 

plantes lacustres, necessiten abundant aigua i és comú trobar-lo en zones humides en quasi tota la 

Península. Actualment es cultiven a Navarra, Rioja, Àlaba, Salamanca, Àvila, Valladolid i Jaén. La 

vimetera és el nom comú que se li dona al salze que es poda en forma de cep de forma anual i del qual 

se n’extreu el vímet, que són les vares flexibles del salze (Soto 2015). És imprescindible fer la poda cada  

any, entre gener i abril, i mantenir el salze en forma de matoll, ja que sinó s’endureixen les vares, tot i 

que també es pot fer cada dos anys si es requereixen branques més gruixudes com a muntants. La 

utilització d’aquesta espècie, així com les tiges llenyoses de castanyers o avellaners, es dona pel fet que 

les seves branques creixen molt ràpid i sense brots, per tant, al no tenir nusos és més fàcil esberlar les 

branques i fer-ne tiretes. Aquest material també s’usa en forma de vares senceres, però s’opta per 

partir-les segons el grossor i la consistència que es vulgui transmetre a l’objecte. Quan s’aconsegueixen 

vares partides es passa d’un material arrodonit a un de planer, i és més senzill fer peces delicades 

(comunicació personal, cisteller Josep Mercader). El vímet es pot treballar un cop ja s’ha assecat o bé 

quan encara és verd. No obstant, el material s’ha de submergir durant hores si és verd, o durant deu o 

quinze dies si és sec. La millor manera de treballar el vímet és pelant-lo, ja que el material no perd les 

seves qualitats, i és més fàcil manejar-lo. Si s’opta per pelar el vímet, les vares podades són 

trasplantades a una bassa d’aigua o al riu per tal que no s’assequin, i cap al juny  quan la sàvia remunta i 

és fàcil desprendre’s de la pell de les branques, és quan es separa l’escorça externa de la medul·la; en 

aquest cas, el salze adquireix tonalitats blanques i els cistellers l’anomenen vímet blanc (o pelat). En 

canvi, quan el vímet es deixa assecar al sol fins al mes de juny, la pròpia escorça atorga una 

característica coloració marronosa al material, el qual passa a denominar-se vímet fosc (sense pelar) Un 

cop s’ha assecat completament, el vímet es cou en calderes de vapor per pelar la pell, i després es 

tornen  posar al sol (Soto 2015). Depenent de quin tipus de vímet s’utilitzarà, el cisteller sap en quin 

moment ha de tallar-lo (comunicació personal, cistellers Josep Mercader i Carles Alcoy). 

 

També per la Península Ibèrica, l’espart esdevé un dels materials més usats per a la cistelleria i es 

recull entre mitjans d’agost i mitjans de desembre. A l’igual que els joncs, l’espart s’arranca amb les 

mans, evitant malmetre el matoll i només agafant les fulles. Aquest procés es fa de forma anual, ja que 

és quan les fibres tenen un estat de maduresa òptim (Verde et al. 1998).  

 

3.2.4. Processat de la matèria vegetal: mètodes d’extracció i emmagatzematge  

 

La preparació del material és també essencial, ja que condicionarà la qualitat del producte final i 

l’obtenció de fibres regulars en gruix, flexibilitat i resistència (Hurcombe 2014). De totes les tècniques 

cistelleres, la cistelleria d’espiral cosida és la que requereix més passos en la preparació de la planta i, 

per tant, té més possibilitats d’ús d’eines que es poden identificar al registre arqueològic. Aquesta 

tècnica requereix de l’extracció de fibres pel seu cosit, així com també la cistelleria teixida, mentre que 
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la cistelleria cordada necessita de branques fines que s’usen com a nervis. Això estableix que per cada 

tècnica, els mètodes d’extracció del material difereixen.  

 

Les plantes com a tiges, fulles i fibres proporcionen un ampli ventall de matèria vegetal per la 

producció cistellera. Un cop recol·lectats, és necessari assecar-los per poder-los utilitzar. Aquest és el 

cas, per exemple, del jonc, l’ortiga o l’esbarzer. Un cop les tiges s’han assecat, es parteixen per la meitat 

i amb l’ajuda d’un raspador es retira la medul·la interna, quedant-se amb la fibra externa (Hurcombe 

2014). 

 

En els cas de la utilització de branques, aquestes s’han de tallar per aconseguir un gruix adequat per 

fer els muntants, on les fibres seran torçades i faran créixer la superfície del cistell, ja sigui en horitzontal 

o en vertical. No és necessària una preparació prèvia del material, més enllà de tallar les branques en 

l’època de l’any idònia. Aquest és el cas, per exemple, dels muntants fets amb castanyer, avellaner, i 

d’altres espècies arbòries (comunicació personal, cisteller Josep Mercader).  

 

En el cas de la utilització de fibres d’escorça arbòria, cal extreure-les a través de diferents mètodes, 

tal i com s’ha explicat per la corderia. Es tracta d’aconseguir les fibres del càmbium o la capa llenyosa 

que hi ha just a sota de l’escorça exterior. Però un cop es tallen les branques, l’escorça s’endureix i cal 

un període d’immersió, més curt o més llarg depenent de l’espècie Existeixen dos mètodes d’extracció 

de les fibres depenent de la seva duresa (Maiti 1995) (veure el mateix apartat de Corderia, 3.1.4. 

Processat de la matèria vegetal: mètodes d’extracció i emmagatzematge). De forma resumida, per 

l’extracció de fibres toves cal una immersió en aigua (retting), que pot ser a través de l’amaratge o 

l’enriuatge. En aquest període d’enriuatge, l’escorça s’estova o es podreix dins l’aigua i les fibres es 

suavitzen i es fan més flexibles, de forma que és més fàcil obtenir-les. Per aquest procés s’obtenen, per 

exemple, les fibres de til·ler (Tilia sp.). Per l’extracció de fibres dures es fa una separació mecànica o 

descortització, on el material es desprèn naturalment a mesura que es bat l’escorça; en alguns casos, 

primer s’elimina l’escorça exterior a través de raspadors. Depenent de cada espècie, n’hi ha que és 

necessari bullir-los i deixar-los reposar un o dos dies (Hurcombe 2014). Amb aquests dos mètodes, es 

poden obtenir fibres longitudinals que seran més o menys fines segons la seva proximitat a la fusta de 

l’escorça exterior. Per exemples etnogràfics, es sap que l’escorça també es pot bullir en aigua, o en aigua 

amb cendres. Els Iroquois de nord Amèrica, bullen i baten tires d’escorça fins a tres vegades, que 

després deixen assecar al sol (Lyford 1945, extret de Hurcombe 2014).   

 

Pel que fa a l’espart, tal i com s’explica en l’estudi de Pardo de Santayana et al. (2014), es pot 

treballar en tres formats: espart cru, espart picat i espart tèxtil. L’espart cru (espart verd) és arrancat del 

camp i posat a assecar al sol. Però si es vol treballar amb les fibres, aquestes s’aconsegueixen 

submergint l’espart cru en aigua, per a continuació assecar-lo i picar-lo (espart picat). Finalment, hi ha 

un pas posterior que permet aconseguir un material de gran qualitat. Un cop l’espart és picat, aquest es 

pentina perquè quedin només les fibres més llargues, desenredades i sense impureses (espart tèxtil). 

Les restes d’aquest pentinat s’anomenen estopa. Aquests 3 tipus d’espart es treballen de formes 

diferents i existeix una tipologia molt àmplia d’usos. Per Verde et al. (1998) se sap que l’espart cru es 

deixava assecar entre tres i cinc setmanes, que és quan adoptadava un color daurat clar. Si es volia 

aconseguir espart picat, l’espart cru havia d’estar en remull entre 30 i 50 dies; llavors, aquest espart 

s’havia d’assecar al sol durant tres o quatre setmanes més, i llavors l’espart es picava i es pentinava, 

obtenint un material molt apreciat per la seva qualitat. 

 

El que és comú en tot el material vegetal processat és que cal assecar-lo abans d’emmagatzemar-lo i 

que, abans del seu ús, és necessari humitejar-lo durant un període de temps, que difereix per cada 

espècie (Hurcombe 2014). Si el material no es fa servir a priori, cal assecar la majoria de plantes i poden 
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ser emmagatzemades pel seu ús posterior en un lloc fresc i sec; traslladar-lo a l’ombra massa aviat pot 

provocar que el material es faci malbé (comunicació personal, cistellers Josep Mercader i Carles Alcoy).  

 

 

3.2.5. Eines utilitzades 

 

El treball dels cosits, entramats i entrellaçats vegetals quasi no necessita d’eines, ja que amb una 

simple fulla tallant i les mans és possible manejar les fibres i vares vegetals per aconseguir qualsevol 

forma cistellera (comunicació personal, Carles Alcoy). Així com en la ceràmica és necessària una mínima 

infraestructura (com per exemple un forn) o com el teixit que depèn de l’existència d’un teler, la 

cistelleria és una manufactura que es pot realitzar en qualsevol lloc. 

 

No obstant, a través de la memòria popular, coneixem que els cistellers utilitzen eines de tall, com 

ara la ganiveta (làmina d’acer esmolada per un costat), les tenalles o burxes, les falçs, les tisores o el 

ganivet amb làmina semicircular o tranchete per tallar i bisellar el vímet (Calle 1982; Soto 2015). També 

consten eines per obrir, com ara el partidor o esberlador que servia per aconseguir tiretes de vímet 

(peça de forma cònica truncada i amb fissures longitudinals tallades, Figura 24), així com eines per 

rematar, on s’hi troben els martells per colpejar les parets, l’arlacà per a doblegar les vares del material 

o els punxons per separar les vares i ajudar a inserir el material (Figura 25) (Calle 1982). 

 

  
 

 

 

 

 

Etnogràficament són conegudes eines per l’acció de la recol·lecta i el processat d’algunes espècies, 

com ara útils tallants; aquest és el cas de l’esbarzer, del qual se n’obtenen fibres per a les puntades. Pel 

que fa als joncs, els quals poden servir tant per feixos com per puntades, aquests són fàcils d’arrancar i 

estirar amb les pròpies mans, tal i com ho feien els Chumash (Timbrook 2008, extret de Hill 2017). No 

obstant, en el moment de partir els joncs, s’han d’extreure els extrems, fet que suggereix l’ús d’algun 

tipus d’eina per tallar el jonc sec. Els joncs són dividits longitudinalment amb un ample uniforme i es 

poden fer dos o quatre parts, depenent del gruix que es vulgui. Un cop es parteix el jonc, en el seu 

interior hi queda un material suau que cal raspar per eliminar amb un objecte ample i pla. En 

l’etnografia trobem raspadors fets en ascles lítiques, tal i com ho feien els Yokuts (Latta 1977: 541, 

extret de Hill 2017) o amb cloïsses trencades com ho feien els Chumash, a les que anomenaven 

tikewewene’es (Hudson i Blackburn 1987: 218, extret de Hill 2017). De la mateixa manera, les tiges 

d’esbarzer són alliberades de les espines mitjançant raspadors. S’han identificat eines que responen a 

aquest processament en el Neolític Provençal, en els nivells relatius a la cultura Chassey de la Grotte de 

l’Église a França (Gassin 1996). 

 

Fig. 25. Algunes de les eines d’un cisteller: 
colpejador, ragó, partidor, punxó i  ganivet amb 
làmina semicircular (extret de la web 
Biodiversidad virtual). 

Fig. 24. Utilització d’un partidor doble (extret 
de Calle 1982). 
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Les fibres del salze o del til·ler també requereixen d’un utillatge, tot i que no específic, sí necessari 

per un cop collides les branques, dividir-les en dues, tres o quatre parts de forma longitudinal. 

Segurament s’utilitzessin fulles afilades, com ara ganivets lítics, que fossin capaces de partir la branca en 

diferents parts. Un cop s’obtenia l’escorça, aquesta també calia raspar-la, fet que s’aconseguia amb 

closques de bivalves, com són les trobades al jaciment neolític de La Draga (Cuenca et al. 2011).  En el 

cas del vímet, segons la memòria oral, aquest es talla amb una podadora o una aixada (Kuoni 1981). Un 

cop es vol fer el cistell, són necessàries eines capaces d’estrènyer i entreteixir el vímet, fet pel qual es 

poden usar punxons. Per finalitzar, si la cistelleria és cordada, també s’usen eines tallants per retallar el 

material sobrant. Si s’usa canya, és bàsic un partidor de canyes per partir-les en quatre o més parts 

(comunicació oral, cisteller Josep Mercader).  

 

Cal mencionar els estudis fets sobre útils punxeguts usats en la manufactura d’objectes vegetals, 

sobretot en cistelleria, tot comparant les seves traces d’ús amb col·leccions de referència. Aquests 

punxons poden ser fets sobre banya o dent, així com os. Cada matèria vegetal deixa traces 

característiques, brillantor o danys específics en aquest tipus d’eines (Hurcombe 2008: 89-94; Hill 2017). 

Segons Hill (2017), els patrons de desgast que es poden estudiar en eines relacionades amb la cistelleria 

són un microescamat de les vores, l’abrasió i el poliment. Pel que fa a eines òssies, es poden citar els 

treballs fets sobre les traces d’ús dels punxons d’os trobats al Neolític d’Anatòlia, concretament a Çatal 

Hüyük, on s’arriba a la conclusió que la majoria van servir per la producció de cistelleria (Russell i 

Griffitts 2013; Russell 2016). També d’època neolítica, cal mencionar els punxons d’os, pintes i eines de 

fusta fusiformes recuperats al jaciment de La Draga, els quals serien usats en el processat de fibres 

vegetals. De forma experimental es comparen les traces d’ús en forma de poliment i estries en els 

punxons ossis arqueològics amb punxons experimentals, arribant a la conclusió que les traces 

experimentals són compatibles amb les arqueològiques pel que fa al treball de fibres vegetals (De Diego 

et al. 2017). Per la regió de la Pampa Argentina, al sud d’Amèrica, i pel període de l’Holocè final, es 

coneix l’estudi de Buc i Loponte (2007) els quals analitzen les traces de microdesgast en eines òssies i de 

banya que el material vegetal deixa sobre els útils. A través de la comparativa amb col·leccions de 

referència i programes experimentals, els investigadors conclouen que els punxons arqueològics 

tindrien la funció de produir cistelleria o bé servirien com a perforadors de pell. Ja d’època més recent, 

es pot nombrar el treball de Blasco Martín et al. (2019), els quals estudien els punxons d’os del jaciment 

de La Montesita a Mèxic datat entre el 600 i 900 d.C. A través de l’anàlisi del desgast d’ús i la seva 

comparativa amb punxons experimentals es demostra que alguns punxons presenten una pàtina polida 

que podria correspondre’s a la fabricació de cistells, en les accions d’entrellaçar, enrotllar o teixir fibres 

vegetals. 

 

En la mateixa línia, i usant estudis experimentals, es poden identificar els passos de la producció i les 

possibles eines utilitzades. En aquest sentit, s’hauria de mencionar el treball de Levy (2020) que a través 

de la reproducció experimental tracta d’entendre els processos tècnics dels objectes tèxtils vegetals, així 

com el grau d’habilitat requerit o l’experiència pràctica en replicats de tèxtils de lli recuperats a Çatal 

Hüyük. També el treball de Hill (2017), el qual fa el replicat de produir un cistell d’espiral cosit usant 

làmines de sílex i tiges de joncs, prenent com a paral·lel els indis Chumash. A través de tots els passos 

productius, des de la collita de la matèria vegetal fins al seu processat, Hill analitza les traces d’ús en les 

làmines de sílex i les compara amb materials arqueològics mitjançant microscopia.  

 

 

3.2.6. Mètodes de producció de la cistelleria 

 

La terminologia desenvolupada per l’estudi de la cistelleria es basa en la tècnica, els materials i les 

formes. No obstant, per tal de poder classificar les tècniques cistelleres és necessari l’ús d’una 

terminologia específica, però històricament, ha existit una imprecisió dels conceptes usats que, en molts 
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casos, d’una llengua a l’altra, difereix considerablement. Tal i com menciona Willeke Wendrich, aquestes 

diferències no són produïdes tan sols per una qüestió lingüística, sinó perquè reflecteixen diferents 

principis classificatoris (Wendrich 1999). A principis del segle XX, es dona la voluntat d’unificar termes, 

com el treball de Mason (1904), el qual crea un glossari de conceptes descriptius per la cistelleria 

d’Amèrica del Nord. Tot i que seguint a nivell regional, apareixen als anys 40 altres treballs, com el de 

Morris i Burgh (1941) (citat a Wendrich 1999) per la cistelleria dels indis Pueblo, que desenvolupen una 

terminologia descriptiva precisa que altres autors seguirien ja a finals dels anys 70, com Croes (1977) o 

Adovasio (1977). Segons Croes (1977) existeixen dues tècniques generals per la confecció de la 

cistelleria: la tècnica del teixit i la tècnica de l’espiral. Dins les tècniques teixides, hi hauria les 

subdivisions entre la cistelleria trenada, la cordada i l’embolcallada (Croes 1977). Altres autors, com 

Adovasio (1977), afirmen que tot tipus de cistelleria es basa en una única tècnica del teixit, diferenciant 

entre la cistelleria cordada, la cistelleria en espiral cosida i la cistelleria trenada. 

 

A partir d’aquest moment, la terminologia s’unifica i s’estableix una classificació integral dels 

procediments tècnics, la qual engloba alhora paràmetres estilístics. La classificació seguida per aquests 

autors es basa en com es relacionen entre sí els elements fundacionals de tot teixit, que són la trama i 

l’ordit, conceptes que ells descriuen per cada subclasse tèxtil. Amb aquesta estandardització i usant 

canvis estilístics (tenint en compte els que cada artesà proporciona als seus objectes), es fa possible la 

comparació cultural i les datacions cronològiques, de la mateixa forma que es fa amb els estudis en 

ceràmica.  

 

Per tal d’evitar possibles confusions, en el present estudi s’ha optat per tenir en compte els treballs 

fins aquí mencionats. Tots els conceptes han estat extrets del treball de Croes (1977), d’Adovasio (1977) 

i de Wendrich (1989), i l’esquema de tècniques d’Adovasio (1977; 2010). Per la seva traducció al català, 

s’han usat els treballs per a cistelleria a la Península Ibèrica de Kuoni (1981) i Alfaro (1984). Tots els 

termes en anglès es troben citats al Glossari. 

 

Partint d’aquest marc conceptual, s’ha de tenir en compte que dins de cada tècnica existeixen 

múltiples variants que responen a criteris del propi artesà, necessitats funcionals o l’adquisició de la 

matèria primera, així com també per atributs estilístics (Daugherty 1986, extret de Fluharty 2003). 

 

Principals tècniques cistelleres 

 

La tècnica emprada per la confecció d’un cistell pot diferenciar-se entre tres tipologies (Kuoni 1981; 

Alfaro 1984): la cistelleria teixida (o trenada), la cistelleria cordada (o lligada) o i la cistelleria en espiral 

cosida (o d’espiral vertadera) (Figura 26).  

 

 
 

Fig. 26. Dibuix esquemàtic de les 3 tècniques descrites, d’esquerre a dreta: cistelleria teixida, cistelleria 

cordada i cistellera en espiral cosida (extret de la web PetLamb: https://petlamp.org/basketry/). 
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Tot seguit s’exposen els seus principals atributs: 

 

Cistelleria teixida (o trenada)  

Aquesta tipologia es basa en l’entrecreuament de dues sèries perpendiculars d’elements (trama i 

ordit). La trama es va introduint a través de l’ordit, deixant un element per sobre i un altre per sota. En 

aquesta tècnica, tots els elements són actius. L’alternança dels elements de la trama són paral·lels. Amb 

aquesta tècnica és possible produir objectes amb molta plasticitat estructural, com ara estores, bosses i 

contenidors, entre d’altres objectes menys estandarditzats (Adovasio 1977; Adovasio i Illingworth 2004). 

 

Cistelleria cordada (o lligada)  

Està composta per dos o més elements horitzontals actius que formen la trama, anomenats en 

anglès wefts (Adovasio 1977; Croes 1977) o weavers (Wendrich 1989), que es torcen entorn a un seguit 

d’elements verticals passius que formarien l’ordit, anomenats en anglès warps (Adovasio 1977; Croes 

1977) o stakes (Wendrich 1989), els quals constitueixen l’estructura del cistell en sí mateix. Mentre els 

elements mòbils (trama) es van lligant a l’ordit, van formant entre sí una corda per torsió; aquesta torsió 

pot ser cap a l’esquerre (torsió S) o cap a la dreta (torsió Z). L’alternança dels elements de la trama són 

perpendiculars. Els elements verticals han de presentar certa rigidesa per mantenir la forma de l’objecte 

mentre es fan passar els elements horitzontals, els quals solen ser més flexibles. Es tracta de la tècnica 

més antiga coneguda per la confecció de cistells (Fluharty 2003). Amb aquesta tècnica és possible 

produir estores, bosses, contenidors, barrets, trampes per a peixos i roba, entre d’altres (Adovasio 1977; 

Adovasio i Illingworth 2004), ja que es creen teixits flexibles. 

 

Cistelleria en espiral cosida  

Per últim, en aquesta tipologia de cistelleria, els elements horitzontals passius que formen la trama, 

anomenats en anglès passive foundation elements (Adovasio 1977; Croes 1977) o bundles (Wendrich 

1989) i que constitueixen els feixos de l’espiral, són envoltats de forma perpendicular per un element 

actiu que formaria l’ordit, anomenat en anglès active sewing element (Adovasio 1977; Croes 1977) o 

winder (Wendrich 1989). Al contrari del que passa en la tècnica de la cistelleria cordada, aquí l’element 

passiu són els feixos de la trama i els elements actius són els que uneixen els feixos a través de puntades  

en forma d’espiral. Amb aquesta tècnica és possible produir objectes que presentin tensió i rigidesa en 

les seves superfícies, com ara contenidors (bols i gerres d’aigua) barrets o safates d’assecar (Andrews, 

Adovasio i Carlisle 1986; Adovasio i Illingworth 2004). 

 

 

Principals components d’un cistell 

 

En qualsevol de les tècniques usades es poden distingir diferents parts que formaran el cistell, les 

quals es basen en l’inici o base, el cos i el final o vores. No obstant, en algunes formes, aquesta distinció 

pot esdevenir una mica arbitrària, ja que les parts no es distingeixen (Adovasio 1977). Tot seguit, es 

descriuran aquestes parts i les complementàries segons la tècnica emprada, que pot ser cordada, 

enrotllat en espiral, teixit o trenat, o fent-ne alguna combinació. 

 

1. Centre o punt d’iniciació. És allà on s’inicia la peça i pot adoptar múltiples formes depenent de 

l’objecte que es manufactura. No obstant, en aquest tipus de tècnica, existeixen peces que no 

tenen un centre diferenciat (com ara estores i la majoria de peces i parts de peces que no són 

recipients, entre elles les nanses). 

o En cistelleria cordada. 

La variabilitat de centres és molt àmplia, amb elements verticals múltiples, però 

seguint un patró radial en forma d’asterisc. Si es vol aconseguir una forma cònica, els 

elements radials es dobleguen o es tallen i es col·loquen perpendicularment en posició 
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vertical als horitzontals. Els ordits que formen la base poden disposar-se en parelles 

creuades o agrupant-ne diverses de forma intricada (Figura 27).  

  
 

Fig. 27. Exemples esquemàtics de centres creuats en cistelleria cordada amb ordits 

disposats de forma diferent: a) en parelles; b) en conjunt de 4, combinant 16 ordits 

(extret d’Adovasio 2010: 32).  

 

o En cistelleria en espiral cosida. 

Pràcticament totes les peces fetes amb aquesta tècnica tenen un punt d’inici que 

segueix un patró radial amb el recargolament del feix inicial. Sol ser una part 

diferenciada de la resta i s’inicia amb una part d’un feix embolicat vàries vegades que 

es recargola en espiral a través de puntades. Es poden donar 4 variants: circular, ovalat 

(comprimit en forma el·líptica), teixit (inici amb una fonamentació teixida en angle 

recte) i nuat (un element o varis nuats al centre) (Figura 28). Els centres normals i els 

ovalats es relacionen amb espirals obertes i tancades, mentre que els centres teixits i 

nuats només en espirals tancades (veure apartat 4.2.1. Evidències directes: descripció 

morfològica, del Capítol 4). 

                
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Exemples esquemàtics de centres en cistelleria d’espiral cosida: a) circular; b) 

ovalat; c) teixit; d) anuat (extret d’Adovasio 2010: 32).  

 

a                                                        b 

       a                                                                         b                                                                                       

      c                                                                         d                                                                                       
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o En cistellera teixida. 

No tenen un centre específic, ja que en moltes peces el teixit es pot iniciar per un 

extrem (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Exemples esquemàtics de cistelleria teixida en dues tipologies: a) amb dos 

ordits per sobre i dos trames per sota; b) amb un ordit i tres trames (extret online: 

https://www.nativeweb.org/pages/baskets/lewis3.html). 

 

2. Element horitzontal (paral·lel) o trama. Part del cistell que va donant forma a l’objecte. Es 

dona una diferència en l’orientació, la interacció i en el seu nombre depenent de la tècnica.  

o En cistelleria cordada.  

És la part activa que va donant forma a la peça i que pot ser múltiple (entre 2 i 3 

elements mòbils). Aquest element, pot prendre dues inclinacions: S o Z (Figura 30). 

o En cistelleria en espiral cosida. 

És la part passiva en forma de feixos o vares que és envoltada per l’element actiu 

(Figura 31). 

3. Element vertical (perpendicular) o ordit. Part del cistell que estructura i dona consistència a 

l’objecte  

o En cistelleria cordada. 

És la part passiva que forma l’estructura o esquelet de la peça, i que es manté en 

perpendicular als elements actius (Figura 30). 

o En cistelleria en espiral cosida. 

És la part activa o cosit que uneix els feixos a través de puntades i és un element 

unitari (Figura 31). 

 

 
 

 

 

 

Fig. 30. Dibuix esquemàtic dels elements en 
cistelleria cordada amb varis exemples: torçat 
tancat i torçat obert amb elements horitzontals 
en S-twist (extret de Di Lerna, Massamba i 
Mercuri 2012).  

 

Fig. 31. Dibuix esquemàtic dels elements en 
cistelleria d’espiral cosida: feixos o vares que 
formen l’espiral i puntades (extret de Jordan i 
Shennan 2003).  
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https://www.nativeweb.org/pages/baskets/lewis3.html
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4. Element horitzontal i vertical actius. Es dona en la cistelleria teixida, on tots els elements que 

la composen són dinàmics. A diferència de les altres dues tècniques, en cistells teixits els seus 

elements solen tenir una mida i composició homogènia. 

5. Vora.  Marge final que es fa a les peces per estacar els elements que formen el cos, el qual pot 

ser simple (en cistelles i bosses) o compost si s’afegeixen més elements (per exemple, en 

estores).   

6. Empalmaments. Es dona per la pròpia construcció de l’objecte quan s’ha d’inserir material nou, 

tant de la trama com de l’ordit. En aquest pas és quan es dona la forma desitjada a l’objecte. 

7. Nanses o corretges. Element que serveix per la subjecció de l’objecte o pel seu transport. 

Aquestes parts són afegides un cop la peça ha sigut acabada. 

 

3.2.7. Usos de la cistelleria 

 

La producció d’objectes cistellers ha respost a necessitats bàsiques des de temps remots, tal i com 

ho indiquen les fonts històriques i les etnogràfiques. Aquests objectes eren pensats i creats segons la 

seva funcionalitat, amb el material que es tindria a l’abast. En aquest sentit, els registres arqueològics 

esdevenen bàsics per documentar aquesta funcionalitat a través dels diferents contextos deposicionals 

en què es van recuperar. Treballs com el de Miškolciová (2015) sobre la cistelleria recuperada de forma 

directe o indirecte als jaciments neolítics del Pròxim Orient, determinen que existirien usos 

arquitectònics, domèstics i funeraris. Donat el gran nombre de funcions conegudes per la cistelleria i en 

base a la informació recopilada per fonts orals, es pretén fer una aproximació a l’ampli ventall que 

poden adoptar, distingint entre cistelleria usada en l’hàbitat, l’alimentació o al món funerari. 

 

1) L’hàbitat i usos domèstics 

 

La necessitat de buscar un recer i protecció davant les inclemències del temps deuria portar a pensar 

en solucions que passarien segurament per entramats vegetals estructurals. Dins d’aquest àmbit, és 

possible trobar un seguit de construccions i murs d’entramats que permetrien aixoplugar a les persones, 

animals i collites.  

 

Etnogràficament es troben exemples de construccions de cabanes, teulades i cases sobre pilars o 

pallers a diversos països africans (Guinea Equatorial o Gabon), asiàtics (Nepal o Cambodja) o sud-

americans (Panamà) (Soriano 2000). També es coneixen construccions fetes exclusivament de matèries 

vegetals, com les ruques o cases del poble maputxe, que habita a Xile i l’Argentina (Vidal i Hormazábal 

2016). Pel treball de Kuoni (1981) es coneixen varis exemples d’ús de matèries vegetals relacionades 

amb la construcció. Per a la protecció i assecat d’aliments, es troben parets de canyissos pel blat de 

moro a Teruel, així com tradicionals barraques hortolanes on es construïen parets, sostres o tancaments 

fets de canya, des de l’Ebre fins al sud de Portugal. Amb el jonc i la balca es feien estores que servien de 

separacions i envans interiors, o cobertes i persianes a mode d’aïllants als sostres, per exemple, als 

palheiros de Portugal. Per la mateixa autora, es coneixen cabanes fetes exclusivament de materials 

vegetals a tota la Península Ibèrica, que servien de refugi a pastors, carboners i pagesos. 

 

Per les restes arqueològiques coneixem que la cistelleria també pot adoptar formes d’elements 

arquitectònics, com les estores de cistelleria usades possiblement com a coberta a Jericó (Crowfoot 

1982), o a la regió del Zagros, així com els exemples d’impressions en betum de cistelleria teixida en 

forma d’estores en les capes neolítiques de Tepe Ali Kosh o a Tepe Sabz  (Zhushchikhovskaya 1997; 

Miškolciová 2005). Per exemple, la tribu sud-americana dels Uros (poble antic natiu del llac Titicaca) 

utilitza tiges de balca per construir parets, sostres i fer divisions internes en les cabanes (Vidal i 

Hormazábal 2016). 
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 En un sentit més domèstic, actualment es troben exemples de cistelleria en forma de costurers, 

ventalls, sonalls, mobiliari, ornaments personals (bandes, cinturons, sandàlies o barrets), o inclús en 

activitats lúdiques com ara jocs. Es coneix que es confeccionaven cistells d’espiral cosida on 

principalment les dones jugaven a un joc de daus fets sovint de llavors de fruites silvestres entre els 

natius nord americans Oglala Lakota de la reserva índia Pine Ridge (Jolie 2006). 

 

2) L’alimentació i el món agrícola 

 

En aquest apartat adquireix gran importància la funció del transport, que és una de les raons de ser 

de la cistelleria com a objecte portàtil que és. Per una banda, el transport fet per persones condiciona 

sens dubte la forma dels recipients. En múltiples societats es pot comprovar com majoritàriament les 

dones traginen objectes o mercaderies, fent ús del cap o alguna part del seu cos, a través de cistells amb 

nanses per la seva millor subjecció. Per ser transportat al cap, la cistelleria ha de tenir una base ample i 

parets baixes, condicions que reuneixen per exemple les safates (Kuoni 1981). Per altra banda, pel que 

fa al transport fet per animals, aquest va molt lligat al món rural i la vida al camp, i es poden citar varis 

exemples: canastres, arganells per col·locar damunt el bestiar i traginar mercaderies o sàrries per 

transportar l’herba o els fems. No s’ha d’oblidar l’enorme importància que deurien tenir els cabassos 

traginats per animals que permetien el transport de pedres o terra durant els treballs de conreu, o la 

construcció de camins i obres (Kuoni 1981). Per testimonis d’antics cistellaires, com el d’Antoni Serrato, 

sabem que amb un quilo de vímet es feia un cistell per collir la fruita a Balaguer, que després era 

transportat per animals. En poblacions d’interior de la Ribagorça i el Pallars s’usava el vímet i les canyes 

per fabricar paners per a dur el menjar al camp (Kuoni 1981). O a la Rioja, en pobles com a Arnedo, hi 

havia la tradició de fer cistells grans amb material flexible, més alts que amples i fets de cordes d’espart, 

anomenats en castellà seroneros per tal de transportar els productes del camp (Kuoni 1981). 

 

Pel que fa als aliments, esdevenen funcions bàsiques les relacionades amb el seu emmagatzemat i 

bullit, així com el transport de líquids a través de receptacles impermeabilitzats, en absència de la 

ceràmica. Es coneixen arnes teixides de canyes entrellaçades i cobertes de fang per la conservació 

d’aliments, així com també cistelles elaborades amb palla de sègol com a pallusses per emmagatzemar-

hi el gra, llegums i sal. També es feien gàbies, nanses o bertols, caragoleres o trampes que s’usaven per 

la caça i la pesca (Ibáñez i Rovira 2011). Pels antics pescadors sabem que en poblacions de la Costa 

Brava, a les Balears o al Delta de l’Ebre s’usaven múltiples espècies, entre elles el tamariu, la murtra, la 

canya, el jonc, el saulic, la sabina o l’olivera i el fil de cànem, per produir tot tipus d’utensilis per la pesca 

(cofes, nanses, vivers, ermitanyeres o colombrines).  

 

Per altra banda, també es documenten amb la producció ceràmica, ja fos en forma de motlle o per 

l’assecat ((Miškolciová 2005). En són exemples, les múltiples impressions indirectes de cistelleria citades 

al Capítol 2. 

 

3) El context funerari 

 

En aquest àmbit, el registre arqueològic ens aporta les dades per entendre la utilització de la 

cistelleria en relació al món mortuori. Molts objectes es recuperen en forma de contenidors, els quals 

emmagatzemen el difunt que manté una posició fetal. També es troben cistelles, les quals poden haver 

estat fabricades especialment amb finalitats funeràries.  

 

En són exemples els objectes vegetals trobats en moltes fosses funeràries del Pròxim Orient, com a 

Tell Halula (Síria) (Guerrero et al. 2009) o a Çatal Hüyük (Wendrich i Ryan 2012), a jaciments nord-

americans com la Cova del Guerrer (Gleba i Harris 2019) o ja en la Península Ibèrica, com a Cueva de los 

Murciélagos (Alfaro 1980; Cacho et al. 1996) o Cova del Moro (Rodanés et al. 2017). Per anomenar 



112 
 

alguns exemples més recents, d’època prehispànica es coneixen exemples a la Vall d’Azapa (Xile) de 

contenidors cistellers amb cobertes vegetals per guardar-hi el cos, datats entre l’any 100 i 600 AC 

(Muñoz 2017), així com els objectes vegetals recuperats en contextos funeraris al jaciment de Doncellas 

a Jujuy (Argentina), entre els que destaquen plats petits i safates (Pérez de Micou 2001). 
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MÈTODES EMPRATS EN L’ANÀLISI DE LA 

CORDERIA I LA CISTELLERIA. PROPOSTA 

D’ANÀLISI METODOLÒGICA 
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4. Mètodes emprats en l’anàlisi de la corderia i la cistelleria. Proposta d’anàlisi metodològica  

 

En aquest apartat, es presenta la metodologia que es seguirà en l’anàlisi de les restes arqueològiques 

de corda i cistelleria. Pel que fa a la cistelleria, a més de les restes dels propis cistells també s’estudien 

les evidències indirectes en impressions fetes sobre materials tous. L’enfocament metodològic té per 

objectiu l’anàlisi dels processos de producció i la funció dels artefactes elaborats amb fibres vegetals.  

Així ens centrarem en la identificació dels productes a partir de la morfologia, la caracterització de la 

tècnica d’elaboració, la matèria primera emprada, quan la identificació ha estat possible, i finalment la 

funcionalitat d’aquests objectes. 

 

4.1. Estudi de la tècnica en corderia 

 

L’estudi d’una corda engloba tot objecte fet a través d’una construcció allargada de fibres. En la 

terminologia conceptual s’hi poden trobar però ampliacions d’aquest terme, com ara anells de fibra o 

trampes per pescar. També s’hi troben les xarxes, que són una classe de teixit obert construït sobre el 

treball nuat d’un element continu sobre sí mateix Emery (1966: 30). 

 

Sovint, molts estudis arqueològics sobre cordes han estat orientats a la comparació estilística i 

morfològica, per tal d’ajudar a establir cronologies. En aquest sentit, Andrews, Adovasio i Carlisle (1986) 

estudien les cordes trobades a Dirty Shame Rockshelter, a través de mesures quantitatives i 

caracterització morfològica: direcció del gir inicial i del gir final, nombre de cordes o cordills, longitud i 

mitjana de longituds, diàmetre i mitjana de diàmetres, angle de torsió i mitjana d’angles de torsió, 

nombre de torsions per centímetre i mitjana del nombre de torsions per centímetre o freqüències de 

tipologies segons nombre de cordills i del tipus de torsió. 

  

El rang de variabilitat en la confecció d’una corda és molt elevat; no obstant, no és infinit ja que hi ha 

certes limitacions mecàniques en la seva producció. El mètode per produir una corda es veu influenciat, 

encara que no determinat del tot, per la naturalesa del material, especialment per la longitud de la fibra. 

Aquest fet determina que és possible confeccionar cordills o cordes amb fibres irregulars o curtes a 

través de la torsió, el trenat o el nuat (veure Capítol 3) (Figura 32), essent la torsió el més utilitzat 

(Hurley 1979).  

 

 

a                             b         c 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Tècniques en la confecció d’una corda: a) corda torçada 3-ply; b) corda trenada 8-ply; c) corda 

nuada usant la tècnica del teixit de fibra amb un lucet, artefacte usat en la confecció de corda (extret de 

la web http://bkeithropemaker.com/Rope_Chapt_2.html).  

 

Aquestes tres categories englobarien a l’hora diferents combinacions, com ara cordes embolicades, 

cordes amb nusos (simples o complexes) i bucles, cordes trenades amb diferents variants (trenat oblic o 

doble, trames trenades espaiades, obliqües o horitzontals, amb adorns o parells d’ordits), així com 

combinacions de torsions Z i S en base a 2 o 3 cordills amb torsions idèntiques, torsions oposades o 

cordills diversos (Emery 1966). 

http://bkeithropemaker.com/Rope_Chapt_2.html
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Tanmateix, un cop produïda una corda es pot passar a la manipulació de múltiples cordes a mode de 

manats (cordes lligades i cordes trenades), a pals folrats amb trenats de cordes, i inclús parlar 

d’elements de corderia en teixits, entenent que el cordatge trenat pot utilitzar-se per la confecció d’una 

estructura entrellaçada (Emery 1952).  

 

 

4.1.1. Evidències directes: anàlisi morfotècnica 

 

L’anàlisi dels aspectes morfològics de les cordes seguit en aquest treball adopta la proposta 

exposada per Emery (1966), Hurley (1979) i Carr i Maslwoski (1995). L’estudi es desenvolupa tenint en 

compte els criteris descriptius morfomètrics i tècnics de les restes de corda. 

 

Primer de tot, s’han classificat els tipus d’artefactes vegetals segons la seva morfologia i 

característiques tècniques en 4 categories: 

 

Fibra. Considerada amb un gruix compacte de fins a 2 mm, amb o sense torsió. Es tracta del 

component més bàsic, el qual encara no ha sofert cap torsió o simplement una lleugera torsió, i que 

es basa en la simple matèria primera. En els casos que presenti torsió, segurament podem dir que 

provenen d'elements més grans, com ara cordills. 

Cordill. Considerat amb un gruix compacte de més de 2 mm. És la unitat de composició d'una corda, 

basada en un conjunt de brins. Segurament procedeixen d'elements més grans, com ara cordes. 

Corda. Peça formada per dos cordills o més, els quals han estat torçats, trenats o nuats. 

Nus. Llaç de la corda, en un extrem o al llarg d'aquesta, per subjectar, lligar o tancar elements. 

Considerat quan la peça correspon exclusivament a un nus format per una corda.  

 

Els elements que davant la dificultat d’observació pel seu estat de conservació no s’han pogut 

organitzar en les anteriors 4 categories, s’han classificat com a resta informe.  

 

Segons els criteris proposats pels mateixos autors (Hurley 1979; Carr i Maslwoski 1995), s’ha emprès 

la descripció morfològica de les restes. S’han registrat les condicions de conservació (orgànica, 

carbonitzada o mineralitzada), la textura superficial (rugosa, polida o llisa, aspre, esfilagarsada), 

presència de cobriments o traces (taques, nusos), color i estat dels extrems (esfilagarsats, esquinçats, 

tallats, trencats, danyats o cremats).  

 

Mesures de determinació d’una corda 

 

Les següents característiques morfològiques han sigut preses en consideració amb la descripció física 

d’una corda, depenent de la tècnica emprada, utilitzant termes desenvolupats per Hurley (1979), a 

l’hora que se n’han proposat de nous.  

 

Cordes torçades, trenades i nuades 

 

1. Nombre de cordills o caps  

El nombre de cordills o caps per formar una corda pot variar segons el tipus d’aquesta i es codifica 

indicant el número (en anglès 2-ply, 3-ply...). Si es tracta d’una corda simple, el nombre de cordills 

o caps serà de dos (2-ply) en el cas de cordes torçades i de 3 o més (3-ply) en el cas de cordes 

trenades. En canvi, si es tracta d’una corda composta (formada per més d’una corda) s’anomenen 

el nombre de cordes que la formen (que, en aquest cas, s’estipularà pel nombre de caps), indicant-

ne el seu número. 
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2. Longitud de la corda 

És l’allargada màxima conservada de l’exemplar. No obstant, degut a la conservació dels extrems, 

s’han pres les mesures mínimes i màximes mitjanes. 

 

 

Cordes trenades 

 

En la manufactura de les cordes trenades s’aprecia una tendència a no conservar un diàmetre 

continu, ja que inevitablement, quan es van creuant els cordills per formar la corda, la forma és més 

aviat planera, que esfèrica. És per això, que s’ha optat per l’estudi de: 

 

3. Amplada de la corda 

En les cordes que han perdut la seva forma original s’ha tingut en compte l’amplada en lloc del 

diàmetre. Donades les diferències dins les mateixes peces, s’han pres les mesures mínimes i 

màximes mitjanes.  

 

4. Gruix de la corda 

En les cordes que han perdut la seva forma original s’ha tingut en compte el gruix en lloc del 

diàmetre. Donades les diferències dins les mateixes peces, s’han pres les mesures mínimes i 

màximes mitjanes.  

 

 

Cordes torçades 

 

5. Diàmetre de la corda 

El diàmetre de la corda, és el punt més ample que es pot mesurar; no obstant, si la corda varia 

considerablement de diàmetre, pot resultar més útil tenir en compte els diàmetres màxim i mínim. 

Existeix una correlació directe entre el diàmetre de la corda, el seu angle de torsió i el nombre de 

girs per centímetre lineal (Hurley 1979; Norton 1990). 

 

6. Direcció de la torsió  

Segons la direcció de la torsió, existeixen dos tipus bàsics: 

 

Corda tipus Z:  la direcció de la torsió s’anomena L. 

Una corda de tipus Z té el segment més llarg inclinat des de la part superior dreta cap a la part 

inferior esquerra. Es diu que la corda és torçada cap a l’esquerra, identificat amb la lletra Z (en 

anglès, Z-twist). 

 

Corda tipus S: la direcció de la torsió s’anomena R. 

Una corda de tipus S té el segment més llarg inclinat des de la part superior esquerra cap a la part 

inferior dreta. Es diu que la corda és torçada cap a la dreta, identificat amb la lletra S (en anglès, S-

twist). 

 

Pel que fa als cordills, també es determina la seva torsió amb els termes en anglès de z-spun (per 

cordills torçats cap a l’esquerre) i s-spun (per cordills torçats cap a la dreta). 

 

7. Direcció de la torsió inicial i direcció de la torsió final 

Segons Hurley (1979), la direcció del gir inicial d’una corda correspon a la direcció de gir de les 

fibres que conformen els cordills o caps de la corda; en aquest sentit, s’estipula amb la direcció de 

torsió dels cordills o caps que conformen la corda, descrita amb la terminologia minúscula z-spun o 
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s-spun. Mentre que la direcció del gir final d’una corda correspon a la direcció de gir que es pot 

determinar de la corda mateixa, descrita amb la terminologia majúscula Z-twist o S-twist (Figura 

33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Corda composta 3-ply amb torsió incial z-spun i torsió final Z-twist, formada per 3 cordes 2-

ply S-twist (extret de Hurcombe 2014). 

 

Cal recordar, que la regla més comuna a l’hora de produir cordes compostes és l’alternança de 

forces (veure l’apartat 3.1.6. Mètodes de producció de la corda, en el Capítol 3): “si les cordes 

simples es torcen en Z-twist, la composta es farà en S-twist; i si amb dues cordes dobles de direcció 

S-twist es fa una quàdruple, la torsió serà, majorment, en Z-twist” (Alfaro 1984). Aquest principi 

segueix la llei de les forces oposades, on cordills i cordes sempre tenen torsions oposades; és a dir, 

quan la corda té torsió Z-twist, els cordills tenen torsió s-spun. Per aquest mètode, s’aconsegueix 

que les torsions de les diferents parts es mantinguin per un simple equilibri de forces.  

 

8. Angle de torsió. Segons Hurley (1979), correspon a l’angle que la inclinació de la torsió fa amb l’eix 

vertical de la corda. S’hi diferencien tres categories generals (Figura 34):  

- Suau. Angle que no sobrepassa els 10° 

- Mitjà. Angle entre els 10° i els 25° 

- Tancat. Angle entre els 25° i els 45° 

 

El seu sinònim seria angle d’hèlix. Els punts de referència que s’han de tenir en compte per 

mesurar aquest angle es mostren a la Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Designació de l’angle de torsió amb 
els seus diferents rangs diferenciats (extret 

d’Emery 1966, citat a Hurley 1979: 5). 

Fig. 35. Punts de referència per mesurar l’angle 
de torsió i el nombre de torsions per centímetre 

(extret d’Emery 1966, citat a Hurley 1979: 5). 
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Val la pena esmentar que Hurley (1979) postula que la descripció de la inclinació que pren l’angle 

de torsió de la corda no implica que a cada tipus, S o Z, li pertoquin un nombre de torsions 

determinats o una combinació de torsions específica, sinó que es tracta d’una mera descripció de 

la manipulació tècnica emprada per la confecció de la corda.  

 

9. Nombre de torsions per unitat de mesura lineal 

Segons Hurley, el nombre de torsions per unitat de mesura lineal pot mesurar-se pel nombre de 

torsions per centímetre o per cada 0,5 cm si la distància lineal de la corda no es preserva.  

 

10. Rigidesa de torsió.  

Concepte extret de l’obra d’Emery (1952) i de Norton (1990), esdevé important per avaluar els 

diferents nivells de fortalesa d’una corda en suau, mitjana, forta i molt forta. La rigidesa de torsió 

pot determinar-se a través de dues mesures o per les dues alhora: 

- Graus de l’angle de torsió o angle d’hèlix   

- Nombre de torsions per unitat de mesura lineal 

 

11. Visibilitat de la línia de divisió. Visibilitat de les divisions d’un segment marcades pel nombre de 

cordills utilitzats per formar una corda o el nombre de cordes per formar una corda composta, les 

quals són fàcilment identificables perquè solen estar oposades a l’angle de gir del cordill. En la 

Figura 36 es pot apreciar com aquest còmput de divisions pot ser simple o compost. Es considera 

simple quan en el segment de corda només es veuen les línies de les fibres que formen els cordills, 

mentre que és compost quan en el segment es veuen les línies divisòries de les cordes que 

conformen la corda composta. 

 

                            a                                                            b                                         

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Nombre de divisions marcat en segments: a) simple; b) compost (extret de Hurley 1979: 5). 

 

 

4.2. Estudi de la tècnica en cistelleria 

 

Tal i com s’ha fet en l’apartat de corderia, l’anàlisi de la cistelleria s’ha basat en la seva morfologia, la 

tècnica i la identificació de la matèria primera. Tanmateix, s’estudien també possibles funcionalitats. 

 

 

4.2.1. Evidències directes: anàlisi morfotècnica 

 

A través de les tècniques cistelleres, les quals no utilitzen cap marc ni teler, és possible elaborar 

diferents classes d’objectes depenent de les dimensions que se’ls hi vulgui donar (en dos o tres 

dimensions), així com del seu grau de rigidesa. D’aquesta forma, és possible elaborar objectes planers, 

com ara estores, o en volum, com ara cistells o barrets. La classificació i estudi de tots aquests objectes 

pot basar-se en múltiples criteris, definits com a característiques de la seva manufactura, tals com la 

forma de l’objecte, la seva rigidesa o flexió, elements decoratius, etc. L’elecció d’uns o altres respon a 

paràmetres estandarditzats culturalment dins les societats que els analitzen (Adovasio 1977).  
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En el present treball, s’ha optat per un estudi dels objectes cistellers a partir de paràmetres tècnics 

de la seva manufactura, extrets dels treballs previs de Croes (1977), Adovasio (1977, 2018), Wendrich 

(1999), i Adovasio i Illingworth (2004). Només es desenvoluparan per la cistelleria d’espiral cosit, donat 

que tots els objectes cistellers estudiats han sigut identificats amb aquesta tècnica. 

 

En primer lloc, les restes cistelleres s’han classificat segons les seves característiques en les següents 

4 categories: 

 

Feix. Element horitzontal passiu, el qual forma l’espiral a través del cosit de les puntades, que són 

l’element actiu. 

Base. Inici del cistell, que pot presentar o no un centre d’iniciació, i té curvatura horitzontal. 

També pot correspondre a part d’objectes cistellers planers, com ara estores o tapadores. 

Nansa o pom. Element que presenta curvatura vertical i que, donades les seves dimensions, es 

consideren nanes o poms que servirien per la subjecció o el transport de l’objecte. 

Vora. Part de l’objecte amb curvatura vertical, que pot representar part de la paret del cistell, 

amb marge final o sense.  

 

Els elements que davant la dificultat d’observació pel seu estat de conservació no s’han pogut 

organitzar en les anteriors 4 categories, s’han classificat com a indeterminats o restes informes.  

 

S’han registrat les condicions de conservació (orgànica, carbonitzada o mineralitzada), la textura 

superficial, la presència de cobriments o traces, i el color. Per a l’anàlisi tècnica, s’han mesurat els 

objectes sempre que ha sigut possible (la longitud, l’amplada i el gruix), així com també l’amplada 

(màxima i mínima) dels elements actius i passius per obtenir dades sobre com es va fer l’objecte i la 

consistència final que s’hauria assolit, ja que aquestes característiques estan relacionades amb els seus 

possibles usos. Seguint els criteris d’Adovasio (1977), s’ha estudiat l’espaiat de l’espiral (tancada, oberta 

o una combinació), el tipus i nombre d’elements de l’espiral (elements rígids, flexibles o semi  rígids), la 

disposició dels elements de l’espiral (simple, compost horitzontal, compost vertical o compost agrupat), 

la forma de la puntada (entrellaçada, no entrellaçada o travessada) i el tipus de la puntada (simple, 

intricada o embolcallada). 

 

Mesures descriptives d’un cistell en espiral cosit 

 

1. Espaiat de l’espiral  

Aquest espaiat pot ser obert, tancat o un combinat obert/tancat i és resultat del tipus de puntada 

emprada: 

- Espiral tancada. L’espaiat que forma aquest tipus d’espiral es troba atapeït, donat que els 

elements horitzontals que formen l’espiral han sigut cosits molt a prop entre ells. S’obté 

per puntades entrellaçades o unides, no entrellaçades o separades i travessades (veure 

punt 4. Forma de la puntada, més avall). Amb aquest estil d’espiral es creen objectes 

densos i ferms. Espiral oberta. L’espaiat entre els elements horitzontals és considerable, 

degut a que entre ells hi ha una separació produïda per una puntada intricada (veure punt 

5. Tipus de puntada, més avall) que crea un fals nus. Les puntades intrincades es poden 

combinar amb puntades embolcallades (veure punt 5. Tipus de puntada, més avall). Amb 

aquestes puntades s’aconsegueix un teixit de textura oberta a causa dels buits introduïts 

en cada feix afegit, fet que li dona lleugeresa a l’objecte. 

- Espiral oberta i tancada. Tipus d’espiral que combina les variants anteriors, possiblement 

degut a raons funcionals o decoratives.  
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2. Tipus d’elements de l’espiral  

El tipus d’espiral pot estar formada per elements rígids, semi rígids i flexibles: 

- Elements rígids o semi rígids. S’hi constaten vares, pals o branquetes, sols o combinats 

amb elements flexibles, sencers o dividits longitudinalment. 

- Elements flexibles. S’hi constaten feixos de fibres soltes, tiges, fulles i rarament cordes, 

sols o combinats amb elements rígids. 

- Elements semi rígids. S’hi constaten tiretes de fibra o fulla i branquetes, com si es tractés 

d’una fèrula, i el seu ús només s’usa conjuntament amb un o més elements rígids. 

 

3. Nombre i disposició dels elements de l’espiral 

El nombre d’elements que forma l’espiral determinarà la seva forma, per la disposició que 

prenguin els seus elements. El nombre d’elements pot ser simple (si només es pren un sol  

element) o compost. Si és simple (Figura 37), l’espiral es pot crear usant una de 4 variants 

possibles (una sola vara, pal o branqueta sencera o partida), un sol feix o un sol feix amb nucli de 

vareta, i totes elles es poden utilitzar en espiral oberta o tancada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el nombre d’elements que formen l’espiral és compost (amb més d’un element per feix i amb 

possibles combinacions entre els tipus d’elements), aquests es poden disposar de forma 

horitzontal, en vertical i en agrupament (Figura 38). 

 

   a                                         b                                       c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Dibuixos esquemàtics de seccions transversals d’espirals amb nombre compost 

d’elements: a) espiral horitzontal (3 canyes o vares); b) espiral en vertical (2 canyes o vares); c) 

espiral en agrupament (3, 4 i 5 canyes o vares) (extret d’Adovasio 1977: 60). 

 

4. Forma de la puntada  

La forma que pot adoptar una puntada varia entre entrellaçada o unida (a), no entrellaçada o 

separada (b) i travessada (c) (Figura 39).  

     a                          b                         c                         d 

Fig. 37. Dibuixos esquemàtics 
de seccions transversals 
d’espirals amb nombre simple 
d’elements: a) canya o vara 
sencera; b) vara, pal o vareta 
partida; c) feix; d) feix amb 
nucli de tireta (extret 
d’Adovasio 1977: 60). 
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             a                                                               b                                                                  c 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Forma que pot adoptar una puntada: a) entrellaçada o unida; b) no entrellaçada o separada; 

c) travessada (extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

 

- Entrellaçada o unida. Es tracta d’una puntada que busca el feix superior entrellaçant-

se en diagonal per la puntada del feix anterior. Aquesta pot perforar o encerclar el feix 

anterior(Figura 40). 

 

 
 

- No entrellaçada o separada. Es tracta d’una puntada que busca el feix superior sense 

entrellaçar-se amb la puntada del feix anterior, és a dir, no passa a través de cap altre 

punt. Aquesta pot perforar o encerclar el feix anterior (Figura 41). 

 

 
 

- Travessada. La puntada travessada es bifurca per efecte de la seva perforació per 

rebre una puntada que es troba immediatament al feix de sobre. La perforació pot ser 

intencionada o involuntària, a la superfície de treball, al revers o en ambdues cares. 

Aquesta pot perforar o encerclar el feix anterior (Figura 42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Exemple esquemàtic de 

puntades entrellaçades: a) amb 

perforació del feix anterior; b) 

encerclant el feix anterior (extret 

d’Adovasio 2010: 62). 

Fig. 41. Exemple esquemàtic de 

puntades no entrellaçades: a) amb 

perforació del feix anterior; b) 

encerclant el feix anterior (extret 

d’Adovasio 2010: 62). 

 

Fig. 42. Exemple esquemàtic 

de puntades travessades: a) 

amb perforació del feix 

anterior a la cara treballada 

b) encerclant el feix anterior 

a la cara treballada; c) amb 

perforació del feix anterior a 

la cara no treballada; d) 

encerclant el feix anterior a 

la cara no treballada; e) amb 

a                                                     b 

a                                                     b 

a                                                     b 

c                                                     d 
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A simple vista, molts cops la diferència entre entrellaçada i no entrellaçada és la distància que 

separa l’última puntada amb la puntada nova; si la nova puntada surt del costat de les puntades 

del feix anterior i les puntades anteriors amb les noves es toquen, llavors és entrellaçada; si pel 

contrari, les noves puntades guarden distància amb les ja fetes en el darrer feix llavors són 

separades o no entrellaçades. Es pot donar el cas de puntades simples sobreposades a unes 

altres puntades simples formant certa inclinació o en diagonal. En aquest cas, es pensa que són 

puntades a mode de decoració, per reforçar el fragment o per apedaçar la peça. 

 

5. Tipus de puntada 

Les puntades s’engloben en tres grans categories: puntada simple, puntada intricada/complexa i 

puntada embolcallada (Figura 43). Tanmateix, hi ha variants en les categories de puntades, com 

la puntada doble en V (V-stitch). 

- Puntada simple. S’usa exclusivament en espirals tancades i la puntada enganxa el feix nou 

amb els anteriors, formant una espiral amb feixos adjacents ben units. Les puntades 

simples poden ser entrellaçades o unides, no entrellaçades o separades i travessades, en 

relació a la puntada anterior. 

- Puntada intricada/complexa. S’usa exclusivament en espirals obertes. En aquest cas, la 

puntada es cus una o més vegades sobre sí mateixa formant un fals nus entre el feix nou i 

l’antic, creant una separació entre els feixos. Les puntades intrincades poden ser 

entrellaçades o unides i no entrellaçades o separades, però rarament travessades. El rang 

de possibilitats de puntades intrincades pot ser molt variada. 

- Puntada embolcallada. S’usa en qualsevol tipus d’espiral. Es basa en una puntada que 

engloba una o vàries vegades el feix nou, però no a l’antic. Aquestes puntades, 

combinades amb puntades simples, s’usen per donar variabilitat ornamental a cistells amb 

espiral tancada i són conegudes com a puntades múltiples (Morris i Burgh 1941, extret 

d’Adovasio 2010). Les puntades embolcallades poden ser entrellaçades o unides, no 

entrellaçades o separades i travessades. En espirals obertes, les puntades embolcallades 

s’usen sovint amb puntades intrincades per obtenir variants. També en aquest tipus de 

puntada, el nombre de variacions és molt elevat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Exemple esquemàtic dels 

tipus de puntada en cistelleria 

d’espiral cosida oberta, amb 

puntades intricades entrellaçades i 

embolcallades entrellaçades amb 

espiral feta amb branquetes o vares 

(extret d’Adovasio 2010: 58). 

 

e                                                     f 

perforació del feix anterior en 

ambdues cares, la treballada i 

la no treballada; f) encerclant 

el feix anterior en ambdues 

cares, la treballada i la no 

treballada (extret d’Adovasio 

2010: 62). 
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6. Direcció de treball 

Es basa en l’orientació que pren el cosit un cop s’està elaborant l’objecte i sol ser cap a la dreta o 

a l’esquerra. En espirals tancades, on el cosit adopta forma d’hèlix, aquesta orientació es pot 

apreciar pel biaix que adopten les puntades: si la costura es fa de la dreta cap a l’esquerra, la 

inclinació és /; per contra, si la costura es fa d’esquerra a dreta la inclinació és \. 

 

7. Superfície de treball i superfície no treballada o revers  

La distinció entre la superfície de treball i la no treballada pot aportar informació sobre la forma 

aproximada de l’objecte, ja que normalment és còncava per safates i convexa per cistells; si la 

superfície de treball és planera, de forma intencionada o accidental, pot ser degut a objectes 

plans. En la superfície de treball les puntades mostren un lleuger pessigament o constricció en les 

porcions superiors dels punts. Aquesta constricció és deguda a l’acció del punxó per cosir la 

puntada, mentre el material vegetal encara era mullat i flexible. La superfície no treballada és per 

on emergeix el punxó de cosir (Figura 44). Val la pena esmentar que per Adovasio (2010) el sentit 

que pren el cosit del cistell sol ser el costat orientat cap al qui crea l’objecte, tot i que no es dona 

de forma exclusiva.   

 

   a                                                                          b 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 Fig. 44. Diferències entre les superfícies en cistelleria: a) cara treballada (sentit dret); b) cara no 

treballada (extret d’Adovasio 2010: 74). 

  

8. Punt de separació  

Aquest criteri analitza la distància entre les puntades successives al llarg de l’espiral: en espirals 

tancades, aquesta distància sol ser nul·la, mentre que en espirals obertes és de diversos 

centímetres.  

9. Curvatura vertical 

La presència de curvatura vertical permet diferenciar les categories vora i base. La curvatura 

vertical és la pròpia inclinació que la peça presenta en vertical pel fet de formar part de la paret 

d’un recipient que s’ha acabat en forma circular o ovalada (Croes 1977). La curvatura vertical 

permet així identificar el tipus objecte, és a dir si es tracta d’un cistell o panera. La curvatura 

vertical pot ajudar també a estimar la proporció aproximada de la boca. En el cas de nanses o 

poms permet establir la seva obertura. La curvatura vertical ha estat presa només per aquelles 

peces que presenten concavitat i que conserven una certa grandària.  

 

10. Curvatura horitzontal 

La curvatura horitzontal mesura la línia corba que adquireixen els feixos al confeccionar la base 

plana. Aquesta mesura pot ajudar a determinar el diàmetre original de la peça o amplada 
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aproximada de la base. Tot cistell o panera elaborat amb la tècnica d’espiral de palla cosida dona 

com a resultat visual un seguit de feixos que, a mesura que s’afegeixen, conformen un diàmetre 

cada cop més gran. La mesura de la curvatura horitzontal té en compte l’orientació dels feixos en 

la peça finalitzada. Aquesta mesura es pren agafant com a referència peces planeres, com ara la 

base d’un cistell/ panera o una estora. El pas del temps i els propis processos post-deposicionals, 

pot haver provocat que la peça no conservi la totalitat dels feixos amb els que va ser creada i, per 

tant, les mesures preses poden ésser tan sols representatives de la peça conservada i com a molt 

donar una mesura del diàmetre mínim. Les dues mesures s’han pres a través d’un diagrama de 

medició del radi (Diagrama de medició de Rimchart).  

 

 

4.2.2. Evidències indirectes: impressions en materials tous 

 

L’estudi de la cistelleria a través de les impressions deixades en materials tous, com ara la ceràmica o 

els revestiments de resina vegetal dels cistells, són una forma eficaç d’obtenir informació davant la 

inexistència de restes materials de cistelleria. Sovint aquestes impressions sobreviuen al pas del temps i 

aporten una empremta negativa altament detallada. En són exemples, com s’ha esmentat al capítol 3, 

les impressions deixades pels cistells al fang, al betum o a la calç, essent les dues primeres les que més 

dades aporten. 

 

Per una banda, pel que fa a les impressions sobre el fang (cru o cuit), cal pensar en la possible 

intencionalitat a l’hora de produir-les, ja que l’acció podria ser part d’un procés productiu de la pròpia 

ceràmica, o bé un procés post-deposicional. En aquest sentit, és necessari l’estudi de la zona del fang on 

es conserven les impressions per conèixer més sobre la seva intencionalitat; si aquestes no es troben en 

les parets del recipient i es concentren en el sector de recolzament dels vasos, es podria tractar 

d’objectes vegetals planers que permetessin el modelat del fang o un recolzament per l’etapa d’assecat, 

prèvia a la cocció. Es coneixen exemples de cistelleres a l’Amazònia equatorial les quals utilitzen herba 

seca, xarxes o teles per evitar l’adhesió de pols o terra en la base de la peça ceràmica (Van der Leeuw 

2019), així com també sobre petits plats vegetals giratoris emprats a mode de torneta (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En canvi, tot i que no es pot descartar l’ús decoratiu, si les impressions es troben en les parets del 

recipient, podria relacionar-se amb la pròpia producció del vas utilitzant un motlle vegetal per facilitar 

l’aixecament de les parets. Així, durant la cocció dels contenidors ceràmics, les estructures vegetals 

desapareixerien deixant només la seva impressió al fang. Etnogràficament, es coneix que en moltes 

cultures la ceràmica es forma usant motlles de cistelleria que després es cremen en el moment de la 

cuita (Voigt 1983) (Figura X). 

 

 

 

Fig. 45. Imatge d’una dona ceramista a 

Tanjay (Filipines) fent girar la ceràmica al 

damunt d’un petit plat giratori o torneta 

(extret de Van der Leeuw 2019).  
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Per altra banda, les impressions sobre betum porten a lligar l’ús d’aquesta resina a la 

impermeabilització dels contenidors, donades les seves propietats adhesives. En tota la zona el Pròxim 

Orient es troba betum en forma líquida i sòlida, i es coneix que el feien servir per impermeabilitzar una 

àmplia gamma d’objectes, com ara ceràmiques, estores de canyís, cistelles, canonades, vaixells, etc 

(Hollander i Schwarts 2000). 

  

Obtenir motlles en positiu de les impressions esdevé un mètode eficient que permet obtenir dades 

més significatives que amb l’anàlisi directa dels negatius. Varis estudis s’han fet en aquest sentit ja des 

de finals del segle XIX, entre ells l’ús de calcs amb paper o silicona, o motlles fets amb fang, cera, làtex, 

silicona, alginats d’ús odontològic, cautxú sintètic o massilla (López 2011). A aquests estudis precursors, 

el seguirien d’altres com el d’Adovasio (2010), que obté positius fets amb argila modeladora ordinària, 

làtex líquid o guix.  

 

Alternativament, en l’actualitat es poden emprar escàners 3D que permeten obtenir models digitals 

de les impressions de cistelleria, facilitant així l’anàlisi morfotècnica de les impressions. 

 

La problemàtica recau en reconèixer aquestes evidències com a restes indirectes d’objectes vegetals 

teixits, ja que moltes vegades apareixen tant al sòl de l’excavació, com en revestiments de sitges o 

sostres. A més, no s’ha de perdre de vista, que l’estudi d’aquestes impressions, suposa una fracció de 

l’objecte tal i com succeeix amb un fragment de ceràmica, amb la dificultat que això suposa a l’hora 

d’extrapolar possibles tècniques cistelleres o patrons. També es fa difícil obtenir dades sobre les fibres 

usades, ja sigui per l’estat de conservació de la impressions o per la pròpia matèria prima del fang 

utilitzat. No obstant, en alguns casos sí que és possible deduir certes característiques dels materials, 

distingint entre fibres animals o vegetals, així com també l’ús de fulles, canyes o fustes, a través de  

diferències qualitatives o de variades tècniques de processament de la fibra marcades en les 

impressions (Prümers 2006; Doumani i Frachetti 2012).  

 

L’estudi de les restes cistelleres a través de les impressions en materials tous ha seguit dues parts. 

Per una banda, una anàlisi directa dels negatius, que són les impressions en fang; per l’altra, un 

programa experimental de replicat d’elements de cistelleria (evidències en positiu), així com de les 

impressions conservades (evidències en negatiu).  

 

La primera part, s’ha basat en la identificació dels paràmetres tècnics definits en l’apartat 4.2.1. 

Evidències directes: descripció morfològica, a través de l’observació directa de les impressions, així com 

també amb l’ús dels models digitals. Amb aquesta metodologia dual, s’han generat hipòtesis de la 

tècnica cistellera i de la matèria primera emprada, que després s’han contrastat amb els resultats del 

programa experimental (que es troba descrit en l’apartat 4.6. L’experimentació). 

 

 

Fig. 46. Dibuix esquemàtic de la creació 

d’una ceràmica amb motlle vegetal (extret de 

Mason 1894: 97). 
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4.3. La identificació de la matèria primera   

 

Tot el que s’ha exposat fins ara es basa en un anàlisi de la corda i la cistelleria que parteix de la 

descripció morfològica i tècnica de les evidències indirectes i directes, amb una sèrie de variables tant 

quantitatives com qualitatives. No obstant, és necessari incloure en la proposta metodològica la 

identificació de l’espècie vegetal per obtenir una aproximació més completa del seu estudi 

 

La identificació de les matèries primeres en la confecció tant de corda com de cistelleria 

complementa la descripció de la tècnica usada i esdevé una part important de la seva anàlisi, ja que el 

material marca en molts casos la pròpia tècnica usada i l’acabat de l’objecte. Sense la identificació de la 

matèria vegetal, sovint només s’estudien els objectes vegetals mitjançant anàlisis comparatives de 

superfícies, textures i estils.  

 

No obstant, aquesta identificació topa amb la dificultat de la gran varietat de plantes potencialment 

usades, la degradació de les mostres arqueològiques recuperades o els mètodes corrosius de la pròpia 

preparació dels materials (Adovasio 1977). A més, la carbonització és un dels estats més comuns amb 

que les fibres es recuperen i la seva anàlisi es complica (Good 2001). En el mateix sentit, la determinació 

exacta de l’espècie es fa més complicada quan espècies similars de la mateixa família s’utilitzen per la 

producció d’artefactes similars, així com també per la degradació que l’espècie vegetal pateix en tota la 

seqüència de producció, ja que es redueixen considerablement molts dels seus components vegetals, 

com ara midons, lignina o cel·lulosa i pel col·lapse que pateixen les parets i membranes cel·lulars 

(Borojevic i Mountain 2013). . 

 

Aquestes dificultats han volgut ser superades a través de nombroses tècniques analítiques que han 

estat desenvolupades per diferents investigadors al llarg dels últims anys. En aquest camp, s’obren 

múltiples possibilitats davant l’àmplia gamma que, en l’actualitat, disposa la comunitat arqueològica. En 

aquest sentit, resulten pertinents tècniques com l’escaneig amb microscopi electrònic, l’ús del 

microscopi de contrast de fase i d’interferència, així com també mètodes químics i bioquímics als quals 

es poden sotmetre les fibres per a la seva identificació.  

 

La metodologia més emprada per la identificació de l’espècie vegetal usada en la confecció de corda 

i cistelleria ha estat l’observació de la seva estructura anatòmica mitjançant un microscopi de llum 

reflectida o microscopi òptic (Light Microscopy). Aquesta ha estat la tècnica més aplicada durant molt de 

temps al no requerir d’equipaments específics i complexos (Greiss 1949, 1957; Ryan i Hansen 1987; 

Florian 1990; Brinkkemper i van der Heijden 1999; Shimony 1999; Waly 1999; Gordon i Keating 2001; El 

Hadidi i Hamdy 2011, citats a Strand et al. 2010). Amb aquest mètode es poden observar  directament 

les superfícies deixades per les fractures per estudiar l’estructura interna de la mostra vegetal en els 

seus plants transversals i longitudinals. En el cas de les mostres conservades en un medi humit s’ha 

emprat el miscoscopi òptic de llum transmessa. En aquest cas, cal preparar previament làmines primes 

dels plans anatòmics. En són exemples els treballs de El Hadidi i Hamdy (2011), els quals acaren mostres 

arqueològiques en forma de làmines primes (30 – 50 µm) amb mostres actuals a través d’un microscopi 

òptic, o el de Borojevic i Mountain (2013), els quals estudien restes de corda elaborant una col·lecció de 

referència de seccions fines de plantes actuals i de les arqueològiques per procedir a la posterior 

comparació anatòmica a través d’un microscopi òptic de llum (microscopi estereoscòpic). 

 

També s’ha usat la microscòpia electrònica de rastreig (SEM) que permet estudiar els materials de 

forma tridimensional, i a l’igual que amb la microscòpia de llum, es comparen amb materials actuals de 

referència. Aquesta metodologia s’ha utilitzat quan les fibres vegetals són excepcionalment petites o 

degradades. Com a models d’estudi, es poden anomenar el treball doctoral sobre cistelleria nord-

americana de Fluharty (2003), el qual planteja com es pot arribar a la identificació taxonòmica de 
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l’espècie a través dels idioblasts i dels estomes. També es pot fer esment de l’anàlisi dels tres fragments 

de corda trobats al jaciment d’Ohalo II que els autors Nadel, Danin, Werker, Schick, Kislev i Stewart 

(Nadel et al. 1994) fan a través d’un espectròmetre Jeol M35 (microscopi electrònic de rastreig) després 

d’haver estat cobertes d’una fina capa d’or. En aquest cas, la detecció de l’espècie ve determinada per 

l’existència de feixos vasculars, els quals associen a plantes monocotiledònies. En la mateixa línia, 

l’equip format per Thomas, Tengberg, Moulhérat, Marcon i Besenval (Thomas et al. 2012) analitza a 

través d’un microscopi electrònic de rastreig d’alta resolució o HREM el feix de cordes entrellaçades i 

nusos descobert al jaciment de Shahi Tump (Paquistà), a partir de la detecció dels fitòlits que apareixien 

a la superfície de la corda de forma nombrosa va ser possible determinar que les fibres pertanyien a 

plantes monocotiledònies. Com a resultat, els autors identifiquen els fitòlits com a característics d’una 

família de palmeres, la palmera del desert (Nannorrhops ritchieana), després d’haver comparat mostres 

actuals de fitòlits de diferents espècies vegetals del Paquistà. En les restes recuperades a Çatal Hüyük, 

l’equip de Wendrich i Ryan (2012) detecta la presència de fitòlits, a nivell macroscòpic, a través de la 

substància blanca en pols que deixa l’objecte vegetal quan desapareix, determinant que els fitòlits 

recuperats pertanyien a herbes silvestres flexibles, com ara joncs o canyís. Pel Sàhara Central, els autors 

Di Lernia, Massamba i Mercuri (2012) determinen les  restes de l’abric rocallós de Takarkori com  a 

monocotiledònies poàcies a través de la determinació de minerals, teixits epidèrmics, estomes i fitòlits 

usant un microscopi estereoscòpic (de 25 a 80 augments), un microscopi òptic (250 augments) i un 

microscopi electrònic de rastreig (ESEMQuanta200-FEI).  

 

Per últim, cal fer esment de l’existència d’altres metodologies d’estudi, però que no han sigut usades 

en l’estudi de les fibres d’aquesta tesi, i que es basen en la microanàlisi per dispersió d’energia per raigs 

X (per tal de detectar restes minerals a les fibres), l’espectroscòpia d’infrarojos o el rastreig per isòtops. 

La identificació de la procedència dels objectes arqueològics mitjançant les proporcions isotòpiques, i 

determinar així la procedència geogràfica, ha estat àmpliament aplicat en arqueologia sobretot amb el 

propòsit de reconstruir les rutes de migració humanes i animals a través de la cadena alimentària. Però 

les investigacions recents amb isòtops d’estronci i d’oxigen han demostrat que aquesta anàlisi també 

pot ser aplicada a les espècies vegetals emprades per tal de determinar el seu lloc d’origen, inferint en 

les pautes econòmiques i de mobilitat del grup humà estudiat (Benson et al. 2006).  No obstant, tal i 

com també s’ha demostrat, els resultats de les anàlisis isotòpiques de rastreig han de ser contrastats 

amb les condicions geològiques locals i no locals, essent difícil la delimitació precisa de la procedència 

geogràfica exacta. En aquest sentit, l’equip integrat per Benson, Hattori, Taylor, Poulson i Jolie (Benson 

et al. 2006) utilitzen l’estudi dels isòtops estables existents en les fibres per la identificació de les 

espècies vegetals de les restes trobades a la conca del llac Lahontan i la Vall de Dixie a Nevada (Gran 

Conca de l’Oest, Nord Amèrica) (Benson et al. 2006). Per una banda, gràcies a l’estudi del fraccionament 

isotòpic de l’estronci, es pot saber l’hàbitat d’origen del material al tractar-se d’espècies que viuen en 

zones diferents, on la composició de l’aigua canvia degut als components solubles del sòl. I, per altra 

banda, reforçant les dades obtingudes de l’estronci, a partir del fraccionament isotòpic de l’oxigen és 

possible també distingir de quin tipus d’aigua es nodreixen les espècies (amb valors més o menys alts de 

O18). Els autors obtenen mostres d’origen, tant d’aigua com de les espècies, per calcular els seus valors 

isotòpics per després poder comparar els resultats amb les mostres arqueològiques i procedir a la 

determinació de l’espècie escollida com a matèria primera, arribant a concloure que les espècies són el 

salze i el jonc.  

 

Les identificacions taxonòmiques de les fibres dels jaciments estudiats ha estat realitzada per Raquel 

Piqué i Maria Herrero (Herrero et al. 2021). La metodologia emprada ha estat específica per cada tipus 

de resta segons la seva conservació. En el cas de les mostres conservades en un medi humit estudiades 

abans de la liofilització com ara les lianes del jaciment de La Draga, s’han preparat seccions primes dels 

tres plans anatòmics (secció transversal, longitudinal radial i longitudinal tangencial) i s’han observat les 

mostres amb un microscopi òptic de llum transmessa. En els cas de restes carbonitzades, deshidratades 
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o restaurades no ha estat possible preparar làmines de secció prima. Per aquest motiu, s’han pres 

petites porcions de fragments i filaments per observar-los directament al microscopi de llum reflectida o 

microscopi òptic (Light Microscopy) amb il·luminació de camp fosc i amb microscopi electrònic de 

rastreig (SEM). S’han observat directament les superfícies exposades com a conseqüència de fractures 

post-deposicionals. 

 

Pel que fa a les restes de corda, les mostres s’han comparat amb una col·lecció de referència 

d’espècies actuals i amb bibliografia especialitzada (Bergfjord i Holst 2010; Kicińska-Jakubowska, Bogacz 

i Zimniewska. 2012). Per preparar la col·lecció de referència s’han tingut en compte diversos tàxons 

documentats en fonts històriques i etnogràfiques per produir corda (descrits al Capítol 3) i també 

identificats entre restes de carbó i llavors recuperades al jaciment de La Draga, incloses diverses 

monocotiledònies, plantes herbàcies, arbres i arbustos (Antolín i Buxó 2011; Caruso-Fermé i Piqué 2014) 

i els altres jaciments estudiats en aquesta tesi. S’han fet seccions primes de les següents 13 plantes per 

tal d’utilitzar-les com a col·lecció de referència: jonc (Juncus effusus), canya borda (Phragmites 

australis), boga (Typha sp.), ortiga (Urtica dioica, Urtica pilulifera, Urtica urens), epilobi (Epilobium 

angustifolium), esbarzer (Rubus fruticosus), ginebró (Juniperus sp.), pi pinyoner (Pinus sylvestris), cirerer 

salvatge (Prunus sp.), salze (Salix sp.), om (Ulmus glabra), vidalba (Clematis sp.) i til·ler (Tilia sp.).  

 

Pel que fa a la cistelleria, s’han mostrejat tant feixos com puntades, així com altres materials 

associats quan estaven presents. Les mostres s’han obtingut a partir de petits fragments que ja estaven 

trencats per tal de minimitzar l’impacte sobre els materials. Les mostres s’han preparat trencant-les a 

mà per obtenir una secció transversal de les fibres. A través d’aquetes seccions, ha estat possible 

observar característiques anatòmiques vegetals a través de microscopia òptica (Olympus BX51) 

equipada amb DF-BF i amb objectius que han permès augmentar de 40 a 400 augments. Les fibres 

vegetals arqueològiques s’han identificat comparant la seva anatomia amb material modern i 

bibliografia especialitzada (Thomas i De Franceschi 2012; Bergfjord i Holst 2010; Schweingruber 1990). 

 

La identificació de l’espècie es fa mitjançant la comparació de l’estructura anatòmica de la part de la 

planta representada (xilema, escorça, tiges, fibres liberianes, fulles). Les diferències cel·lulars observades 

poden afectar a la forma, grandària cel·lular o patrons d’organització de les cèl.lules. També aporten 

elements per la identificació l’estudi dels estomes, idioblastes, fitòlits o esquelets de sílice, o els feixos 

vasculars visibles o nodes. Tots aquests elements permeten identificar la part de la planta emprada, a 

més del taxó emprat, mitjançant estudis comparatius. 

 

 

4.4.  Determinació del nombre mínim d’individus 

 

Degut a l’estat de fragmentació de les restes s’ha intentat determinar el nombre mínim d’individus, 

ja sigui de cistells o cordes, recuperats als jaciments. Aquest pas és imprescindible per poder-ne 

proposar possibles funcions. Per determinar el nombre d’individus s’han tingut en compte 

característiques morfològiques i tècniques similars, la matèria primera emprada i la seva ubicació al 

jaciment. 

 

Pel que fa a les cordes, a través de les mesures morfològiques i la tècnica de producció determinada, 

s’han establert categories classificatòries que han ajudat a organitzar el conjunt. Amb les mesures 

preses (longitud, gruix, diàmetre o amplada) s’han establert semblances entre fragments que indiquen 

certa pertinença a una mateixa categoria (fibra, cordill, corda, manyoc o nus). La determinació del tipus 

de tècnica en els fragments entre cordes torçades, trenades o nuades, el nombre de caps o cordills, així 

com l’anàlisi del tipus de torsió, l’angle de torsió o el nombre de torsions per centímetre (en corderia 

torçada) són paràmetres que s’han usat per saber com seria la corda en el seu origen i proposar 
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agrupacions entre els fragments. Determinant semblances entre mesures i l’angle de torsió és possible 

conèixer quines cordes es van produir seguint el mateix procés de producció, incloent habilitat i possible 

utillatge. En aquest punt, és primordial la determinació de l’espècie vegetal emprada, ja que com s’ha 

mencionat, aquesta condiciona notablement la tècnica i l’acabat final de la corda. Com s’ha explicat 

anteriorment, la matèria vegetal condiciona el tipus de producció requerit; una corda realitzada amb 

fibres liberianes permet obtenir cordes fines amb fibres llargues, de diàmetres menors o majors 

(depenent del grau de fortalesa que es busqui), en canvi, usar fibres d’espècies monocotiledònies dona 

per resultat cordes més aviat tosques en textura, ja que el material en forma de tiges o fulles requereix 

molt més esforç per aconseguir fibres fines i mal·leables. Per últim s’ha tingut en compte la seva 

localització al jaciment per conèixer la proximitat entre els fragments, així com amb d’altres objectes 

potencialment relacionats amb les cordes.  

 

Pel que fa als cistells, prèviament s’han organitzat tots els fragments en categories morfotècniques a 

través de les semblances entre les seves mesures (amplada, gruix i longitud) tant dels elements passius, 

com dels actius. Aquesta classificació ha permès veure els fragments en conjunt i establir possibles 

relacions entre categories, utilitzant el nombre de feixos conservats, el tipus d’element de l’espiral, 

l’espaiat de l’espiral, el tipus i forma de les puntades o la direcció de treball. Les magnituds de les 

curvatures vertical i horitzontal s’han tingut en compte al ser importants per establir diferències entre 

categories o parts d’un cistell, distingint entre vores i bases, o  per determinar possibles obertures en 

nanses, poms i boques. Un cop més, la determinació de l’espècie vegetal és essencial per acabar de 

corroborar semblances entre fragments i establir-los en les mateixes categories, ja que l’anàlisi visual 

permet determinar correlacions que després s’han de comparar amb l’anàlisi de l’espècie vegetal 

emprada. En el mateix sentit, les parts de l’espècie usada (fulles o fibres) provoquen diferències en la 

confecció de les parts d’un cistell, ja que el seu processat pot seguir diferents patrons amb diferents 

resultats, que ajuden a establir afinitats entre feixos, puntades, bases, parets, poms o nanses. El 

processat de l’espècie vegetal, així com el seu treball, determinen per a quin tipus de tècnica cistellera 

seran més apropiats. És primordial mencionar que s’ha tingut en compte també la proximitat espacial 

que els fragments tenen entre sí i la seva localització al jaciment per tal d’acotar el nombre mínim 

d’individus que pugui sorgir dels conjunts fragmentaris de cistelleria. 

 

4.5. La funcionalitat 

 

En relació a la utilització dels objectes vegetals, es poden obtenir dades que ajudin a donar un 

context més ampli pel que fa a la seva vida útil i posterior rebuig, donat que els objectes es veuen 

inevitablement modificats durant la seva utilització. Com artefactes que són, van ser pensats per 

solucionar varietat de situacions que, sens dubte, es presentarien durant la Prehistòria recent. En aquest 

sentit, és la funció la que determina en última instància l’elecció de la matèria vegetal, el seu processat i 

la tècnica emprada. Com a possibles utilitats, es pensa en mitjans relacionats tant en l’hàbitat i usos 

domèstics (com ara ornamentació, elements arquitectònics, habitatges o materials per la construcció), 

així com també relacionats amb l’alimentació i el món agrícola (transport, suspensió, processat i 

conservació d’aliments, lligar i transportar productes del camp, escalar o subjectar-se als arbres, lligar el 

bestiar o produir xarxes i trampes),  l’ús d’eines i objectes (emmanegat o suspensió d’objectes) o en un 

context funerari. Totes aquestes possibles funcionalitats poden haver modificat l’objecte durant el seu 

ús. Una possibilitat per apropar-nos a la seva funció seria a través de l’estudi dels rastres dels possibles 

patrons de desgast en el cas de les evidències directes, tals com el fum, la brutícia, la pàtina fina creada 

després d’un intens maneig o el desgast per poliment. Tanmateix, els objectes trencats o danyats poden 

ser susceptibles a ser reparats utilitzant diferents materials; inclús, la mateixa reparació, pot fer que 

canviï la utilitat que se’n donava. Aquestes modificacions o desgastos produïts pel seu ús porten 

inherents unes propietats que, encara que intangibles, poden donar informació sobre el context  d’on 
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van ser produïts i usats i, per tant, han de ser considerats durant el seu maneig o tractament. En els 

casos d’estudi d’aquesta tesi s’han enregistrat aquestes variables sempre que ha estat possible.  

 

La determinació de la funció dels elements de cistelleria i corderia ha partit de les seves propietats 

tècniques i morfològiques, a més del context en que van ser trobades les peces. 

 

Pel que fa a les cordes, les dades provinents de les mesures i la tècnica emprada han servit per 

buscar criteris de funcionalitat, com són la força, la flexibilitat, la resistència i la durabilitat. Aquests 

criteris s’han tingut en compte per a totes les tècniques de confecció (torçat, trenat i nuat). El nombre 

de torsions per unitat de mesura lineal i l’angle de torsió permeten determinar si són suaus, mitjanes, 

fortes o molt fortes. Una altra mesura clau és el gruix, el qual ajuda a classificar- les per tipologies, entre 

cordes fines (de menys de 25 mm), cordes mitjanes (més grans de 25 mm) i, a partir d’aquí, sogues. Les 

sogues poden estar formades com a cordes compostes de major gruix, buscant qualitats com la força o 

la durabilitat. També s’ha tingut en compte el nombre de caps o cordills que forma una corda com a 

indicador del seu grau de flexibilitat o resistència. Finalment, s’ha considerat la funcionalitat d’aquests 

ítems en relació amb les activitats i objectes documentats als jaciments estudiats.  

 

No obstant, l’estudi funcional ve condicionat per la pròpia naturalesa de les cordes. El seu estat de 

conservació, tant fragmentari, fa difícil determinar quin tipus d’element representa o si correspon a una 

part d’un altre element, tals com un cistell, una estora, una bossa o algun altre tipus de material. Per 

aquesta raó, s’ha posat més èmfasi en la morfometria i la tècnica de manufactura. 

 

En el cas dels cistells, les dades morfomètriques ha permès establir una classificació en morfotipus. 

Aquestes dades permeten saber de forma aproximada les dimensions dels cistells. Així mateix l’espaiat 

de l’espiral i els tipus i formes de les puntades, així com l’espaiat entre elles, permeten proposar 

hipòtesis de funcionalitat. Les espirals obertes tendeixen a produir objectes lleugers i més flexibles, amb 

buits intermedis entre els feixos, mentre que amb les espirals tancades es confeccionen objectes més 

aviat ferms, atapeïts i menys flexibles. En el mateix sentit, el tipus i disposició dels elements que formen 

l’espiral, aporten informació sobre la morfologia de l’objecte acabat i les possibles utilitats. Sempre que 

ha estat possible, s’ha registrat la superfície de treball i la no treballada, amb les distincions d’anvers i 

revers, les quals poden donar informació sobre l’ús intern en el cas dels contenidors. També s’ha 

identificat la tècnica de manufactura de la cistelleria; establir el tipus de tècnica emprat (teixit, cordat i 

d’espiral cosida) és necessari per proposar funcionalitats. La cistelleria teixida és molt versàtil i permet 

crear tot tipus d’artefactes, tant planers com voluminosos. La cistelleria cordada té més flexibilitat i 

permet crear objectes oberts, com ara trampes per peixos, i expansibles, com ara bosses. Per últim la 

cistelleria d’espiral cosida atorga més duresa i tensió als objectes, per la qual cosa és possible fer 

recipients per líquids, emmagatzematge, transport o safates d’assecar. No obstant, en cada una de les 

tècniques existeix una àmplia diversitat i combinacions possibles que poden desdibuixar aquests 

estàndards. Per últim, s’ha tingut en compte la localització o context en que apareixen els objectes, i la 

relació entre ells. La proximitat o distància entre els fragments de cistelleria documentats, ha ajudat a 

confeccionar cistells individualitzats, amb diferents diàmetres. No obstant, els objectes no s’han 

relacionat amb la resta d’evidències documentades als jaciments.  

 

Un cop més, la naturalesa fragmentària de la cistelleria conservada no permet arribar a conclusions 

clares sobre els morfotipus representats, ja que en alguns casos on no hi ha curvatura vertical es podria 

tractar d’objectes planers, com ara estores o tapadores, i no de recipients. En aquest cas, l’assignació a 

les diferents categories morfotècniques s’ha basat en la presència o absència de curvatura vertical i 

horitzontal, i de puntades que destaquen de l’últim feix conservat. 
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En l’anàlisi funcional també s’han buscat paral·lels en els exemples històrics i etnogràfics (veure 

Capítol 3), els quals permeten obtenir models d’ús des de perspectives més recents. Aquests exemples 

s’han tingut en compte a l’hora de proporcionar possibles funcions als objectes. 

 

Una altra manera d’aproximar-se a la funcionalitat d’aquests objectes és a través de les anàlisis de 

continguts o de substàncies adherides. Per exemple, es pensa en les substàncies impermeabilitzants que 

es podrien haver utilitzat per convertir els recipients cistellers en autèntics contenidors de líquids. 

Etnogràficament es coneix que varis pobles utilitzen resines o betum per a la impermeabilització dels 

seus recipients. Els pobles indígenes del sud-oest americà han usat la resina de pi des de temps antics; 

escalfaven la resina dins del cistell amb pedres calentes i quan estava fosa, aquesta s’escampava per tot 

l’objecte mentre es girava (Maitland, Tune i Grubb 2020). Tanmateix, els Guaranís de Paraguai 

preparaven cistells de boca petita per anar a buscar mel, que impermeabilitzaven amb la pròpia cera de 

les abelles (Expósito 2010). De forma experimental, Sholts et al. (2017) estudien els contenidors 

cistellers impermeabilitzats amb betum fets pels Chumash i d’altres grups californians amb una 

antiguitat de 5.000 anys. a través del replicat experimental de la seva producció.  

 

No obstant, en el cas de restes recuperades i estudiades en aquesta tesi no s’han dut a terme anàlisis 

de residus. Tampoc s’ha observat a simple vista la presència de substància adherida a la superfície i, per 

tant, aquest aspecte no s’ha pogut valorar. 

 

 

4.6. L’experimentació 

 

L’aproximació experimental a la tecnologia de la producció de les cordes i la cistelleria a la 

prehistòria proporcionen tota una sèrie de dades que poden permetre contrastar o refutar hipòtesis 

tecnològiques i funcionals generades en base a l’anàlisi del material arqueològic. El disseny de protocols 

experimentals permet abordar aspectes relacionats directament amb la seva producció, com són les 

etapes de recol·lecció, processat de les fibres, confecció de l’objecte i el seu ús.  

 

Una anàlisi detallada del procés d’elaboració a partir de les dades tecnològiques obtingudes durant 

l’estudi de les restes es la base del plantejament dels experiments. En aquest sentit, els estudis 

experimentals són fonamentals per conèixer l’instrumental utilitzat, per fer valoracions quantitatives 

(temps, materials emprats), per fer inferències sobre la metodologia emprada i per aproximar-nos als 

graus d’habilitat dels artesans. 

 

Tanmateix, un programa experimental basat en els passos documentats en la confecció dels objectes 

permet contrastar els usos proposats per a corda i cistelleria, especialment en aquells casos que es 

requereixen objectes de determinades característiques per complir la funció, com per exemple, les 

cordes dels arcs.  

En aquesta tesi l’experimentació ha tingut per objectiu obtenir una col·lecció d’impressions sobre 

argila de cistelleria elaborada amb diverses tècniques. Aquesta col·lecció s’ha utilitzat com marc de 

referència per a l’estudi de les impressions de cistelleria de la Cova Fonda. 

 

Existeixen diversos treballs experimentals per replicar impressions de corderia i cistelleria en argila 

amb l’objectiu d’aportar informació de les tècniques emprades en cistelleria i del propi procés 

d’elaboració de la ceràmica. Pel que fa a les cordes, a mode d’exemple es poden citar les reproduccions 

de les impressions fetes en fang de jaciments datats del Woodland Tardà (300 BC fins el contacte 

europeu) a Wisconsin (Estats Units), així com les impressions en fang provinents de Honshu i Hokkaido 

datades del període Jomon (7.000 – 1.000 BC) (Hurley 1979). A través de replicar una nombrosa 

tipologia de cordes i de comparar-les amb les impressions conservades, Hurley (1979) estableix que les 



133 
 

impressions de corda poden ser conseqüència del propi procés de producció, d’haver-se afegit 

deliberadament com a decoració o bé ser el resultat d’impressions fortuïtes. També Zhushchikhovskaya 

(2007) estudia les mateixes ceràmiques japoneses provinents de Honshu i Hokkaido fent replicats de 

corda i comparant-les amb les impressions arqueològiques, però sota la perspectiva de que les cordes es 

van usar no com a eina de decoració, sinó com a motius per decorar les ceràmiques amb relleus. 

 

Pel que fa a la cistelleria, hi ha nombroses evidències etnogràfiques sobre impressions de suports de 

cistelleria, així com també de corda, en la base de ceràmiques durant la seva producció (Hurcombe 

2008). Aquesta informació etnogràfica es pot veure potenciada si es combina amb treballs 

experimentals. En diversos treballs s’ha demostrat que el replicat experimental és útil per descriure la 

cistelleria de forma indirecte, com l’estudi de Hutcheson (2001) el qual crea una tipologia descriptiva per 

la cistelleria de la cova Palmetto Grove (SS3), a les Bahames, a través de crear motlles positius de les 

impressions i elaborant mostres de cada tipus de confecció amb una gran varietat de materials, les quals 

van ser impreses en fang per establir comparacions. Un altre exemple és el replicat experimental fet per 

Hurcombe (2008), dins el seu projecte Organics from inorganics, on treballa amb diferents tècniques 

cistelleres i varietat de matèria vegetal, creant una col·lecció de referència que permet estudiar les 

evidències arqueològiques a través de l’arqueologia experimental. En el seu treball, Hurcombe explica 

que les impressions fetes amb corda i cistelleria sobre ceràmica no solament poden respondre a 

necessitats funcionals (ús a mode de torneta), sinó que també poden representar elements decoratius. 

També demostra que amb l’arqueologia experimental és possible tenir en compte varis indicadors i 

combinar-los per tal d’obtenir dades que amb l’estudi directe de les impressions no seria possible; per 

exemple, fent variacions amb la pressió de la impressió és possible veure diferències sobre quan 

apareixen o no els elements del cistell, de la mateixa manera que combinant amb diferents materials 

vegetals.  

 

L’estudi de les tècniques cistelleres a partir de les impressions en materials tous de la Cova Fonda ha 

seguit el desenvolupament d’un protocol experimental. En primer lloc, s’han elaborat rèpliques 

experimentals dels elements de cistelleria (evidències en positiu), utilitzant materials vegetals i 

tècniques de manufactura comunament emprats per a la seva elaboració. En la seva totalitat, els 

objectes cistellers han sigut elaborats en forma de base i sense curvatura vertical per tal de poder crear 

impressions amb tota la seva superfície. En segon lloc, aquests replicats cistellers s’han usat per 

aconseguir reproduccions de les seves impressions en fang tou (evidències en negatiu), els quals han 

servit per verificar si el resultat produïa un impressió similar a l’observada en els elements ceràmics 

arqueològics. Les impressions s’han fet usant ambdues cares del cistell (la treballada i la no treballada) 

per poder determinar els patrons de confecció en les restes arqueològiques. Totes les mostres han sigut 

fotografiades a escala. Els resultats d’aquest programa experimental han sigut contrastats amb les 

hipòtesis desenvolupades en l’apartat 4.2.2. Evidències indirectes: impressions en materials tous. 
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EL JACIMENT DEL NEOLÍTIC ANTIC DE LA 

DRAGA. LA CORDERIA I LA CISTELLERIA EN 

CONTEXT 
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5. EL JACIMENT DEL NEOLÍTIC ANTIC DE LA DRAGA (BANYOLES). LA CORDERIA I LA CISTELLERIA EN 

CONTEXT 

 

Són ben pocs, o gairebé quasi cap, els jaciments peninsulars que presentin el seguit d’elements que 

es donen a La Draga. El jaciment de La Draga ha esdevingut una troballa excepcional al tractar-se d’un 

dels pocs casos de conservació de la matèria orgànica en context humit a la Península Ibèrica. Degut a 

les condicions anaeròbiques produïdes per la immersió dels materials arqueològics sota les aigües de 

l’estany o en nivell freàtic, ha permès recuperar evidències d’algunes produccions tècniques amb prou 

feines documentades en jaciments neolítics de la Mediterrània occidental. En aquest sentit, la 

recuperació de proves directes de fusta i de l’ús de fibres vegetals per a la producció de cordes i 

cistelleria esdevé clau per entendre en el seu conjunt, aquestes primerenques comunitats ramaderes.  

 

Localització i superfície 

 

El poblat de La Draga es localitza a 172 metres sobre el nivell del mar, a la part central de la vora 

oriental de l'Estany (Banyoles, Espanya), just en l'escanyament del vuit que forma, sobre platges de 

sorres carbonatades d’aquesta banda del llac (Figura 47). L’assentament té una superfície que supera els 

10.000 m2. Segons l’estratigrafia documentada, la topografia d’aquest indret en època neolítica 

presentava un desnivell de nord a sud i d’est a oest, fins a tocar la vora de l’Estany. 

 

 
 

 

 

Excavació i sectors del jaciment 

 

El jaciment ha estat excavat des del 1990 (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2000, 2006; Bosch et al. 2012; 

Palomo et al. 2014). Els quatre sectors que s’han excavat es troben en diferents condicions ambientals. 

El sector A es troba a la part terrestre i els nivells arqueològics estan per sobre del nivell freàtic. El sector 

Fig. 47. Localització geogràfica 
del jaciment neolític de La 
Draga (Banyoles) (extret de 
Bosch et al. 2012). 
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B i D també es localitzen també en la part terrestre, però per sota del nivell freàtic. Finalment, el sector 

C es troba totalment sota l’aigua del llac (Figura 48 i 49). 

 

 
 

Fig. 48. Correlació estratigràfica dels tres sectors excavats al jaciment de La Draga (extret de Palomo et 

al. 2017).  

 

 

Fig. 49. Planimetria general dels sectors excavats (extret Equip Draga). 
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Actualment, el poblat neolític queda dividit en dues zones, a banda i banda del passeig de Lluís Marià 

Vidal, el qual és un dic construït l’any 1850 (actual vora de l’Estany). L’antiga vora de l’Estany a mitjan 

del VIè  mil·lenni BC estava uns 12 m endins de l’aigua, una mica més enllà del final de les plataformes 

de les pesqueres. Tota aquesta zona de La Draga va ser assecada a finals del segle XIX fins a la carretera 

de Banyoles – Besalú (paratge conegut com la Vora Calenta) per a fer-hi camps d'hortalisses, que 

l’Ajuntament va oferir als pagesos que els volguessin explotar. Els primers metres del poblat sobre la 

platja neolítica (sector C), varen quedar submergits com a mínim des de l’alta edat mitjana fins a 

l’actualitat, a causa de la construcció dels primers dics entre els segles IX – X pels monjos benedictins del 

monestir de Sant Esteve de Banyoles. De totes maneres, l’àrea més extensa del poblat va restar sempre 

en terra ferma, i cobert de forma desigual pel nivell freàtic. En època neolítica, tot l’assentament estava 

fora de les aigües, tot i que les cabanes bastides arran de la vora de l’Estany devien de patir inundacions 

freqüents. 

 

Estratigrafia, cronologia i fases d’ocupació 

 

Els diferents sectors excavats presenten diferències estratigràfiques en funció de la relació entre els 

nivells arqueològics, el nivell freàtic i la làmina d'aigua de l'estany. 

 

En el sector A el nivell freàtic es troba per sota dels nivells arqueològics horitzontals , no obstant les 

puntes dels postes clavats en el subsòl estan conservades en les sorres carbonatades on si ha estat 

present l’aigua freàtica. En aquest sector no es conserva la matèria orgànica (fusta i fibres vegetals) i el 

nivell arqueològic presenta diversos horitzons sedimentològics. Generalment es tracta d’argiles d'origen 

terrigen que es dipositen per vessament superficial i que rebleixen els espais ocupats per diversos tipus 

de construccions (empedrats, fosses i llars) i que es recolzen pràcticament sempre sobre el subsòl 

lacustre (sorres carbonatades).  

 

En el sector B i D el nivell freàtic se situa per sobre del nivell arqueològic, el que ha permès que la 

matèria orgànica es conservi en molt bon estat. En aquest sector es diferencien dos horitzons. L’horitzó 

superior correspon a la fase II, amb ocupacions que apareixen per sobre d’un nivell de travertins, que 

formen paviments i superfícies enllosades que ocupaven una bona part del sòl excavat. Per sota es troba 

un nivell d'enderroc d'estructures realitzades amb fusta que corresponen a la fase I i que estan cobertes 

pel nivell de pedres de la fase II. Finalment, apareixen els postes clavats en les sorres carbonatades. 

 

El sector C és estrictament subaquàtic i presenta una successió de nivells geològics naturals 

d'aproximadament 175 cm de potència, caracteritzats per sorres travertíniques i sorres carbonatades. 

L'últim nivell de sorres travertíniques constitueix la riba de l'estany en època neolítica i és on apareixen 

els dos nivells arqueològics que corresponen a les dues fases d'ocupació de La Draga. Per sota dels 

estrats arqueològics, trobem un potent estrat de sorres carbonatades on es troben clavats els postes de 

fusta.  

Les 40 datacions radiocarbòniques obtingudes (taula X) sobre mostres de vida llarga mitjançant el 

C14 convencional (fusta i carbó, conjunt de varis individus de llavors o fauna) i sobre mostres de vida 

curta (una única llavor o resta de fauna) mitjançant el mètode d’AMS han permès situar 

cronològicament les dues fases d’ocupacions de La Draga (Bosch et al. 2012; Palomo et al. 2014; 

Andreaki et al. 2020; Piqué et al. 2021).  

 

Amb aquestes dades, les excavacions han demostrat que el jaciment es va ocupar en l’últim terç del 

VIè i el primer terç del Vè mil·lenni cal. BC. L’anàlisi bayesià de la les datacions ha permès determinar 

que la fase més antiga (Fase I), que correspon a la construcció i ús de les plataformes de fusta, es situa 
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en 5.292 – 5.085 cal. BC (Taula 7). La més moderna (Fase II) es situa entre el 5.093 – 4.713 cal. BC 

(Andreaki et al. 2020, Piqué et al. 2021) (Taula 8). 

Mostra Material 
Sector/Qua

drant 

Any 

BP 

Desviació 

estàndard 

68% 

Inter

val 

68% 

Inter

val 

95% 

Inter

val 

95% 

Inter

val 

UE/Fase Cronomodel 

Beta 

315052 
Cereal D 6270 30 

-

5303 

-

5215 

-

5318 

-

5084 
DVIII Plataforma 

Beta 

425194 

Pal de 

fusta 
A 6200 30 

-

5212 

-

5072 

-

5292 

-

5046 

Construc

ció 
Plataforma 

Beta 

425195 

Pal de 

fusta 
A 6280 30 

-

5305 

-

5216 

-

5324 

-

5132 

Reparaci

ó 
Plataforma 

Beta 

425196 

Pal de 

fusta 
A 6320 30 

-

5322 

-

5220 

-

5363 

-

5216 

Reparaci

ó 
Plataforma 

Beta 

453513 

Pal de 

fusta 
A 6401 38 

-

5470 

-

5321 

-

5475 

-

5310 

Construc

ció 
Plataforma 

Beta 

481571 

Pal de 

fusta 
A 6270 30 

-

5303 

-

5215 

-

5318 

-

5084 

Construc

ció 
Plataforma 

Beta 

481572 

Pal de 

fusta 
A 6320 30 

-

5322 

-

5220 

-

5363 

-

5216 

Reparaci

ó 
Plataforma 

Beta 

505910 

Pal de 

fusta 
A 6210 30 

-

5215 

-

5072 

-

5297 

-

5050 

Reparaci

ó 
Plataforma 

Ua 62941 
Pal de 

fusta 
B 6308 39 

-

5318 

-

5218 

-

5368 

-

5212 

Construc

ció 
Plataforma 

Ua 62942 
Pal de 

fusta 
D 6285 39 

-

5307 

-

5217 

-

5363 

-

5083 

Construc

ció 
Plataforma 

UBAR 

1247 

Pal de 

fusta 
B 6295 45 

-

5312 

-

5217 

-

5372 

-

5079 

Reparaci

ó 
Plataforma 

UBAR 

1248 

Pal de 

fusta 
B 6240 35 

-

5302 

-

5081 

-

5306 

-

5066 

Reparaci

ó 
Plataforma 

UBAR 

1293 

Pal de 

fusta 
B 6220 45 

-

5291 

-

5071 

-

5306 

-

5044 

Construc

ció 
Plataforma 

UBAR 

1308 

Pal de 

fusta 
B 6270 45 

-

5309 

-

5211 

-

5332 

-

5064 

Construc

ció 
Plataforma 

Beta 

505896 
Torba C 5360 30 

-

4320 

-

4070 

-

4328 

-

4054 
C5b 

Ocupació 

posterior 1 

Beta 

505895 
Torba C 5060 30 

-

3945 

-

3800 

-

3955 

-

3783 
C3b 

Ocupació 

posterior 2 

Beta 0000 Fauna B 6184 27 
-

5174 

-

5072 

-

5216 

-

5038 
BII 

Post-

Plataforma 

Beta 

278255 
Fauna C 6270 40 

-

5307 

-

5213 

-

5323 

-

5071 
CII 

Post-

Plataforma 

Beta 

278256 
Fauna C 6170 40 

-

5208 

-

5054 

-

5217 

-

4997 
CII 

Post-

Plataforma 

Beta 

315049 
Cereal D 6130 40 

-

5207 

-

4996 

-

5210 

-

4952 
DVII 

Post-

Plataforma 

Echo 

2448.1.1 
Cereal B 6090 90 

-

5207 

-

4850 

-

5292 

-

4791 
BII 

Post-

Plataforma 

ETH 

88872 
Cereal D 6116 26 

-

5203 

-

4995 

-

5208 

-

4945 
DVII 

Post-

Plataforma 

ETH 

88873 
Cereal D 6131 26 

-

5205 

-

5000 

-

5210 

-

4991 
DVII 

Post-

Plataforma 

ETH 

88874 
Cereal D 6152 26 

-

5208 

-

5037 

-

5209 

-

5010 
DVII 

Post-

Plataforma 

OxA 

20232 
Cereal B 6121 33 

-

5206 

-

4991 

-

5209 

-

4946 
BII 

Post-

Plataforma 

OxA 

20233 
Cereal A 6179 33 

-

5178 

-

5065 

-

5216 

-

5011 
AII 

Post-

Plataforma 

OxA 

20231 
Cereal B 6163 31 

-

5208 

-

5048 

-

5212 

-

5011 
BII 

Post-

Plataforma 

Beta Cereal D 6180 40 - - - - DIV Travertí 1 
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315050 5208 5061 5286 5003 

Beta 

315051 
Cereal D 6210 40 

-

5216 

-

5066 

-

5302 

-

5041 
DIIa Travertí 1 

Beta 

422871 
Fauna A 6100 30 

-

5200 

-

4952 

-

5208 

-

4907 
E260 Travertí 1 

Beta 

422872 
Fauna A 6050 30 

-

4997 

-

4905 

-

5036 

-

4846 

E261 

base 
Travertí 1 

Beta 

428247 
Fauna A 6060 30 

-

5006 

-

4905 

-

5198 

-

4847 

E258 

base 
Travertí 1 

Beta 

438952 
Cereal A 6140 30 

-

5206 

-

5005 

-

5210 

-

4997 

Llar de 

foc A 
Travertí 1 

HD 15451 Cereal A 6060 40 
-

5023 

-

4854 

-

5203 

-

4841 

Llar de 

foc A 
Travertí 1 

 

Taula 7. Datacions radiocarbòniques del jaciment de La Draga. Las datacions han estat calibrades utilitzant OxCal 

v4.4 i la corba de calibració IntCal20 (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html) (extret de Piqué et al. 2021). 

 

 
 

Taula 8. Distribució de probabilitats (68% d’interval de confiança) de les diferents fases d’ocupació de La 

Draga (extret d’Andreaki et al. 2020). 

 

Segons la cronologia, el jaciment de La Draga correspon a una de les primeres comunitats de pagesos 

establertes al nord-est de la Península Ibèrica. La primera ocupació neolítica o la més antiga (Fase I) és la 

més rica en materials i correspon a un hàbitat lacustre caracteritzat per la construcció de plataformes de 

fusta. A l’haver quedat submergida per sota del nivell freàtic, ha sigut possible que el material orgànic 

s’hi hagi conservat en excel·lents condicions. Aquesta Fase I va ser clarament identificada en les 

excavacions realitzades als sectors B,  C i D, i en ella s’ha recuperat una gran quantitat de carbons, les 

fustes de l’enderroc de les cabanes i els extrems superiors dels pals clavats a les sorres travertíniques de 

la base; en total, més de mil pals verticals, prop de dos-cents estris de fusta i objectes vegetals (Bosch, 

Chinchilla i Tarrús 2006). S’inclouen estris agrícoles (Palomo, Piqué i Terradas 2011; López-Bultó et al. 

2020), armes (Piqué et al. 2015), contenidors, pintes i altres tipus d’objectes (Bosch, Chinchilla i Tarrús 

2006; Palomo et al. 2013). Les restes de cistelleria i corderia fets amb fibres vegetals estudiats en 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html
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aquesta tesi provenen d’aquesta Fase I. Aquests objectes inclouen cordes, lianes, fibres i filaments 

vegetals (Piqué et al. 2018), així com un conjunt de cistelleria (Romero-Brugués et al. 2021). 

 

La fase més moderna (Fase II) o nivell superior (darrera ocupació neolítica) és pobre en materials, 

però incorpora la pedra com element constructiu. En aquest nivell, ha estat possible identificar un 

paviment de travertí en el sector D i parts del sector B, però el material orgànic no es conserva ja que va 

quedar per sobre del nivell freàtic. Aquests paviments de pedra cobrien les restes d’estructures de fusta 

col·lapsades en diferents sectors del jaciment (Figura 50). 

 

 
 

Fig. 50. Fotografies del sector D; esquerre correspon a la fase II i dreta a la fase I (imatges extretes de 

l’Equip Draga). 

 

 

El paisatge de La Draga 

 

A partir de dades pol·líniques de diferents sondejos, tant en el propi jaciment com en els sediments 

de l’Estany, i les restes carpològiques, dendrològiques i antracològiques ha estat possible reconstruir 

l’entorn neolític immediat del jaciment, dominat per formacions boscoses i predominat per les espècies 

higròfiles (Burjachs 2000; Antolin i Buxó 2011; Caruso-Fermé i Piqué 2014; Revelles et al. 2014, 2015).   

 

En les immediacions hi hauria vegetació de ribera: avellaners (Corylus cf avellana), freixes (Fraxinus 

sp.), llorers (Laurus nobilis), oms (Ulmus), pollancres (Populus sp.), salzes (Salix sp.), sanguinyols (Cornus 

sanguinea), saücs (Sambucus), verns (Alnus cf glutinosa) i la vidalba (Clematis vidalba). I, en els boscos 

propers, hi dominarien alzines/garrics (Quercus ilex-coccifera), arboç (Arbutus unedo),  aurons (Acer), 
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avets (Abies cf alba), ginebró-cada-savines (cf Juniperus), pins (Pinus sp.), roures (Quercus caducifolis), 

til·lers (Tilia) i ullastre/aladern fals i/o aladern de fulla estreta (Olea/Phillyrea). Amb un seguit d’espècies 

arbustives: boix (Buxus cf sempervirens), brucs (cf Erica), teix (Taxus baccata), espècies de Rhamnus 

(aladern i/o fràngula, púdol, espina cervina, arçot, espinavessa, etc), estepes (Cistaceae), així com les 

lianes d’heura (Hedera cf helix), les mores (Rubus sp., ulmifolius), évol (Sambucus ebulus), llambrusca 

(Vitis vinifera subsp. sylvestris), evidenciant la presència de lianes (Climatis vidalba) i  d’esbarzers  

(Rubus fructicosa). També creixien diferents tipus d’herbàcies, algunes pròpies dels ambients de ribera, 

camps de conreu i boscos: Brassicaceae, Carex sp., Cerastium sp., Chenopodium album, Galium sp., 

Silene sp., Stachys sp., Polygonum lapathifolium, Ranunculus sp., Rumex sp., Galium sp., Lolium sp., 

Cladium mariscus, Verbena officinalis entre d’altres. 

 

Aquest paisatge oferia una gran diversitat de plantes amb aprofitaments econòmics per aquesta 

societat, entre elles vàries que tradicionalment han estat utilitzades per produir cordes i cistelleria, com 

es veurà més endavant. 

 

 

La subsistència 

 

Els milers de restes carpològiques, així com el gran volum de restes faunístiques d’espècies 

domèstiques, els diversos instruments de fusta, alguns relacionats amb l’activitat agrícola i moltes altres 

evidències (Bosch et al. 2012), permeten caracteritzar amb precisió aquesta comunitat agrícola i 

ramadera.  En bona part els recursos explotats per aquesta comunitat, tant animals com vegetals i 

minerals, provenen d’un radi de 10 km, aprofitant l’entorn de l’Estany i el bosc caducifoli per fusta i 

combustible (Terradas et al. 2012). A jutjar pel registre arqueobotànic, carpològic i les restes 

arqueofaunístiques la subsistència es va basar principalment en la ramaderia i l’agricultura (Antolín i 

Buxó 2011; Saña 2011; Antolín et al. 2013). Els animals domèstics estan representats per bestiar boví, 

oví, caprí, porcí i el gos (Saña 2011). Es practicava un ramaderia mixta, en la qual es combinaven ramats 

de les quatre espècies esmentades anteriorment, exceptuant el gos. Els habitants de La Draga també 

participaven en la caça, tot i que era quantitativament menys important, corresponent només un 5% a 

animals salvatges (Saña 2011; Piqué et al. 2015). L’agricultura es va basar principalment en el cultiu del 

blat comú o nu (Triticum aestivum / durum / turgidum), que representava el 99% de tots els cereals i era 

el principal cultiu (Antolín i Buxó 2011). Malgrat tot, també es van cultivar altres cereals (Hordeum 

vulgare i Hordeum vulgare var. Nudum, Triticum dicoccum, Triticum monococcum), llegums (Vicia faba, 

Pisum sativun) i possiblement roselles (Papaver somniferum). També es documenta la recol·lecció de 

fruites silvestres, tot i que aquests recursos van tenir un paper menor en la subsistència de la comunitat 

(Antolín i Jacomet 2015). 

 

 

5.1. La corderia de La Draga 

 

4.1.1. Els materials: el conjunt de corderia de La Draga 

 

La rellevància científica de les cordes i cistelleria recuperats a La Draga té diversos aspectes. Per una 

banda, a causa de la seva cronologia, ja que el jaciment correspon a una de les primeres evidències de 

comunitats agrícoles del nord-est de la Península Ibèrica; també, degut a la conservació extraordinària 

del material orgànic i, per tant, la preservació d’objectes fets també amb material periple potencialment 

relacionats amb la producció de corda i cistelleria. I, per últim, a causa de la diversitat de tipus de corda i 

cistelleria documentats, que mostra una gran varietat de procediments de producció.  
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4% 

3% 1% 

45% 

47% 

Lianes 

Fibres 

Nus 

Cordills 

Cordes 

Les cordes de La Draga van ser objecte d’un estudi preliminar de caràcter descriptiu en les primeres 

monografies realitzades sobre el jaciment, on es van tenir en compte aspectes formals i mètrics (Bosch, 

Chinchilla i Tarrús 2000, 2006) però hi mancava una descripció sistemàtica de tots els objectes 

recuperats i una anàlisi tecnològica. Les restes del 2002 van ser les úniques examinades per Werner 

Schoch, el qual va determinar que es tractava possiblement de fibres de til·ler (Tilia sp.), d’entre 

l’escorça i el tronc (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2006).  

 

En aquest treball es pretén anar més enllà, proporcionant nous coneixements sobre els primers 

indicis de corderia neolítica, especialment pel que fa a la seva funció i processos de producció.  

 

Totes les restes provenen de la Fase I, concretament del sector terrestre B, descobertes durant les 

campanyes de 1998 – 2005. Totes elles es van recuperar directament durant l’excavació o el tamisatge 

amb aigua. Tant els cordills, com les cordes es van restaurar immediatament després de l’excavació 

mitjançant el mètode de liofilització i les carbonitzades consolidació i assecatge controlat (Chinchilla, 

García i Aguer 2017). Tot l’estudi s’ha dut a terme després de la restauració. 

 

 

4.1.2. Resultats i discussió 

 

La mostra consta de diverses restes de cordes i fibres vegetals, amb un total de 75 restes, 

organitzades en 22 registres. Els registres corresponen a les fitxes desenvolupades per cada número 

d’inventari que s’ha donat durant l’excavació a una peça o conjunt de peces que semblaven associades 

entre elles. Probablement algunes de les restes pertanyin als mateixos ítems. En alguns casos, sota un 

mateix número de registre hi ha diverses restes, que poden provenir d’una mateixa corda o cordill, 

encara que no sempre es pot afirmar. No hi ha una correspondència entre nombre de restes i entrades 

de registres.  

 

El tractament de conservació mitjançant el mètode de liofilització ha alterat el color i les 

característiques superficials de les restes. No obstant, l'estat de conservació és suficient per permetre la 

descripció de les principals característiques tecnològiques. Algunes de les restes estan parcialment 

carbonitzades i tots els seus extrems estan trencats o esfilagarsats. La seva superfície es presenta llisa, 

tot i que en alguns registres restin textures rugoses o aspres. Les restes de corda conserven una 

coloració marronós fosc, tot i que en alguns casos tenen un to més clar.  

 

 

Classificació de les cordes segons les seves característiques tècniques i morfològiques 

 

Totes les variables han sigut enregistrades en format de fitxa per cada un dels 22 registres (Annex I). 

Es presenta una distribució de les restes per categories (Gràfic 1) i un resum del resultat de l’anàlisi 

(Taula 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Percentatges de les 

categories morfotècniques de 

les cordes de La Draga. 
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Registre Sigles  (núm. 

referència 

inventari) 

Tipus objecte Tipus 

tècnica 

Nre. 

reste

s 

Torsió 

inicial 

Torsió 

final 

Angle 

torsió 

Nre. 

cordills 

Long. 

(mm) 

Gruix 

(mm) 

Nre. 

torsions/ 

cm 

Espècie 

fibres 

1 D98 JF-86 (13)  Corda trenada 1 - - 15°- 20° 3 (3-ply) 53 16 0,5 - 

2 

 

D01 KA-87 (7) 

  

Cordill z-spun 5 - - 10°- 15° - 55/    

21-36 

3/1-2 - - 

3 

 

D01 JJ-87 (22)  

  

Cordill s-spun 6 - - 20° - 37-52/ 

17-34 

8/2-4 - Tilia sp.  

4 D01 JJ-87 (43)  Fibra - 1 - - - - 100 2 - - 

5 D01 KB-87 (13)  Cordill s-spun 3 - - 35°- 40° - 39 -69 7-9 - - 

6 D01 KB-87 (22)  Cordill s-spun 6 - - 25°- 30° - 24-45 4-5 - - 

7 

 

D01 KB-87 (27)  

  

Corda Z s,s,s 1 s Z 40°- 45° 3 (3-ply) 67 11 1,5 - 

  Cordill s-spun 3 - - 15°- 20° - 28-65 5-6 - - 

8 D01 KC-87 (15)  Cordill s-spun 1 - - 30° - 36 6 - - 

9 D02 KB-88 (14)  Corda S z,z 1 z S 15°- 20° 2 (2-ply) 35 5 3 - 

10 D02 KB-88 (15)  Cordill s-spun 1 - - 20° - 52 8 - Urtica sp. / 

Linum sp.  

11 D02 KB-89 (5) Cordill s-spun 1 - - 20° - 48 4-5 - - 

12 D02 KB-89 (8) Cordill s-spun 1 - - 10° - 28 5-7 - - 

13 

 

D02 KB-89 (21)  

  

Cordill s-spun 3 - - 20°- 25° - 37/    

18-21 

8/2-3 - - 

14 D02 KC-90 (7) Cordill s-spun 1 - - 20°- 25° - 56 7 - - 

15 D03 JI-85 (6) Cordill s-spun 3 - - 15°- 20° - 15-22 4-6 - - 

16 

 

 

D04 JI-92 (9) 

  

  

Manyoc de 

cordes 

S z,z 1 z S - 2 (2-ply) 1916 

(aprox.) 

4-5 - Urtica sp. / 

Linum sp.  

Nus - 1 - - - 2 (2-ply) 10-13 7 - Urtica sp. / 

Linum sp.  

Cordes soltes S z,z 29 z S 30° 2 (2-ply) 1150 

(suma) 

4-5 3 Urtica sp. / 

Linum sp.  

17 D05 JJ-92 (16)  Corda S z,z 1 z S 25°- 30° 2 (2ply) 90 4-5 3 - 

18 D05 R(8) Corda S z,z 1 z S 25°- 30° 2 (2-ply) 41 4-5 3 - 

19 DO2 JJ-88 (15) Fibra - 1 - - - - - - -  

20 D01 KD-88 (23)  Rotlle de 

liana 

- 1 - - - - - 30 - - 

21 D04 EJ-72 (1)  Rotlle de 

liana 

- 1 - - - - 500 50 - Clematis 

sp. 

22 D98 JG-85 (29) Rotlle de 

liana 

- 1 - - - - 150 30 - - 

 

Taula 9. Descripció de les cordes de La Draga segons les seves característiques tècniques. 

 

 

Entre els tipus de corda recuperats a La Draga, cal esmentar diverses lianes entrelligades i un rotlle 

circular de lianes de Clematis sp., els quals no presenten cap tipus de preparació prèvia.  

 

El conjunt de restes que presenten una tècnica associada consta de 70 fragments, d’on s’han 

diferenciat quatre categories segons la tècnica emprada i morfologia (Taula 9, Figura 51): 34 fragments 

de cordills, 1 corda trenada, 34 cordes torçades (inclou un manyoc de corda) i 1 nus associat al manyoc 

de corda.  
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Fig. 51. Cordes de La Draga: a) manyoc de corda 2-ply torçada S z,z JI-92 (9); b) detall del nus JI-92 (9) 

associat al manyoc de corda torçada; c) corda 3-ply torçada Z s,s,s KB-87 (27); d) corda 2-ply torçada S 

z,z JJ-92 (16); e) corda 3-ply trenada JF-86 (13); f) corda 2-ply torçada S z,z R(8); g) corda 2-ply S z,z KB-88  

(14) (extret de Piqué et al. 2018). 

 

Entre les tècniques de producció de corda, predomina la torsió (en 68 ítems), però també es 

documenta la tècnica del trenat. També s’ha documentat un nus que probablement és el final d’una 

corda (Taula 10). Dins la tècnica de torsió, el patró de gir dominant és la torsió dreta o S-twist, amb 

cordills torçats cap a l’esquerra o z-spun, donant com a resultat cordes majoritàriament S z, z (patró 

documentat en 33 casos). No obstant, és probable que almenys 30 corresponguin al mateix ítem 

individual, D04 JI-92 (9) ja que totes les restes presenten una gran similitud a nivell tècnic i morfomètric. 

Només en un cas, D01 KB-87 (27), es representa el patró Z s, s, s.  

 

Tècnica de producció Cordill Corda 
Cordes 

soltes 

Manyoc de 

corda 
Nus Total 

Trenat - 1 - - - 1 

s-spun 29 - - - - 29 

S-twist - 3 29 1 - 33 

z-spun 5 - - - - 5 

Z-twist - 1 - - - 1 

Cap - - - - 1 2 

Total 34 5 29 1 1 70 

Taula 10. Tipologia de tècniques i quantitat de fragments comptabilitzats al conjunt de corderia de La 

Draga. 

 

S’han individualitzat quatre cordes 2-ply: D04 JI-92 (9), D02 KB-88 (14), D05 JJ-92 (16) i D05 R (8). 

Només en dos casos s’han utilitzat tres cordills (3-ply); aquests són els casos de la corda trenada (D98 JF-

a 

b 

c 

d 

e f g 
0                       5 cm 
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86 (13)) i la corda torçada Z s, s, s (D01 KB-87 (27)). Entre els cordills, el patró de torsió dominant és el s-

spun; en només 5 casos s'ha identificat el patró z-spun. Probablement, aquests cordills formessin part 

de les cordes determinades. 

 

Dues mesures poden ajudar a determinar el procés de producció i ús de les cordes: la mida i l’angle 

de torsió. Per una banda, les mesures de les cordes revelen diferències entre elles; el seu gruix oscil·la 

entre els 4 i els 16 mm. La més gruixuda és la corda trenada (16 mm), seguida de la corda torçada 3-ply 

de 11 mm de gruix, mentre que les cordes 2-ply són més primes (4-5 mm). La mida de la corda sembla 

estar relacionada, per tant, amb el nombre de cordills. 

 

L'angle de torsió de les fibres també és variable, essent el més comú el que oscil·la entre els 10º - 25º 

(26 casos) amb un angle de torsió suau, però també es representen els elements amb un angle de 25º - 

30º (8 elements) i 30º - 45º (6 elements). Segons aquesta variable, la majoria de les cordes presenten 

una rigidesa de torsió suau-mitjana. Segons el gruix i l'angle de torsió, les cordes són primes, però al 

mateix temps fortes i resistents. 

 

Les longituds de les cordes són el resultat de la desigual conservació de les restes. Es tracta  

majoritàriament petits fragments que no superen els 90 mm. L’única excepció és el manyoc de corda 

torçada, que s’aproxima a 2000 mm.   

 

 

La matèria primera 

 

S’han analitzat quatre de les mostres per determinar la matèria primera utilitzada. Les 

característiques anatòmiques observades en aquestes mostres són diferents, cosa que indica que s’han 

utilitzat diferents tàxons per fabricar-les. 

 

El manyoc de corda (D04 JI-92 (9)) està format per fines fibres retorçades. La superfície d’aquestes 

fibres observada amb el microscopi electrònic (Figura 52) mostra característiques pròpies del floema de 

les tiges d’algunes dicotiledònies. En concret, s'ha pogut observar la presència dels nodes típics 

d'aquesta part de la planta. Segons Bergfjord i Holst (2010), aquests nodes són característics de la 

superfície de les fibres del floema de diversos tàxons, entre ells l’ortiga (Urtica sp.) i el lli (Linum 

usitatissimum). La mostra D02 KB-88 (15) també mostra característiques de les fibres de floema en 

aquest cas en secció transversal (Figura 53). 

 

Fig. 52. Vista al 

microscopi electrònic de 

les tiges de fibres del 

floema en la mostra D04 

JI-92 (9), amb la presència 

de nodes (extret de Piqué 

et al. 2018). 
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Fig. 53. Vista al microscopi electrònic de les seccions transversals (esquerra i superior) i longitudinals (a 

sota) de les tiges de fibres del floema de la mostra D02 KB 88 (15) (extret de Piqué et al. 2018). 

 

La mostra D01 JJ-87 (22) té característiques anatòmiques completament diferents. En aquest cas, ha 

estat possible observar fibres liberianes, és a dir, les que es troben en el càmbium, part del tronc 

d’arbres o arbustos que es situa entre l’escorça i l’albura i on es produeix el creixement de la planta. 

L’observació de les fibres amb els microscopis, tant electrònic com òptic, mostra la presència de feixos 

vasculars en la secció transversal i radis multiseriats a les seccions longitudinals (Figura 54). Aquestes 

característiques anatòmiques suggereixen l'ús de fibres liberianes obtingudes de l'escorça interna 

d'arbres o arbustos per produir les cordes. Les característiques anatòmiques són similars a les de 

l’escorça interna de Tilia sp., mentre que les característiques macroscòpiques indiquen l’ús de tires 

gruixudes. 

 
 

Fig. 54. Vista en microscopi electrònic de la secció transversal (esquerra) i longitudinal (dreta) de les 

fibres llenyoses de la mostra D01 JJ-87 (22) (extret de Piqué et al. 2018). 
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Finalment, la mostra D04 EJ (72) s’ha identificat com a Clematis sp., un arbust enfilador o liana. En 

aquest cas, la liana no es va processar, sinó que només es va enrotllar i emmagatzemar per utilitzar-la. 

 

Fins ara, a la Península Ibèrica l’escàs registre arqueològic de cordes prehistòriques només aportava 

evidències de l’ús de fibres obtingudes a partir de l’espart, on el cas més conegut és el jaciment del 

Neolític Inicial de Cueva de los Murciélagos (Cacho et al. 1996). La ubicació dels jaciments, principalment 

al sud-est de la Península Ibèrica, explica probablement l’ús d’aquest tàxon, ja que l’herba d’espart es 

troba normalment en aquesta zona seca. Al nord-est de la Península Ibèrica, en canvi, les condicions 

climàtiques no eren favorables per a l’espart, sinó que eren condicions més aviat humides, les quals van 

permetre l'expansió del bosc caducifoli durant el Neolític Inicial. Al jaciment de La Draga, l’anà lisi del 

carbó vegetal i del pol·len mostra el domini de les rouredes denses a finals del 6è i principis del 5è 

mil·lenni cal BC (Caruso-Fermé i Piqué 2014; Revelles et al. 2015) i, en conseqüència, les matèries 

primeres disponibles eren diferents. 

 

L'ús de fibres de floema, com s'ha esmentat anteriorment, està ben documentat en jaciments 

arqueològics, des del Paleolític fins al Neolític a Europa. En els hàbitats de la zona circum-alpina, les 

fibres liberianes més freqüentment documentades són el lli i el til·ler, on probablement el lli es conreava 

amb aquesta finalitat. L'ús de fibres de lli específicament per a cordes i tèxtils està documentat en 

jaciments de la zona circum-alpina des del 4.000 BC (Médard 2008; Maier i Schlichtherle 2011). El cultiu 

del lli es documenta durant la segona meitat del 6è mil·lenni cal BC a Europa Central (Jacomet 2007a; 

Kreuz 2007) i també al sud i l'interior d'Espanya (Peña-Chocarro 1999; Stika 2005; Rovira 2007; Pérez-

Jordà i Carrión-Marco 2011). Tot i això, no s’ha trobat cap evidència de lli cultivat al nord-est de la 

Península Ibèrica datat d’abans del 5è mil·lenni cal BC i la seva presència és molt escassa abans de l’Edat 

del Bronze (Antolín i Jacomet 2015).  

 

Al jaciment de La Draga no ha estat documentat fins ara el cultiu del lli (Antolín i Buxó 2011; Antolín 

2013). No obstant això, han pogut ser recuperades algunes llavors d'Urtica sp. (Antolín 2013), cosa que 

demostra la disponibilitat d’aquesta planta i el seu possible ús per part dels habitants de La Draga. L'ús 

de l'ortiga és ben documentat per a la producció de corda i tèxtils en documents històrics, però també 

s'ha identificat, per exemple, al jaciment arqueològic de l'Edat del Bronze de Lusehøj (Dinamarca) 

(Bergfjord et al. 2012). La diferenciació microscòpica entre l’ortiga i el lli és difícil i, malauradament, 

l’estat de conservació de les fibres i les cordes a La Draga dificulta el procés d’identificació, 

principalment a causa dels processos de restauració. Es necessiten anàlisis addicionals per obtenir una 

identificació més precisa d’aquestes fibres de floema. 

 

Per altra banda, l’ús de fibres liberianes de l’arbre i, sobretot, del til·ler, està ben documentat al nord 

d’Europa durant la història i la prehistòria (Myking, Hertzerb i Skrøppa 2005). Les regions circum-alpines 

també han proporcionat proves del seu ús, per exemple, a Arbon Bleiche a Suïssa, datat de 3.384 – 

3.370 BC (Médard 2003), i amb l'equipament de l’Home de Gel "Ötzi" (Pfeifer i Oeggl 2000). Al jaciment 

de La Draga, el tàxon Tilia sp. s’ha documentat entre les restes de fusta, cosa que suggereix la 

disponibilitat d’aquest a l’entorn de l’assentament (Caruso-Fermé i Piqué 2014). 

 

La variabilitat i nombre d’individus de les cordes de La Draga 

 

En el conjunt de corderia de La Draga, les característiques morfològiques i tècniques similars, la 

matèria primera determinada i la seva ubicació al jaciment permeten proposar diverses associacions de 

restes que podrien pertànyer a un mateix individu. L’anàlisi preliminar de la distribució de les cordes ha 

permès proposar possibles relacions entre elles. S’han establert fins a 4 possibles agrupacions, amb les 

que s’estima que el nombre mínim d’individus de cordes és de 5  (Figura 55).  
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La primera corda individualitzada correspon a l’associació 1, format pels registres 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13 i 14 (cordills) i el 7 (corda). S’hi podria afegir el registre 15, encara que es presenta més allunyat. 

En aquest cas, per semblances en l’aparença i la torsió que presenten tots els cordills (tenen una torsió 

s-spun) es pensa que les restes de cordill formarien part d’una mateixa corda gruixuda i forta, de torsió Z 

s,s,s (que seria la corda corresponent al registre 7), tot i la poca concentració de les restes. La diferència 

de mesures de gruix dels cordills (entre 2 i 9 mm) presentades en la taula X es deu a que possiblement 

estaríem davant del que en realitat són cordills ben conservats (els més gruixuts) i cordills torçats de 

menor gruix on els brins s’haurien anat desprenent de les restes més gruixudes. Així, la mitjana de 

mesures de gruix dels cordills (prenent només aquells majors) és de 6 mm, coincidint amb el gruix dels 

cordills de la corda anomenada registre 7. Només un dels fragments (D02 KB-88 (15) ha sigut determinat 

a nivell anatòmic com a fibres d’Urtica sp. o Linum sp. , tot i que es pensa que la resta també estarien 

fets amb el mateix material, donades les seves característiques morfotècniques. 

La segona corda individualitzada correspon a l’associació 2, formada pel registre 2 (únics 5 cordills 

torçats en sentit z) i el registre 9 (única corda torçada en sentit S z,z). També aquí, la diferència de 

mesures de gruix entre els 5 cordills es donaria pel mateix cas de despreniment de brins torçats (cordills 

més prims) dels cordills conservats més gruixuts. En aquest cas, es pensa que els 5 cordills del registre 2 

(amb un gruix de 3 mm) formarien part de la corda anomenada registre 9 (els seus cordills mesuren 5 

mm de gruix). No obstant, cap dels fragments ha sigut analitzat a nivell anatòmic, per la qual cosa 

faltaria contrast a través de la matèria vegetal emprada.  

 

La tercera corda individualitzada correspon a l’associació 3, formada pels registres 16, 17 i 18 

(cordes). Els tres fragments de corda han estan confeccionats amb el mateix patró S z,z, tenen un mateix 

gruix d’entre 4 i 5 mm i la seva rigidesa de torsió mitjana coincideix. A més, a excepció del registre 18 

que es va trobar al garbell, els altres estan a gran proximitat entre ells. Només s’ha identificat la matèria 

vegetal del fragment D04 JI-92 (9), on s’han determinat fibres d’Urtica sp. o Linum sp. No obstant, 

donades les seves semblances molt probablement tots 3 fragments estarien confeccionats amb la 

mateixa matèria primera. 

 

Per últim, la quarta corda individualitzada pertany a l’associació 4, formada pel registre 1. Aquest 

fragment correspon a l’únic exemplar de corda trenada de tot el conjunt de La Draga i que es troba 

separat de la resta de fragments. La matèria primera emprada no ha sigut identificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 55. Distribució espacial de 

les restes de cordes i cordills 

de La Draga. 
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Finalment, els registres 3 (cordill) i 4 (fibra) no presenten similituds amb les associacions 

presentades, tot i que es troben dins l’associació 1. El cordill D01 KA-87 (7) conserva l’única torsió z-spun 

documentada al conjunt, contrària a la resta dels cordills. En aquest fragment s’han identificat les 

úniques fibres de Tilia sp., les quals per textura i aparença sembla que també podrien correspondre amb 

el fragment de fibra. Manca la determinació del registre 4 per poder corroborar-ho. 

 

Tot i que s’han estudiat tots els fragments per separat, segons la seva posició, morfologia, mida i 

tècnica de fabricació, totes les restes amb el número d’inventari D01 KB-87 (27) es poden considerar 

que pertanyen al mateix ítem individual, així com les restes amb número d’inventari D04 JI-92 (9). 

Corresponen, respectivament, al registre 7 (dins l’associació 1) i al registre 16 (dins l’associació 3). Els 

petits cordills localitzats a prop de cordes soltes són probablement fragments separats dels més grans, 

però de moment no és possible confirmar aquest punt.  

 

 

Evidències de producció local de corda al jaciment de La Draga 

 

Per la confecció d’una corda, tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, el mètode més simple no 

necessita eines ja que la torsió o el trenat es pot fer amb les mans o fent torçar les fibres sobre la cuixa. 

No obstant, es pot inferir l’ús d’utillatge pel processat de les fibres i la confecció de cordes a La Draga a 

través dels paral·lels etnogràfics i bibliogràfics que s’han presentat.  

 

Per l’extracció de les fibres, en el cas de fibres dures (monocotiledònies), són necessàries eines que 

permetin l’eliminació de l’escorça externa mitjançant el raspat. Pel que fa a l’instrumental de pedra 

tallada present a La Draga, són pocs els elements determinats en relació amb el raspat de fusta o altres 

plantes.  

 

En aquest sentit, les anàlisis funcionals (Gibaja 2011: 97) han determinat l’ús de dues ascles i una 

làmina de sílex pel raspat de matèria vegetal, com podria ser fusta o plantes no llenyoses. Una de les 

limitacions que es presenten durant l’anàlisi del material lític tallat és que els rastres de certs tipus de 

treballs, com podria ser el raspat de matèries vegetals, sovint es desenvolupen poc i queden 

emmascarats amb els usos finals que generen poliment; aquest és el cas dels estris emprats com a falçs, 

nombrosos a La Draga, i que el seu ús anul·la els poliments anteriors. També es documenten eines amb 

traces d’haver treballat fibres vegetals toves, com els musclos (Mytilus galloprovincialis) (Clemente i 

Cuenca 2011: 139), per tasques relacionades amb el tall i el raspat de les fibres. Aquest processat 

vegetal podria respondre a les necessitats de confecció de cordam a La Draga. 

 

Per altra banda, també es poden relacionar amb la producció de corda les pintes recuperades en el 

jaciment. Concretament s’han trobat dues pintes ben conservades i restes de pues de pinta fetes de 

fusta de boix (Buxus sempervirens) (Figura 56) (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2006: 148 – 149). Tot i que 

considerades com a pintes per ús personal o com un instrument relacionat amb el tèxtil (Bosch, 

Chinchilla i Tarrús 2006: 93 i 113, peça 87, 88 i 122), una tercera utilitat  possible estaria en relació amb 

el pentinat de fibres toves per procedir a la posterior torsió de les fibres i confecció de cordam per la 

seva semblança amb pintes actuals (figura X).  

 

Les pintes presenten les puntes de les pues arrodonides degut a l’ús, no obstant l’anàlisi funcional no 

ha permès observar traces d’ús distintives del treball amb fibres vegetals degut als processos de 

restauració de la fusta, pel que no es pot ara per ara confirmar el seu ús (De Diego et al. 2018).  
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Fig. 56. Esquerre: pintes fetes de fusta de boix, corresponents a la peça 87 i 88 (extret de Bosch, 

Chinchilla i Tarrús 2006: 93). Dreta: fotografia d’una pinta pel tractat de fibres en l’actualitat (extret de 

Rösel-Mautendorfer, Grömer i Kania 2012: 195). 

Existeix una altra peça feta en os, classificada com una pinta de decorar ceràmica o gradina (Rueda 

2000: 192) i, posteriorment, com una eina de tall (Legrand-Pineau 2011: 118). Per aquesta eina s’ha 

proposat també un ús hipotètic com a separador de fibres vegetals, no obstant caldria contrastar-ho a 

través d’una anàlisi microscòpica per estudiar les possibles marques d’ús, així com l’existència de 

microrestes vegetals.  

 

Un dels estris més abundants a La Draga són els elements apuntats (punxons), generalment 

elaborats sobre metàpodes (Legrand-Pineau 2011: 114 – 116, veure figura 7 i 8) i tíbies (De Diego et al. 

2017). La utilització de puntes o punxons d’os pel torçat i treball amb fibres vegetals és àmpliament 

documentat en la història i l’etnografia, com els coneguts a Islàndia i Portugal (Lacorre 1960 i Heite 

1998, citats a Soffer 2004), o en els grups èsquims, els Ik, els Tlingit o els Tsimshian (Soffer 2004). També 

es troben paral·lels arqueològics a Vogelherd, Alemanya (Soffer 2004), tot i que pel Paleolític. L’anàlisi 

funcional d’una mostra de punxons de La Draga indica que efectivament alguns d’ells van ser emprats 

per treballar fibres vegetals (De Diego et al. 2018). 

 

Finalment, els elements anomenats agulles biapuntades (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2006: 27 – 126) 

fetes sobre boix i sense perforar, amb un gruix que oscil·la entre 6 i 11 mm, podrien correspondre a 

possibles fusos o bobines de cordill, com els documentats arqueològicament per Bocquet i Houot (1994) 

o per Soffer (2004) i experimentalment per Boucherat (2009). Altres estudis suggereixen que s’haurien 

utilitzat com a fusos de filar o com a llançadores per teixir (De Diego et al. 2018). En aquest treball, es 

van fer replicats experimentals d’aquests objectes i es van analitzar les seves traces després del seu ús, 

descobrint un incipient poliment i diferents estries compatibles amb les traces d’ús en altres objectes 

arqueològics al treballar material vegetal. 

 

 

La funció de les cordes de La Draga 

 

Etnogràficament, les cordes poden tenir molts usos, des de la captura d'animals fins a la pesca i 

l'escalada de penya-segats o per fixar components en les estructures de construcció. Altres usos 

inclouen, l’emmanegament, sostenir pesos, tota mena d’objectes d’ornaments i estris, la fabricació de 

0                                           10 cm 
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trampes, cordes d’arc, xarxes, eines de caça, bosses. o cordes que s’empren com a corretges de 

transmissió (per exemple per fer girar una fusta per fer foc).  

El gruix de les cordes i la seva flexibilitat o rigidesa poden estar relacionats amb la seva funció. 

Normalment, les cordes de petit diàmetre fabricades amb una forta torsió (Emery 1966 explica el 

concepte de hard spun o torsió forta) s’utilitzen per fabricar xarxes, per emmanegar eines o fer trampes 

i per teixir certs tipus de cistelleria teixida. Per altra banda, les cordes de diàmetre més ampli i torsió 

més suau s’utilitzen per fabricar altres tipus de cistelleria i, sobretot, sandàlies.  

 

Tenint en compte la diversitat d'objectes recuperats a La Draga, les cordes es podrien haver utilitzat 

per a una àmplia gamma de propòsits, organitzats en tres àmbits. 

 

Per una banda, destacarien els usos més aviat domèstics i personals. Els abundants objectes 

d’ornament, generalment fets sobre matèria malacològica (Oliva 2015), però també mineral, vegetal i 

òssia requeririen de la participació d’un fil, cordill o corda pel seu ús. Entre  els elements d’ornament 

podem destacar denes de collaret fetes en diverses matèries, anelles d’os i valves d’ostres, valves de 

petxines perforades i cargols perforats (Oliva 2015). En aquest apartat, també hi trobaríem les pintes de 

fusta de boix amb perforacions que permetrien emprar una corda per sostenir-les (Bosch, Chinchilla i 

Tarrús 2006: 93), així com la cullera d’os amb una ranura en el mànec per fixar una possible corda (figura 

X), el raspador dentat o gradina sobre escàpula d’os perforat (Figura 57) o les agulles que requeririen de 

la participació de fils, cordill o cordes per a la seva funció, com ara la confecció de vestits, de pell o teixit, 

o per la fabricació de cistelleria, estores o altres elements cosits amb corda vegetal. A La Draga s’ha 

documentat una agulla de cap anular (Rueda 2000: 166, 185 – 197, 188, 192) i tres fragments d’agulles 

perforades anomenades aiguilles à chas (Legrand-Pineau 2011: 117) fetes a partir d’os llarg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57. Esquerra: Cullera sobre diàfisi d’os llarg amb una ranura al mànec (extret de Rueda 2000: 195 i 

Legrand-Pineau 2011: 112). Dreta: útil sobre escàpula de rumiant que podria correspondre a una pinta o 

gradina (extret de Legrand-Pineau 2011: 112, 118). 

 

Per altra banda, destacarien els usos funcionals o agrícoles, on hi haurien estris bisellats que 

necessitarien d’un emmanegat, com ara les aixes, així com també les parts actives de projectils (puntes 

de fletxa) i l’emplomat. Els estudis traceològics porten a pensar que els geomètrics de sílex recuperats a 



153 
 

La Draga (Gibaja i Palomo 2006) eren emmanegats en forma de projectils, tant de forma transversal a la 

tija de la fletxa, com en forma de punta al seu extrem. També apareixen a La Draga eines de fusta amb 

poms als mànecs (tallant de roure i falçs) que permetrien assegurar la subjecció dins de la mà, a través 

d’un lligam per a conservar l’instrument. Important també és el nombre de recipients ceràmics 

recuperats que presenten nanses de cinta de diversa tipologia (Bosch i Tarrús 2011). En alguns casos, 

aquests tipus d’elements podrien necessitar la participació de cordes per fixar-los, sostenir-los o penjar-

los. També es documenten recipients de fusta de roure que presenten elements de prensió 

caracteritzats bàsicament per nanses de cintes o tubulars (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2006: 27 – 126).  

 

Per últim, cal mencionar un ús potencialment arquitectònic. Les lianes documentades a La Draga 

probablement estaven a punt per ser utilitzades directament. Es coneixen cordes similars fetes de lianes 

de vidalba als nivells de Somerset (Coles 1987) i als hàbitats lacustres del Neolític Alpí (Pétrequin i 

Pétrequin 1988). Seguint les interpretacions per a aquestes troballes, les cordes de vidalba s’usarien per 

mantenir units elements arquitectònics. Aquesta funcionalitat, també es relaciona amb l’existència 

d’uns objectes de fusta determinats com a ganxos, degut a la forma que conserven. D’entre els 

comptabilitzats a La Draga (un total de 7), n’hi ha tres que tenen una perforació al centre amb traces del 

pas d’una corda (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2006: 40, 91, 92) i només en resta un de sencer (Figura 58). 

Identificats com a part del mobiliari intern de la cabana, segurament s’emprarien mitjançant el lligat 

amb corda. Les dues cordes 3-ply més gruixudes i fortes recuperades a La Draga (D98 JF - 86 (13) i D01 

KB - 87 (22)), així com el rotlle de liana, es podrien haver utilitzat per reforçar les juntes dels elements de 

fusta de les cabanes. Usos similars s’han documentat al jaciment arqueològic de Clairvaux (Jura francès) 

a finals del IV mil·lenni cal BC (Pétrequin i Pétrequin 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58. Ganxo sencer de boix (extret de Bosch, Chinchilla i Tarrús 2006: 91). 

L’ús de cordes com a cordes d’arc mereix una menció especial. Fins al moment, a La Draga s’han 

documentat tres arcs: dos arcs fragmentats (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2006: 27 – 126) i un arc sencer 

(Piqué et al. 2015). Dos presenten encaixos i/o reduccions de les parts distals per la subjecció de la corda 

als extrems conservats i estan  fets de teix (Taxus baccata), com la majoria dels arcs neolítics europeus. 

El manyoc de corda torçada, així com les cordes individuals amb característiques similars (D04 JI-92 (9)), 

són primes i resistents i podria haver servit com a corda d'arc. L'extraordinària longitud de la corda 

enrotllada i el seu gruix són compatibles amb aquesta funció i demostra la capacitat dels artesans per 

obtenir cordes llargues. El manyoc de corda té una longitud estimada de 1916 mm i el seu gruix és de 4 

– 5 mm. La presència d’un nus associat a aquest manyoc de corda implica que estava acabada i 

possiblement emmagatzemada per a ser utilitzada. El manyoc de corda de La Draga és similar al que es 

va recuperar a l'interior de la carcassa d’"Ötzi", amb una longitud de 1.900 – 2.100 mm i un gruix de 3,5 

– 7 mm (Spindler 1995). Tot i això, la matèria primera és diferent; La corda d’arc d’“Ötzi” estava feta 

amb fibres liberianes d’arbre, mentre que la de La Draga està feta amb fibres herbàcies, possiblement 



154 
 

ortiga. Històricament s’han utilitzat diverses matèries primeres per produir cordes d’arc, entre elles el lli 

i el cànem, però també el tendó. Per exemple, al jaciment de Schnidejoch (Alps de l’Oberland bernès, 

Suïssa) s’ha documentat corda torçada 3-ply S-twist feta amb tendons d’animals (Junkmanns et al. 

2019). 

 

Segons el registre etnogràfic, els indis cherokees i californians van utilitzar les tiges d’Urtica sp. per a 

cordes d’arc (Hamel i Chiltoskey 1975; Heizer i Elsasser 1980). 

 

Tanmateix, tot i que els arcs s’han trobat més o menys a prop de la major concentració de corda, 

també és on es troben la majoria de les falçs, els pals cavadors i els mànecs. Per tant, no es pot parlar 

d’una associació clara a un tipus d’objecte. La relació entre les cordes i determinats objectes s’hauria 

d’estudiar a partir de l’anàlisi espacial de les restes de cordes i la seva associació a altres categories de 

materials.  

 

 

 

4.1.3. Conclusions  

 

Aquestes primerenques restes de corda, datades al Neolític Ibèric, contribueixen a un creixent 

corpus d’evidències sobre l’augment de l’explotació de les fibres i l’elaboració de tecnologies basades en 

fibres a tot el món a l’inici de l’Holocè. 

La bona conservació de la corda a La Draga revela variacions inesperades en els tipus de cordes i 

també una considerable diversitat en la seva producció. Les mesures de les cordes i les tècniques de 

fabricació demostren que es van usar diferents variacions. 

S’han documentat diferents patrons en la fabricació de cordes (torsió i trenat, 2-ply i 3-ply). La 

presència de fibres sense torsió, juntament amb cordes torçades acabades, que representen diferents 

fases de producció, suggereix que aquestes cordes es van produir a l'assentament. 

La identificació de matèries primeres demostra l’ús d’un mínim de tres tàxons per produir-les. Dues 

d’elles són fibres llenyoses (Tilia sp., Clematis sp.), mentre que la tercera és una planta herbàcia, 

probablement ortiga, però la identificació de moment és incerta. Les fibres es van obtenir a partir de 

l’escorça interna de Tilia sp. i de la tija en el cas de la planta herbàcia i després van ser retorçades. No 

obstant això, les tiges de Clematis sp. es van recollir i emmagatzemar sense cap modificació. 

La diversitat de processos de fabricació documentats aquí i les diferències en les mesures de les 

cordes suggereixen que es van produir per a diferents propòsits. Per exemple, a jutjar pel seu gruix i 

longitud, així com per la matèria primera, es proposa que la corda torçada enrotllada tingués una funció 

potencial com a corda d'arc. Els tres arcs documentats al jaciment donen suport a aquesta hipòtesi. 
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4.2. La cistelleria de La Draga 

 

4.2.1. Els materials: el conjunt de cistelleria de La Draga 

Durant les campanyes del 1990 al 2005, es van recuperar 34 fragments de cistelleria. Tots provenen 

del sector B del jaciment, excepte els fragments D97 FF-96/1 i D04 EJ-73/3, que es van trobar al sector C. 

Per tant, han sigut tots recuperat dels nivells submergits que corresponen a la primera fase d’ocupació 

de l’assentament. Alguns dels fragments de cistell es va pensar inicialment que pertanyien al mateix 

objecte ja que s’associaven entre ells espacialment. Totes les restes han sigut restaurades després 

d’haver estat recuperades i actualment es troben dipositades al Museu Arqueològic de Banyoles. 

 

La cistelleria de La Draga ha sigut objecte d’una publicació preliminar que va estudiar una petita 

mostra d’exemplars (un total de 15 fragments), centrant-se en la forma. En aquest primer estudi, es va 

fer una aproximació inicial a la tècnica de fabricació, establint que els fragments s’havien produït 

mitjançant la tècnica d’espiral cosida (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2000, 2006).  

 

En el present treball, s’estudia tot el conjunt de forma individual, s’hagin o no agrupat diferents 

fragments amb un mateix cistell. D’aquesta manera, s’ha intentat determinar si realment es pot verificar 

si pertanyen al mateix objecte i establir el nombre mínim de cistells. Les 34 restes (N=34) han sigut 

organitzades en 16 registres. Un registre correspon a les fitxes desenvolupades per cada número 

d’inventari que s’ha donat durant l’excavació a una peça o conjunt de peces que semblaven associades 

entre elles. Probablement algunes de les restes pertanyin als mateixos ítems. En alguns casos, sota un 

mateix número de registre hi ha diverses restes, que poden provenir d’una mateixa corda o cordill, 

encara que no sempre es pot afirmar. No hi ha una correspondència entre nombre de restes i entrades 

de registres.. Per cadascuna de les restes s’ha elaborat una fitxa de treball on s’han enregistrat totes les 

variables morfotècniques indicades en l’apartat metodològic. Les fitxes resultats es presenten a l’Annex 

II.  

 

 

4.2.2. Resultats i discussió 

Estat de conservació del material arqueològic  

 

Segons les primeres monografia del jaciment, algunes de les restes de cistelleria es troben 

carbonitzades (Bosch, Chinchilla i Tarrús 2006), mentre que d'altres estan sense carbonitzar. Tot i que no 

s’ha detectat cap nivell de combustió al jaciment arqueològic, els cistells podrien haver estat cremats 

parcialment per la seva proximitat a un foc després d’haver estat descartats. No obstant això, l'estat de 

les restes no ho permet determinar clarament, a causa del procés de conservació. Les peces 

carbonitzades s’han consolidat i assecat controladament, mentre que les no carbonitzades s’han 

restaurat i consolidat pel mètode de la liofilització. Aquest darrer mètode de conservació consisteix en 

impregnació en PEG (Polietilèglycol), congelació i assecatge per sublimació (Chinchilla et al. 2017). Com 

a resultat, la majoria de les peces adquireixen un color fosc i homogeni. La peça amb el número de 

referència D97 FF-96/1 és l’única que clarament no està carbonitzada i encara té un color marró clar o 

marró més fosc en alguns llocs.  

 

Dues de les peces de La Draga tenen adherides granes de cereals (Figura 59). La peça amb el número 

de registre D98 JG-85/31 (1) és un bloc compacte d’escorça, fibres soltes i sediments amb una gran 

quantitat de granes a la part superior. També la peça amb el número D98 JH-84/38 (4) presenta dues 

granes de cereal que s’adhereixen a la superfície frontal.  
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  a                                                                                        

 

      

                                                                                                             b                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Restes de cistelleria de La Draga amb la presència de granes: a) fragment informe D98 JG-85/31 

(1) amb un gran volum de granes conservades; b) fragment D98 JH-84/38 (4) on s’hi conserven dues 

granes de cereal adherides (extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

 

Totes les peces corresponen a fragments de cistells de diferents mides. La majoria de les 34 restes 

són petits fragments d’entre 14,55 i 221,6 mm de longitud i entre 6,01 i 35,1 mm d’amplada, amb un 

gruix que oscil·la entre 3,6 i 19,61 mm (Taula 11). Per tant, l’alta fragmentació del conjunt no permet 

calcular la mida original dels cistells. 
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A 
D97 FF-

96/1 
BASE 288,14 - 9,68 

12,7

5 
2,96 3,46 12 221*158*3 

Base 

circular 
Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot* Monocot* 

B 

D04 EJ-

73/3 (1) 
FEIX 

140-

160 
- 

14,8

3 
15,4 4,44 6,12 1 56*26*9 No en té 

No 

preservat 

Simple 

travessada? 
Monocot** 

Monocot*

* 

D04 EJ-

73/3 (2) 
FEIX 

200-

240 
- 

 

9,5 - - 1 55*11*8 No en té 
No 

preservat 
No preservat Monocot** Monocot** 

C 

D02 KA-

89/10 (1) 

INDET

. 

180-

220 

220-

260 
5,99 6,92 3,77 3,92 2 47*12*5 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot** 

Monocot*

* 

D/02 KA-

89/10 (2) 

NANS

A O 

POM 

- - 8,02 9 2,8 3,71 1 24*8*6 Indet. 
No 

preservat 

Simple no 

entrellaçada 
Monocot** 

Monocot*

* 

D/02 KA-

89/10 (3) 

INDET

. 
60-100 - 6,22 7,67 2,12 3,41 2 27*13*7 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot** 

Monocot*

* 

  0                 5 cm 
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D02 KA-

89/10 (4) 

INDET

. 

180-

220 

160-

200 
2,54 5,1 2,46 3,29 3 32*12*3 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot** 

Monocot*

* 

D02 KA-

89/10 (5) 

NANS

A O 

POM 

- - 6 - 2,2 3,3 1 14*6*4 Indet. 
No 

preservat 

Simple no 

entrellaçada 
Monocot** 

Monocot*

* 

D 

D02 KC-

90/6 (1) 
BASE 

500-

560 
- 4,36 7,49 1,43 2,23 4 81*21*6 

Base 

ovalada 
Tancat 

Simple 

travessada 
Tilia sp.** 

Monocot*

* 

D02 KC-

90/6 (2) 
BASE 

Molt 

feble 
- 4,49 6,69 2,2 2,92 2 59*11*6 

Base 

ovalada 
Tancat 

Simple 

travessada? 
Tilia sp.** 

Monocot*

* 

D02 KC-

90/6 (3) 
VORA - - 6,9 7,7 2,58 2,91 2 31*13*6 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Tilia sp.** 

Monocot*

* 

E 

D98 JG-

84/23 
BASE 

110-

130 
- 8,9 

10,0

2 
3,2 4,8 5 95*41*7 

Base 

ovalada 
Tancat 

Simple 

entrellaçada 
Tilia sp. Monocot 

D98 JG-

85/24 (2) 
BASE 

140-

180 
- 

17,1

3 
19 3,01 4,45 1 92*17*8 

Només un 

feix 

No 

preservat 

Simple 

entrellaçada 

 

Tilia sp. Monocot 

D98 JH-

84/38 (4) 
BASE 

120-

140 
- 5,1 6,6 3,8 6,6 6 72*35*8 

Base 

ovalada? 
Tancat 

Simple 

entrellaçada 
Tilia sp. Monocot 

F 

D98 JG-

84/27 (2) 
BASE 

380-

420 
- 3,53 6,49 2,51 4,54 4 95*25*8 

Base 

ovalada? 
Tancat 

Simple 

travessada + 

simple no 

entrellaçada 

Tilia sp. Monocot 

D98 JG-

85/24 (1) 
BASE 

Molt 

feble 
- 5,41 6,79 2,61 2,98 2 57*13*6 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Tilia sp. Monocot 

D98 JG-

85/31 (2) 
FEIX 

300-

340 
- 9,4 

21,4

7 
3,4 5,1 3 92*31*19 

Associat a 

fragment 

de 

Corylus 

Tancat 
Simple 

travessada 
Tilia sp. Monocot 

G 

D98 JG-

84/27 (3) 
VORA 

400-

520 
- 5,9 8,45 2,6 3,21 3 67*23*6 Indet. Tancat 

Simple 

travessada + 

simple no 

entrellaçada 

Monocot Monocot 

D98 JH-

84/38 (2) 
VORA 

400-

500 
- 6 7 3,3 4,3 3 48*19*8 Indet. Tancat 

Simple 

travessada + 

simple no 

entrellaçada 

Monocot Monocot 

D98 JH-

84/38 (5) 
BASE 111,36 - 5,7 

10,7

5 
3,2 4,2 5 110*73*8 

Base 

circular 
Tancat 

Simple 

travessada + 

simple no 

entrellaçada 

Monocot Monocot 

H 

D98 JG-

84/27 (4) 

NANS

A O 

POM 

- 
400-

500 
7,38 7,67 3,4 3,9 2 29*14*6 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot Monocot 

D98 JG-

84/27 (5) 

INDET

. 

140-

180 
- 9,16 

10,6

7 
3,7 4,9 2 45*20*9 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot Monocot 
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D98 JG-

85/33 
BASE 

Molt 

feble 
- 6,67 7,32 1,8 4,88 2 46*16*5 Indet. tancat 

Simple 

travessada 
Monocot Monocot 

D98 JH-

84/38 (3) 
VORA - 

160-

180 
4,3 5,7 1,7 1,9 3 50*15*7 Indet. 

Obert/ 

tancat 

Simple 

travessada + 

simple 

travessada 

sobreposad

a 

Monocot Monocot 

D98 JH-

84/41 

INDET

. 

420-

500 
- 8,91 

11,0

9 
3,16 6,5 3 56*23*9 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot Monocot 

D98 JH-

85/28 
BASE 

420-

460 
- 6,2 6,5 2,98 3,13 9 86*21*8 

Base 

ovalada? 
Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot Monocot 

D03 JH-

88/5 
BASE 

Molt 

feble 
- 6,24 6,78 2,13 2,62 3 33*18*4 Indet. Tancat 

Simple 

travessada 
Monocot Monocot 

G 

o 

H 

D98 JG-

84/27 (1) 

NANS

A? 

400-

500 
- 4,1 4,4 3,5 3,8 2 65*20*8 Indet. 

Obert/ 

tancat 

Simple 

travessada + 

simple 

entrellaçada 

Monocot 

Monocot, 

Corylus 

avellana 

D/98 JG-

84/48 

INDET

. 

200-

220 
- 6,65 9,59 2,3 4,23 2 43*15*8 Indet. 

Obert/ 

tancat 

Simple 

travessada 

No 

mostrejat 
Monocot 

D98 JG-

85/31 (1) 

INDET

. 

300-

340 
- - - 4,1 5,3 1 116*9 Indet. 

No 

preservat 

No 

preservat 

No 

preservat 
Monocot 

D98 JH-

84/23 (1) 

NANS

A 

200-

240 
- 

11,8

6 
13 3,4 4,5 1 49*11*9 Indet. 

No 

preservat 

Simple no 

entrellaçada 
Monocot** 

Monocot*

* 

D98 JH-

84/23 (2) 

NANS

A 
- - 9,63 10,5 4,04 6,33 1 22*11*9 Indet. 

No 

preservat 

Simple no 

entrellaçada 
Monocot** 

Monocot*

* 

D98 JH-

84/37 

FRAG. 

INFOR

ME 

- - - - 1,9 2,7 - 66*26*9 Not have 
No 

preservat 

No 

preservat 
Monocot Monocot 

D98 JH-

84/38 (1) 

INDET

. 

240-

280 
- 2,3 9,26 2,1 5,2 3 73*15*13 Indet. 

No 

preservat 

Simple 

entrellaçada

? 

Monocot Monocot 

 

Taula 11. Característiques representatives de la cistelleria de La Draga ordenades per ítem. 

* Identificació publicada a Bosch, Chinchilla i Tarrús (2000), no mostrejats en el treball actual degut al seu estat de conservació; 

**individus on només s’ha mostrejat un fragment per a la identificació anatòmica, en els altres casos s’han mostrejat tots els 

fragments. 

 

Tot i l’alta fragmentació, destaquen dues peces per la seva mida més gran. Una és la D97 FF-96/1, que amida 

221,6 mm de llarg, 158,63 mm d’amplada i 3,3 mm de gruix. L’altra és la D98 JH-84/38 (5), que fa 110,92 mm de 

llarg, 73,3 mm d’amplada i 12,8 mm de gruix. El fragment conservat de la peça D98 JG-85/31 (2) també és bastant 

gran, amb una longitud de 116,13 mm  i una amplada de 9,4 mm, tot i que no s’ha pogut mesurar el gruix. Es tracta 

d’un fragment d’un feix d’un cistell, estora o tapa que recobreix una massa compacta de sediments, argila, fibres 

soltes, escorça, branquetes i granes de cereals. 
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La majoria de les peces consten de dos o tres feixos (10 conserven dos feixos i 8 conserven tres 

feixos) (Taula 11). Malgrat això, dos objectes en contenen considerablement més: la peça D97 FF-96/1 

fins a 12 feixos i la peça D98 JH-85/28 fins a 9 feixos. Les altres estan formades per un o sis feixos, 

excepte la D98 JH-84/37 que no està representada per un feix sinó per una massa de fibres soltes sense 

cap ordre ni direcció i un gran tros de carbó vegetal (Figura 60). Aquesta peça és un fragment de 

cistelleria sense una forma identificable. 

 

 
 

Fig. 60. Imatge de la peça informe D98 JH-84/37, amb un tros de carbó conservat (extret de Romero-

Brugués et al. 2021). 

 

Categories morfotècniques 

El conjunt de cistelleria de La Draga pot correspondre a diferents tipus d’objectes fets amb fibres 

vegetals. La tècnica que s’ha utilitzat, enrotllat cosit, no permet distingir la categoria morfotècnica a la 

qual pertanyen, ja que es poden fabricar diferents tipus d’objectes amb la mateixa tècnica. Cal una 

combinació de característiques per diferenciar els objectes i no només els trets tècnics, sinó també les 

matèries primeres, la forma i l’ús que se’ls va donar (Wendrich 1989). 

 

A més, la fragmentació del conjunt no permet establir categories morfològiques clares ni arribar a 

conclusions sobre els morfotipus representats. En alguns casos, ni tan sols ha estat possible determinar 

la part de la cistella o estora que prové de les peces. La presència o absència de curvatura vertical i 

horitzontal, i de puntades que destaquen de l’últim feix conservat, han estat els criteris emprats per 

establir la part del cistell. 

 

Amb aquests criteris s’ha establert que la majoria de fragments semblen correspondre a parts de la 

base (Taula 11). D’aquests, els dos fragments amb número D97 FF-96/1 i D98 JH-84/38 (5) destaquen 

perquè conserven l’espiral i per la mida dels fragments. També s’han conservat clarament dos fragments 

de nansa i dos fragments de vora. En alguns casos, la posició del fragment al cistell no es pot determinar 

amb claredat, principalment a causa de la seva mida petita i de l'absència de trets diagnòstics. La 

presència de nanses i vores, i el fet que alguns fragments presentin curvatura vertical suggereix que 

provenen de cistells.  

 

Les mesures de les curvatures horitzontals i verticals proporcionen evidències sobre la mida original 

dels objectes o de la part del cistell o estora de la qual provenen els fragments. En la majoria dels casos 

(N = 27), els fragments presenten una curvatura horitzontal, cosa que indica que provenen de la base 

del cistell. De fet, dues peces conserven l’element fundacional. La curvatura vertical, que correspondria 

a la paret del cistell, només s’ha determinat en cinc fragments. 

 

0                               5 cm 
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No s'ha pogut calcular el diàmetre o la mida original dels objectes per a cap dels fragments, ja que 

són massa petits. No obstant això, la curvatura horitzontal s'ha utilitzat per calcular l'amplada o el 

diàmetre mínim de la base, mentre que el diàmetre mínim de la vora s'ha calculat a partir de la 

curvatura vertical de fragments de la vora, nanses o poms. La curvatura horitzontal s’ha mesurat en 29 

peces. Les dues bases de cistells amb una espiral cosida circular que conserven els feixos fundacionals 

tenen un diàmetre mínim de 28,8 cm i 11 cm, respectivament. Entre la resta de fragments (taula X) que 

no conserven els feixos fundacionals però que provenen clarament d’una base en espiral circular, s’ha 

pogut estimar els diàmetres mínims dels més grans. Aquests fragments provenen de bases amb 

diàmetres mínims que oscil·len entre 11 a 13 cm dels objectes més petits i els més de 30 cm de diàmetre 

dels més gran, a destacar que uns dels fragments presenta 42 a 46 cm de diàmetre. La resta de 

fragments són petits (menys de 5 cm en el seu eix més llarg) i, per tant, les seves mides no es poden 

considerar fiables. També cal esmentar que, en molts d’aquests, la curvatura és molt petita o nul·la, 

cosa que suggereix que poden provenir de cistelles grans o estores, o que els cistells no eren simètrics, 

sinó per exemple de forma ovalada. 

 

S'ha de tenir en compte que les curvatures mesurades corresponen a l'últim feix conservat de cada 

fragment de cistell i, per tant, les peces poden haver estat més grans. Igualment, el diàmetre de la base 

no sempre coincideix amb el diàmetre de la boca del recipient, ja que els cistells poden tenir una base 

petita i obrir les seves parets, o viceversa. 

 

Pel que fa a la curvatura vertical, la concavitat només es veu en quatre peces. Una d’aquestes pot 

pertànyer a una nansa o pom: D98 JG-84/27 (4). Les altres tres mostren curvatures que suggereixen que 

corresponen a vores o parets de recipients: D 98 JH-84/38 (3), D02 KA-89/10 (1) i D02 KA-89/10 (4). 

 

Les curvatures estimades indiquen que eren recipients d’una mida considerable, amb un diàmetre 

mínim superior a 30 cm a la base i possiblement més de 42 o 46 cm segons la curvatura més gran que 

s’ha conservat. Tanmateix, no es pot descartar la possibilitat que alguns dels fragments provinguin 

d’estores. 

 

 

Tècniques de producció de la cistelleria de La Draga 

El conjunt de cistelleria de La Draga s’ha produït amb la tècnica d’espiral cosida. Com s'ha explicat 

anteriorment, aquesta tècnica consisteix en enrotllar un feix de fibres des d'un punt central (que és la 

base del recipient) al seu voltant i assegurar cada volta amb puntades. Aquestes puntades es passen per 

un forat perforat prèviament amb un punxó entre el feix i el punt anterior. Amb aquesta tècnica es 

poden fabricar cistells, estores i tapes. En el cas dels recipients, un cop feta la base plana, l’espiral dels 

feixos es va superposant entre sí de forma més o menys vertical per crear la paret del cistell, que pot ser 

rodona o ovalada, amb un perfil recte o corbat, fins que s’arriba a l'alçada necessària. 

 

Les característiques tècniques de la cistelleria en espiral cosida a La Draga es resumeixen a la taula X. 

El gruix del feix i l’amplada de les puntades varien una mica a cada peça (fins a 3 mm) i 

considerablement entre els objectes. A causa d’aquesta variabilitat, s’han establert rangs de mida per 

estudiar-los. La majoria dels feixos tenen entre 4 i 8 mm de gruix (58,8%), amb puntades d’entre 2 i 4 

mm de gruix (67,6%) i, per tant, presenten certa homogeneïtat en la seva fabricació. Una peça destaca 

per la seva mida; es tracta de la D98 JG-85/24 (2) (Figura 61), amb un gruix d’entre 17,13 a 19 mm, i 

representa el feix més gruixut documentat en el conjunt de La Draga. Tot i això, cal tenir en compte que 

en alguns casos els feixos no es conserven bé ja que han perdut material o es deformen per processos 

post-deposicionals o per carbonització. Per tant, les mides del feix són estimatives. 
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Fig. 61. Peça D98 JG-85/24 (2), que per sí sola, forma el feix individualitzat més gruixut de La Draga 

(extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

 

Seguint els criteris proposats per Adovasio (1977) i Wendrich (1999), s’ha identificat l’espai entre 

l’espiral i el tipus de puntada en totes aquelles peces on l’espiral es conserva. Els resultats es presenten 

a la taula X i mostren que en la majoria dels casos l’espiral és tancada (21 de 34; 61,8%) mentre que en 

tres peces (8,8%) es veu una espiral oberta/tancada. Aquesta característica no ha pogut ser enregistrada 

en deu de les peces (29,4%) degut a l’estat de conservació. 

 

En tots els casos, l’espiral és feta amb feixos de fibres, excepte en un cas en què no s’ha pogut 

verificar (D98 JH-84/37) degut a que les puntades eren molt atapeïdes i no permetien veure quin tipus 

d’element embolcallaven. En quatre peces, ha estat possible determinar que es van cosir elements rígids 

o semirígids (branques o varetes) a un feix; aquests elements li afegeixen força al cistell a l’actuar com a 

reforç intern del feix. Aquestes són les peces D98 JG-84/27 (1), D98 JG-85/31 (2), D98 JH-84/38 (3) i D98 

JH-84/38 (5). La peça D98 JH-84/38 (3) també és d’interès perquè aquest fragment, identificat com a 

vora d’un cistell o estora, sembla incloure una branqueta al voltant de tot el perfil, probablement per 

reforçar la vora del recipient (Figura 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62. Peça D98 JH-84/38 (3), amb el detall d’una possible branqueta que enforteix tota la vora de la 

peça (extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

0                            5 cm 

0                           2 cm 
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Pel que fa a la tipologia de puntades (Figura 63), s’ha vist que en tots els casos són puntades simples, 

amb cinc variants (Gràfic 2). La tècnica més comuna a La Draga utilitza puntades simples travessades o 

puntades simples dobles en forma de V (18 de 34; 52,9%). Les altres quatre categories són puntades 

simples entrellaçades (4; 11,7%), puntades simples no entrellaçades (4; 11,7%), puntades simples 

travessades amb puntades simples entrellaçades (1; 2,9%) i puntades simples travessades amb puntades 

simples no entrellaçades (4; 11,7%). El tipus de puntada no s’ha pogut identificar en tres casos (8,8%). 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fig. 63. Representacions gràfiques de les tipologies de puntades documentades en la cistelleria 

d’espiral cosida de La Draga, amb exemples representatius de cadascuna d’elles: a) puntada 

entrellaçada i peça D98 JG-84/23; b) puntada no entrellaçada i peça D98 JH-84/38 (2); c) puntada 

       a                                                                                         

     b                                                                                        

     c                                                                                         

  d                                                                                         

 0                    5 cm 

0                   2 cm 

   0                               2 cm 

   0                                            5 cm 
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travessada i peça D03 JH-88/5; d) puntada V-doble i peça D98 JG-84/27 (1) (extret de Romero-

Brugués et al. 2021). 

 

 
Gràfic 2. Tipologia de les puntades de la cistelleria d’espiral cosida de La Draga. 

 

La combinació de diferents tipus de puntades (puntada simple travessada amb puntada simple 

entrellaçada i no entrellaçada) s'ha observat en quatre peces: D98 JG-84/27 (1), D98 JG-84/27 (2 ), D98 

JG-84/27 (3) i D98 JH-84/38 (2). També cal destacar el fragment D98 JH-84/38 (3) ja que mostra 

puntades simples solapades (puntades simples amb puntades simples sobreposades). Aquesta tipologia 

de puntada pot ser deguda a la necessitat de reforçar les parets del cistell quan aquestes queden massa 

amples. 

 

 

Tecnologia de la cistelleria en espiral cosida a La Draga 

Com s’ha esmentat, totes les restes de cistelleria trobades a La Draga s’han produït mitjançant la 

mateixa tècnica d’espiral cosida; no obstant, s’hi observen variacions en el tipus de puntades. Això 

significa que es dominaven diferents tècniques de cistelleria a La Draga, tal com també es s’observa en 

altres jaciments, com a la Cueva de los Murciélagos (Alfaro 1980, 1984). 

 

La mida dels feixos i de les puntades aporten una mica de llum sobre aspectes tecnològics. Les peces 

són força homogènies pel que fa al gruix dels feixos (4 – 8mm) i l’amplada de les puntades (2 – 4mm) de 

cadascuna, cosa que pot indicar un grau d’estandardització en la producció. Aquesta repetició es pot 

interpretar com a prova de la fabricació regular i repetida de cistelleria al jaciment. Aquesta 

homogeneïtat tècnica s’enriqueix amb la variabilitat del tipus de puntada, ja que fins i tot en la mateixa 

peça es poden observar diversos tipus de puntades. L'ús d'aquests diferents tipus en una sola peça o els 

fragments de branquetes i altres elements interns de la vora són suggeridors d'una gran destresa de 

fabricació, com en les peces D98 JG-84/27 (1), D98 JH- 84/38 (3) i D98 JH-84/38 (5). De fet, en algunes 

peces es veu una segona puntada per sobre de puntades simples, assegurant diversos feixos al mateix 

temps (peces D98 JG-84/27 (1), D98 JG-84/27 (2), D98 JG-84/27 (3) i D98 JH-84/38 (2)). Tot i això, és 

difícil dir si es van produir de forma estructural durant la fabricació o després que l’objecte s’hagués 

acabat. Tampoc no es pot descartar una funció decorativa. 
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En la majoria de les peces, l'espai de l’espiral és tancat. Per tant, hauria estat necessari una eina 

específica per a la fabricació. Com s’ha esmentat anteriorment, s’han trobat al jaciment diversos 

objectes amb evidències d’un ús amb fibres vegetals, com els punxons ossis (De Diego et al. 2018), que 

haurien estat les eines més adequades per a aquesta funció. 

 

La tècnica de l’espiral cosida documentada a La Draga està en línia entre les restes de cistelleria més 

antigues conegudes. S'ha documentat, per exemple, al Pròxim Orient en cronologies més antigues que a 

La Draga, com a Nahal Hemar, Kefar Samir, Çatal Hüyük i El Fayum, esmentades anteriorment. És una 

tècnica que també s’ha documentat a la Península Ibèrica en jaciments neolítics, com Cueva de los 

Murciélagos, amb una edat similar a La Draga (Alfaro 1984). Aquesta tècnica persistiria en èpoques 

posteriors, per exemple, als jaciments neolítics d'Europa central (Krüger 1963). A la Península Ibèrica 

s’ha detectat igualment als jaciments de l’Edat del Bronze, ja sigui directament per la conservació de la 

cistelleria (Alfaro 1984; Rodanés et al. 2017) o indirectament per la impressió de cistelleria sobre les 

bases de recipients ceràmics (Papí 1992 – 1994; Rovira 2006). 

 

 

La matèria primera 

 

Per a la determinació de la primera matèria emprada en 25 de les 34 peces del conjunt de cistelleria 

de La Draga s’han mostrejat tant les fibres de les puntades com les dels feixos (Herrero-Otal et al. 2021). 

Per tal de documentar la variabilitat en l’ús de la matèria vegetal en un mateix objecte i, en alguns 

casos, per verificar si tots els fragments provenien del mateix objecte, han sigut mostrejats diversos 

fragments per a cada fragment. En els casos en què era evident que diversos fragments pertanyien al 

mateix element, només se n’ha mostrejat un; a més, en dos casos no s’ha conservat la puntada. En total, 

s’han analitzat 49 de les 68 mostres possibles (taula X). Les identificacions de les mostres D97 FF-96/1 es 

van publicar a Bosch, Chinchilla i Tarrús (2000) i les fibres d’aquesta peça no han tornat a ser 

identificades per aquest treball degut al seu estat de conservació, així que s’ha utilitzat la identificació 

donada en la publicació prèvia.  

 

De les 49 mostres estudiades la majoria corresponen a fibres de monocotiledònies (42; 86%) i les 

altres provenen de fibres de dicotiledònies, concretament de fibres liberianes de l’escorça de til·ler (Tilia 

sp.) (7; 14%). A més, s’ha identificat l’ús de branquetes d’avellaner (Corylus avellana) en almenys un dels 

objectes. Tot i que no s’ha pogut determinar l’espècie de monocotiledònies, s’han diferenciat fins a 

quatre famílies en les restes de cistelleria estudiades (Poaceae, Cyperaceae, Typhaceae i 

Malvaceae/Tiliaceae), cosa que demostra que es van utilitzar diferents plantes herbàcies per a cistelleria 

a La Draga (taula XX) (Herrero-Otal-Otal et al. 2021). S’han identificat tres tipus de Poaceae (gramínies) 

que han rebut el nom de Poaceae A, B i C. Aquestes gramínies es localitzen a quatre dels cisells 

individuals de La Draga (individus E, F, G i H, veure apartat inferior Nombre mínim de cistells a La Draga). 

La família Cyperaceae (joncs) s’ha identificat en quatre dels cistells individuals de La Draga (individus A, 

B, G i H), principalment en les puntades. Pel que fa a la família Typhaceae, només s’identifica en algunes 

mostres de La Draga (individu C), tant en les puntades com en els feixos. Per últim, l’únic tàxon de 

dicotiledònia identificat és Tilia sp., el qual correspon a la família Malvaceae, i es troba únicament a les 

puntades d’algunes mostres (individus D, E i F). Per tant, les fibres de monocotiledònies s’han usat tant 

pel feix com per les puntades, mentre que les fibres liberianes de til·ler només s’han utilitzat per les 

puntades. 

 

A més de la identificació taxonòmica,  els trets anatòmics s’han usat per distingir diferents parts de 

les plantes., tant per les puntades com pels feixos (Herrero-Otal et al. 2021). Per a les puntades s’han 

utilitzat principalment fulles d’herbàcies de monocotiledònies i fibres d’escorça de til·ler, mentre que 

pels feixos només s’han utilitzat fulles i tiges de monocotiledònies (veure Taula 12, Figura 64). 
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Individu* 

Puntades Feixos 

Identificació 

taxonòmica 
Part anatòmica 

Identificació 

taxonòmica 
Part anatòmica 

A Càrex (Cyperaceae) No informació Juncus (Juncaceae) No informació 

B Cyperaceae Fulles 
Monocot. no 

determinada 
Fulles 

C Typhaceae Fulles Typhaceae Fulles 

D Tilia sp. (Malvaceae) Escorça 
Monocot. no 

determinada 
Fulles 

E Tilia sp. (Malvaceae) Escorça 
Poaceae A, monocot. 

no determinada 
Fulles 

F Tilia sp. (Malvaceae) Escorça 

Poaceae A, monocot. 

no determinada 
Fulles 

Monocot. no 

determinada 
Tiges 

G Cyperaceae Fulles Poaceae B, Cyperaceae Fulles 

H 

Poaceae B, 

Cyperaceae, monocot. 

no determinada 

Fulles 

Poaceae B, C, 

Cyperaceae, monocot. 

no determinada 

Fulles 

 

Taula 12. Identificacions taxonòmiques i anatòmiques dels elements de la cistelleria de La Draga 

(puntades i feixos) (extret d’Herrero-Otal et al. 2021). 

* veure apartat inferior  Nombre mínim de cistells a La Draga. 

 

 
Fig. 64. Imatges de microscopi òptic de mostres de cistelleria de La Draga: a) Poaceae A; b) Poaceae B; c) 

Poaceae ; d) Cyperaceae; e) Typhaceae; f) Tilia sp.; g) tija no definida (A – aerènquima, E – epidermis, M 

– medul·la, P – parènquima, PH – floema, S – esclerènquima, SPH – floema secundari, VB – feixos 

vasculars, X – xilema) (extret d’Herrero-Otal et al. 2021). 

 

A nivell botànic, els habitants de La Draga van utilitzar un nombre limitat d’espècies per a la 

fabricació de cistells en relació a la disponibilitat d’espècies en l’entorn. S’han identificat fins a quatre 

famílies de monocotiledònies entre les restes de cistelleria, així com les fibres de til·ler i l’ús de 

branquetes d’avellaner. Però com ja s’ha mencionat, al jaciment de La Draga s’hi han identificat diverses 

espècies de monocotiledònies que creixien al voltant del poblat, documentades a través d’estudis 

arqueobotànics previs. Els cereals (blat i ordi), Cyperaceae, Typhaceae i joncs estan ben representats al 

jaciment, tal hi com es veu a les anàlisis carpològiques (Antolín i Buxó 2011) i palinològiques (Revelles 

2014). L’anàlisi de les restes macrobotàniques determina una gran diversitat de plantes herbàcies i 

monocotiledònies, cultivades i salvatges, disponibles a la zona. La seva abundant presència apunta a que 

podrien haver servit com aliment pels habitants i el bestiar, així com proporcionar matèria primera 

addicional per la fabricació d’artefactes vegetals. Entre les espècies documentades en els registres 

e f g 
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arqueobotànics de La Draga, Juncus effusus L. (jonc comú), Cyperus longus L. (jonça), Typha latifolia L. i 

Typha angustifolia L. (boga) són les més adequades per a cistelleria. El jonc, el càrex i la boga s’utilitzen 

tradicionalment per fabricar estores, cordes i cistelleria (Kuoni 1981) i estan ben documentats a la 

cistelleria tradicional de la Península Ibèrica (Fontales 2005). L'ús de monocotiledònies està igualment 

ben documentat en altres contextos arqueològics, com ara algunes de les primeres evidències de teixits 

i cistelleria a la Mediterrània oriental i al Pròxim Orient, com les restes vegetals esmentades al Capítol 2 

trobades a Jericó (Crowfoot 1982), a Nahal Hemar (Schick 1988) i Tell Halula (Alfaro 2012). Tanmateix, la 

cistelleria que s’ha estudiat a la Península Ibèrica es va fabricar principalment amb fibres de 

monocotiledònies. 

 

Les espècies llenyoses com l’avellaner també es documenten a La Draga en registres antracològics 

(Caruso-Fermé i Piqué 2014) i palinològics, i l’avellaner també s’ha recuperat en forma d’eines de fusta. 

Això demostra que estava àmpliament disponible i utilitzat per a molts propòsits, així com per a 

cistelleria. L’ús de fibres de til·ler és d’especial interès perquè Tilia sp. no és freqüent entre les restes de 

fusta i carbó vegetal de La Draga. Tot i això, les fibres de til·ler estan ben representades entre les restes 

de corda (Piqué et al. 2018), cosa que demostra que el til·ler era ben conegut pels habitants i que 

l’extracció de fibres era una pràctica habitual. L’escorça del til·ler és relativament fàcil d’extreure, per 

tant, no calia transportat tot el tronc o les branques, fet que n’hauria facilitat l’ús. A més, en la cistelleria 

de La Draga, Tilia sp. només es va usar pels elements del cosit, cosa que suggereix una selecció precisa 

de matèries primeres.  

 

Les fibres vegetals utilitzades en els feixos són bastant gruixudes i no semblen haver sofert un procés 

intens de preparació a part de ser torçades lleugerament quan es van enrotllar; és a dir, que les fibres es 

deurien extreure de forma mecànica, sense enriuatge ni amaratge, es deurien deixar assecar i 

posteriorment usar com a material pels feixos dels cistells. A nivell macroscòpic, la mida i la forma del 

material utilitzat per a cistelleria suggereix que es va seleccionar en funció de si s’havia d’utilitzar per les 

puntades o pels feixos. Malgrat això, l'observació microscòpica indica que les diferències observades a 

simple vista en algunes peces (feixos de les peces D98 JG-84/23 i D02 KA-89/10, per exemple) es deuen 

a l'ús de diferents espècies herbàcies, i no a la preparació o processament diferencial. En canvi, les fibres 

de til·ler utilitzades per a les puntades s’han processat. Es tracta de fibres llargues extretes de l’escorça 

interna.  

 

La disponibilitat de matèries primeres i l’anàlisi funcional d’eines al jaciment (Gibaja 2011; De Diego 

et al. 2018; Clemente i Cuenca 2011; Terradas et al. 2017) indiquen que la cistelleria s’hauria pogut fer 

localment. Com ja s’ha detallat a l’apartat de l’estudi de les cordes, diverses eines recuperades al 

jaciment estan relacionades amb el treball de fibres vegetals. 

 

 

Nombre mínim de cistells a La Draga 

Com s’ha dit anteriorment, el conjunt de La Draga està molt fragmentat i presenta una considerable 

variabilitat en la longitud, amplada i gruix dels fragments, en el gruix dels feixos i l'amplada de les 

puntades, i també en la matèria primera emprada. A més, el fet que algunes peces puguin pertànyer a 

dues categories morfotècniques a causa de la manca de curvatura horitzontal o vertical dificulta la 

identificació de la forma original dels objectes. Per aquest motiu, és difícil establir similituds entre els 

fragments que suggereixin que provenen del mateix objecte. 

 

Malgrat això, certs elements permeten relacionar fragments, especialment en el cas de restes que es 

van trobar espacialment properes i es van registrar juntes en el moment de la seva excavació. Els 

elements que es tenen en compte per proposar la seva pertinença al mateix objecte són semblances en 
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el gruix del feix, en les fibres de la puntada o en la seva textura, la matèria primera, la tipologia de 

puntades, les mesures i la presència d’elements fonamentals. Amb aquests criteris, es creu que el 

conjunt de La Draga correspon a un nombre mínim de vuit individus (taula X). A cadascun d’aquests 

individus se’ls ha assignat una lletra per identificar-los (A, B, C, D, E, F, G i H), i els elements que 

defineixen cadascun d’aquests i les seves característiques es descriuran a continuació. 

 

Individu A. Es tracta d’un fragment únic (D97 FF-96/1) que es troba totalment separat dels altres, al 

sector subaquàtic. Té un diàmetre mínim de 28 cm (Figura 65) i un centre o punt d’iniciació circular. S’ha 

determinat l’ús de càrex (Cyperaceae) en les puntades i Juncus (Juncaceae) en els feixos.  

 
 

Fig. 65. Individu A. Fragment de cistell sense carbonitzar D97 FF-96/1, recuperat al sector C (extret de 

Romero-Brugués et al. 2021). 

 

Individu B. Compost per dos fragments (D04 EJ-73/3 (1) i D04 EJ-73/3 (2)) que es troben junts al 

mateix quadre d'excavació (EJ-73) i separats de les altres restes. Els dos fragments conserven puntades 

travessades. Els fragments són molt petits i no es pot determinar la mida de l’objecte, tot i que la 

curvatura horitzontal indicaria un diàmetre mínim de 20 a 24 cm (Figura 66). Aquest individu no 

conserva centre o punt d’iniciació. La matèria primera identificada en el fragment analitzat indica l’ús de 

fulles de monocotiledònies tant en els feixos, com en les puntades (concretament Cyperaceae).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66. Individu B, format pels fragments a) D04 EJ-73/3 (1); b) D04 EJ-73/3 (2) ubicats al mateix quadre 

arqueològic EJ-73 (extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

a     
 
 
 
 

b                                                                                     
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Individu C. Format per fragments de base i parets d’un cistell (D02 KA-89/10 (1), D02 KA-89/10 (3) i 

D02 KA-89/10 (4)), juntament amb dos fragments de nansa o pom (D02 KA-89/10 (2) i D02 KA-89/10 

(5)). De nou, aquestes restes es troben al mateix quadre d’excavació (KA-89). En aquest cas, els tres 

fragments de la base conserven puntades simples travessades, mentre que els fragments de nansa o 

pom tenen puntades simples no entrellaçades. El cistell tindria un diàmetre mínim de 18 a 22 cm (Figura 

67). No s’ha pogut identificar el centre o punt d’iniciació. En el fragment mostrejat s’ha determinat l’ús 

de fulles de Typhaceae tant en els feixos, com en les puntades.  

 
 

 

 

Fig. 67. Individu C, format pels fragments: a) D02 KA-89/10 (1); b) D02 KA-89/10 (3); c) D02 KA-89/10 (4); 

d) D02 KA-89/10 (2); e) D02 KA-89/10 (5) (extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

 

Individu D. Format per tres fragments que es troben al mateix quadre d’excavació KC-90 (D02 KC-

90/6 (1), D02 KC-90/6 (2) i D02 KC-90/6 (3)). Les parts conservades pertanyen a fragments de base i de 

vora. En tots els casos, la puntada és simple travessada. Els fragments presenten una curvatura molt 

lleugera que suggereix un centre o punt d’iniciació ovalat, en comptes de circular (Figura 68). Segons la 

mostra analitzada, s’han usat fibres de Tilia sp. per les puntades i fulles de monocotiledònies pels feixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68. Individu D, format pels fragments: a) D02 KC-90/6 (1); b) D02 KC-90/6 (2); c) D02 KC-90/6 (3)) 

(extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

     a                                                                                              b                                                                                         

     c                                                                                         
     d                                                                                         

     e                                                                                         

       0                                                                                     5 cm 
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Els altres fragments s’han trobat distribuïts pels quadres d’excavació JG-84/85 i JH-84/85/88. En 

aquest cas, s’han produït amb diferents matèries primeres i diferents tipus de puntada, cosa que 

suggereix que probablement provenen de cistells diferents. Inclouen restes de la base, nanses, vores i 

peces sense forma, que podrien provenir de cistells o estores. Segons la matèria primera i el tipus de 

puntada, aquestes restes poden provenir d’un nombre mínim de quatre objectes. S'han diferenciat en:  

 

Individu E. Format per tres fragments (D98 JG-84/23, D98 JH-84/38 (4) i possiblement D98 JG-85/24 

(2)). En els tres fragments s’hi determina l’ús de puntades simples entrellaçades. Es tractaria d’un cistell 

amb un centre o punt d’iniciació ovalat. L’objecte tindria un diàmetre mínim de 14-18 cm (Figura 69. La 

matèria vegetal identificada és Tilia sp. per les puntades i fulles de Poaceae i monocotiledònies no 

identificades pels feixos.  

 

 
 

 

Fig. 69. Individu E, format pels fragments: a) D98 JG-85/24 (2); b) D98 JG-84/23; c) D98 JH-84/38 (4) 

(extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

     a                                                                                         

     b                                                                                         

     c                                                                                         

     0                                                                   5 cm 
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Individu F. Format per tres fragments (D98 JG-84/27 (2), D98 JG-85/24 (1) i D98 JG-85/31 (2)). 

Pertanyen a un cistell gran fet amb puntada simple travessada i puntada simple no entrellaçada, 

segurament amb un centre o punt d’iniciació ovalat. Tindria un diàmetre mínim estimat entre 30 – 34 

cm (Figura 70). S’han determinat fibres de Tilia sp. per les puntades i fulles i tiges de monocotiledònies 

en els feixos.   

 
 

 

 

Fig. 70.  Individu F, format pels fragments: a) D98 JG-85/31 (2); b) D98 JG-85/24 (1); c) D98 JG-84/27 (2) 

(extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

 

     a                                                                                         

     b                                                                                        

     c                                                                                         

     0                                                                     5 cm 
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Individu G. Format per tres fragments (D98 JH-84/38 (5), D98 JG-84/27 (3) i D98 JH-84/38 (2)), 

realitzats amb puntada simple travessada i puntada simple no entrellaçada (Figura 71). Segurament 

tindria un centre o punt d’iniciació circular. S’han identificat fulles de Cyperaceae i Poaceae tant pel 

cosit, com pels feixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71. Individu G, format pels fragments: a) D98 JG-84/27 (3); b) D98 JH-84/38 (2); c) D98 JH-84/38 (5) 

(extret de Romero-Brugués et al. 2021).  

 

Individu H. Format per set fragments (D98 JH-85/28, D98 JG-84/27 (4), D98 JG-84/27 (5), D98 JG-

84/48, D98 JG-85/33, D98 JH-84/38 (3) i D98 JH-84/41), tots fets amb puntada simple travessada (Figura 

72). Un d’aquests fragments presenta una curvatura vertical, de manera que es creu que corresponen a 

un cistell. S’han identificat fulles de Cyperaceae i Poaceae tant pel cosit, com pels feixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72. Individu H, format pels fragments: a) D98 JG-84/27 (5); b) D98 JG-85/33; c) D98 JH-84/41; d) D98 

JH-84/38 (3); e) D98 JG-84/27 (4); f) D98 JG-84/48; g) D98 JH-85/28 (extret de Romero-Brugués et al. 

2021). 

     c                                                                                         

                a                                                                                                       b                                                                                        

                a                                                                                                       b                                                                                                        c                                                                                      

               d                                                                                      

                e                                                                                      

                f                                                                                      

g                                                                                     
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En el cas de la resta de fragments, a causa de la seva petita mida o la presència de diversos tipus de 

puntades (D98 JG-84/27 (1), D98 JH-84/23 (1), D98 JH- 84/23 (2) i D98 JH-84/38 (1)), o bé perquè no s’ha 

pogut identificar la matèria primera (D03 JH-88/5), no es pot establir la seva relació amb els altres 

objectes (Figura 73). Poden correspondre a vores i possibles nanses o poms. 

 

 

 

Fig. 73. Fragments que no pertanyen a cap individu: a) D98 JH-84/38 (1); b) D03 JH-88/5); c) D98 JG-

84/27 (1); d) D98 JH-84/23 (1); e) D98 JH- 84/23 (2) (extret de Romero-Brugués et al. 2021). 

 

 

La funció de la cistelleria a La Draga 

La tècnica d’espiral cosida és versàtil morfològicament. Els moviments circulars dels feixos enrotllats 

creen formes corbes en què s’acumula energia, cosa que dóna als objectes una gran força i solidesa en 

la seva construcció material (Kuoni 1981). Tanmateix, és el cosit dels feixos enrotllats el que afegeix 

tensió als objectes i, com que s’han detectat diversos tipus de puntades a la cistelleria de La Draga, es 

pot suposar que els objectes es van fabricar amb diferents tècniques per a diferents usos. Les puntades 

simples creen menys tensió i robustesa a l’objecte, mentre que les puntades dobles fan que la costura 

sigui més compacta i l’objecte adquireixi molta més rigidesa i tensió. 

 

Les diverses tipologies d’espiral detectades a La Draga suggereixen diferents usos segons la tècnica 

escollida. Els cistells cosits amb puntades simples suggereixen usos de transport, on la comoditat en el 

moviment o en la feina a realitzar és fonamental. Tanmateix, els cistells grans cosits amb puntades 

simples dobles haurien estat objectes immòbils, guardats en un lloc com a contenidors, per 

emmagatzemar aliments i altres productes en espais d’hàbitat, coberts o magatzems. A La Draga, 

predominen els objectes amb puntades simples dobles, que proporcionen cosits tensats i reforçats, cosa 

que pot indicar que aquesta cistelleria estava relacionada amb l’emmagatzematge. Per aquest motiu, en 

moltes cultures s’ha utilitzat cistelleria d’espiral cosida per a les mateixes funcions que la ceràmica 

(Kuoni 1981). 

 

a                                                                                        b                                                                                         

c                                                                                        

d                                                                                       

e                                                                                         

   0                                              5 cm 
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Cal tenir en compte que les peces amb puntades simples dobles no entrellaçades semblen pertànyer 

als objectes amb el diàmetre més gran, fet que dóna suport a aquesta proposta de funció 

d’emmagatzematge. En canvi, les peces amb puntades simples entrellaçades provenen d’objectes amb 

un diàmetre mínim més petit, els quals haurien estat més fàcils de transportar. 

 

Els cistells més grans poden haver-se utilitzat per emmagatzemar gra o llegums, a causa de les 

condicions òptimes proporcionades per la textura de la palla, que asseguraria un equilibri entre la 

ventilació i el manteniment de la humitat. En la fase d’ocupació a La Draga d’on provenen els cistells no 

s’han identificat estructures d’emmagatzematge subterrànies. De fet, la present humitat del subsòl, a 

causa de la proximitat del llac, no hauria estat adequada per a l’emmagatzematge subterrani. En aquest 

entorn, els cistells poden haver satisfet la necessitat de contenidors per l’emmagatzematge de la 

comunitat de La Draga. 

 

 

Contribució de La Draga a la cistelleria primerenca 

La cistelleria de La Draga demostra que la tècnica de cistelleria en espiral cosida formava part de les 

habilitats dels primers agricultors establerts al nord de la Península Ibèrica. L’alta qualitat de l’artesania 

de La Draga i la selecció acurada de matèries primeres suggereixen una producció altament 

estandarditzada. Les tècniques de torsió i trenat estan ben documentades a l’Orient Mitjà a partir 

d’almenys el 9.000 BC (Adovasio 1975) i la tècnica d’espiral cosida és present a Nahal Hemar 8.200 – 

7.300 cal BC i a Jarmo 7.000 cal BC (Adovasio 1975), entre d’altres jaciments. Malgrat tot, les recents 

troballes de la cova de Santa Maira (Aura et al. 2019) han revelat diverses empremtes d’argila de 

cistelleria teixida i restes de fibres d’espart trenades que daten del 12.900 – 10.200 cal BC a l’est de la 

Península Ibèrica. Així doncs, les restes de Santa Maira revelen que les tècniques de trenat ja eren 

conegudes a la regió abans de l'arribada dels primers agricultors i són, fins i tot, més antigues que les 

documentades als jaciments del Pròxim Orient. Donada la manca d’evidències de cistelleria a l’Europa 

central i occidental, és fàcil caure en la temptació de proposar que la cistelleria d’espiral cosida podria 

haver format part del paquet tecnològic neolític. Segons la investigació actual, les tècniques d’espiral 

cosida no es documenten a la regió abans de l’arribada dels primers agricultors, cosa que planteja la 

qüestió de si els primers agricultors van contribuir a la difusió de la tècnica d’espiral cosida a Europa. És 

interessant observar que és present en cronologies similars al sud i al nord de la Península Ibèrica, a 

l’estar documentada tant a La Draga com a la Cueva de los Murciélagos adaptada en cada cas a les 

matèries primeres locals. 

 

 

4.2.3. Conclusions  

La visió general presentada de la fabricació de cistelleria d’espiral cosida al jaciment neolític de La 

Draga ha demostrat que aquest conjunt es pot incloure en la tradició de cistelleria d’espiral cosida, la 

qual està ben representada al començament del Neolític europeu i també entre les restes de cistelleria 

més antigues al Pròxim Orient. 

 

Pel que fa a la matèria primera, s’ha identificat l'ús de monocotiledònies i fibres de til·ler en la seva 

fabricació. La identificació de l’ús d’espècies vegetals augmenta la gamma d'objectes fets amb fibres 

vegetals al jaciment. La diversitat de matèries primeres i tipus de productes, juntament amb les 

diferents eines lítiques, òssies i malacològiques documentades al jaciment indicarien una producció 

artesanal local, així com un ampli coneixement de les diferents propietats de les plantes i de la forma de 

processar-les. 
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La variada tipologia de puntades denota l’alta habilitat tècnica implicada en la fabricació de la 

cistelleria. Tanmateix, en cada objecte, la variació de l’amplada de les puntades és mínima, cosa que 

donaria lloc a una costura compacta, ferma i homogènia. El fet que s’hagin documentat diferents 

tipologies de puntades a La Draga demostra que els artesans eren hàbils en l’ús de fibres vegetals. Les 

diverses tècniques els haurien permès crear recipients per a diferents funcions, com pel transport o per 

la conservació d’aliments, i les dimensions d'alguns fragments conservats confirmen que haurien estat 

d'una mida adequada per a un ús d'emmagatzematge. 

 

El fet d’haver documentat diferents tipologies tècniques ajuda a documentar i posar en relleu 

l’excepcionalitat de les restes trobades a La Draga. Les tècniques cistelleres documentades juntament 

amb l’elecció acurada de les matèries primeres, així com la part vegetal a utilitzar denota un gran 

coneixement tècnic. En definitiva, la col·lecció de restes vegetals que s’han presentat en aquest treball 

reflecteixen un ampli coneixement, tant en habilitats tècniques com en propietats de les plantes. 
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LA CISTELLERIA I CORDERIA EPICARDIAL DEL 

JACIMENT DE LES COVES DEL FEM 

(ULLDEMOLINS) 
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6. LA CISTELLERIA I CORDERIA EPICARDIAL DEL JACIMENT DE LES COVES DEL FEM (ULLDEMOLINS) 

El jaciment de les Coves del Fem es localitza en el terme municipal d’Ulldemolins (Priorat, Tarragona) 

(Figura 74). Encara que el topònim de les Coves del Fem apareix en plural, es tracta d’un únic gran abric, 

tot i que hi ha alguna petita cavitat annexa que hauria contribuït a conformar aquesta denominació 

(Palomo et al. 2018). La cavitat es va formar per l’acció erosiva del riu sobre els conglomerats. Es tracta 

d’un ampli abric rocós d’una superfície d’aproximadament 300 m². El jaciment es troba situat al marge 

esquerre del riu Montsant, a poc més de 10 metres per sobre del mateix.  

 

 
 

Excavació i sectors del jaciment 

 

Va ser descoberta de forma casual al 1997 i s’ha excavat de forma intermitent des del 2013 fins al 

2021.  La superfície excavada de les capes superiors cobreix 9 m², mentre que de la capa 1008 fins a la 

base la superfície excavada es redueix a causa de la presència de grans blocs de pedra despresos del 

sostre. La superfície excavada es situa en la part central de la cavitat (Figura 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75. Planta de la cova amb 

superfície del sediment excavable, 

la quadrícula teòrica i quadres 

excavats en les campanyes 2013, 

2015 i 2019 (elaborat per R. 

Rosillo i I. Bogdanovic). 

Fig. 74. Localització del jaciment 

de les Coves del Fem (extret de 

Palomo et al. 2018). 
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Estratigrafia, cronologia i fases d’ocupació 

Les excavacions realitzades han permès documentar una àmplia estratigrafia de més de 135 cm 

(Figura 76). La seqüència estratigràfica està formada per una successió de sorres, acumulades com a 

conseqüència dels desbordaments i les inundacions del riu Montsant, en combinació amb altres amb 

sediment d’aportació eòlica. 

 

 
Fig. 76. Seqüència estratigràfica del jaciment de Coves del Fem i context de localització de la cistelleria i 

el fragment de corda (elaborat per R. Rosillo i I. Bogdanovic). 

 

Les cinc capes superiors documentades a les Coves del Fem (UE 1008, 1009, 1011, 1012 i 1013) es 

poden atribuir a l’última fase del Neolític Antic o Epicardial segons l’estil ceràmic (4.941 – 4.545 cal. BC) 

(Taula 13, Figura 77) (Bogdanovic et al. 2017; Palomo et al. 2018). En aquests nivells s’han documentat 

diverses estructures: forats, fogars i fosses que excaven fins el sòl subjacent i que han pertorbat els 

nivells del neolític cardial i el mesolític final. Les restes arqueobotàniques carbonitzades dels nivells 

epicardials són abundants; entre aquestes han aparegut les restes de cistelleria, carbó vegetal, fruites i 

llavors. També s’han conservat restes de fusta dessecades.  

 

Les capes 1010 i 1014 han proporcionat ceràmica amb decoracions  cardials, amb una combinació 

d’impressions i tècnica arrossegada. També s’han localitzat estructures de combustió i estructures 

negatives durant l’excavació. Destaca en aquests nivells la presència de geomètrics de forma triangular 

o segments entre les peces retocades. Les datacions obtingudes daten el Neolític Antic Cardial, entre 

5.667 – 5.476 cal BC (Taula 13, Figura 77).  

 

Finalment, les capes inferiors es poden atribuir a ocupacions mesolítiques. El material arqueològic 

consta d’abundant carbó vegetal, i, en menor mesura, restes faunístiques i escassa indústria lítica. Les 

ocupacions atribuïdes al Mesolític daten en 6.065 – 5.718 cal BC (Taula 13, Figura 77). 
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Mostra Material Sector/Quadrant Any BP Desviació estàndard 
95% 

Interval 

95% 

Interval 
cal BP cal BP 

SUERC-50640 Llavor 2 5772 27 -4699 -4545 -6649 -6495 

SUERC-50641 Llavor 3 5840 27 -4785 -4612 -6735 -6562 

Beta 42864 Os 2103 5970 30 -4941 -4779 -6891 -6729 

SUERC-53025 Os 104 6342 32 -5461 -5221 -7411 -7171 

Beta 42865 Carbó 103 6570 30 -5607 -5476 -7557 -7426 

Beta 42868 Carbó 102 6630 30 -5623 -5509 -7573 -7459 

Beta 42866 Os 106 6700 30 -5667 -5556 -7617 -7506 

Beta 42867 Con de pi 109 6900 30 -5844 -5718 -7794 -7668 

SUERC-50642 Carbó 10 7157 29 -6065 -5988 -8015 -7938 

 

Taula 13. Datacions radiocarbòniques de Coves del Fem. Les datacions han estat calibrades utilitzant 

OxCal v4.4 i la corva de calibració IntCal20 (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html) (extret de 

Bogdanovic et al. 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77. Model de fases d’ocupació de les Coves del Fem (Chronomodel 1.5.0) (extret de Bogdanovic et 

al. 2017). 

 

 

https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html
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El paisatge 

 

Tant els estudis palinològics com els antracològics dels nivells epicardials han permès documentar un 

paisatge dominat per pinars de pi silvestre (Pinus sylvestris nigra), boscos de roures i alzines (Quercus 

sp.), til·ler (Tilia sp.) i avellaners (Corylus), amb presència de diverses plantes herbàcies (Poaceae, 

Asteraceae i Cyperaceae) i d’altres espècies de ribera característiques del riu Montsant, com el salze 

(Salix sp.), l’om (Ulmus sp.), el vern (Alnus sp.) o el freixe (Fraxinus sp.) (Alcolea et al. 2019).  

 

La subsistència 

 

Les restes faunístiques evidencien la importància de la cacera en tots els nivells, si bé en els neolítics 

també es documenta el caprí domesticat. Per la seva banda, les restes carpològiques determinen en tots 

els nivells l’aprofitament dels recursos silvestres de l’entorn, entre ells les glans (Quercus sp.), pinyes 

(Pinus sp.), raïm silvestre (Vitis vinifera var. Sylvestris), així com el cultiu de cereals en els nivells neolítics 

(Palomo et al. 2018).  

 

El context arqueològic de les restes de cistelleria i corderia 

 

Les restes de cistelleria i el fragment de corda es van localitzar a una subestructura ubicada a 

l'interior de la gran estructura E5, segellada per la unitat estratigràfica (UE) 1001 (figura X). Aquesta 

estructura ha estat parcialment excavada i documentada, a causa de que el seu límit oriental s'endinsa 

en el perfil de la zona no excavada i el seu límit septentrional es troba destruït per l'acció d'excavacions 

clandestines. Malgrat aquestes circumstàncies, les característiques generals de l’E5 permeten 

interpretar-la com una àrea domèstica ben definida i coherent amb les característiques d'una estructura 

d'hàbitat (Rosillo et al. 2020). Presenta una acumulació de còdols i conglomerats fragmentats 

procedents de la pròpia roca de l'abric que defineix un sòl preparat d'uns cinc metres quadrats, una 

estructura de sosteniment i dues subestructures en fossa tipus cubeta. D'aquestes dues fosses, la 

subestructura E5A és la que ha proporcionat les restes de cistelleria que aquí s’exposen. 

 

La subestructura E5A presenta en la seva part superior una planta ovalada de secció irregular i base 

convexa amb una potència màxima de 40 cm. El seu farciment conserva dues capes, la superior té 20 cm 

de potència i en ella s'ha trobat un element macrolític amb restes d'ocre, així com un fragment d'ocre de 

4 cm. Altres materials recuperats en aquesta capa són diversos fragments de ceràmica molt 

termoalterats que formarien part d'un mateix recipient. És a la base d'aquesta capa on apareixen les 

fibres vegetals carbonitzades que formarien part de les restes de cistelleria analitzades. La capa inferior 

està composta per sorres fines i poc compactes. Del material arqueològic recuperat en el seu interior, a 

més de restes lítiques abundants, han aparegut llavors de cereal carbonitzades (Garay Palacios 2021), 

així com també destaquen les restes d'un fragment ceràmic. Per sota d'aquest element i en el límit 

oriental de l'estructura, es troba un crani de porc complet recolzat a la paret de la fossa. Entre aquestes 

restes faunístiques i la base de l'estructura, a la part central, es va extreure un perfil complet d'un 

recipient ceràmic. Finalment, i en contacte amb la base de la fossa, es van trobar restes de material 

vegetal carbonitzat entre el que s'apreciava la presència de tiges. Els materials recuperats en aquesta 

estructura es troben actualment en fase d’estudi. 

 

 

6.1. Els materials: el conjunt de cistelleria de les Coves del Fem 

El conjunt de produccions vegetals recuperat a les Coves del Fem està compost per 53 fragments de 

petites dimensions que corresponen a restes de cistelleria i un element de corderia (l’estudi de la 

corderia serà desenvolupat en l’apartat inferior 7.2. Els materials: la corderia de les Coves del Fem). Tot i 
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l'elevada fragmentació del conjunt, s'ha partit de la hipòtesi que totes les restes de cistelleria 

procedeixen d'un únic objecte, ja que tots els fragments recuperats provenen de la mateixa estructura 

arqueològica. 

 

Per a la seva anàlisi morfotècnica, s'ha optat per l'estudi d'aquells fragments més rellevants (Taula 

14). Així doncs, s'han estudiat i descrit de forma separada els 12 fragments de cistelleria que conserven 

un major rang de característiques representatives, organitzats en els 13 registres que es poden trobar a 

l'Annex III. 
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1 
CDF2019 

261 
FEIX 17 19 - - No det. 45*21 - No det. 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae 

No 

det. 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

2 
CDF2019 

261 

RESTA 

INFORME 
No det. No det. 4 5 No det. 18*9 - No det. 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae 

No 

det. 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

3 
CDF2019 

261 

PUNTADA 

COSIT 
No det. No det. 2 3 No det. 10*6 - No det. 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae fulla 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

4 
CDF2019 

261 

PUNTADA 

COSIT 
No det. No det. 3 5 No det. 8*5 - No det. 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae fulla 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

5 
CDF2019 

261 

PUNTADA 

COSIT 
No det. No det. 1 2 No det. 7*2 - No det. 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae fulla 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

6 
CDF2019 

261 
FEIX 3 4 5 6 1 31*8 - 

Simple 

entrellaçada 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae 

No 

det. 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

7 
CDF2019 

261 
FEIX 6 9 

No se  

conserv

a 

No se 

conserv

a 

No det. 27*9 - No det. 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae 

No 

det. 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

8 
CDF2019 

261 
FEIX - - - - - 35*3 - - 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae 

No 

det. 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

9 
CDF2019 

261 
FEIX 9 19 No det. No det. No det. 47*16 - No det. 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae fulla 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

10 
CDF2019 

261 

BASE O 

VORA? 
4 6 4 5 No det. 38*23 

No 

det. 

Simple 

travessada 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae fulla 

feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

11 
CDF2019 

261 

BASE O 

VORA? 
No det. No det. No det. No det. No det. 39*24 

No 

det. 
No det. cosit 

Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae fulla 
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feix 
Monocot. 

(herbàcia) 
No det. 

No 

det. 

12 

CDF2019 

E5A fons  

cubeta 

BASE O 

VORA? 
No det. No det. No det. No det. No det. 34*27 

No 

det. 
No det. 

cosit 
Monocot. 

(herbàcia) 
Cyperaceae fulla 

feix Monocot. 

(herbàcia) 

No det. No 

det. 

13 CDF2019 

E5A 
CORDA - - - - - 6,6*1,3 - - 

cord

ills 
Monocot.  No det. 

No 

det. 

 

Taula 14. Inventari sobre les característiques representatives de les restes de cistelleria  de la col·lecció 

de les Coves del Fem. 

 

Entre les categories morfotècniques, en total es comptabilitzen cinc fragments de feix (registres 1, 6, 

7, 8 i 9), tres fragments de puntades del cosit (registres 3, 4 i 5) i tres fragments de vora o base (registres 

10, 11 i 12). Només un fragment ha sigut catalogat com a resta informe.  

 

 

6.1.1. Resultats i discussió  

 

Estat de conservació del material arqueològic 

 

Les peces de cistelleria es conserven carbonitzades en gairebé la seva totalitat, a excepció d'algunes 

fibres. Algunes d'elles conserven restes de sediment d'un color ferruginós, que recorda al de l'òxid i 

també certes taques de sediment blanquinós, que podrien correspondre a restes de pedra calcària 

calcinada trobada en l'estructura. De fet, les fibres es van trobar a la base de la capa superior de la 

citada subestructura E5A on també es documenta l'aparició d'un nivell de sorra cremada amb taques de 

pedra calcària calcinada. 

 

Les dimensions dels fragments conservats oscil·len entre els 7 i 47 mm, amb una amplada compresa 

entre els 2 i 27 mm (Taula 14). El gruix no s'ha pogut determinar. L'alta fragmentació del conjunt no 

permet obtenir dades de la mida original de les peces. Tot i així, destaquen cinc fragments per les seves 

mesures. D'una banda, tres fragments del que podrien ser fragments de vora o base: el registre 10 amb 

una longitud de 38 mm i una longitud de 23 mm, el registre 11 amb una longitud de 39 mm i una 

amplada de 24 mm i el registre 12 amb una longitud de 34 mm i una amplada de 27 mm (Figura 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78. Fragments conservats de vora o base de la cistelleria de les Coves del Fem: a) registre 12; b) 

registre 10; c) registre 11 (extret de Romero-Brugués et al., en premsa). 

b 

a 

c 
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D’altra banda, els dos restants corresponen a fragments de feix: el registre 1 conserva una longitud 

de 45 mm i una amplada de 21 mm i el registre 9 amb una longitud de 47 mm i una amplada de 16 mm. 

Aquests registres, juntament amb el registre 7, presenten fibres de feix poc compactades i que encara 

conserven una mateixa direcció. En el registre 1 s’aprecia com les fibres del feix mantenen una lleugera 

torsió cap a la dreta. Aquests tres fragments tenen les fibres del feix unides per blocs sòlids de sediment 

i fibres soltes, en les parts distals o proximals de les peces. El registre 8, l'únic feix conservat de forma 

individualitzada, podria correspondre a part d'aquestes fibres de feixos (Figura 79).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79. Fragments conservats de feixos de la cistelleria de les Coves del Fem: a) registre 9; b) registre 8; 

c) registre 7; d) registre 1, amb lleugera torsió cap a la dreta (extret de Romero-Brugués et al., en 

premsa). 

 

Pel que fa a les puntades, cal ressaltar en el registre 4 l'existència de certes marques superficials 

d'haver embolicat algun material, segurament les fibres del feix que la puntada estaria embolcallant 

(Figura 80d). Aquest fragment, juntament amb els registres 3 i 5 representen 3 puntades de cosit 

individualitzades (Figura 80). Només el registre 6 conserva un feix que encara segueix embolicat per 3 

puntades del cosit (Figura 80c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80. Fragments conservats de puntades del cosit de la cistelleria de les Coves del Fem: a) registre 3; 

b) registre 5; c) registre 6, el qual encara conserva tres puntades; d) registre 4 amb detall de les marques 

deixades pel feix que embolcallava (extret de Romero-Brugués et al., en premsa). 

a b 

c 

d 

a 
b 

c 
d 

 0                                   2 cm 

 0                                   2 cm 
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Tècnica i categories morfotècniques 

 

El tipus de tècnica emprada en la cistelleria de les Coves del Fem és la tècnica d'espiral cosida. Les 

característiques tècniques documentades es presenten a la Taula 14. En particular, cal destacar les 

fibres del feix del registre 1, les quals presenten una lleugera torsió cap a la dreta, que podria 

correspondre a la torsió que reben els feixos a la cistelleria de palla o d'espiral cosida en el procés 

d'elaboració (Figura 79d). El gruix dels feixos i de les puntades del cosit mostren mesures variades; pel 

que fa als feixos, aquests estan compresos entre els 3 – 4 mm i 19 mm; i, pel que fa les puntades del 

cosit, entre els 1 – 2 mm i 5 – 6  mm. Cal esmentar que els feixos no es troben ben conservats o bé han 

patit deformacions i, per aquest motiu, les seves mesures són estimatives.  

 

S'ha pogut determinar la tipologia de les puntades del cosit en 2 registres. Totes corresponen a 

puntades simples amb 2 variants pel que fa a forma de la puntada: puntada simple entrellaçada al 

registre 6 (3 puntades) i puntada simple travessada en el registre 10 (5 puntades) (Figura 81).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81. Tipologia de les puntades de la cistelleria de les Coves del Fem: a) puntada simple entrellaçada 

(registre 6); b) puntada simple travessada (registre 10) (extret de Romero-Brugués et al., en premsa). 

 

No ha estat possible determinar la curvatura horitzontal ni la curvatura vertical, així com tampoc 

l'espaiat de l'espiral de les peces. Pel que fa a les categories morfotècniques s'han conservat fragments 

de feix (5 de 12, el 41,7%), fragments de puntada de cosit (3 de 12, el 25%), fragments de base o vora (3 

de 12 , el 25%) i un fragment de resta informe (1 de 12, el 8,3%). 

 

 

 

La matèria primera 

 

S’han analitzat cinc fragments de cistelleria de les Coves del Fem. Quan els feixos i les puntades s’han 

distingit fàcilment, s’han mostrejat per separat (Herrero-Otal et al. 2021). Tots els fragments de 

cistelleria estudiats de les Coves del Fem han estat identificats com a fibres de monocotiledònies. 

Concretament, les fibres del cosit han estat determinades com a ciperàcies (família Cyperaceae), molt 

probablement joncs, mentre que no ha estat possible arribar a aquest nivell de determinació en el cas 

a 

b 

 0                                   2 cm 
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de les fibres del feix. A més, s'ha determinat la part anatòmica de la planta utilitzada que en tots els 

casos correspon a la part de les fulles (Herrero-Otal et al. 2021) (Figura 82). 

 

  
 

L'ús de monocotiledònies està ben documentat en altres contextos arqueològics, així com en algunes 

de les primeres evidències tèxtils i de cistelleria provinents de la conca mediterrània oriental i de l'Orient 

Pròxim. D'acord a la investigació etnogràfica, plantes herbàcies com el jonc, el càrex o la boga són 

plantes molt aptes per fer estores, cobertes, corderia o cistelleria. Històricament també es documenta la 

cistelleria feta de joncs, probablement treballats en espiral (Kuoni 1981). El fet d'haver-se identificat 

restes de ciperàcies a nivell palinològic corrobora la presència d'aquesta família a l'entorn de les Coves 

del Fem (Palomo et al. 2018). Aquesta matèria vegetal estaria a l'abast dels habitants de la cova, ja que 

són plantes que creixen en ambients humits com serien els voltants del riu Montsant, a l'igual que altres 

famílies de monocotiledònies. Això implicaria una obtenció a nivell local de la matèria primera per a la 

confecció d'objectes quotidians de fibres vegetals com cistelleria i corderia. 

 

Pel que fa a l'obtenció d'aquests recursos vegetals, no calen moltes eines ja que és fàcil obtenir-los 

de la natura. En altres jaciments del Neolític antic, com en l'assentament de La Draga (Banyoles), s'han 

identificat eines ja mencionades relacionades amb el processat de fibres vegetals mitjançant l'anàlisi 

funcional practicat sobre instruments de diversa naturalesa, com làmines de sílex (Gibaja 2011), 

petxines marines (Clemente i Cuenca, 2011) i punxons d'os (De Diego et al. 2018). En aquest sentit, a les 

Coves del Fem s'han recuperat punxons d'os que podrien haver estat utilitzats per al treball de matèries 

vegetals, entre altres funcions, encara que la seva anàlisi es troba tot just en curs. 

 

 

Funcionalitat de les restes de cistelleria 

 

Les característiques morfotècniques i la identificació de les matèries primeres suggereixen que tot el 

conjunt de cistelleria correspondria a una sola peça. Tots els fragments provenen de la mateixa 

subestructura arqueològica E5A , i el gruix dels feixos i de les puntades del cosit són similars. Així mateix, 

totes les restes analitzades han estat determinades com a fibres de monocotiledònies i, concretament, 

les fibres del cosit com a fulles de Cyperaceae. Els registres 1, 7, 8 i 9 són parts del mateix fragment de 

feix; així com els registres 2, 3, 4, 5 i 6 corresponen a puntades soltes de la mateixa peça. D'altra banda, 

els registres 10, 11 i 12 formen part de la vora o de la base del cistell. 

 

Fig. 82. Imatge de microscòpia 

òptica de les restes de cistelleria de 

les Coves del Fem: visió transversal 

d'una puntada (família Cyperaceae) 

(a: aerènquima, ep: epidermis, esc: 

esclerènquima, est: estomes, f: 

floema, hv: feixos vasculars, p: 

parènquima, pv: parènquima 

vascular, x: xilema) (extret 

d’Herrero-Otal et al. 2021). 
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Pel que fa a la funcionalitat d'aquestes restes de cistelleria, probablement correspondrien a un 

element vinculat a l'emmagatzematge. El fet d'haver documentat puntades no entrellaçades i 

travessades també sembla reforçar aquesta hipòtesi, ja que amb aquest tipus de cosit s'elaboren 

treballs més atapeïts, construint objectes més compactes, densos i pesats, relacionats amb recipients 

immòbils destinats a l'emmagatzematge. A més, els fragments es relacionen amb una estructura 

d'emmagatzematge ja que es van recuperar alguns dels mateixos en contacte amb les parets i la base. 

Aquestes restes de cistelleria podrien haver format part d'un revestiment d'una fossa. No obstant això, a 

causa de l'estat de fragmentació de l'objecte, no es pot descartar que les restes representin el cistell 

d'emmagatzematge mateix. És a dir, les restes de cistelleria poden no indicar el revestiment, sinó 

l'estructura d'emmagatzematge real col·locada a l'interior de la sitja.  Aquesta funcionalitat està ben 

documentada en el registre arqueològic. Exemples de revestiment d'estructures d'emmagatzematge a 

través de parets de cistelleria són coneguts a El Fayum (Egipte) on es documenten fosses 

d'emmagatzematge ben conservades amb folre de cistelleria d'espiral cosida (coiled basketry), datats 

entorn 4.295 – 4.467 cal BC (Wendrich i Holdaway 2017). 

 

D'altra banda, en la prehistòria europea, també es coneixen diversos exemples amb restes similars. 

Al jaciment de Gearraidh na h'Aibhne, a l'illa de Lewis (Escòcia), s'han determinat restes de branques 

d'avellaner retorçades que folraven una sitja ovalada i que es van interpretar com una estructura de 

cistelleria de vímet de l'Edat del Bronze Final (1.080 – 830 cal. BC) (Duffy 2006). Així mateix, en el poblat 

del Bronze Final de Lavra (Portugal), es van documentar sitges amb branques carbonitzades 

entrecreuades que semblaven elements de protecció de parets folrades (Sanches 1987).Tanmateix, de 

forma indirecte, s'han documentat sitges folrades amb cistelleria o estructura vegetal. Al jaciment de 

Gussage All Saints (Salisbury, Anglaterra) s'han descobert buits a les parets d'algunes sitges que podrien 

formar part d'un recobriment de cistelleria, datats en l'Edat del Ferro, entorn el 500 - 450 BC 

(Wainwright i Spratling 1973).  

 

Finalment, a la Península Ibèrica són pocs els exemples recuperats de cistelleria, a més dels 

jaciments de La Draga i Cueva de los Murciélagos. De cronologia neolítica també comptem amb dades 

indirectes com són les marques d’una estora del jaciment de la Cova 120 (Sales de Llierca, Girona) 

(Agustí et al. 1987) o les impromtes sobre argila de Cova de les Cendres (Moraira, Alacant), on es va 

documentar el revestiment d’una sitja amb espart trenat, que tindria la funció de reforçar la seva 

estructura (Bernabeu-Aubán i Fumanal-García 2009).  

 

Etnogràficament, el revestiment amb cistelleria de les sitges per aconseguir un millor aïllament s'ha 

descrit en diverses comunitats. Per exemple, les sitges borno i belaá ngawuli del nord de Nigèria, o a 

Madagascar, a Sud-àfrica o Swazilàndia on es fan servir estores de teixits vegetals per a les parets (Miret 

2009). 

 

La identificació d'instal·lacions d'emmagatzematge prehistòriques, com poden ser les sitges 

revestides amb cistelleria, proveeixen de proves indirectes de restes d'estructuració de l'espai usat per 

les seves comunitats, en el sentit d'organització i gestió de l’espai d’hàbitat. 

 

 

La cistelleria de les Coves del Fem en el context de les produccions en base a fibres vegetals neolítiques 

 

Pel que fa a la seva funció, la cistelleria de Coves del Fem es vincula a l'emmagatzematge subterrani 

d'aliments. En el passat, segurament aquesta utilitat hauria estat una pràctica habitual, tal i com es 

documenta arqueològicament i etnogràficament. No obstant això, a la Península Ibèrica només es 

coneix aquest ús de forma arqueològica a través de les restes de cistelleria de Cova de les Cendres. És 

important destacar, però, que la tècnica utilitzada difereix; mentre que a la Cova de les Cendres es va 
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usar la cistelleria teixida, a Coves del Fem la tècnica determinada és l'espiral cosida i, per tant, la troballa 

que aquí es presenta és únic a nivell peninsular. Cal esmentar com un altre gran exemple de l'ús de la 

cistelleria per a la conservació d'aliments el ja esmentat jaciment de La Draga. Tot i que el 

emmagatzematge d'aliments no és subterrani, s'interpreta que els 8 cistells individualitzats tindrien com 

una de les seves funcions, el d’emmagatzemar aliments aïllant-los de la humitat ambiental. 

 

A nivell cronològic, l’estrat on s'han localitzat les restes de cistelleria es situa en la primera meitat del 

Vè mil·lenni en cronologia calibrada BC i, per tant, es tracta d'uns dels materials cistellers més antics de 

la Península. 

 

Finalment, cal destacar la determinació dels materials vegetals utilitzats. La cistelleria de Coves del 

Fem es troba íntegrament manufacturada amb fibres de monocotiledònies, tant els feixos com les 

puntades, a l'igual que la corderia. D'entre les espècies vegetals a l'abast, es determina l'elecció de 

ciperàcies, segurament joncs, amb una preferència per l'elecció de fulles (Herrero-Otal et al. 2021). Les 

fibres monocotiledònies també són presents entre la cistelleria de La Draga, tant pels feixos com les 

puntades. No obstant això, a La Draga també es van usar fibres liberianes de til·ler (Tilia sp.) per a les 

puntades i varetes d'avellaner pels feixos (Romero-Brugués et al. 2021). L'elecció de la matèria primera i 

la selecció de les parts més propícies per la cistelleria a Coves del Fem és el resultat d'un alt 

coneixement dels recursos vegetals de l'entorn, les seves propietats i maneig de les mateixes per a la 

manufactura d'objectes. Juntament amb La Draga, Coves del Fem constitueix l'únic cas en el qual el 

material vegetal escollit és totalment diferent a l'identificat en altres jaciments neolítics de la Península 

Ibèrica. El material vegetal que es documenta majorment al sud i llevant peninsular és l'espart, sent 

l'exemple més il·lustratiu la cistelleria de Cueva de los Murciélagos. En aquest sentit, la disponibilitat de 

la matèria primera ha estat determinant; mentre que les ciperàcies són pròpies d'ambients humits, 

l'espart s'estén per les zones més àrides de la Península. 

 

 

6.2. Els materials: la corda de les Coves del Fem 

 

Només s’ha recuperat un fragment de corda de petites dimensions. La resta es va recuperar durant 

la tria de la fracció de 2 mm de la flotació dels sediments procedent de l’estructura E5A. Es va recuperar 

només aquest fragment de corda que es trobava totalment carbonitzada. 

 

 

6.2.1. Resultats i discussió  

 

Estat de conservació  

 

El fragment de corda correspon a un petit element conservat de 6,6 mm de llarg i un diàmetre mitjà 

al voltant dels 1,3 mm (entre 0,9 mm diàmetre mínim i 1,6 mm diàmetre màxim). Es troba carbonitzat 

però amb un bon estat de conservació.  

 

S'aprecien les línies de divisió de les fibres dels seus cordills, així com un fragment d’un possible 

segon cordill de la corda en un extrem de l'objecte. No s'aprecien cobriments o traces de cap tipus, la 

seva textura superficial s'aprecia llisa, sense rugositats, i els seus extrems es troben fragmentats (Figura 

83). 
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Fig. 83. Vista anterior i posterior del fragment de corda de Coves del Fem (extret de Romero-Brugués et 

al., en premsa). 

 

 

Tècnica i categories morfotècniques 

 

El fragment de corda està confeccionada mitjançant la tècnica de la torsió, amb una direcció de gir L, 

dins de les cordes de tipus Z (torsió Z). Una corda de tipus Z té el segment més llarg inclinat des de la 

part superior dreta cap a la part inferior esquerra, produint un gir a l'esquerra. Així doncs, té una torsió 

inicial s-spun i una hipotètica torsió final Z-twist, ja que la corda només conserva un dels seus 2 cordills. 

El resultat seria una corda 2-ply de tipus Z s, s. El seu angle de torsió oscil·la entre els 20 ° i els 25 °, de 

manera que es troba dins dels angles mitjans. 

 

 

La matèria primera 

 

A diferència de les fibres utilitzades per a la confecció del cistell, en el cas del fragment de corda, 

trobem un possible tractament previ de la fibra abans de la fabricació del cordill. Aquest consistiria en la 

divisió de la tija o la fulla de la planta en diverses unitats fins a aconseguir fibres més primes i 

mal·leables (Romero et al., en premsa). Això s'evidencia per l'observació de diferents elements tant en 

el tall transversal, com en la superfície de l'objecte. En el primer, observem una clara distinció de fibres 

més petites obtingudes a partir de la divisió física d'una més gran (Figura 84a). A més, en aquests talls 

observem també els feixos vasculars de morfologia típica de plantes monocotiledònies, sent 

independents els uns dels altres (Figura 84b). La divisió de la fulla o tija en unitats més petites dificulta la 

determinació de la matèria primera a partir del pla transversal, ja que no s'aprecia l'estructura natural 

de la planta. Les observacions més informatives en són les que s'obtenen de la seva superfície 

longitudinal. S'aprecia, d'una banda, l'organització cel·lular de l'epidermis de la planta, que es pot 

diferenciar per unitats mòbils de paret sinuosa com les que presenten els fitòlits d'epidermis 

d'herbàcies. A més, s'observen uns elements amb tipologies cel·lulars diferents corresponents als 

estomes. Aquests són vàlvules que permeten l'intercanvi gasós entre l'interior i l'exterior de la planta a 

través del porus central anomenat ostíol. Els estomes són presents en les tiges i en les fulles de les 

 0             1 mm 
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plantes, essent en aquestes últimes molt més abundants, sobretot a la cara adaxial. La seva disposició 

típica és longitudinal i s'alternen al llarg de l'epidermis (Figura 84c). En altres zones de la superfície de la 

corda, observem també els feixos vasculars, ja esmentats, però en tall longitudinal, juntament amb 

cèl·lules de grans dimensions corresponents al teixit parenquimàtic. Per tant, en aquest cas, observem 

parts internes de la planta. Això no seria possible sense la torsió a què han estat sotmeses les fibres per 

confeccionar la corda i que permet la visualització dels elements tant interns com externs de la fulla o 

tija de la planta utilitzada. En aquest cas, el que s'observa dels feixos vasculars és el xilema que es 

presenta en forma d'elements llargs amb línies transversals relativament juntes al seu interior, 

envoltades de cèl·lules del parènquima vascular (Figura 84d). Tot i haver identificat diferents 

característiques de la matèria primera utilitzada per a la manufactura de la corda, no s'observen 

elements determinants a nivell de família, més enllà de pertànyer al grup de les monocotiledònies. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 84. Imatges de microscòpia òptica de la corda de les Coves del Fem: b) visió transversal general; c) 

visió transversal al detall dels feixos vasculars de monocotiledònies; d) visió longitudinal de l'epidermis i 

els estomes; e) visió longitudinal dels feixos vasculars (xilema) i parènquima associat (a: aerènquima, ep: 

epidermis, esc: esclerènquima, est: estomes, f: floema, hv: feixos vasculars, p: parènquima, pv: 

parènquima vascular, x: xilema) (extret d’Herrero-Otal et al. 2021). 

 

 

c 

b a 

d 



190 
 

Funcionalitat de la corda 

 

La petita mesura del fragment de corda no permet extreure conclusions sobre la seva funció, tan sols 

descriure l'objecte com una corda de petit diàmetre i amb un angle de torsió mitjà. Per tant, es tractaria 

d'una corda fina i resistent, usades per exemple per a l'emmagatzematge o per a la fabricació de 

trampes, així com per ordits o trames en certs tipus de cistelleria teixida (Andrews, Adovasio i Carlisle 

1986). No obstant això, el fet de trobar-se associada  als fragments de cistelleria porta  plantejar que 

podrien estar relacionats. 

 

 

6.3. Conclusions. La cistelleria i corderia de les Coves del Fem  

 

En el present estudi s'ha exposat un exemple singular de cistelleria en espiral cosida i de corda 

provinents d'un context neolític del nord-est peninsular. Les restes de cistelleria recuperades a l'interior 

d'una fossa excavada en sediments molt poc compactats podrien haver format part d'un mateix element 

utilitzat com a recipient i carcassa de les parets i la base. El fet d'haver documentat diversos tipus de 

puntades (no entrellaçades i travessades) es pot relacionar amb la funció de conservació d'aliments. En 

el cas de la corda recuperada, es tracta d'un petit fragment de corda seguint la tècnica de la torsió i feta 

amb fibres prèviament manipulades sense que es pugui establir una funció en concret. 

 

Aquest ús i el seu context en una cavitat aporten noves dades al coneixement de la manufactura 

cistellera del Neolític, la qual es troba ben representada a Europa i Pròxim Orient. Així mateix, la 

cistelleria de les Coves del Fem, juntament amb el conjunt recuperat en el jaciment de La Draga, es 

desmarca de la resta de cistelleria ibèrica pel material vegetal escollit, ja que es van utilitzar ciperàcies 

i/o altres herbàcies per a la seva elaboració. És notable remarcar també la selecció de les parts del 

material vegetal per a la cistelleria, com són les fulles, per la qual cosa es desprèn que la comunitat de 

Coves del Fem tenia un alt coneixement de l'entorn més immediat, així com de les tècniques per a 

l’elaboració de cistells. 
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LA COVA FONDA DE SALOMÓ. IMPRESSIONS DE 

CISTELLERIA EN MATERIALS TOUS 
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7. LA COVA FONDA DE SALOMÓ (TARRAGONA). IMPRESSIONS DE CISTELLERIA EN MATERIALS TOUS 

 

La cova Fonda, també coneguda com Cova dels Vergerars, es troba entre Salomó i Vilabella 

(Tarragona), a la riba dreta del riu Gaià i a 204 m snm (Figura 85). Es tracta d’una cova de litologia 

calcària amb un  recorregut de 286 m.  

 

En el seu interior s’ubiquen diferents passadissos conservats a diferents altures, que són el resultat 

de moviments calcaris anteriors. Les roques s’han anat erosionant per acció eòlica i diferents fenòmens 

posteriors han donat a la cavitat la morfologia actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 85. Localització de la Cova Fonda (extret online de: http://espeleobloc.blogspot.com/2011/07/cova-

fonda-del-vergerars.html). Imatge de l’entrada a la cova, extret de:  

http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=6554&consulta=MSUxK3ByYXQgZGUgY29tdGUl

MistMSU=&codi=7102. 

 

 

Excavació i sectors del jaciment 

  

La planta d’excavació del jaciment segueix un seguit de cavitats naturals (Figura 85). Va ser 

descoberta l’any 1896 i va ser excavada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1918. Diversos 

investigadors han fet referència a les troballes efectuades a la cova, tot i que no s’ha dut a terme cap 

projecte sistemàtic de recerca (Bosch Gimpera 1923; Vilaseca 1932; Vega 1967; Vilaseca 1973). Més 

recentment, cal destacar els treballs sobre els materials ceràmics que alguns autors han desenvolupat 

(Rovira 1978; Virgili 1981; Rovira 2006).  

http://espeleobloc.blogspot.com/2011/07/cova-fonda-del-vergerars.html
http://espeleobloc.blogspot.com/2011/07/cova-fonda-del-vergerars.html
http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=6554&consulta=MSUxK3ByYXQgZGUgY29tdGUlMistMSU=&codi=7102
http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=6554&consulta=MSUxK3ByYXQgZGUgY29tdGUlMistMSU=&codi=7102
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Fig. 85. Planta de la Cova Fonda (extret online de: https://www.espeleoindex.com/). 

 

 

Estratigrafia, cronologia i fases d’ocupació 

 

La dispersió dels materials que s’hi han localitzat i la manca de treballs arqueològics realitzats seguint 

una metodologia científica dificulten el seu estudi i contextualització. No obstant, els materials 

recuperats corresponen tipològicament a diverses cronologies. Els materials consisteixen en ceràmiques 

de tipus campaniformes, vasos de diversa morfologia i amb relleus fets amb les ungles o els dits, 

cordons i mugrons o incisions amb punxó. També s'hi han documentat restes humanes, estris lítics 

tallats i destrals.  

 

Els materials permeten situar cronològicament l'ús de la cova en els períodes del Neolític Final al 

Bronze. Va ser utilitzada com a espai funerari, tot i que no es pot descartar altres usos.  

 

Els materials estudiats per aquesta tesi han estat atribuïts al Bronze inicial (Maya 1997) a partir de la 

presència de les empremtes de cistelleria en les bases de vasos ceràmics (Rovira 2006; Maya 1997; 

Palomo 2006)  i també per l’ús d’aplicacions plàstiques (engrutats) (Pérez 2011). Aquest tipus  d’acabat 

consisteix en argila diluïda i escampada per la superfície externa del vas, donant-li un efecte de gran 

rugositat i de berrugositats pronunciades; es tracta d’un tret distintiu de les ceràmiques del Bronze 

Inicial (Toledo 1990; Alcalde et al. 1997), tot i que a Andorra perdura dins al Bronze Final. Aquest tipus 

de tractament de superfícies són comunes en els conjunts ceràmics del prelitoral català, com a Can 

Roqueta (Sabadell) i a Mas d’en Boixos (Pacs del Penedès) (Bouso et al. 2004) però també en jaciments 

d’altres zones geogràfiques, com a la Bauma del Serrat del Pont (amb percentatges molt significatius) 

(Alcalde et al. 1997), a l’Institut de Manlleu (Manlleu) (Boquer et al. 1995) o a Minferri (Juneda) (Alonso i 

López 2000), entre altres. 
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7.1. Els materials 

El conjunt estudiat està format per vuit fragments de ceràmica recuperats a la Cova Fonda. Aquests 

presenten en la seva part basal impressions de cistelleria clarament distingibles a simple vista i que 

ocupen gran part de la superfície d’aquestes bases planes. Totes les peces estan dipositades al Museu 

d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona. Les peces corresponen als números de registre 25, 28, 13717, 

13718, 13736, 13949, 13950 i 13951. En la Taula 15 s’hi descriuen les característiques principals. 

 

Reg. 

Sigles 

(núm. 

referència 

inventari) 

Longitud 

suport 

ceràmic 

(mm) 

Amplada 

recolzament 

suport 

ceràmic 

(mm) 

Amplada 

mínima 

feix (mm) 

Amplada 

màxima 

feix (mm) 

Amplada 

mínima 

puntada 

(mm) 

Amplada 

màxima 

puntada 

(mm) 

Nre. 

feixos 

visibles 

Espaiat 

espiral 

Diàmetre 

mínim  

cistell 

(mm) 

Tipus i forma 

puntada 

1 25 42 16 - - - - 2 (?) - Indet. - 

2 28 45 36 7,4 9,1 2,2 3,9 3 obert 77,13 

intricada 

entrellaçada o no 

entrellaçada 

3 13717 75 67 8,9 9,9 3,5 5,6 2 obert 95 

Intricada 

entrellaçada o no 

entrellaçada 

4 13718 160 150 8,7 9,5 2,3 3,9 3 Indet. 141 
simple 

entrellaçada 

5 13736 130 66 8,8 12,8 2,9 4,1 6 
obert-

tancat 
176 

Intricada 

entrellaçada o no 

entrellaçada 

6 13949 92 25 9,8 11,7 2,1 4,5 2 obert 123,48 

Intricada 

entrellaçada o no 

entrellaçada 

7 13950 143 63 11 11,7 2 4 2 Indet. 164,91 

Intricada 

entrellaçada o no 

entrellaçada 

8 13951 82 57 9,5 12,5 3,6 4,6 3 obert 151 

Intricada 

entrellaçada o no 

entrellaçada 

 

Taula 15. Descripció de les impressions ubicades en les part exteriors de les bases de vasos ceràmics de 

la Cova Fonda segons les seves característiques tècniques. 

 

 

7.1.1. Resultats i discussió 

Descripció morfològica de les impressions arqueològiques 

 

S’han analitzat els vuit negatius de les impressions, identificant els paràmetres tècnics més 

característics seguint la metodologia proposada per l’anàlisi de la cistelleria. Els resultats han sigut 

recollits a la Taula 15. Els resultats de l’estudi individualitzat de les impressions dels fragments es pot 

veure a l’Annex III. A més, s’han enregistrat les mesures de longitud i amplada del fragment ceràmic 

conservat, a més de la localització de les impressions. 

 

Els fragments ceràmics no es troben en un estat de conservació òptim; a més, la majoria de restes no 

han estat ben rentades, per la qual cosa la seva anàlisi macroscòpica és dificultosa. 

 

Totes les impressions es troben sobre fragments de ceràmica amb base plana. Respecte a la seva 

ubicació, totes es localitzen en el sector de recolzament dels vasos. Sis de les peces ceràmiques 

conserven part de les parets. La peça 13950 presenta unes aplicacions plàstiques  verticals i paral·leles 

(altrament dits engrutats) en la part exterior de les parets i perpendiculars al sector de recolzament, que 
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semblen decoracions (Figura 86), sent l’únic de tot el conjunt que presenta aquests tipus de tractament 

de la superfície del vas (Rovira 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86. Detall de la decoració incisa en les parets de la peça 13950. 

 

Les impressions es conserven en general bé, a excepció de la peça 25 on no ha sigut possible 

identificar clarament la imatge negativa del cistell. Possiblement la poca visibilitat es deu, en aquest cas, 

a una possible modificació intencionada de la base quan l’argila encara era fresca (Figura 87).  
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Fig. 87. Impressió de la peça 25. 

 

A les peces 28, 13736, 13949 i 13951 la impressió de cistelleria cobreix tota la superfície conservada, 

que és la base de recolzament del recipient ceràmic. En canvi, en certes zones de les peces 13717, 

13718 i 13950 la impressió s’ha conservat més difuminada, arribant en certs punts a desaparèixer. Cal 

fer menció de la peça 13717, on la impressió té més fondària en tot el contorn de la base, com si en 

aquella zona s’hi hagués exercit més pressió. De totes les impressions conservades, la peça 13718 és on 

més difuminada es troba la impressió, degut potser a una possible intencionalitat en l’acabat de la peça. 

Les dimensions dels suports ceràmics oscil·len entre els 42 i 160 mm, amb una amplada compresa entre 

els 16 i 150 mm (Taula 15).  

 

Pel que fa a l’amplada dels feixos, aquesta està compresa entre 7,4 i 12,8 mm, mentre que l’amplada 

de les puntades oscil·la entre 2 i 5,6 mm. Els diàmetres mínims de les peces de cistelleria es troben entre 

els 77,13 i 176 mm, representant variabilitat en quan a mida dels objectes ceràmics. Es pot pensar que 

l’element de cistelleria amb el qual es va produir la impressió deuria tenir un diàmetre mínim de 77,13 

mm. L’amplada mínima i màxima de les puntades, així com la dels feixos, són característiques 

determinants de la tècnica cistellera. Existeix certa variabilitat entre les mesures de feix i puntada dins 

de cadascuna de les impressions. Aquest fet, pot ser degut, per exemple, a que en certes manufactures 

cistelleres es canvia de matèria vegetal pel cosit segons la zona de la peça, depenent de la resistència o 

flexibilitat que se li vulgui donar a la part del cistell. També pot ser degut a l’esforç dedicat durant 

l’elaboració de les bases cistelleres, depenent de la funció a la qual estarien destinades. Malgrat tot, si 

es comparen les mesures de feix i puntada de les impressions, es determina certa semblança de 

dimensions entre algunes de les peces.  Es poden establir similituds entre les peces 13736 i 13951, i 

entre les 28 i 13718. 

 

 

Tècniques de producció de la cistelleria impresa  

 

Per tal de determinar la tècnica cistellera emprada, s’ha estudiat la separació entre els feixos, el 

material vegetal hipotèticament emprat, la separació entre les puntades, així com el tipus i forma de les 

puntades. El tipus de tècnica emprada identificada a partir de les impressions cistelleres de la Cova 

Fonda és la tècnica d’espiral cosida.  

 

Pel que fa al tipus i forma de les puntades del cosit és possible determinar certa homogeneïtat en la 

tècnica. Les peces 28, 13717, 13949 i 13950 presenten puntades més aviat rectes i rectangulars. Pel que 

         0               2 cm 
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fa a la separació entre els feixos, les peces 28, 13717, 13736, 13949, 13950 i 13951 conserven un 

distanciament entre els feixos evidenciat per una separació, que és més o menys voluminosa. En les 

peces 28, 13717 i 13951 és possible observar una separació notable entre els feixos (Figura 88). Aquesta 

separació també s’observa en les peces 13736, 13949 i 13950 (Figura 89) on pren la forma de cresta ben 

marcada. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88. Impressions cistellers sobre argila de la Cova Fonda, on s’observa separació sense volum entre 

els feixos: a) peça 28; b) peça 13717; c) peça 13951. 
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Fig. 89. Impressions cistellers sobre argila de la Cova Fonda, on s’observa separació amb cresta 

pronunciada entre els feixos: a) peça 13736; b) peça 13949; c) peça 13950. 

 

La única peça que sembla reflectir una tècnica de cistelleria diferent és la 13718 on no s’observa 

separació entre els feixos (Figura 90). Aquesta peça arqueològica té també una tipologia de puntada 

diferent a les altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 90. Impressió de la peça 13718, amb puntades simples entrellaçades. 

 

 

7.1.2. Les impressions experimentals de cistelleria en argila 

A partir de les característiques de les puntades (mida i forma) i dels feixos de les impressions 

arqueològiques s’han dut a terme rèpliques experimentals amb l’objectiu de contrastar hipòtesis sobre 

la tècnica cistellera utilitzada per elaborar les bases de recolzament de les ceràmiques. Aquestes 

hipòtesis tecnològiques han sigut contrastades amb un protocol experimental, amb el qual s’han 

elaborat models comparatius de diferents variants tècniques dins la cistelleria d’espiral cosida.  

 

La confecció d’aquests models ha anat a càrrec de l’Anna Homs, artesana cistellera. Per la confecció 

d’aquests models cistellers s’han usat escorces de roure (Quercus sp.), glicínia (Wisteria sinensis) i 

esbarzer (Rubus sp.), tiges de gramínies, espart (Stipa tenacissima) i càrex (Carex pendula), així com 

fulles de palma nana americana (Serenoa repens). L’elecció de la palma nana americana és degut a les 

semblances morfològiques que presenta amb el margalló. El material vegetal s’ha usat en verd o 

assecat, i part d’ell s’ha processat pel seu posterior ús. La diversitat d’espècies emprades i la part 

anatòmica de la planta, així com el tipus de processament ha tingut per objectiu intentar replicar les 

característiques de la superfície vegetal deixades per la impressió de cistelleria. Així, les característiques 

deixades per la matèria primera podrien permetre aproximar-nos al tipus de matèria vegetal emprada 

en l’elaboració de la cistelleria. 

 

0         5 cm 
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Entre el material que s’ha usat en verd es troben l’escorça de branques tendres de roure, l’escorça 

de glicínia i l’escorça d’esbarzer. Entre el material que s’ha deixat assecar en la seva totalitat, hi ha 

restes variades de palla de cereals (gramínies), fulles de palmera nana assecades durant dos dies, espart 

picat i tiges florals de càrex recol·lectades quan es trobaven semi assecades i deixades assecar totalment 

durant un any. Aquest assecatge permet la confecció de la peça cistellera de forma compacta, ja que si 

el material vegetal es treballa humit, es va encongint a mesura que es va assecant i la peça queda 

baldera i poc compactada.  

 

Pel que fa al seu processat abans de la seva utilització, s’han partit les fulles de la palmera americana 

nana amb el gruix desitjat pel cosit, així com les tiges de càrex que s’han seccionat longitudinalment en 

tres parts (la tija és de secció triangular i ja acompanya a dividir-les en tres). Part del material vegetal 

s’ha humitejat abans del seu ús per obtenir mal·leabilitat en la confecció del cistell, tot i que el grau de 

rehidratació depèn de l’espècie emprada. Aquesta rehidratació pot ser superficial, mullant el material 

en el moment previ al seu ús, o submergit en aigua durant unes hores. El material que s’ha hagut de 

rehidratar és el que s’ha usat pel cosit. Entre ells, hi ha el càrex, el qual s’ha embolicat amb un drap 

humit un mínim de tres hores, i l’espart, el qual s’ha submergit en aigua durant unes hores, ja que 

requereix un temps més llarg d’humitejat (probablement pel seu hàbitat natural). Al ser una planta de 

secà triga més a humitejar-se a diferència de les ciperàcies (per exemple) que són plantes d’ambients 

humits i/o aquàtics.  

 

S’han elaborat vuit models cistellers, tots en forma de base planera, i s’han realitzat les seves 

impressions sobre argila d’origen industrial per tal de contrastar la descripció morfològica i tècnica de 

les impressions arqueològiques amb els negatius impresos experimentals. Totes les característiques 

tècniques dels models cistellers experimentals es troben recollits a la Taula 16; el detall de cadascun 

dels models es troba a l’Annex III.  

 

Rèplica Tipus i forma de la puntada Matèria vegetal 

1 
Simple entrellaçada 

Puntada Fulla de palmera 

Feix  Palla de gramínies 

2 
Simple entrellaçada i travessada 

Puntada Càrex 

Feix  Palla de gramínies 

3 
Intricada entrellaçada 

Puntada Espart 

Feix  Espart 

4 
Intricada entrellaçada 

Puntada Escorça  

Feix  Fulla de palmera 

5 
Intricada no entrellaçada 

Puntada Glicínia  

Feix  espart 

6 
Intricada no entrellaçada 

Puntada Càrex  

Feix  Espart 

7 
Intricada no entrellaçada 

Puntada Espart 

Feix  Espart 

8 
Simple entrellaçada 

Puntada Espart 

Feix  Espart  

 

Taula 16. Característiques representatives de les rèpliques experimentals de bases de cistells.  

 



201 
 

La rèplica 1 ha reproduït una base cistellera elaborada a través de la tècnica d’espiral cosida, usant 

puntades simples entrellaçades. Pel que fa a  la matèria primera, s’ha escollit fulla de palmera americana 

nana pel cosit i feixos de palla de cereals (gramínies) per l’espiral. Pel que fa a l’utillatge emprat, s’ha fet 

servir una agulla per passar el cosit entre les puntades, ja que la fulla de palmera és tova. No s’observen 

diferències característiques entre la cara treballada i la no treballada, més enllà de l’obliqüitat que pren 

la puntada.  

 

La rèplica 2 ha reproduït una base cistellera elaborada a través de la tècnica d’espiral cosida, usant 

puntades simples entrellaçades i travessades. Pel que fa a la matèria primera, s’ha utilitzat càrex pel 

cosit i feixos de palla de cereals (gramínies). Pel que fa a l’utillatge emprat, no s’ha fet servir cap eina en 

l’elaboració. No s’observen diferències característiques entre la cara treballada i la no treballada, més 

enllà de l’obliqüitat que pren la puntada.  

 

La rèplica 3 ha reproduït una base cistellera elaborada a través de la tècnica d’espiral cosida, usant 

puntades intrincades entrellaçades. Pel que fa a la matèria primera, s’ha escollit espart sec picat pel 

cosit i feixos d’espart sec sense picar per l’espiral. Pel que fa a l’utillatge emprat, s’ha fet servir una 

agulla de fusta o metall per fer passar el cosit entre les puntades. En la cara treballada es veu un solc 

amb punxa, semblant a una cresta, mentre que a la cara no treballada el solc és més aviat difuminat.  

 

La rèplica 4 ha reproduït una base cistellera elaborada a través de la tècnica d’espiral cosida, usant 

puntades intrincades entrellaçades. Pel que fa a la matèria primera, s’ha escollit escorça de branques 

tendres de roure per la part central de la peça i escorça de bardissa o esbarzer per la part exterior, així 

com feixos de palmera seca per l’espiral. Pel que fa a l’utillatge emprat, s’ha fet servir una agulla de 

fusta o metall per fer passar el cosit entre les puntades. No s’observen diferències característiques entre 

la cara treballada i la no treballada. 

 

La rèplica 5 ha reproduït una base cistellera elaborada a través de la tècnica d’espiral cosida, usant 

puntades intrincades no entrellaçades. Pel que fa a la matèria primera, s’ha escollit escorça de glicina i 

feixos d’espart sec picat per l’espiral. Pel que fa a l’utillatge emprat, no s’ha fet servir cap eina en 

l’elaboració. No s’observen diferències característiques entre la cara treballada i la no treballada. 

 

La rèplica 6 ha reproduït una base cistellera elaborada a través de la tècnica d’espiral cosida, usant 

puntades intrincades no entrellaçades. Pel que fa a la matèria primera, s’ha escollit la tija floral de càrex 

i feixos d’espart picat per l’espiral. Pel que fa a l’utillatge emprat, s’ha fet servir una agulla de fusta o 

metall per fer passar el cosit entre les puntades. No s’observen diferències característiques entre la cara 

treballada i la no treballada. 

 

La rèplica 7 ha reproduït una base cistellera elaborada a través de la tècnica d’espiral cosida, usant 

puntades intrincades no entrellaçades. Pel que fa a la matèria primera, s’ha escollit espart sec picat pel 

cosit i feixos d’espart sense picar per l’espiral. Pel que fa a l’utillatge emprat, s’ha fet servir una agulla de 

fusta o metall per fer passar el cosit entre les puntades. No s’observen diferències característiques entre 

la cara treballada i la no treballada. 

 

Finalment, la rèplica 8 ha reproduït una base cistellera elaborada a través de la tècnica d’espiral 

cosida, usant puntades simples entrellaçades. Pel que fa a la matèria primera, s’ha escollit espart sec 

picat pel cosit i feixos d’espart sense picar per l’espiral. Pel que fa a l’utillatge emprat, s’ha fet servir una 

agulla de fusta o metall per fer passar el cosit entre les puntades. No s’observen diferències 

característiques entre la cara treballada i la no treballada. 
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Contrastació de la hipòtesis tecnològica de les impressions cistelleres arqueològiques de la Cova Fonda 

amb les rèpliques experimentals 

 

Els resultats d’ambdues anàlisis tècniques de les impressions, arqueològiques i experimentals, han 

permès contrastar els negatius de les impressions i refutar o donar suport a les tècniques hipotètiques 

de manufactura de les bases cistelleres. En la Taula 17 s’hi poden trobar els paràmetres tècnics descrits 

per les peces arqueològiques, així com les possibles semblances tècniques amb les rèpliques 

experimentals.   

 

Peça 

arqueològica 
Tipus i forma de la puntada Matèria vegetal 

Semblança a 

rèplica 

25 - - - 

28 
Intricada entrellaçada o no 

entrellaçada 

Puntada Escorça 

4, 5 

Feix Indet.  

13717 
Intricada entrellaçada o no 

entrellaçada 

Puntada Escorça  

4, 5 

Feix  Indet.  

13718 Simple entrellaçada 
Puntada  Escorça 

8 
Feix  Indet.  

13736 
Intricada entrellaçada o no 

entrellaçada 

Puntada  
Escorça o 

herbàcia? 
3, 6 

Feix  
Joncs, càrex, 

palla, etc. 

13949 
Intricada entrellaçada o no 

entrellaçada 

Puntada  Escorça 

4, 5 

Feix  Indet.  

13950 
Intricada entrellaçada o no 

entrellaçada 

Puntada  Escorça 

4, 5 

Feix  Indet.  

13951 
Intricada entrellaçada o no 

entrellaçada 

Puntada  
Escorça o 

herbàcia? 
3, 6 

Feix  Indet.  

 

Taula 17. Característiques representatives de les impressions arqueològiques amb semblances a les 

rèpliques experimentals.  

 

Els paràmetres arqueològics de forma i superfície de la puntada i separació dels feixos s’han 

comparat amb els observats en les rèpliques experimentals el que ha permès determinar similituds en el 

procés d’elaboració de la cistelleria (Taula 17). Les peces 28, 13717, 13949 i 13950 presenten 

semblances amb les rèpliques 4 i 5; les peces 13736 i 13951 tenen característiques similars amb les 

rèpliques 3 i 6; i, finalment, la peça 13718 té similituds amb la rèplica 8. En cap de les peces 

arqueològiques s’han trobat semblances amb les rèpliques 1 i 2, ja que les puntades del cosit es 

distribueixen en espiral i no coincideixen amb cap de les peces arqueològiques. 
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Les peces 28 i la 13717 presenten semblances amb les rèpliques 4 i 5 pel que fa a la separació dels 

feixos, mentre que la peça 13951 té mes similituds amb les rèpliques 3 i 6. En canvi, en les peces 13736, 

13949 i 13950 la separació entre els feixos és molt més evident, prenent la forma d’una cresta 

pronunciada. Les peces 13949 i 13950 presenten semblances amb les rèpliques 4 i 5, però la peça 13736 

és més similar a les rèpliques 3 i 6. 

 

La notable separació entre els feixos (figura) observat en les peces 28, 13717 i 13951 13736, 13949 i 

13950 pot ser el resultat de la utilització d’una puntada intricada per unir els feixos. Malgrat tot, no ha 

estat possible establir amb claredat la forma, podent ser entrellaçada o no entrellaçada (Figura 91). Les 

puntades intrincades uneixen el feix anterior amb el posterior amb una llaçada en forma de 8, agafant 

primer el feix posterior per després anar a l’anterior. Aquests tipus de puntades produeixen certa 

separació entre els feixos, amb espaiats de l’espiral més aviat oberts.  

 

Les impressions en argila de les rèpliques experimentals realitzades amb aquesta tècnica mostren 

que aquest tipus de puntada es tradueix en la presència de protuberàncies entre els feixos en forma de 

crestes més o menys pronunciades. No obstant, no ha estat possible discriminar a partir de les 

impressions si la puntada va ser entrellaçada o no entrellaçada (Figura 91).  

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

Fig. 91. Dibuix esquemàtic d’una puntada intricada: a) no entrellaçada; b) entrellaçada. 

 

La comparació de les impressions experimentals amb les arqueològiques permet corroborar que en 

la confecció de les peces 28, 13717, 13736, 13949, 13950 i 13951 s’hauria fet servir un element de 

cistelleria que s’hauria produït amb la tècnica de cistelleria en espiral cosida amb puntades intrincades 

entrellaçades o no entrellaçades.  

 

 Les puntades intrincades inclouen nusos o voltes sobre sí mateixes a mesura que van unint el feix 

anterior amb el posterior. Aquestes puntades intrincades poden ser entrellaçades o no entrellaçades. És 

important remarcar, que són el tipus i forma de les puntades el que permet establir diferències entre la 

cara treballada i la no treballada, en cas d’existir-ne, a més de possibilitar la determinació de la tècnica 

cistellera emprada. No obstant, tot i usar el mateix tipus de puntada, no sempre és possible observar 

aquestes diferències entre les cares, ja que aquest tipus de puntada pot adoptar la forma d’entrellaçada 

o no entrellaçada, però variar segons la matèria vegetal emprada. Per una banda, hi ha diferències 

morfològiques depenent de si la puntada intricada és entrellaçada o no entrellaçada. En una puntada 

intricada no entrellaçada, la volta de la puntada sobre sí mateixa es produeix entremig dels dos feixos, 

així que a simple vista, l’encreuament de la puntada des del feix anterior al posterior no s’aprecia i no 

aporta diferències entre les cares. Ara bé, si la puntada intricada és entrellaçada, el treball del cosit 

esdevé observable en una de les dues cares, provocant un distanciament entre feixos amb un solc més 

aviat difuminat, mentre que en la cara no treballada és possible observar un distanciament entre els 

feixos amb separació voluminosa. Però com s’ha dit, les diferències observables per determinar 

a           b 
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puntades entrellaçades o no entrellaçades també depenen de la matèria vegetal emprada, ja que cada 

forma de puntada canvia amb el material vegetal escollit. Si s’escullen fibres d’herbàcies, que són 

fàcilment desfilables, fan que el cosit sigui atapeït i estret, i la cara treballada i la no treballada són 

fàcilment identificables. Però si s’escull el treball amb escorces, aquestes confeccionen puntades 

separades entre sí en ambdues cares, i no és possible establir diferències. Malgrat tot, si les mateixes 

escorces es processen, de forma que s’esfilagarsen seguint la verticalitat de les fibres, el material perd la 

seva rigidesa i esdevé un material més flexible, permetent puntades més properes entre elles.  

 

En aquest sentit, el material vegetal esdevé important per tal d’acabar d’establir la tècnica emprada, 

ja que poden donar indicis de la tècnica segons el patró de la puntada que deixen en la impressió. Les 

peces 13736 i 12951 presenten semblances en quan al patró de puntada, ja que aquestes s’estrenyen en 

contacte amb el feix nou. Tant la peça 13736, com la 12951, coincideixen amb semblances amb les 

rèpliques 3 i 6. Aquest estrenyiment de les puntades pot ser degut a l’ús d’espècies herbàcies, les quals 

no tenen tanta rigidesa i permeten més mal·leabilitat. Amb aquest tipus de material, la puntada pren 

forma de punt rodó, ja que s’estreny quan el nou feix és cosit per sobre de l’antic. Malgrat tot, les 

escorces també poden arribar a formar patrons de puntada amb punt arrodonit si són processades, de 

forma que s’esfilagarsin les fibres i actuïn com les fibres d’herbàcies. Les peces 28, 13717, 13949 i 13950 

presenten puntades més aviat rectes i rectangulars, i totes coincideixen amb similituds amb les 

rèpliques 4 i 5. Aquest tipus de puntada recte és més propi de les escorces d’arbres i arbustos, així com 

escorces exteriors de dicotiledònies.  

 

Pel que fa a la separació de les puntades, es determina que la peça 28 conserva unes puntades 

relativament separades i amples, mentre que les peces 13717, 13949, 13950 i 13951 presenten menys 

separació. Aquest fet pot ser degut, un cop més, a l’ús de material vegetal diferent. El cosit amb 

escorces d’arbustos o arbres no permet un cosit estret si s’utilitza la puntada intricada, ja que al fer 

l’entrellaçada sobre sí mateixa, deixa un espai entre puntades que no es pot salvar. No obstant, si 

s’utilitzen escorces de diferents tiges, com ara la d’esbarzer o el càrex, l’amplada de la puntada no és 

tant gruixuda, però permet més aproximació entre les puntades, ja que aquestes no són tant rígides.  

 

Per acabar, la rèplica 8 ha servit per establir similituds amb la peça 13718. Aquesta peça 

arqueològica té una tipologia de puntada diferent a les altres. Es tracta d’una puntada simple 

entrellaçada. Aquest tipus de puntada no realitza un intrincat entre el feix anterior i el posterior, per la 

qual cosa, és possible trobar espaiats de l’espiral oberts, semi oberts i tancats. A la pràctica, les 

puntades simples solen fer un dibuix oblic respecte els feixos, però també és possible obtenir puntades 

simples verticals si les puntades es fan més juntes entre elles, semblants a les observades en la peça 

13718. Al ser una puntada entrellaçada, aquestes mantenen poca distància entre elles i es van repartint 

de forma esglaonada, tal i com succeeix a la rèplica 8. En el cas de la peça 13718 es pot afirmar que 

s’hauria utilitzat un element de cistelleria diferent de la resta del conjunt de la Cova Fonda.  

 

 

Aproximació a la matèria primera 

 

Tot i que a través del negatiu d’una impressió cistellera en argila és difícil aproximar-se al material 

vegetal emprat, sí que és possible apreciar algunes característiques de certs materials.  

 

Pel que fa a les puntades, aquestes presenten una superfície llisa i ample. Aquest tipus de superfície 

s’ha obtingut experimentalment utilitzant pel cosit una escorça d’arbre o arbust. A nivell pràctic, l’ús 

d’aquest tipus de material deixa unes puntades separades entre elles. Aquest seria el cas de les 

puntades de les peces 28, 13717, 13949 i 13950. Malgrat tot, en les peces 13736 i 13951 es presenten 

dubtes pel que fa a l’ús de la matèria primera, ja que les puntades tenen un cert estrenyiment a l’afegir 
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les noves puntades. Aquest fet es pot deure a l’ús d’espècies herbàcies, on les fibres poden ser 

esmicolades amb una certa verticalitat, seguint les vetes de la pròpia fibra. El desfilat previ al seu ús 

provoca que el material vegetal perdi la seva rigidesa i és possible produir un cosit atapeït i estret, sense 

distància entre les puntades o amb una distància menor. No obstant, amb les escorces d’arbres o 

arbustos també és possible observar aquesta morfologia en les puntades. Si les escorces són desfilades 

abans del seu ús i es separen les fibres entre elles, la puntada pot adquirir un punt rodó en la part que 

s’estreny a l’unir-se una nova puntada, a l’igual que succeeix amb les puntades que utilitzen herbàcies. 

Les peces on no s’ha pogut arribar a un nivell més elevat de determinació de la matèria vegetal són la 

13736 i 13951.  

 

Pel que fa als feixos, no s’aprecien característiques anatòmiques que permetin identificar cap 

material vegetal, més enllà d’observar que la seva superfície es presenta llisa. No obstant, en dues 

puntades de la peça 13736 s’han conservat els negatius del material usat, els quals corresponen a línies 

paral·leles entre elles i perpendiculars a les puntades, que podrien ser atribuïbles a l’ús d’un 

reompliment format per tiges de petit diàmetre. Aquestes evidències aporten informació al tipus de 

material que forma l’espiral; en aquest cas, es pot atribuir a un reompliment fet de feixos de certes 

tiges. 

 

 

Funcionalitat 

 

El fet de documentar totes les impressions ocupant gran part o totalment la base planera de la 

ceràmica, pot estar relacionat amb la funcionalitat dels objectes cistellers. Es pensa que les peces 

cistelleres actuarien a base durant el modelat del fang en l’elaboració de la peça ceràmica. En aquest 

procediment, la impressió de la peça cistellera ocupa la quasi totalitat del suport del recipient ceràmic i 

no deixa impressió en les parets del mateix. Per tant, es podria descartar un ús merament decoratiu o la 

utilització de recipients cistellers com a motlle per l’elaboració d’objectes ceràmics.  

 

Es creu que la ceràmica de la Cova Fonda hauria estat elaborada mitjançant la tècnica de la 

superposició de marrells o cordons d’argila, que s’anirien unint a una base de fang, constituïda per una 

obertura i parets baixes en forma de petit recipient. Amb aquesta tècnica, la base dels vasos es comença 

amb una porció d’argila, la qual pot ser modelada a les mans o bé col·locada directament damunt d’una 

base que actua com a torneta i que ajuda a girar el vas amb facilitat atès que l’element cisteller llisca 

amb facilitat sobre una superfície llisa. Si el modelat de la porció inicial d’argila es fa entre les mans i 

després es col·loca sobre un suport (que pot ser una peça cistellera) des d’on es van unint marrells 

d’argila amb l’ajuda dels dits humits per fer créixer les parets, la impressió que el suport cisteller deixa a 

l’argila tova pot ser més difuminada i no tant marcada. En canvi, si tota la peça ceràmica s’inicia i s’acaba 

sobre el suport cisteller, premsant-hi el fang per a fer la base i després fent pujar les parets amb cordons 

d’argila, la pressió que s’exerceix és major i fa que la impressió sigui molt més profunda. Les peces 28, 

13717, 13736, 13949 i 13951 tenen la impressió del suport vegetal molt més profunda i marcada, que 

les peces 13718 i 13950 on la impressió es conserva més difuminada. Aquesta diferenciació es pot deure 

doncs, a la pròpia elaboració de la ceràmica. 

 

De forma experimental s’ha elaborat un recipient ceràmic fent la base sense usar el suport ceràmic 

(Figura 91a) i usant-lo des del principi (Figura 91b), obtenint resultats positius i a favor d’aquesta 

hipòtesi. La impressió de l’objecte vegetal a la base del suport ceràmic sembla que es vegi condicionat 

pel procediment seguit, exercint o no més pressió segons si la base del recipient ceràmic es produeix a 

les mans o directament sobre el suport vegetal.  
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Fig. 91. Impressions experimentals sobre argila en l’elaboració d’un recipient ceràmic: a) usant amb 

posterioritat un suport vegetal; b) usant des de l’inici un suport vegetal. 

 

 

7.2. Conclusions 

L’estudi de les impressions sobre argila fetes amb peces cistelleres recuperades a la Cova Fonda s’ha 

fet de forma directe i descrivint els paràmetres tècnics més característics. No obstant, els resultats es 

sustenten sobre els negatius d’objectes directes no conservats i tant sols és possible establir possibles 

hipòtesis de manufactura. Aquest fet, pot desdibuixar el seu estudi o no aportar la suficient informació 

per completar la seva anàlisi. En aquest sentit, el desenvolupament d’un protocol experimental ha 

permès contrastar aquestes hipòtesis tecnològiques de producció del material arqueològic i material 

vegetal emprat, a través de la seva comparativa amb replicats experimentals d’impressions utilitzant 

diferents variants tècniques. En el present treball, la utilització de programes experimentals per tal de 

completar la informació obtinguda a través de les restes arqueològiques ha sigut altament útil, ja que ha 

permès cobrir les possibles mancances informatives derivades de les pròpies restes arqueològiques.  

 

Amb tot, ha estat possible determinar fins a dues puntades diferents: la puntada intricada i la 

puntada simple entrellaçada. Pel que fa a la puntada intricada, no ha estat possible diferenciar entre 

entrellaçada o no entrellaçada. En la majoria dels casos, les espirals presenten un espaiat obert, per la 

qual cosa les peces cistelleres tenen menys rigidesa i solidesa, permetent més flexibilitat i mal·leabilitat. 

Aquest fet pot anar amb concordança a la seva utilitat, ja que en aparença es tracta d’objectes cistellers 

que tenen la funció de servir a mode de torneta en la fabricació de ceràmiques.  

 

També ha estat possible adscriure certs materials vegetals, segons la impressió deixada a l’argila. Pel 

que fa als feixos, certs indicis permeten pensar en l’ús de tiges de cereals, palla o herbes seques variades 

per servir com a farciment. Mentre que per les puntades, s’haurien utilitzat escorces d’arbres o arbustos 

amb processat o no, així com també escorces externes d’algunes dicotiledònies, com ara l’esbarzer o el 

càrex. També és possible pensar en l’ús d’espècies herbàcies en el cosit, donada la forma que 

adquireixen les puntades un cop el feix superior s’ha cosit.  

 

 

 

0                  5 cm 

a b 
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8. EL JACIMENT DE L’EDAT DEL BRONZE FINAL DE LA COVA DES PAS (MENORCA). LA CORDERIA EN 

CONTEXT FUNERARI 

El jaciment de la Cova des Pas és una cova natural situada al barranc de Trebalúger prop del municipi 

de Ferreries, a la costa sud de Menorca, l’illa més septentrional de l’arxipèlag balear (Figura 93). La cova 

es troba a la paret del barranc, a uns 15 metres per la base d’aquest, cosa que dificulta el seu accés. 

Només té una entrada orientada d’oest a nord-oest. Té una profunditat màxima d’uns 6,5 m, una 

amplada màxima de 4,5 m i una altura màxima d’aproximadament 1,7 m (Fullola et al. 2007). 

 

Una de les principals característiques del jaciment és l’extraordinària conservació del material 

orgànic, tant teixit, com cabell humà, cuir, fibres vegetals, contenidors de fusta per a cabells humans, 

lliteres de fusta i també s’han documentat copròlits (Cabanes i Albert 2011; Prats-Muñoz et al. 2013; 

Bergadà, Poch i Cervelló 2015). Tant les restes macro botàniques (Solé et al. 2015), com les micro restes 

(Riera Mora et al. 2018) tenen molt bon estat de conservació. Les restes orgàniques s’han conservat per 

dessecació, gràcies a les condicions ambientals seques i processos naturals d’assecat dins la cova (Solé 

et al. 2015). 

 

 
Fig. 93. Localització de la Cova des Pas: a) ubicació de la cova al barranc de Trebalúger; b) i c) entrada a 

la cova del barranc per la paret. Figura realitzada per Àlex Solé (extret de Romero-Brugués et al. 2018). 

 

Excavació i materials arqueològics 

 

El jaciment va ser localitzat l’any 2005 i les excavacions van tenir lloc entre els anys 2005 i 2006 per 

part d’un equip d’arqueòlegs de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Barcelona (Fullola 

et al. 2007). L’espai intern de la cova és petit i correspon a un context funerari on es va documentar la 

deposició consecutiva de com a mínim 66 cossos humans. Els cadàvers van ser dipositats en posició 

fetal, lligats amb l’ús de cordes vegetals. Aquestes cordes lligaven tant els cadàvers com la pell de 

mamífer o sudari que cobria els cossos. Tanmateix, les cordes servien per lligar aquests paquets 

mortuoris a les lliteres de fusta que permetien el seu transport pel barranc i cap a la cova (Solé et al. 

2015). Tenint en compte la ubicació de la cova a la paret del barranc, el transport i la deposició dels 

paquets mortuoris hauria estat una operació difícil. 

 

La connexió anatòmica dels ossos humans (Armentano et al. 2012) i la preservació dels objectes de 

fusta (Solé et al. 2015) revelen que els materials arqueològics van romandre en la seva posició original i 
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que la introducció dels nous cossos humans a la cova no molestaven, ni tampoc s’eliminaven les 

inhumacions anteriors. 

 

La cultura material no periple dipositada a la cova funerària és significativament escassa, sobretot 

tenint en compte els paral·lels arqueològics de l’Edat del Bronze Final en les coves funeràries a Menorca 

(Lull et al. 1999). La ceràmica és absent al registre arqueològic de la Cova des Pas i només s’han 

recuperat alguns objectes metàl·lics, com ara un braçalet de bronze, un penjoll de bronze pel cabell i 

dues puntes de fletxa, també de bronze (Fullola et al. 2007; Guerrero et al. 2007). 

 

 

Cronologia 

 

Les datacions efectuades sobre les restes humanes recuperades (Taula 18, Figura 94) indiquen que la 

cavitat es va utilitzar durant un període de temps més aviat curt. Després de descartar les datacions 

dubtoses, Van Strydonck et al. (2010) conclouen que aquest enterrament col·lectiu successiu va tenir 

lloc durant poc més de 100 anys, durant el Bronze Final (1.100 – 800 cal. BC), i que la majoria dels 

enterraments es van produir entre el 900 i el 800 cal. BC (Van Strydonck et al. 2010).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94. Datacions calibrades per radiocarboni de mostres dels enterraments de la Cova des Pas (extret 

de Van Strydonck et al. 2010). 
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Referència 
laboratori 

Esquelet Material datat 
¹⁴C datació 

(BP) 
Data calibrada BC (2σ) 

KIA-29178 1 Os 2575±30 810 – 560 cal. BC 
KIA-29179 1 Cabell 2585±40 830 – 550 cal. BC 
KIA-36932 1 Os 2730±30 930 – 810 cal. BC 
KIA-29181 37 Escorça 2675±30 895 – 795 cal. BC 
KIA-29180 47 Corda 2920±30 1260 – 1010 cal. BC 
KIA-29811 47 Os 2740±25 970 – 820 cal. BC 
KIA-30357 41 Os 2510±35 800 – 510 cal. BC 
KIA-30968 41 Os 2705±30 910 – 800 cal. BC 
KIA-32367 41 Material vegetal de curta durada procedent d’una llitera 3375±25 1740 – 1610 cal. BC 
KIA-36929 33 Os 2675±30 895 – 795 cal. BC 
KIA-35765 33 Fusta 2705±30 910 – 800 cal. BC 
KIA-36928 18 Os 2655±30 900 – 790 cal. BC 
KIA-36930 18 Os 2685±25 895 – 800 cal. BC 
KIA-36933 38 Os 2625±25 830 – 775 cal. BC 
KIA-36931 38 Os 2710±25 905 – 810 cal. BC 

 

Taula 18. Resultats AMS i datacions calibrades de diferents mostres de la Cova des Pas (extret de Van 

Strydonck et al. 2010). 

 

El paisatge. Estudis paleoambientals 

  

Els estudis efectuats sobre les restes de fusta emprada per construir les lliteres on es transportaven 

els morts i les bases i tapadores dels contenidors cilíndrics de fusta han permès identificar l’ús d’ Arbutus 

unedo, Rhamnus alaternus/Phillyrea, Laurus nobilis, Erica sp, Pinus halepensis i Buxus balearica 

(Picornell-Gelabert 2012; Solé et al. 2015). Les restes de branquetes recuperades al damunt d’alguns 

cossos, així com l’estudi dels carbons han documentat, a més, l’ús de Brassicaceae, Cistus sp., Clematis 

sp., Lamiaceae, Liliaceae, Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis i Thymelaeaceae 

(Picornell-Gelabert 2012). Aquests taxons són característics de la màquia baleàrica, el que denotaria la 

presència d’un paisatge obert amb una important presència d’espècies arbustives. Els estudis efectuats 

sobre les mostres de recollides tant en el sediment com de les cordes indiquen la presència d’abundants 

restes de herbàcies, representades principalment per fitòlits d’inflorescències, així com de joncs i 

palmeres, el que ha estat interpretat com a resultat de la seva aportació intencional a la cova (Cabanes i 

Albert 2011). La majoria de les espècies vegetals determinades mitjançant l’anàlisi de les branquetes 

també s’ha mostrat amb els estudis pol·línics. L’anàlisi del pol·len ha permès identificar taxons que 

probablement foren introduïts a la cova durant el ritual funerari, com és el cas de Brasicaceae, el qual 

predomina a la zona del cos en la majoria dels individus, i també es troba present entre les branquetes 

recuperades; també d’Apiaceae, Asphodelus sp., i Cistus sp. en la part exterior dels sudaris (Riera et al 

2018).  

 

8.1. La corderia de la Cova des Pas 

La Cova des Pas a Ferreries (Menorca), datada de l’Edat del Bronze Final, constitueix un dels 

jaciments més excepcionals a les Balears per aquesta cronologia degut a l’extraordinària conservació del 

material orgànic. Gràcies a aquest fet, és possible l’estudi de restes arqueològiques poc freqüents en 

contexts mediterranis, com són les lliteres de fusta usades pel transport dels cossos o la corderia en un 

context funerari.  

 

L’objectiu d’aquest estudi ha estat obtenir noves dades sobre l’ús de materials naturals per a 

corderia en un context com és el funerari, així com aportar informació sobre la seva utilitat en la societat 

balear del Bronze Final. En el mateix sentit, es pretén abordar els processos tècnics de producció de 

corderia. Aquest treball pretén ser una aproximació morfotècnica, inclosa la determinació de la matèria 

primera, i funcional dels objectes fets amb fibres vegetals a la Cova des Pas.  
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8.1.1. Els materials: el conjunt de corderia de la Cova des Pas 

 

Els materials que aquí s’estudien provenen d’un complex mortuori tancat que, atesa l’extraordinària 

conservació dels materials orgànics a la cova, ha permès la documentació d’una sèrie d’elements 

relacionats amb el tractament dels cossos en el procés d’enterrament, així com un gran conjunt 

d’elements vegetals (Picornell-Gelabert 2012; Solé et al. 2015; Riera et al. 2018).  

 

El conjunt de corderia de la Cova des Pas ha sigut objecte d’altres estudis anteriors, com l’anàlisi dels 

elements de lligadura de les lliteres de fusta (Solé et al. 2015). No obstant, no es van tenir en compte 

aspectes formals, ni mètrics, com tampoc la identificació de la tècnica ni la matèria vegetal. En el 

present treball, s’han determinat les característiques mètriques i tècniques dels elements per tal 

d’establir categories morfotècniques, determinar la matèria vegetal i posar el conjunt en context amb 

les pràctiques funeràries balears de l’Edat del Bronze Final.  

 

 

 

8.2. Resultats i discussió 

 

El conjunt consta de 607 restes entre les que es troben diverses cordes, cordills, fibres i nusos. 

Aquestes restes s’han organitzat en un total de 144 registres (Taula 19, registres de l’Annex IV). Els 

registres o fitxes corresponen a cada número d’inventari donat durant els treballs de camp. Les restes 

han sigut comptabilitzades en nombre absolut de restes individualitzades, independentment de si 

pertanyien o no a una mateixa categoria. Per tant, cada registre correspon a una o a diverses restes, i no 

hi ha correspondència entre nombre de restes i entrades de registres. 

 

 

Reg. 

Sigles 
(núm. 

referènc
ia 

inventar
i) 

Tipus objecte 
Tipus 

tècnica 
Nre. 

restes 

Nre. 
cordill

s 

Torsi
ó 

inicial 
(cord

a) 

Torsi
ó 

final 
(cord

a) 

Angle 
torsió 

Longitu
d (mm) 

Amplada (mm) 
Gruix 
(mm) 

Gruix Cordill 
(mm) 

Nre. 
torsion

s 
/cm 

1.1. 

s/n 6K 

Sudari - 1 - - - - - - - - - 

1.2. R. Informe - 4 - - - - 
17,6 - 
10,5 

9 - 8,4 5,6 - 2,5 - - 

2.1. 
s/n 10K 
Ind. 47 

Sudari - 4 - - - - - - - - - 

2.2. Cordill z-spun 3 - - - 10 25,6 - - 4,2 - 

3.1. 
s/n 7K 
Ind. 33 

Ossets - 3 - - - - - - - - - 

3.2. Fibra 
No en 

té 
6 - - - No en té 20,55 - - 1,8 - 1,6 - 

4 
s/n 8J 
R.216 

Corda 
trenad

a 
3 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 
68,1 - 
29,5 

14,6 - 8,9 7,9 6,8 - 5,9 - 

5 
s/n 8J 
R.158 

Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 39,3 - 7,2 4,1 0,75 

6 
s/n 

Ind.41 
Cordill 

No 
s'aprec

ia 
5 - - - 

No 
s'aprecia 

21,8 - 
10,6 

- - 5,1 - 4,2 - 

7 s/n 7H Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 45,5 13 - 12,4 4,3 5,8 - 

8 s/n Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 31,6 - 5,1 2,9 0,5 

9.1. 

s/n 8J 
R.187 

Sudari - 8 - - - 
 

- - - - - 

9.2. Cordill 
No en 

té 
1 - - - No en té 27,3 - - 6,3 - 

9.3. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 69,1 16,2 5,8 7,1 - 5,8 - 

10.1. s/n 8J R. Informe - 1 - - - - 16,7 11,6 3,5 - - 
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10.2. 
R.217 

Fibra z-spun 4 - - - 
No 

s'aprecia 
16,7 - 

8,8 
- - 1,3 - 

10.3. Corda 
trenad

a 
5 

3 (3-
ply) 

- - 20 - 25 
40,5 - 

36 
17,3 - 13,4 / 11,5 

- 8,5 
6,9 - 3,7 

8 - 5,6 / 6,3 - 
5,2 

- 

11 
s/n 8J 
R.290 

cabell? - 2 - - - - 
47,1 - 

43 
53 - 29 

No 
s'aprecia 

- - 

12 38 9I Nus - 2 
2 (2-
ply) 

- - - 
30,9 - 
18,9 

20,1 - 19,3 
10,7 - 
10,5 

- - 

13 79 9H Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 45,7 - 13 - 9,5 4,3 0,5 

14 81 9H Fibra 
No en 

té 
18 - - - No en té 

10,9 - 
30,2 

- - 1,8 - 2,1 - 

15 306 9K Corda S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 
26,9 - 
25,6 

- 7,1 - 4,9 3,3 - 2,5 1 

16 314 9H Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 - 25 78,8 8,8 - 7,5 5,9 - 5,3 5,3 - 4,4 - 

17.1. 
361 9I 
R.145 

R. Informe - 1 - - - - 11,76 3,6 1,4 - - 

17.2. Corda 
trenad

a 
5 

3 (3-
ply) 

- - 10 
48 - 
13,6 

8,2 - 7,1 / 5,7 3,5 - 3 4 - 3,5 - 

18 
362 9I 
R.219 

Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 77,4 - 7,7 - 7,5 3,5 - 3,7 0,5 

19 724 9G Corda 
trenad

a 
2 

3 (3-
ply) 

- - 30 - 35 
65,8 - 
59,3 

13,5 - 13 
9,7 - 7,5 / 
8,1 - 5,7 

4,3 - 3,8 - 

20 1011 7J Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 52,4 9,6 5,3 4,1 - 

21 
1012 8J 

R.98 
Corda S z,z 4 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 
45,4 - 
13,6 

- 8,4 - 5,8 4,8 - 3,4 0,5 

22 1013 9I Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

30 64,2 - 7,8 4,7 - 4,5 0,25 

23 
1017 
10H 

R.146 
Corda S z,z 1 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 53,2 - 9,6 - 9,3 5 0,5 

24 
1032 
10H 

R.151 
Corda S z,z 1 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

30 21,7 - 8,4 5,1 - 3,8 1 

25 
1033 9H 

R.152 
Corda S z,z 1 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 32,3 - 8,3 3,7 0,5 

26 
1034 
10H 

R.153 
Cordill z-spun 2 - - - 30 

27,4 - 
24,6 

- - 3,5 - 

27 
1035 10I 

R.154 
Corda S z,z 1 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 - 25 25,5 - 5,3 2,5 0,75 

28 
1036 9I 
R.155 

Corda S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

5 - 10 
35,2 - 
28,8 

- 6,5 - 4,9 3,8 0,5 

29 1160 9H Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 29,9 - 5,6 3,3 0,5 

30 
1161 
10H 

Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 40,9 - 6,6 - 5,5 4,7 - 4,5 0,5 

31.1. 
1162 
10H 

Cordill z-spun 3 - - - 10 
27,2 - 
13,1 

- - 4,1 - 3,2 - 

31.2. Cordill s-spun 1 - - - 30 26,4 - - 8 - 6,2 - 

32 
1163 
10H 

R.100 
Corda S z,z 1 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 51 - 6,4 4 1 

33 1319 9H Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 50,1 - 5,8 - 4,7 2,9 1 

34.1. 
1731 8G 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 46,79 14,6 5,4 7,6 - 6,1 - 

34.2. R. Informe - 1 - - - - 19,9 7 2,9 - - 

35.1. 

1988A 
8G R.99 

Sudari - 8 - - - - - - - - - 

35.2. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 15,9 - 4,6 2,1 1 

35.3. Corda 
trenad

a 
6 

3 (3-
ply) 

- - 20 - 25 
156 - 
21,1 

17,4 - 10,4 6,1 5,3 - 5,1 - 

36.1. 

1988B 
8G 

Sudari - 16 - - - - - - - - - 

36.2. Ossets - 18 - - - - - - - - - 

36.3. Corda 
trenad

a 
2 

3 (3-
ply) 

- - 10 - 15 
40,3 - 
20,4 

12,3 - 10,4 5,4 3,4 - 

37 1989 8G Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 43,8 9,7 - 8,4 3,6 7,2 - 5,8 - 

38 
1990 8G 

R.148 
Corda 

trenad
a 

1 
3 (3-
ply) 

- - 20 91,1 8,07 - 9,6 3,8 4,5 - 

39 1991 8G Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 48,1 9,1 - 7,6 3,2 5,8 - 4,3 - 

40 

2030 
(1030) 

10H 
R.149 

Corda S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 
36,2 - 
13,1 

- 5,9 - 3,5 2,4 
No 

s'apreci
a 
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41 

2031 
(1031) 

10I 
R.150 

Corda S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 
50,9 - 
34,6 

- 5,6 - 5,4 3,4 - 3,2 0,5 

42 
2221 9H 

R.175 
R. Informe - 1 - - - - 53,9 33,4 4,2 - - 

43.1. 

2821 9G 

R. Informe - 2 - - - - 
32,9 - 
27,3 

10,7 - 9,7 6,4 - 4,5 - - 

43.2. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 40,7 - 6,4 4,4 - 3,6 0,5 

43.3. Corda 
trenad

a 
5 

3 (3-
ply) 

- - 30 
88,3 - 
55,3 

12 - 8,7 4,2 - 3,6 5,6 - 4,4 - 

44.1. 

3051 
10H 

R.183 
 

Sudari - 4 - - - - - - - - - 

44.2. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 10 - 15 77,9 12,2 4,6 5,2 - 

44.3. Corda S z,z 5 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 
50,24 - 

23,4 
- 

7 / 6,6 - 
4,6 

3,6 0,5 

44.4. Corda + Nus S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 
143,4 - 

24,6 
- 6,7 - 4,6 3,7 0,5 

45.1. 
3071 10I 

Cordill z-spun 1 - - - 
No 

s'aprecia 
22,5 - - 3,7 - 3,5 - 

45.2. Corda S z,z 4 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 
32,6 - 

24 
- 5 - 4,3 2,8 0,75 

46 3072 10I Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 32,6 - 4,7 - 4 2,48 1 

47.1. 

3073 
10H 

R. Informe - 1 - - - - 31,5 11 6 - - 

47.2. Cordill z-spun 3 - - - 
No 

s'aprecia 
14,5 - 
10,5 

- - 4 - 3,1 - 

47.3. Corda S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 
21,5 - 
13,7 

- 6,6 - 4,2 3,7 - 3 0,5 

48 3074 9H Nus - 1 
2 (2-
ply) 

- - - 20,8 16,7 7,4 - - 

49(1).
1. 

3251(1) 
10H - 

9H 

Sudari - 10 - - - - - - - - - 

49(1).
2. 

Corda + 
branquilló 

S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 
69,2 - 
22,1 

- 5,5 - 4,1 2,8 - 2,6 0,5 

49(2).
1. 

3251(2) 
conA 

Corda S z,z 6 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 
38,4 - 
16,9 

- 5,9 - 4,5 3,5 - 2,8 0,5 

49(2).
2. 

Corda Z s,s 1 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

20 67,4 - 4,6 3,8 0,5 

49(2).
3. 

Sudari - 1 - - - - - - - - - 

49(3).
1. 

3251(3) 
10I 

Cordill s-spun 1 - - - 20 33,9 - - 2,5 - 

49(3).
2. 

Corda 
trenad

a 
3 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 
73,5 - 
30,4 

10,9 - 5,3 5,1 - 2,1 5,8 - 2,1 - 

49(3).
3. 

Corda + Nus - 1 
3 (3-
ply) 

- - - 34,4 28 10,3 - - 

49(3).
4. 

Corda S z,z 6 
2 (2-
ply) 

z S 20 
53,4 - 
14,3 

- 6,6 - 5,3 3,8 - 2,8 0,5 

49(3).
5. 

R. Informe - 2 - - - - 
22,8 - 
17,5 

10,3 - 9,1 4,5 - 3,1 - - 

49(4).
1. 3251(4) 

conA 

Corda S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

30 
58,1 - 
26,1 

- 5,2 - 4,8 3,2 - 2,8 1 

49(4).
2. 

Sudari - 1 - - - - - - - - - 

49(5).
1. 

3251(5) 
10H - 

9H 

Sudari - 6 - - - - - - - - - 

49(5).
2. 

Corda 
trenad

a 
2 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 
57 - 
56,4 

15,8 - 11,8 6 - 4,2 6,4 - 5,9 - 

49(5).
3. 

Corda S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 
62 - 
27,4 

- 6,2 - 4,3 3,5 - 2,4 0,5 

49(5).
4. 

R. Informe - 1 - - - - 29,5 4,7 No s'aprecia - - 

49(6).
1. 

3251(6) 
10H - 

9H, 10I - 
9I 

Ossets - 5 - - - - - - - - - 

49(6).
2. 

Branquilló - 1 - - - - - - - - - 

49(6).
3. 

R. Informe - 3 - - - - 
43,8 - 
19,3 

11,5 - 7,3 8,8 - 3,3 - - 

49(6).
4. 

Corda S z,z 8 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 
122,1 - 

26,6 
- 6,1 - 4,5 3,8 - 2,6 0,5 

49(6).
5. 

Corda + Nus - 1 
2 (2-
ply) 

- - - 47 38 20,3 - - 

49(6).
6. 

Sudari - 11 - - - - - - - - - 

49(7).
1. 

3251(7) 
10H - 

9H 

Branquilló - 4 - - - - - - - - - 

49(7).
2. 

Branca - 4 - - - - - - - - - 

49(7).
3. 

Sudari - 7 - - - - - - - - - 
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49(7).
4. 

Corda S z,z 14 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 
72,8 – 
18,4 

- 9,1 – 4,5 5,5 – 2,9 1 

49(7).
5. 

Corda Z s,s 3 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

10 - 15 
72 – 
41,5 

- 5,9 – 5,1 4,5 – 3,4 1 

49(7).
6. 

Corda 
trenad

a 
5 

3 (3-
ply) 

- - 20 
129,7 – 

32,4 
16,5 – 9,2 6,1 – 3,3 7,5 – 4,4 - 

50 
3477 Q-

7J 
Corda 

trenad
a 

1 
3 (3-
ply) 

- - 25 - 30 30,68 12,75 3,82 6,9 - 6,3 - 

51 

3781 Q-
8H 

R.291 
Ind. 3 

Cabell? - 1 - - - - - - - - - 

52 
3894 9I 
R.160 

Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 55,7 - 7,6 4,4 - 3,6 0,5 

53 
3895 9I 
R.163 

Corda + nus S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 67,4 - 6,2 4,1 - 3 1 

54.1. 

3926A 
9I 

R. Informe - 8 - - - - 
31,2 - 
20,9 

24,6 - 14,4 
11,11 - 

2,9 
- - 

54.2. Corda S z,z 2 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

15 
65,1 - 
33,5 

- 10,1 - 6 6,7 - 3,7 / 3,3 0,5 

54.3. Corda 
trenad

a 
4 

3 (3-
ply) 

- - 25 
124,35 
- 36,7 

20,8 - 14,3 / 9,7 - 
7,5 

6,5 / 5,2 - 
4,8 

7,3 - 6,6 - 

55.1. 3926B 
9I - 9J 
R.212 

Sudari - 18 - - - - - - - - - 

55.2. R. Informe - 1 - - - - 15,7 12,7 5,7 - - 

56.1. 
4166 7K 

Sudari - 4 - - - - - - - - - 

56.2. Fibra 
No en 

té 
13 - - - No en té 26 - 5 - - 5 - 3 - 

57.1. 

4300 7K 

Sudari - 2 - - - - - - - - - 

57.2. Cordill z-spun 3 - - - 
No 

s'aprecia 
18,2 - 
13,6 

- - 2 - 1,4 - 

58 
4411 9J 
R.157 

Ind. 25 
Corda S z,z 1 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 43,5 - 9,4 - 8,6 5,1 0,25 

59.1. 

4425 9I 
R.92 

Ind. 25 

R. Informe - 10 - - - - 
46,3 – 

9,8 
23 – 9,7 10,2 – 5,7 - - 

59.2. Corda 
trenad

a 
2 

3 (3-
ply) 

- - 20 
69,5 - 

35 
11,6 - 7,9 4,8 7,8 - 6,2 - 

59.3. Corda S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 
63,8 - 
38,8 

- 6,4 2,8 1 

60 
4427 1I 
Ind. 24 

R. informe - 1 - - - - 23 12,5 5,4 - - 

61.1. 

4428 
R.198 

Sudari - 7 - - - - - - - - - 

61.2. Corda S z,z 7 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 
136,6 - 

31,8 
- 

7,3 - 5,9 / 
4,3 

3,7 - 3,1 0,5 

61.3. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 92,5 9,4 5 7,2 - 

62.1. 

4429 
R.200 

Sudari - 18 - - - - - - - - - 

62.2. R. Informe - 1 - - - - 15 8,3 2,5 - - 

62.3. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

25 - 30 19 - 6,2 2,9 0,5 

63.1. 

4430 9I 
R.199 

R. Informe - 1 - - - - 18,1 11,2 5,5 - - 

63.2. Cordill z-spun 1 - - - 30 26,1 - - 4,6 - 

63.3. Corda 
trenad

a 
3 

3 (3-
ply) 

- - 20 - 25 
65,7 - 
39,9 

27,7 / 13,1 - 11,7 5,1 - 4,3 8,8 - 7,1 / 6 - 

64.1. 

4432A 
8H Ind. 

19 

Sudari - 3 - - - - - - - - - 

64.2. R. informe - 1 - - - - 24,1 10,7 - 9,7 6,2 - - 

64.3. Corda 
trenad

a 
11 

3 (3-
ply) 

- - 35 - 40 
78,7 - 
24,3 

15,6 - 10,1 5,6 - 3 8 / 6,6 - 4,9 - 

64.4. Corda S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

35 - 40 
43 - 
22,7 

- 
9,4 - 8,2 / 

5,7 
3,7 - 3,2 0,5 

65.1. 

4432B 
8H 

R.201 
Ind. 19 

Sudari - 2 - - - - - - - - - 

65.2. Cordill s-spun 1 - - - 35 - 40 28,2 - - 10,9 - 5,6 - 

65.3. Cordill z-spun 1 - - - 35 - 40 16,9 - - 6,8 - 

65.4. Corda S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 
21 - 
20,4 

- 5,6 - 3,1 2,3 1,5 

65.5. Corda 
trenad

a 
5 

3 (3-
ply) 

- - 30 - 35 
53,9 - 
26,9 

16,4 - 10,4 4,1 - 3,8 9,1 - 7,9 - 

66 4538 7K Fibra 
No 

s'aprec
ia 

28 
(fragme

nt. 
- - - 

No 
s'aprecia 

26,1 - 
4,9 

- - 4,5 - 0,5 - 
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constant
) 

67 4542 7I R. Informe - 3 - - - - 
20,5 - 
14,6 

13,5 - 13 5,4 - 3,4 - - 

68 
4630 

Ind. 25 
Cordill z-spun 6 - - - 10 

45,4 - 
13,1 

- - 5,3 - 2,1 - 

69 
4878 9J 
R.203 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 42,9 9,4 4,2 7,5 - 5,9 - 

70.1. 
5183 7I 
Ind. 4 

R. Informe - 1 - - - - 14,4 9,7 6,4 - - 

70.2. Cordill z-spun 1 - - - 10 - 15 16,3 - - 5,1 - 

71 
5305 7J 
R.204 

Ind. 23 
Cordill z-spun 1 - - - 10 19,5 - - 4,8 - 

72 5340 9J Cordill z-spun 1 - - - 10 - 15 26,6 - - 6,7 - 5,5 - 

73 
5341 9J 

R.95 
R. Informe - 1 - - - - 27 5,7 3,4 - - 

74 
5417 9I 
R.156 

Ind. 25 
Corda 

trenad
a 

2 
3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 
67,3 - 
38,5 

14,8 - 10,7 4,4 - 4,1 8,7 - 5,9 - 

75.1. 

5441 7J 

R. Informe - 4 - - - - 
17,2 - 

8,1 
14,3 - 4 5,4 - 2,9 - - 

75.2. Fibra - 11 - - - 
No 

s'aprecia 
29,4 - 
11,7 

- - 1,7 - 

75.3. Cordill z-spun 7 - - - 30 - 35 
40,4 - 
16,8 

- - 4,3 - 3,6 - 

75.4 Sudari - 1 - - - - - - - - - 

76.1. 
5522 9L 
Ind. 32 

R. Informe - 3 - - - - 
11,3 - 

9,7 
7,1 - 4,9 5,6 - 3,4 - - 

76.2. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 - 25 25,1 11,4 4,5 9,7 - 7,3 - 

77 5544 9L Cordill z-spun 3 - - - 20 
22,9 - 
22,6 

- - 3,5 - 3,1 / 2,9 - 

78.1. 
5660 9I 

- 10I 

Sudari - 31 - - - - - - - - - 

78.2. Corda S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

30 
103,1 - 

49,1 
- 6,3 - 4,7 3,5 - 3,1 0,25 

79.1. 

5677 9I 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 25 - 30 82,6 9,8 7,1 6,7 - 

79.2. Corda Z s,s 1 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

20 44,4 - 5,4 3,8 1 

79.3. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 27,1 - 6,3 2,6 0,75 

80.1. 

5708 9I 
R.139 

Ind. 25 

Cordill z-spun 1 - - - 30 22 - - 3,4 - 

80.2. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 10 54 13,1 - 12,1 5,1 - 4,9 6,9 - 

80.3. Nus - 1 - - - - 17,6 19,8 20,5 - - 

81.1. 
5905 9I 
R.143 

R. Informe - 1 - - - - 22,3 15,7 7,3 - - 

81.2. Corda Z s,s 1 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

20 38,6 - 5,1 2,8 - 2,7 1 

82 
5906 9I 
R.140 

Corda Z s,s 1 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

20 73,2 - 4,8 3 - 2,8 1,5 

83.1. 
5907 9I 
R.144 

R. Informe - 1 - - - - 19,3 14,8 4,6 - - 

83.2. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 24,7 - 6,3 3,1 - 2,8 1,5 

84.1. 

5908 9I 

Sudari - 18 - - - - - - - - - 

84.2. R. Informe - 1 - - - - 31,5 19,1 6,1 - - 

84.3. Corda S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

25 
55 - 
27,5 

- 6- 4,3 5,9 - 2,8 0,5 

84.4. Corda + nus S z,z 2 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

25 
77,7 - 
54,1 

- 5,7 - 4,3 3,6 – 2,8 0,5 

84.5. Corda Z s,s 2 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

20 
50,9 - 
36,6 

- 5 - 4,6 3,3 - 3,1 0,5 

84.6. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 25 73 12 6,1 6,2 - 

85.1. 

5909 9I 
R.142 

R. Informe - 1 - - - - 21,9 8 - 5,5 2,4 - - 

85.2. Cordill z-spun 1 - - - 30 36,7 - - 5,5 - 

85.3. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 44,3 9,7 4,6 5,5 - 

86 
5910 9I 
R.141 

Corda Z s,s 1 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

20 62,3 - 4,8 3 - 2,8 1 

87.1. 5911 9I Cordill s-spun 1 - - - 10 34,1 - - 4,7 - 



217 
 

87.2. Corda S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 
90 - 
23,2 

- 
6,6 - 4 / 

5,9 
3,9 - 3,1 1 

87.3. Corda Z s,s 6 
2 (2-
ply) 

s-
spun 

Z-
twist 

20 - 25 
75,9 - 
40,8 

- 
10,6 - 7,3 

/ 5,7 
5,4 - 3,1 0,5 

87.4. Corda 
trenad

a 
7 

3 (3-
ply) 

- - 20 
104,1 - 

46,6 
17,3 / 13,6 - 10,9 

9 - 7,5 / 
5,4 - 3,8 

7,1 - 5,4  / 6,5 
- 5,4 

- 

88 
5912 8J 
R.138 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 50,3 9,4 5,1 - 4,8 5,3 - 

89 
5913 10I 

R.214 
Sudari - 5 - - - - - - - - - 

90.1. 

5915 8L 

Sudari - 2 - - - - - - - - - 

90.2. R. Informe - 1 - - - - 91,8 11,5 5,5 - - 

90.3. Corda 
trenad

a 
4 

3 (3-
ply) 

- - 20 
91,6 - 
35,8 

13,7 - 10,9 / 11,4 
7,8 - 5,4 / 

3,5 
7,8 - 

91 5940 7K R. Informe - 5 - - - - 
24,5 - 
10,3 

7,1 - 5,2 2,2 - 2 - - 

92 
6341 8J 
R.211 

Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 - 25 43,4 - 11 5,4 - 5,1 1 

93 
6342 8J 
R.205 

R. Informe - 4 - - - - 
34 - 
12,9 

17,2 - 3,5 6,1 - 2,3 - - 

94 
6353 8K 
R.207 

R. Informe - 10 - - - - 
32,6 - 
11,6 

18,4 - 4,6 4,6 - 2,2 - - 

95.1. 

6359 8J 
R.208 

Sudari - 4 - - - - - - - - - 

95.2. Cordill z-spun 1 - - - 20 31,9 - - 5,6 - 

95.3. Nus - 1 
2 (2-
ply) 

- - - 23,2 15,8 19,1 - - 

96.1. 
6360 8J 
R.210 

R. Informe - 3 - - - - 
35,2 - 
14,3 

33,7 - 13 7,2 - 5,4 - - 

96.2. Corda S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 
75,1 - 
25,6 

- 
8,7 - 7,1 / 

7,5 
4,2 - 3,8 / 3,3 0,5 

97.1. 

6437 9L 
R.209 

Branquillons - 2 - - - - - - - - - 

97.2. R. Informe - 1 - - - - 24,4 20,3 2,7 - - 

97.3. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 25 - 5,4 2,2 0,5 

97.4. Corda 
trenad

a 
3 

3 (3-
ply) 

- - 20 
27,7 - 
17,2 

10,5 - 7,9 3,2 4,8 - 3,7 - 

98 
6462 
10J 

R.136 
R. Informe - 1 - - - - 41,1 27,1 6,1 - 3,9 - - 

99 
6477 9H 

R.177 
Ind. 33 

R. Informe - 4 - - - 
 

55,1 - 
21 

25,6 - 4,4 3,1 - - 

100 
7025 8K 
R.220 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 64,7 7,9 4,6 - 3,8 4,5 - 

101 
7104 7K 

R.89 
Corda 

trenad
a 

1 
3 (3-
ply) 

- - 20 40,7 16,8 10 8,1 - 7 - 

102 
7137A 

9J R.101 
Corda S z,z 1 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 47,7 - 5,7 3 - 2,8 1 

103 
7137B 

9J R.101 
Fibra z-spun 9 - - - 10 

14,3 - 
7,8 

(en constant 
ruptura) 

- 1,7 - 

104 
7204 8K 
Ind. 44 

Corda 
trenad

a 
2 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 
30,6 - 

24 
10,1 - 8,9 / 9,9 4,3 5,6 - 4,8 - 

105.1. 
7602 9K 
R.190 

Sudari - 1 - - - - - - - - - 

105.2. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 10 45,7 16,5 - 8,1 4,8 8,4 - 

106 
7605 9K 
R.189 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 38,6 12,9 4,8 8,8 - 8,6 - 

107 
7606 9K 

R.97 
Corda S z,z,z 1 

3 (3-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 92,3 - 7,5 - 6,7 3,9 - 3,6 2 

108 
7607 9J 
R.195 

Corda S z,z,z 2 
3 (3-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 
113,4 - 

41,3 
- 

7,1 - 6,8 / 
7,4 - 6,5 

4,3 - 4,1 / 3,9 
- 3,8 

2 

109.1. 
7608 9J 
R.196 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 36,6 10,6 - 8,7 3,8 5,4 - 

109.2. Corda S z,z,z 1 
3 (3-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 96,6 - 9,9 - 6,9 
5,8 - 5,1 / 6,8 

- 4,6 
2 

110 
7609 9J 
R.194 

Corda S z,z,z 1 
3 (3-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 51,9 - 9, 5 - 6,4 
4,4 - 4,3 /  5,1 

- 3,3 
2 

111.1. 

7695 9I 
R.185 

Ind. 42 

R. Informe - 1 - - - - 32,1 13,5 7 - - 

111.2. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 46,1 - 
13,7 - 
12,7 

7,2 - 6,5 0,5 

111.3. Corda + Nus S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 69,7 23,6 10,3 - - 

112 
7696 9I 
R.188 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 10 - 15 55,4 11,1 5,5 10,5 - 7,8 - 

113.1. 
7697 9J 
R.180 

R. Informe - 2 - - - - 
59,9 - 
35,1 

51,1 - 6,5 10,7 - 2,8 - - 
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113.2. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 10 59,4 10,4 2,8 5,8 - 

113.3. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

25 - 30 52,1 - 10,9 5,4 0,5 

114 
7698 9J 
R.169 

Ind. 47 
Corda S z,z 2 

2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 
52,8 - 

35 
- 5,6 - 5,4 4 1 

115.1. 

7711 7K 
R.184 

Sudari - 6 - - - - - - - - - 

115.2. R. Informe - 2 - - - - 
25 - 
23,2 

11,8 - 6,9 5,3 - 4,9 - - 

115.3. Corda 
trenad

a 
3 

3 (3-
ply) 

- - 10 - 15 
62,1 - 
34,4 

17,7 - 12,5 9,6 - 8,6 7,9 - 6,6 - 

116 
7714 7K 

R.193 
Ind. 33 

R. informe - 3 - - - - 
33,7 - 
19,7 

12,7 - 7,9 8,8 - 4,4 - - 

117 
7715 7k 

R.191 
Ind. 33 

Corda 
trenad

a 
3 

3 (3-
ply) 

- - 40 - 45 
37,8 - 
26,7 

18,1 - 15,5 / 13,8 
- 12,6 

5,8 - 4,3 10,1 - 5,3 - 

118 
7857 
10J 

R. Informe - 1 - - - - 31,4 5,6 1,6 - - 

119 7963 4J Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 19,3 - 5,8 No s'aprecia 0,5 

120.1. 
8002A 

6K 
R.214 

Ind. 33 

R. Informe - 4 - - - - 
20,1 - 
15,2 

10,5 - 4,4 3,6 - 2,6 - - 

120.2. Corda 
trenad

a 
8 

3 (3-
ply) 

- - 35 - 40 
63,1 - 
18,1 

17,8 - 12,8 5,4 - 3,4 9,1 - 5,7 - 

121.1. 
8002B 
Ind. 33 

Fibra 
No 

s'aprec
ia 

2 - - - 
No 

s'aprecia 
28,6 - 
27,3 

- - 1,5 - 0,7 - 

121.2. R. Informe - 1 - - - - 18,6 7 1,7 - - 

122.1. 

8003 7K 
R.206 

Ind. 33 

R. Informe - 6 - - - - 
51,3 – 

9,8 
30,2 – 10,2 8,4 – 6,7 - - 

122.2. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 37,1 - 7,8 4,5 0,5 

122.3. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 65,8 10,7 6,5 9,2 - 9,1 - 

123 
8084 9J 
Ind. 47 

Nus - 1 - - - - 21,5 17,1 12,3 - - 

124.1. 

8087 9J 

Branquillons - 10 - - - - - - - - - 

124.2. Sudari - 11 - - - - - - - - - 

124.3. Corda S z,z 3 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

25 - 30 
43,7 - 
26,8 

- 4,7 - 4,4 2,5 2 

125 8110 7K Corda 
trenad

a 
2 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 
30,9 - 
25,1 

12,6 - 10,7 5,8 4,3 - 

126.1. 
8113 7K 
Ind. 33 

Cordill z-spun 2 - - - 10 
15,6 - 
11,2 

- - 2,4 - 

126.2. Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 26 - 4,9 1,4 2 

127 
8117 7K 
Ind. 53 

Corda S z,z 1 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

15 - 20 36,8 - 6 2,9 0,5 

128.1. 

8547 5K 
R.179 
Ind. 6 

Sudari - 4 - - - - - - - - - 

128.2. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 20,7 10,7 3,2 4,7 - 

128.3. Corda S z,z 2 - 
z-

spun 
S-

twist 
25 - 30 

26,5 - 
19,7 

- 4,9 - 4,7 2,7 1 

129 
8569 
10J 

R.176 
Corda 

trenad
a 

1 
3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 77,4 11,4 - 8,5 6,3 7,1 - 4,5 - 

130 
8570 
10J 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 48,2 10,6 3,7 5,2 - 

131 
8571 
10J 

R.186 
Corda 

trenad
a 

3 
3 (3-
ply) 

- - 10 
92,9 - 
50,2 

13,7 - 11,3 / 6,5 - 
4,7 

3,2 6,9 - 4,4 - 

132 
8669 7K 

R.178 
Ind. 33 

Sudari - 2 - - - - - - - - - 

133 
8673 4K 

R.162 
Ind. 50 

R. Informe - 1 - - - 
 

19,1 14,4 1,9 - - 

134.1. 
8972 7I 
R.181 
Ind. 4 

Sudari - 3 - - - - - - - - - 

134.2. Cordill z-spun 2 - - - 15 - 20 
27,4 - 
21,29 

- - 6,1 - 5,4 - 

134.3. Corda S z,z 4 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

10 - 15 
63,6 - 
22,75 

- 8,1 - 7,3 4,3 0,5 

135 
9102 7K 
ind. 33 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 25 - 30 51,2 14,7 3,8 7,1 - 
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136.1 

9116 7K 

Ossets - 122 - - - - - - - - - 

136.2. Cordill z-spun 10 - - - 20 - 25 
19,4 - 

9,7 
- - 2,2 - 2,1 - 

136.3. Corda S z,z 4 
2 (2-
ply) 

z-
spun 

S-
twist 

20 
34,5 - 
10,3 

- 6,8 - 4,1 2 1,5 

136.4. Nus - 2 - - - - 
20,2 – 
19,9 

20,3 – 18,9 
16,4 – 
15,4 

- - 

137.1. 

9201 
Ind 33 

Sudari - 2 - - - - - - - - - 

137.2. Fibra 
No 

s'aprec
ia 

5 - - - No en té 
12,2 - 

8,3 
- - 1,3 - 1,1 - 

137.3. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 - 25 17,7 9,5 3,5 7,8 - 6,9 
 

137.4. Cordill z-spun 2 - - - 
No 

s'aprecia 
14,8 - 

14 
- - 3 - 

137.5. R. Informe - 1 - - - - 17,1 4,7 3,1 - - 

138.1. 
9849 7L 
R.166 

Sudari - 1 - - - - - - - - - 

138.2. Corda 
trenad

a 
3 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 
41 - 
17,6 

11,8 - 8 7 - 6 / 4,2 8 - 7 / 5,6 - 

139.1. 
9850 7L 
R.170 

Cordill z-spun 2 - - - 30 
23,7 - 
18,7 

- - 2,6 - 2,4 - 

139.2. Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 25 - 30 39 9,9 - 9,1 4,3 - 4,2 6,8 - 5,5 - 

140 
9851 7K 
R.167 

R. Informe - 1 - - - - 46,6 37 34 - - 

141.1. 
9852 7K 
R.172 

R. Informe - 2 - - - - 
12,1 – 

9,8 
7,3 – 6,3 2,3 - - 

141.2. Corda 
trenad

a 
3 

3 (3-
ply) 

- - 15 - 20 
60,9 - 
17,2 

11,7 - 8,9 / 9,7 4,3 9,8 - 6,7 
 

142.1. 

9853 7K 
R. 173 

R. Informe - 6 - - - - 
19,3 - 

8,5 
10,8 - 4,7 4,2 - 1,3 - - 

142.2. Ossets - 1 - - - - - - - - - 

142.3. Corda 
trenad

a 
8 

3 (3-
ply) 

- - 10 
58,4 / 
31,4 - 

13 

15,4 / 
8,9 - 8,6 

5,5 - 4,6 6,1 - 4,3 - 

143 
9855 7K 
R.164 

Corda 
trenad

a 
1 

3 (3-
ply) 

- - 20 22 11,1 3,5 6,1 - 

144 
9856 
R.165 

R. Informe - 8 - - - - 
11,1 - 
13,8 

4,8 - 9,7 2,4 - - 

 
Taula 19. Inventari sobre les característiques tècniques de les restes vegetals de la col·lecció de la Cova des Pas. 

 

 

 

Estat de conservació del material arqueològic 

 

Les peces de la Cova des Pas mostren un estat òptim de conservació, encara que moltes restes venen 

acompanyades d’evidències de rosegadors i d'ossos de micro fauna. A més, en la gran majoria de peces 

es troben abundants restes de pell, provinents dels fardells funeraris o sudaris. Aquests fragments fan 

difícil, en molts casos, la correcta identificació del nombre de cordes i la seva morfologia, ja que les 

cordes es troben enmig d'un laminat de pell seca i fragmentada. Així mateix, les peces han patit una 

total pèrdua hídrica, provocant sequedat i falta d'elasticitat. Aquest fet les fa vulnerables a la seva 

manipulació, produint-se una constant fragmentació i disgregació de les fibres que formen les peces.  

 

No obstant això, les peces conserven un estat físic orgànic òptim, sense mostres apreciables de 

carbonització. La seva textura és llisa en moltes peces a causa de la posterior restauració, encara que en 

algunes resten textures rugoses o aspres donada la seva deshidratació. La seva coloració és marró fosc, 

la qual recorda a una tonalitat ferruginosa. També han estat documentats en la superfície restes de 

cristalls de guix provinent de la cova (Cho i Chinchilla 2008), fet que dóna una tonalitat marró 

blanquinosa en algunes peces. Finalment, cal destacar que tots els seus extrems es troben esquinçats, 

fragmentats o esfilagarsats. 
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Classificació de les cordes segons les seves característiques tècniques i morfològiques 

 

S’han determinat 168 fragments de cordes torçades i 147 de cordes trenades, que representen un 

total de 315 cordes. A més s’han identificat 96 fragments de fibra, 67 cordills i 121 restes informes 

(Gràfic 3 i 4). Segons les categories morfotècniques descrites anteriorment, en el conjunt de la Cova des 

Pas predominen, per tant, les cordes per sobre de les altres categories (N=315, 51,5 % del total). Entre 

aquestes, la producció torçada està lleugerament més representada (53,3%) que les cordes trenades 

(46,7%).  
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Categories 

morfotècniques 

Fibra Cordill Nus 
Resta 

informe 

Corda 

trenada 

Corda 

torçada 
Total 

96 67 8 121 147 168 607 

 

Gràfic 3. Nombre de restes segons les categories morfotècniques del conjunt de la Cova des Pas. 

 

 
Gràfic 4. Percentatges categories morfotècniques de la Cova des Pas. 

 

Mereix especial atenció la categoria de resta informe pel seu elevat nombre de restes i la seva 

composició. Es tracta de restes compactes d’una barreja de fibres, sediment i altres fragments que 

segurament formarien part d’altres peces torçades o trenades de major mesura. 
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z-spun 
21% 

s-spun 
1% 

S z,z 
44% 

S z,z,z 
2% 

Z s,s 
5% 

No identificat 
27% 

La categoria de nus ha estat quantificada tan sols en els casos que la peça era en sí mateixa un nus. 

Només corresponen sis registres a aquesta categoria (registres 12, 48, 80.3, 95.3, 123 i 136.4). En sis 

casos més, s’han detectat nusos formant part de cordes, però han sigut comptabilitzats com a corda 

(registres 44.4, 49 (3) .3, 49 (6) .5, 53, 84.4 i 111.3). 

 

S’ha observat la direcció de torsió en 242 restes de corda, cordill i fibra. Seguint el patró especificat 

en la metodologia, pel que fa a les cordes la direcció de torsió predominant és cap a la dreta (torsió S) 

amb el format S z,z documentat en 147 casos (60%). Cal ressaltar els 5 casos en què es determina un 

patró S z,z,z, al tractar-se de cordes triples (3-ply) compostes fetes per torsió (registres 107, 108, 109.2 i 

110). Només en 16 casos (6,6%) s'ha determinat la torsió cap a l’esquerra (torsió Z) amb el format Z s, s 

(torsió Z) (Taula 20, Gràfic 5). 

 

Direcció de la torsió Fibra Cordill Corda torçada Total 

z-spun 13 57 - 70 

s-spun - 4 - 4 

S z,z - - 147 147 

S z,z,z - - 5 5 

Z s,s - - 16 16 

No s’aprecia / No en 

té 
83 6 - 

89 

Total 96 67 168 331 

 

Taula 20. Tipus i quantitat de les cordes torçades a la Cova des Pas (extret de Romero-Brugués et al. 

2018). 

 

En el cas tant de cordills com de fibres, s'ha determinat com a predominant el patró de torsió z-spun. 

Entre els cordills es determina en 57 restes de 67; només en 4 casos s’ha determinat la torsió en s-spun . 

El fet de determinar aquest mateix patró per les fibres, fa possible pensar que fossin part dels cordills z-

spun despresos durant el seu dipòsit. Al seu torn, la torsió dels cordills també s'avé per suggerir que 

aquests formarien part de cordes torçades a l’esquerra (torsió S, cordes predominants), ja que aquesta 

tipologia de cordes reclama cordills amb torsió en sentit z-spun (Gràfic 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gràfic 5. Quantitat de restes segons la direcció de torsió en percentatges del conjunt de la Cova des Pas. 
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63% 

28% 

8% 

1% 

5-10 mm 10-15 mm 15-20 mm 25-30 mm 

Es determina homogeneïtat pel que fa al nombre de cordills que formen les cordes. La majoria de les 

peces que corresponen a cordes torçades estan fetes a partir de dos cordills (2-ply; 97%, 163 de 168); 

només en 5 fragments de corda torçada es documenta l'ús de tres cordills (3-ply). Les cordes trenades, 

en canvi, estan fetes totes a partir de tres cordills (3-ply). 

 

 

Mesures de les cordes 

 

La conservació de les restes afecta a les mesures de les cordes, ja que provoca una constant 

fragmentació que afecta a la longitud. Així mateix, les diferents pressions i pesos a que van estar 

sotmeses les cordes tant en el moment de la seva vida útil, com en la seva posterior deposició, 

provoquen variacions en el gruix al llarg de la longitud d’exemplars individuals de corda. Per aquest 

motiu, en el cas del gruix, s’han tingut en compte les mesures mínimes, i màximes. Així mateix, s'han fet 

diferències entre mesures depenent de la peça a estudiar. En cordes torçades s'ha mesurat la seva 

longitud i gruix, mentre que en cordes trenades s'ha optat per mesurar la seva longitud, la seva amplada 

com ample de la peça i el seu gruix com a perfil de la peça. 

 

Les mesures de les cordes revelen diferències entre elles, tot i que hi ha una certa homogeneïtat en 

el gruix de les cordes torçades, ja que la majoria tenen entre 5 i 10 mm de gruix, mentre que la més 

gruixuda mesura 13,7 mm. No hi ha diferència de mida entre les cordes 2-ply i les 3-ply. En el cas de les 

cordes trenades, la variabilitat és més gran i en general les cordes són més amples. L’amplada de la 

majoria de cordes trenades està en l’interval de 5 – 10 mm (63%, 86 restes), però un nombre 

considerable (28%, 38 restes) mesura entre 10 i 15 mm, i només en 12 casos (9%) són més grans de 15 

mm. Com ja s’ha esmentat, la longitud no reflecteix la mida original a causa de la fragmentació, però 

l’ítem més llarg recuperat pertany a una corda trenada de 166,8 mm (registre 49(3).3.), la qual es 

conserva en forma de nus. 

 

Sembla que la mida es relaciona amb la variació tècnica de la producció de cordes. La majoria de 

cordes, ambdues trenades o torçades, són similars en les seves mesures, essent el rang de 5-10 mm el 

més freqüent. No obstant això, algunes de les cordes trenades són més gruixudes, cosa que suggereix 

que es va utilitzar la tècnica del trenat per obtenir elements més amples (Gràfic 6). 

 

   

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 6. Nombre de cordes trenades segons la seva amplada; el nombre total de restes mesurades és 

de 136. 
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El paràmetre de l'angle de torsió de les fibres s’ha identificat en 53 cordills, amb un predomini de 

l’angle mitjà (37%, N=20) (Taula 21), tot i que els angles suaus (30%, N=16) i l’angle tancat (32%, N=17) 

també estan ben representats. Dins de la categoria de corda, l'angle de torsió s’ha registrat en 315 

exemplars (147 trenats i 168 torçats), i l’angle de torsió mitjà és el predominant, tant en cordes trenades 

(82%, N=138), com en cordes torçades (61,2%, N=90). L’angle de torsió suau és present en el 13,6% / 

16,1% de les cordes i l’angle de torsió tancat en el 25,2% / 10,1%. 

 

6,9 -Angle Fibra Cordill 
Corda 

trenada 

Corda 

torçada 
Total 

Suau 10° 10 16 20 27 73 

Mitjà 

10° – 15  - 3 7 36 46 

15° – 20° - 2 24 23 49 

20° - 5 37 53 95 

20° – 25° - 10 22 12 44 

 

 

 

Tancat 

25° – 30° - - 4 7 11 

30° - 8 5 7 20 

30° – 35° - 7 7 - 14 

35° – 40° - 2 18 3 23 

40° - - - - - 

40° – 45° - - 3 - 3 

No 

identificat 
No disponible 86 14 - - 100 

Ítems totals 96 67 147 168 478 

 

Taula 21. Quantitat i tipus d’angle de torsió de les cordes de la Cova des Pas (extret de Romero-Brugués 

et al. 2018). 

 

Com que la distància lineal de la corda no es conserva, el nombre de torsions per centímetre de 

corda ha estat mesurat en 172 cordes torçades. Hi predominen aquelles amb un nombre baix de 

torsions: 106 de les cordes tenen menys de 0,5 torsions per cm i 57 en tenen entre 0,5 i 1,5. Segons el 

nombre de girs, la rigidesa de torsió de les cordes es troba entre suau i mitjana, produint cordes primes i 

fines, però fortes i de producció acurada i semblant. 

 

 

La matèria primera 

 

S’han analitzat 24 mostres per tal de determinar l'espècie utilitzada per a la confecció de les cordes. 

Les característiques anatòmiques observades en les mostres són diferents, fet que suggereix l'ús de 

diferents taxons per produir-les. 

 

La majoria de les mostres (21) mostren la presència de feixos fibrovasculars característics de les 

monocotiledònies. L’estat de preservació de l’anatomia dificulta l’observació dels elements del floema i 

del metaxilema; a més, la majoria de les mostres presenten deformació o col·lapse dels elements 

anatòmics (Figura 95). 
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Fig. 95. Seccions transversals de mostres amb la presència de feixos vasculars (20x), Esquerra: mostra 

registre 8. Dreta: mostra registre 1 (extret de Romero-Brugués et al. 2018). 

 

Les altres 3 mostres mostren, però, un total diferent patró i corresponen a fragments de tija d’una 

angiosperma no identificada (Figura 96). 

 

 
Fig. 96. Secció transversal d’angiosperma no identificada, mostra registre 113 (extret de Romero-

Brugués et al. 2018). 

 

Tant les fonts històriques com les etnogràfiques mostren que qualsevol planta fibrosa és susceptible 

de transformar-se en una corda. Malgrat tot, en el cas de Menorca, segons informació etnogràfica, la 

producció de corda es fonamenta en un grup d’espècies vegetals relativament petit (Ramis 1981–1984). 

En aquest sentit, cal esmentar que la flora menorquina no és excessivament rica en plantes fibroses i 

només s’han utilitzat tradicionalment per a aquest propòsit les fulles de margalló (Chamaerops humilis 

L.) i Ampelodesma mauritanica. Segons les característiques anatòmiques de les mostres estudiades les 

fibres vegetals utilitzades per fabricar les cordes es van obtenir principalment de plantes 

monocotiledònies. Tot i el bon estat de conservació dels materials, les característiques anatòmiques es 

deformen i el procés d’identificació no permet confirmar el tipus de monocotiledònies. No obstant això, 

algunes de les característiques observades són semblants a les del margalló (C. humilis L.).  

 

El margalló creix actualment als paisatges de les Balears i és un dels components del matollar balear, 

molt estès a baixa altitud. Es l’única palmera que creix espontàniament a l’Europa continental i s'ha 
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utilitzat tradicionalment per a la producció d’una àmplia gamma de cordatges i d’objectes de cistelleria. 

Aquesta espècie és autòctona als boscos mediterranis de les Balears, i la seva presència varia 

aproximadament des de la línia de costa fins als 1.000 m sobre el nivell del mar. La presència d’aquesta 

palmera  s’ha certificat als voltants de la cova (Solé et al. 2015; Riera et al. 2018). Cal afegir que la 

presència de C. humilis L. també està atestada arqueològicament al pol·len documentat a la Cova des 

Pas (Servera 2009). 

 

 

La variabilitat de les cordes de la Cova des Pas 

 

L'anàlisi morfotècnica de la corderia recuperada a la Cova des Pas mostra un patró de producció molt 

homogeni en termes de nombre de cordills i tipus de torsió. Tot i que es documenta tant la torsió com el 

trenat com a tècniques productives, la tècnica de la torsió està millor representada. El predomini de la 

torsió esquerre (torsió S) com a patró dominant pot ser degut al material escollit per a la producció de la 

corda (margalló), ja que pot influir en la direcció de la torsió. Hi ha certes matèries primeres que 

tendeixen a torçar-se en una direcció determinada de forma natural. Per tant, la tendència natural de la 

direcció de torsió de les fibres podria ser un dels motius del predomini d’aquest patró.  

 

Totes les cordes trenades tenen 3 cordills (3-ply) (Figura 97a, e). En el cas de les cordes torçades, 

predomina les de dos cordills (tipus 2-ply) i només s’ha documentat l’ús de 3 cordills (3-ply) en cinc 

casos. El patró de torsió més freqüent és la torsió S i només 16 casos mostren un patró de torsió Z. Al 

seu torn, la determinació de tres tipus diferents de la direcció de la torsió (patró S z,z amb 147 

exemplars, patró Z s,s amb 16 exemplars i patró S z,z,z amb 5 exemplars) evidencia una important 

capacitat tècnica i coneixements relacionats amb les fibres vegetals (Figura 97b, c, d, e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 97. Exemplars de corda de la Cova des Pas: a) registre 16, corda trenada; b) registre 18 amb torsió S 

z,z; c) registre 53 amb torsió S z,z acabat en nus; d) registre 44.4 (nus 2) amb torsió S z,z; e) registre 61.2 

(2) amb torsió S z,z  i 61.3, corda trenada  (extret de Romero-Brugués et al. 2018). 



227 
 

Val la pena esmentar els 5 ítems amb patró S z,z,z en el conjunt de cordes torçades (figura X). 

Aquests corresponen a la categoria de corda triple composta, que es produeix amb 3 cordills (3-ply) en 

lloc de 2 (2-ply). Aquest tipus de corda més complexa requereix un cert grau d’habilitat i coneixement 

tècnic del material i de la tècnica de manufactura. Encara que aquestes cordes torçades compostes no 

comprenen una part significativa del conjunt de cordes, demostra que tot i l’homogeneïtat tècnica del 

conjunt, es dona certa diversitat tipològica dins de la mateixa tècnica (Figura 98). Aquest fet es pot 

deure a que la comunitat de la Cova des Pas tenia una gran habilitat sobre la fabricació de corda i que 

posseïen coneixements sobre diversitats tecnològiques dins d’una mateixa tècnica, amb la qual cosa els 

permetia elaborar diferents cordes, amb diferent nombre de cordills i diferents mides, per a diferents 

propòsits. Un altre fet explicatiu, pot ser la diferenciació de l’expertesa entre les persones del grup que 

feien les cordes, implicant una certa possible especialització entre l’artesanat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98. Imatge dels 5 fragments corda composta triple (3-ply) amb patró S z,z,z: a) registre 107; b) 

registre 109.2; c) registre 110; d) registre 108 (2 fragments) (extret de Romero-Brugués et al. 2018). 

 

En l’elecció del material vegetal es dona poca variabilitat entre els taxons identificats. Aquest fet, pot 

implicar un cert grau d'homogeneïtzació en la fabricació i una especialització en la tria de les espècies 

vegetals aptes per la confecció de cordes en l’ús funerari. De totes les espècies vegetals presents en el 

paisatge proper a la Cova des Pas, sembla que la comunitat que va fer ús de la Cova des Pas va escollir 

les fibres de margalló (C. humilis L.). Avui en dia, la producció de cordes amb margalló es caracteritza pel 

fet que és purament artesanal, ja que pràcticament no hi participen eines en la seva transformació 

(Ramis 1981–1984). Igualment, segons la tradició de producció de corda se sap que els instruments que 

s’utilitzen per fabricar les cordes són simples i molt escassos. Per tant, una situació similar podria 

suposar-se per les comunitats menorquines de l’Edat del Bronze Final, suggerint que la baixa variabilitat 

tècnica dels objectes testificats es relaciona amb els pocs requisits tècnics d’aquest tipus de matèries 

primeres i de la producció de corda. 
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La funció de les cordes 

 

La funcionalitat potencial de les cordes es pot avaluar a través del seu gruix (que pot correspondre al 

diàmetre quan la secció és circular) i la seva rigidesa torsional. El gruix i la rigidesa constitueixen el dos 

paràmetres que ajuden a determinar possibles funcions dels objectes. Normalment, els diàmetres o 

gruixos reduïts juntament amb torsions fortes corresponen a cordes primes i resistents, que s’utilitzen 

per fabricar xarxes o trampes, fixar parts actives als mànecs i per teixir determinats tipus de cistelleria 

teixida (Emery 1952). No obstant això, l'anàlisi de les restes de corda de la Cova des Pas mostra el 

predomini de cordes d’entre 5–15 mm de gruix en la majoria dels casos, amb un angle de torsió entre 

suau i mitjà. 

 

Les cordes de la Cova des Pas es van recuperar en un context funerari i es pot suggerir que les cordes 

es van produir per satisfer algunes necessitats específiques. Això explicaria la baixa variabilitat tècnica i 

morfofuncional que caracteritza el conjunt, en forma, tècnica i aparença. Segons el context arqueològic 

de les troballes, la majoria de les cordes eren una part essencial de l’embolcall dels paquets mortuoris 

dipositats a la cova. Una gran quantitat de cordes estudiades conserven restes dels sudaris de pell que 

s’utilitzaven per embolicar els cossos morts, mostrant aquest clar vincle entre cordes i paquets 

mortuoris (Figura 99).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99. A l’esquerre, imatge del registre 43.3, on es conserven fragments de corda trenada adherits a 

rests de sudari. A la dreta, imatge d’un individu en posició fetal de la Cova des Pas (extret d’Armentano 

et al. 2012). 

 

A part d'aquest conjunt de cordes primes, també s’ha caracteritzat un grup de cordes més gruixudes. 

Aquestes peces es van produir amb la mateixa matèria primera (palmera nana mediterrània) i amb els 

mateixos processos tècnics, però la seva funcionalitat és diferent. La producció de cordes més gruixudes 

es relaciona amb elements més resistents, i moltes d’aquestes cordes es van trobar adherides a les 

lliteres de fusta. Així doncs, aquestes cordes eren utilitzades per transportar els paquets mortuoris des 

del poblat fins a la cova funerària, superant les dificultats d’aquest transport cap a la cova, que es 



229 
 

trobava situada a gran alçada a la paret del barranc. En conseqüència, fins i tot tenint en compte els 

processos de producció homogenis, tant en matèries primeres com en processos tècnics, en les cordes 

de la Cova des Pas s’hi distingeixen clarament almenys dos tipus diferents, orientades cap a diferents 

finalitats funcionals, tant pel tractament dels cadàvers com per les pròpies accions mortuòries. 

 

L’estudi de les matèries primeres utilitzades, la complexitat tècnica de la recollida i processat de les 

fibres vegetals, les diverses solucions tipològiques, l'ús funerari de la corda vegetal i, més generalment, 

dels béns vegetals documentats a la Cova des Pas (Solé et al. 2015; Riera et al. 2018), mostren el 

profund coneixement ambiental i coneixement tecnològic d’aquesta societat. La corderia va tenir un 

paper clau per la gran quantitat d’objectes vegetals utilitzats en l'enterrament de fins a 66 persones, des 

del tractament de cadàvers (Riera et al. 2018) fins a la creació dels paquets mortuoris i el seu transport 

(Solé et al. 2015). Com en el cas de la resta de la cultura material trobada en aquesta cova funerària 

(Fullola et al. 2007; Guerrero et al. 2007), no s’ha documentat cap diferenciació entre els individus pel 

que fa al tipus d’espècie vegetal usada per la producció de corda, ni per a la preparació dels paquets 

mortuoris. 

 

 

8.3. Conclusions 

 

L’enfocament de la cultura dels materials vegetals de la Cova des Pas contribueix al coneixement 

tècnic dels processos productius de les comunitats que habitaven Menorca durant l’Edat del Bronze 

Final. 

Les dades morfotècniques revelen que les cordes es feien predominantment amb la tècnica de la 

torsió, més que amb el trenat. El predomini de torsió esquerra suggereix una homogeneïtzació en la 

producció de les cordes. No obstant això, la determinació de tres tipus diferents de la direcció de torsió i 

tres diferents gruixos evidencia la capacitat tècnica i els amplis coneixements relacionats amb les fibres 

vegetals. 

La identificació taxonòmica de margalló com a matèria primera vegetal a la cultura material 

menorquina de l'Edat del Bronze Final és coherent amb el fet que aquesta espècie creix espontàniament 

al paisatge de les Balears (i concretament a les rodalies de la Cova des Pas). En aquest sentit, el present 

estudi suggereix que el margalló podria haver estat l’espècie usada més freqüent per a la producció de 

corda entre aquestes comunitats, segons la disponibilitat mediambiental i els baixos requisits tècnics. 

Finalment, segons aquest estudi sembla clar que les comunitats de l’Edat del Bronze Final que van 

enterrar els seus avantpassats a la Cova des Pas posseïen un ampli coneixement sobre el seu entorn 

vegetal i sobre les propietats tècniques de les plantes per utilitzar-les de diverses maneres i donant 

resposta a diverses necessitats en els tractaments i pràctiques mortuòries. Com s’ha demostrat, la 

variabilitat morfotècnica documentada pel que fa al gruix de la corda està relacionada amb el seu ús 

específic en l’embalatge dels paquets mortuoris i en el transport, de difícil accés fins a la cova. 
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9. DISCUSSIÓ GENERAL  

 

La corderia i la cistelleria han format una part fonamental de la vida quotidiana en el passat i ho 

segueixen fent en el present. Si s’observen els objectes que ens envolten, les necessitats de lligar o unir, 

així com la d’emmagatzemar o transportar, han acompanyat a la humanitat des dels seus inicis. La seva 

confecció parteix d’una necessitat i, com a tal, aquests objectes esdevenen artefactes lligats a les 

necessitats de la comunitat humana que els crea. Les formes i dimensions, inclús els seus dissenys, 

adquireixen unes característiques concretes que donen lloc a determinades cordes i cistells. Aquest fet 

es constata en l’actualitat a través dels múltiples models existents. La tecnologia actual permet obtenir 

vastes qualitats materials, entre elles diferents nivells de resistències o flexibilitats, així com diverses 

formes o textures, que podrien semblar impensables en el nostre passat prehistòric. La importància de 

l’estudi d’aquesta tecnologia periple recau precisament en aportar més coneixement al què feien els 

nostres avantpassats per resoldre dificultats funcionals, al saber si existia varietat morfotècnica en els 

tipus d’objectes que creaven o si es servien de diferents materials naturals segons les seves 

característiques.   

  

L’estudi que aquí es presenta ha pretès ampliar precisament la informació que tenim sobre aquestes 

tecnologies i posar-les en relació amb els seus contextos d’origen. Els materials que han sigut estudiats 

en la present tesi han permès documentar un volum considerable d’objectes fets amb fibres vegetals  

que s’emmarquen en el rang temporal de la prehistòria recent peninsular i europea. Els resultats dels 

diferents materials arqueològics estudiats han permès donar resposta a les quatre grans preguntes que 

poden sorgir respecte a aquesta tecnologia vegetal: què feien, amb què ho feien, com ho feien i per a 

què ho feien.  

 

El què feien respon a les necessitats de variabilitat morfològica en contextos d’hàbitat i funerari. 

Aquesta tesi ha volgut aportar noves dades sobre les formes i morfotipus existents entre les comunitats 

estudiades. Conèixer el tipus d’objecte que produïen aquestes comunitats, les seves formes i mesures, 

ajuda a tenir una visió més detallada de com van resoldre les diferents necessitats del seu dia a dia. Així 

mateix, la variabilitat morfològica permet veure les similituds, recurrències o divergències pel que fa a 

les solucions emprades. 

  

La pregunta amb què ho feien ajuda a conèixer i obtenir més informació sobre els recursos vegetals 

de l’entorn, sobre la seva gestió i sobre el seu coneixement ecològic. Totes les comunitats humanes, 

tant les passades com les actuals, establim formes de relacionar-nos amb l’entorn vegetal que ens 

envolta que son hereves dels coneixements acumulats al llarg de mil·lennis. El maneig de les fibres 

vegetals és una de les tecnologies amb molta antiguitat que ha implicat un coneixement important de 

les propietats de les plantes, la seva fisiologia i ecologia. El coneixement sobre les diferents espècies 

vegetals hauria estat un bé transmès generació rere generació. Aquest coneixement pot marcar 

diferències tecnològiques essencials. Per tant, a través de les dades obtingudes en aquesta tesi es pot 

avaluar el coneixement ecològic de les comunitats passades de la prehistòria recent, que són l’origen del 

coneixement de la nostra societat, i la seva relació amb d’altres comunitats peninsulars i europees.  

 

 El com ho feien pot ser la pregunta clau per entendre les tecnologies passades i establir possibles 

relacions entre comunitats. Aquesta informació permet establir semblances o diferències entre 

tecnologies allunyades geogràficament, però properes en quan a tècniques productives. Aquest tipus 

d’informació esdevé essencial per entendre el desenvolupament de la tecnologia humana, fixant la 

temporalitat de les comunitats passades. La informació que d’aquesta pregunta es desprèn ha permès 

contextualitzar els materials arqueològics que aquí s’estudien amb els seus paral·lels geogràfics i 

temporals, ampliant la informació disponible dels orígens d’aquesta tecnologia periple o les seves 

evolucions.  
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Finalment, el per a què ho feien respon a preguntes relacionades amb la funcionalitat dels objectes 

vegetals elaborats. Aquesta funció respon a les necessitats presents en cadascuna de les comunitats 

passades, dins de contextos culturals diferenciats i per entorns ecològics determinats. La creació de 

formes i tècniques diferenciades al registre arqueològic conegut, tant per corderia com per cistelleria, 

podria respondre a necessitats concretes i a les diferents adaptacions a l’entorn més immediat.  

 

La present discussió s’articula al voltant dels resultats obtinguts per a cada qüestió, emmarcant-los 

dins el context temporal i geogràfic en el qual es troben. Amb tot, s’ha intentat respondre a l’objectiu 

principal d’ampliar el coneixement de la tecnologia periple en el nostre passat prehistòric i, en 

particular, del Neolític Antic al Bronze Final.  

 

 

Què feien? Els tipus d’objectes fets amb fibres vegetals 

  

Els objectes recuperats al jaciment de La Draga, a les Coves del Fem i a la Cova des Pas ens mostren 

la diversitat de productes elaborats. Per una banda, cordills i cordes amb diferent grau de manufactura; 

per l’altra, elements de cistelleria.  

 

Pel que fa a les cordes, cal destacar l’ús de matèries vegetals sense cap processament, com són les 

lianes del jaciment de La Draga. Aquests objectes van ser adquirits directament de l’entorn, aprofitant 

les característiques físiques i propietats d’aquests materials per determinades funcionalitats. Així 

mateix, es documenta l’existència de cordills i cordes que van requerir el processat de fibres naturals. 

 

Dins del conjunt de cordes recuperat al poblat de La Draga, la majoria de peces conserven similituds 

en quan a mesures del gruix i angle de torsió (que són les dues mesures més característiques per definir 

una corda), revelant l’existència d’una major quantitat de cordes més aviat primes, però fortes i 

resistents. Entre aquesta homogeneïtat, existeixen dos exemples de corda que es diferencien de la 

resta, al tractar-se de cordes més gruixudes i elaborades usant una variant tècnica diferent. Una es 

tracta de l’única soga recuperada i l’altra de l’únic exemplar de corda trenada. Entre la corderia de La 

Draga cal destacar l’objecte més singular de tot el conjunt, el ja descrit manyoc d’una corda d’uns 2 

metres de longitud que ha estat interpretat com una corda d’arc. Aquesta corda és de confecció fina i 

acurada, seguint la tècnica emprada en la majoria de cordes recuperades a La Draga, però que presenta 

la singularitat d’haver estat enrotllada. Aquests tipus d’objectes són poc coneguts en el registre 

arqueològic europeu i aporta més dades per entendre el seu significat dins el conjunt de tecnologia 

periple del nostre passat. La corderia de La Draga ha permès documentar l’existència de diferents 

morfologies, resultat de les tècniques i matèria primera escollides, juntament amb variants dins la 

mateixa tècnica, ja des del Neolític Antic i dins d’un ambient domèstic.  

 

El conjunt de corderia provinent de la Cova des Pas presenta característiques morfològiques similars 

en quan a nombre de cordills, gruix o amplada de les cordes i angle de torsió. Sembla que aquestes 

similituds es deuen a la variació tècnica de la producció, la qual origina cordes fines o més aviat 

gruixudes. La gran majoria de cordes de la Cova des Pas són primes i resistents, però entre aquesta 

homogeneïtat es dona l’existència d’un cert conjunt de cordes més o menys gruixudes i fortes. També es 

documenta un angle mitjà de torsió majoritari entre la corderia, fet que evidencia que les cordes van ser 

confeccionades per a ser fortes i resistents. Els resultats obtinguts aporten informació al coneixement 

de comunitats cronològicament més recents que a La Draga i en un context diferenciat, com és el d’un 

ambient funerari. La corda elaborada per aquestes comunitats és tecnològicament similar al conjunt de 

La Draga, però s’observa una creixent variabilitat dins les mateixes tècniques de confecció de corderia ja 

conegudes. La corderia de la Cova des Pas va ser confeccionada pensant en una utilitat molt concreta, 
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fet que determina l’homogeneïtat detectada. Malgrat tot, les mateixes diferències funcionals farien 

aparèixer variants morfològiques, originant formes i mides distintes.   

 

Pel que fa a la cistelleria, els resultats de l’estudi dels fragments recuperats al poblat de La Draga 

conserven morfologies diverses, amb fragments de diferents mides. A través de les mesures de les 

curvatures vertical i horitzontal, així com el nombre de feixos i el tipus de puntada ha sigut possible  

establir la determinació de diverses categories morfotècniques, entre les que s’hi troben bases i vores 

cistelleres, així com nanses o poms. En total, s’han comptabilitzat fins a vuit peces cistelleres 

individualitzades, identificades com a possibles contenidors. La concavitat vertical que presenten certs 

fragments fa pensar que aquests formarien part de les parets de possibles recipients. A partir de la 

curvatura horitzontal s’ha establert l’existència de bases o punt d’iniciació circulars i/o ovalades. Les 

dades apunten a que la majoria de contenidors s’haurien iniciat amb centres no simètrics, amb una 

majoria de bases de forma ovalada. Els diàmetres mínims estableixen que aquests receptacles tindrien 

bases de mesures diferents, distingint entre cistells de mida menor (d’entre 11 i 13 cm de base), de mida 

mitjana (amb uns 30 cm de base) i d’altres de mida major (d’entre 42 i 46 cm de base). Cal destacar que 

certs fragments conserven elements rígids o semirígids, com ara branques o varetes, cosits a les boques 

de les vores. Amb tot, s’estableix una certa variabilitat en quan a formes dels recipients, amb cistells 

asimètrics i simètrics, i en quan a mides, arribant fins a tres possibles tipologies. Tanmateix, l’ús 

d’elements de reforç o possibles objectes decoratius fa pensar en un alt grau de manufactura, donant 

com a resultat un conjunt cisteller amb riquesa de variants morfotècniques. Aquesta variabilitat 

morfològica podria donar resposta a les diferents necessitats de la comunitat i fa pensar que els 

habitants de La Draga haurien desenvolupat formes tipològiques diferenciades, fruit de la creativitat 

funcional i varietat de matèries primeres a l’abast. Malgrat tot, la fragmentació del conjunt dificulta 

establir relacions entre les restes i fa possible pensar que, de fet, es tractaria de receptacles de major 

mesura. Tanmateix, algunes de les restes presenten curvatures tant mínimes o nul·les que suggereix 

l’existència d’altres tipologies, com ara estores o tapadores.  

 

La cistelleria de les Coves del Fem representa un exemple diferent, ja que es pensa que tindria una 

funcionalitat molt concreta dins d’un context habitacional, fet que condiciona la morfologia dels 

objectes. Tot i l’alta fragmentació del conjunt, es creu que totes les restes formarien part d’un únic 

objecte. No ha estat possible determinar el centre o punt d’iniciació, ni tampoc la mida original, però es 

pensa que podria tractar-se d’un contenidor, amb base i/o vores diferenciades, i de mida mitjana.  

 

Per cronologia i tipologia tècnica,  les restes de La Draga, de la Cova des Pas i de les Coves del Fem 

s’emmarquen dins la corderia i cistelleria coneguda per a la Península Ibèrica i per a Europa. L’estudi 

morfològic de les peces, establint tipologia d’objectes, formes i mesures, permet ampliar el 

coneixement que d’aquests objectes tenim. No obstant, més enllà d’establir la tècnica productiva, pocs 

estudis donen importància a la descripció morfològica de les restes per aquestes cronologies. Aquest fet 

dificulta la comparació morfològica dels objectes aquí estudiats amb els seus paral·lels peninsulars i 

europeus. 

 

 

Amb què ho feien? Els materials vegetals emprats 

 

El procés de producció d’objectes de corderia i cistelleria requereix un seguit de passos tècnics 

organitzats segons una seqüència d’operacions i processos. Aquest procediment s’inicia amb la gestió 

dels recursos vegetals i la seva obtenció.  
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Les societats humanes han desenvolupat estratègies de gestió de l’entorn vegetal per donar 

solucions a les seves necessitats de subsistència. L’obtenció de matèries primeres vegetals ha estat un 

dels objectius d’aquestes estratègies. Per a la confecció de corderia i cistelleria s’han emprat 

tradicionalment fibres o tiges més o menys llargues de diferents tipus de plantes i, per obtenir-les, les 

societats humanes han interactuat amb diferents ecosistemes i aplicat diferents tècniques extractives. 

 

L’obtenció de materials vegetals per la confecció de corderia i cistelleria en la prehistòria recent  

hauria suposat una innegable relació i conseqüent modificació del paisatge més proper. Aquesta gestió 

de l’ecosistema proper a la comunitat pot haver implicat una domesticació i cultiu de les espècies 

vegetals, però la majoria de les plantes emprades per a la cistelleria i corderia no són cultivades sinó que 

s’obtenen de l’entorn immediat on creixen de manera espontània. No obstant, l’antropització del 

paisatge pot haver afavorit l’expansió de plantes d’interès econòmic. Trobar indicis de la gestió dels 

recursos vegetals a nivell arqueològic és possible a través d’anàlisis pol·líniques, antracològiques o de les 

mateixes fibres vegetals, però els resultats venen determinats pel seu nivell de preservació i les 

tècniques d’estudi emprades. No obstant, les fonts històriques i etnogràfiques aporten informació  del 

coneixement ecològic tradicional (TEK), hereu del coneixement acumulat durant mil·lennis, i de les 

pràctiques concretes de gestió del paisatge per obtenir determinats recursos. Entre aquestes pràctiques 

s’hi trobaria l’obtenció de matèries primeres adequades per a tecnologies periples com són la corderia i 

la cistelleria. Les dades que l’estudi d’aquestes manufactures recuperades en contextos arqueològics 

aporten són indispensables per entendre com hauria estat la interacció entre les comunitats i el seu 

entorn vegetal més immediat. En aquest sentit, l’anàlisi de la confecció de corderia i cistelleria 

complementa altres estudis i ajuda a interpretar com serien els paisatges i la seva gestió en comunitats 

passades.   

 

Els materials arqueològics que aquí s’han estudiat, han permès documentar l’ús d’espècies vegetals 

concretes que estan en línia amb les documentades en els contextos prehistòrics europeus, però que 

difereixen en la seva majoria amb les que han estat identificades en jaciments peninsulars coneguts i 

conservats. Com ja s’ha mencionat amb anterioritat, aquest fet es pot deure a les desiguals condicions 

ambientals que existeixen en les diferents zones de la Península Ibèrica, essent més propensa la 

recuperació d’exemplars en ambients de sequedat extrema. Aquest fet succeeix principalment en la 

meitat sud peninsular, on la matèria vegetal més recurrent per la producció de corda i cistelleria és 

l’espart, una espècie que creix de forma natural en el sud de la Península Ibèrica però no al nord-est. Les 

espècies documentades als jaciments estudiats són més pròpies d’ambients temperats del nord 

peninsular i d’Europa. En el nord-est peninsular, en canvi, es documenten principalment espècies que 

creixen en ambients humits, on el registre arqueobotànic rarament es conserva si no és sota 

circumstàncies excepcionals.  

 

Pel que fa a la corderia, s’ha pogut determinar l’ús de diferents tipus de fibres, tant liberianes com 

provinents del floema. La utilització de fibres liberianes per la confecció de corda està ben documentat a 

Europa, on tenen un pes predominant les fibres de lli i de til·ler (Médard 2008; Maier i Schlichtherle 

2011; Myking, Hertzerb i Skrøppa 2005). La determinació de l’ús de fibres liberianes de til·ler i de l’ortiga 

al jaciment de La Draga està en consonància amb les restes més antigues recuperades a Europa i també 

es documenta un ús continuat d’aquest tipus de fibres a nivell etnogràfic i històric. La corderia de Coves 

del Fem, en canvi, es troba íntegrament manufacturada amb fibres de monocotiledònies. També de 

fibres de monocotiledònies estan fetes les cordes de Cova des Pas, en aquest cas de margalló, el que 

dona amplitud al rang de fibres vegetals usades en la producció de corda a la prehistòria.  

 

El ventall d’espècies identificades entre la mostra de les cordes i cistells dels jaciments estudiats 

indica que la disponibilitat d’espècies en l’entorn va ser determinant per al seu aprofitament. Totes les 

espècies documentades creixien de manera espontània en els voltants dels assentaments, com indiquen 
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els altres estudis arqueobotànics realitzats. La identificació del material vegetal emprat mostra un ús 

d’espècies vegetals properes a l’hàbitat i, per tant, un aprovisionament dels recursos vegetals locals en 

tots els jaciments estudiats. Les condicions climàtiques de l’ecosistema on resideix la comunitat són les 

que determinen la distribució de les espècies vegetals usades per l’obtenció de fibres per la confecció de 

corda i cistelleria. Tanmateix, l’ús d’espècies vegetals en relació a la seva disponibilitat en l’entorn seria 

més aviat limitat, restringint-se a un ventall clarament petit. Així en tots els casos es documenta 

l’aprofitament de plantes locals, abundants i fàcils d’obtenir ja sigui en els ambients lacustres o de 

ribera, pel cas de La Draga o Coves del Fem, o en els voltants de la Cova des Pas.  

 

Pel que fa a cistelleria, s’ha documentat una variabilitat major en l’ús d’espècies vegetals si 

comparem els resultats amb les espècies determinades per la confecció de corda. Entre les restes 

cistelleries de La Draga i de les Coves del Fem es confirma la utilització d’espècies monocotiledònies, 

entre elles gramínies, Cyperaceae i Typhaceae, així com, en el cas de La Draga, dicotiledònies, com són 

les fibres liberianes de til·ler (Tilia sp.). Aquests tipus de plantes es documenten també entre les 

primeres evidències de cistelleria de la conca mediterrània oriental i d’Europa, tot i que un cop més, la 

determinació de l’espècie vegetal en els registres arqueològics és molt escassa. A nivell botànic, l’espart 

(Stipa tenacissima) és l’espècie vegetal més recurrentment documentada en la prehistòria recent. Les 

restes de corderia més antigues es troben a les Coves de Santa Maira (Alacant), on es van usar fibres de 

Stipa tenacissima, el que corrobora la llarga tradició en l’explotació d’aquesta planta en el Sud de la 

Península Ibèrica. Entre l’ús majoritari de l’espart es troba l’excepció dels fragments cistellers provinents 

de la Cueva del Moro (Alins del Monte, Huesca), on es constata l’ús de salze (Salix sp). A aquesta 

excepció, s’hi sumen les restes cistelleres provinents de La Draga i de les Coves del Fem. Històrica i 

etnogràficament, espècies com ara el jonc, la balca o el càrex s’han utilitzat a la Península Ibèrica per 

confeccionar cistells. El fet d’haver documentat famílies vegetals diferents a l’espart tant a La Draga, 

com a les Coves del Fem indica la llarga tradició en l’explotació d’aquestes espècies que ha perdurat fins 

a temps recents. El fet que en jaciments del Sud de la Península Ibèrica es documenti l’espart com 

matèria primera més emprada i al Nord espècies diferents, no fa més que avalar la importància de la 

disponibilitat local de les matèries primeres.  

 

Els taxons identificats en els contextos analitzats en aquesta tesi presenten alguns trets 

característics. El nexe d’unió entre la utilització de fibres vegetals d’espècies diferents són les 

característiques anatòmiques de les fibres que se n’obtenen, on el que es prioritzaria seria la seva 

resistència i longitud. A més cal destacar la importància dels recursos vegetals de creixement ràpid que 

permeten recol·leccions anuals que no tenen un gran impacte paisatgístics a curt termini. És el cas, per 

exemple, d’espècies de zones humides com les de les famílies de Cyperaceae o Typhaceae que cada 

primavera tornen a renéixer i són adquirides quan la saba remunta. També es documenta l’ús de part 

d’espècies arbòries, com l’extracció d’escorces per l’obtenció de fibres. Aquestes activitats impliquen 

una planificació del temps per l’obtenció de la matèria primera, així com processos d’assecatge i 

posterior transformació de les fibres. Així mateix, si bé no es documenta el cultiu específic de plantes 

per a ser emprades en la confecció de cordes o cistells, no es pot descartar que s’hagin aprofitat els 

subproductes agrícoles, com per exemple la palla. La impossibilitat d’arribar a determinar l’espècie no 

permet, ara per ara, anar més enllà.  En els casos estudiats, no s’ha documentat la tala de soca d’arbres 

o arbustos per obtenir branques llargues. Aquest tipus de gestió, que tindria efectes més visibles en 

l’entorn vegetal, pràcticament no es documenten en l’elaboració de cistells en aquests moments. Les 

estratègies de gestió dels recursos que històricament han implicat una gestió específica, com la poda 

sistemàtica anual, tampoc han sigut identificades.   

 

L’estudi de les restes de cistelleria i corderia també ha aportat dades rellevants sobre com es van 

aprofitar aquestes plantes ja que es documenta l’ús de parts vegetals concretes. Per exemple, en el cas 

dels cistells, depenent de la part a confeccionar, es dona un ús majoritari de fulles de monocotiledònies i 
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fibres liberianes de til·ler per a les puntades, i fulles i tiges de monocotiledònies per la confecció dels 

feixos. Aquest ús específic de les diferents parts anatòmiques està en consonància amb altres exemples 

de tecnologia vegetal de contexts històrics i etnogràfics. 

 

La tria de la matèria vegetal és una decisió pensada dins els passos a seguir per produir una corda o 

un cistell, sempre tenint en compte que la raó de ser de qualsevol objecte vegetal es la funció al que 

està destinat. Les propietats de les matèries vegetals emprades seria un coneixement adquirit que 

s’aniria transmetent dins la comunitat, el que possiblement ha tingut com a conseqüència que s’utilitzés 

un ventall limitat d’espècies vegetals, les que millor s’adeqüen a la finalitat que es busca.  

 

 

Com ho feien? La tècnica de manufactura 

  

El següent pas en el procés de producció és el processat de les fibres, on el material recol·lectat es 

treballa per adequar-lo pel seu maneig o s’emmagatzema pel seu posterior ús. Aquest processat tindria 

lloc, probablement, en espais de treball del propi assentament. La tècnica d’elaboració dels cistells o 

cordes determinaria la preparació del material segons estigués destinada a obtenir fibres (desfibrat) o 

tires (partició). En les casos d’estudi d’aquesta tesi s’han pogut determinar els dos tipus de preparació 

de la matèria vegetal, tant per l’elaboració de les cordes com dels cistells. 

 

La tècnica de confecció d’una corda requereix l’obtenció de fibres vegetals que siguin aptes per la 

seva torsió o trenat. Aquest gest permet l’obtenció de cordes de gruix i longitud variables, que van 

permetre proporcionar solucions com ara el transport, mitjans d’accés a certs indrets, el lligat de 

diferents elements o pel seu ús com a part d’eines complexes. En aquest sentit, podem destacar la corda 

d’arc de La Draga, de gairebé dos metres, que demostra la perícia per obtenir elements de certa llargària 

mitjançant la torsió. 

 

Les restes de corderia estudiades de La Draga, les Coves del Fem i la Cova des Pas han permès 

documentar tant la tècnica de la torsió, com la del trenat i el nuat. Els resultats obtinguts han permès 

establir que la tècnica de la torsió i el trenat eren ben conegudes ja des del Neolític antic. La tècnica de 

la torsió es documenta com la majoritària al jaciment de La Draga, a les Coves del Fem i a la Cova des 

Pas. Aquests tres jaciments es troben separats cronològicament i espacialment, però la tècnica 

d’elaboració dels elements de corderia documentats difereix poc entre ells. Així mateix cal destacar que 

no difereixen en gaire dels seus paral·lels europeus i peninsulars. Aquesta similitud denota que aquestes 

tècniques foren àmpliament conegudes i que les destreses tècniques i habilitats requerides foren 

compartides per nombroses comunitats  perdurant així mateix al llarg del temps.  

 

Tecnològicament, per confeccionar elements de cistelleria, es requereix un procés tècnic diferenciat 

del de la corderia si té per objectiu l’obtenció d’objectes planers. Per obtenir formes planeres és 

necessari l’entrellaçat de fibres longitudinals amb d’altres de transversals. La tria d’una tècnica cistellera 

o d’una altra, està íntimament lligada al tipus de material vegetal emprat, seguint un objectiu purament 

funcional. Les restes cistelleres de La Draga, de les Coves del Fem i les impressions de Cova Fonda 

s’inclouen dins la tècnica de la cistelleria en espiral cosida. D’entre les tècniques de cistelleria descrites, 

la cistelleria d’espiral cosida està considerada com una de les tècniques més antigues i és possible 

documentar-la en molts llocs del món (Kuoni 1981). Com s’ha esmentat en el capítol 2, les restes més 

arcaiques de cistelleria provenen del Pròxim Orient, on la tècnica més recurrentment documentada és la 

cistelleria d’espiral cosida. També en el Neolític europeu la cistelleria d’espiral cosida continua essent la 

majoritària, tot i que les troballes constaten una major diversificació tècnica, amb l’aparició de cistelleria 

teixida i cordada. 



238 
 

D’entre les variants cistelleres, l’espiral cosida és la més versàtil i permet aportar més resistència als 

objectes creats, tot i l’ús de materials fràgils. Totes les formes parteixen d’un punt central al voltant del 

qual es va cosint una espiral, que és contínua i va creixent a mesura que s’amplien els feixos. Els 

paràmetres mesurables que permeten caracteritzar la cistelleria d’espiral cosida són els diferents tipus i 

unió dels elements de l’espiral, així com les tipologies de puntades. Els resultats de l’estudi de la 

cistelleria del La Draga, les Coves del Fem i les impressions de la Cova Fonda evidencien variants 

morfotècniques dins la mateixa tècnica de manufactura, que bàsicament es centren en la tipologia de 

les puntades. Aquest fet, permet pensar que les comunitats que les van produir havien desenvolupat un 

alt grau de complexitat tècnica i tenien un profund coneixement de les propietats de la vegetació que 

tenien al seu abast, la qual dictava les característiques finals de l’objecte acabat.  

 

Els resultats obtinguts en el conjunt de corderia i cistelleria dels jaciments estudiats en aquesta tesi 

mostren una recurrència pel que fa a les tècniques, que permet inferir en una àmplia dispersió dels 

coneixements tècnics. La cronologia de La Draga converteix el seu conjunt cisteller com un dels més 

antics d’Europa i, per tant, reafirma l’antiguitat de la tècnica de l’espiral cosida. La mateixa tècnica es 

documenta en datacions similars en vàries zones del món, com ara al Pròxim Orient, en jaciments 

americans o a Europa (veure Capítol 2). No és possible a partir de les dades disponibles determinar 

l’origen i dispersió de la tècnica de l’espiral però les restes cistelleres de La Draga, datades durant el 

Neolític antic, avalen que aquesta tècnica ja era coneguda per les primeres comunitats agrícoles del 

continent europeu. Tot i que no es pugui descartar que la tècnica s’hagi pogut difondre des d’algun lloc, 

també és plausible plantejar que les necessitats quotidianes de comunitats separades geogràficament 

haurien estat les mateixes, o si més no similars, i per tant haurien pogut portar a pensar en solucions 

similars a través del maneig de fibres vegetals en diferents parts del món.  

 

Per a què ho feien? La funcionalitat 

 

Els resultats obtinguts amb l’estudi dels fragments de corda de La Draga, Coves del Fem i Cova des 

Pas constaten una gran diversitat de funcions. Les característiques tècniques documentades i la matèria 

vegetal emprada han permès relacionar estretament les cordes amb funcionalitats potencials. A La 

Draga s’han caracteritzat cordes fines que es poden relacionen amb la unió d’objectes d’ornamentació, 

la suspensió d’objectes, la vestimenta o la unió de diferents parts d’una eina. D’altra banda, les cordes 

més gruixudes poden estar més relacionades amb l’arquitectura o el transport de materials de 

construcció, entre moltes altres utilitats. En cap cas s’ha pogut associar clarament una corda a una 

funció concreta, amb l’excepció d’una possible corda d’arc. En el cas de les Coves del Fem, les petites 

dimensions no permeten anar més enllà amb la possible funció de la corda. Els conjunts de corderia 

d’ambdós jaciments provenen de contextos habitacionals i, per tant, deurien solucionar necessitats 

bàsiques de subsistència. 

 

Les cordes també haurien tingut un paper important envers el món funerari, com ho denota el cas 

de Cova des Pas. Les cordes de la Cova des Pas no només varen servir per embolcallar farcells funeraris i 

permetre una connexió anatòmica posterior a la mort, que d’altra forma no hauria estat possible; també 

varen servir pel seu transport cap a un entorn allunyat del poblat i de difícil accés.  

 

Una de les grans necessitats bàsiques de les comunitats humanes ha estat, i segueix sent, 

l’emmagatzematge i transport dels aliments. La creació d’objectes en volum, com és possible amb les 

tècniques cistelleres, permet el tancament sobre sí mateix d’un entramat vegetal capaç d’originar al seu 

interior un espai limitat, per tant, un recipient on contenir objectes o aliments. L’ús del transport està 

ben documentat en la cistelleria de La Draga, on les seves característiques tècniques permeten pensar 

que part del conjunt cisteller s’hauria elaborat per ser mòbil, mal·leable i lleuger. L’altra part de peces 

cistelleres de La Draga, en canvi, són més voluminoses i pesades, manufacturades per ser objectes 
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estàtics i de major capacitat. Pel que fa a la cistelleria de les Coves del Fem es relaciona amb funcions 

d’emmagatzematge. La gestió dels recursos alimentaris entrelliga la cistelleria amb usos vinculats a 

l’àmbit domèstic, mentre que el transport l’associa cap a activitats probablement agrícoles o 

d’adquisició de matèries primeres.  

 

En la present tesi, també s’ha estudiat la cistelleria de forma indirecte  a través de les impressions en 

fang de la Cova Fonda. Amb l’elaboració d’un programa experimental, complementat amb dades 

etnogràfiques, ha estat possible detectar una possible tercera funcionalitat relacionada amb la 

producció de la ceràmica. Les restes de la Cova Fonda han permès constatar que les impressions 

conservades es varen originar per l’ús d’un element cisteller durant el modelat del fang. L’existència 

d’impressions clares d’entramats vegetals cistellers en les bases dels vasos ceràmics fan suposar que 

s’haurien utilitzat bases cistelleres durant el modelat del fang a modus de torneta..  

 

A través de l’estudi dels conjunts de cistelleria presentats, tant de forma directe com indirecte, ha 

estat possible detectar diverses funcionalitats dins de l’àmbit domèstic, per un ús d’emmagatzematge 

d’aliments, transport i el modelat de la ceràmica. Aquestes dades enriqueixen el coneixement que es té 

de la utilització de la cistelleria en comunitats de la prehistòria recent.  
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10. CONCLUSIONS 

 

L’anàlisi dels conjunts materials d’objectes vegetals presentats en aquesta tesi ha pretès anar més 

enllà d’incrementar les evidències conegudes, tant indirectes com directes, en diferents jaciments 

arqueològics. Ha volgut ampliar el coneixement que del seu estudi se’n desprèn, fent una reflexió més 

profunda al voltant d’aquests objectes i aportant dades sobre quines formes prenien els objectes, amb 

quines espècies vegetals treballaven, com els construïen i per a què servien a les comunitats de la 

prehistòria recent. 

 

Els resultats han permès constatar que els tipus d’objectes vegetals produïts presenta certa variació 

en quan a forma i mesures, tant per corderia com per cistelleria. Les cordes estudiades del conjunt de La 

Draga s’emmarquen dins una doble tipologia: cordes fortes i gruixudes, a mode de soga, i cordes fines i 

primes. Mentre que la corderia recuperada a la Cova des Pas manté certa homogeneïtat en quan a 

mesures i formes. Tot i que la cordeta recuperada al jaciment de les Coves del Fem és de petit format, es 

creu que formaria part d’un fragment de corda major.  

 

Pel que fa a la cistelleria, el conjunt de La Draga ha permès documentar uns objectes cistellers de 

diferent format, distingint entre tres tipologies: receptacles de mida petita, mitjana i major; tanmateix, 

s’han documentat objectes amb bases simètriques o circulars, així com bases asimètriques o ovalades. 

No obstant, la fragmentació és tant elevada que algunes de les restes cistelleres de La Draga podrien 

pertànyer a diferents parts d’un recipient a l’hora o, inclús, pertànyer a objectes planers, com ara 

tapadores o estores. Per altra banda, el conjunt cisteller de les Coves del Fem representa un exemple 

diferenciat al creure’s que tot el conjunt forma part d’un sol individu, amb una funcionalitat concreta. 

No ha estat possible determinar cap tipologia morfològica, però sí s’ha establert que els fragments 

formarien part d’un objecte en forma de receptacle.   

 

El material vegetal usat en la confecció tant de corderia, com cistellera, té conseqüències en el 

resultat final de l’objecte, donat que el material escollit pot influir en la direcció que adoptarà la torsió o 

el trenat, en el cas de les cordes, o en la tendència en la forma global dels cistells. La matèria vegetal 

emprada en els objectes vegetals estudiats en la present tesi ha permès determinar que les espècies 

emprades tenen una llarga tradició que perdura fins a època actual, tal com ho demostra el fet que es 

documenten en els contextos prehistòrics europeus i es segueixin emprant en corderia i cistelleria 

europea moderna. No obstant això, les espècies documentades marquen una clara diferència respecte a 

l’espècie més comunament utilitzada a nivell peninsular, que és l’espart. En les restes de corda 

provinents de La Draga, les Coves del Fem i la Cova des Pas s’hi ha documentat l’ús de fibres  liberianes i 

de provinents del floema, així com fibres de monocotiledònies.  

 

Entre les restes cistelleres, el rang de variabilitat vegetal és major, amb un ús tant d’espècies 

monocotiledònies, entre elles gramínies, Cyperaceae i Typhaceae, com dicocotiledònies, com fibres 

liberianes. En tots els casos d’estudi, l’origen de la matèria vegetal és local, implicant una gestió dels 

recursos ecològics dels entorns dels jaciments. A través d’aquests resultats, ha estat possible ampliar la 

informació en el maneig i gestió de recursos vegetals per comunitats ubicades en la conca mediterrània i 

per Europa. 

 

S’han determinat diversos processos tecnològics en l’elaboració de corderia i cistelleria, que 

permeten establir el coneixement de la tecnologia vegetal des del Neolític Antic. En la confecció de 

corderia, s’ha documentat la tècnica de la torsió en les restes de La Draga, les Coves del Fem i la Cova 

des Pas, amb variants tecnològiques en la direcció de la torsió (torsió Z i torsió S), nombre de cordills o 

angle de torsió, així com el trenat i el nuat.  
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Pel que fa a la cistelleria, la tècnica de l’espiral cosida ha estat la determinada en tots els exemplars 

estudiats dels tres jaciments esmentats i de la Cova Fonda. Històrica i etnogràficament, se sap que el 

treball en espiral és usat per moltes comunitats arreu del món i emprat amb varietat d’espècies 

vegetals, ja que permet el maneig de materials dúctils i la creació d’objectes amb diferents graus de 

rigidesa, a l’hora que aporta flexibilitat. Aquesta tècnica està considerada com una de les més arcaiques 

en cistelleria, antiguitat que ve avalada per diferents evidències arqueològiques que la situen entre les 

tècniques documentades per les primeres comunitats agrícoles d’Europa.  

 

Per últim, els resultats presentats han permès documentar variabilitat en quan a funcionalitat dels 

objectes analitzats,  despresa tant de l’estudi dels objectes en sí, com per la seva possible relació amb la 

resta de materials recuperats. Seguint paral·leles arqueològics i etnogràfics, les cordes gruixudes i fortes 

encaixarien amb usos relacionats amb l’arquitectura, com a lligam dels elements constructius dels 

habitatges, o per la suspensió de vasos, recipients i ganxos, la subjecció o lligat de diversos elements, o 

la captura d’animals i pesca. Per altra banda, les cordes primes i resistents podrien servir per l’armat 

d’arcs i arquets, ordits i trames de cistelleria i altres productes vegetals, cosits de nanses i altres 

elements de suspensió o teixits, bosses, xarxes, trampes o la suspensió de mànecs d’eines i altres estris 

domèstics. Les cordes recuperades a la Cova des Pas tenen una funcionalitat precisa dins les necessitats 

vitals d’una comunitat, relacionada amb el món funerari. Per altra banda, no ha estat possible establir 

cap funcionalitat concreta a la cordeta recuperada a les Coves del Fem.  

 

Pel que fa a la cistelleria, els conjunts de La Draga i les Coves del Fem estarien relacionats amb 

utilitats vinculades a contextos habitacionals i/o domèstics, com ara l’emmagatzematge, així com a 

contextos agrícoles o d’adquisició de matèries primeres, amb la funcionalitat de transport tant de 

materials, com d’aliments i líquids. Cal ressaltar que, a través d’un estudi indirecte i un programa 

experimental, les impressions cistelleres sobre fragments de ceràmica recuperats a la Cova Fonda han 

permès establir una utilitat vinculada en l’elaboració d’altres artefactes; en aquest cas, es pensa que 

s’haurien elaborat entramats vegetals planers que servirien a mode de torneta durant el modelat del 

fang.  

 

Els resultats obtinguts mostren el potencial de les restes de cistelleria i corderia per conèixer les 

plantes emprades, els productes i la seva funció. No obstant, també ha estat possible detectar les 

limitacions de l’estudi dels artefactes elaborats en plantes, especialment pel que fa a la determinació de 

les primeres matèries i la funció. Aix,í s’apunta per futurs treballs la necessitat d’aprofundir en  l’anàlisi 

del desgast d’ús dels objectes i explorar hipòtesis de funcionalitat a partir dels estudis experimentals. 
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FIGURES 

 

 

1. Escena entre un cavall i una figura humana a l’abric de Selva Pascuala. 

 

2. Reconstrucció del barret en forma de xarxa de corda nuada de la figureta de Brassempouy 

(França), 26.000 – 24.000 BP. 

 

3. Escena de recol·lecció de mel a la Cova de La Aranya i representació de bosses i cistells de Cova 

Remígia. 

 

4. Fotografia d’un home procedint a la torsió de fibres vegetals sobre la cama al Senegal. 

 

5. Fotografia de dones peruanes torçant fibres amb les mans. 

 

6. Dibuix d’un artesà que, caminant endarrere, deixa passar fibra entre les mans (protegides per una 

badana) que té embolcallada a la cintura. 

 

7. Fotografia dels antics filadors de corda de Valls i dibuix esquemàtic de la confecció d’una corda. 

 

8. Fotografia de l’ús d’una càbria per la confecció d’una soga. 

 

9. Contragir dels cordills a través d’una càbria. 

 

10. Evidències de l’ús d’un trepant: a) perforació per pressió i abrasió per un costat; b) perforació per 

pressió i abrasió per ambdós costats. 

 

11. Desgast en punxó d’os bisellat, Vogelheard, capa V, i marques d’ús en tíbia de lleó de les cavernes 

de Předmostí, usada com agulla. 

 

12. Llistó provinent dels Navajo, amb marques d’ús similars i agulla de cosir estores provinent de la 

col·lecció antropològica del Museu Milwaukee. 

 

13. Dibuix esquemàtic de la torsió d’una corda de 3 caps, amb la possible col·locació dels cordills i 

experimentació del volant d’inèrcia. 

 

14. Dibuix de la confecció d’una corda de tres cordills amb l’ajut d’un pal perforat i fotografia d’un pal 

perforat del jaciment de La Madeleine, França. 

 

15. Fus de Còrsega i fus perforat. 

 

16. Fus de Còrsega en l’actualitat. 

 

17. Dibuix d’un puer i fotografia d’un hatchel. 

 

18. Taxonomia dels principals atributs d’una corda. Les direccions de les successives manipulacions 

s’especifiquen en la corda i en la fórmula, la qual també identifica les torsions resultants. 

 

19. Il·lustració amb la formació d’una corda i els seus principals components. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=pr%CB%87edmost%C4%B1%C2%B4&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CE4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fforest-ngo.org%2Fen%2Fwolf-from-predmosti&ei=aNgdUuiSDrOy7Aby2oHwDw&usg=AFQjCNE_S--w7e27rHW0oqNPu-6eYLdTFQ&bvm=bv.51156542,d.d2k
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20. Direcció de la torsió, dreta o esquerra, i els símbols emprats per la descripció. 

 

21. Cordes simples i compostes: a) corda simple 2-ply; b) corda composta 3-ply; c) corda composta re-

plied thread (dues cordes 2-ply thread torçades juntes, amb la direcció de gir final oposada a la 

torsió inicial). 

 

22. Cordes trenades: a) corda 3-ply; b) corda 4-ply. 

 

23. Components característics d’un nus. 

 

24. Utilització d’un partidor doble. 

 

25. Algunes de les eines d’un cisteller: colpejador, ragó, partidor, punxó i  ganivet amb làmina 

semicircular. 

 

26. Dibuix esquemàtic de les 3 tècniques descrites, d’esquerre a dreta: cistelleria teixida, cistelleria 

cordada i cistellera en espiral cosida. 

 

27. Exemples esquemàtics de centres creuats en cistelleria cordada amb ordits disposats de forma 

diferent: a) en parelles; b) en conjunt de 4, combinant 16 ordits. 

 

28. Exemples esquemàtics de centres en cistelleria d’espiral cosida: a) circular; b) ovalat; c) teixit; d) 

anuat. 

 

29. Exemples esquemàtics de cistelleria teixida en dues tipologies: a) amb dos ordits per sobre i dos 

trames per sota; b) amb un ordit i tres. 

  

30. Dibuix esquemàtic dels elements en cistelleria cordada amb varis exemples: torçat tancat i torçat 

obert amb elements horitzontals en S-twist.  

 

31. Dibuix esquemàtic dels elements en cistelleria d’espiral cosida: feixos o vares que formen l’espiral i 

puntades. 

 

32. Tècniques en la confecció d’una corda: a) corda torçada 3-ply; b) corda trenada 8-ply; c) corda 

nuada usant la tècnica del teixit de fibra amb un lucet, artefacte usat en la confecció de corda. 

 

33. Corda composta 3-ply amb torsió incial z-spun i torsió final Z-twist, formada per 3 cordes 2-ply S-

twist. 

 

34. Designació de l’angle de torsió amb els seus diferents rangs diferenciats. 

 

35. Punts de referència per mesurar l’angle de torsió i el nombre de torsions per centímetre. 

 

36. Nombre de divisions marcat en segments: a) simple; b) compost. 

 

37. Dibuixos esquemàtics de seccions transversals d’espirals amb nombre simple d’elements: a) vara, 

pal o vareta sencer; b) vara pal o vareta partit; c) feix; d) feix amb nucli de tireta. 
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38. Dibuixos esquemàtics de seccions transversals d’espirals amb nombre compost d’elements: a) 

espiral horitzontal (3-rods); b) espiral en vertical (2-rods); c) espiral en agrupament (3-rods, 4-rods i 

5-rods). 

 

39. Forma que pot adoptar una puntada: a) entrellaçada o unida; b) no entrellaçada o separada; c) 

travessada. 

 

40. Exemple esquemàtic de puntades entrellaçades: a) amb perforació del feix anterior; b) encerclen el 

feix anterior. 

 

41. Exemple esquemàtic de puntades no entrellaçades: a) amb perforació del feix anterior; b) 

encerclant el feix anterior 

 

42. Exemple esquemàtic de puntades travessades: a) amb perforació del feix anterior a la cara 

treballada b) encerclant el feix anterior a la cara treballada; c) perforant el feix anterior a la cara no 

treballada; d) encerclant el feix anterior a la cara no treballada; e) amb perforació del feix anterior 

en ambdues cares, la treballada i la no treballada; f) encerclant el feix anterior en ambdues cares, 

la treballada i la no treballada. 

 

43. Exemple esquemàtic dels tipus de puntada en cistelleria d’espiral cosida oberta, amb puntades 

intrincades entrellaçades i embolcallades entrellaçades amb espiral feta amb branquetes o vares.  

 

44. Diferències entre les superfícies en cistelleria: a) cara treballada (sentit dret); b) cara no treballada. 

 

45. Imatge d’una dona ceramista a Tanjay (Filipines) fent girar la ceràmica al damunt d’un petit plat 

giratori o torneta 

 

46. Dibuix esquemàtic de la creació d’una ceràmica amb motlle vegetal. 

 

47. Localització geogràfica del jaciment neolític de La Draga (Banyoles). 

 

48. Correlació estratigràfica dels tres sectors excavats al jaciment de La Draga. 

 

49. Planimetria general dels sectors excavats. 

 

50. Fotografies del sector D; esquerre correspon a la fase II i dreta a la fase I. 

 

51. Cordes de La Draga: a) manyoc de corda 2-ply torçada S z,z JI-92 (9); b) detall del nus JI-92 (9) 

associat al manyoc de corda torçada; c) corda 3-ply torçada Z s,s,s KB-87 (27); d) corda 2-ply 

torçada S z,z JJ-92 (16); e) corda 3-ply trenada JF-86 (13); f) corda 2-ply torçada S z,z R(8); g) corda 

2-ply S z,z KB-88  (14). 

 

52. Vista al microscopi electrònic de les tiges de fibres del floema en la mostra D04 JI-92 (9), amb la 

presència de nodes. 

 

53. Vista al microscopi electrònic de les seccions transversals (esquerra i superior) i longitudinals (a 

sota) de les tiges de fibres del floema de la mostra D02 KB 88 (15). 

 

54. Vista en microscopi electrònic de la secció transversal (esquerra) i longitudinal (dreta) de les fibres 

llenyoses de la mostra D01 JJ-87 (22). 
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55. Distribució espacial de les restes de cordes i cordills de La Draga. 

 

56. Pintes fetes de fusta de boix, corresponents a la peça 87 i 88 i fotografia d’una pinta pel tractat de 

fibres en l’actualitat. 

 

57. Cullera sobre diàfisi d’os llarg amb una ranura al mànec i útil sobre escàpula de rumiant que podria 

correspondre a una pinta o gradina. 

 

58. Ganxo sencer de boix. 

 

59. Restes de cistelleria de La Draga amb la presència de granes: a) fragment informe D98 JG-

85/31 (1) amb un gran volum de granes conservades; b) fragment D98 JH-84/38 (4) on s’hi 

conserven dues granes de cereal adherides. 

 

60. Imatge de la peça informe D98 JH-84/37, amb un tros de carbó conservat. 

 

61. Peça D98 JG-85/24 (2), que per sí sola, forma el feix individualitzat més gruixut de La Draga. 

 

62. Peça D98 JH-84/38 (3), amb el detall d’una possible branqueta que enforteix tota la vora de la 

peça. 

 

63. Representacions gràfiques de les tipologies de puntades documentades en la cistelleria d’espiral 

cosida de La Draga, amb exemples representatius de cadascuna d’elles: a) puntada entrellaçada i 

peça D98 JG-84/23; b) puntada no entrellaçada i peça D98 JH-84/38 (2); c) puntada travessada i 

peça D03 JH-88/5; d) puntada V-doble i peça D98 JG-84/27 (1). 

 

64. Imatges de microscopi òptic de mostres de cistelleria de La Draga: a) Poaceae A; b) Poaceae B; c) 

Poaceae ; d) Cyperaceae; e) Typhaceae; f) Tilia sp.; g) tija no definida (A – aerènquima, E – 

epidermis, M – medul·la, P – parènquima, PH – floema, S – esclerènquima, SPH – floema secundari, 

VB – feixos vasculars, X – xilema). 

 

65. Individu A. Fragment de cistell sense carbonitzar D97 FF-96/1, recuperat al sector C. 

 

66. Individu B, format pels fragments a) D04 EJ-73/3 (1); b) D04 EJ-73/3 (2) ubicats al mateix 

quadre arqueològic EJ-73. 

 

67. Individu C, format pels fragments: a) D02 KA-89/10 (1); b) D02 KA-89/10 (3); c) D02 KA-

89/10 (4); d) D02 KA-89/10 (2); e) D02 KA-89/10 (5). 

 

68. Individu D, format pels fragments: a) D02 KC-90/6 (1); b) D02 KC-90/6 (2); c) D02 KC-90/6 

(3)). 

 

69. Individu E, format pels fragments: a) D98 JG-85/24 (2); b) D98 JG-84/23; c) D98 JH-84/38 

(4). 

 

70. Individu F, format pels fragments: a) D98 JG-85/31 (2); b) D98 JG-85/24 (1); c) D98 JG-

84/27 (2). 
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71. Individu G, format pels fragments: a) D98 JG-84/27 (3); b) D98 JH-84/38 (2); c) D98 JH-

84/38 (5). 

 

72. Individu H, format pels fragments: a) D98 JG-84/27 (5); b) D98 JG-85/33; c) D98 JH-84/41; 

d) D98 JH-84/38 (3); e) D98 JG-84/27 (4); f) D98 JG-84/48; g) D98 JH-85/28. 

 

73. Fragments que no pertanyen a cap individu: a) D98 JH-84/38 (1); b) D03 JH-88/5); c) D98 

JG-84/27 (1); d) D98 JH-84/23 (1); e) D98 JH- 84/23 (2). 

 

74. Localització del jaciment de les Coves del Fem. 

 

75. Planta de la cova amb superfície del sediment excavable, la quadrícula teòrica i quadres excavats 

en les campanyes 2013, 2015 i 2019. 

 

76. Seqüència estratigràfica del jaciment de Coves del Fem i context de localització de la cistelleria i el 

fragment de corda. 

 

77. Model de fases d’ocupació de les Coves del Fem (Chronomodel 1.5.0). 

 

78. Fragments conservats de vora o base de la cistelleria de les Coves del Fem: a) registre 12; b) 

registre 10; c) registre 11. 

 

79. Fragments conservats de feixos de la cistelleria de les Coves del Fem: a) registre 9; b) registre 8; c) 

registre 7; d) registre 1, amb lleugera torsió cap a la dreta. 

 

80. Fragments conservats de puntades del cosit de la cistelleria de les Coves del Fem: a) registre 3; b) 

registre 5; c) registre 6, el qual encara conserva tres puntades; d) registre 4 amb detall de les 

marques deixades pel feix que embolcallava. 

 

81. Tipologia de les puntades de la cistelleria de les Coves del Fem: a) puntada simple entrellaçada 

(registre 6); b) puntada simple travessada (registre 10). 

 

82. Imatge de microscòpia òptica de les restes de cistelleria de les Coves del Fem: visió transversal 

d'una puntada (família Cyperaceae) (a: aerènquima, ep: epidermis, esc: esclerènquima, est: 

estomes, f: floema, hv: feixos vasculars, p: parènquima, pv: parènquima vascular, x: xilema). 

 

83. Vista anterior i posterior del fragment de corda de Coves del Fem. 

 

84. Imatges de microscòpia òptica de la corda de les Coves del Fem: b) visió transversal general; c) visió 

transversal al detall dels feixos vasculars de monocotiledònies; d) visió longitudinal de l'epidermis i 

els estomes; e) visió longitudinal dels feixos vasculars (xilema) i parènquima associat (a: 

aerènquima, ep: epidermis, esc: esclerènquima, est: estomes, f: floema, hv: feixos vasculars, p: 

parènquima, pv: parènquima vascular, x: xilema). 

 

85. Planta de la Cova Fonda. 

 

86. Detall de la decoració incisa en les parets de la peça 13950. 

 

87. Impressió de la peça 25. 
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88. Impressions cistellers sobre argila de la Cova Fonda, on s’observa separació sense volum entre els 

feixos: a) peça 28; b) peça 13717; c) peça 13951. 

 

89. Impressions cistellers sobre argila de la Cova Fonda, on s’observa separació amb cresta 

pronunciada entre els feixos: a) peça 13736; b) peça 13949; c) peça 13950. 

 

90. Impressió de la peça 13718, amb puntades simples entrellaçades. 

 

91. Impressions experimentals sobre argila en l’elaboració d’un recipient ceràmic: a) usant amb 

posterioritat un suport vegetal; b) usant des de l’inici un suport vegetal. 

 

92. Detall de la connexió entre la base i les parets del recipient: a) peça 13736; b) peça 13950. 

 

93. Localització de la Cova des Pas: a) ubicació de la cova al barranc de Trebalúger; b) i c) entrada a la 

cova del barranc per la paret. Figura realitzada per Àlex Solé. 

 

94. Datacions calibrades per radiocarboni de mostres dels enterraments de la Cova des Pas. 

 

95. Seccions transversals de mostres amb la presència de feixos vasculars (20x), Esquerra: mostra 

registre 8. Dreta: mostra registre 1. 

 

96. Secció transversal d’angiosperma no identificada, mostra registre 113. 

 

97. Exemplars de corda de la Cova des Pas: a) registre 16, corda trenada; b) registre 18 amb torsió S 

z,z; c) registre 53 amb torsió S z,z acabat en nus; d) registre 44.4 (nus 2) amb torsió S z,z; e) registre 

61.2 (2) amb torsió S z,z  i 61.3, corda trenada . 

 

98. Imatge dels 5 fragments corda composta triple (3-ply) amb patró S z,z,z: a) registre 107; b) registre 

109.2; c) registre 110; d) registre 108 (2 fragments). 

 

99. A l’esquerre, imatge del registre 43.3, on es conserven fragments de corda trenada adherits a rests 

de sudari. A la dreta, imatge d’un individu en posició fetal de la Cova des Pas. 
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TAULES 

 

 

1. Restes indirectes de cordes mencionades en aquest Capítol, ordenades cronològicament 

segons la categoria o zona a la qual pertanyen. Per les restes situades a la Península Ibèrica 

s’anomenen els municipis i les províncies, mentre que per la resta d’evidències es citen els 

països. 

 

2. Restes directes de cordes mencionades en aquest Capítol, ordenades cronològicament segons 

la categoria o zona a la qual pertanyen. Per les restes situades a la Península Ibèrica 

s’anomenen els municipis i les províncies, mentre que per la resta d’evidències es citen els 

països. 

 

3. Restes indirectes de cistelleria mencionades en aquest Capítol, ordenades cronològicament 

segons la categoria o zona a la qual pertanyen. Per les restes situades a la Península Ibèrica 

s’anomenen els municipis i les províncies, mentre que per la resta d’evidències es citen els 

països. 

 

4. Restes directes de cistelleria mencionades en aquest Capítol, ordenades cronològicament 

segons la categoria o zona a la qual pertanyen. Per les restes situades a la Península Ibèrica 

s’anomenen els municipis i les províncies, mentre que per la resta d’evidències es citen els 

països. 

 

5. Resum de les espècies documentades per a corderia a la Península Ibèrica a través de les fonts 

històriques i etnogràfiques (extret de fonts clàssiques (Èsquil, Eurípides, Varro, Virgili, Ovidi i 

Plini el Vell); Bonnassie 1975; Ramis 1981 – 1984; Alfaro 1984; Lucas 1989; Charlton 1996; 

Pardo de Santayana et al. 2014; Tardío et al. 2018; Pfaf 2021). 

 

6. Resum de les espècies documentades per a cistelleria a la Península Ibèrica a través de les fonts 

històriques i etnogràfiques (extret de Stephenson 1977; Kuoni 1981; Verde et al. 1998; Dozier 

2000; Morales et al. 2011; Pardo de Santayana et al. 2014; Hill 2017; Tardío et al. 2018; Pfaf 

2021). 

 

7. Datacions radiocarbòniques del jaciment de La Draga. Las datacions han estat calibrades utilitzant OxCal 

v4.4 i la corba de calibració IntCal20. 

 

8. Distribució de probabilitats (68% d’interval de confiança) de les diferents fases d’ocupació de La 

Draga. 

 

9. Descripció de les cordes de La Draga segons les seves característiques tècniques  

 

10. Tipologia de tècniques i quantitat de fragments comptabilitzats al conjunt de corderia de La 

Draga. 

 

11. Característiques representatives de la cistelleria de La Draga ordenades per ítem. 

 

12. Identificacions taxonòmiques i anatòmiques dels elements de la cistelleria de La Draga 

(puntades i feixos). 
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13. Datacions radiocarbòniques de Coves del Fem. Les datacions han estat calibrades utilitzant 

OxCal v4.4 i la corva de calibració IntCal20. 

 

14. Inventari sobre les característiques representatives de les restes de cistelleria  de la col·lecció 

de les Coves del Fem. 

 

15. Descripció de les impressions ubicades en les part exteriors de les bases de vasos ceràmics de la 

Cova Fonda segons les seves característiques tècniques. 

 

16. Característiques representatives de les rèpliques experimentals de bases de cistells.  

 

17. Característiques representatives de les impressions arqueològiques amb semblances a les 

rèpliques experimentals. 

 

18. Resultats AMS i datacions calibrades de diferents mostres de la Cova des Pas. 

 

19. Inventari sobre les característiques tècniques de les restes vegetals de la col·lecció de la Cova 

des Pas. 

 

20. Tipus i quantitat de les cordes torçades a la Cova des Pas. 

 

21. Quantitat i tipus d’angle de torsió de les cordes de la Cova des Pas. 
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GRÀFICS 
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GRÀFICS 

 

 

1. Percentatges de les categories morfotècniques de les cordes de La Draga. 

 

2. Tipologia de les puntades de la cistelleria d’espiral cosida de La Draga. 

 

3. Nombre de restes segons les categories morfotècniques del conjunt de la Cova des Pas. 

 

4. Percentatges categories morfotècniques de la Cova des Pas. 

 

5. Quantitat de restes segons la direcció de torsió en percentatges del conjunt de la Cova des Pas. 

 

6. Nombre de cordes trenades segons la seva amplada; el nombre total de restes mesurades és de 

136. 
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ANNEX I. CONJUNT DE CORDERIA DE LA DRAGA 
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ANNEX I – Conjunt de corderia de La Draga 
 
 
1. REGISTRE  1. Núm. referència inventari D98 JF-86 (13) 

 
Fotografia  

 
 Anvers       Revers 
 

   
         

 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de corda 3-ply trenada 
 

Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

És un fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply) amb una impressió simple, al no 
visualitzar-se les línies de divisió. Les fibres no conserven la seva forma original. Aquesta peça és única al 
registre atès que no hi ha més restes que hagin sigut confeccionades en forma de trena. Els cordills han 
sigut torçats cap a la dreta (torsió s). Aquest fragment presenta una longitud de 53 mm. S’estima que el 
nombre de torsions per centímetre arriba a 0,5; amb un gruix de 16 mm, la peça té una rigidesa de 
torsió suau. 

Descripció morfològica 
Conserva un color marronós fosc, no sembla que estigui carbonitzada. Els seus extrems es troben 

esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, segurament degut a la liofilització. 
 
 

  

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

16 

53 

Nre. Elements 3 

Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 15°- 20° 

0                               5 cm 
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2. REGISTRE 2. Núm. referència inventari D01 KA-87 (7) 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

5 fragments de cordill en torsió esquerre (sentit z-spun) 
 

Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trossos de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) que encara 

conserven la forma original de la fibra. El seu angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel 
que es determinen com a 5 fragments de cordill prims; un d’ells s’aprecia lleugerament més llarg que els 
altres (el fragment major té una longitud de 55 mm per un gruix d’uns 3 – 6 mm), mentre que els altres 
4 fragments són de poca llargada (entre els 21 i 36 mm per un gruix d’uns 1 – 2 mm). Tots els fragments 
presenten la mateixa aparença i torsió, ja que segurament formarien part d’una mateixa corda fina i 
prima, torçada cap a la dreta (torsió S). Els fragments més petits segurament formarien part del cordill 
més gran. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre de torsions 
per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserven un color marronós fosc, no sembla que estiguin carbonitzats. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, segurament degut a la liofilització. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

3 / 1 – 2 

55 / 21 – 
36 

Nre. restes 5 

Nre. torsions / cm - 

Angle torsió 10°- 15° 

0                                   5 cm 
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3. REGISTRE 3. Núm. referència inventari D01 JJ-87 (22) 
 
Fotografia  

 
 
Espècie utilitzada 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals, determinada com a fibres de Tilia sp.  
 

Tipus d’objecte 
6 fragments de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 

 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trossos de cordill torçats cap a la dreta (torsió s) que encara conserven la forma original de la fibra. 
El seu angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determinen com a 6 fragments de 
cordill, dos d’ells lleugerament més gruixuts que els altres. Els 2 fragments majors tenen una longitud 
d’entre 37 i 52 mm amb un gruix de 8 mm. Els altres 4 fragments més petits són més curts (entre els 17 i 
34 mm) amb un gruix d’uns 2 – 4 mm. Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió, ja que 
segurament formarien part d’una mateixa corda gruixuda i forta, torçada cap a l’esquerre (torsió Z). Els 
fragments més petits segurament formarien part dels cordills més grans. Es distingeixen clarament les 
línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserven un color marronós fosc, amb alguna taca carbonitzada. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, segurament degut a la liofilització. 

 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

8 / 2 – 4  
37 – 52 / 17 – 34  

Nre. restes 6 
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió 20° 

0                                 5 cm 
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4. REGISTRE 4. Núm. referència inventari D01 JJ-87 (43) 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de fibra 
 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tros de fibra que no presenta cap tipus de torsió, conservant la seva forma original, tot i que en un 
dels seus extrems sembla que començaria una lleugera torsió cap a la dreta (torsió s). És un fragment 
petit que mesura 100 mm de longitud per 2 mm de gruix.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós, amb taques més clares. No sembla que estigui carbonitzada. Els seus 
extrems es troben tallats. La superfície presenta un aspecte llis i polit, segurament degut a la liofilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

2 

100 
Nre. restes 1 
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió - 

0                               5 cm 
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5. REGISTRE 5. Núm. referència inventari D01 KB-87 (13) 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

3 fragments de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 
 

Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trossos de cordill torçats cap a la dreta (torsió s) que encara conserven la forma original de la fibra. 
El seu angle de torsió és lleugerament mitjà. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 
fragments de cordill gruixuts; tots tres tenen les característiques morfomètriques semblants: una 
longitud d’entre 39 i 69 mm amb un gruix d’uns 7 – 9 mm. Tots els fragments presenten la mateixa 
aparença i torsió, ja que segurament formarien part d’una mateixa corda gruixuda i forta, torçada cap a 
l’esquerre (torsió Z). Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre 
de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserven un color marronós fosc, amb alguna taca carbonitzada. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, segurament degut a la liofilització. 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

7 – 9    
39 – 69   

Nre. restes 3 
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió 35° - 40° 

0                               5 cm 
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6. REGISTRE 6. Núm. referència inventari D01 KB-87 (22) 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

6 fragments de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 
 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trossos de cordill torçats cap a la dreta (torsió s) que encara conserven la forma original de la fibra. 
El seu angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determinen com a 6 fragments de 
cordill gruixuts. Tots sis tenen característiques morfomètriques semblants: una longitud d’entre 24 i 45 
mm amb un gruix d’uns 4 – 5 mm. Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió, ja que 
segurament formarien part d’una mateixa corda gruixuda i forta, torçada cap a l’esquerre (torsió Z). Es 
distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre de torsions per 
centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserven un color marronós fosc, amb alguna taca de color més clar, segurament restes de creta, i 
certa carbonització. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis, segurament degut a la liofilització. 

 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud 

4 – 5  
24 – 45  

Nre. restes 6 
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió 25° - 30° 

0                               5 cm 
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7. REGISTRE 7. Núm. referència inventari D01 KB-87 (27) 
 

La peça està formada per 1 fragment de corda i per 3 fragments de cordill, els quals es passaran a 
descriure de manera separada. 

 
7.1. Peça 7. Fragment de corda 

 
Fotografia 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de corda 3-ply torçada en sentit esquerre (patró Z s,s,s) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 

És un tros de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) formada per tres cordills (3-ply). Les fibres no 
conserven la seva forma original. Cada element, o sigui, cada cordill està torçat cap a la dreta (torsió s) 
abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és s, mentre que la torsió final és 
Z. El seu angle de torsió és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se les línies de divisió. 
Aquest fragment presenta una longitud de 67 mm. S’estima que el nombre de torsions per centímetre 
arriba a 1,5; amb un gruix d’entre 5 i 6 mm, la peça té una rigidesa de torsió entre suau i mitjana. El 
fragment presenta l’aspecte d’una corda forta i gruixuda, a mode de soga. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, amb alguna taca de carbonització. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que fins a cert punt aspre, segurament 
degut a la liofilització. 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

11 
67  

Nre. elements 3 
Nre. torsions / cm 1,5 

Angle torsió 40° - 45° 

0                               5 cm 
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7.2. Peça 7. Fragments de cordill 
 

Fotografia  

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

3 fragments de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 
 

Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trossos de cordill torçats cap a la dreta (torsió s) que encara conserven la forma original de la fibra. 
El seu angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 fragments de 
cordill gruixuts; tots tres tenen les característiques morfomètriques semblants: una longitud d’entre 28 i 
65 mm amb un gruix de 5 – 6 mm. Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió, ja que 
segurament formarien part d’una mateixa corda gruixuda i forta, torçada cap a l’esquerre (torsió Z). A 
l’haver-se trobat en el mateix quadre arqueològic, segurament formarien part de la peça 7.1. (corda 
gruixuda i forta, de torsió cap a l’esquerre). Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserven un color marronós fosc, amb alguna taca de carbonització. Els seus extrems es troben 
esfilagarsats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que en un dels fragments s’aprecien 
rugositats, segurament degut a la liofilització. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

5 – 6  
28 – 65  

Nre. restes 3 
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió 15° - 20° 

0                               5 cm 
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8. REGISTRE 8. Núm. referència inventari D01 KC-87 (15) 
 
Fotografia  
 
 

 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 

de fibres llenyoses. 
 

Tipus d’objecte 
Fragment de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 

 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tros de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) que encara conserva la forma original de la fibra. El seu 
angle de torsió és mitjà. Aquest registre està format pel que es determina com a un fragment de cordill 
gruixut, amb una longitud de 36 mm i un gruix de 6 mm. Atesa la seva aparença i torsió, segurament 
formaria part d’una corda gruixuda i forta, torçada cap a l’esquerre (torsió Z). Es distingeixen clarament 
les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc amb algunes taques de color més clar, segurament restes de creta. 
Té alguna resta de carbonització. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta 
un aspecte polit, tot i que s’aprecien rugositats, segurament degut a la liofilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

6  
36 

Nre. restes 1 
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió 30° 

     0                                                          2 cm 
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9. REGISTRE 9. Núm. referència inventari D02 KB-88 (14) 
 

Fotografia  
 
 

 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres llenyoses, possiblement de til·ler, d’entre l’escorça i el tronc 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de corda 2-ply torçada en sentit dret (patró S z,z) 
 
Descripció tècnica 
 

  

 
És un tros de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Les fibres no 

conserven la seva forma original. Cada element, o sigui, cada cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió 
z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final 
és S. El seu angle de torsió és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se les línies de 
divisió. Aquest fragment presenta una longitud de 35 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 3 mm 
de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre arriba a 3; amb un gruix d’uns 5 mm, la 
peça té una rigidesa de torsió entre suau i mitjana. El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i 
prima, de torsió suau i sense gaire resistència. Es diferencien clarament les línies de divisió de les fibres. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, no sembla que estigui carbonitzada. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que en un dels fragments s’aprecien 
rugositats, segurament degut a la liofilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

5 
35 

Nre. elements 2 
Nre. torsions / cm 3 

Angle torsió 15° - 20° 

   0                                     2 cm 
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10. REGISTRE 10. Núm. referència inventari D02 KB-88 (15) 
 
Fotografia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals, determinada com a fibres d’Urtica sp. o Linum sp. 
 

Tipus d’objecte 
Fragment de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 

 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tros de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) que encara conserva la forma original de la fibra. El seu 
angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determina com a un fragment de cordill 
gruixut, amb una longitud de 52 mm i un gruix de 8 mm. Atesa la seva aparença i torsió, segurament 
formaria part d’una corda gruixuda i forta, de torsió cap a l’esquerre (torsió Z). Es distingeixen clarament 
les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc. Té aspecte carbonitzat. Els seus extrems es troben esquinçats o 
tallats. La superfície presenta un aspecte polit, tot i que s’aprecien rugositats, segurament degut a la 
liofilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

8 

52 
Nre. restes 1 

Nre. torsions / cm - 
Angle torsió 20° 

  0                                                                                 5 cm 
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11. REGISTRE 11. Núm. referència inventari D02 KB-89 (5) 
 
Fotografia  
 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 
 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tros de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) que encara conserva la forma original de la fibra. El seu 
angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determina com a un fragment de cordill 
prim, amb una longitud de 48 mm i un gruix de 4 – 5 mm. Atesa la seva aparença i torsió, segurament 
formaria part d’una corda gruixuda i forta, de torsió cap a l’esquerre (torsió Z). Es distingeixen clarament 
les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc amb algunes taques de color més clar, segurament restes de creta. 
Té alguna resta de carbonització. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta 
un aspecte polit, tot i que s’aprecien rugositats, segurament degut a la liofilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

4 – 5  

48 
Nre. restes 1 

Nre. torsions / cm - 
Angle torsió 20° 

   0                                      2 cm 
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12. REGISTRE 12. Núm. referència inventari D02 KB-89 (8) 
 
Fotografia  
 
 

 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 
 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tros de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) que encara conserva la forma original de la fibra. El seu 
angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determina com a un fragment de cordill 
gruixut, amb una longitud de 28 mm i un gruix de 5 – 7 mm. Atesa la seva aparença i torsió, segurament 
formaria part d’una corda gruixuda i forta, de torsió cap a l’esquerre (torsió Z). Es distingeixen clarament 
les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc. Té aspecte carbonitzat. Els seus extrems es troben esquinçats o 
tallats. La superfície presenta un aspecte polit, tot i que s’aprecien rugositats, segurament degut a la 
liofilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

5 – 7  

28 
Nre. restes 1 

Nre. torsions / cm - 
Angle torsió 10° 

     0                                                            2 cm 
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13. REGISTRE 13. Núm. referència inventari D02 KB-89 (21) 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

3 fragments de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 
 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trossos de cordill torçats cap a la dreta (torsió s) que encara conserven la forma original de la fibra. 
El seu angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 fragments de 
cordill; un d’ells més gruixut que els altres. El fragment major té una longitud de 37 mm i un gruix de 8 
mm. Els altres 2 fragments més petits són de poca llargada (entre els 18 i 21 mm) amb un gruix d’uns 2 – 
3 mm. Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió, ja que segurament formarien part 
d’una mateixa corda gruixuda i forta, de torsió cap a l’esquerre (torsió Z). Els fragments més petits 
segurament formarien part del cordill més gran. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les 
fibres. No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre.  

 
Descripció morfològica 

Conserven un color marronós fosc amb algunes taques de color més clar, segurament restes de 
creta. Tenen alguna resta de carbonització. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície 
presenta un aspecte polit, segurament degut a la liofilització. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

8 / 2 – 3  

37 / 18 – 21  
Nre. restes 3 
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió 20° - 25°  

  0                                               2 cm 
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14. REGISTRE 14. Núm. referència inventari D02 KC-90 (7) 
 
Fotografia  

 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 
 

Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tros de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) que encara conserva la forma original de la fibra. El seu 
angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determina com a un fragment de cordill 
gruixut, amb una longitud de 56 mm i un gruix de 7 mm. Atesa la seva aparença i torsió, segurament 
formaria part d’una corda gruixuda i forta, de torsió cap a l’esquerre (torsió Z). Es distingeixen clarament 
les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc amb algunes taques de color més clar, segurament restes de creta. 
Té alguna resta de carbonització. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta 
un aspecte polit, segurament degut a la liofilització. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

7 

56 
Nre. restes 1 

Nre. torsions / cm - 
Angle torsió 20° - 25° 

   0                                 2 cm 
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15. REGISTRE 15. Núm. referència inventari D03 JI-85 (6) 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

3 fragments de cordill en torsió dreta (sentit s-spun) 
 

Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trossos de cordill torçats cap a la dreta (torsió s) que encara conserven la forma original de la fibra. 
El seu angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 petits 
fragments de cordill gruixuts. Els tres fragments tenen un aspecte i forma semblants: una llargada 
d’entre els 15 i 22 mm, amb un gruix d’entre els 4 i 6 mm. Tots els fragments presenten la mateixa 
aparença i torsió, ja que segurament formarien part d’una mateixa corda gruixuda i forta, de torsió cap a 
l’esquerre (torsió Z). Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. No s’aprecia el nombre 
de torsions per centímetre. 

 
Descripció morfològica 

Conserven un color marronós fosc amb algunes taques de color més clar, segurament restes de 
creta. Tenen alguna resta de carbonització. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície 
presenta un aspecte polit, segurament degut a la liofilització. 

 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

4 – 6  

15 – 22  
Nre. restes 3 

Nre. torsions / cm - 
Angle torsió 15° - 20°  

    0                                                2 cm 
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16. REGISTRE 16. Núm. referència inventari D04 JI-92 (9) 
 
La peça està formada per un manyoc de corda i fragments mitjans de corda soltes, entre els quals hi 

destaca la presència d’un nus. Aquests elements es passaran a descriure de manera separada.  
 

16.1. Peça 16. Manyoc de corda 
 
Fotografia  

  
Anvers       Revers 

      

   
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals, determinada com a fibres d’Urtica sp. o Linum sp. 
 

Tipus d’objecte 
Manyoc de corda 2-ply torçada en sentit dret (patró S z,z) 

 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 

És un manyoc de corda fragmentada amb 20 trossos de corda relligats amb el que sembla l’ajut de 2 
– 3 voltes de corda, com si es tractés d’un cabdell. Al no haver-se pogut desplegar la corda del manyoc, 
s’ha tingut en compte l’allargada del manyoc (90 mm) i que en ell s’hi comptabilitzen 20 fragments de 
corda, i s’estima que la distància lineal de la corda del manyoc és de 1800 mm. A aquesta mesura se li 
hauria de sumar la longitud de les 2 – 3 voltes de corda que envolten el manyoc: si l’amplada de la 
massa de cordes fa 29 mm per 2 voltes senceres de corda, s’haurien de comptar uns 116 mm. Així, la 
corda del manyoc faria uns 1.916 mm aproximadament. S’ha de tenir en compte que aquesta mesura és 
totalment aproximativa. En la cara A sembla que hi hagi un segon nus, però és la zona on la corda entra 
a dins del llaç per tal que el manyoc es mantingui fix. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós clar, amb alguna taca de carbonització. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que en alguns trams aspre, segurament 
degut a la liofilització. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

4 – 5 

1916 (aprox.) 
Nre. restes 1 

Nre. torsions / cm - 
Angle torsió - 

0                                           5 cm 
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16.2. Peça 16. Nus  
 

Fotografia  
 

Anvers 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals, determinada com a fibres d’Urtica sp. o Linum sp. 
 

Tipus d’objecte 
Nus en un fragment de corda 2-ply torçada en sentit dret (patró S z,z) 

 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

És un nus conservat en una corda torçada cap a la dreta (torsió S). Es poden apreciar el final, la corba 
entre els extrems i la part de corda inactiva en el nus. Aquest nus forma un final de botó a la corda, 
potser per evitar que aquesta es desfaci o s’esfilagarsi, per proporcionar un agafador o per aturar la 
corda quan passa a través d’algun objecte; per tant, es tracta d’un nus de pom. Presenta una longitud de 
10 – 13 mm, amb un gruix de 7 m. S’aprecia que per la confecció del nus han estat necessàries dues 
voltes, per tant, no és pot dir que sigui un nus simple. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós clar, amb alguna taca de carbonització. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que en alguns trams aspre, segurament 
degut a la liofilització. 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

7 
10 – 13 

Nre. restes 1 
Nre. torsions / cm - 
Angle torsió -  

   0                                                     2 cm 
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16.3. Peça 16. Fragments mitjans de corda soltes 
 
Fotografia 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals, determinada com a fibres d’Urtica sp. o Linum sp. 
 

Tipus d’objecte 
Fragments mitjans solts de corda 2-ply torçada en sentit dret (S z,z) 

 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 

És un conjunt de fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). 
Les fibres no conserven la seva forma original. Cada element, o sigui, cada cordill està torçat cap a 
l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre 
que la torsió final és S. El seu angle de torsió és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
les línies de divisió. Es comptabilitza un total de 29 fragments solts diferents, que una vegada mesurats 
segons els seus trams llargs lineals, presenten una longitud de 1.150 mm. Cada cordill que forma la 
corda mesura entre 2 i 3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre arriba a 3; 
amb un gruix d’uns 4 – 5 mm, la corda té una rigidesa de torsió mitjana. Els fragments presenten 
l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió S. Es diferencien clarament les línies 
de divisió de les fibres. 

 
Descripció morfològica 

Conserven un color marronós clar, amb alguna taca de carbonització. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que en alguns trams aspre, segurament 
degut a la liofilització. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

4 – 5  

1150 (sumatori) 
Nre. restes 29 

Nre. torsions / cm 3 
Angle torsió 30° 

0                                       5 cm 
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17. REGISTRE 17. Núm. referència inventari D05 JJ-92 (16) 
 
Fotografia  
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de corda 2-ply torçada en sentit dret (patró S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 

És un tros de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Les fibres no 
conserven la seva forma original. Cada element, o sigui, cada cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió 
z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final 
és S. El seu angle de torsió és entre suau i mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se les 
línies de divisió. Aquest fragment presenta una longitud de 87 mm. Cada cordill que forma la corda fa 
entre 2 i 3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre arriba a 3; amb un gruix 
d’uns 4 – 5 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana. El fragment presenta l’aspecte d’una corda 
fina i prima, però forta i resistent, de torsió S. Es diferencien clarament les línies de divisió de les fibres.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc amb algunes taques de color més clar, segurament restes de creta. 
Té alguna resta de carbonització. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta 
un aspecte polit, segurament degut a la liofilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

4 – 5  
90 

Nre. elements 2 
Nre. torsions / cm 3 

Angle torsió 25° - 30° 

 0                                     2 cm 
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18. REGISTRE 18. Núm. referència inventari D05 R(8) 
 
Fotografia  
 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de corda 2-ply torçada en sentit dret (patró S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 

És un tros de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Les fibres no 
conserven la seva forma original. Cada element, o sigui, cada cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió 
z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final 
és S. El seu angle de torsió és entre suau i mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se les 
línies de divisió. Aquest fragment presenta una longitud de 41 mm. Cada cordill que forma la corda fa 
entre 2 i 3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre arriba a 3; amb un gruix 
d’uns 4 – 5 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana. El fragment presenta l’aspecte d’una corda 
fina i prima, però forta i resistent, de torsió S. Aquest fragment es troba al garbell (R(8)) del quadre JJ-
92; sembla un altre tros del registre 17 (D05 JJ-92 (16)) per la mateixa estructura i forma.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc. Té alguna resta de carbonització. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte polit, segurament degut a la liofilització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

4 – 5  
41  

Nre. elements 2 
Nre. torsions / cm 3 

Angle torsió 25° - 30° 

      0                                                                           2 cm 
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19. REGISTRE 19. Núm. referència inventari D02 JJ-88 (15) 
 
Fotografia  

 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de fibra  
 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tros de fibra que no presenta cap tipus de torsió, conservant la seva forma original.  
 

Descripció morfològica 
Conserva un color marronós fosc. No sembla que estigui carbonitzada. Els seus extrems es troben 

tallats. La superfície presenta un aspecte llis i polit, segurament degut a la liofilització. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

- 
- 

Nre. peces 1 
Nre. torsions / cm - 
Angle torsió - 

 0                                     2 cm 
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20. REGISTRE 20. Núm. referència inventari D01 KD-88 (23) 
 
Fotografia  

 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals, determinada com a fibres de Clematis sp.  
 

Tipus d’objecte 
Rotlle de liana de vidalba 

 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

És una liana de vidalba, conservada en rotlle sobre sí mateixa. No presenta evidències de processat 
de la matèria vegetal, ni tampoc cap altre tractament, per la qual cosa es pensa que aquest objecte 
estaria llest pel seu ús més immediat. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós, amb taques més clares. No sembla que estigui carbonitzada. La 
superfície presenta un aspecte llis i polit, segurament degut a la liofilització. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Llarg  
Ample 

30 

- 
- 

Nre. restes 1 
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió - 

0            
              
5 cm 

0                                           10 cm 
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21. REGISTRE 21. Núm. referència inventari D04 EJ-72 (1) 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals, determinada com a fibres de Clematis sp.  
 

Tipus d’objecte 
Manyoc de lianes de vidalba allargassat 

 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Són vàries lianes de vidalba, conservades juntes de forma allargassada. No presenten evidències de 
processat de la matèria vegetal, ni tampoc cap altre tractament, per la qual cosa es pensa que aquest 
objecte estaria llest pel seu ús més immediat. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós, amb taques més clares. No sembla que estigui carbonitzada. La 
superfície presenta un aspecte llis i polit, segurament degut a la liofilització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Llarg  
Ample 

50 
500 

300 
Nre. restes  

Nre. torsions / cm - 
Angle torsió - 

0            
              
5 cm 
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22. REGISTRE 21. Núm. referència inventari D98 JG-85 (29) 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals, determinada com a fibres de Clematis sp.  
 

Tipus d’objecte 
Manyoc de lianes de vidalba allargassat 

 
Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Són vàries lianes de vidalba, conservades juntes de forma allargassada. No presenten evidències de 
processat de la matèria vegetal, ni tampoc cap altre tractament, per la qual cosa es pensa que aquest 
objecte estaria llest pel seu ús més immediat. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós, amb taques més clares. No sembla que estigui carbonitzada. La 
superfície presenta un aspecte llis i polit, segurament degut a la liofilització. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Llarg  
Ample 

30 

250 
150 

Nre. restes  
Nre. torsions / cm - 

Angle torsió - 

0            
              
5 cm 
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ANNEX II. CONJUNT DE CISTELLERIA DE LA DRAGA 
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Peça que pot tractar-se d’un fragment 
d’una base aplanada de cistell. Presenta 
una longitud total de 221,6mm i 
158,63mm d’amplada, per 3,30mm de 
gruix. Pel sentit que prenen els feixos del 
farcit es pot pensar que la peça 
presentaria una base circular. Aquesta 
peça és única en la col·lecció atès que cap 
altra conserva unes característiques 
similars: des del centre de confecció del 
cistell fins al seu extrem més distal la peça 
té un amplada aproximada de 288,14mm, 
mesura aproximada del diàmetre de la 
base. No presenta curvatura vertical.  

 

ANNEX II – Conjunt de cistelleria de La Draga 
 

1. REGISTRE  1. Núm. referència inventari D97 FF-96/1  
 
Fotografia   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 
feixos han estat determinades com a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades 
travessades i gens espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta 
manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Es dona l’existència de certes puntades dobles que dibuixen patrons en 
forma de V, fent que la puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior.   
Es distingeixen fins a 12 feixos de l’espiral cosida, amb un gruix d’entre 9,68 – 12,75mm i unes puntades 
del cosit amb un gruix d’entre 2,96 – 3,46mm.  En la cara no treballada, les puntades del cosit es troben 
poc conservades en comparació amb la cara treballada, on s’hi poden distingir amb més claredat les 
fibres dels feixos en espiral.  

Descripció morfològica 
Conserva un color marronós clar, tot i que en certes parts, es pot apreciar un color marronós més 

fosc. Els seus extrems no es conserven de forma circular, sinó que falten certes parts del contorn i la 
peça es presenta esfilagarsada i degradada. És la única peça que la seva superfície no es troba 
carbonitzada.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

221,6 

158,63 

3,30 

Nre. feixos conservats 12 

Amplada feixos farcit 9,68 – 12,75 

Amplada puntades cosit 2,96 – 3,46 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 288,14 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

 Cara treballada                          Cara no treballada 

 

144,07mm 

 

   0                                        10 cm 
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2. REGISTRE 2. Núm. referència inventari D98 JG-84/23 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 
feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una base de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir que l’amplada aproximada de la base estaria entre 110 - 
130mm. Presenta una longitud de 95,6mm i 41,65mm d’amplada, per un gruix de 7,3mm. Pel sentit que 
prenen els feixos del farcit es pot pensar que la peça presentaria una base ovalada.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
entrellaçades i molt espaiades, deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta 
manufactura produeix peces lleugeres i flexibles, segurament emprades per l’emmagatzemat o 
transport d’aliments. Les puntades simples es troben fetes a distància, on una puntada busca el següent 
feix passant per la mateixa puntada anterior. En la cara treballada de la peça es conserven 3 puntades 
del cosit amb un ample constant d’entre 4,1 – 4,8mm. La gran majoria del fragment només presenta 
feixos que delimiten el seu farcit, tot i que poc definits. En la cara no treballada es conserven més 
puntades del cosit amb un ample constant d’entre 3,2 – 3,8mm, amb alguna puntada de cosit més 
prima. Els feixos no es delimiten amb claredat.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. En la superficie es 
troben fibres de llenyosa adherides d’un color marronós més clar. Els extrems de la peça es troben 
esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

95,6 

41,65 

7,3 

Nre. feixos conservats 5 

Amplada feixos farcit 8,9 – 10,2 

Amplada puntades cosit 3,2 – 4,8  

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 110 – 130  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

  0                                5 cm 
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3. REGISTRE 3. Núm. referència inventari D98 JG-84/27 
 

El registre està format per 2 fragments de base de cistell, 1 fragment de vora, 1 fragment de nansa o 
pom i 1 fragment indeterminat, els quals es passaran a descriure de manera separada. Per semblances 
en el gruix dels feixos, en les fibres de les puntades del cosit i en la seva textura es pot pensar que 
formessin part d’una mateixa peça. 

Aquest registre també s’acompanya de fibres soltes llargues d’un feix desprès del farcit dels feixos 
d’entre 69,11 – 84,9mm i 3 fragments petits d’entre 29,93 – 35,94mm de longitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    0                                                5 cm 
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3.1. Peça D98 JG-84/27 (1). Fragment de base de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 
feixos han estat determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia. També es 
conserva una branca de Corylus avellana. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de nansa (?) 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una nansa. Presenta curvatura horitzontal amb la qual es 
pot inferir un diàmetre mínim entre 400 – 500mm. Es descarta que sigui una vora al no tenir curvatura 
vertical i per tenir puntades del cosit en almenys un dels extrems. Presenta una longitud de 65,34mm i 
20,75mm d’amplada, per 8,37mm de gruix. 

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades i simples entrellaçades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels 
feixos. Aquesta manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, 
segurament emprades per l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen 
patrons en forma de V, fent que la puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix 
posterior. Les puntades del cosit es troben en molt bones condicions de conservació, fet pel qual es pot 
distingir que en el feix del mig, les puntades es troben sobreposades una al damunt de l’altra formant 
puntades en angle. De la peça, destaca un fragment de fusta cosit com a nervi del tercer feix; el 
fragment de fusta conservat fa 22,85mm de longitud, per 8,9mm de diàmetre. Aquest afegit llenyós 
podria donar-li més resistència com a punt de recolzament. En la cara treballada de la peça es 
distingeixen 2 feixos de fibres d’entre 4,1 – 4,4mm d’amplada, amb una puntada de cosit d’entre 3,5 – 
3,8mm d’amplada. Aquests feixos, més aviat estrets, denoten un cosit premsat i compacte. En la cara no 
treballada es poden apreciar les puntades del cosit que passen pel damunt del fragment de fusta i 
l’incorporen al perfil de la vora. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Els extrems de la 
peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

65,34 

20,75 

8,37 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 4,1 – 4,4  

Amplada puntades cosit 3,5 – 3,8  

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 400 – 500 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

     0                                                     5 cm 
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3.2. Peça D98 JG-84/27 (2). Fragment de base de cistell  
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 
feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una base de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir que l’amplada aproximada estaria entre 380 –420mm. Es 
descarta que sigui una vora al no tenir curvatura vertical i per tenir puntades del cosit en almenys un 
dels extrems. Presenta una longitud de 43,65mm i 25,75mm d’amplada, per 8,05mm de gruix. Es creu 
que la forma de la base seria ovalada.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades i puntades simples entrellaçades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit 
dels feixos. Aquesta manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, 
segurament emprades per l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen 
patrons en forma de V, fent que la puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix 
posterior. Les puntades del cosit es troben en molt bones condicions de conservació. En la cara 
treballada de la peça es distingeixen 4 feixos d’entre els 3,53 – 6,49mm d’amplada, acompanyats de 2 
feixos més curts, feixos més aviat estrets que denoten un cosit premsat i compacte. Les puntades del 
cosit tenen entre 3,5 – 3,8mm d’amplada. En la cara no treballada es poden apreciar 4 feixos 
d’amplades similars, tot i que el puntades del cosit es conserven en pitjor estat i en varis llocs es 
distingeixen les fibres del farcit dels feixos. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Els extrems de la 
peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

43,65 

25,75 

8,05 

Nre. feixos conservats 4 

Amplada feixos farcit 3,53 – 6,49 

Amplada puntades cosit 2,51 – 4,54 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 380 – 420  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

  0                               5 cm 
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3.3. Peça D98 JG-84/27 (3). Fragment de vora de cistell 
 

Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de vora de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una vora de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir que l’amplada aproximada estaria entre 400 –520mm. 
Presenta una longitud de 67,92mm i 23,37mm d’amplada, per 6,11mm de gruix.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades i simples entrellaçades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels 
feixos. Aquesta manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, 
segurament emprades per l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen 
patrons en forma de V, fent que la puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix 
posterior. Les puntades del cosit es troben en molt bones condicions de conservació. En la cara 
treballada de la peça, es conserven les puntades del cosit en molt bon estat i es distingeixen fins a 4 
feixos d’entre 5,9 – 8,45mm de gruix amb un gruix de puntades de cosit constant d’entre 2,6 – 3,21mm. 
En la cara no treballada, no s’han conservat les puntades del cosit i tan sols es poden intuir uns 3 feixos. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Els extrems de la 
peça es troben esquinçats o tallats.  

 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

67,92 

23,37 

6,11 

Nre. feixos conservats 3 

Amplada feixos farcit 5,9 – 8,45 

Amplada puntades cosit 2,6 – 3,21  

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 400 – 520 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

     0                                                     5 cm 
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3.4. Peça D98 JG-84/27 (4). Fragment de nansa o pom de cistell o tapadora 
 

Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 
determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de nansa o pom de cistell o tapadora 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment de nansa o pom de cistell. No presenta curvatura horitzontal, 
però sí una pronunciada curvatura vertical d’entre 400 – 500mm amb la qual es pot inferir en l’obertura 
d’aquesta nansa o pom. Presenta una longitud de 29,72mm i 14,17mm d’amplada, per 5,9mm de gruix.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. En la cara treballada de 
la peça es conserven fins a 2 feixos d’entre 7,38 – 7,67mm d’amplada, amb un gruix de puntades de 
cosit d’entre 3,4 – 3,9mm d’amplada. En la cara no treballada, els dos feixos es conserven poc 
delimitats, així com les puntades del cosit. És de destacar que en aquesta cara es pot apreciar que la 
peça sembla que tingui una ànima més consistent paral·lela a les fibres dels feixos, que sembla 
correspondre’s a una branqueta fina per tal de donar més consistència a la peça.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Els extrems de la 
peça es troben esquinçats o tallats.  
 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

29,72 

14,17 

5,9 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 7,38 – 7,67 

Amplada puntades cosit 3,4 – 3,9  

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) 400 – 500  

   0                                   2 cm 
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3.5. Peça D98 JG-84/27 (5). Fragment de cistell indeterminat 
 

Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 
determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de cistell indeterminat 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tracta d’un fragment de cistell indeterminat que no presenta curvatura vertical, però sí curvatura 
horitzontal. És el fragment de cistell més petit que es conserva en el conjunt de peces de La Draga. No es 
pot descartar la possibilitat de que la peça sigui un fragment de nansa o pom, donat que no s’aprecien 
inicis de puntades en els extrems i pel gruix diferenciat de la resta de fragments del mateix registre. 
Presenta una longitud de 45,77mm de longitud i 20,19mm d’amplada, per 9,63mm de gruix. No es pot 
determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos 
del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments.  Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que 
la puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. En la cara treballada 
de la peça es distingeixen 2 feixos d’entre d’entre 9,9 – 10,78mm d’amplada, amb amples puntades del 
cosit d’entre 3,7 – 4,8mm. Els feixos més aviat gruixuts i les puntades del cosit estretes, juntament amb 
el gruix que adquireix el fragment, li donen aparença d’una peça robusta i forta. En la cara no treballada 
es distingeixen també 2 feixos d’entre 9,16 – 10,67mm d’amplada, amb unes puntades de cosit 
d’amplada constant d’entre 4,18 – 4,49mm. 

Descripció morfològica: Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

45,77 

20,19 

9,63 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 9,16 – 10,67 

Amplada puntades cosit 3,7 – 4,9 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 140 – 180  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

 0                        2 cm 
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4. REGISTRE 4. Núm. referència inventari D98 JG-84/48 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Les fibres del cosit no han estat determinades a nivell específic, 
mentre que les de la farcit dels feixos han estat determinades com a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de cistell indeterminat 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tracta d’un fragment de cistell indeterminat que no presenta curvatura vertical, però sí curvatura 
horitzontal amb el que es pot inferir un diàmetre mínim entre 200 –220mm. No es pot descartar que la 
peça sigui un fragment de nansa o pom, donat que no s’aprecien inicis de puntades en els extrems. 
Presenta una longitud de 43,32mm de longitud i 15,55mm d’amplada, per 8,51mm de gruix.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, deixant entreveure poc el material del farcit dels feixos. Aquesta 
manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. En la cara treballada de 
la peça es distingeixen 2 feixos, però la seva forma no es conserva en tot el seu recorregut, donant 
amplades desiguals. Es distingeixen fins a 5 filades del cosit d’un gruix d’entre 3,25 – 2,3mm, per una 
amplada d’entre 7,7 – 9,59mm. En la cara no treballada de la peça la seva conservació és escassa; es 
detecten fibres soltes i mal col·locades. En certs llocs s’aprecien les puntades del cosit com un doble 
filat.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. En la superfície de la 
cara no treballada de la peça s’han conservat fibres externes a la peça, d’un color marronós clar. Els 
extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

 
 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

43,32 

15,55 

8,51  

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 6,65 – 9,59 

Amplada puntades cosit 2,3 – 4,23 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 200 – 220  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

 0                  2 cm 
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5. REGISTRE 5. Núm. referència inventari D98 JG-85/24 
 
El registre està format per 2 fragments de base de cistell, els quals es passaran a descriure de 

manera separada. Per la tècnica emprada en la seva manufactura es pot dir que els 2 fragments no 
sembla que formarien part de la mateixa peça. 

 
5.1. Peça D/98 JG-85/24 (1). Fragment de base de cistell 

 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 

feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La peça no presenta ni curvatura horitzontal, ni curvatura vertical. No obstant, podria tractar-se d’un 
fragment d’una base de cistell, donada la semblança morfològica en d’altres peces desrites que usen la 
mateixa tècnica en la seva manufactura. Presenta una longitud de 57,52mm de longitud i 13,83mm 
d’amplada, per 6,81mm de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no 
distingir-se el sentit que formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat o transport d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de 
V, fent que la puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. En la cara 
treballada de la peça es conserven les puntades del cosit en bon estat i es distingeixen fins a 2 feixos 
d’entre d’entre 5,41 – 6,46mm de gruix amb un gruix de puntades de cosit constant d’entre 2,78 – 
2,98mm d’amplada. En la cara no treballada, també es distingeixen els 2 feixos, però les puntades del 
cosit es troben semi desordenades o poc conservades. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. En la superfície es troben fibres de llenyosa adherides d’un color marronós més clar. També 
presenta certes taques d’un color marró ferruginós. Els extrems de la peça es troben esquinçats o 
tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

57,52 

13,83 

6,81 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 5,41 – 6,79 

Amplada puntades cosit 2,61 – 2,98  

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

       0                                                                         5 cm 
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5.2. Peça D98 JG-85/24 (2). Fragment de base de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 
feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una base de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir que l’amplada aproximada estaria entre 140 –180mm. Es 
descarta l’opció de que sigui una vora pel fet que les fibres de les puntades del cosit tenen continuïtat 
en cada extrem de la peça. Presenta una longitud de 92,35mm de longitud i 17,13 d’amplada, per 
8,43mm de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no distingir-se el 
sentit que formen els feixos del farcit. Tampoc té ben delimitats els feixos del farcit, ni les puntades del 
cosit. 

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
entrellaçades molt espaiades, deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces lleugeres i flexibles, segurament emprades per l’emmagatzemat d’aliments. Les 
puntades simples es troben fetes a distància, on una puntada busca el següent feix passant per la 
mateixa puntada anterior.  

Es tracta d’un feix compactat amb restes de puntades del cosit, tant en la cara treballada de la peça 
com en la cara no treballada, d’un gruix constant d’entre 3,01-4,45mm. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Els extrems de la 
peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

92,35 

17,13 

8,43 

Nre. feixos conservats 1 

Amplada feixos farcit 17,13 

Amplada puntades cosit 3,01 – 4,45 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 140 – 180  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

   0                                    5 cm 
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6. REGISTRE 6. Núm. referència inventari D98 JG-85/31 
 

El registre està format per 1 fragment de cistell indeterminat i 1 fragment d’un feix sobre escorça 
acompanyat de granes, els quals es passaran a descriure de manera separada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0                                    5 cm 
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6.1. Peça D98 JG-85/31 (1). Fragment de cistell indeterminat 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Les fibres del cosit no han estat determinades a nivell específic, 
mentre que les de la farcit dels feixos han estat determinades com a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de cistell indeterminat  
 
Descripció tècnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment del que seria el farcit d’un feix de cistell que conserva 2 puntades del cosit. No presenta 
curvatura vertical, però sí curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir un diàmetre mínim que estaria 
entre 300 –340mm. La peça presenta una longitud de 116,13mm de longitud i 9,4 d’amplada, però no 
ha estat possible determinar el seu gruix. No conserva ni la forma, ni l’estructura originals i les fibres del 
farcit del feix es conserven al damunt d’una massa compacta de sediments i creta, fibres soltes, 
escorces, branquetes i granes de cereals que li fan de base al feix desfilat.  

Tipus de confecció: per l’estat de conservació de les restes no és possible determinar la tècnica 
emprada. El gruix de les filades del cosit es troba entre els 4,1 – 5,3mm. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

116,13 

9,4 

No determinat 

Nre. feixos conservats 1 

Amplada feixos farcit No determinat 

Amplada puntades cosit 4,1 – 5,3  

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 300 – 340  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

  0                       5 cm 
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6.2. Peça D98 JG-85/31 (2). Fragment de feix de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 
feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia. També es conserva una branca de Corylus avellana. 

 
Tipus d’objecte 

Fragment de feix de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment de feix de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir que un diàmetre mínim que estaria entre 300 –340mm. 
No obstant, no es pot descartar del tot la possibilitat de que la peça sigui un fragment de nansa o pom 
donat que no s’aprecien inicis de puntades en els extrems i també perquè la peça es veu reforçada amb 
un fragment de branca. Presenta una longitud de 92,5mm i 31,98mm d’amplada, per 19,61mm de gruix. 
Pel sentit que prenen els feixos del farcit es pot pensar que la peça presentaria una base circular o 
ovalada.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, deixant entreveure poc el material del farcit dels feixos. Aquesta 
manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. En la cara treballada de 
la peça, només dos dels tres feixos conserven les puntades del cosit. En la cara no treballada destaca un 
fragment de branca d’avellaner recosida a la vora, ocupant el segon feix i actuant com a nervi del cosit. 
Les puntades del cosit li passen pel damunt, donant una base acabada amb un grau de resistència més 
elevat. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

92,5 

31,98 

19,61 

Nre. feixos conservats 3 

Amplada feixos farcit 9,4 – 21,47 

Amplada puntades cosit 3,4 – 5,1 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 300 – 340  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

   0                                5 cm 



328 
 

7. REGISTRE 7. Núm. referència inventari D98 JG-85/33 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La peça no presenta ni curvatura horitzontal, ni curvatura vertical. No obstant, podria tractar-se d’un 
fragment d’una base de cistell, donada la semblança morfològica en d’altres peces desrites que usen la 
mateixa tècnica en la seva manufactura. Es descarta que sigui una vora al no tenir curvatura vertical i 
per tenir puntades del cosit en almenys un dels extrems. Presenta una longitud de 46,67mm de longitud 
i 16,20mm d’amplada, per 5,24mm de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de 
la peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit 
no es troben en bones condicions de conservació. En la cara treballada de la peça es disitingeixen 2 
feixos delimitats d’entre 6,67 – 7,32 d’amplada, tot i que han perdut part del seu farcit. No obstant, es 
tracta de feixos més aviat estrets que denoten un cosit premsat i compacte. Les puntades del cosit 
tenen entre 1,8 – 4,88mm d’amplada. En la cara no treballada es poden apreciar els 2 feixos amb pèrdua 
del seu farcit. Les puntades del cosit es conserven en pitjor estat, fent que en varis llocs es distingeixin 
les fibres del farcit. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, no sembla que estigui carbonitzat. Els extrems de la peça es troben 
esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

46,67 

16,2 

5,24 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 6,67 – 7,32 

Amplada puntades cosit 1,8 – 4,88 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

 0                  2 cm 
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8. REGISTRE 8. Núm. referència inventari D98 JH-84/23 
 
El registre està format per 2 fragments de nansa de cistell, els quals es passaran a descriure de 

manera separada. Per la tècnica emprada en la seva manufactura es pot dir que els 2 fragments sembla 
que formarien part de la mateixa peça. 

 
8.1. Peça D/98 JH-84/23 (1). Fragment de nansa de cistell 

 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 
determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de nansa de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una nansa de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir un diàmetre mínim que estaria entre 100 –120mm. Es 
descarta que es tracti d’un fragment de vora al distingir-se puntades del cosit en certes parts del 
contorn de la peça. Presenta una longitud de 49,76mm de longitud i 11,86mm d’amplada, per 9,86mm 
de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no distingir-se el sentit que 
formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples no 
entrellaçades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta 
manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit 
no es troben en bones condicions de conservació.  

Es tracta d’un feix compactat amb restes de puntades del cosit, tant en la cara treballada de la peça 
com en la cara no treballada, d’una amplada constant d’entre 3,4 – 4,5mm. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. En la superfície es troben fibres de llenyosa adherides d’un color marronós més clar. Els 
extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

49,76  

11,86 

9,86 

Nre. feixos conservats 1 

Amplada feixos farcit 11,86 

Amplada puntades cosit 3,4 – 4,5 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 200 – 240 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

 0                2 cm 
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8.2. Peça D98 JH-84/23 (2). Fragment de nansa de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de nansa de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La peça no presenta ni curvatura horitzontal, ni curvatura vertical. No obstant, podria tractar-se d’un 
fragment d’una nansa de cistell, donada la semblança morfològica amb el fragment del mateix registre 
(reg. 8.1.). Per la semblança en la tècnica de la seva manufactura es pensa que formaria part del 
fragment major al que acompanya el registre. Presenta una longitud de 27,05mm i 11,78mm d’amplada, 
per 9,63mm de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no distingir-se 
el sentit que formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples no 
entrellaçades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta 
manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit 
no es troben en bones condicions de conservació.  

Es tracta d’un feix compactat només amb restes de puntades del cosit en la cara treballada de la 
peça d’una amplada constant d’entre 4,04 – 6,33mm. En la cara no treballada es poden distingir les 
puntades del cosit, però no es conserven, així com tampoc es distingeixen les fibres del farcit del feix. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. En la superfície es troben fibres de llenyosa adherides d’un color marronós més clar. En la 
cara no treballada de la peça  es conserva una unió compacta i sense cap ordre de restes de fibres, creta 
i sediment. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

27,05  

11,78 

9,63 

Nre. feixos conservats 1 

Amplada feixos farcit 9,63 

Amplada puntades cosit 4,04 – 6,33 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

   0                                    2 cm 
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9. REGISTRE 9. Núm. referència inventari D98 JH-84/37 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 
determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de resta informe de fibres 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La peça no presenta ni curvatura horitzontal, ni curvatura vertical. Es tracta d’un conjunt de fibres 

que semblarien formar part d’un farcit de feix, a l’apreciar-s’hi algunes puntades del cosit. Presenta una 
longitud de 66,99mm i 26,05mm d’amplada, per 9,91mm de gruix. No es pot determinar la forma que 
presentaria la boca de la peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: No es pot determinar la tècnica de confecció de la peça ja que es tracta d’una 
massa compacta de fibres soltes i sediment en gran part de la peça. En la cara treballada de la peça no 
s’aprecia cap direcció ni ordre en les fibres conservades. Es tracta d’una cara on entremig d’una massa 
de fibres soltes i sediments s’hi conserva un tros de carbó de mides considerables: 17,91mm de 
longitud, per 21,44 – 23,87mm d’amplada i 10,91mm de gruix, així com també una grana de cereal. En la 
cara no treballada s’aprecia certa direcció horitzontal de les fibres que formarien part segurament del 
farcit del feix. Tan sols es distingeixen 2 – 3 filades del cosit.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. En la superfície es 
troben fibres de llenyosa adherides d’un color marronós més clar. No es distingeixen els extrems de la 
peça. 

 
 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

66,99 

26,05 

9,91 

Nre. feixos conservats No en té 

Amplada feixos farcit No en té 

Amplada puntades cosit 1,9 – 2,7 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

   0                          2 cm 
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10. REGISTRE 10. Núm. referència inventari D98 JH-84/38 
 

El registre està format per 2 fragments de base de cistell, 2 fragments de vora i 1 fragment de cistell 
indeterminat, els quals es passaran a descriure de manera separada. Per la tècnica emprada en la seva 
manufactura es pot dir que els 5 fragments que formen aquest registre no sembla que formarien part de 
la mateixa peça. 

 
10.1. Peça D/98 JH-84/38 (1). Fragment de cistell indeterminat 

 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de cistell indeterminat 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tracta d’un fragment de cistell indeterminat que no presenta curvatura vertical, però sí curvatura 
horitzontal amb la qual es pot inferir un diàmetre mínim que estaria entre 240 –280mm. Es descarta que 
sigui una vora al no tenir curvatura vertical i per tenir puntades del cosit en almenys un dels extrems. 
Presenta una longitud de 73,8mm i 15,42mm d’amplada, per 13,62mm de gruix. No es pot determinar la 
forma que presentaria la boca de la peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
entrellaçades (?) poc espaiades, deixant entreveure poc el material del farcit dels feixos. Les puntades 
del cosit no es troben en bones condicions de conservació, ja que en gran part de la peça no es 
conserven. En la cara treballada de la peça es determinen fins a 3 feixos, però només el feix del mig 
conserva la seva amplada. Les fibres de les puntades del cosit no es conserven en la seva majoria, però 
la fibra té una amplada d’entre 2,1 – 2,5mm. En la cara no treballada es conserven menys filades del 
cosit però es pot apreciar com aquestes donen la volta a tot el feix conservat. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. En la superfície es troben fibres de llenyosa adherides d’un color marronós més clar. 
Tanmateix, en la cara no treballada de la peça s’hi ha conservat sediment compacte adherit en una part. 
Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats. 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

73,8 

15,42 

13,62 

Nre. feixos conservats 3 

Amplada feixos farcit 2,3 – 9,26 

Amplada puntades cosit 2,1 – 5,2 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 240 – 280  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

     0                                                 5 cm 
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10.2. Peça D98 JH-84/38 (2). Fragment de vora de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de vora de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una vora de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir que l’amplada aproximada estaria entre 400 –500mm. A 
cada costat de la peça hi ha fibres al damunt de l’última filada de puntades, per la qual cosa es descarta 
la idea de que sigui una vora. Presenta una longitud de 48,47mm i 19,42mm d’amplada, per 8,87mm de 
gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no distingir-se el sentit que 
formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades i simples no entrellaçades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels 
feixos. Aquesta manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, 
segurament emprades per l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen 
patrons en forma de V, fent que la puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix 
posterior. Les puntades del cosit es troben en molt bones condicions de conservació. En la cara 
treballada de la peça les puntades del cosit conserven una amplada d’entre 3,3 – 4,3mm i es 
distingeixen fins a 3 feixos d’entre 6 – 7mm d’amplada. En la cara no treballada es distingeixen 3 feixos, 
però no es conserva tot el cosit, fet que comporta que en molta part d’aquesta cara es vegi el farcit dels 
feixos.  

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. En la superfície es troben fibres de llenyosa adherides d’un color marronós més clar. Els 
extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

48,47 

19,42 

8,87 

Nre. feixos conservats 3 

Amplada feixos farcit 6 – 7 

Amplada puntades cosit 3,3 – 4,3  

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 400 – 500 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

        0                                                                   5 cm 
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10.3. Peça D98 JH-84/38 (3). Fragment de vora de cistell  
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 
determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de vora de cistell  
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una vora de cistell. No presenta curvatura hortizontal, però 
sí curvatura vertical amb la qual es pot inferir un diàmetre mínim que estaria estaria entre 160 –180mm. 
Es descarta que es tracti d’un fragment de base al no distingir-se puntades del cosit en el contorn de la 
peça. Presenta una longitud de 50,4mm i 15,26mm d’amplada, per 6,93mm de gruix. No es pot 
determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no tenir prou fragment de peça.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades i simples travessades sobreposades. Les puntades del cosit es troben en bones condicions 
de conservació, tot i que en certes parts el cosit no segueix un patró ordenat. Sembla que deuria portar 
una ànima, segurament un branquilló, actuant com a nervi del cosit. Les puntades del cosit li passen pel 
damunt, donant una vora acabada amb un grau de resistència més elevat. Tant en la cara treballada de 
la peça, com en la cara no treballada es poden distingir fins a 3 feixos amb una amplada d’entre 4,3 – 
5,7mm, amb una amplada de les filades del cosit d’entre 1,7 – 1,9mm. Tanmateix, en totes dues cares 
s’aprecia que el cosit va a parar a un extrem del feix posterior.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. En certes parts de la 
superfície de la peça s’han conservat fibres externes a la peça, d’un color marró ferroginós. Els extrems 
de la peça es troben esquinçats o tallats.  

 
 
 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

50,4 

15,26 

6,93 

Nre. feixos conservats 3 

Amplada feixos farcit 4,3 – 5,7 

Amplada puntades cosit 1,7 – 1,9 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) 160 – 180  

         0                                                                   5 cm 
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10.4. Peça D98 JH-84/38 (4). Fragment de base de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 

feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una base de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir un diàmetre mínim que estaria entre 120 – 140mm. 
Presenta una longitud de 72,8mm i 35,1 – 41,6mm d’amplada, per 8,46mm de gruix. La desigualtat en 
les mesures de l’amplada es deuen a que un extrem s’ha conservat més compactat que l’altre, creant 
diferència en aquesta mesura. Pel sentit que prenen els feixos del farcit es pot pensar que la peça 
presentaria una boca circular o ovalada.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
entrellaçades i molt espaiades, deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta 
manufactura produeix peces lleugeres i flexibles, segurament emprades per l’emmagatzemat 
d’aliments. Les puntades simples es troben fetes a distància, on una puntada busca el següent feix 
passant per la mateixa puntada anterior. En la cara treballada de la peça es poden distingir fins a 6 
feixos de gruixos semblants d’entre 5,1 – 6,6mm, amb algunes passades de les puntades del cosit, 
també amb gruixos semblants d’entre 3,8 – 6,6mm. Els feixos es conserven ben delimitats, tot i que el 
feix menor no es conserva en la seva forma original i, per això, la seva curvatura no es correspon amb la 
de la resta. En la cara no treballada els feixos no es delimiten amb claredat i en certes zones han perdut 
part del seu farcit. Es conserven poques puntades del cosit. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. En certes parts de la superfície es troben restes de sediment. Com a fet a destacar, la cara 
treballada conserva 2 granes de cereal adherides a la seva superfície. Els extrems de la peça es troben 
esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

72,8 

35,1 – 41,6  

8,46 

Nre. feixos conservats 6 

Amplada feixos farcit 5,1 – 6,6 

Amplada puntades cosit 3,8 – 6,6 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 120 – 140  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

    0                                                  5 cm 
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10.5. Peça D98 JH-84/38 (5). Fragment de base de cistell 
 
Fotografia  
 

  Cara treballada        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cara no treballada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55,68mm 

 

                   0                                                                                                                                 10 cm 
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Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’una base aplanada de cistell. Presenta una longitud de 
110,92mm i 73,3mm d’amplada, per 8,12mm de gruix. Pel sentit que prenen els feixos del farcit es pot 
pensar que la peça presentaria una base circular. Des del centre de confecció de la peça fins al seu 
extrem més distal, el radi més gran conservat fa 55,68mm; aquesta mesura permet inferir en que el 
diàmetre aproximat d’aquesta peça seria d’uns 111,36mm. No presenta curvatura vertical. Es 
distingeixen fins a 6 feixos de l’espiral cosida, amb una amplada d’entre 5,7 – 10,75mm i unes puntades 
del cosit amb una amplada d’entre 3,2 – 4,2. La variació en les amplades dels feixos s’aprecia a mesura 
que el cistell es va muntant i els farcits van augmentant d’amplada. Aquest fet es deu al creixement 
propi del cistell. En canvi, l’amplada de les puntades del cosit no presenta variacions i es manté 
uniforme. 

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades i simples no entrellaçades gens espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels 
feixos. Aquesta manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, 
segurament emprades per l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen 
patrons en forma de V, fent que la puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix 
posterior. Cal destacar que entre el segon i el tercer feix sembla que s’hi conservi part d’una branqueta 
en tot el volt de la base per fer més resistent aquesta zona de contacte. A partir del tercer feix no es pot 
descartar la idea que aquests feixos formessin part de les vores o parets del recipient, però que amb els 
processos post-deposicionals i el propi pes dels sediments acumulats hagin provocat que la peça no 
conservi curvatura vertical. En la cara treballada de la peça es distingeixen més puntades del cosit que 
en la cara no treballada de la peça i s’hi conserva completament el centre de confecció. No obstant, en 
les dues cares s’ha perdut part de les puntades del cosit i es distingeix el material del farcit dels feixos. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. En certes parts de la 
superfície es troben restes de sediment i creta. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

110,92 

73,3 

8,12 

Nre. feixos conservats 5 

Amplada feixos farcit 5,7 – 10,75 

Amplada puntades cosit 3,2 – 4,2 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 111,36 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 
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11. REGISTRE 11. Núm. referència inventari D98 JH-84/41 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de cistell indeterminat 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de cistell indeterminat que no presenta curvatura vertical, però sí curvatura horitzontal 
amb la qual es pot inferir un diàmetre mínim entre 420 – 500mm. No obstant, no es pot obviar la idea 
de que es tracti d’una nansa o pom de cistell o panera al no distingir-se puntades del cosit que 
sobresurtin pel damunt ni del feix superior, ni del feix inferior. Presenta una longitud de 56,24mm i 
23,81mm d’amplada, per 9,43mm de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de la 
peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit 
no es troben en bones condicions de conservació. Tant en la cara treballada de la peça, com en la cara 
no treballada es distingeixen fins a 3 feixos amb una amplada d’entre 8,91 – 11,09mm i unes 7 filades 
del cosit amb una amplada constant d’entre 5,1 – 5,6mm. El fragment conserva les filades del cosit molt 
ben definides i compactes. No obstant, en un dels extrems la peça ha perdut part del gruix dels seus 
feixos i aquests presenten una amplada menor. 

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, no sembla que estigui carbonitzat. En la Cara no treballada s’hi 
conserven restes d’algunes fibres soltes i creta. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

56,24 

23,81 

9,43 

Nre. feixos conservats 3 

Amplada feixos farcit 8,91 – 11,09 

Amplada puntades cosit 3,16 – 6,5 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 420 – 500  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

        0                                                             5 cm 
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12. REGISTRE 12. Núm. referència inventari D98 JH-85/28 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
Peça que pot tractar-se d’un 
fragment d’una base de cistell. No 
presenta curvatura vertical, però 
sí curvatura horitzontal amb la 
qual es pot inferir un diàmetre 
mínim de la base que estaria entre 
420 –460mm. Presenta una 
longitud de 86,94mm i 21,52mm 
d’amplada, per 8,59mm de gruix. 
67,92mm i 23,37mm d’amplada, 
per 6,11mm de gruix. Pel sentit 
que prenen els feixos del farcit es 
pot pensar que la peça presentaria 
una boca ovalada. 

 
Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 

travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit es 
troben en molt bones condicions de conservació. En la cara treballada de la peça es poden observar fins 
a 9 feixos, amb unes amplades variades d’entre 6,2 – 6,5mm, ja que a partir del cinquè feix no es 
conserven amb la seva forma original. Les puntades del cosit mantenen una amplada d’entre 2,98 – 
3,13mm, tot i que la peça ha perdut part de les puntades del cosit. La cara no treballada no es conserva, 
ja que només queda visible una capa de sediment i de creta. Segurament aquest fet es deu a que devia 
correspondre a la cara externa. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. En la cara no treballada de la peça s’hi conserva com a base una capa de sediment i creta. 
Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

86,94 

21,52 

8,59 

Nre. feixos conservats 9 

Amplada feixos farcit 6,2 – 6,5 

Amplada puntades cosit 2,98 – 3,13 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 420 – 460  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

  0                     5 cm 
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13. REGISTRE 13. Núm. referència inventari D02 KA-89/10  
 

El registre està format per 3 fragments de cistell indeterminat i 2 fragments de nansa o vora, els 
quals es passaran a descriure de manera separada. Per semblances en el gruix dels feixos, en les fibres 
de les puntades del cosit i en la seva textura es pot pensar que formessin part d’una mateixa peça. 

 
13.1. Peça D02 KA-89/10 (1). Fragment de cistell indeterminat 

 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 
determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de cistell indeterminat  
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tracta d’un fragment de cistell indeterminat que presenta curvatura horitzontal amb la qual es pot 
inferir que l’amplada aproximada estaria entre 180 – 220mm. No obstant, no es pot descartar la idea de 
que aquesta peça correspongui a una nansa o pom de cistell, ja que la peça també presenta curvatura 
vertical d’una amplada d’entre 220 – 260mm i no es distingeixen puntades del cosit que sobresurtin pel 
damunt dels extrems. Presenta una longitud de 47,23mm i 12,83mm d’amplada, per 5,63mm de gruix. 
Sembla que pel sentit que prenen els feixos la peça presentaria una boca més aviat ovalada.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit es 
troben en molt bones condicions de conservació. En la cara treballada de la peça es conserven les 
puntades del cosit en molt bon estat i es distingeixen fins a 2 feixos d’entre 5,59 – 6,92mm d’amplada, 
amb unes puntades de cosit constant d’entre 3,77 – 3,92mm d’amplada. En la cara no treballada no 
s’han conservat tant bé les puntades del cosit, i el farcit dels 2 feixos queda molt més a la vista. Tant en 
la cara treballada, com en la cara no treballada es pot apreciar que els feixos presenten diferències 
d’amplada, segons en quin extrem de la peça es trobin, segurament degut a que la peça ha perdut 
consistència en un dels seus extrems. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

47,23 

12,82 

5,63 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 5,59 – 6,92 

Amplada puntades cosit 3,77 – 3,92 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 180 – 220  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) 220 – 260  

0                             2 cm 
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13.2. Peça D02 KA-89/10 (2). Fragment de nansa o pom de cistell  
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
1 fragment de nansa o pom de cistell  
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La peça no presenta ni curvatura horitzontal, ni curvatura vertical. No obstant, podria tractar-se 
d’una nansa o pom de cistell al no distingir-se puntades del cosit que sobresurtin pel damunt ni del feix 
superior, ni del feix inferior. Presenta una longitud de 24,69mm i 8,02mm d’amplada, per 6,85mm de 
gruix.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral amb puntades simples no 
entrellaçades poc espaiades, no deixant entreveure gaire el material del farcit dels feixos. Es tracta d’un 
sol feix recobert i enfortit, al qual li han passat les puntades del cosit pel seu contorn en forma d’espiral. 
Aquesta manufactura serveix per produir peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, 
segurament emprades per sostindre les peces per un punt més resistent que la resta de la peça. En la 
cara treballada de la peça es conserven fins a 5 puntades del cosit d’entre 2,8 – 3,71mm d’amplada, 
recobrint un feix d’uns 8mm d’amplada. Les puntades no es conserven del tot juntes, fet que permet 
entreveure les fibres del farcit del feix. En la cara no treballada tan sols es distingeixen 2 filades del cosit 
senceres, ja que la resta queden tapades per una capa de sediments.   

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. La cara no treballada 
conserva en la seva majoria una capa de sediment compacta. Els extrems de la peça es troben 
esquinçats o tallats.  
 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

24,69 

8,02 

6,85 

Nre. feixos conservats 1 

Amplada feixos farcit 8,02 

Amplada puntades cosit 2,8 – 3,71 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

     0                                                    2 cm 
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13.3. Peça D02 KA-89/10 (3). Fragment de cistell indeterminat 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de de cistell indeterminat  
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es tracta d’un fragment de 
cistell indeterminat amb una curvtura vertical d’entre 60 – 100mm. Podria tractar-se d’una vora de 
cistell. Donada la seva semblança en la la tècnica de la manufactura emprada amb el fragment del 
registre 13.1., es pot pensar que aquesta peça formi part del mateix objecte. Presenta una longitud de 
27,48mm i 13,38mm d’amplada, per 6,92mm de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la 
boca de la peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos del farcit.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit es 
troben en molt bones condicions de conservació. En la cara treballada de la peça no s’han conservat 
tant bé les puntades del cosit, i el farcit dels 2 feixos queda molt més a la vista. Es distingeixen fins a 2 
feixos d’entre 6,22 – 7,67mm d’amplada, amb unes puntades de cosit constant d’entre 2,12 – 3,41mm 
d’amplada. En la cara no treballada es conserven moltes més puntades del cosit però es troben cobertes 
sota una capa de sediment i creta. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. La gran part de la cara no treballada es troba tapada per una capa de creta. Els extrems de 
la peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

27,48 

13,38 

6,92 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 6,22 – 7,67 

Amplada puntades cosit 2,12 – 3,41 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) 60 – 100  

   0                                     2 cm 
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13.4. Peça D02 KA-89/10 (4). Fragment de cistell indeterminat 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de cistell indeterminat 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Es tracta d’un fragment de cistell indeterminat amb curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir 

que l’amplada aproximada estaria entre 180 – 220mm. El fet que la peça presenti una curvatura vertical 
d’entre 160 – 200mm no deixa descartar la idea de que aquesta peça correspongui a una vora de cistell. 
Donada la seva semblança en la tècnica de la manufactura emprada amb el fragment del registre 13.1. i 
13.4., es pot pensar que aquesta peça formi part del mateix objecte. Presenta una longitud de 32,22mm 
i 12,22mm d’amplada, per 3,6mm de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de la 
peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos del farcit. La diferència en la mesura del gruix de la 
peça es deu a que en la cara no treballada s’aprecia com ha perdut part del farcit dels feixos i totes les 
filades del cosit. 

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit es 
troben en molt bones condicions de conservació. En la cara treballada de la peça es distingeixen fins a 3 
feixos d’entre 2,54 – 5,10mm d’amplada, amb unes puntades de cosit constant d’entre 2,46 – 3,29mm 
d’amplada. Només un dels 3 feixos no conserva la seva amplada original a l’haver perdut part del seu 
farcit. En la cara no treballada no s’han conservat les puntades del cosit i els feixos es troben poc 
delimitats. 

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. La gran part de la cara treballada es troba coberta per una capa de creta, mentre que la 
cara no treballada també té restes de creta i tan sols es distingeix el farcit dels feixos i s’hi troba 
adherida una fibra externa d’un color marronós clar. Els extrems de la peça es troben esquinçats o 
tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

32,22 

12,22 

3,6 

Nre. feixos conservats 3 

Amplada feixos farcit 2,54 – 5,10 

Amplada puntades cosit 2,46 – 3,29 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 180 – 220  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) 160 – 200  

   0                                    2 cm 
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13.5. Peça D02 KA-89/10 (5). Fragment de nansa o pom de cistell  
 
Fotografia  
 

      Cara treballada      Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 
determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de nansa o pom de cistell  
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La peça no presenta ni curvatura horitzontal, ni curvatura vertical. No obstant, podria tractar-se 

d’una nansa o pom de cistell o panera al no distingir-se puntades del cosit que sobresurtin pel damunt ni 
del feix superior, ni del feix inferior. Segurament es tracta d’un fragment del registre 13.2. donada la 
semblança en la tècnica de manufactura emprada. Presenta una longitud de 14,55mm i 6,01mm 
d’amplada, per 4,5mm de gruix.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral amb puntades simples no 
entrellaçades poc espaiades, no deixant entreveure gaire el material del farcit dels feixos. Es tracta d’un 
sol feix recobert i enfortit, al qual li han passat les puntades del cosit pel seu contorn en forma d’espiral. 
Aquesta manufactura serveix per produir peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, 
segurament emprades per sostindre les peces per un punt més resistent que la resta de la peça. En la 
cara treballada de la peça es conserva 1 puntada del cosit sencera i la resta de 4 puntades més, totes 
elles amb una amplada d’entre 2,2 – 3,3mm, recobrint un feix d’uns 6mm d’amplada. En la cara no 
treballada es distingeixen parts de les puntades del cosit i una puntada pel damunt del feix, en una 
posició que no és la seva original.   

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Els extrems de la 
peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

14,55 

6,01 

4,5 

Nre. feixos conservats 1 

Amplada feixos farcit 6 

Amplada puntades cosit 2,2 – 3,3 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

      0                                                                      2 cm 
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14. REGISTRE 14. Núm. referència inventari D/02 KC-90/6  
 

El registre està format per 2 fragments de base de cistell i 1 fragment de vora, els quals es passaran a 
descriure de manera separada. Per semblances en el gruix dels feixos, en les fibres de les puntades del 
cosit i en la seva textura es pot pensar que formessin part d’una mateixa peça. 

 
14.1. Peça D02 KC-90/6 (1). Fragment de base de cistell 

 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 

feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
Peça que pot tractar-se d’un 
fragment d’una base de cistell. No 
presenta curvatura vertical, però 
sí curvatura horitzontal amb la 
qual es pot inferir un diàmetre 
mínim que estaria entre 500 –
560mm. Presenta una longitud de 
81,90mm i 21,69mm d’amplada, 
per 6,15mm de gruix. Sembla que 
pel sentit que prenen els feixos la 
peça presentaria una boca més 
aviat ovalada.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit es 
troben en molt bones condicions de conservació. En aquesta peça les fibres del farcit del feix presenten 
una marcada torsió en la cara no treballada de la peça. En la cara treballada es distingeixen 4 feixos 
d’entre els 4,36 – 7,49mm d’amplada, feixos més aviat estrets que denoten un cosit premsat i 
compacte. Un dels 3 feixos ha perdut part de les seves puntades, deixant a la vista el farcit dels feixos. 
Les puntades del cosit tenen entre 1,43 – 2,23mm d’amplada, per tant, es tracta d’un material més 
estret. En la cara no treballada es poden apreciar els 4 feixos, però només 2 d’ells conserven gran 
quantitat de puntades del cosit, ja que els altres dos les han perdut. En aquesta cara s’aprecia com les 
fibres del farcit dels feixos presenten una marcada torsió cap a l’esquerra (torsió z).  

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

81,90 

21,69 

6,15 

Nre. feixos conservats 4 

Amplada feixos farcit 4,36 – 7,49 

Amplada puntades cosit 1,43 – 2,23 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 500 – 560  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

    0                                        5 cm 
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14.2. Peça D02 KC-90/6 (2). Fragment de base de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 
feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot i que la peça no presenta curvatura hortizontal, ni vertical, pot tractar-se d’un fragment d’una 
base de cistell, ja que segurament es tracta d’un fragment del registre 14.1., donada la semblança en la 
tècnica de manufactura emprada. Tanmateix, en un dels seus extrems, la peça presenta certa curvatura 
hortizontal que pot correspondre a la continuació del registre 14.1. Donada la seva semblança en la 
tècnica de la manufactura emprada  en el registre 14.1., es pot pensar que aquesta peça formi part del 
mateix objecte. Presenta una longitud de 59,75mm i 11,45mm d’amplada, per 6,73mm de gruix. Sembla 
que pel sentit que prenen els feixos la peça presentaria una boca més aviat ovalada.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades (?) poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta 
manufactura produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit 
no es troben conservades del tot, ja que en moltes parts es veu tan sols el farcit dels feixos. Tant en la 
cara treballada de la peça, com en la cara no treballada es distingeixen 2 feixos d’entre els 4,49 – 
6,69mm d’amplada, feixos més aviat estrets que denoten un cosit premsat i compacte. Però un dels dos 
feixos ha perdut part de la seva longitud, essent molt més curt que l’altre. Es conserven molt poques 
puntades del cosit, deixant a la vista el farcit dels feixos. Les puntades del cosit tenen entre 2,20 – 
2,92mm d’amplada, per tant, es tracta d’un material més estret.  

Descripció morfològica 
Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Els extrems de la 

peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

59,75 

11,45 

6,73 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 4,49 – 6,69 

Amplada puntades cosit 2,20 – 2,92 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

       0                                                                         5 cm 
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14.3. Peça D02 KC-90/6 (3). Fragment de vora de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres de les puntades del cosit, com les del farcit dels 
feixos han estat determinades a nivell específic. Les del cosit corresponen a Tilia sp., mentre que les dels 
feixos a fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de vora de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot i que aparentment la peça no presenti ni curvatura hortizontal, ni vertical, pot tractar-se d’un 
fragment de vora de cistell. Es descarta que es tracti d’un fragment de base al no distingir-se puntades 
del cosit com a mínim en un dels contorns de la peça. Donada la seva semblança en la tècnica de la 
manufactura emprada en el registre 14.1. i 14.2., es pot pensar que aquesta peça formi part de la vora 
del mateix objecte. Presenta una longitud de 31,34mm i 13,37mm d’amplada, per 6,36mm de gruix. No 
es pot determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no tenir prou fragment de peça.  

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit es 
troben en bones condicions de conservació. Tant en la cara treballada de la peça, com en la cara no 
treballada es poden distingir fins a 2 feixos amb una amplada d’entre 6,90 – 7,70 mm i amb una 
amplada de les filades del cosit d’entre 2,58 – 2,91mm. Tanmateix, en totes dues cares s’aprecia que el 
cosit va a parar a un extrem del feix posterior.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Els extrems de la 
peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

31,34 

13,37 

6,36 

Nre. feixos conservats 2 

Amplada feixos farcit 6,90 – 7,70  

Amplada puntades cosit 2,58 – 2,91 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

   0                                                       2 cm 
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15. REGISTRE 15. Núm. referència inventari D03 JH-88/5 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de base de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot i que la peça no presenta curvatura hortizontal, ni vertical, pot tractar-se d’un fragment d’una 
base de cistell, donada la semblança en la tècnica de manufactura emprada amb d’altres fragments de 
bases. Presenta una longitud de 33,68mm i 18,1mm d’amplada, per 4,86mm de gruix. No es pot 
determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos 
del farcit. 

 Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça és la d’espiral cosida amb puntades simples 
travessades poc espaiades, no deixant entreveure el material del farcit dels feixos. Aquesta manufactura 
produeix peces espesses i compactes, resistents i amb rigidesa, segurament emprades per 
l’emmagatzemat d’aliments. Existeixen puntades dobles que dibuixen patrons en forma de V, fent que la 
puntada del feix anterior quedi entremig de dues puntades en el feix posterior. Les puntades del cosit es 
troben en molt bones condicions de conservació. Tant en la cara treballada de la peça, com en la cara no 
treballada es distingeixen 3 feixos d’entre 6,24 – 6,78mm d’amplada, feixos més aviat estrets que 
denoten un cosit premsat i compacte. Les puntades del cosit tenen entre 2,13 – 2,62mm d’amplada, per 
tant, es tracta d’un material més estret. En la cara treballada no es conserven tantes puntades del cosit i 
el farcit dels feixos queda més a la vista. 

Descripció morfològica 
Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. Tant la cara 

treballada, com la cara no treballada conserven restes de sediment i creta. Els extrems de la peça es 
troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

33,68 

18,1 

4,86 

Nre. feixos conservats 3 

Amplada feixos farcit 6,24 – 6,78 

Amplada puntades cosit 2,13 – 2,62 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) No en té 

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

   0                                                     2 cm 
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16. REGISTRE 16. Núm. referència inventari D04 EJ-73/3  
 

El registre està format per 2 fragments de feixos de cistell, els quals es passaran a descriure de 
manera separada. Per semblances en el gruix dels feixos, en les fibres de les puntades del cosit i en la 
seva textura es pot pensar que formessin part d’una mateixa peça. 

 
16.1. Peça D04 EJ-73/3 (1). Fragment de feix de cistell 

 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 

determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  
 

Tipus d’objecte 
Fragment de feix de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’un feix de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir que l’amplada aproximada entre 140 – 160mm. Presenta 
una longitud de 56,10mm i 26,13mm d’amplada, per 9,20mm de gruix. No es pot determinar la forma 
que presentaria la boca de la peça al no distingir-se el sentit que formen els feixos del farcit. Tampoc té 
ben delimitats els feixos del farcit, ni les puntades del cosit. 

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça no és difícil de determinar donat l’estat de 
conservació, però es pensa que es tractaria de cistelleria d’esprial cosida amb puntades simples 
travessades (?). En la cara treballada de la peça es distingeix 1 feix, però la seva forma no es conserva en 
tot el seu recorregut, donant amplades desiguals. Es distingeixen fins a 5 filades del cosit d’una amplada 
d’entre 4,44 – 6,12mm. Tot i que el feix té una amplada 14,83mm, a l’amplada total de la peça de 
26,13mm s’hi arriba perquè hi ha sediment adherit en un dels costats. En la cara no treballada la seva 
conservació és escassa; es distingeixen alguns inicis de puntades de cosit, però la gran part de la cara no 
treballada la formen blocs compactes de sediment i només en un dels extrems s’entreveuen les fibres 
del farcit del feix.  

Descripció morfològica: conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença 
carbonitzat. En la superfície de la cara no treballada s’han conservat fibres externes a la peça, d’un color 
marronós clar, així com sediment compacte. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

56,10 

26,13 

9,20 

Nre. feixos conservats 1 

Amplada feixos farcit 14,83 

Amplada puntades cosit 4,44 – 6,12 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 140 – 160  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

   0                                        5 cm 
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16.2. Peça D04 EJ-73/3 (2). Fragment de feix de cistell 
 
Fotografia  
 

 Cara treballada       Cara no treballada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals. Tant les fibres del cosit, com les de la farcit dels feixos han estat 
determinades a nivell específic; es tracta de fibres de monocotiledònia.  

 
Tipus d’objecte 

Fragment de feix de cistell 
 

Descripció tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça que pot tractar-se d’un fragment d’un feix de cistell. No presenta curvatura vertical, però sí 
curvatura horitzontal amb la qual es pot inferir que l’amplada aproximada estaria entre 200 – 240mm. 
Segurament es tracta d’un fragment del registre 16.1., donada la semblança en la tècnica de 
manufactura emprada. Presenta una longitud de 55,40mm de longitud i 11,32mm d’amplada, per 
8,90mm de gruix. No es pot determinar la forma que presentaria la boca de la peça al no distingir-se el 
sentit que formen els feixos del farcit. Tampoc té ben delimitats els feixos del farcit, ni les puntades del 
cosit. 

Tipus de confecció: la tècnica de confecció de la peça no es pot determinar al no conservar-se cap 
puntada del cosit. En la cara treballada de la peça es distingeix 1 feix, però la seva forma no es conserva 
en tot el seu recorregut, donant amplades desiguals. No es distingeix cap filada del cosit. Tot i que el feix 
té una amplada 8,92mm, a l’amplada total de la peça de 11,32mm s’hi arriba perquè hi ha sediment 
adherit en un dels costats. La conservació de la cara no treballada és escassa; es distingeixen alguns 
inicis de puntades de cosit, però la gran part de la cara no treballada la formen blocs compactes de 
sediment i només en un dels extrems s’entreveuen les fibres del farcit del feix.  

 
Descripció morfològica 

Conserva un color marronós fosc, to adquirit per estar en aparença carbonitzat. En la superfície de la 
cara no treballada s’han conservat fibres externes a la peça, d’un color marronós clar, així com sediment 
compacte. Els extrems de la peça es troben esquinçats o tallats.  

 

Mesures (mm) 

Longitud 
Amplada  
Gruix   

55,40 

11,32 

8,90 

Nre. feixos conservats 1 

Amplada feixos farcit 8,92 

Amplada puntades cosit No s’aprecia 

Curvatura horitzontal (amplada aproximada base) 200 – 240  

Curvatura vertical (amplada aproximada boca) No en té 

        0                                                                    5 cm 
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ANNEX III. LES IMPRESSIONS I REPLICATS 

EXPERIMENTALS DE LA COVA FONDA 
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ANNEX III – Conjunt d’impressions i replicats experimentals de Cova Fonda 
 
Part 1. Conjunt d’impressions de la Cova Fonda 
 
 

1. REGISTRE  1. Núm. referència inventari 25 

 
Fotografia  

 
 
   
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció del suport ceràmic 

Fragment d’una base ceràmica plana. 
 
Localització de les impressions 

Cara externa de la base, cobrint part de la superfície conservada. 
 
Descripció tècnica i morfològica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es tracta d’un fragment de ceràmica amb una impressió en el sector de recolzament. La imatge 
negativa del cistell no s’aprecia clarament, per la qual cosa no és possible determinar la tècnica 
emprada. El diàmetre mínim del cistell és de 16 mm. S’entreveuen dos feixos de l’espiral conservats, 
però no les puntades. 

Mesures (mm) 

Longitud 42 

Amplada  recolzament 16 

Amplada mínima feix - 

Amplada màxima feix - 

Amplada mínima puntada - 

Amplada màxima puntada - 

   0                              2 
cm 
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2. REGISTRE 2. Núm. referència inventari 28 

 
Fotografia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripció del suport ceràmic 

Fragment d’una base ceràmica plana. 
 
Localització de les impressions 

Cara externa de la base, cobrint pràcticament tota la superfície conservada. 
  
Descripció tècnica i morfològica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es tracta d’un fragment de ceràmica amb una impressió en el sector de recolzament. La imatge 

negativa està molt marcada i es distingeixen tres feixos que corresponen a l’espiral i les puntades del 
cosit. L’amplada dels feixos es situa entre 7,4 i 9,1 mm, mentre que l’amplada de les puntades oscil·la 
entre 2,2 i 3,9 mm. El diàmetre mínim del cistell és de 77,13 mm. Els negatius de les puntades estan ben 

Mesures (mm) 

Longitud 45 

Amplada  recolzament 36 

Amplada mínima feix 7,4 

Amplada màxima feix 9,1 

Amplada mínima puntada 2,2 

Amplada màxima puntada 3,9 

   0                              2 cm 
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definits i presenten la superfície llisa. El negatiu dels feixos no es troba tan marcat, tot i que és possible 
apreciar que existeix separació entre ells. Aquest fet pot ser degut a un espaiat de l’espiral obert.  

Hipòtesi de la tècnica cistellera 
Es tracta d’una peça elaborada amb la tècnica de l’espiral cosida amb puntades relativament separades i 
amples. Podria tractar-se de puntades intrincades entrellaçades o no entrellaçades, ja que entre els 
feixos es crea una separació considerable. La separació entre els feixos és notable, però no en forma de 
cresta pronunciada. 
 

Hipòtesi matèria primera 
No s’aprecia cap traça de la matèria primera emprada pels feixos. El negatiu llis de la puntada fa pensar 
amb un element de superfície llisa i ample, que podria ser la part interna d’una escorça d’arbre o arbust. 
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3. REGISTRE 3. Núm. referència inventari 13713 

 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció del suport ceràmic 
Fragment d’una base ceràmica plana. 

 
Localització de les impressions 

Cara externa de la base, cobrint part de la superfície conservada. 
  
Descripció tècnica i morfològica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mesures (mm) 

Longitud 75 

Amplada  recolzament 67 

Amplada mínima feix 8,9 

Amplada màxima feix 9,9 

Amplada mínima puntada 3,5 

Amplada màxima puntada 5,6 

 0                                                                  5 cm 
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Es tracta d’un fragment de ceràmica amb una impressió en el sector de recolzament. La imatge 
negativa està molt marcada i es distingeixen tres feixos que corresponen a l’espiral  i les puntades del 
cosit. L’amplada dels feixos es situa entre 8,9 i 9,9 mm, mentre que l’amplada de les puntades oscil·la 
entre 3,5 i 5,6  mm. El diàmetre mínim de l’espiral és de 95 mm. Els negatius de les puntades estan ben 
definits i presenten la superfície llisa. El negatiu dels feixos no es troba tan marcat, tot i que és possible 
apreciar que existeix separació entre ells. Aquest fet pot ser degut a un espaiat de l’espiral obert. Es 
pensa que la peça ceràmica podria ser de gran format, ja que l’últim feix conservat es troba 
profundament marcat, deixant una cresta pronunciada en la vora de la base de la ceràmica.  

Hipòtesi de la tècnica cistellera 
Es tracta d’una peça elaborada amb la tècnica de l’espiral cosida amb puntades sense gaire separació 
entre elles i amples. Podria tractar-se de puntades intrincades entrellaçades o no entrellaçades, ja que 
entre els feixos es crea una separació. La separació entre els feixos és notable, però no en forma de 
cresta pronunciada. 
 

Hipòtesi matèria primera 
No s’aprecia cap traça de la matèria primera emprada pels feixos. El negatiu llis de la puntada fa pensar 
amb un element de superfície llisa i ample, que podria ser la part interna d’una escorça d’arbre o arbust. 
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4. REGISTRE 4. Núm. referència inventari 13718 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descripció del suport ceràmic 

Fragment d’una base ceràmica plana. 
 
Localització de les impressions 

Cara externa de la base, cobrint part de la superfície conservada. 
  
Descripció tècnica i morfològica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Es tracta d’un fragment de ceràmica amb una impressió en el sector de recolzament. La imatge 

negativa està poc marcada i es distingeixen tres feixos que corresponen a l’espiral i les puntades del 

Mesures (mm) 

Longitud 160 

Amplada  recolzament 150 

Amplada mínima feix 8,7 

Amplada màxima feix 9,5 

Amplada mínima puntada 2,3 

Amplada màxima puntada 3,9 

0                  5 cm 
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cosit. L’amplada dels feixos es situa entre 8,7 i 9,5 mm, mentre que l’amplada de les puntades oscil·la 
entre 2,3 i 3,9 mm. El diàmetre mínim de l’espiral és de 141 mm. Els negatius de les puntades estan ben 
definits i presenten la superfície llisa. El negatiu dels feixos no es troba tan marcat, per la qual cosa no és 
possible determinar l’espaiat de l’espiral ni la separació entre els feixos.  

Hipòtesi de la tècnica cistellera 
Es tracta d’una peça elaborada amb la tècnica de l’espiral cosida amb puntades relativament separades i 
amples. Podria tractar-se de puntades simples entrellaçades, ja que les puntades es conserven 
paral·leles entre elles i amb poca separació. 
 

Hipòtesi matèria primera 
No s’aprecia cap traça de la matèria primera emprada pels feixos. El negatiu llis de la puntada fa pensar 
amb un element de superfície llisa i ample, que podria ser la part interna d’una escorça d’arbre o arbust. 
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5. REGISTRE 5. Núm. referència inventari 13736 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció del suport ceràmic 

Fragment d’una base ceràmica plana. 
 
Localització de les impressions 

Cara externa de la base, cobrint tota la superfície conservada. 
  
Descripció tècnica i morfològica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es tracta d’un fragment de ceràmica amb una impressió en el sector de recolzament. La imatge 

negativa està molt marcada i es distingeixen sis feixos que corresponen a l’espiral i les puntades del 
cosit. L’amplada dels feixos es situa entre 8,8 i 12,8 mm, mentre que l’amplada de les puntades oscil·la 
entre 2,9 i 4,1 mm. El diàmetre mínim del cistell és de 176 mm. Els negatius de les puntades estan ben 
definits i presenten la superfície llisa, amb marca d’estrenyiment a l’unir-se amb el feix posterior. No 
existeix separació entre les puntades. El negatiu dels feixos també es troba ben marcat, deixant crestes 
pronunciades entre ells, però de poca separació. Aquest fet pot ser degut a un espaiat de l’espiral obert 
– tancat.  

Mesures (mm) 

Longitud 130 

Amplada  recolzament 66 

Amplada mínima feix 8,8 

Amplada màxima feix 12,8 

Amplada mínima puntada 2,9 

Amplada màxima puntada 4,1 

0                                           5 cm 
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Hipòtesi de la tècnica cistellera 
Es tracta d’una peça elaborada amb la tècnica de l’espiral cosida amb puntades juntes i atapeïdes. 
Podria tractar-se de puntades intrincades entrellaçades o no entrellaçades, ja que entre els feixos es 
crea una separació. El solc format és en forma de cresta pronunciada, que indica separació entre ells. 
 

Hipòtesi matèria primera 
S’aprecien característiques de la matèria primera emprada pels feixos, amb marques horitzontals a les 
puntades. Podria tractar-se d’un reompliment fet amb tiges de (joncs, càrex, palla, etc). El negatiu llis de 
la puntada fa pensar amb un element de superfície llisa i ample, que podria ser la part interna d’una 
escorça d’arbre o arbust. No obstant, la marca d’estrenyiment de les puntades pot indicar l’ús 
d’espècies herbàcies, les quals permeten més mal·leabilitat i no tanta rigidesa en les puntades. 
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6. REGISTRE 6. Núm. referència inventari 13949 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció del suport ceràmic 

Fragment d’una base ceràmica plana. 
 
Localització de les impressions 

Cara externa de la base, cobrint pràcticament tota la superfície conservada. 
  
Descripció tècnica i morfològica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es tracta d’un fragment de ceràmica amb una impressió en el sector de recolzament. La imatge 

negativa està molt marcada i es distingeixen dos feixos que corresponen a l’espiral i les puntades del 
cosit. L’amplada dels feixos es situa entre 9,8 i 11,7 mm, mentre que l’amplada de les puntades oscil·la 
entre 2,1 i 4,5 mm. El diàmetre mínim del cistell és de 123,48 mm. Els negatius de les puntades estan 
ben definits i presenten la superfície llisa. El negatiu dels feixos també es troba ben marcat, amb 
separació entre ells. Aquest fet pot ser degut a un espaiat de l’espiral obert. 

 

Mesures (mm) 

Longitud 92 

Amplada  recolzament 25 

Amplada mínima feix 9,8 

Amplada màxima feix 11,7 

Amplada mínima puntada 2,1 

Amplada màxima puntada 4,5 

0                                        5 cm 
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Hipòtesi de la tècnica cistellera 
Es tracta d’una peça elaborada amb la tècnica de l’espiral cosida amb puntades relativament separades i 
amples. Podria tractar-se de puntades intrincades entrellaçades no entrellaçades, ja que entre els feixos 
es crea una separació. El solc format és en forma de cresta pronunciada, que indica separació entre ells. 
 

Hipòtesi matèria primera 
No s’aprecia cap traça de la matèria primera emprada pels feixos. El negatiu llis de la puntada fa pensar 
amb un element de superfície llisa i ample, que podria ser la part interna d’una escorça d’arbre o arbust. 
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7. REGISTRE 7. Núm. referència inventari 13950 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció del suport ceràmic 

Fragment d’una base ceràmica plana. 
 
Localització de les impressions 

Cara externa de la base, cobrint pràcticament tota la superfície conservada. 
  
Descripció tècnica i morfològica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesures (mm) 

Longitud 143 

Amplada  recolzament 63 

Amplada mínima feix 11 

Amplada màxima feix 11,7 

Amplada mínima puntada 2 

Amplada màxima puntada 4 

0                          5 cm 
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Es tracta d’un fragment de ceràmica amb una impressió en el sector de recolzament. La imatge 
negativa està poc marcada i es distingeixen dos feixos que corresponen a l’espiral i les puntades del 
cosit. L’amplada dels feixos es situa entre 11 i 11,7 mm, mentre que l’amplada de les puntades oscil·la 
entre 2 i 4  mm. El diàmetre mínim de l’espiral és de 164,91 mm. Els negatius de les puntades estan semi 
definits i presenten la superfície llisa. El negatiu dels feixos es troba poc marcat. No és possible 
determinar l’espaiat de l’espiral. S’aprecia un marcat relativament profund del feix, deixant una cresta 
bastant pronunciada en la vora de la base de la ceràmica. En la paret del recipient es conserven 
decoracions impreses, fetes amb els dits, creant crestes verticals. 

Hipòtesi de la tècnica cistellera 
Es tracta d’una peça elaborada amb la tècnica de l’espiral cosida amb puntades sense gaire separació 
entre elles i amples. Podria tractar-se de puntades intrincades entrellaçades o no entrellaçades, ja que 
entre els feixos es crea una separació. El solc creat és en forma d’una cresta pronunciada i ben marcada, 
que indica separació entre ells.  
 

Hipòtesi matèria primera 
No s’aprecia cap traça de la matèria primera emprada pels feixos. El negatiu llis de la puntada fa pensar 
amb un element de superfície llisa i ample, que podria ser la part interna d’una escorça d’arbre o arbust. 
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8. REGISTRE 8. Núm. referència inventari 13951 
 
Fotografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció del suport ceràmic 

Fragment d’una base ceràmica plana. 
 
Localització de les impressions 

Cara externa de la base, cobrint pràcticament tota la superfície conservada. 
  
Descripció tècnica i morfològica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es tracta d’un fragment de ceràmica amb una impressió en el sector de recolzament. La imatge 

negativa està ben marcada i es distingeixen tres feixos que corresponen a l’espiral i les puntades del 
cosit. L’amplada dels feixos es situa entre 9,5 i 12,5 mm, mentre que l’amplada de les puntades oscil·la 

Mesures (mm) 

Longitud 82 

Amplada  recolzament 57 

Amplada mínima feix 9,5 

Amplada màxima feix 12,5 

Amplada mínima puntada 3,6 

Amplada màxima puntada 4,6 

  0                                                                             5 cm 
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entre 3,6 i 4,6 mm. El diàmetre mínim del cistell és de 151 mm. Els negatius de les puntades estan ben 
definits i presenten la superfície llisa. El negatiu dels feixos no es troba tan marcat, tot i que és possible 
apreciar que existeix separació entre ells. Aquest fet pot ser degut a un espaiat de l’espiral obert.  

Hipòtesi de la tècnica cistellera 
Es tracta d’una peça elaborada amb la tècnica de l’espiral cosida amb puntades relativament separades i 
amples. Podria tractar-se de puntades intrincades entrellaçades o no entrellaçades, ja que entre els 
feixos es crea una separació considerable. La separació entre els feixos és notable, però no en forma de 
cresta pronunciada. 
 

Hipòtesi matèria primera 
No s’aprecia cap traça de la matèria primera emprada pels feixos. El negatiu llis de la puntada fa pensar 
amb un element de superfície llisa i ample, que podria ser la part interna d’una escorça d’arbre o arbust. 
No obstant, la marca d’estrenyiment de les puntades pot indicar l’ús d’espècies herbàcies, les quals 
permeten més mal·leabilitat i no tanta rigidesa en les puntades. 
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Part 2. Impressions experimentals de peces de cistelleria en argila 
 

1. RÈPLICA 1. 
 

 
Fotografia rèplica cistelleria          Fotografia impressió sobre argila 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció tècnica de la rèplica 
 

Tècnica Espiral cosida amb puntada simple entrellaçada 
Matèria vegetal Puntada Fulla de palmera americana nana 

Feix Restes variades de palla de cereal (gramínies) 
Utillatge Agulla de fusta o metall 
Cara treballada i no treballada No hi ha diferències, excepte l’obliqüitat de la puntada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0                                  10 cm 
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2. RÈPLICA 2. 
 

 
Fotografia rèplica cistelleria Fotografia impressió sobre argila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descripció tècnica de la rèplica 
 

Tècnica Espiral cosida amb puntada simple entrellaçada 
travessada 

Matèria vegetal Puntada Tija de càrex 
Feix Restes variades de palla de cereal (gramínies) 

Utillatge - 
Cara treballada i no treballada No hi ha diferències, excepte l’obliqüitat de la puntada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0                                  10 cm 

 



370 
 

3. RÈPLICA 3. 
 
 

Fotografia rèplica cistelleria Fotografia impressió sobre argila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Descripció tècnica de la rèplica 
 

Tècnica Espiral cosida amb puntada intrincada entrellaçada 
Matèria vegetal Puntada Espart sec picat 

Feix  Espart sec sense picar 
Utillatge Agulla de fusta o metall 
Cara treballada Solc en forma de cresta amb punxa 
Cara no treballada Solc en forma de cresta difuminada 

 

0                                  10 cm 

 

Cara treballada 

Cara no treballada 
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4. RÈPLICA 4. 
 
 

Fotografia rèplica cistelleria Fotografia impressió sobre argila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Descripció tècnica de la rèplica 
 

Tècnica Espiral cosida amb puntada intrincada entrellaçada 
Matèria vegetal Puntada Escorça de branques de roure en la part central de la 

peça i escorça d’esbarzer en la part més externa  
Feix  Fulla de palmera americana nana 

Utillatge - 
Cara treballada i no treballada No hi ha diferències 

 
 
 
 

 

 

 

 

0                                  10 cm 
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5. RÈPLICA 5. 
 
 

Fotografia rèplica cistelleria Fotografia impressió sobre argila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descripció tècnica de la rèplica 
 

Tècnica Espiral cosida amb puntada intrincada no entrellaçada 
Matèria vegetal Puntada Escorça de glicina  

Feix  Espart sec picat 
Utillatge -  
Cara treballada i no treballada No hi ha diferències 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

0                                  10 cm 
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6. RÈPLICA 6. 
 
 

Fotografia rèplica cistelleria Fotografia impressió sobre argila 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descripció tècnica de la rèplica 
 

Tècnica Espiral cosida amb puntada intrincada no entrellaçada 
Matèria vegetal Puntada Tija floral de càrex 

Feix  Espart  
Utillatge Agulla de fusta o metall 
Cara treballada i no treballada No hi ha diferències 

 
 

 

 

 

 

0                                  10 cm 
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7. RÈPLICA 7. 
 
 

Fotografia rèplica cistelleria Fotografia impressió sobre argila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descripció tècnica de la rèplica 

 

Tècnica Espiral cosida amb puntada intrincada no entrellaçada 
Matèria vegetal Puntada Espart  

Feix  Espart  
Utillatge Agulla de fusta o metall 
Cara treballada i no treballada No hi ha diferències 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0                                  10 cm 

 



375 
 

8. RÈPLICA 8. 
 
 

Fotografia rèplica cistelleria Fotografia impressió sobre argila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descripció tècnica de la rèplica 
 

Tècnica Espiral cosida amb puntada simple entrellaçada 
Matèria vegetal Puntada Espart  

Feix  Espart  
Utillatge Agulla de fusta o metall 
Cara treballada i no treballada No hi ha diferències, excepte l’obliqüitat de la puntada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0                                  10 cm 
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ANNEX IV. CONJUNT DE CORDERIA DE LA COVA DES 

PAS 
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ANNEX IV – Conjunt de corderia de la Cova des Pas      
   

1. REGISTRE 1. Núm. referència inventari s/n, 6K 
 
El registre està format per 1 fragment de sudari i 4 fragments de restes informes. Tot seguit es 
descriuran els fragments dins la categoria de resta informe. 
 
Fotografia registre 1.2. 
 
   Anvers           Revers 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determinen com a 4 fragments de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment major conserva 
una longitud de 17,6 mm, una amplitud de 9 mm i un gruix de 5,6 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc, lleugerament ferruginós. Tanmateix, el fragment més gros 
apareix acompanyat per restes de micro fauna. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, 
mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes no han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,6 – 2,5  

17,6 – 10,5  
9 – 8,4  

Nre. restes 4 

   0                  2 cm 
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2. REGISTRE 2. Núm. referència inventari s/n, 10K, Ind. 47 
 
El registre està format per 4 fragments de sudari i per 3  fragments de cordill torçats cap a l’esquerre 
(torsió z). Tot seguit es descriuran els fragments dins la categoria de cordill. 
 
Fotografia registre 2.2. 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals  
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) que encara conserven la forma original de la 
fibra. Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió en sentit z, ja que segurament 
formarien part d’una mateixa corda fina i prima, de torsió S. Es distingeixen clarament les l ínies de 
divisió de les fibres. 
El seu angle de  torsió  de 5° és molt suau. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 
fragments de cordill prims. Un d’ells s’aprecia lleugerament més llarg que els altres (el fragment major 
té una longitud de 25,6 mm per un gruix de 4,2 mm).  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Les restes es troben disgregades i desfilades; en molts casos les fibres es troben 
soltes. Els seus extrems es troben esfilagarçats. La superfície presenta un aspecte llis. Les restes no han 
sigut restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

4,2 – 4  
25,6 

Nre. restes 3 
Angle torsió 5 

        0                                     2 cm 
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3. REGISTRE 3. Núm. referència inventari s/n, 7K, Ind. 33 
 
El registre està format per 3 ossets i per 6  fragments de fibra. Tot seguit es descriuran els fragments 
dins la categoria de fibra. 
 
Fotografia registre 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals  
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragments de fibra que presenten una lleugera torsió en cap al l’esquerre (torsió z), conservant la seva 
forma original. En part d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa 
podria explicar-se pel fet de que formaven part d’una peça major. 
 Són fragments petits que mesuren 20,55 mm de longitud per 1,8 – 1,6 mm de gruix. Considerats dins 
la categoria de fibres soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis. Les restes no han sigut restaurades. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

1,8 – 1,6 

20,55 
Nre. restes 6 

Nre. torsions / cm - 

                    0                                                                            2 cm 
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4. REGISTRE 4. Núm. referència inventari s/n, 8J, R. 216 
 
El registre està format per 5 fragments de corda trenada. 
 
Fotografia registre 4. 
 
Anvers     Revers 

  
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals.  
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de corda trenada formades per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió d’entre 15° – 20° s’estima 
que la peça té una rigidesa de torsió  mitjana. Dels 5 fragments de corda, 3 d’elles es presenten unides 
en una peça compacta per una mescla de sediment i restes de sudari. 
La corda trenada més llarga té una longitud de 68,1  mm, mentre que la corda trenada amb més 
amplitud medeix 14,6 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les 
diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 

Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar lleugerament ferruginós, però la seva superfície es presenta 
amb taques de guix provinent de la cova, així com també restes de sediments i sudari. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva 
sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

7,9 

6,8 – 5,9 
68,1 – 29,5 

14,6 – 8,9 
Nre. restes 5 

Nre. cordills 3 – ply   
Angle torsió 15 – 20  

 0                    5 cm 
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5. REGISTRE 5. Núm. referència inventari s/n, 8J, R. 158 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 5. 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals  
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió 
simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 
39,3 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 4,1 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions 
per centímetre és de 0,75; amb un gruix d’uns 7,2 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, de torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que en un dels fragments s’aprecien rugositats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,2 
4,1 

39,3 
Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply   

Nre. torsions / cm 0,75 
Angle torsió 10 

                0                                                                       2 cm 
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6. REGISTRE 6. Núm. referència inventari s/n, Ind. 41 
 
El registre està format per 5 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z).  
 
Fotografia registre 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçacts cap a l’esquerre (torsió z) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) que encara conserven la forma original de la 
fibra. No tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió en sentit z (només en 3 casos 
s’aprecia la torsió). Tanmateix, es pensa que les 5 restes podrien pertànyer a una mateixa peça, 
segurament a una corda trenada. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. No 
s’aprecia el seu angle de torsió. 
 Aquest registre està format pel que es determinen com a 5  fragments de cordill per ser fragments de 
més de 10 mm. El fragment major té una longitud de 21,8 mm per un gruix de 5,1 mm.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Les restes es troben compactes i semi torcides. Els seus extrems es troben tallats 
o esquinçats i la seva superfície presenta un aspecte llis. Les restes no han sigut restaurades. 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

5,1 – 4,2 

21,8 – 10,6 
Nre. restes 5 
Angle torsió No s’aprecia 

             0                                                        2 cm 
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7. REGISTRE 7. Núm. referència inventari s/n, 7H 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada. 
 
Fotografia registre 7. 
 
Anvers                                                                        Revers 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida. No s’aprecia cap tipus de torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 20° s’estima 
que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. En un dels dos extrems, la corda no conserva part de les 
fibres dels seus cordills, fet que provoca que la trena quedi poc compacta. La corda trenada té una 
longitud de 45,4  mm, amb una amplitud d’entre 13 – 12,4 mm i un gruix de 4,3 mm. Els cordills 
medeixen aproximadament 5,8 mm. L’oscil·lació entre  les mesures d’amplitud de la trena i dels 
cordills, pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc lleugerament ferruginós i la seva superfície es presenta amb 
restes de sediment. La seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o 
esquinçats.  

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,3 
5,8 

45,5 
13 – 12,4 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20  
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8. REGISTRE 8. Núm. referència inventari s/n  
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 8. 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. El seu angle de torsió d’entre 10° - 15° és suau – mitjà i la corda és 
d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una 
longitud de 31,6 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 2,9 mm de gruix. S’estima que el nombre 
de torsions per centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 2,9 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau 
– mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda molt fina i prima, de torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar amb certes taques de guix provinents de la cova. Els seus 
extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que en un dels 
fragments s’aprecien rugositats. Les restes no han estat restaurades.  
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,1 
2,9 
31,6 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 10 - 15 

                0                                                                2 cm 
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9. REGISTRE 9. Núm. referència inventari s/n, 8J, R. 187 
 
El registre està format per 8 fragments de sudari, 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió 
z) i 1 fragment de corda trenada. Tot seguit es descriuran, de forma separada, el fragment de cordill i 
el fragment de corda trenada. 
 
9.2. Peça 9. Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z)  

 
Fotografia registre 9.2. 

  
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). Es distingeixen clarament les línies de divisió de 
les fibres. En una meitat del a peça les fibres es troben paral·leles entre sí, mentre que en l’altra meitat 
les fibres estan desagrupades i col·locades en superposició. Té l’aparença de pertànyer a una peça més 
gran, una corda trenada. Presenta una longitud de 27,3 mm per un gruix de 6,3 mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós, amb restes de sediment de la cova. Els seus extrems es troben 
esquinçats. La seva textura és rugosa i aspre al tacte. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de 
restauració. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

6,3 

27,3 
Nre. restes 1  

Angle de torsió - 

                0                                                                  2 cm 
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9.3. Peça 9. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 9.3. 
 
Anvers       Revers 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada format per tres cordills (3-ply). En part de la peça els cordills conserven 
una forma definida, però en l’altra part només en resta un dels 3 cordills. No s’aprecia cap torsió  en 
els cordills. Amb un angle de torsió d’entre 10° – 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió 
mitjana. En un dels dos extrems, la corda no conserva part de les fibres dels seus cordills, fet que 
provoca que la trena acabi en 3-ply.  
 
La corda trenada té una longitud de 69,1  mm, una amplitud de 16,2 mm i un gruix de 5,8 mm. El gruix 
dels cordills està comprès entre 7,1 – 5,8 mm. L’oscil·lació entre la mesura d’amplitud de la trena i la 
mesura de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc amb restes de sediment de la cova. Els seus extrems es troben 
esquinçats. La seva textura és rugosa i aspre al tacte. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de 
restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,8 
7,1 – 5,8 

69,1 
16,2 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 10 - 20 
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10. REGISTRE 10. Núm. referència inventari s/n, 8J, R. 217 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe, 4 fragments de fibra i 5 fragments de corda 
trenada.  
 
10.1. Peça 10. Fragment de resta informe 

 
Fotografia registre 10.1. 
 
Anvers               Revers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. En part de 
la resta s’aprecia una lleugera superposicó de fibres, per la qual cosa és possible pensar que formaria 
part d’una resta més gran, com una corda trenada. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, 
així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. La peça fa 16,7 
mm de longitud, 111,6 mm d’amplitud i 3,5 mm de gruix. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Té un color marronós fosc, lleugerament ferruginós. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte rugós i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten 
tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

3,5 

16,7 
11,6 

Nre. restes 1 

                0                                                               2 cm 
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10.2. Peça 10. Fragments de fibra 
 
Fotografia registre 10.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 

 
Fragments de fibra que presenten una lleugera torsió cap a la dreta (torsió s). Són fragments petits 
que mesuren 16,7 – 8,8 mm de longitud per 1,3 mm de gruix. Considerats dins la categoria de fibres 
soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc i la superfície es presenta amb restes de sediment. Els seus 
extrems es troben esquinçats o tallats. Les restes han sigut restaurades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

1,3 
16,7 – 8,8 

Nre. restes 4 
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10.3. Peça 10. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 10.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de corda trenada formades per tres cordills (3-ply), tot i que en algunes peces els cordills no 
conserven una forma definida o s’han perdut part dels cordills. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb 
un angle de torsió d’entre 20° – 25° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. En part dels 
extrems, les cordes no conserven part de les fibres dels seus cordills, fet que provoca que les trenes 
quedin poc compactes o que no finalitzin en 3-ply. La corda trenada més llarga té una longitud de 40,5  
mm, mentre que la corda trenada amb més amplitud medeix 17,3 mm. Els cordills tenen un gruix 
d’entre 8 – 5,2 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les 
diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc lleugerament ferruginós, però la seva superfície es presenta 
amb restes de sediment provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte aspre i 
rugós al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un 
procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

6,9 – 3,7 

8 - 5,6 / 6,3 - 5,2 
40,5 - 36 
17,3 - 13,4 / 11,5 - 8,5 

Nre. restes 5 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 - 25 
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11. REGISTRE 11. Núm. referència inventari s/n, 8J, R. 290 
 
El registre està format per 2 manyocs de cabell. 
 
Fotografia registre 11. 

 

 
 
Espècie utilitzada 
Cabell humà 
 
Tipus d’objecte 
Manyocs del que sembla cabell 
 
Descripció tècnica  
 

 

 

 

Aquest registre està format pel que es determina com a cabell humà en forma de dos manyocs. El seu 
estat de conservació és òptim, tot i que han perdut una part important de la seva flexibilitat. Al tacte o 
al seu maneig s’aprecia la seva fragilitat al ser extremadament trencadís.  

El seu color és marronós clar tirant a grisós i la seva superfície ve acompanyada de restes de sediment i 
de micro fauna de la cova, així com també dipositacions de guix que confereix a les mostres una 
tonalitat clara. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

 

Mesures (mm) 

Longitud  
Amplitud 
Gruix  

47,1 - 43  
53 - 29 

No s’aprecia 
Nre. restes 2 

       0                                                                                 5 cm 
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12. EGISTRE 12. Núm. referència inventari 38, 9I 
 
El registre està format per 2 fragments de nus. 
 
Fotografia registre 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de nus 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Es tracta d’uns fragments de nus, dels quals es distingeixen les fibres que el formen. No s’observa cap 
torsió en les fibres, ni cap tractament previ. Tampoc no s’aprecia el nombre d’elements que formen els 
nusos. Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquestes peces es definirien com 
a nusos de de pom, els quals són nusos per formar un final de botó a la corda i evitar així que aquesta 
es desfaci o s’esfilagarsi, per proporcionar un agafador o per aturar la corda quan passa a través 
d’algun objecte. En aquests dos nusos, la funció segurament seria per proporcionar alguna mena 
d’agafador. El nus de menor tamany ha perdut part de la seva llaçada, fet pel qual el nus queda 
incomplet.  
S’ha mesurat la longitud en 30,9 – 18,9 mm de llarg, el gruix en 10,7 – 10,5 mm i l’amplitud en 20,1 – 
19,3 mm. Es tracta de peces de petit tamany, segurament per a subjectar objectes de pes lleuger. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis. Les peces no han patit un procés de 
restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

10,7 - 10,5  
30,9 – 18,9 

20,1 - 19,3 
Nre. restes 2 

               0                                                           2 cm 



393 
 

13. REGISTRE 13. Núm. referència inventari 79, 9H 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 13. 

 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En els seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, fet 
que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
El seu angle de torsió d’entre 15° - 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 45,7 mm. Cada cordill que 
forma la corda fa uns 4,3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; 
amb un gruix d’uns 13 – 9,5 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, de torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc. Els seus extrems es troben esfilagarçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que no ha patit un 
procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

13 – 9,5 
4,3 

45,7 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 15 - 20 

                 0                                                                  2 cm 
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14. REGISTRE 14. Núm. referència inventari 81, 9H 
 
El registre està format per 18 fragments de fibra. 
 
Fotografia registre 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 

Considerats dins la categoria de fibres soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
Són fragments petits que mesuren entre 10,9 – 30,2 mm de longitud per 1,8 – 2,1 mm de gruix. 
Conserven una lleugera torsió cap a l’esquerre (torsió z), però també alguns cap a la dreta (torsió s), 
conservant la seva forma original. Per la seva forma compacte de les fibres entre sí i per l’escassa 
torsió que presenten, podria pensar-se que formaven part d’una peça major, segurament d’una corda 
trenada. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis. Les restes no han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

1,8 – 2,1 

10,9 – 30,2 
Nre. restes 18 

            0                                                      2 cm 
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15. REGISTRE 15. Núm. referència inventari 306, 9K 
 
El registre està format per 2 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 15. 
 
     Anvers                                                                                                     Revers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. Una de les cordes ha perdut part de la seva rigidesa de torsió dels 
cordills entre sí, fent que en la peça quedin els cordills individualitzats. L’angle de torsió de 20° és 
mitjà. Les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquests 
fragments presenten una longitud d’entre 26,9 – 25,6 mm. Cada cordill que forma les cordes fa entre 
3.3 – 2,5 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1; amb un gruix d’uns 
7,1 – 4,9 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana.  
Els fragments presenten l’aspecte d’una corda fina i prima, de torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que en una de les peces s’aprecien rugositats. Es tracta d’unes peces que 
no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,1 – 4,9 

3,3 – 2,5 
26,9 – 25,6 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 20 



396 
 

16. REGISTRE 16. Núm. referència inventari 314, 9H 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada. 
 
Fotografia registre 16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada  
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada format per tres cordills (3-ply). No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un 
angle de torsió d’entre 20° – 25° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Els cordills es 
troben ben definits i s’aprecia en cada un d’ells els paquets de fibres compactes que els formen. 
La corda té una longitud de 78,8  mm per una amplitud d’entre 8,8 – 7,5 mm. Els cordills tenen un 
gruix d’entre 5,3 – 4,4 mm, mentre que el gruix de la corda és d’entre 5,9 – 5,3 mm. L’oscil·lació dins 
les mesures de gruix i amb l’amplitud, pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, però 
rugós al tacte pel sediment de la cova que es conserva. Els seus extrems es presenten tallats o 
esquinçats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,9 – 5,3 

5,3 – 4,4 
78,8  

8,8 – 7,5 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 - 25 

Anvers 

Revers 

           0                                                                                              5 cm 
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17. REGISTRE 17. Núm. referència inventari 361, 9I, R. 145 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe i 5 fragments de corda trenada. 
 
17.1. Peça 17. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 17.1. 
 
       Anvers               Revers 
 
 

 
   

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informa feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formaria part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 11,76 mm, una amplitud de 3,6 mm i un gruix d’1,4 mm, essent una peça de petites 
dimensions. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Té color marronós clar, amb taques de guix 
provinents de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis. Els seus extrems es 
presenten esfilagarçats. La resta ha sigut restaurades. 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

1,4 
11,76 

3,6 
Nre. restes 1 

               0                                                                2 cm 
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17.2. Peça 17. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 17.2. 
       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de corda trenada formats per tres cordills (3-ply), amb una bona definició dels seus cordills. 
No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 10° s’estima que la peça té una rigidesa 
de torsió suau.  
Les cordes trenades tenen longituds d’entre 48 – 13,6 mm, per unes amplituds que van de 8,2 – 7,1 
mm a 5,7 mm. Els cordills tenen un gruix d’entre 4 – 3,5 mm, mentre que el gruix de les cordes és de 
3,5 – 3. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les diferències de gruix 
dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 

Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, amb certes taques de guix provinent de la cova. La superfície 
de la resta vegetal és d’un aspecte llis, tot i que el tacte és rugós i aspre pel sediment conservat. Els 
seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de 
restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,5 - 3 
4 – 3,5 

48 – 13,6 
8,2 – 7,1 / 5,7 

Nre. restes 5 
Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 10 
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18. REGISTRE 18. Núm. referència inventari 362, 9I, R. 219 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 18. 
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. El seu angle de torsió és mitjà i la corda és d’impressió simple, al 
no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 77,4 mm. 
Cada cordill que forma la corda fa uns 3,5 – 3,7 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 7,7 – 7,5 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però d’aparença robusta i forta, de torsió i 
rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que en alguns trams s’aprecien 
rugositats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,7 – 7,5 

3,5 – 3,7 
77,4 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 

           0                                                                                            5 cm 
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19. REGISTRE 19. Núm. referència inventari 724, 9G 
 
El registre està format per 2 fragments de corda trenada. 
 
Fotografia registre 19. 
 
Anvers       Revers 

 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de corda trenada formades per tres cordills (3-ply). No s’aprecia torsió en els cordills. Els 
cordills conserven una forma definida, però en certs trams hi ha superposició d’altres fibres provinents 
d’altres peces. Amb un angle de torsió d’entre 30° – 35° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió 
tancada. Els 2 fragments de corda es troben units en una peça compacta per una mescla de sediment i 
restes de sudari. En part dels traçats, les corda no conserven el gruix dels seus cordills, fet que provoca 
que les trenes quedin poc compactes o que no finalitzin en 3-ply. 
La corda trenada més llarga té una longitud de 65,8  mm, amb més amplitud de 13,5 mm. Els cordills 
tenen un gruix d’entre 4,3 – 3,8 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com 
també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les 
restes. 

Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc lleugerament ferruginós.  
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, però el sediment conservat li dóna una textura 
rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

9,7 – 7,5 / 8,1 – 5,7 
4,3 – 3,8 

65,8 – 59,3 
13,5 - 13 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 30 - 35 

    0                                           5 cm 
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20. REGISTRE 20. Núm. referència inventari 1011, 7J 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada. 
 
Fotografia registre 20. 
 
Anvers          Revers 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragment de corda trenada format per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 20° s’estima que la peça té una 
rigidesa de torsió mitjana. El fragment es presenta com una trena doblegada sobre sí mateixa en un 
angle de 45°. 
La corda té una longitud de 52,4 mm amb una amplitud de 9,6 mm i un gruix de 5,3 mm. Els cordills 
tenen un gruix de 4,1 mm. Les  diferències de gruix dels cordills amb el gruix respecte l’ amplitud de la 
trena pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
La  resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar lleugerament ferruginós. La superfície de la resta vegetal és d’un 
aspecte llis, però de textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es 
tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,3 
4,1 

52,4 
9,6 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 

        0                                           2 cm 
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21. REGISTRE 21. Núm. referència inventari 1012, 8J, R. 98 
 
El registre està format per 4 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. Dels 4 fragments, dos d’ells no conserven una torsió completa al 
tractar-se de dos cordills torçats que han perdut part de les seves fibres i no finalitzen la seva torsió. 
El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenta una longitud de 45,4 – 13,6 mm. Els cordills tenen 
un gruix dentre 8,4 – 5,8 mm. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un 
gruix d’entre 8,4 – 5,8 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió suau.  
Esl fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, amb una torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, amb tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats pel 
sediment conservat. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració.  

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

8,4 – 5,8 

4,8 – 3,4 
45,4 – 13,6 

Nre. restes 4 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 10 
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22. REGISTRE 22. Núm. referència inventari 1013, 9I 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 22. 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
El seu angle de torsió de 30° és mitjà –tancat i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 64,2 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 4,7 – 4,5 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,25; amb 
un gruix d’uns 7,8 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una 
peça que no ha patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,8 

4,7 – 4,5 
64,2 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,25 
Angle torsió 30 

             0                                                                                                      5 cm 
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23. REGISTRE 23. Núm. referència inventari 1017, 10H, R. 146 
 
El registre està format per fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 23. 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
El seu angle de torsió de 10° - 20° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 53,2 mm. Cada cordill que 
forma la corda fa uns 5 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; 
amb un gruix d’uns 9,6 – 9,3 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una 
peça que ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

9,6 – 9,3 

5 
53,2 

Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 10 - 20 

            0                                                2 cm 
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24. REGISTRE 24. Núm. referència inventari 1032, 10H, R. 151 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 24. 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
Es tracta d’un petit fragment de corda torçada amb un angle de torsió de 30° tancat. La corda és 
d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una 
longitud de 21,7 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 5,1 – 3,8 mm de gruix. S’estima que el 
nombre de torsions per centímetre és d’1; amb un gruix d’uns 8,4 mm, la peça té una rigidesa de 
torsió tancada.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda forta i resistent, malgrat el seu reduit tamany, i de torsió i 
rigidesa tancada.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar amb taques de calç provinent de la cova. Els seus extrems es 
troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es 
tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

8,4 

5,1 – 3,8 
21,7 

Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 30 

                 0                                                                     2 cm 
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25. REGISTRE 25. Núm. referència inventari 1033, 9H, R. 152 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 25. 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordi lls, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
Es tracta d’un petit fragment de corda torçada amb un angle de torsió d’entre 15° - 20° suau – mitjà. 
La corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment 
presenta una longitud de 32,3 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 3,7 mm de gruix. S’estima 
que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 8,3 mm, la peça té una 
rigidesa de torsió suau – mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda forta i resistent, malgrat el seu reduit tamany, i de torsió i 
rigidesa tancada.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats pel sediment conservat. Es tracta d’una peça 
que ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

8,3 
3,7 

32,3 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 15 - 20 

              0                                                          2 cm 
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26. REGISTRE 26. Núm. referència inventari 1034, 10H, R. 153 
 
El registre està format per 2 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z).  
 
Fotografia registre 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) que encara conserven la forma original de la fibra. 
Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió en sentit z, ja que segurament formarien part 
d’una mateixa corda fina i prima, de torsió S. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió de 30° és tancat. Aquest registre està format pel que es determinen com a 2 
fragments de cordill prims. Un d’ells s’aprecia lleugerament més llarg que els altres (el fragment major 
té una longitud de 27,4 mm per un gruix de 3,5 mm).  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb restes de sediement 
provinent de la cova. Les restes es troben compactes. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La 
superfície presenta un aspecte llis. Les restes han sigut restaurades. 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

3,5 

27,4 – 24,6 
Nre. restes 2 

Angle torsió 30 

            0                                                       2 cm 
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27. REGISTRE 27. Núm. referència inventari 1035, 10I, R.154 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 27. 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
Es tracta d’un petit fragment de corda torçada amb un angle de torsió d’entre 20° - 25° mitjà. La corda 
és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una 
longitud de 25,5 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 2,5 mm de gruix. S’estima que el nombre 
de torsions per centímetre és de 0,75; amb un gruix d’uns 5,3 mm, la peça té una rigidesa de torsió 
mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda forta i resistent, malgrat el seu reduit tamany, i de torsió i 
rigidesa tancada.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats pel sediment conservat. Es tracta d’una peça 
que ha patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,3 
2,5 

25,5 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,75 

Angle torsió 20 – 25  

              0                                                           2 cm 
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28. REGISTRE 28. Núm. referència inventari 1036, 9I, R. 155 
 
El registre està format per 2 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 28. 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 5 – 10° és molt suau. La corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 35,2 – 28,8 mm. Cada cordill 
que forma la corda fa uns 6,5 – 4,9 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
de 0,5; amb un gruix d’uns 3,8 mm, la peça té una rigidesa de torsió molt suau.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, de torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés 
de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

3,8 
6,5 – 4,9 

35,2 – 28,8 
Nre. restes 2 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 5 – 10  

             0                                                     2 cm 
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29. REGISTRE 29. Núm. referència inventari 1160, 9H 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 29. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
Es tracta d’un petit fragment de corda torçada amb un angle de torsió de 20° mitjà. La corda és 
d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una 
longitud de 29,9 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 5,6 mm de gruix. S’estima que el nombre 
de torsions per centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 3,3 mm, la peça té una rigidesa de torsió 
mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda forta i resistent, i una torsió i rigidesa tancada.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats pel sediment conservat. Es tracta d’una peça 
que no ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

3,3 
5,6 

29,9 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 

                  0                                                                       2 cm 
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30. REGISTRE 30. Núm. referència inventari 1061, 10H 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 30. 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
Es tracta d’un petit fragment de corda torçada amb un angle de torsió de 10° suau. La corda és 
d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una 
longitud de 40,9 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 6,6 – 5,5 mm de gruix. S’estima que el 
nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 4,7 – 4,5 mm, la peça té una rigidesa 
de torsió suau.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda prima i fina, i una torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats pel sediment conservat. Es tracta d’una peça 
que no ha patit un procés de restauració. 

 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

4,7 – 4,5 
6,6 – 5,5 

40,9 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 10 

                0                                                            2 cm 
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31. REGISTRE 31. Núm. referència inventari 1162, 10H 
 
El registre està format per 3 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) i 1  fragment de 
cordill torçat cap a la dreta (torsió s). 
 
31.1. Peça 31. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z)  
 
Fotografia registre 31.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill cap a l’esquerre (torsió z) 
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) que encara conserven la forma original de la fibra. 
Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió en sentit z, ja que segurament formarien part 
d’una mateixa corda fina i prima, de torsió S. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres.  
El seu angle de torsió d’entre 5° - 10° és molt suau. Aquest registre està format pel que es determinen 
com a 3 fragments de cordill prims. Un d’ells s’aprecia lleugerament més llarg que els altres (el fragment 
major té una longitud de 27,2 mm per un gruix de 4,1 mm).  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Les restes es troben compactes. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La 
superfície presenta un aspecte llis. Les restes no han sigut restaurades. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

4,1 – 3,2 
27,2 – 13,1 

Nre. restes 3 
Angle torsió 5 – 10 
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31.2. Peça 31. Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) 
 
Fotografia registre 31.2. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) que encara conserva la forma original de la fibra. El 
seu plegament sobre sí mateix i la superposició d’algunes fibres fa pensar que formaria part d’una 
mateixa corda fina i prima, de torsió Z. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió de 30° és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 
fragment de cordill prim. La seva longitu és de 26,4 mm per un gruix de 8 – 6,2 mm).  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. La resta es troba en forma compacta. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis. La resta no ha sigut restaurada. 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

8 – 6,2 

26,4 
Nre. restes 1 
Angle torsió 30 

               0                                                            2 cm 
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32. REGISTRE 32. Núm. referència inventari 1163, 10H, R. 100 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 32. 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada formada per dos cordills (2-ply) amb una torsió S final de la corda. Cada 
cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la 
torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part 
dels cordills, fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
Es tracta d’un petit fragment de corda torçada amb un angle de torsió de 20° mitjà. La corda és 
d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una 
longitud de 51 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 6,4 mm de gruix. S’estima que el nombre de 
torsions per centímetre és d’1; amb un gruix d’uns 4 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – 
mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda prima i fina, i una torsió i rigidesa suau – mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que amb algunes rugositats pel sediment conservat. Es tracta d’una peça que ha patit un 
procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

4 
6,4 

51 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 20 

             0                                                           2 cm 
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33. REGISTRE 33. Núm. referència inventari 1319, 9H 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 33. 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada formada per dos cordills (2-ply) amb una torsió S final de la corda. Cada 
cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la 
torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S. En els seus dos extrems, la corda ha perdut part dels 
cordills, fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
Es tracta d’un petit fragment de corda torçada amb un angle de torsió de 10° suau. La corda és 
d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una 
longitud de 50,1 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 5,8 – 4,7 mm de gruix. S’estima que el 
nombre de torsions per centímetre és d’1; amb un gruix d’uns 2,9 mm, la peça té una rigidesa de 
torsió molt suau.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda prima i fina, i una torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats i, en certa 
mesura, és possible veure certes fibres soltes. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb 
algunes rugositats pel sediment conservat. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de 
restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

2,9 

5,8 – 4,7 
50,1 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 10 

                0                                                            2 cm 



416 
 

34. REGISTRE 34. Núm. referència inventari 1731, 8G 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada i 1 fragment de resta informe. 
 
34.1. Peça 34. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 34.1. 
 
Anvers                              Revers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb  els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 20° s’estima que la peça té una 
rigidesa de torsió suau – mitjana. La corda presenta restes de sudari adherides en una de les seves cares. 
La resta té una longitud de 46,79  mm i una amplitud de 14,6 mm. Els cordills tenen un gruix d’entre 7,6 
– 6,1 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix i amb la mesura d’amplitud pot ser deguda als 
processos post-deposicionals de les restes. 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova, així com també restes de sediments i sudari. La superfície de la resta vegetal és 
d’un aspecte llis, tot i que de textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o 
esquinçats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,4 

7,6 – 6,1 
46,79 

14,6 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 

            0                                                        2 cm 
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34.2. Peça 34. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 34.2. 
 

              Anvers                  Revers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de resta informa fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 19,9 mm, una amplitud de 7 mm i un gruix de 2,9 mm. 
 
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova, així com també restes de sediments i sudari. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, tot i que de textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració.  
 
35. REGISTRE 35. Núm. referència inventari 1988A, 8G, R. 99 
 
El registre està format per 8 fragments de sudari, 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
i 6 fragments de corda trenada. Tot seguit es descriuran les cordes de forma separada. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

2,9 
19,9 

7 
Nre. restes 1 

                0                                                                 2 cm 
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35.1. Peça 35. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S)  
 
Fotografia registre 35.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
Es tracta d’un petit fragment de corda torçada amb un angle de torsió de 10° suau. La corda és 
d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una 
longitud de 15,9 mm. Cada cordill que forma la corda fa uns 4,6 mm de gruix. S’estima que el nombre 
de torsions per centímetre és d’1; amb un gruix d’uns 4,6 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda forta i resistent, malgrat el seu reduit tamany, i una torsió i 
rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que amb algunes rugositats pel sediment conservat. Es tracta d’una peça que ha patit un 
procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

2,1 

4,6 
15,9 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 10 

                    0                                                                                 2 cm 
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35.2. Peça 35. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 35.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de corda trenada formades per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida i, en molts casos, el feix de fibres que formen els cordills és veu minvat. No s’aprecia 
torsió en els cordills. Amb un angle de torsió d’entre 20° – 25° s’estima que la peça té una rigidesa de 
torsió mitjana - tancada. Dels 6 fragments de corda, 2 d’ells són de mida molt més reduïda arribant a 
poder-se considerar restes informes d’una corda trenada. 
La corda trenada més llarga té una longitud de 156  mm, una de les longituds més llargues de tot el 
conjunt de la Cova des Pas. L’amplitud varia entre els 17,4 – 10,4 mm. Els cordills tenen un gruix d’entre 
5,3 – 5,1 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les diferències de 
gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 

Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc amb tonalitat ferruginosa. La seva superfície es presenta amb 
taques de guix provinent de la cova, així com també restes de sediments. La superfície de la resta 
vegetal és d’un aspecte llis, però de textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten 
tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

6,1 

5,3 – 5,1 
156 – 21,1 

17,4 – 10,4 
Nre. restes 6 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 - 25 

  0                                                                     10 cm 
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36. REGISTRE 36. Núm. referència inventari 1988B, 8G 
 
El registre està format per 16 fragments de sudari, 18 ossets de fauna i 2 fragments de corda trenada. 
Tot seguit es descriurà la categoria de corda. 
 
Fotografia registre 36.3. 
 
Anvers           Revers 
 

  
  
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de corda trenada formades per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida i, en el cas de la trena de major dimensió el feix de fibres que formen els cordills és veu 
minvat. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió d’entre 10° – 15° s’estima que la peça 
té una rigidesa de torsió suau – mitjana. Dels 2 fragments de corda, 1 d’ells és de mida més reduïda 
arribant a poder-se considerar resta informa d’una corda trenada. 
La corda trenada més llarga té una longitud de 40,3  mm amb una amplitud de 12,3 – 10,4 mm. Els 
cordills tenen un gruix de 3,4 mm.  

Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar amb taques de guix provinent de la cova, així com també restes 
de sediments. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, però de textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,4 

3,4 
40,3 – 20,4 

12,3 – 10,4 
Nre. restes 2 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 10 – 15  

       0                                                                   5 cm 
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37. REGISTRE 37. Núm. referència inventari 1989, 8G 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada. 
 
Fotografia registre 37. 
 
      Anvers                    Revers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 20° s’estima que la peça té 
una rigidesa de torsió mitjana. 
La corda té una longitud de 43,8  mm i una amplitud de 9,7 – 8,4 mm. Els cordills tenen un gruix d’entre 
7,2 – 5,8 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la corda pot ser deguda als 
processos post-deposicionals de les restes. Tanmateix, el poc gruix de la peça i la baixa definició dels 
cordills indiquen que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar lleugerament ferruginós, però la seva superfície es presenta amb 
taques de guix provinent de la cova, així com també restes de sediments. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,6 

7,2 – 5,8 
43,8 

9,7 – 8,4 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 

        0                                        2 cm 
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38. REGISTRE 38. Núm. referència inventari 1990, 8G, R. 148 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada (reg. 38). 
 
Fotografia registre 38. 
 

 

 

 

 Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les 
fibres que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Amb un angle de 
torsió de 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Tanmateix, en un dels seus extrems 
la corda no finalitza en 3-ply per la pèrdua total de 2 dels seus cordills. 
La corda té una longitud de 91,1 mm i una amplitud de 8,07 – 9,6 mm. Els cordills tenen un gruix de 4,5 
mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la corda pot ser deguda als processos post-
deposicionals de les restes. Tanmateix, el poc gruix de la peça i la baixa definició dels cordills indiquen 
que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments. La 
superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració.  

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,8 

4,5 
91,1 
8,07 – 9,6 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 

Revers 

Anvers 

        0                                                             5 cm 
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39. REGISTRE 39. Núm. referència inventari 1989, 8G 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada. 
 
Fotografia registre 39. 
 
 
        Anvers         Revers 

  

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 20° s’estima que la peça té 
una rigidesa de torsió mitjana. En un dels seus extrems la corda ha perdut part dels seus cordills, fet que 
provoca que la peça no finalitzi en 3-ply. 
La corda té una longitud de 48,1 mm i una amplitud de 9,1 – 7,6 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,8 – 
4,3 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la corda pot ser deguda als processos 
post-deposicionals de les restes. Tanmateix, el poc gruix de la peça i la baixa definició dels cordills 
indiquen que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments.  
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 

 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,2 
5,8 – 4,3 

48,1 
9,1 – 7,6 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 

     0                              2 cm 
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40. REGISTRE 40. Núm. referència inventari 2030 (1030), 10H, R: 149 
 
El registre està format per 2 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 40. 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. Un dels dos fragments de corda és de mida més reduïda arribant a 
poder-se considerar resta informa d’una corda torçada. Pel que fa a la cordam és llarga, en un dels seus 
dos extrems, ha perdut part dels cordills, fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. El fragment llarg presenta una longitud de 36,2 mm. Cada cordill que formen les 
cordes fan uns 2,4 mm de gruix. No s’aprecia el nombre de torsions per centímetre; amb un gruix 
d’uns 5,9 – 3,5 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau.  
El fragment més gran presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i 
rigidesa suau. 
 
 Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície es presenta 
amb taques de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats pel sediment conservat. Es tracta d’una peça 
que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,9 – 3,5 

2,4 
36,2 – 13,1 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm No s’aprecia 
Angle torsió 10 

            0                                                    2 cm 
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41. REGISTRE 41. Núm. referència inventari 2031 (1031), 10I, R. 150 
 
El registre està format per 2 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 41.  

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de corda torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. La corda anomenada 2 ha quedat doblegada per sobra la 
corda anomenada 1, i totes dues es conserven entre capes de sudari.  
El seu angle de torsió de 10° - 20° és suau – mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-
se línies de divisió en els cordills. La corda més llarga s’estima que té una longitud de 50,9 mm (28,6 
mm en sentit horitzontal i 12,3 mm en sentit vertical), mentre que el gruix oscil·la entre 5,6 – 5,4 mm. 
Cada cordill que forma les cordes fa uns 3,4 – 3,2 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5. Les peces tenen una rigidesa de torsió suau – mitjana.  
Els fragments presenten l’aspecte de cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, tot i que la seva superfície presenta taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,6 – 5,4 

3,4 – 3,2 
50,9 – 34,6 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 10 – 20 

Corda 1 

Corda 2 

            0                                                  2 cm 
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42. REGISTRE 42. Núm. referència inventari 2221, 9HI, R. 175 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe. 
 
Fotografia registre 42. 
 

                                               Anvers             Revers 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de resta informa feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formaria part d’una resta més gran. La peça és 
un aglomerat compacte de fibres soltes i sediment provinent de la cova, sense cap forma ni ordre. No es 
distingeix cap torsió, ni direcció en les fibres, així com tampoc línies de divisió de les fibres. Tampoc es 
distingeix de quina peça major formaria part. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. La resta té una longitud de 53,9 
mm, una amplitud de 33,4 mm i un gruix de 4,2 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és d’un marronós fosc, lleugerament 
ferruginós. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte rugós, desordenat i aspre al tacte. No es 
determina l’estat dels seus extrems al tractar-se d’un aglomerat de restes. Les restes han sigut 
restaurades. 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

4,2 
53,9 

33,4 
Nre. restes 1 

        0                                        2 cm 
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43. REGISTRE 43. Núm. referència inventari 2821, 9G 
 
El registre està format per 2 fragments de resta informe, 1 fragment de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S) i 5 fragments de corda trenada.  
 
43.1. Peça 43. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 43.1. 
 
Anvers                            Revers 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran 
possiblement les cordes trenades que acompanyen el registre. Es distingeix la direcció de la fibra sense 
cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determinen com a 2 fragments de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una 
longitud de 32,9 – 27,3 mm, una amplitud de 10,7 – 9,7 mm i un gruix de 6,4 – 4,5 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. La superfície de les restes vegetals són d’un aspecte llis, mentre que els fragments 
on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es  presenten tallats 
o esquinçats. Les restes no han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

6,4 – 4,5 

32,9 – 27,3 
10,7 – 9,7 

Nre. restes 2 

      0                                2 cm 
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43.2. Peça 43. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 43.2. 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. El seu angle de 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no 
visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 40,7 mm. Cada 
cordill que forma la corda fa uns 4,4 – 3,6 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 6,4 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però d’aparença robusta i forta, de torsió i 
rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que en alguns trams s’aprecien rugositats. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,4 

4,4 – 3,6 
40,7 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 20 

             0                                                        2 cm 
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43.3. Peça 43. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 43.3. 

 
 
    
   0                                                                                 10 cm 
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Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), on els cordills conserven una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Es tracta d’un bloc de restes vegetals, que es sustenen sobre 
fragments de sudari. En aquest bloc, es disposen quatre cordes trenades: tres disposades en paral·lel i 
una apartada. Només la última corda trenada es troba de forma individualitzada. En aquest bloc hi ha 
restes de fibres soltes, agrupades en feixos paral·lels, però no s’aprecien les seves mesures.  
Amb un angle de torsió de 30° s’estima que les peces tenen una rigidesa de torsió tancada. Les cordes 
tenen una longitud de 88,3 – 55,3 mm i una amplitud de 12 - 8,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,6 – 
4,4 mm.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’una  textura rugosa i aspre al tacte. Els extrems de les cordes 
trenades es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,2 – 3,6 
5,6 – 4,4 

88,3 – 55,3 
12 – 8,7 

Nre. restes 5 
Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 30 



431 
 

44. REGISTRE 44. Núm. referència inventari 3051, 10H, R. 183 
 
El registre està format per 4 fragments de sudari, 1 fragment de corda trenada, 5 fragments de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S) i 3 fragments de nus . Al trobar-se la corda trenada en contacte amb 
una corda torçada, la seva fotografia es veurà repetida. 
 
44.2. Peça 44. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 44.2. 
 
Anvers             Revers 

  

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), on els cordills conserven una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. El fragment de corda trenada forma part d’un bloc compacte 
de restes vegetals. La peça es presenta semi coberta per restes de sudari adherides i acompanyada de 2 
fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) que s’hi superposen. 
Amb un angle de torsió de 10° - 15° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió suau - mitjana. La 
corda té una longitud de 77,9 mm i una amplitud de 12,2 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,2 mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. La superfície de la resta vegetal és d’un 
aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,6 
5,2 

77,9 
12,2 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 10 - 15 

          0                                                2 cm 
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44.3. Peça 44. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 44.3. 
 

  
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. De les 5 cordes torçades, només 3 es troben de forma 
individualitzada. Les altres dues, formen part d’un bloc compacte de restes vegetals, superposades a 
una corda trenada. 
El seu angle de torsió de 10° - 15° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 50,24 – 23,4 mm. Cada 
cordill que forma les cordes fa uns 3,6 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 7 / 6,6 – 4,6 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – 
mitjana.  
Els fragments presenten l’aspecte de cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, acompanyades de restes de 
sediment. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7 / 6,6 – 4,6 
3,6 

50,24 – 23,4 
Nre. restes 5 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 10 – 15 

      0                                 2 cm 
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44.4. Peça 44. Fragments de tres nusos 
 
Fotografia registre 44.4. 
 
Nus 1 
 
                               Anvers                                           Revers 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
Nus 2 
 
Anvers                    Revers 
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Nus 3 
Anvers       Revers 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de nusos fets de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Mesures dels 3 nusos              Mesures de les 7 cordes torçades que formen els 3 
nusos 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
Es tracta de 3 fragments de nusos, formats per cordes torçades cap a la dreta (torsió S). Les cordes 
estan formades per dos cordills (2-ply. Cada cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser 
doblegatsper formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S. El seu 
angle de torsió de 10° - 15° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 143,4 – 24,6 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 3,7 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; 
amb un gruix d’uns 6,7 – 4,6 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte de cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
Els 7 fragments de corda formen 3 nusos individualitzats. Segons Charlton (1996; 74) i la seva 
diferenciació entre nusos, aquestes 3 peces es definirien com a nusos de llaç, els quals són nusos per 
formar bucles o llaçades en qualsevol part del llarg longitudinal de la corda i crear elements nous. 
El nus 1 està format per la unió de 3 cordes; una d’elles fa una doble llaçada entorn la vertical i la més 
curta s’enrotlla com una espiral. Aquest nus conserva una longitud de 49,8 mm, una amplada de 19,8 
mm i un gruix de 15,4 mm. El nus 2 està format per la unió de 2 cordes; una d’elles fa una triple llaçada 
entorn la corda més curta. Aquest nus conserva una longitud de 46,9 mm, una amplada de 34,13 mm i 
un gruix de 34,4 mm. El nus 3 està format per la unió de 2 cordes; una d’elles fa una doble llaçada 
entorn la corda més curta. Aquest nus conserva una longitud de 37,9 mm, una amplada de 59,3 mm i 
un gruix de 35,2 mm. 
 
Descripció morfològica 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

35,2 – 15,4  
49,8 – 37,9 
59,3 – 19,8 

Nre. restes 3 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,7 – 4,6 
3,7 

143,4 – 24,6 
Nre. restes 7 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 10 – 15 

      0                                                    5 cm 
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Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, acompanyades de restes de sediment 
i taques de calç provinents de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que han patit un 
procés de restauració. 
45. REGISTRE 45. Núm. referència inventari 3071, 10I 
 
El registre està format per 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) i 4 fragments de 
corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
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45.1. Peça 45. Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z)  
 
Fotografia registre 45.1. 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
  
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) que encara conserva la forma original de la fibra. La 
torsió en un mateix sentit fa pensar en que segurament formaria part d’una mateixa corda fina i prima, 
de torsió S. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió no s’aprecia. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment 
de cordill prim. El fragment conserva una longitud de 22,5 mm i un gruix de 3,7 – 3,5 mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems presenten acabats 
diferents: esquinçat o tallat per una banda i esfilagarçat per l’altra. La superfície presenta un aspecte llis. 
El fragment no ha sigut restaurat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

3,7 – 3,5 
22,5 

Nre. restes 1 
Angle torsió No s’aprecia 

                 0                                                                     2 cm 
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45.2. Peça 45. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 45.2. 

 
 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada 
cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la 
torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 32,6 - 24 mm. Cada cordill que 
formen les cordes fan uns 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 
0,75; amb un gruix d’uns 5 – 4,3 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana.  
Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i 
rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície es presenta 
amb taques de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un 
procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5 – 4,3 

2,8 
32,6 – 24 

Nre. restes 4 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,75 
Angle torsió 20 

      0                              2 cm 
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46. REGISTRE 46. Núm. referència inventari 3072, 10I 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 46. 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 15° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 32,6 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 4,7 - 4 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1; amb un 
gruix d’uns 2,48 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa suau 
– mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una 
peça que no ha patit un procés de restauració. 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

2,48 
4,7 – 4 

32,6 
Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 15 

             0                                                        2 cm 
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47. REGISTRE 47. Núm. referència inventari 3073, 10H 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe, 3 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre 
(torsió z) i 3 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
47.1. Peça 47. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 47.1. 
 
Anvers       Revers

  

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informa feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En alguns 
trams, es distingeix la direcció de la fibra amb una torsió en sentit z, així com també les línies de divisió 
de les fibres, fet que fa pensar que formaria part d’un cordill en torsió z.  
Aquest registre està format pel que es determinen com a a fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 31,5 mm, una amplitud d’11 mm i un gruix de 6 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós. 
Tanmateix, el fragment apareix acompanyat per restes de sudari que impedeixen veure el final d’un dels 
extrems. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva 
sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. L’extrem visible es presenta tallat o esquinçat. La 
resta no ha sigut restaurada. 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

6 

31,5 
11 

Nre. restes 1 

          0                                           2 cm 
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47.2. Peça 47. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z)  
 
Fotografia registre 47.2. 

 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) que encara conserven la forma original de la fibra. 
Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió en sentit z, ja que segurament formarien part 
d’una mateixa corda fina i prima, de torsió S. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El fragment més petit presenta una torsió incompleta degut a les seves dimensions, fet pel qual podria 
correspondre a una resta informe. 
El seu angle de torsió no s’aprecia. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 
fragments de cordill prims. Un d’ells s’aprecia lleugerament més llarg que els altres (el fragment major 
té una longitud de 14,5 mm per un gruix de 4 mm).  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós amb algunes taques de calç provinents 
de la cova. Les restes es troben en forma compacta. Els seus extrems es conserven tallats o esquinçats. 
La superfície presenta un aspecte llis. Les restes no han sigut restaurades. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

4 – 3,1 
14,5 – 10,5 

Nre. restes 3 
Angle torsió No s’aprecia 

              0                                                            2 cm 
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47.3. Peça 47. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 47.3. 
 

 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. El frag,ment més llarg ha perdut part dels cordills, fet que provoca 
que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 21,5 – 13,7 mm. Cada cordill que 
forma la corda fa uns 3,7 – 3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 
0,5; amb un gruix d’uns 6,6 – 4,2 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,6 – 4,2 
3,7 – 3  

21,5 – 13,7 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 20 

         0                                             2 cm 
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48. REGISTRE 48. Núm. referència inventari 3074, 9H 
 
El registre està format per 1 fragment de nus. 
 
Fotografia registre 48. 
 
Anvers       Revers 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de nus 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Es tracta d’un fragment de nus, del qual no es distingeix si està format per cordes torçades o per fibres 
en forma de cordill. Tampoc s’aprecia quin nombre d’elements forma el nus. Segons Charlton (1996; 
74) i la seva diferenciació entre nusos, aquesta peça es definiria com a nus de de pom, els quals són 
nusos per formar un final de botó a la corda i evitar així que aquesta es desfaci o s’esfilagarsi, per 
proporcionar un agafador o per aturar la corda quan passa a través d’algun objecte. En aquest nus, la 
funció segurament seria per formar un final de botó a la corda. No s’aprecien les voltes necessàries per 
la confecció del nus, per la qual cosa no es pot dir si es tracta d’un nus simple o compost. 
Aquest nus conserva una longitud de 20,8 mm, una amplitud de 16,7 mm i un gruix de 7,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, acompanyat de restes de sediment. 
La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que no ha 
patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

7,4 

20,8 
16,7 

Nre. restes 1 

                0                                                             2 cm 
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49.(1).  REGISTRE 49(1). Núm. referència inventari 3251(1), 10H – 9H 
 
El registre està format per 10 fragments de sudari i per 2 fragments de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S) amb branquilló. Tot seguit es descriuran els fragments dins la categoria de corda torçada. 
 
Fotografia registre 49(1).2. 
 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 10° - 15° és suau i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. El fragment més llarg presenta una longitud de 69,2 – 22,1 mm. Cada cordill 
que forma les cordes fa uns 2,8 – 2,6 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre 
és de 0,5; amb un gruix d’uns 5,5 – 4,1 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau.  
Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i 
rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

5,5 – 4,1 
2,8 – 2,6 
69,2 – 22,1 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 

        0                                    2 cm 
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49.(2). REGISTRE 49(2). Núm. referència inventari 3251(2), conA 
 
El registre està format per 6 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S), 1 fragment de corda 
torçada cap a l’esquerre (torsió Z) i 1 fragment de sudari. Tot seguit es descriuran, de forma separada, 
els fragment de corda torçada. 
 
49.(2). Peça 49(2).1. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 49(2).1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 38,4 – 16,9 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 3,5 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
de 0,5; amb un gruix d’uns 5,9 – 4,5 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats degut al sediment. 
Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

5,9 – 4,5 
3,5 – 2,8 
38,4 – 16,9  

Nre. restes 6 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 
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49.(2). Peça 49(2).2. Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) 
 
Fotografia registre 49(2).2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z s,s)  
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat en un sentit s abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és S, 
mentre que la torsió final és Z.  
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 67,4 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 3,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un 
gruix d’uns 4,6 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats degut al sediment. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

4,6 
3,8 

67,4 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply 
Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 

         0                                           2 cm 
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49.(3). REGISTRE 49(3). Núm. referència inventari 3251(3), 10I 
 
El registre està format per 1 fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s), 3 fragments de corda 
trenada, 1 fragment de nus, 6 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) i 2 fragments de 
resta informe. 
 
49.(3). Peça 49(3).1. Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) 
 
Fotografia registre 49(3).1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat en un sentit s que encara conserva la forma original de la fibra. Costa distingir 
les línies de divisió de les fibres degut a la gran quantitat de sediment impregnat. 
El seu angle de torsió és mitjà. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de 
cordill prim.  La seva longitud és de 33,9 mm per un gruix de 2,5 mm).  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats. La 
superfície presenta un aspecte rugós i aspre al tacte. La resta no ha sigut restaurada. 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

2,5 
33,9 

Nre. restes 1 
Angle torsió 20 

          0                                           2 cm 
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49.(3). Peça 49(3).2. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 49(3).2. 
 
Anvers       Revers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els dos fragments més curts han perdut part de les fibres 
dels seus cordills, fet pel qual un dels seus extrems no acaba en 3-ply. Amb un angle de torsió de 15° 
s’estima que la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana. Les cordes tenen una longitud de 73,5 – 
30,4 mm i una amplitud de 10,9 – 5,3 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,8 – 2,1 mm, mentre que el 
gruix de la corda és de 5,1 – 2,1 mm.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i calç 
provinents de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de 
restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,1 – 2,1 

5,8 – 2,1 
73,5 – 30,4 

10,9 – 5,3 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 15 
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49.(3). Peça 49(3).3. Fragment de nus amb cordes trenades 
 
Fotografia registre 49(3).3. 
 
Anvers       Revers 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de nus amb cordes trenades 
 
Descripció tècnica  
 
Mesures del nus             Mesura de les cordes trenades que formen el nus 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
Es tracta d’un nus conservat per 2 fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), tot i 
que la corda curta a la qual se li fa la llaçada del nus ha perdut part dels seus cordills. La corda curta té 
una longitud de 54,1 mm, una amplada de 9,4 – 83 mm i un gruix de 4,2 mm per un gruix de cordills 
d’uns 3,7 mm, mentre que la corda llarga que fa la llaçada té una longitud de 166,8 mm, una amplada de 
9,6 – 11,1 mm i un gruix de 5,3 mm per un gruix de cordills d’uns 5,9 – 6,9 mm. 
Es distingeixen les llaçades que el formen. No s’observa cap torsió en les fibres, ni cap tractament 
previ. S’aprecia que el nombre d’elements que formen el nus és de 2 cordes trenades (3-ply). Segons 
Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquesta peça es definiria com a nus de llaç, els 
quals són nusos per formar bucles o llaçades en qualsevol part del llarg longitudinal de la corda i crear 
elements nous. Així doncs, la corda trenada llarga forma una llaçada entorn a un altre fragment de 
corda trenada més curt. S’ha mesurat la longitud del nus en 34,4 mm de llarg, l’amplitud en 28 mm i el 
gruix en 10,3 mm. Es tracta d’un nus de format mitjà, segurament per subjectar altres elements de 
format mitjà – gran. A l’apreciar-se el nombre de llaçades, es pot dir que es tracta d’un nus simple. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós, però amb certes taques 
blanquinoses de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La 
superfície presenta un aspecte llis. Les peces no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

10,3 

34,4 
28 

Nre. restes 1 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,3 – 4,2 

6,9 – 3,7  
166,8 – 54,1 

11,1 – 8,3 
Nre. restes 2 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 15 

    0                                                                                                 10 cm 
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49.(3). Peça 49(3).4. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 49(3).4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 53,4 – 14,3 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 3,8 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
de 0,5; amb un gruix d’uns 6,6 – 5,3 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que no han patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

6,6 – 5,3 

3,8 – 2,8 
53,4 – 14,3 

Nre. restes 6 
Nre. cordills 2 – ply 

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 
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49.(3). Peça 49(3).5. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 49(3).5. 
 
Anvers     Revers 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determinen com a 2 fragments de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una 
longitud de 22,8 – 17,5 mm, una amplitud de 10,3 – 9,1 mm i un gruix de 4,5 – 3,1 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc lleugerament ferruginós, però amb certes taques 
blanquinoses de guix provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre 
que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es 
presenten tallats o esquinçats. Les restes no han sigut restaurades. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

4,5 – 3,1 

22,8 – 17,5 
10,3 – 9,1 

Nre. restes 2 

          0                                          2 cm 
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49.(4). REGISTRE 49(4). Núm. referència inventari 3251(4), conA 
 
El registre està format per 2 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) i per 1 fragment de 
sudari. Tot seguit es descriuran els fragments dins la categoria de corda torçada. 
 
Fotografia registre 49(4).1. 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 30° és tancat i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 58,1 – 26,1 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 3,2 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
d’2; amb un gruix d’uns 5,2 – 4,8 mm, la peça té una rigidesa de torsió tancada. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa tancada.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

5,2 – 4,8 
3,2 – 2,8 

58,1 – 26,1 
Nre. restes 2 

Nre. cordills 2 – ply 
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 30 

          0                                            2 cm 
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49.(5). REGISTRE 49(5). Núm. referència inventari 3251(5), 10H – 9H 
 
El registre està format per 6 fragments de sudari, 2 fragments de corda trenada, 3 fragments de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S) i 1 fragment de resta informe. Tot seguit es descriuran, de forma 
separada, els fragments de corda trenada, els fragments de corda torçada i els fragments de resta 
informe. 
 
49.(5). Peça 49(5).2. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 49(5).2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
semi definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Es tracta de dues cordes trenades en posició 
paral·lela, unides en una peça compacta per una mescla de sediment i restes de sudari. La peça també 
conserva un fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) (part del reg. 49(5).3) en superposició 
a les cordes trenades. Amb un angle de torsió de 15 – 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió 
suau – mitjana. Les cordes tenen una longitud de 57 – 56,4 mm i una amplitud de 15,8 – 11,8 mm. Els 
cordills tenen un gruix de 6,4 – 5,9 mm, mentre que el gruix de les cordes és de 6 – 4,2 mm.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que no han patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

6 – 4,2 
6,4 – 5,9 

57 – 56,4 
15,8 – 11,8 

Nre. restes 2 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 15 – 20 

      0                                                    5 cm 



453 
 

49.(5). Peça 49(5).3. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 49(5).3. 
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 15 – 20° és suau – mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-
se línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 62 – 27,4 mm. Cada 
cordill que forma les cordes fa uns 3,5 – 2,4 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 6,2 – 4,3 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – 
mitjana. Un dels 3 fragments de corda torçada forma part d’una peça compacta amb 2 cordes 
trenades (reg. 49(5).2), mentre que els altres 2 fragments es presenten individualitzats. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que no han patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

6,2 – 4,3 

3,5 – 2,4 
62 – 27,4 

Nre. restes 3 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 – 15  

        0                                                                                                                                                10 cm 
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49.(5). Peça 49(5).4. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 49(5).4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta ja que es troba formant part d’un fragment de sudari. Es 
distingeixen 2 feixos de fibres en direcció perpendicular. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 29,5 mm, una amplitud de 4,7 mm. No s’aprecia la mesura del gruix. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el fragment de sudari 
tenen un color marronós fosc, lleugerament ferruginós. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte 
llis. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes no han sigut restaurades. 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

No s’aprecia 

29,5 
4,7 

Nre. restes 1 

    0                                                                                         5 cm 
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49.(6). REGISTRE 49(6). Núm. referència inventari 3251(6), 10H – 9H, 10I – 9I 
 
El registre està format per 5 ossets, 1 branquilló, 3 fragments de resta informe, 9 fragments de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S), 1 fragment de nus amb corda torçada i 11 fragments de sudari. tot 
seguit es descriuran, de forma separada, els fragments de resta informe i els fragments de corda 
torçada. 
 
49.(6). Peça 49(6).3. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 49(6).3. 
 
Anvers    Revers 

  
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 fragments de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una 
longitud de 43,8 – 19,3 mm, una amplitud d’11,5 – 7,3 mm i un gruix de 8,8 – 3,3 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on 
s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o 
esquinçats. Les restes no han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

8,8 – 3,3 
43,8 – 19,3 

11,5 – 7,3 
Nre. restes 3 

 0                        2 cm 
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49.(6). Peça 49(6).4. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 49(6).4. 
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 38,4 – 16,9 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 3,5 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
de 0,5; amb un gruix d’uns 5,9 – 4,5 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que no han patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

6,1 – 4,5 
3,8 – 2,6 

122,1 – 26,6 
Nre. restes 8 

Nre. cordills 2 –ply 
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 20 

    0                                                                                      10 cm 
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49.(6). Peça 49(6).5. Fragment de nus amb corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 49(6).5. 
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de nus amb cordes torçades 
 
Descripció tècnica  
Mesures del nus             Mesura de la corda torçada que forma el nus 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
Es tracta d’un nus conservat per, com a mínim, 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) (2 -
ply). No s’aprecia la tipologia de les restes que l’acompanyen. La corda visible que forma el nus té una 
longitud de 122,1 mm aprox., un gruix de 6,1 – 4,5 mm aprox., per un gruix de cordills d’uns 3,8 – 2,6 
mm aprox. 
No es distingeixen les llaçades que el formen. Al tractar-se d’un nus format per fragments de cordes 
torçades, s’observa una torsió en les fibres cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per 
formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquesta peça es definiria com a nus de 
llaç, els quals són nusos per formar bucles o llaçades en qualsevol part del llarg longitudinal de la corda 
i crear elements nous. Així doncs, la corda torçada llarga formaria una llaçada entorn a un altre 
fragment de resta vegetal informe més curt. S’ha mesurat la longitud del nus en 47 mm de llarg, 
l’amplitud en 38 mm i el gruix en 20,3 mm. Es tracta d’un nus de format mitjà, segurament per 
subjectar altres elements de format mitjà – gran. No s’aprecia el nombre de llaçades, per tant, no es 
pot dir que es tracta d’un nus simple o compost. 
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós, però amb certes taques 
blanquinoses de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La 
superfície presenta un aspecte llis. Les peces no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

20,3 
47 

38 
Nre. restes 1 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,1 – 4,5 aprox. 
3,8 – 2,6 aprox.  
122,1 aprox. 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  
Angle torsió 15 

      0                                                                                                                             10 cm 
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49.(7). REGISTRE 49(7). Núm. referència inventari 3251(7), 10H – 9H 
 
El registre està format per 4 branquillons, 4 branques, 7 fragments de sudari, 14 fragments de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S), 3 fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) i 5 fragments 
de corda trenada. Les restes s’han englobat en 4 paquets: peça 1, peça 2, peça 3 i 5 cordes torçades 
cap a la dreta individualitzades. Degut a que les peces es troben unides, s’exposarà una sola fotografia 
per totes les restes descrites. 
 
Fotografia registre 49(7).4, 49(7).5 i 49(7).6 

 
 
 

Peça 1 

Peça 2 

Peça 3 

     0                                                                                                  10 cm 
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Peça 1 
 
Es tracta d’una peça compacta per una mescla de sediment i restes de sudari on s’hi conserven 2 
fragments de corda trenada (groga i grisa) en posició paral·lela, juntament amb 2 fragments de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S) (vermella i verda). Degut a la mala conservació de la disposició de les 
fibres es fa difícil individualitzar altres restes de cordes o formes entre elles. Sembla que les 2 cordes 
torçades identificades passarien per sota de les 2 cordes trenades en una disposició perpendicular. 
 
Peça 2 
 
Es tracta d’una peça compacta per una mescla de sediment i restes de sudari on s’hi conserven 2 
fragments de corda trenada (vermella i grisa) en posició paral·lela, juntament amb 3 fragments de 
corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) (taronja, verda i groga) i 1 fragment de corda torçada cap a la 
dreta (torsió S) (lila). Degut a la mala conservació de la disposició de les fibres es fa difícil 
individualitzar altres restes de cordes o formes entre elles. Sembla que la corda taronja enllaçaria amb 
un nus a les cordes verda i groga, passant totes 3 per sobre de les 2 cordes trenades. Tanmateix, es 
pensa que la corda roja faria un nus entorn les cordes verda. 
 
Peça 3 
 
Es tracta d’una peça compacta per una mescla de sediment i restes de sudari on s’hi conserven 1 
fragment de corda trenada (grisa), juntament amb 6 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió 
S) (vermella, groga, verda, blava i taronja). Degut a la mala conservació de la disposició de les fibres es 
fa difícil individualitzar altres restes de cordes o formes entre elles. Sembla que la corda trenada 
identificada passaria per sota de totes les altres cordes. Tanmateix, es pensa que la corda vermella 
acaba en un dels seus extrems amb un nus. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que no han patit un procés de restauració. 
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49.(7). Peça 49(7).4. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z). El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S. El 
seu angle de torsió de 10 – 15° és suau – mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 72,8 – 18,4 mm per un 
gruix de 9,1 – 4,5 mm. Cada cordill fa uns 5,5 – 2,9 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions 
per centímetre és d’1 i que les peces tenen una rigidesa de torsió suau – mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
 
 
49.(7). Peça 49(7).5. Fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z s,s)  
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a l’esquerre (torsió Z) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a la dreta (torsió s). El sentit de la torsió inicial és S, mentre que la torsió final és Z. El 
seu angle de torsió de 10° – 15° és suau – mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 72 – 41,5 mm per un 
gruix de 5,9 – 5,1 mm. Cada cordill fa uns 4,5 – 3,4 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions 
per centímetre és d’1 i que les peces tenen una rigidesa de torsió suau – mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana. 
Els 3 fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) es troben en la peça 2. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

9,1 – 4,5 

5,5 – 2,9 
72,8 – 18,4 

Nre. restes 14 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 10 – 15  

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

5,9 – 5,1 
4,5 – 3,4 

72 – 41,5 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 10 – 15  
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49.(7). Peça 49(7).6. Fragments de corda trenada 
 
Espècie utilitzada 

És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 20° s’estima que les peces tenen 
una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes tenen una longitud de 129,7 – 32,4 mm i una amplitud de 16,5 
– 9,2 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,5 – 4,4 mm, mentre que el gruix de les cordes és de 6,1 – 
3,3mm. La corda trenada més llarga es conserva en la peça 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

6,1 – 3,3  

7,5 – 4,4 
129,7 – 32,4 

16,5 – 9,2 
Nre. restes 5 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 
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50. REGISTRE 50. Núm. referència inventari 3477, Q-7J 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada. 
 
Fotografia registre 50. 
 
Anvers       Revers 

  
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 25° - 30° s’estima que la peça té 
una rigidesa de torsió tancada. 
La corda té una longitud de 30,68 mm i una amplitud de 12,75 mm. Els cordills tenen un gruix de 6,9 – 
6,3 mm, mentre que la corda té un gruix de.3,82 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els 
cordills i la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques de 
guix provinents de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,82 
6,9 – 6,3 
30,68 

12,75 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 25 – 30  

 0                   2 cm 
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51. REGISTRE 51. Núm. referència inventari 3781, Q-8H, R. 291, Ind. 3 
 
El registre està format per un fragment per cabell. 
 
Fotografia registre 51. 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
Cabell humà 
 
Tipus d’objecte 
Manyocs del que sembla cabell 
 
Descripció tècnica  
 

 

 

 

Aquest registre està format pel que es determina com a cabell humà en forma de dos manyocs. El seu 
estat de conservació és òptim, tot i que han perdut una part important de la seva flexibilitat. Al tacte o 
al seu maneig s’aprecia la seva fragilitat al ser extremadament trencadissos.  

El seu color és marronós clar tirant a grisós i la seva superfície ve acompanyada de restes de sediment i 
de micro fauna de la cova, així com també dipositacions de guix que confereix a les mostres una 
tonalitat clara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Longitud  
Amplitud 
Gruix  

47,1 - 43  

53 - 29 
No s’aprecia 

Nre. restes 2 

        0                                                                                                                                                10 cm 
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52. REGISTRE 52. Núm. referència inventari 3894, 9I, R. 160 
 
El registre està format per un fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 52. 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En els seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, fet 
que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
El seu angle de torsió de 15° - 20° és mitjana i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 55,7 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 4,4 – 3,6 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb 
un gruix d’uns 7,6 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una 
peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,6 
4,4 – 3,6 

55,7 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 15 – 20  

   0                             2 cm 
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53. REGISTRE 53. Núm. referència inventari 3895, 9I, R. 163 
 
El registre està format per un fragment de corda amb un nus.  
 
Fotografia registre 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de nus amb corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 
Mesures del nus              Mesura de la corda torçada que forma el nus 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
Es tracta d’un nus conservat per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) (2-ply). La corda 
que forma el nus té una longitud de 110,2 mm, un gruix de 6,2 mm, per un gruix de cordills d’uns 6,2 
mm. Al tractar-se d’un nus format per un fragment de corda torçada, s’observa una torsió en les fibres 
en sentit z abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la 
torsió final és S. Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquesta peça es definiria 
com a nus de llaç, els quals són nusos per formar bucles o llaçades en qualsevol part del llarg 
longitudinal de la corda i crear elements nous. Així doncs, la corda torçada llarga formaria una llaçada 
entorn a sí mateixa per després tornar-se a enllaçar entremig del primer llaç i sortir. S’ha mesurat la 
longitud del nus en 22,4 mm de llarg, l’amplitud en 17,2 mm i el gruix en 15,5 mm. Es tracta d’un nus de 
format petit, segurament per subjectar altres elements de format petit. Al distingir-se les dues llaçades 
que el formen es pot dir que es tracta d’un nus simple. 
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis. La peça ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

15,5 

22,4 
17,2 

Nre. restes 1 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,2 
3,53 

110,2 
Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 20 

        0                                                                                                                                                         10 cm 
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54. REGISTRE 54. Núm. referència inventari 3926A, 9I 
 
El registre està format per 8 fragments de resta informe, 2 fragments de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S) i 4 fragments de corda trenada. 
 
54.1. Peça 54. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 54.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de les restes, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Les 
peces són un aglomerat compacte de fibres soltes i sediment provinent de la cova, sense cap forma ni 
ordre. No es distingeix cap torsió, ni direcció en les fibres, tot i que en algunes restes sí es distingeixen 
línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 8 fragments de 
resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Les 
restes tenen una longitud de 31,2 – 20,9 mm, una amplitud de 24,6 – 14,4 mm i un gruix de 11,11 – 2,9 
mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. El seu color és d’un marronós fosc, lleugerament 
ferruginós. Les superfícies de les restes vegetals són d’un aspecte rugós, desordenat i aspre al tacte. No 
es determina l’estat dels seus extrems al tractar-se d’un aglomerat de restes. Les restes no han sigut 
restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

11,11 – 2,9   

31,2 – 20,9 
24,6 – 14,4 

Nre. restes 8 
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54.2. Peça 54. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 54.2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 15° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 33,5 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 3,7 – 3,3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb 
un gruix d’uns 6 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa suau 
– mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una 
peça que no ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

6 
3,7 – 3,3 

33,5 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 15 

    0                                           2 cm 
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54.3.  Peça 54. Fragments de corda trenada i un fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 54.3. 

 
 

          0                                                                                                                                                                 10 cm 
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Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte        Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada    Fragment de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S) 
 
Descripció tècnica        Descripció tècnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
poc definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els dos fragments més curts es troben de forma 
individualitzada, amb una longitud de 57 – 36,7 mm, una amplitud de 20,8 / 14,3 – 12,2 mm i un gruix 
de 6,5 – 5,2 / 4,8 mm. Els dos fragments més llargs formen part d’una peça compacta per una mescla 
de sediment, restes de sudari i ossets de micro fauna. S’han pogut diferenciar aproximadament el que 
serien parts de 2 cordes trenades (vermella i taronja) acompanyades d’un gran nombres de restes 
informes de fibres vegetals. Aquests 2 fragments tenen una longitud de 124,35 – 74,4 mm, una 
amplitud de 12,8 – 9,7 / 7,5 mm i un gruix de 5,2 mm, mentre que els cordills tenen un gruix de 7,3 – 
6,6 mm. Les 2 cordes trenades han perdut part de les fibres dels seus cordills, fet pel qual els seus 
extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 25° s’estima que les peces tenen una rigidesa 
de torsió mitjana – tancada.  
Tanamteix, també es pot diferenciar un fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) (verda) 
formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser 
doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S. En els 
seus extrems, la corda ha perdut part dels cordills, fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-
se en 2-ply. 
El seu angle de torsió de 15° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 65,1 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 6,7 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un 
gruix d’uns 10,1 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda mitjana, forta i resistent, de torsió i rigidesa suau – 
mitjana.  
 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i micro 
fauna provinents de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa 
i aspre al tacte. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

55. REGISTRE 55. Núm. referència inventari 3926B, 9I – 9J, R.212 
 
El registre està format per 18 fragments de sudari i 1 fragment de resta informe. Tot seguit es 
descriurà el fragment de resta informe. 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

12,8 – 5,2 / 4,8 

7,3 – 6,6  
124,35 – 36,7 
20,8 – 14,3 / 9,7 – 7,5 

Nre. restes 4 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 25 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

10,1 

6,7 
65,1 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 15 
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55.2. Peça 55. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 55.2. 
 
Anvers      Revers 

  
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formaria part d’una resta més gran. Es 
distingeix una lleugera torsió en sentit z, tot i que els feixos de fibres no es troben de forma definida. El 
fragment es troba en forma d’una peça compacta de sediments, fibres vegetals i micro fauna. 
Aquest registre està format pel que es determinen com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 15,7 mm, una amplitud de 12,7 mm i un gruix de 5,7 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc, lleugerament ferruginós, tot i que amb algunes taques de 
guix provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments 
on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats 
o esquinçats. Les restes han sigut restaurades. 
 
 
 

56. REGISTRE 56. Núm. referència inventari 4166, 7K 
 
El registre està format per 4 fragments de sudari i 13 fragments de fibra. Tot seguit es descriuran els 
fragments de fibra. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,7 

15,7 
12,7 

Nre. restes 1 

  0                         2 cm 
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56.2. Peça 56. Fragments de fibra 
 
Fotografia registre 56.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 

Fragments de fibra que no presenten cap torsió, conservant la seva forma original. En part d’alguns 
fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se pel fet de que 
formaven part d’una peça major. Es tracta de feixos de fibres conservats compactes amb un gruix màxim 
de 2 mm, posats en disposició paral·lela entre ells. 
 Són fragments petits que mesuren entre 26 – 5 mm de longitud per 5 – 3 mm de gruix. Considerats dins 
la categoria de fibres soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis. Les restes no han sigut restaurades. 

57. REGISTRE 57. Núm. referència inventari 4300, 7K 
 
El registre està format per 2 fragments de sudari i 3 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre 
(torsió z). Tot seguit es descriuran els fragments de cordill.  
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

5 - 3 
26 - 5 

Nre. restes 13 
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57.2. Peça 57. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z)  
 
Fotografia registre 57.2. 
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) que encara conserven la forma original de la fibra. 
Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió en sentit z, ja que segurament formarien part 
d’una mateixa corda fina i prima, de torsió S. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
En part d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se 
pel fet de que formaven part d’una peça major. El seu angle de torsió no s’aprecia. Aquest registre està 
format pel que es determinen com a 3 fragments de cordill prims. Els fragments conserven una longitud 
de 18,2 – 13,6 mm per un gruix de 2 – 1,4.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Les restes es troben poc compactes i els seus extrems es troben esfilagarçats. La 
superfície presenta un aspecte llis. Les restes no han sigut restaurades. 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

2 – 1,4 
18,2 – 13,6 

Nre. restes 3 

Angle torsió No s’aprecia 

  0                                            2 cm 
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58. REGISTRE 58. Núm. referència inventari 4411, 9J, R. 157, Ind. 25 
 
El registre està format per un fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 58. 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 43,5 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 5,1 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,25; amb un 
gruix d’uns 9,4 – 8,6 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però amb taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis. Es 
tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

9,4 – 8,6 
5,1 

43,5 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,25 
Angle torsió 10 

    0                                            2 cm 
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59. REGISTRE 59. Núm. referència inventari 4425, 9I, R. 92, Ind. 25 
 
El registre està format per 10 fragments de resta informe, 2 fragments de corda trenada i 3 fragments 
de corda torçada cap a la dreta (torsió S).  
 
59.1. Peça 59. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 59.1. (1) 
 
Anvers       Revers 

  

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de les restes, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Les 
peces són un aglomerat compacte de fibres soltes i sediment provinent de la cova, sense cap forma ni 
ordre. No es distingeix cap torsió, ni direcció en les fibres, tot i que en algunes restes sí es distingeixen 
línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 9 fragments de 
resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Les 
restes tenen una longitud de 46,3 – 9,8 mm, una amplitud de 23 – 9,7 mm i un gruix de 10,2 – 5,7 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. El seu color és d’un marronós fosc, lleugerament 
ferruginós. Les superfícies de les restes vegetals són d’un aspecte llis i les fibres, en certs casos, 
desordenades. L’estat dels seus extrems és tallat o esquinçat. Les restes han sigut restaurades.  
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

10,2 – 5,7 

46,3 – 9,8 
23 – 9,7 

Nre. restes 9 

0                2 cm 
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Fotografia registre 59.1. (2) 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals conservades en una peça compacta per una 
mescla de sediment i restes de sudari. No es conserva la forma original de les restes, però es pensa 
que formarien part d’una resta més gran. Es distingeix certa torsió i direcció de les fibres en els feixos 
de fibres més llargs. Aquest registre està format pel que es determina com a fragments de resta 
informe, però no es poden prendre mesures al no distingir-se peces soltes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. El seu color és d’un marronós fosc, lleugerament 
ferruginós. Les superfícies de les restes vegetals són d’un aspecte llis i les fibres, en certs casos, 
desordenades. L’estat dels seus extrems és tallat o esquinçat. Les restes no han sigut restaurades. 
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59.2. Peça 59. Fragments de corda trenada 
 
Fotografies registre 59.2. 
 
Anvers       Revers 
 

  
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida en el fragment de corda més llarg. No s’aprecia torsió en els cordills. El fragment més curt 
presenta una poca definició en les seves fibres. 
Amb un angle de torsió de 20° s’estima que les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes 
tenen una longitud de 69,5 - 35 mm i una amplitud de 11,6 – 7,9 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,8 – 
6,2 mm, mentre que el gruix de les cordes és de 4,8 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les 
trenes, així com també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-
deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i calç 
provinents de la cova. 
La superfície de les restes vegetals són d’un aspecte llis, però en certes parts tenen una textura rugosa i 
aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han patit 
un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,8 
7,8 – 6,2 
69,5 – 35  

11,6 – 7,9 
Nre. restes 2 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 

0                     2 cm 
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59.3. Peça 59. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 

 

Fotografia registre 59.3. 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). El fragment 
més curt ha perdut part d’un dels seus 2 cordills, fet pel qual no finalitza en 2-ply. Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 10° és suau i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 63,8 – 38,8 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1; 
amb un gruix d’uns 6,4 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió suau. Els fragments presenten 
l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de calç provinents de la 
cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que 
amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

6,4 
2,8 

63,8 – 38,8  
Nre. restes 3 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 10 

0                     2 cm 
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60. REGISTRE 60. Núm. referència inventari 4427, 1I, Ind. 24 
 
El registre està format un fragment de resta informe. 
 
Fotografia registre 60. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. Sembla 
que hi ha un punt d’inflexió en les fibres, canviant d’angle de direcció. 
Aquest registre està format pel que es determinen com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 23 mm, una amplitutd de 12,5 mm i un gruix de 5,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós clar, però la seva superfície 
presenta restes de calç provinents de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, 
mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes no han sigut restaurades. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,4 
23 

12,5 
Nre. restes 1 

     0                                                                      2 cm 
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61. REGISTRE 61. Núm. referència inventari 4428, R. 198 
 
El registre està format per 7 fragments de sudari, 7 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
i 1 fragment de corda trenada. Tot seguit es descriuran els fragments de corda torçada i el fragment de 
corda trenada. Degut a que les peces es troben unides, excepte una corda torçada cap a la dreta 
(torsió S) individualitzada, les fotografies es veuran repetides. 
 
61.2. Peça 61. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 61.2. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. La peça té adherit un fragment de 
sudari en un dels seus extrems. 
El seu angle de torsió de 15° - 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 54,5 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 5,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un 
gruix d’uns 3,6 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però en la superfície presenta restes 
de sudari. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,8 
3,6 

54,5 
Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 15 – 20  

   0                                                                          5 cm 
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Fotografia registre 61.2. (2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     0                                                                                                                5 cm 
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Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. Les cordes es troben conservades formant una peça 
compacta d’una mescla de sediment i restes de sudari. Juntament amb les cordes torçades (groga, 
verda, taronja, blava i vermella), s’hi conserva una corda trenada (grisa). Tanmateix, part de les cordes 
torçades formen un nus (vermella). La corda trenada (grisa) en disposició vertical conserva la corda 
groga fent una llaçada pel seu revers, la corda verda l’enllaça al centre a través d’un llaç. Als extrems 
de la corda verda, passant-li per sobre, s’hi conserva la corda taronja en posició longitudinal. La corda 
blava es conserva per damunt d’un dels extrems de la corda grisa i, finalment, la corda vermella fa un 
nus en sí mateixa per sobre de la corda blava i la vermella. 
El seu angle de torsió de 15 - 20° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 136,6 – 31,8 mm. Cada cordill 
que forma les cordes fa uns 3,7 – 3,1 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre 
és de 0,5; amb un gruix d’uns 7,3 – 5,9 / 4,3 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Els 
fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Tipus d’objecte 
Nus fet de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Mesures del nus              Mesures de la corda torçada vermella que forma el nus 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
Es tracta d’un nus format per un fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). Les fibres tenen 
una torsió cap a l’esquerre (torsió z). Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, 
aquesta peça es definiria com a nus de llaç, els quals són nusos per formar bucles o llaçades en 
qualsevol part del llarg longitudinal de la corda i crear elements nous. El nus està format per la unió 
d’una corda sobre sí mateixa a través d’una llaçada. Conserva una longitud de 17,3 mm, una amplada 
de 19,2 mm i un gruix de 4,3 mm. A l’observar-se el nombre de llaçades necessàries per la confecció 
del nus es pot dir que es tracta d’un nus simple. 
Es tracta d’un nus de petit tamany, segurament per subjectar altres cordes entre sí. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,3 – 5,9 / 4,3 
3,7 – 3,1 

136,6 – 31,8 
Nre. restes 6 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 15 – 20  

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

4,3  

17,3 
19,2 

Nre. restes 1 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

4,5 
3,1 

77,2 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 15 – 20 
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Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que han patit un procés de restauració. 
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61.3. Peça 61. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 61.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada (grisa) formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una 
forma semi definida. No s’aprecia torsió en els cordills. La corda es troba enllaçada per un fragment de 
corda torçada cap a la dreta (torsió S) (verda) en un dels seus extrems. Amb un angle de torsió de 15° – 
20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. La corda té una longitud de 92,5 mm i una 
amplitud de 9,4 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,2 mm, mentre que la corda té un gruix de 5 mm. 
L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la corda pot ser deguda als processos post-
deposicionals de les restes.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5 

7,2 
92,5 

9,4 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 15 – 20  

0                                           5 cm 
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62. REGISTRE 62. Núm. referència inventari 4429, R. 200 
 
El registre està format per 18 fragments de sudari, 1 fragment de resta informe i 1 fragment de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S). Tot seguit es descriuran, de forma separada, el fragment de resta 
informe i el fragment de corda torçada. 
 
62.2. Peça 62. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 62.2. 
 
  Anvers                Revers 

  

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 

Fragment de resta informe fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. No es 
distingeix cap direcció de la fibra, així com tampoc les línies de divisió de les fibres.  
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 15 mm, una amplitud de 8,3 mm i un gruix de 2,5 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es 
presenta amb taques de guix provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte rugós 
i aspre al tacte. Les restes han sigut restaurades. 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

2,5  

15 
8,3  

Nre. restes 1 

   0                                               2 cm 
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62.3. Peça 62. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 62.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. 
El seu angle de torsió de 25° - 30° és tancat i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 19 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 2,9 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un 
gruix d’uns 6,2 mm, la peça té una rigidesa de torsió tancada.  
El petit fragment conserva l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,2 
2,9 

19 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 25 – 30  

   0                                                           2 cm 



486 
 

63. REGISTRE 63. Núm. referència inventari 4430, 9I, R. 199 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe, 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre 
(torsió z) i 3 fragments de corda trenada. 
 
63.1. Peça 63. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 63.1. 
 
   Anvers      Revers 

  
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formaria part d’una resta més gran, 
segurament de la corda trenada d’aquest mateix registre. No es distingeix cap torsió en les fibres, però 
sí la direcció de la fibra i les seves línies de divisió. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 18,1 mm, una amplitud d’11,2 mm i un gruix de 5,5 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Tant la resta vegetal, com el sediment que 
l’acompanya tenen un color marronós fosc, lleugerament ferruginós, amb taques de guix provinent de la 
cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva 
sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. La 
resta ha sigut restaurada. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,5 
18,1 

11,2 
Nre. restes 1 

   0                                              2 cm 
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63.2. Peça 63. Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z)  
 
Fotografia registre 63.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de la resta, però 
es pensa que formaria part d’una resta més gran, segurament de la corda trenada d’aquest mateix 
registre. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de 
cordill prim. Les seves mesures són 26,1 mm de longitud per 4,6 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

4 ,6 
26,1 

Nre. restes 1 
Angle torsió 30 

   0                                                           2 cm 



488 
 

63.3. Peça 61. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 63.3. 
 
                  Anvers                         Revers 
 

   
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els dos fragments més curts han perdut part de les fibres 
dels seus cordills, fet pel qual els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 20° - 25° 
s’estima que les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana – tancada. Les cordes tenen una longitud de 
65,7 – 39,9 mm i una amplitud de 27,7 / 13,1 – 11,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 8,8 – 7,1 / 6 mm, 
mentre que el gruix de les cordes és de 5,1 – 4,3 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les 
trenes, així com també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-
deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i calç 
provinents de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,1 - 4,3 

8,8 - 7,1 / 6 
65,7 - 39,9 

27,7 / 13,1 - 11,7 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 – 25  

0                                           5 cm 
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64. REGISTRE 64. Núm. referència inventari 4432A, 8H, Ind. 19 
 
El registre està format per 3 fragments de sudari, 1 fragment de resta informe, 11 fragments de corda 
trenada i 3 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). Tot seguit es descriuran, de forma 
separada, el fragment de resta informe, els fragments de corda trenada i els fragments de corda 
torçada. 
 
 
64.2. Peça 64. Fragment de resta informe 

 

Fotografia registre 64.2. 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 24,1 mm, una amplitud de 10,7 – 9,7 mm i un gruix de 6,2 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que 
l’acompanya tenen un color marronós fosc, lleugerament ferruginós, amb certes taques de guix 
provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on 
s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o 
esquinçats. La resta no ha sigut restaurada. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud  

6,2 

24,1 
10,7 – 9,7 

Nre. restes 1 

    0                                                             2 cm 
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64.3. Peça 64. Fragments de corda trenada 
 
 
Fotografia registre 64.3. 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         0                                                                                                                                                                 10 cm 
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Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
poc definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els dos fragments més curts es troben de forma 
individualitzada, amb una longitud de 34,2 – 27,8 mm, una amplitud de 16 – 14,1 mm i un gruix de 4,8 
– 3,8 mm. Els altres 9 fragments formen part de dues peces peces compactes per una mescla de 
sediment, restes de sudari i ossets de micro fauna. S’han pogut diferenciar aproximadament el que 
serien parts de 9 cordes trenades (grisa, verda, taronja, groga, blava, vermella, lila, blanca i negra).  
Tant les cordes trenades que es troben a la peça compacta menor (blanca i negra), com les cordes 
trenades que es troben en la peça major (grisa, verda, taronja, groga, blava, vermella i lila) es 
conserven en paral·lel entre elles. No es té prou informació per poder dir a que es deuria aquesta 
disposició, tot i que segurament respondria a algun sistema de subjecció d’elements majors. 
Els fragments de corda trenada de la peça menor tenen una longitud d’entre 65,6 – 41,5 mm, una 
amplitud de 16,2 / 13,7 – 15,4 mm per un gruix d’entre 6 – 3 mm. 
Els fragments de corda trenada de la peça major tenen una longitud d’entre 78,7 – 24,3 mm, una 
amplitud de 15,6 – 10,1 mm per un gruix d’entre 6,6 – 4,9 mm. 
El seu angle de torsió de 30° - 40° és tancat i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Amb un gruix dels cordills que oscil·la entre 8 / 6,6 – 4,9 mm, s’estima 
que les peces tenen una rigidesa de torsió tancada.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments, micro 
fauna i taques de guix provinents de la cova. La superfície de les restes vegetals és d’un aspecte rugós i 
aspre al tacte. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,6 - 3 
8 / 6,6 - 4,9 

78,7 - 24,3 
15,6 - 10,1 

Nre. restes 11 
Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 40 
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64.4. Peça 64. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 64.4. 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals  
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 35° - 40° és tancat i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 43 – 22,7 mm. Cada 
cordill que forma les cordes fa uns 3,7 – 3,2 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 9,4 – 8,2 / 5,7 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió 
tancada. Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de 
torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de guix provinent de la 
cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que 
amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

9,4 - 8,2 / 5,7 

3,7 - 3,2 
43 - 22,7 

Nre. restes 3 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 35 - 40 

 0                                     2 cm 
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65. REGISTRE 65. Núm. referència inventari 4432B, 8H, R. 201, Ind. 19 
 
El registre està format per 2 fragments de sudari, 1 fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s), 
1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z), 2 fragments de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S) i 5 fragments de corda trenada. Tot seguit es descriuran, de forma separada, els fragments 
de cordill, els fragments de corda torçada i els fragments de corda trenada. 
 

65.2. Peça 65. Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) 
 
Fotografia registre 65.2. 
 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat en un sentit s. Es pensa que segurament formaria part d’una corda trenada 
donat el seu gruix i aparença. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió de 35° – 40° és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 
fragment de cordill prim. El fragment conserva una longitud de 28,2 mm per un gruix de 10,9 – 5,6 mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que de textura rugosa i aspre al tacte. La resta ha sigut restaurada. 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

10,9 - 5,6 

28,2 
Nre. restes 1 

Angle torsió 35 - 40 

 0                                                   2 cm 
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65.3. Peça 65. Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 

 

Fotografia registre 65.3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). Es pensa que segurament formaria part d’una 
corda trenada donat el seu gruix i aparença. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió de 35° – 40° és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 
fragment de cordill prim. El fragment conserva una longitud de 16,9 mm per un gruix de 6,8 mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que de textura rugosa i aspre al tacte. La resta ha 
sigut restaurada. 

 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

6,8 

16,9 
Nre. restes 1 
Angle torsió 35 - 40 

   0                                                      2 cm 
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65.4. Peça 61. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 65.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 10° és suau i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud semblant de 21 – 20,4 mm. No 
obstant, el seu gruix varia entre 5,6 – 3,1 mm. Cada cordill que forma les cordes fa uns 2,3 mm de 
gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1,5. Les peces tenen una rigidesa de 
torsió suau. Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de 
torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós, amb restes de sediment. Els seus 
extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte rugós i aspre al tacte degut al 
sediment que les acompanya. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,6 - 3,1 
2,3 

21 - 20,4 
Nre. restes 2 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1,5 

Angle torsió 10 

     0                                                                        2 cm 
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65.5. Peça 65. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 65.5. 
 
   Anvers              Revers 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 30° – 35° s’estima que les peces 
tenen una rigidesa de torsió tancada. Les cordes tenen una longitud d’entre 53,9 – 26,9 mm i una 
amplitud de 16,4 – 10,4 mm. Els cordills tenen un gruix de 9,1 – 7,9 mm, mentre que el gruix de les 
cordes és d’entre 4,1 – 3,8 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també 
les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós. La superfície de la resta vegetal és 
d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Un dels fragments de corda trenada conserva 
fragments de sudari. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han 
patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,1 - 3,8 

9,1 - 7,9 
53,9 - 26,9 

16,4 - 10,4 
Nre. restes 2 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 30 – 35 

0                             5 cm 
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66. REGISTRE 66. Núm. referència inventari 4538 
 
El registre està format per 28 fragments de fibra en fragmentació constant. 
 
Fotografia registre 66 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra sense cap torsió aparent 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 

Fragments de fibra que no presenten cap torsió aparent, conservant la seva forma original. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se pel fet 
de que formaven part d’una peça major, com ara cordills. 
 Són fragments petits que mesuren 26,1 – 4,9 mm de longitud per 4,5 – 0,5 mm de gruix. Considerats 
dins la categoria de fibres soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis. Les restes no han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

4,5 - 0,5 
26,1 - 4,9 

Nre. restes 28 

    0                                                                               5 cm 
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67. REGISTRE 67. Núm. referència inventari 4542 
 
El registre està format per 3 fragments de resta informe. 
 
Fotografia registre 67 
 
 Anvers               Revers 
 

 
   
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals. No es conserva la forma original de les restes, 
però es pensa que formarien part de restes de sudari.  
Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 fragments de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una 
longitud de 20,5 – 14,6 mm, una amplitud de 13,5 - 13 mm i un gruix de 4,5 – 3,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. El seu color és marronós clar, però la seva 
superfície es presenta amb taques de guix provinent de la cova. La superfície de les restes vegetals és 
aspre al tacte. Els seus extrems es presenten esquinçats. Les restes no han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

4,5 – 3,4 

20,5 - 14,6 
13,5 - 13 

Nre. restes 3 

 0                                     2 cm 
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68. REGISTRE 68. Núm. referència inventari 4630, Ind. 25 
 
El registre està format per 6 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z).  
 
Fotografia registre 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçacts cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) que encara conserven la forma original de la fibra. 
Tots els fragments presenten la mateixa aparença i torsió en sentit z, ja que segurament formarien part 
d’una corda trenada donat el seu gruix i aparença. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les 
fibres. 
El seu angle de torsió és molt suau. Aquest registre està format pel que es determinen com a 6 
fragments de cordill prims. Un d’ells s’aprecia lleugerament més llarg que els altres (el fragment major 
té una longitud de 45,5 mm per un gruix de 5,3 mm).  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, lleugerament ferruginós, però la seva superfície es presenta 
amb taques de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben esfilagarçats. La superfície presenta 
un aspecte llis. Les restes no han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

5,3 - 2,1 
45,4 - 13,1 

Nre. restes 6 
Angle torsió 10 
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69. REGISTRE 69. Núm. referència inventari 4878 9J, R. 203 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 69 

 

                  Anvers        Revers 
 

  
  
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma semi 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Amb un angle de torsió 
de 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Tanmateix, en un dels seus extrems la 
corda no finalitza en 3-ply per la pèrdua de fibres en els seus cordills. 
La corda té una longitud de 42,9 mm i una amplitud de 9,4 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,5 – 5,9 
mm, mentre que la corda té un gruix de 4,2 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i 
la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments.  
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,2 

7,5 - 5,9 
42,9 

9,4 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply   
Angle torsió 20  

0                               2 cm 
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70. REGISTRE 70. Núm. referència inventari 5183, 7I, Ind. 4 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe i 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre 
(torsió z). 
 
70.1. Peça 70. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 70.1. 
 

 
   
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragment de resta informe fet de fibres vegetals. No es conserva la forma original de la resta, però es 
pensa que formaria part de restes de sudari.  
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 14,4 mm, una amplitud de 9,7 mm i un gruix de 6,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es 
presenta amb taques de guix provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és aspre al tacte. Els 
seus extrems es presenten esquinçats. La resta no ha sigut restaurada. 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

6,4 

14,4 
9,7 

Nre. restes 1 

     0                                                                             2 cm 
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70.2. Peça 70. Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z)  

 

Fotografia registre 70.2. 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). Es pensa que segurament formaria part d’una 
corda trenada donat el seu gruix i aparença. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió de 10° – 15° és suau – mitjà. Aquest registre està format pel que es determina com 
a 1 fragment de cordill prim. El fragment conserva una longitud de 16,3 mm per un gruix de 5,1 mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Un extrem es troba tallat o esquinçat, mentre que l’altre es troba esfilagarçat. La 
superfície presenta un aspecte llis, tot i que de textura rugosa i aspre al tacte. La resta no ha sigut 
restaurada. 

 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

5,1 

16,3 
Nre. restes 1 

Angle torsió 10 - 15 

     0                                                                    2 cm 
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71. REGISTRE 71. Núm. referència inventari 5305, 7J, R. 204, Ind. 23 
 
El registre està format per 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z).  
 
Fotografia registre 71 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). Es pensa que segurament formaria part d’una 
corda trenada donat el seu gruix i aparença. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió de 10° és suau. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 
fragment de cordill prim. El fragment conserva una longitud de 19,5 mm per un gruix de 4,8 mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Un extrem es troba tallat o esquinçat, mentre que l’altre es troba esfilagarçat Els 
seus extrems es presenten esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que de textura rugosa i 
aspre al tacte. La resta ha sigut restaurada. 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

4,8 

19,5 
Nre. restes 1 

Angle torsió 10 

     0                                                               2 cm 
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72. REGISTRE 72. Núm. referència inventari 5340, 9J 
 
El registre està format per 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z).  
 
Fotografia registre 72 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). Es pensa que segurament formaria part d’una 
corda trenada donat el seu gruix i aparença. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió de 10° – 15° és suau – mitjà. Aquest registre està format pel que es determina com 
a 1 fragment de cordill prim. El fragment conserva una longitud de 26,6 mm per un gruix de 6,7 – 5,5 
mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Un extrem es troba tallat o esquinçat, mentre que l’altre es troba esfilagarçat. La 
superfície presenta un aspecte llis, tot i que de textura rugosa i aspre al tacte. La resta no ha sigut 
restaurada. 

 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

6,7 - 5,5 

26,6 
Nre. restes 1 

Angle torsió 10 - 15 

   0                                                             2 cm 
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73. REGISTRE 73. Núm. referència inventari 5341, 9J, R. 95 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe. 
 
Fotografia registre 73 
 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta. Al tractar-se d’una peça compacta de fibres i sediment es fa difícil 
pensar de quina resta vegetal formaria part. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com 
també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 27 mm, una amplitud de 5,7 mm i un gruix de 3,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que 
l’acompanya tenen un color marronós fosc, lleugerament ferruginós. La superfície de la resta vegetal és 
d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al 
tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. La resta ha sigut restaurada. 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

3,4 
27 

5,7 
Nre. restes 1 

      0                                                                       2 cm 
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74. REGISTRE 74. Núm. referència inventari 5417, 9I, R. 156, Ind. 25 
 
El registre està format per 2 fragments de corda trenada. 
 
Fotografia registre 74 
 
Anvers       Revers 
 

  
  
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. El fragment més curt ha perdut part de les fibres dels seus 
cordills, fet pel qual un dels seus extrems no acaba en 3-ply. Amb un angle de torsió de 15° - 20° 
s’estima que les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes tenen una longitud de 67,3 – 
38,5 mm i una amplitud de 14,8 – 10,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 8,7 – 5,9 mm, mentre que el 
gruix de les cordes és de 4,4 – 4,1 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com 
també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i calç 
provinents de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,4 - 4,1 

8,7 - 5,9 
67,3 - 38,5 
14,8 - 10,7 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 15 - 20 

 0                                                            5 cm 
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75. REGISTRE 75. Núm. referència inventari 5441, 7J 
 
El registre està format per 4 fragments de resta informe, 11 fragments de fibra, 7 fragments de cordill 
torçats cap a l’esquerre (torsió z) i 1 fragment de sudari. Tot seguit es descriuran, de forma separada, 
els fragments de resta informe, els fragments de fibra i els fragments de cordill. 
 
75.1. Peça 75. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 75.1.

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se pel fet 
de que formaven part d’una corda trenada. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com 
també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 4 
fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les 
mostres. Els fragments conserven una longitud de 17,2 – 8,1 mm, una amplitud de 14,3 – 4 mm i un 
gruix de 5,4 – 2,9 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós clar, amb taques de guix provinent de la cova. La superfície de la 
resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és 
rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes no han sigut 
restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,4 – 2,9 

17,2 – 8,1 
14,3 - 4 

Nre. restes 4 
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75.2. Peça 75. Fragments de fibra 
 
Fotografia registre 75.2. 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra  
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 

 
Fragments de fibra que no presenten cap torsió aparent, conservant la seva forma original. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera torsió de la peça, la qual cosa podria explicar-se pel fet de que 
formaven part d’una peça major, com ara cordills. 
 Són fragments petits que mesuren 29,4 – 11,7 mm de longitud per 1,7 mm de gruix. Considerats dins la 
categoria de fibres soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis. Les restes no han sigut restaurades. 

 

 

 

 

 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

1,7 
29,4 - 11,7 

Nre. restes 11 



509 
 

75.3. Peça 75. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 

 

Fotografia registre 75.3. 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de les restes, 
però es pensa que formarien part d’una resta més gran, segurament d’una corda trenada. Es 
distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 7 fragments de 
cordills prims. Les seves mesures són 40,4 – 16,8 mm de longitud per 4,3 – 3,6 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

4,3 - 3,6 

40,4 - 16,8 
Nre. restes 7 

Angle torsió 30 – 35  
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76. REGISTRE 76. Núm. referència inventari 5522, 9L, Ind. 32 
 
El registre està format per 3 fragments de resta informe i 1 fragment de corda trenada. 
 
76.1. Peça 76. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 76.1. 
 
Anvers              Revers 

  

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se pel fet 
de que formaven part d’una corda trenada. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com 
també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 
fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les 
mostres. Els fragments conserven una longitud de 11,3 – 9,7 mm, una amplitud de 7,1 – 4,9 mm i un 
gruix de 5,6 – 3,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós clar, amb taques de guix provinent de la cova i restes de sudari. La 
superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la 
seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes no 
han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,6 – 3,4 

11,3 – 9,7 
7,1 – 4,9 

Nre. restes 3 

 0                                2 cm 
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76.2. Peça 76. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 76 
 
Anvers           Revers 
 

   
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les 
fibres que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Amb un angle de 
torsió de 20° – 25° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Tanmateix, els seus extrems no 
finalitza en 3-ply per la pèrdua de fibres dels seus cordills. 
La corda té una longitud de 25,1 mm i una amplitud d’11,4 mm. Els cordills tenen un gruix de 9,7 – 7,3 
mm, mentre que la corda té un gruix de 4,5 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i 
la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. Tanmateix, el poc gruix de la peça 
i la baixa definició dels cordills indica que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta taques de guix provinent de la 
cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten esquinçats i, en certa mesura, esfilagarçats. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,5 

9,7 – 7,3 
25,1 

11,4 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 – 25  

   0                                                     2 cm 
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77. REGISTRE 77. Núm. referència inventari 5544, 9L 
 
El registre està format per 3 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z). 
 
Fotografia registre 77 
 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de les restes, 
però es pensa que formarien part d’una resta més gran, segurament d’una corda torçada cap a la dreta 
(torsió S). Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió és mitjà. Aquest registre està format pel que es determina com a 3 fragments de 
cordills prims. Les seves mesures són 22,9 – 22,6 mm de longitud per 3,5 – 3,1 / 2,9 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

3,5 - 3,1 / 2,9 

22,9 - 22,6 
Nre. restes 3 

Angle torsió 20 
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78. REGISTRE 78. Núm. referència inventari 5660, 9I – 10I 
 
El registre està format per 31 fragments de sudari i 3 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió 
S). Tot seguit es descriuran els fragments de corda torçada. 
 
78.2. Peça 78. Fragments de corda torçada 
 
Fotografia registre 78.2. 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 30° és tancat i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 103,1 – 49,1 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 3,5 – 3,1 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
de 0,25; amb un gruix d’uns 6,3 – 4,7 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana – tancada. Els 
fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa 
mitjana – tancada.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats degut al sediment 
que conserven. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,3 - 4,7 
3,5 - 3,1 

103,1 - 49,1 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,25 

Angle torsió 30 

     0                                                                                                        10 cm 
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79. REGISTRE 79. Núm. referència inventari 5677, 9I 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada, 1 fragment de corda torçada cap a l’esquerre 
(torsió Z) 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
79.1. Peça 79. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 79.1. 
 
Anvers             Revers 
 

  
  
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut la forma dels 
seus cordills, fet pel que els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 25° - 30° 
s’estima que la peça té una rigidesa de torsió tancada.  
La corda té una longitud de 82,6 mm i una amplitud de 9,8 mm. Els cordills tenen un gruix de 6,7 mm, 
mentre que la corda té un gruix de 7,1. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la corda 
pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. Tanmateix, la baixa definició dels cordills 
indica que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una 
textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

7,1 

6,7 
82,6 

9,8 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 25 - 30 

0                                           5 cm 
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79.2. Peça 79. Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) 
 
Fotografia registre 79.2. 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z s,s)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a la dreta (torsió s) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és 
S, mentre que la torsió final és Z.  
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar -se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 44,4 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 3,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1; amb un gruix 
d’uns 5,43 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment conserva l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una 
peça que no ha patit un procés de restauració. 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,4 

3,8 
44,4 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 20 

   0                                                         2 cm 
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79.3. Peça 79. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 79.3. 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar -se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 27,1 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 2,6 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,75; amb un 
gruix d’uns 6,3 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment conserva l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una 
peça que no ha patit un procés de restauració. 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,3 

2,6 
27,1 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,75 
Angle torsió 20 

    0                                                                     2 cm 
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80. REGISTRE 80. Núm. referència inventari 5708, 9I, R. 139, Ind. 25 
 
El registre està format per 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z), 1 fragment de corda 
trenada i 1 fragment de nus fet amb cordills torçats cap a l’esquerre (torsió z) i cap a la dreta (torsió s). 
 
80.1. Peça 80. Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z)  

 

Fotografia registre 80.1. 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de la resta, però 
es pensa que formaria part d’una resta més gran, segurament de la corda trenada d’aquest mateix 
registre. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de 
cordill prim. Les seves mesures són 22 mm de longitud per 3,4 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

3,4 

22 
Nre. restes 1 

Angle torsió 30 

    0                                                             2 cm 
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80.2. Peça 80. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 80.2. 
 
Anvers       Revers 

  
  
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills no conserven una 
forma definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 10° s’estima que la peça té 
una rigidesa de torsió suau.  
La corda té una longitud de 54 mm i una amplitud de 13,1 – 12,1 mm. Els cordills tenen un gruix de 6,9 
mm, mentre que la corda té un gruix de 5,1 – 4,9. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills 
i la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. Tanmateix, el poc gruix de la 
peça i la baixa definició dels cordills indica que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques de 
guix provinent de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

 

 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,1 - 4,9 
6,9 

54 
13,1 - 12,1 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 10 

  0                                                                              5 cm 



519 
 

80.3. Peça 80. Fragment de nus fet de cordills torçats cap a l’esquerre (torsió z) i cap a la dreta 
(torsió s) 

 
Fotografia registre 80.3. 
 
Anvers                                          Revers 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de nus fet de cordills torçats cap a l’esquerre (torsió z) i cap a la dreta (torsió s) 
 
Mesures del nus                  

 
 
 
 
 
 

 
Es tracta d’un fragment de nus, del qual es distingeixen les fibres que el formen. S’observa tant una 
torsió cap a la dreta (torsió s), com cap a l’esquerre (torsió z), provinents dels cordills que el formen. 
No obstant, no s’aprecia el nombre d’elements que formen el nus, ni tampoc és possible distingir-ne 
les seves parts. Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquesta peça es 
definiria com a nus de llaç, els quals són nusos per formar bucles o llaçades en qualsevol part del llarg 
longitudinal de la corda i crear elements nous. 
En aquest cas, el nus es forma a partir de fragments de cordills de diferent torsió per tal d’aconseguir 
enllaçar-los fermament. Segurament, els fragments de cordills portarien cap a elements més grans per 
tal de subjectar-lso entre sí. No s’aprecien les voltes necessàries per la confecció del nus, per la qual 
cosa no es pot dir si es tracta d’un nus simple o compost. 
S’ha mesurat la longitud en 17,6 mm de llarg, el gruix en 20,5 mm i l’amplitud en 19,8 mm. Es tracta 
d’una peça de tamany mitjà, segurament per a subjectar objectes de pes lleuger. 
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques de 
guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un 
aspecte llis. La peça ha patit un procés de restauració. 
 
 
81. REGISTRE 81. Núm. referència inventari 5905, 9I, R. 139, Ind. 25 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe i 1 fragment de corda torçada cap a l’esquerre 
(torsió Z). 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

20,5 

17,6 
19,8 

Nre. restes 1 

 0                                     2 cm 
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81.1. Peça 81. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 81.1. 
 
Anvers      Revers 

  

 
    
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es tracta 
d’una peça feta d’una barreja de sudari i fibres vegetals.  
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 22,3 mm, una amplitud de 15,7 mm i un gruix de 7,3 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que 
l’acompanya tenen un marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques de 
guix provinent de la cova.color marronós fosc, lleugerament ferruginós. La superfície de la resta vegetal 
és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre 
al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. La resta ha sigut restaurada. 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

7,3 

22,3 
15,7 

Nre. restes 1 

  0                                             2 cm 
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81.2. Peça 81. Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) 
 
Fotografia registre 81.2. 
 
 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z s,s)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a la dreta (torsió s) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és 
S, mentre que la torsió final és Z.  
El seu angle de torsió de 20° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 38,6 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 2,8 – 2,7 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1; amb un 
gruix d’uns 5 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana.  
El fragment conserva l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa suau 
– mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques 
de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un 
aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de 
restauració. 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,1 
2,8 - 2,7 

38,6 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 20 

    0                                                           2 cm 
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82. REGISTRE 82. Núm. referència inventari 5906, 9I, R. 140 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z).  
 
Fotografia registre 82 
 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals. No ha estat determinada a nivell específic, si bé es podria tractar 
de fibres llenyoses. 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z s,s)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a la dreta (torsió s) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és 
S, mentre que la torsió final és Z.  
El seu angle de torsió de 20° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 73,2 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 3 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1,5; amb un 
gruix d’uns 4,8 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment conserva l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques 
de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un 
aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de 
restauració. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

4,8 
3 - 2,8 

73,2 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1,5 

Angle torsió 20 

  0                                               2 cm 
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83. REGISTRE 83. Núm. referència inventari 5907, 9I, R.144 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe i 1 fragment de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S). 
 
83.1. Peça 83. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 83.1. 
 
Anvers     Revers 

  

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es tracta 
d’una peça feta d’una barreja de sudari i fibres vegetals.  
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 19,3 mm, una amplitud de 14,8 mm i un gruix de 4,6 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que 
l’acompanya tenen un marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques de 
guix provinent de la cova.color marronós fosc, lleugerament ferruginós amb taques de guix provinent de 
la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva 
sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. La 
resta ha sigut restaurada. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

4,6 

19,3 
14,8 

Nre. restes 1 

  0                                                2 cm 
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83.2. Peça 83. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 83.2. 
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 20° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 24,7 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 3,1 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1,5; amb 
un gruix d’uns 6,3 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment conserva l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una 
peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,3 
3,1 - 2,8 

24,7 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1,5 

Angle torsió 20 

    0                                                                 2 cm 
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84. REGISTRE 84. Núm. referència inventari 5908, 9I 
 
El registre està format per 18 fragments de sudari, 1 fragment de resta informe, 2 fragments de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S), 1 fragment de nus fet de 2 cordes torçades cap a la dreta (torsió S), 2 
fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) i 1 fragment de corda trenada. Tot seguit es 
descriuran, de forma separada, el fragment de resta informe, els fragments de corda, el fragment de 
nus i el fragment de corda trenada. 
Al trobar-se tots els fragments de corda units entre ells o per algun nus, es procedirà a la descripció de 
les cordes amb alguna fotografia que s’anirà repetint.  

 

84.2. Peça 84. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 84.2. 
 
        Anvers             Revers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pot distingir certa superposició de fibres, fet que fa pensar 
que es tractaria de part d’una corda trenada. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així 
com també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 
fragment de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les 
mostres. El fragment conserva una longitud de 31,5 mm, una amplitud de 19,1 mm i un gruix de 6,1 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. La resta presenta un color marronós fosc, 
lleugerament ferruginós. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments 
on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats 
o esquinçats. La resta no ha sigut restaurada. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

6,1 

31,5 
19,1 

Nre. restes 1 

 0                                         2 cm 
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84.3. Peça 84. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 84.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) (vermella i verda) formades per dos cordills (2-
py). Les cordes formen part d’un aglomerat de restes de sudari, fibres vegetals i sediment. Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 25° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. La corda vermella presenta una longitud de 55 mm, mentre que la verda de 27,5 
mm. Cada cordill que forma les cordes fa uns 3,4 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de 
torsions per centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 6 – 4,3 mm, les peces tenen una rigidesa de 
torsió mitjana. Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, 
de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa., però la seva superfície presenta restes 
de sediments. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6- 4,3 

3,4 - 2,8 
55 – 27,5 

Nre. restes 2 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 25 

        0                                                                                                                                        10 cm 
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84.4. Peça 84. Fragment de nus fet de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 84.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de nus fet de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Mesures del nus              Mesures de les 2 cordes torçades que formen el nus 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
Es tracta d’un fragment de nus, format pel que es pensa que són 2 cordes torçades cap a la dreta 
(torsió S). Les cordes estan formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill està torçat cap a l’esquerre 
(torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la 
torsió final és S. El seu angle de torsió de 25° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-
se línies de divisió en els cordills. Els fragments de corda presenten una longitud de 77,7 – 54,1 mm. 
Cada cordill que forma les cordes fa uns 3,6 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 5,7 – 4,3 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Els 
fragments presenten l’aspecte de cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquestes cordes formarien nusos de 
llaç, els quals són nusos per formar bucles o llaçades en qualsevol part del llarg longitudinal de la corda 
i crear elements nous. Sembla que una corda (verda) es conserva de forma longitudinal i als seus 
extrems es formen 2 nusos. Un d’ells es troba enllaçant la corda, mentre que l’altre nus es forma al 
revers de la corda. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa., però la seva superfície presenta restes 
de sediments. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,7 
56,7 
4,8 

Nre. restes 1 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,7 – 4,3 
3,6 – 2,8 

77,7 – 54,1 
Nre. restes 2 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 25 

    0                                                                                                    5 cm 
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84.5. Peça 84. Fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) 
 
Fotografia registre 84.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a l’esquerre (Z s,s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a l’esquerre (torsió Z) (taronja i blava) formades per dos cordills (2-
ply). Les cordes formen part d’un aglomerat de restes de sudari, fibres vegetals i sediment. Cada cordill 
està torçat cap a la dreta (torsió s) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és S, mentre que la torsió final és Z. 
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 50,9 – 36,6 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 3,3 – 3,1 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
de 0,5; amb un gruix d’uns 5 – 4,6 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa., però la seva superfície presenta restes 
de sediments. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5 - 4,6 
3,3 - 3,1 

50,9 - 36,6 
Nre. restes 2 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 

        0                                                                                                                                        10 cm 
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84.6. Peça 84. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 84.6.   
 

 
 
         
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada (groga) formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una 
forma definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 25° s’estima que la peça té 
una rigidesa de torsió mitjana. La peça forma part d’un aglomerat de restes de sudari, fibres vegetals i 
sediment. 
La corda té una longitud de 73 mm i una amplitud de 12 mm. Els cordills tenen un gruix de 6,2 mm, 
mentre que la corda té un gruix de 6,1 mm.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa., però la seva superfície presenta restes 
de sediments. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al 
tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés 
de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

6,1 

6,2 
73 

12 
Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 25 

        0                                                                                                                                                  10 cm 
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85. REGISTRE 85. Núm. referència inventari 5909, 9I, R. 142 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe, 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre 
(torsió z) i 1 fragment de corda trenada. 
 
85.1. Peça 85. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 85.1. 
 
Anvers       Revers 

  

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de resta informe feta de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 21,9 mm, una amplitud de 8 – 5,5 mm i un gruix de 2,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que 
l’acompanya tenen un color marronós fosc, lleugerament ferruginós. La superfície de la resta vegetal és 
d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al 
tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. La resta ha sigut restaurada. 

 

 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

2,4 
21,9 

8 - 5,5 
Nre. restes 1 

   0                                                            2 cm 
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85.2. Peça 85. Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 

 

Fotografia registre 85.2. 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill amb una lleugera torsió cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original 
de la resta, però es pensa que formaria part d’una resta més gran, segurament d’una corda trenada. Es 
distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de 
cordill prim. Les seves mesures són 36,7 mm de longitud per 5,5 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb restes de sediment. Els seus 
extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes 
rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

5,5  
36,7 

Nre. restes 1 
Angle torsió 30 

   0                                                            2 cm 
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85.3. Peça 85. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 85.3. 
 
 
Anvers       Revers 
 
 

  
  
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Amb un angle de torsió 
de 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Tanmateix, en un dels seus extrems la 
corda no finalitza en 3-ply per la pèrdua total de 2 dels seus cordills. 
La corda té una longitud de 44,3 mm i una amplitud de 9,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,5 mm, 
mentre que la corda té un gruix de 4,6 mm. El poc gruix de la peça i la baixa definició dels cordills indica 
que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques de 
guix provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i 
aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un 
procés de restauració. 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,6 

5,5 
44,3 

9,7 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 

    0                                                                                         5 cm 



533 
 

86. REGISTRE 86. Núm. referència inventari 5910, 9I, R. 141 
 
El registre està format per un fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z).  
 
Fotografia registre 86. 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z s,s)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a la dreta (torsió s) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és 
Z, mentre que la torsió final és Z.  
El seu angle de torsió de 20° és suau – mitjana i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 62,3 mm. Cada cordill que 
forma la corda fa uns 3 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1; 
amb un gruix d’uns 4,8 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana.  
El fragment conserva l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa suau 
– mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració.  
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

4,8 
3 - 2,8 

62,3 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply   
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 20 

   0                                                        2 cm 
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87. REGISTRE 87. Núm. referència inventari 5911, 9I 
 
El registre està format per 1 fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s), 3 fragments de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S), 6 fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) i 7 fragments 
de corda trenada. 

 

87.1. Peça 87. Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) 

 

Fotografia registre 87.1. 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat cap a la dreta (torsió s). No es conserva la forma original de la resta, però es 
pensa que formaria part d’una resta més gran, segurament d’una cora torçada cap a l’esquerre (torsió 
Z). Es distingeixen clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de 
cordill prim. Les seves mesures són 34,1 mm de longitud per 4,7 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

4,7 

34,1  
Nre. restes 1 

Angle torsió 10 

   0                                                2 cm 



535 
 

87.2. Peça 87. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 87.2. 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçades cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. Dels 3 fragments, el fragment menor es troba en 
superposició en un dels extrems del fragment major. El fragment restant es conserva de forma 
individualitzada. 
El seu angle de torsió de 15° - 20° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 90 – 23,2 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 3,9 – 3,1 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
d’1; amb un gruix d’uns 6,6 – 4 / 5,9 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Els fragments 
presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

6,6 - 4 / 5,9 
3,9 - 3,1 

90 - 23,2 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 15 - 20 

    0                                                                                       5 cm 
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87.3. Peça 87. Fragments de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z) 
 
Fotografia registre 87.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a l’esquerre (torsió Z s,s)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragments de cordes torçades cap a l’esquerre (torsió Z) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 20° - 25° és mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies 
de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 75,9 – 40,8 mm. Cada cordill 
que forma les cordes fa uns 10,6 – 7,3 / 5,7 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 5,4 – 3,1 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. 
Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de to rsió i 
rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte 
llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,4 - 3,1 

10,6 - 7,3 / 5,7 
75,9 - 40,8 

Nre. restes 6 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 20 - 25 
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87.4. Peça 87. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 87.4. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Dos dels fragments de corda trenada es conserven de forma 
paral·lela en una peça compacta feta d’una barreja de sudari i fibres vegetals. Amb un angle de torsió de 
20° s’estima que les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes tenen una longitud de 104,1 
– 46,6 mm i una amplitud de 17,3 / 13,6 – 10,9 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,1 – 5,4 / 6,5 – 5,4 6 
mm, mentre que el gruix de les cordes és de 9 – 7,5 / 5,4 – 3,8 mm. L’oscil·lació dins les mesures 
d’amplitud de les trenes, així com també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als 
processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments.  
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de 
restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

9 - 7,5 / 5,4 - 3,8 

7,1 - 5,4  / 6,5 - 5,4 
104,1 - 46,6 

17,3 / 13,6 - 10,9 
Nre. restes 7 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 
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88. REGISTRE 88. Núm. referència inventari 5912, 8J, R. 138 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 88. 
 
 
Anvers            Revers 
 
 
  

  
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 20° s’estima que la peça té una 
rigidesa de torsió mitjana.  
La corda té una longitud de 50,3 mm i una amplitud de 9,4 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,3 mm, 
mentre que la corda té un gruix de 5,1 – 4,8 mm.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i de calç 
provinent de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,1 - 4,8 
5,3 

50,3 
9,4 

Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply   
Angle torsió 20  

  0                                                                            5 cm 
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89. REGISTRE 89. Núm. referència inventari 5913, 10I, R. 214 
 
El registre està format únicament per 5 fragments de sudari. Els fragments de sudari no seran descrits. 
Els fragments han patit un procés de restauració. 
 
Fotografia registre 89. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      0                                                                                                                    5 cm 
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90. REGISTRE 90. Núm. referència inventari 5915, 8L 
 
El registre està format per 2 fragments de sudari, 1 fragment de resta informe i 4 fragments de corda 
trenada. Tot seguit es descriuran, de forma separada, el fragment de resta informe i els fragments de 
corda trenada. 
 
90.2. Peça 90. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 90.2. 
 
Anvers                                       Revers  

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra, així com també les línies de divisió de les fibres. Sembla que es tracta 
d’un feix de fibres disposades en paral·lel seguint una direcció, la qual varia en un angle de 90° cap a la 
meitat del seu traçat.  
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 91,8 mm, una amplitud d’11,5 mm i un gruix de 5,5 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa 
amb nombroses restes de sediment. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte rugós i aspre al 
tacte. La resta no ha sigut restaurada. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,5 
91,8 

11,5 
Nre. restes 1 

  0                                                           5 cm 
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90.3. Peça 90. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 90.3. 
 
Anvers          Revers 
  

  
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. El fragment més curt ha perdut part de les fibres dels seus 
cordills, fet pel qual els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 20° s’estima que les 
peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes tenen una longitud de 91,6 – 35,8 mm i una 
amplitud de 13,7 – 10,9 / 11,4 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,8 mm, mentre que el gruix de les 
cordes és de 7,8 – 5,4 / 3,5 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també 
les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície presenta restes 
de sediment. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de 
restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

7,8 - 5,4 / 3,5 
7,8 

91,6 - 35,8 
13,7 - 10,9 / 11,4 

Nre. restes 4 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 

   0                                                                                          10 cm 
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91. REGISTRE 91. Núm. referència inventari 5940, 7K 
 
El registre està format per 5 fragments de resta informe. 
 
Fotografia registre 91. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se pel fet 
de que formaven part d’una corda trenada. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com 
també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 5 
fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les 
mostres. Els fragments conserven una longitud de 7,1 – 5,2 mm, una amplitud de 7,1 – 5,2 mm i un gruix 
de 2,2 - 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós clar, amb taques de guix provinent de la cova. La superfície de la 
resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és 
rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes no han sigut 
restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

2,2 - 2 

24,5 – 10,3 
7,1 – 5,2 

Nre. restes 5 



543 
 

92. REGISTRE 92. Núm. referència inventari 6341, 8J R. 211 
 
El registre està format per un fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 92. 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió s) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. La corda es presenta poc compacta i amb gran quantitat de 
sediment. 
El seu angle de torsió de 20° - 25° és mitjà i la corda és d’impressió simple, tot i que les línies de divisió 
en els cordills són difícils d’apreciar. Aquest fragment presenta una longitud de 43,4 mm. Cada cordill 
que forma la corda fa uns 5,4 – 5,1 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
d’1; amb un gruix d’uns 11 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície està marcada 
per una gran quantitat de sediment. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte rugós. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

11 

5,4 - 5,1 
43,4 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply   

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 20 - 25 

    0                                                      2 cm 
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93. REGISTRE 93. Núm. referència inventari 6342, 8J, R. 205 
 
El registre està format per 4 fragments de resta informe. 
 
Fotografia registre 93. 
 
Anvers         Revers 

  

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals. No es conserva la forma original de les restes, 
però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part d’alguns fragments s’aprecia una 
lleugera superposició de fibres. Tots els fragments es conserven amb una gran quantitat de restes de 
sediment, fet pel qual es fa difícil pensar de quina peça formarien part. No es distingeix cap direcció de 
la fibra, així com tampoc les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es 
determinen com a 4 fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, 
l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una longitud de 17,2 – 3,5 mm, una 
amplitud de 17,2 – 3,5 mm i un gruix de 6,1 – 2,3 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc de tonalitat ferruginosa. La superfície de les restes vegetals és 
d’un aspecte rugós. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

6,1 - 2,3 

34 - 12,9 
17,2 - 3,5 

Nre. restes 4 

  0                                                              5 cm 
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94. REGISTRE 94. Núm. referència inventari 6353, 8K, R. 207 
 
El registre està format per 10 fragments de resta informe. 
 
Fotografia registre 93. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta. En part d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de 
fibres, així com també gran quantitat de sediment. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, 
així com també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com 
a 10 fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix 
de les mostres. Els fragments conserven una longitud de 32,6 – 11,6 mm, una amplitud de 18,4 – 4,6 
mm i un gruix de 4,6 – 2,2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb gran quantitat de sediment. La 
superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la 
seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes han 
sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

4,6 - 2,2 
32,6 - 11,6 

18,4 - 4,6 
Nre. restes 10 
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95. REGISTRE 95. Núm. referència inventari 6359, 8J, R. 208 
 
El registre està format per 4 fragments de sudari, 1 fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió 
z) i un nus. Tot seguit es descriuran, de forma separada, el fragment de cordill i el nus. 
 
95.2. Peça 95. Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 

 

Fotografia registre 95.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de la resta, però 
es pensa que formaria part d’una resta més gran, segurament de la corda trenada. Es distingeixen 
clarament les línies de divisió de les fibres. 
El seu angle de torsió és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de 
cordill prim. Les seves mesures són 31,9 mm de longitud per 5,6 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, amb certes taques de guix provinent de la cova. Els seus 
extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes 
rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

5,6 

31,9 
Nre. restes 1 

Angle torsió 20 

   0                                                  2 cm 
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95.3. Peça 95. Fragment de nus format per corda torçada cap a la dreta (torsió S)  
 
Fotografia registre 95.3. 
 
       Anvers                             Revers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espècie utilitzada  

És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de nus fet de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Mesures del nus              Mesures de la corda torçada que forma el nus 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
Es tracta d’un fragment de nus, format per una corda torçada cap a la dreta (torsió S). La corda està 
formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser 
doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S. El seu 
angle de torsió no s’aprecia, així com tampoc si és d’impressió simple o composta, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. La longitud de la corda no es pot mesurar; no obstant, cada cordill que 
forma la corda fa uns 3,4 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5 i 
un gruix d’uns 4,1 mm.  
Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquesta peça es definiria com a nus de 
pom, els quals són nusos per formar un final de botó a la corda i evitar així que aquesta es desfaci o 
s’esfilagarsi, per proporcionar un agafador o per aturar la corda quan passa a través d’algun objecte. 
En aquest nus, la funció segurament seria per formar un final de botó a la corda. No s’aprecien les 
voltes necessàries per la confecció del nus, per la qual cosa no es pot dir si es tracta d’un nus simple o 
compost.  
El nus presenta una longitud de 23,2 mm, una amplitud de 15,8 mm i un gruix de 19,1 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, acompanyat de restes de sediment i 
certes taques de guix provinent de la cova. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes 
rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

19,1 

23,2 
15,8 

Nre. restes 1 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

4,1 
3,4 

No s’aprecia 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió No s’aprecia 
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96. REGISTRE 96. Núm. referència inventari 6360, 8J, R. 210 
 
El registre està format per 3 fragments de  resta informe i 3 fragments de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S). 
 
96.1. Peça 90. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 96.1. 
 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com 
també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 
fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les 
mostres. Els fragments conserven una longitud de 35,2 – 14,3 mm, una amplitud de 33,7 - 13 mm i un 
gruix de 7,2 – 5,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc de tonalitat ferruginosa. La superfície de la resta vegetal és 
d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al 
tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

7,2 - 5,4 
35,2 - 14,3 

33,7 - 13 
Nre. restes 3 
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96.2. Peça 96. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 96.2. 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. El fragment més petit presenta una forma poc compacta, fet 
pel qual la corda una torsió acabada. Els altres dos fragments es conserven amb fragments de sudari 
adherit i restes de sediment. 
El seu angle de torsió de 10° és suau i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 75,1 – 25,6 mm. Cada cordill que 
forma les cordes fa uns 4,2 – 3,8 / 3,3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre 
és de 0,5; amb un gruix d’uns 8,7 – 7,1 / 7,5 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió suau. Els 
fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa 
suau.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sudari i sediment. 
Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb 
algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

8,7 - 7,1 / 7,5 
4,2 - 3,8 / 3,3 

75,1 - 25,6 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 10 

  0                                                                    5 cm 
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97. REGISTRE 97. Núm. referència inventari 6437, 9L, R. 209 
 
El registre està format per 2 branquillons, 1 fragment de resta informe, 1 fragment de corda torçada 
cap a la dreta (torsió S) i 3 fragments de corda trenada. Tot seguit es descriuran, de forma separada, el 
fragment de resta informe, el fragment de corda torçada i els fragments de corda trenada. 
 
97.2. Peça 70. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 97.2. 
 
Anvers                    Revers 

  

 
 
Espècie utilitzada  
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En certes 
parts es distingeix una direcció de la fibra, però no  les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 24,4 mm, una amplitud de 20,3 mm i un gruix de 2,7 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es 
presenta amb taques de guix provinent de la cova i gran quantitat de sediment. La superfície de la resta 
vegetal és d’un aspecte rugós i aspre al tacte. Les restes han sigut restaurades.  
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

2,7 
24,4 

20,3 
Nre. restes 1 

  0                                             2 cm 
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97.3. Peça 97. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 97.3. 
 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply.  
El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 25 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 2,2 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un 
gruix d’uns 5,4 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa suau.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la superfície presenta taques de guix provinent de la 
cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que 
amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

 

 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,4 
2,2 

25 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 10 

     0                                                                                2 cm 
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97.4. Peça 97. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 97.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
semi definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els dos fragments més curts han perdut part de les 
fibres dels seus cordills, fet pel qual els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 20° 
s’estima que les peces tenen una rigidesa de torsió suau – mitjana. Les cordes tenen una longitud de 
27,7 – 17,2 mm i una amplitud de 10,5 – 7,9 mm. Els cordills tenen un gruix de 4,8 – 3,7 mm, mentre 
que el gruix de les cordes és de 3,2 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com 
també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments, micro 
fauna i calç provinents de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura 
rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que 
han patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,2 

4,8 - 3,7 
27,7 - 17,2 
10,5 - 7,9 

Nre. restes 3 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 
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98. REGISTRE 98. Núm. referència inventari 6462, 10J, R. 136 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe. 
 
Fotografia registre 98. 
 
Anvers                       Revers 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de resta informe fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En certes 
parts es distingeix la direcció de la fibra, així com també les línies de divisió de les fibres. En un dels seus 
extrems les fibres estan en una disposició d’un angle de 45°. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 41,1 mm, una amplitud de 27,1 mm i un gruix de 6,1 – 3,9 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es 
presenta amb taques de guix provinent de la cova i gran quantitat de sediment. La superfície de la resta 
vegetal és d’un aspecte rugós i aspre al tacte. La resta ha sigut restaurada. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

6,1 - 3,9 
41,1 

27,1 
Nre. restes 1 
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99. REGISTRE 99. Núm. referència inventari 6577, 9H, R. 177 
 
El registre està format per 4 fragments de resta informe. 
 
Fotografia registre 99. 
 
             Anvers               Revers 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En 3 
fragments s’hi conserven restes adherides de sudari. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, 
així com també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com 
a 4 fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de 
les mostres. Els fragments conserven una longitud de 55,1 – 21 mm, una amplitud de 25,6 – 4,4 mm i un 
gruix de 3,1 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals tenen un color marronós 
fosc de tonalitat ferruginosa. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els 
fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es 
presenten tallats o esquinçats. Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

3,1 
55,1 - 21 
25,6 - 4,4 

Nre. restes 4 

 0                                                  5 cm 
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100. REGISTRE 100. Núm. referència inventari 7025, 8K, R. 220 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 100. 
 
Anvers     

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En un dels seus extrems, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca que la corda no acabi en 3-ply. Amb un angle de torsió de 20° 
s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. La corda té una longitud de 64,7 mm i una 
amplitud de 7,9 mm. Els cordills tenen un gruix de 4,5 mm, mentre que la corda té un gruix de 4,6 – 3,8 
mm.  
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. La superfície de la resta vegetal és d’un 
aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
La resta ha sigut restaurada. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,6 - 3,8 
4,5 

64,7 
7,9  

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 

Revers 
 
 
  

 

  0                                                2 cm 
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101. REGISTRE 101. Núm. referència inventari 7104, 7K, R. 89 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada. 
 
Fotografia registre 101. 
 

 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma semi 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. La corda es conserva al damunt d’una peça compacta de 
sediment i restes de sudari, la qual impedeix veure el revers a la corda. Amb un angle de torsió de 20° 
s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
La corda té una longitud de 40,7 mm i una amplitud de 16,8 mm. Els cordills tenen un gruix de 8,1 – 7 
mm, mentre que la corda té un gruix de 10 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i 
la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments. La 
superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

10 
7 - 8,1 

40,7 
16,8 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 

 0                                     2 cm 
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102. REGISTRE 102. Núm. referència inventari 7137A, 9J, R. 101 
 
El registre està format per un fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S).  
 
Fotografia registre 101. 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 10° - 15° és suau – mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 47,7 mm. Cada cordill que 
forma la corda fa uns 3 – 2,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1; 
amb un gruix d’uns 5,7 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa suau 
– mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però en la superfície presenta restes 
de sediment i taques de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La 
superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit 
un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,7 

3 - 2,8 
47,7 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply   
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 10 

   0                                                    2 cm 
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103. REGISTRE 103. Núm. referència inventari 7137B, 9J, R. 101 
 
El registre està format per 9  fragments de fibra en fragmentació constant.  
 
Fotografia registre 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 

 
Fragments de fibra que presenten una semi torsió cap a la dreta (torsió z).  
 Són fragments petits que mesuren 14,3 – 7,8 mm de longitud per 1,7 mm de gruix. Considerats dins la 
categoria de fibres soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esfilagarçats. La superfície presenta un aspecte llis. Les 
restes han sigut restaurades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

1,7 

14,3 - 7,8 
Nre. restes 9 
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104. REGISTRE 104. Núm. referència inventari 7204, 8K, Ind. 44 
 
El registre està format per 2 fragments de corda trenada. 
 
Fotografia registre 104. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 15° - 20° s’estima que les peces 
tenen una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes tenen una longitud de 30,6 - 24 mm i una amplitud de 
10,1 – 8,9 / 9,9 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,6 – 4,8 mm, mentre que el gruix de les cordes és de 
4,3 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les diferències de gruix 
dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície presenta restes 
de sediments provinents de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una 
textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten esfilagarçats. Es tracta d’unes peces que 
no han patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,3 
5,6 - 4,8 

30,6 - 24 
10,1 - 8,9 / 9,9 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 15 - 20 
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105. REGISTRE 105. Núm. referència inventari 7602, 9K, R. 190 
 
El registre està format per 1 fragment de sudari i 1 fragment de corda trenada. Tot seguit es descriurà 
el fragment de corda trenada. 
 
105.2. Peça 105. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 105.2. 
 
Anvers      Revers 

  
  
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma semi 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Tanmateix, en un dels 
seus extrems la corda no finalitza en 3-ply per la pèrdua de fibres en els seus cordills. Amb un angle de 
torsió de 10° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió suau. 
La corda té una longitud de 45,7 mm i una amplitud de 16,5 – 8,1 mm. Els cordills tenen un gruix de 8,4 
mm, mentre que la corda té un gruix de 4,8 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i 
la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta taques de guix provinent de la 
cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els 
seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de 
restauració. 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,8 

8,4 
45,7 

16,5 - 8,1 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 10 

    0                                                                                            5 cm 
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106. REGISTRE 106. Núm. referència inventari 7605, 9K R. 189 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 106. 
 
Anvers                         Revers 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma poc 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Tanmateix, la baixa 
conservació de la forma dels cordills fa que la poca tingui poca definició.  
Amb un angle de torsió de 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. La corda té una 
longitud de 38,6 mm i una amplitud de 12,9 mm. Els cordills tenen un gruix de 8,8 – 8-6 mm, mentre que 
la corda té un gruix de 4,8 mm.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i taques de 
guix provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i 
aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,8 

8,8 - 8,6 
38,6 

12,9 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 

   0                                                                                               5 cm 
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107. REGISTRE 107. Núm. referència inventari 7606, 9K, R. 97 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S).  
 
Fotografia registre 107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per tres cordills (3-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 3-ply. Es tracta d’una peça diferenciada del 
conjunt al ser una corda composta formada pel gir de dos cordills en paral·lel al voltant del tercer (S 
z,z,z), en torsió esquerre (torsió z). 
El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 92,3 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 3,9 – 3,6 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 2; amb 
un gruix d’uns 7,5 – 6,7 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, però en la superfície presenta taques de guix provinent de la 
cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que 
amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,5 - 6,7 
3,9 - 3,6 

92,3 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply   
Nre. torsions / cm 2 

Angle torsió 10 

     0                                                                                                         5 cm 
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108. REGISTRE 108. Núm. referència inventari 7607, 9J, R. 195 
 
El registre està format per 2 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S).  
 
Fotografia registre 108. 
 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per tres cordills (3-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. En els extrems del fragment major la corda ha perdut part 
dels cordills, fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 3-ply. Es tracta d’unes peces 
diferenciades del conjunt al ser unes cordes compostes formades pel gir de dos cordills en paral·lel al 
voltant del tercer (S z,z,z), en torsió esquerre (torsió z). 
El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 113,4 – 41,3 mm. Cada cordill que 
forma la corda fa uns 4,3 – 4,1 / 3,9 – 3,8 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 2; amb un gruix d’uns 7,1 – 6,8 / 7,4 – 6,5 mm, la peça té una rigidesa de torsió 
mitjana.  Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de 
torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, però en la superfície presenta taques de guix provinent de la 
cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que 
amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,1 - 6,8 / 7,4 - 6,5 

4,3 - 4,1 / 3,9 - 3,8 
113,4 - 41,3 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 3 – ply   

Nre. torsions / cm 2 
Angle torsió 10 

  0                                                                        5 cm 
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109. REGISTRE 109. Núm. referència inventari 7608, 9J, R. 196 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada i 1 fragment de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S). 
 
109.1. Peça 109. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 109.1. 
 
      Anvers         Revers 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Amb un angle de torsió 
de 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Tanmateix, en un dels seus extrems la 
corda no finalitza en 3-ply per la pèrdua de fibres en els seus cordills. La corda té una longitud de 36,6 
mm i una amplitud de 10,6 – 8,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,4 mm, mentre que la corda té un 
gruix de 3,8 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la corda pot ser deguda als 
processos post-deposicionals de les restes.  
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinenent 
de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. 
Els seus extrems es presenten esfilagarçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,8 
5,4 

36,6 
10,6 - 8,7 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 
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109.2. Peça 109. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 109.2. 
 

 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S)  formada per tres cordills (3-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. Només en un dels seus extrems conserva la torsió en 3-ply; pel 
que fa a la resta de la peça, a l’haver perdut part dels seus cordills, la torsió és en 2-ply. Es tracta d’una 
peça diferenciada del conjunt al ser una corda composta formada pel gir de dos cordills en paral·lel al 
voltant del tercer (S z,z,z), en torsió esquerre (torsió z). 
El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 96,6 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 5,8 – 5,1 / 6,8 – 4,6 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és 
de 2; amb un gruix d’uns 9,9 – 6,9 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda forta i resistent, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, però en la superfície presenta taques de guix provinent de la 
cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que 
amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

9,9 - 6,9 
5,8 - 5,1 / 6,8 - 4,6 

96,6 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply   
Nre. torsions / cm 2 
Angle torsió 10 

   0                                                                                              5 cm 
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110. REGISTRE 110. Núm. referència inventari 7609, 9J, R. 194 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S).  
 
Fotografia registre 110. 
 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per tres cordills (3-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. Es tracta d’una peça diferenciada del conjunt al ser una corda 
composta formada pel gir de dos cordills en paral·lel al voltant del tercer (S z,z,z), en torsió esquerre 
(torsió z).. 
El seu angle de torsió de 10° - 15  és suau – mitjana i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 51,9 mm. Cada cordill que 
forma la corda fa uns 4,4 – 4,3 / 5,1 – 3,3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 2; amb un gruix d’uns 9,5 – 6,4 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda forta i resistent, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, però en la superfície presenta restes de sediment. Es seus 
extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes 
rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

9, 5 - 6,4 
4,4 - 4,3 / 5,1 - 3,3 

51,9 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply   
Nre. torsions / cm 2 

Angle torsió 10 - 15 

    0                                                     2 cm 
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111. REGISTRE 111. Núm. referència inventari 7695, 9I, R. 185, Ind. 42 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe, 1 fragment de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S) i 1 fragment de nus.  
 
111.1. Peça 111. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 111.1. 
 
  Anvers        Revers 

 
   
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragment de resta informe fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formaria part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra, així com també les línies de divisió de les fibres. La resta presenta la 
forma de feixos de fibres compactes, amb certa superposició entre ells, seguint direccions oposades.  
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 32,1 mm, una amplitud de 13,5 mm i un gruix de 7 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, 
però la seva superfície es presenta amb resets de sediment. La superfície de la resta vegetal és d’un 
aspecte rugós i aspre al tacte. Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

7 

32,1 
13,5 

Nre. restes 1 
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111.2. Peça 111. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 111.2. 
 
 
 

 

 
 
 
 
utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. S’aprecia una baixa tensió en la torsió de la corda, fet pel qual es 
poden veure els cordills separats.  
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar -se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 46,1 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 7,2 – 6,5 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb 
un gruix d’uns 13,7 – 12,7 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda gruixuda i forta, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però en la superfície presenta restes 
de sediment. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

13,7 - 12,7 
7,2 - 6,5 

46,1 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 2 – ply   
Nre. torsions / cm 0,5 

Angle torsió 20 

  0                                                  2 cm 
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111.3. Peça 111. Fragment de nus fet de corda torçada cap a la dreta (torsió S) i cordill 
 
Fotografia registre 111.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Nus  
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Es tracta d’un fragment de llaçada en forma de nus format per 2 fragments de corda torçada cap a la 
dreta (torsió S) (verda i taronja) i un fragment de cordill sense una aparent torsió (groc), considerat 
cordill per tenir un gruix compacte de més de 2 mm. Les fibres de les cordes tenen una torsió cap a 
l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegades per formar la corda. El sentit de la torsió inicial és Z, 
mentre que la torsió final és S. De les dues cordes, la corda 1 ha perdut part de les seves fibres, fet pel 
que es conserva més prima. 
 Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquesta peça es definiria com a nus de 
llaç, els quals són nusos per formar bucles o llaçades en qualsevol part del llarg longitudinal de la corda 
i crear elements nous. El nus està format per la unió de dues cordes torçades, disposades en paral·lel i 
subjectades per un fragment de cordill que les enllaça amb una volta simple. El fragment de cordill 
conserva una longitud de 43,9 mm per un gruix de 4,9 mm. La corda verda té una longitud de 54,2 
mm, un gruix de 8,6 – 5,8 mm i els cordills conserven un gruix d’entre 3 – 2,2 mm. La corda taronja té 
una longitud de 69,7 mm, un gruix de 10,3 mm i els cordills conserven un gruix d’entre 5,7 – 5,2 mm. A 
l’observar-se el nombre de llaçades necessàries per la confecció del nus es pot dir que es tracta d’un 
nus simple. 
Es tracta d’un nus de petit tamany, segurament per subjectar altres cordes entre sí. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

10,3 
69,7  

23,6 
Nre. restes 1 

 0                                          2 cm 
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112. REGISTRE 112. Núm. referència inventari 7696, 9I, R. 188 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 112. 
 
Anvers     

   

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills conserven una forma 
semi definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut la forma dels 
seus cordills, fet pel que els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 10° - 15° 
s’estima que la peça té una rigidesa de torsió suau – mitjana.  
La corda té una longitud de 55,4 mm i una amplitud de 11,1 mm. Els cordills tenen un gruix de 10,5 – 7,8 
mm, mentre que la corda té un gruix de 5,5. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la 
corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. Tanmateix, la baixa definició dels 
cordills indica que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, amb restes de sediment. La superfície de la resta vegetal és 
d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o 
esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,5 
10,5 - 7,8 

55,4 
11,1 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 10 - 15 

Revers 

 0                                     2 cm 
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113. REGISTRE 113. Núm. referència inventari 7697, 9J, R. 180 
 
El registre està format per 2 fragments de resta informe, 1 fragment de corda trenada i 1 fragment de 
corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
113.1. Peça 113. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 113.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta. El fragment major es conserva com una peça compacta de 
sediment i fibres vegetals sense cap ordre. En canvi, en el fragment menor s’aprecia una certa disposició 
paral·lela de les fibres, tot i ser també una peça compacta de sediment i fibres. En aquest fragement, 
s’hi distingeixen les línies de divisió de les fibres.  
Aquest registre està format pel que es determinen com a 2 fragments de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una 
longitud de 59,9 – 35,1 mm, una amplitud de 51,1 – 6,5 mm i un gruix de 10,7 – 2,8 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. El fragment major té un color marronós fosc, 
mentre que el fragment menor té un color marronós clar, amb taques de guix provinent de la cova. Tots 
dos fragments venen acompanyats d’una gran quantitat de sediment. La superfície de les restes vegetals 
és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes han sigut 
restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

10,7 - 2,8 
59,9 - 35,1 

51,1 - 6,5 
Nre. restes 2 

 0                     2 cm 
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113.2. Peça 113. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 113.2. 
 
      Anvers 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Revers 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), tot i que els cordills conserven una forma 
poc definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut la forma dels 
seus cordills, fet pel que els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 10° s’estima 
que la peça té una rigidesa de torsió suau.  
La corda té una longitud de 59,4 mm i una amplitud de 10,4 mm. Els cordills tenen un gruix de 5,8 mm, 
mentre que la corda té un gruix de 2,8. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la corda 
pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. Tanmateix, la baixa definició dels cordills 
indica que la peça ha sigut sotmesa a certa pressió. 

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, amb restes de sediment i taques de guix provinent de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

2,8 
5,8 

59,4 
10,4 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 10 

  0                                            2 cm 
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113.3. Peça 111. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 

 

Fotografia registre 111.2. 

 

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. S’aprecia una baixa tensió en la torsió de la corda, fet pel qual es 
poden veure els cordills separats.  
El seu angle de torsió de 25° - 30° és mitjà – tancat i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 52,1 mm. Cada cordill que 
forma la corda fa uns 5,4 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; 
amb un gruix d’uns 10,9 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana – tancada.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda gruixuda, de torsió i rigidesa mitjana – tancada.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però en la superfície presenta taques 
de calç provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un 
aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de 
restauració. 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

10,9 

5,4 
52,1 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply   

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 25 - 30 

   0                                                    2 cm 
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114. REGISTRE 114. Núm. referència inventari 7698, 9J, R. 169, Ind. 47 
 
El registre està format per 2 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S).  
 
Fotografia registre 114. 
 

 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de 2 cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. Es tracta d’una peça on les 2 cordes es troben entrellaçades; 
la corda 1 es troba dins del semi cercle que forma la corda 2 al fer un canvi de sentit en la seva 
direcció.    
El seu angle de torsió de 10° - 15° és suau – mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-
se línies de divisió en els cordills. La corda 1 presenta una longitud de 52,8 mm, un gruix de 5,6 mm i 
els seus cordills conserven un gruix de 4 mm. La corda 2 presenta una longitud de 35 mm, un gruix de 
5,4 i els seus cordills conserven un gruix de 4 mm. Es tracta d’unes cordes de morfologia semblant. 
S’estima que el nombre de torsions per centímetre és d’1 i que els peces tenen una rigidesa de torsió 
suau – mitjana. Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, 
de torsió i rigidesa suau – mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa. Els seus extrems es troben tallats o 
esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes 
peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,6 - 5,4 

4 
52,8 - 35 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 3 – ply   

Nre. torsions / cm 1 
Angle torsió 10 - 15 

Corda 1 

Corda 2 

    0                                                                     2 cm 
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115. REGISTRE 115. Núm. referència inventari 7711, 7K, R. 184 
 
El registre està format per 6 fragments de sudari, 2 fragments de resta informe i 4 fragments de corda 
trenada. Tot seguit es descriuran, de forma separada, els fragments de resta informe i els fragments 
de corda trenada. 
 
115.2. Peça 115. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 62.2. 

 
Espècie utilitzada 
 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se pel fet 
de que formaven part d’una corda trenada. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com 
també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 2 
fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les 
mostres. Els fragments conserven una longitud de 25 – 23,2 mm, una amplitud de 11,8 – 6,9 mm i un 
gruix de 5,3 – 4,9 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però amb restes de sediment i guix 
provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on 
s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o 
esquinçats. Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

5,3 - 4,9 
25 - 23,2 
11,8 - 6,9 

Nre. restes 2 
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115.3. Peça 115. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 115.3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. La corda groga es conserva en una peça compacta de restes 
de sudari i fibres vegetals. Les altres 2 cordes es troben en posició paral·lela, unides per restes de sudari 
i sediment. Amb un angle de torsió de 10° - 15° s’estima que les peces tenen una rigidesa de torsió suau 
– mitjana. Les cordes tenen una longitud de 62,1 – 34,4 mm i una amplitud de 17,7 – 12,5 mm. Els 
cordills tenen un gruix de 7,9 – 6,6 mm, mentre que el gruix de les cordes és de 9,6 – 8,6 mm.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, però la seva superfície presenta restes de sediments i calç 
provinents de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

9,6 - 8,6 

7,9 - 6,6 
62,1 - 34,4 

17,7 - 12,5 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 10 
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116. REGISTRE 116. Núm. referència inventari 7714, 7K, R. 193, Ind. 33 
 
El registre està format per 3 fragments de resta informe.  
 
Fotografia registre 62.2. 
 
         Anvers      Revers 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se pel fet 
de que formaven part d’una resta més gran. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com 
també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 3 
fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les 
mostres. Els fragments conserven una longitud de 33,7 – 19,7 mm, una amplitud de 12,7 – 7,9 mm i un 
gruix de 8,8 – 4,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós clar, amb restes de sediment. La superfície de la resta  vegetal és 
d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al 
tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

8,8 - 4,4 

33,7 - 19,7 
12,7 - 7,9 

Nre. restes 3 

   0                                                                       5 cm 
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117. REGISTRE 117. Núm. referència inventari 7715, 7K, R. 191, Ind. 33 
 
El registre està format per 3 fragments de corda trenada.  
 
Fotografia registre 117. 

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
semi definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els fragments han perdut part de les fibres dels seus 
cordills, fet pel qual els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 40° - 45° s’estima 
que les peces tenen una rigidesa de torsió tancada. Les cordes tenen una longitud de 37,8 – 26,7 mm i 
una amplitud de 18,1 – 15,5 / 13,8 – 12,6 mm. Els cordills tenen un gruix de 10,1 – 5,3 mm, mentre que 
el gruix de les cordes és de 5,8 – 4,3 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com 
també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i calç 
provinents de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,8 - 4,3 
10,1 - 5,3 

37,8 - 26,7 
18,1 - 15,5 / 13,8 - 12,6 

Nre. restes 3 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 40 - 45 
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118. REGISTRE 118. Núm. referència inventari 7857, 10J 
 
El registre està format per 1 fragment de fibra. 
 
Fotografia registre 118. 
 
Anvers      Revers 

 

 

 

   

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de fibra 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de fibra que no presenta cap torsió aparent, conservant la seva forma original. No 
considerada un cordill pel seu escaç gruix d’1,6 mm, però es pensa que aquest fragment formaria part 
d’un cordill de les mateixes característiques. 
Es tracta d’un fragment petit que mesura 31,4 mm de longitud per 5,6 mm d’amplitud. Considerat dins 
la categoria de fibres soltes al conservar-se compacte amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
llis. La resta no ha sigut restaurada. 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

1,6 
31,4 

5,6 
Nre. restes 1 

   0                                                     2 cm 
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119. REGISTRE 119. Núm. referència inventari 7963, 4J 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S).  
 
Fotografia registre 119. 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). No s’aprecia la 
torsió dels cordills. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills pel que la corda 
acaba sense doblegar-se en 2-ply. Les fibres de la corda es troben de forma esfilagarçada, fet que 
provoca una baixa conservació de la forma de corda torçada. 
El seu angle de torsió de 20° és mitjà. No s’aprecia si la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 19,3 mm. No s’aprecien les 
mesures de cada cordill. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un gruix 
d’uns 5,8 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, de torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar amb taques de guix provinent de la cova. Els seus extrems es 
troben esfilagarçats. La superfície presenta un aspecte rugós i desordenat. Es tracta d’una peça que no 
ha patit un procés de restauració. 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

5,8 

- 
19,3 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply   

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 20 

     0                                                                           2 cm 
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120. REGISTRE 120. Núm. referència inventari 8002A, 6K, R. 214, Ind. 33 
 
El registre està format per 4 fragments de resta informe i 8 fragments de corda trenada. 
 
 
 
120.1. Peça 120. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 120.1. 
 

 
  
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres. Es distingeix la direcció de la fibra 
sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es 
determinen com a 4 fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, 
l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una longitud de 20,1 – 15,2 mm, una 
amplitud de 10,5 – 4,4 mm i un gruix de 3,6 – 2,6 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós clar, amb restes de sediment i micro fauna. La superfície de la 
resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és 
rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Les restes han sigut 
restaurades. 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

3,6 - 2,6 

20,1 - 15,2 
10,5 - 4,4 

Nre. restes 4 
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120.2. Peça 120. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 120.2. 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els fragments més curts han perdut part de les fibres dels 
seus cordills, fet pel qual els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 35° - 40° 
s’estima que les peces tenen una rigidesa de torsió tancada. Les cordes tenen una longitud de 63,1 – 
18,1 mm i una amplitud de 17,8 – 12,8 mm. Els cordills tenen un gruix de 9,1 – 5,7 mm, mentre que el 
gruix de les cordes és de 5,4 – 3,4 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com 
també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments, micro 
fauna i calç provinents de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,4 - 3,4 
9,1 - 5,7 
63,1 - 18,1 

17,8 - 12,8 
Nre. restes 8 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 35 – 40   
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121. REGISTRE 121. Núm. referència inventari 8002B, Ind. 33 
 
El registre està format per 2 fragments de fibra i 1 fragment de resta informe. 
 
121.1. Peça 121. Fragments de fibra 
 
Fotografia registre 121.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 

Fragments de fibra que no presenten cap torsió aparent, conservant la seva forma original. Els dos 
fragments tenen molt de sediment adherit, per la qual cosa dificulta l’observació de les línies de divisió 
de les fibres. 
 Són fragments petits que mesuren 28,6 – 27,3 mm de longitud per 1,5 – 0,7 mm de gruix. Considerats 
dins la categoria de fibres soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta sediment i taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La superfície presenta un aspecte 
rugós. Les restes no han sigut restaurades. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

1,5 - 0,7 

28,6 - 27,3 
Nre. restes 2 

      0                                                                   2 cm 
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121.2. Peça 120. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 121.2. 
 
       Anvers           Revers 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 

Fragment de resta informe fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formaria part d’una resta més gran. Es 
distingeix la direcció de la fibra, així com també les línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 18,6 mm, una amplitud de 7 mm i un gruix de 1,7 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós clar. Els seus extrems es 
troben esquinçats o tallats. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis al tacte. La resta no ha 
sigut restaurada. 
 
 

 

 

 

 

122. REGISTRE 122. Núm. referència inventari 8003, 7K, R. 206, Ind. 33 
 
El registre està format per 6 fragments de resta informe, 1 fragment de corda torçada cap a la dreta 
(torsió S) i 1 fragment de corda trenada. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

1,7 

18,6 
7 

Nre. restes 1 

    0                                                              2 cm 
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122.1. Peça 122. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 122.1. 
 

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Tots els 
fragments presenten una lleugera superposició de fibres, així com també un cert desordre entre les 
fibres i la gran quantitat de sediment. Excepte el fragment més allargat, els altres 5 fragments guarden 
la forma de peces compactes d’una barreja de sediment i fibres vegetals. Es distingeix la direcció de la 
fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel 
que es determinen com a 6 fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la 
longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una longitud de 51,3 – 9,8 mm, 
una amplitud de 30,2 – 10,2 mm i un gruix de 8,4 – 6,7 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre 
que els fragments on s’hi conseva sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es 
presenten tallats o esquinçats. Les restes han sigut restaurades. 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

8,4 – 6,7  
51,3 – 9,8 

30,2 – 10,2 
Nre. restes 6 
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122.2. Peça 122. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 

 

Fotografia registre 122.2. 
 

 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S.  
El seu angle de torsió de 10° és suau i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 37,1 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 4,5 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un 
gruix d’uns 7,8 mm, la peça té una rigidesa de torsió suau.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però en la superfície presenta taques 
de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un 
aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de 
restauració. 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  

7,8 

4,5 
37,1 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply   

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 10 

    0                                                              2 cm 
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122.3. Peça 122. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 122.3. 
 
Anvers               Revers 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma semi 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En un dels seus extrems, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca que la corda no finalitzi en 3-ply. Amb un angle de torsió de 15° 
- 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
La corda té una longitud de 65,8 mm i una amplitud de 10,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 9,2 – 9,1 
mm, mentre que la corda té un gruix de 6,5 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i 
la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície presenta restes 
de sediments. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

6,5  
9,2 - 9,1 

65,8 
10,7 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 15 - 20 
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123. REGISTRE 123. Núm. referència inventari 8084, 9J, Ind. 47 
 
El registre està format per 1 fragment de nus. 
 
Fotografia registre 123.  
 
Anvers      Revers 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de nus 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Es tracta d’un fragment de nus, del qual no es distingeix de quants elements està format. No obstant, 
es pensa que el nus estaria format per corda torçada que acabaria en nus. Segons Charlton (1996; 74) i 
la seva diferenciació entre nusos, aquesta peça es definiria com a nus de de pom, els quals són nusos 
per formar un final de botó a la corda i evitar així que aquesta es desfaci o s’esfilagarsi, per 
proporcionar un agafador o per aturar la corda quan passa a través d’algun objecte. En aquest nus, la 
funció segurament seria per formar un final de botó a la corda. No s’aprecien les voltes necessàries per 
la confecció del nus, per la qual cosa no es pot dir si es tracta d’un nus simple o compost. 
Aquest nus conserva una longitud de 21,5 mm, una amplitud de 17,1 mm i un gruix de 12,3 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la superfície presenta taques de guix provinent de la 
cova. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que 
no ha patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

12,3 
21,5 

17,1 
Nre. restes 1 

   0                                                                   2 cm 
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124. REGISTRE 124. Núm. referència inventari 8087, 9J 
 
El registre està format per 10 branquillons, 11 fragments de sudari i 3 fragments de corda torçada cap 
a la dreta (torsió S). Tot seguit es descriuran els fragments de corda torçada. 
 
124.1. Peça 124. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 124.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. 
El seu angle de torsió de 25° - 30° és mitjà – tancat i les cordes són d’impressió simple, al no 
visualitzar-se línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 43,7 – 26,8 
mm. Cada cordill que forma les cordes fa uns 2,5 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 2; amb un gruix d’uns 4,7 – 4,4 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió tancada. 
Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fortes i resistents, de torsió i rigidesa tancada.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de guix provinent de la 
cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats, i part dels seus cordills esfilagarçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un 
procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

4,7 - 4,4 

2,5 
43,7 - 26,8 

Nre. restes 3 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 2 
Angle torsió 25 - 30 



590 
 

125. REGISTRE 125. Núm. referència inventari 8110, 7K 
 
El registre està format per 2 fragments de corda trenada.  
 
Fotografia registre 125. 
 
 

  
 
 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. El fragment major està recobert per una gran capa de 
sediment, fet que dificulta la diferenciació dels cordills. En canvi, el fragment menor, té els 3 cordills 
separats i en una baixa compactació. Amb un angle de torsió de 15° - 20° s’estima que les peces tenen 
una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes tenen una longitud de 30,9 – 25,1 mm i una amplitud de 12,6 
– 10,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 4,3 mm, mentre que el gruix de les cordes és de 5,8 mm. 
L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les diferències de gruix dels 
cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. Tanmateix, la baixa definició dels 
cordills en el fragment menor indica que la peça ha estat sotmesa a gran pressió. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc, però la seva superfície presenta restes de sediments, micro 
fauna i calç provinents de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura 
rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que no 
han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,8 
4,3 

30,9 - 25,1 
12,6 - 10,7 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 15 - 20 

Anvers             Revers 

 

 0                    2 cm 
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126. REGISTRE 126. Núm. referència inventari 8113, 7K 
 
El registre està format per 2 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) i 1 fragment de 
corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
126.1.   Peça 126. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Fotografia registre 126.1. 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordills torçats cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de les restes, 
però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es distingeixen clarament les línies de divisió de 
les fibres. 
El seu angle de torsió és suau. Aquest registre està format pel que es determinen com a 2 fragments de 
cordills prims. Les seves mesures són 15,6 – 11,2 mm de longitud per 2,4 mm de gruix.   
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

2,4 
15,6 - 11,2 

Nre. restes 2 
Angle torsió 10 

    0                                                                          2 cm 
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126.2. Peça 126. Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 126.2. 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En un dels seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordi lls, 
fet que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. Tanmateix, la peça té adherida una 
gran quantitat de sediment. 
El seu angle de torsió de 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar -se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 26 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 1,4 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 2; amb un 
gruix d’uns 4,9 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però en la superfície presenta restes 
de sudari. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

4,9 

1,4 
26 

Nre. restes 2 
Nre. cordills 2 – ply 

Nre. torsions / cm 2 
Angle torsió 20 

     0                                                                       2 cm 
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127. REGISTRE 127. Núm. referència inventari 8117, 7K, Ind. 53 
 
El registre està format per 1 fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S). 
 
Fotografia registre 127. 
 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda torçada cap a la dreta (torsió S) formada per dos cordills (2-ply). Cada cordill està 
torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió inicial 
és Z, mentre que la torsió final és S. En els seus dos extrems, la corda ha perdut part dels cordills, fet 
que provoca que la corda acabi sense doblegar-se en 2-ply. Tanmateix, la peça es presenta amb una 
baixa tensió entre els cordills. 
El seu angle de torsió de 15° - 20° és mitjà i la corda és d’impressió simple, al no visualitzar-se línies de 
divisió en els cordills. Aquest fragment presenta una longitud de 36,8 mm. Cada cordill que forma la 
corda fa uns 2,9 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre és de 0,5; amb un 
gruix d’uns 6 mm, la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
El fragment presenta l’aspecte d’una corda fina i prima, però forta i resistent, de torsió i rigidesa 
mitjana.  
 
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però en la superfície presenta restes 
de sudari. Els seus extrems es troben esfilagarçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb 
algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

6 

2,9 
36,8 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 15 - 20 

   0                                                          2 cm 
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128. REGISTRE 128. Núm. referència inventari 8547, 5K, R. 179, Ind. 6 
 
El registre està format per 4 fragments de sudari, 1 fragment de corda trenada i 2 fragments de corda 
torçada cap a la dreta (torsió S).Tot seguit es descriuran, de forma separada, el fragment de corda 
trenada i els fragments de corda torçada. 
 
128.2. Peça 128. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 128.2. 
 
Anvers     Revers 

 
  
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma poc 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. La corda ha perdut part de les fibres que formen els cordills, 
fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda i que els cordills no es trobin definits. Amb un 
angle de torsió de 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Tanmateix, en un dels seus 
extrems la corda no finalitza en 3-ply per la pèrdua de fibres en els seus cordills. 
La corda té una longitud de 20,7 mm i una amplitud de 10,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 4,7 mm, 
mentre que la corda té un gruix de 3,2 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la 
corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície presenta taques 
de guix i sediments provinent de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una 
textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça 
que ha patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,2 
4,7 

20,7 
10,7 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 

   0                                                2 cm 
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128.3. Peça 128. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 128.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. Les 2 cordes es troben formant part d’una peça compacta 
de sediment i fragments de sudari. Les cordes es conserven amb una forma poc definida, per la qual 
cosa es fa difícil distingir-ne les parts.  
El seu angle de torsió de 25° - 30° és tancat i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 26,5 – 19,7 mm. Cada 
cordill que forma les cordes fa uns 2,7 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és d’1; amb un gruix d’uns 4,9 – 4,7 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió tancada.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície presenta 
restes de guix, sediment i sudari provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. 
Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

4,9 - 4,7 

2,7 
26,5 - 19,7 

Nre. restes 2 

Nre. cordills 2 – ply  
Nre. torsions / cm 1 

Angle torsió 25 - 30 

   0                                                     2 cm 
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129. REGISTRE 129. Núm. referència inventari 8569, 10J, R. 176 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 129. 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma semi 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En els seus extrems, la corda ha perdut part de les fibres que 
formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Amb un angle de torsió de 
15° - 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
La corda té una longitud de 77,4 mm i una amplitud d’11,4 – 8,5 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,1 – 
4,5 mm, mentre que la corda té un gruix de 6,3 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els 
cordills i la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments.  
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

6,3 

7,1 - 4,5 
77,4 

11,4 - 8,5 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 15 - 20 

Anvers 

Revers 

 0                                       2 cm 
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130. REGISTRE 130. Núm. referència inventari 8570, 10J 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 130. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills sense conservar una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda i que no finalitzi en 3-
ply. Tanmateix, la peça es conserva de forma poc compacta per la qual cosa es diferencien les fibres dels 
cordills de forma esfilagarçada. Amb un angle de torsió de 20° s’estima que la peça té una rigidesa de 
torsió mitjana. La corda té una longitud de 48,2 mm i una amplitud de 10,6 mm. Els cordills tenen un 
gruix de 5,2 mm, mentre que la corda té un gruix de 3,7 mm. Tant l’oscil·lació dins les mesures de gruix 
entre els cordills i la corda, com la baixa definició dels cordills, pot ser deguda a que la peça va estar 
sotmesa a grans pressions post-deposicionals.  
Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments.  
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten esfilagarçats, com tot el conjunt de la peça. Es tracta d’una peça que no ha patit 
un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,7 
5,2 

48,2 
10,6 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 

Revers 

Anvers 

   0                                               2 cm 
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131. REGISTRE 131. Núm. referència inventari 8571, 10J, R. 186 
 
El registre està format per 3 fragments de corda trenada.  
 
Fotografia registre 131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills poc coservats ni 
definits. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, les cordes han perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en les mateixes cordes i que no finalitzin en 
3-ply. Tanmateix, les 3 peces conserven una gran quantitat de sediment, fet que dificulta l’observació 
dels cordills i de les fibres. Amb un angle de torsió de 10° s’estima que les peces tenen una rigidesa de 
torsió suau. Les cordes tenen una longitud de 92,9 – 50,2 mm i una amplitud de 13,7 – 11,3 / 6,5 – 4,7 
mm. Els cordills tenen un gruix de 6,9 – 4,4 mm, mentre que el gruix de les cordes és de 3,2 mm. 
L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les diferències de gruix dels 
cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments. La 
superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten esfilagarçats. Es tracta d’unes peces que han patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,2 

6,9 - 4,4 
92,9 - 50,2 

13,7 - 11,3 / 6,5 - 4,7 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 10 

0                                                                5 cm 
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132. REGISTRE 132. Núm. referència inventari 8669, 7K, R. 178, Ind. 33 
 
El registre està format únicament per 2 fragments de sudari. Aquests fragments no seran descrits. Els 
fragments han patit un procés de restauaració. 
 
Fotografia registre 132. 
 

 

    

 

 

 

 

       0                                                                                                                                5 cm 
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133. REGISTRE 133. Núm. referència inventari 8673, 4K, R. 162, Ind. 50 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe. 
 
Fotografia registre 133.  
 
Anvers      Revers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragment de resta informe fet de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formaria part d’una resta més gran. No es 
distingeix cap direcció de la fibra, així com tampoc les línies de divisió de les fibres. La peça presenta una 
superposició de fibres en una de les seves cares. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 19,1 mm, una amplitud de 14,4 mm i un gruix de 1,9 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es 
presenta amb taques de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. La 
superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis al tacte. Les restes han sigut restaurades.  
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

1,9 
19,1 

14,4 
Nre. restes 1 

   0                                                            2 cm 
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134. REGISTRE 134. Núm. referència inventari 8972, 7I, R. 181, Ind. 4 
 
El registre està format per 3 fragments de sudari, 2 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió 
z) i 5 fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). Tot seguit es descriuran, de forma separada, 
els fragments de cordill i els fragments de corda torçada. 
 
134.2. Peça 134. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z)  
 
Fotografia registre 134.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragment de cordill torçat cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de la resta, però 
es pensa que formaria part d’una resta més gran. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les 
fibres. 
El seu angle de torsió és mitjà. Aquest registre està format pel que es determina com a 2 fragments de 
cordills prims. Les seves mesures són 27,4 – 21,29 mm de longitud per 6,1 – 5,4 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

6,1 - 5,4 
27,4 - 21,29 

Nre. restes 2 

Angle torsió 15 - 20 
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134.3. Peça 134. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 128.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. Els 2 fragments més llargs es conserven en una peça 
compacta de restes de sediment i capes de restes de sudari per sobre i per sota que les fan mantenir 
en posició paral·lela entre elles. 
El seu angle de torsió de 10° - 15° és suau – mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-
se línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 63,6 – 22,75 mm. Cada 
cordill que forma les cordes fa uns 4,3 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per 
centímetre és de 0,5; amb un gruix d’uns 8,1 – 7,3 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió suau – 
mitjana. Els fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de 
torsió i rigidesa mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície presenta 
restes de guix provinent de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que han patit un 
procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

8,1 - 7,3 

4,3 
63,6 - 22,75 

Nre. restes 4 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 0,5 
Angle torsió 10 - 15 
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135. REGISTRE 135. Núm. referència inventari 9102, 7K, Ind. 33 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 135. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills sense conservar una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda i que no finalitzi en 3-
ply. Tanmateix, la peça es conserva de forma poc compacta per la qual cosa es diferencien les fibres dels 
cordills de forma esfilagarçada. Amb un angle de torsió de 25° - 30° s’estima que la peça té una rigidesa 
de torsió tancada.  
La corda té una longitud de 51,2 – 14,7 mm i una amplitud de 14,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,1 
mm, mentre que la corda té un gruix de 3,8 mm. Tant l’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els 
cordills i la corda, com la baixa definició dels cordills, pot ser deguda a que la peça va estar sotmesa a 
grans pressions post-deposicionals.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments. La 
superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten esfilagarçats, com tot el conjunt de la peça. Es tracta d’una peça que no ha patit 
un procés de restauració. 
136. REGISTRE 136. Núm. referència inventari 9116, 7K 
 
El registre està format per 122 ossets, 10 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z), 4 
fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) i 2 fragments de nus. Tot seguit es descriuran, de 
forma separada, els fragments de cordill, els fragments de corda torçada i els fragments de nus. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,8 

7,1 
51,2 – 14,7 

14,7 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 25 - 30 

Anvers Revers 

  0                                       2 cm 
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136.2. Peça 136. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z)  
 
Fotografia registre 136.2. 

 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fragments de cordills torçats cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de la resta, 
però es pensa que formarien part d’una resta més gran, segurament de les cordes torçades cap a la 
dreta (torsió S) que formen aquest mateix registre. Es distingeixen clarament les línies de divisió de les 
fibres i la seva torsió. 
El seu angle de torsió és mitjà – tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 10 
fragments de cordills prims. Les seves mesures són 19,4 – 9,7 mm de longitud per 2,2 – 2,1 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, amb certes taques de guix provinent de la cova. Els seus 
extrems es troben esfilagarçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes 
rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un procés de restauració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

2,2 – 2,1 
19,4 – 9,7 

Nre. restes 10 
Angle torsió 20 - 25 
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136.3. Peça 136. Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 136.3. 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S z,z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes torçades cap a la dreta (torsió S) formades per dos cordills (2-ply). Cada cordill 
està torçat cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la corda. El sentit de la torsió 
inicial és Z, mentre que la torsió final és S. Aquestes cordes segurament formarien part d’unes restes 
més grans, juntament amb els cordills i els nusos d’aquest mateix registre. 
El seu angle de torsió de 20° és suau – mitjà i les cordes són d’impressió simple, al no visualitzar-se 
línies de divisió en els cordills. Aquests fragments presenten una longitud de 34,5 – 10,3 mm. Cada 
cordill que forma les cordes fa uns 2 mm de gruix. S’estima que el nombre de torsions per centímetre 
és de 0,5; amb un gruix d’uns 6,8 – 4,1 mm, les peces tenen una rigidesa de torsió suau – mitjana. Els 
fragments presenten l’aspecte d’unes cordes fines i primes, però fortes i resistents, de torsió i rigidesa 
suau – mitjana.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de guix provinent de la 
cova. Els seus extrems es troben esfilagarçats, així com també el traçat de les cordes. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un 
procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud 

6,8 - 4,1 

2 
34,5 - 10,3 

Nre. restes 4 
Nre. cordills 2 – ply  

Nre. torsions / cm 1,5  
Angle torsió 20 
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136.4. Peça 136. Fragments de nus fet de corda torçada cap a la dreta (torsió S) 
 
Fotografia registre 136. 
 

  
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de nus 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Es tracta de 2 fragments de nus formats per fragments de corda torçada cap a la dreta (torsió S). Les 
fibres de les cordes tenen una torsió cap a l’esquerre (torsió z) abans de ser doblegats per formar la 
corda. El sentit de la torsió inicial és Z, mentre que la torsió final és S.  
Segons Charlton (1996; 74) i la seva diferenciació entre nusos, aquestes peces es definirien com a 
nusos de pom, els quals són nusos per formar un final de botó a la corda i evitar així que aquesta es 
desfaci o s’esfilagarsi, per proporcionar un agafador o per aturar la corda quan passa a través d’algun 
objecte. En aquests nusos, la funció segurament seria per formar un final de botó a la corda. El nus 1 
conserva gran quantitat de sudari que impedeix veure el nombre de llaçades que el formen, en canvi, 
el nus 2 està format per una llaçada, per la qual cosa es pot dir que es tracta d’un nus simple. El nus 1 
presenta una longitud de 19,9 mm, una amplitud de 20,3 mm i un gruix de 16,4 mm. El nus 2 presenta 
una longitud de 20,2 mm, una amplitud de 18,9 mm i un gruix de 15,4 mm. Els dos nusos estan 
formats pel mateix estil de corda torçada cap a la dreta (torsió S), amb el mateix gruix de 4,5 – 4,15 
mm, la mateixa tensió i la mateixa torsió. Segurament formarien part d’unes restes més grans, 
juntament amb els cordills i les cordes torçades d’aquest mateix registre.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de guix provinent de la 
cova. Els seus extrems es troben esfilagarçats, així com també el traçat de les cordes. La superfície 
presenta un aspecte llis, tot i que amb algunes rugositats. Es tracta d’unes peces que no han patit un 
procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

16,4 – 15,4 

20,2 – 19,9 
20,3 – 18,9 

Nre. restes 2 

Nus 1 Nus 2 



607 
 

137. REGISTRE 137. Núm. referència inventari 9201, 7K 
 
El registre està format per 2 fragments de sudari, 5 fragments de fibra, 1 fragment de corda trenada, 2 
fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) i 1 fragment de resta informe. Tot seguit es 
descriuran, de forma separada, els fragments de fibra, el fragment de corda trenada, els fragments de 
cordill i els fragments de resta informe. 
 
137.1. Peça 137. Fragments de fibra 
 
Fotografia registre 137.1. 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de fibra 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 

 
Fragments de fibra que no presenten cap torsió aparent, conservant la seva forma original. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera inclinació de les fibres, fruit de la mateixa conservació in situ. 
 Són fragments petits que mesuren 12,2 – 8,3 mm de longitud per 1,3 – 1,1 mm de gruix. Considerats 
dins la categoria de fibres soltes al conservar-se compactes amb un gruix de fins a 2 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície es presenta amb taques de guix 
provinent de la cova. Els seus extrems es troben esquinçats i esfilagarçats. La superfície presenta un 
aspecte llis. Les restes no han sigut restaurades. 
 
 
 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  

1,1 - 1,3 
8,3 - 12,2 

Nre. restes 5 
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137.2. Peça 137. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 137.2. 
 
Anvers                Revers 

  

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma semi 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. Amb un angle de torsió 
de 20° - 25° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana. Tanmateix, en un dels seus extrems la 
corda no finalitza en 3-ply per la pèrdua de fibres en els seus cordills. 
La corda té una longitud de 17,7 mm i una amplitud de 9,5 mm. Els cordills tenen un gruix de 7,8 – 6,9 
mm, mentre que la corda té un gruix de 3,5 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i 
la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície presenta taques 
de guix provinent de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració.  
 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,5 

7,8 – 6,9 
17,7 

9,5 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 20 - 25 

   0                                                        2 cm 
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137.3. Peça 137. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z)  

 

Fotografia registre 137.3. 
 
 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordills torçats cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de la resta, 
però es pensa que formaria part d’una resta més gran. Es distingeixen clarament les línies de divisió de 
les fibres. 
El seu angle de torsió no s’aprecia.  
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de cordill prim. Les seves mesures 
són 14,8 – 14 mm de longitud per 3 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

3 

14,8 - 14 
Nre. restes 2 

Angle torsió No s'aprecia 

       0                                                                                     2 cm 
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137.4. Peça 137. Fragment de resta informe 
 
Fotografia registre 137.4. 
 
   Anvers             Revers 
 

   
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragment de resta informe format per una peça compacta de fibres vegetals, micro fauna i sediment. No 
es conserva la forma original de la resta. No es distingeix cap direcció de la fibra, així com tampoc les 
línies de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 17,1 mm, una amplitud de 4,7 mm i un gruix de 3,1 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, 
però la seva superfície es presenta restes de sediment i micro fauna. Els seus extrems es troben 
esquinçats o tallats. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte rugós i aspre al tacte. La resta no ha 
sigut restaurada. 

 

 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

3,1 
17,1 

4,7 
Nre. restes 1 

    0                                                                  2 cm 
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138. REGISTRE 138. Núm. referència inventari 9849, 7L, R. 166 
 
El registre està format per 1 fragment de sudari i 3 fragments de corda trenada. Tot seguit es 
descriuran els fragments de corda trenada. 

 
Fotografia registre 138.2. 
 
Anvers           Revers 
 

 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els dos fragments més llargs es troben conservats de forma 
que una corda està enrrollada sobre l’altra corda. Amb un angle de torsió de 15° - 20° s’estima que les 
peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes més llargues tenen una longitud de 41 – 32 mm i 
una amplitud d’11,8 – 10 mm. Els cordills tenen un gruix de 8 - 7 / 7 – 6 mm, mentre que el gruix de les 
cordes és de 7 – 6 mm. En canvi, la corda més curta mesura 17,6 mm de longitud, 8 mm d’amplitud i 4,2 
mm de gruix, amb un gruix dels cordills de 5,6 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les 
trenes, així com també les diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-
deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta restes de sediments i calç 
provinents de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i 
aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces que han patit 
un procés de restauració. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

7 - 6 / 4,2 

8 - 7 / 5,6 
41 - 17,6 

11,8 - 8 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 15 - 20 

 0                         2 cm 
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139. REGISTRE 139. Núm. referència inventari 9850, 7L 
 
El registre està format per 2 fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) i 1 fragment de 
corda trenada. 
 
139.1. Peça 139. Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z)  
 
Fotografia registre 139.1. 

 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de cordill torçats cap a l’esquerre (torsió z) 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de cordills torçats cap a l’esquerre (torsió z). No es conserva la forma original de la resta, 
però es pensa que formaria part d’una resta més gran. Es distingeixen clarament les línies de divisió de 
les fibres. 
El seu angle de torsió és tancat. Aquest registre està format pel que es determina com a 2 fragments de 
cordills prims. Les seves mesures són 23,7 – 18,7 mm de longitud per 2,6 – 2,4 mm de gruix.  
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb certes taques de guix provinent 
de la cova. Els seus extrems es troben tallats o esquinçats. La superfície presenta un aspecte llis, tot i 
que amb algunes rugositats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració. 
 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  

2,6 - 2,4 

23,7 - 18,7 
Nre. restes 2 

Angle torsió 30 

     0                                                                        2 cm 
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139.2. Peça 139. Fragment de corda trenada 
 
Fotografia registre 139.2. 
 
  Anvers                               Revers 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Amb un angle de torsió de 25° - 30° s’estima que la peça té 
una rigidesa de torsió tancada.  
La corda té una longitud de 39 mm i una amplitud de 9,9 – 9,1 mm. Els cordills tenen un gruix de 6,8 – 
5,5 mm, mentre que la corda té un gruix de 4,3 – 4,2 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els 
cordills i la corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta taques de guix provinent de la 
cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que no ha patit un procés de restauració.  
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,3 - 4,2 

6,8 - 5,5 
39 

9,9 - 9,1 
Nre. restes 1 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 25 - 30 
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140. REGISTRE 135. Núm. referència inventari 9851, 7K, R. 167 
 
El registre està format per 1 fragment de resta informe.  
 
Fotografia registre 140. 
 
       Anvers         Revers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Resta informe 
 
Descripció tècnica 
 

  
 
 
 
 
 

 
Fragment de resta informe fet de fibres vegetals i restes de sediment conservat de forma compacta i 
sense cap tipus de forma. No es conserva la forma original de la resta, ni tampoc es distingeixen els 
elements de la peça. En certes parts, es distingeixen parcialment la direcció sense cap torsió i les línies 
de divisió de les fibres. 
Aquest registre està format pel que es determina com a 1 fragment de resta informe. De les restes 
informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. El fragment conserva una 
longitud de 46,6 mm, una amplitud de 37 mm i un gruix de 34 mm. 
 
Descripció morfològica 
La resta conserva un estat de conservació òptim. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, 
però la seva superfície es presenta restes de sediment. Els seus extrems es troben esquinçats o tallats. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte rugós i aspre al tacte. La resta ha sigut restaurada. 

 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

34 
46,6 

37 
Nre. restes 1 

    0                                                                                           5 cm 
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141. REGISTRE 141. Núm. referència inventari 9852, 7K, R. 172 
 
El registre està format per 2 fragments de resta informe i 3 fragments de corda trenada. 
 
141.1. Peça 141. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 141.1. 
 
  Anvers      Revers 

 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. Es 
distingeix parcialment la direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les 
fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 2 fragments de resta informe. De les 
restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven 
una longitud de 12,1 – 9,8 mm, una amplitud de 7,3 – 6,3 mm i un gruix de 2,3 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb taques de guix provinent de la 
cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva 
sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Les restes han sigut restaurades. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

2,3 
12,1 – 9,8 

7,3 – 6,3 
Nre. restes 2 

    0                                                              2 cm 
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141.2. Peça 141. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 141.2. 
 
             Anvers                                    Revers 

  

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
semi definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els fragments han perdut part de les fibres dels seus 
cordills, fet pel qual els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 15° - 20° s’estima 
que les peces tenen una rigidesa de torsió mitjana. Les cordes tenen una longitud de 60,9 – 17,2 mm i 
una amplitud d’11,7 – 8,9 / 9,7 mm. Els cordills tenen un gruix de 4,3 mm, mentre que el gruix de les 
cordes és de 9,8 – 6,7 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les 
diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb taques de guix provinent de la 
cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva 
sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

4,3 

9,8 – 6,7 
60,9 - 17,2 

11,7 – 8,9 / 9,7 
Nre. restes 3 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 15 - 20 

  0                                                                      5 cm 
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142. REGISTRE 142. Núm. referència inventari 9853, 7K, R. 173 
 
El registre està format per 6 fragments de resta informe, 1 osset i 8 fragments de corda trenada. Tot 
seguit es descriuran, de forma separada, els fragments de resta informe i els fragments de corda 
trenada. 
 
142.1. Peça 142. Fragments de resta informe 
 
Fotografia registre 142.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 

 

 
Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres, la qual cosa podria explicar-se pel fet 
de que formaven part d’una corda trenada. Es distingeix la direcció de la fibra sense cap torsió, així com 
també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està format pel que es determinen com a 6 
fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat la longitud, l’amplitud i el gruix de les 
mostres. Els fragments conserven una longitud de 19,3 – 8,5 mm, una amplitud de 10,8 – 4,7 mm i un 
gruix de 4,2 – 1,3 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb taques de guix provinent de la 
cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva 
sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Longitud  
Amplitud 

4,3 – 1,3 
19,3 – 8,5 

10,8 – 4,7 
Nre. restes 6 

Anvers 

Revers 
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142.2. Peça 142. Fragments de corda trenada 
 
Fotografia registre 142.2. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragments de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragments de cordes trenades formades per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma 
poc definida. No s’aprecia torsió en els cordills. Els fragments han perdut part de les fibres dels seus 
cordills, fet pel qual els seus extrems no acaben en 3-ply. Amb un angle de torsió de 10° s’estima que les 
peces tenen una rigidesa de torsió suau. Les cordes tenen una longitud de 58,4 / 31,4 – 13 mm i una 
amplitud de 15,4 / 8,9 – 8,6 mm. Els cordills tenen un gruix de 6,1 – 4,3 mm, mentre que el gruix de les 
cordes és de 5,5 – 4,6 mm. L’oscil·lació dins les mesures d’amplitud de les trenes, així com també les 
diferències de gruix dels cordills pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes. 
 
Descripció morfològica 
Les restes presenten un estat de conservació òptim, tot i que han patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós fosc de tonalitat ferruginosa, però la seva superfície presenta restes 
de sediments i calç provinents de la cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una 
textura rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’unes peces 
que han patit un procés de restauració. 
 

Mesures (mm) 
Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

5,5 - 4,6 

6,1 - 4,3 
58,4 / 31,4 – 13  

15,4 / 8,9 – 8,6  
Nre. restes 8 

Nre. cordills 3 – ply  
Angle torsió 10 
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143. REGISTRE 143. Núm. referència inventari 9855, 7K, R. 164 
 
El registre està format per 1 fragment de corda trenada.  
 
Fotografia registre 143. 
 
               Anvers                                  Revers 
 

 

 
 
 
Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Fragment de corda trenada 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de corda trenada formada per tres cordills (3-ply), amb els cordills conservant una forma poc 
definida. No s’aprecia torsió en els cordills. En part del seu traçat, la corda ha perdut part de les fibres 
que formen els cordills, fet que provoca diferències de gruix en la mateixa corda. La gran quantitat de 
sediment que acompanya la corda dificulta la diferenciació dels elements que la formen. Amb un angle 
de torsió de 20° s’estima que la peça té una rigidesa de torsió mitjana.  
La corda té una longitud de 22 mm i una amplitud de 11,1 mm. Els cordills tenen un gruix de 6,1 mm, 
mentre que la corda té un gruix de 3,5 mm. L’oscil·lació dins les mesures de gruix entre els cordills i la 
corda pot ser deguda als processos post-deposicionals de les restes.  

Descripció morfològica 
La resta presenta un estat de conservació òptim, tot i que ha patit una pèrdua total de flexibilitat i 
sequedat. El seu color és marronós clar, però la seva superfície presenta taques de guix i sediments 
provinents de la cova. 
La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, amb una textura rugosa i aspre al tacte. Els seus 
extrems es presenten tallats o esquinçats. Es tracta d’una peça que ha patit un procés de restauració. 

Mesures (mm) 

Gruix 
Gruix cordill 
Longitud  
Amplitud 

3,5 
6,1 

22 
11,1 

Nre. restes 1 
Nre. cordills 3 – ply  

Angle torsió 20 

     0                                                             2 cm 
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144. REGISTRE 144. Núm. referència inventari 9856, R. 165 
 
El registre està format per 8 fragments de resta informe. 
 
Fotografia registre 144. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espècie utilitzada 
És una peça feta de fibres vegetals 
 
Tipus d’objecte 
Restes informes 
 
Descripció tècnica  
 

 
 
 
 
 
 

Fragments de restes informes fetes de fibres vegetals, sense un aparent tractament de la fibra. No es 
conserva la forma original de la resta, però es pensa que formarien part d’una resta més gran. En part 
d’alguns fragments s’aprecia una lleugera superposició de fibres. En certs fragments es distingeix certa 
direcció de la fibra sense cap torsió, així com també les línies de divisió de les fibres. Aquest registre està 
format pel que es determinen com a 8 fragments de resta informe. De les restes informes s’han mesurat 
la longitud, l’amplitud i el gruix de les mostres. Els fragments conserven una longitud de 13,8 – 11,1 mm, 
una amplitud de 9,7 – 4,8 mm i un gruix de 2,4 mm. 
 
Descripció morfològica 
Les restes conserven un estat de conservació òptim. Tant les restes vegetals, com el sediment que els 
acompanya tenen un color marronós fosc de tonalitat ferruginosa, amb taques de guix provinent de la 
cova. La superfície de la resta vegetal és d’un aspecte llis, mentre que els fragments on s’hi conseva 
sediment la seva textura és rugosa i aspre al tacte. Els seus extrems es presenten tallats o esquinçats. 
Les restes han sigut restaurades. 

Mesures (mm) 
Gruix 
Longitud  
Amplitud 

2,4 
13,8 – 11,1 

9,7 – 4,8 
Nre. restes 8 

Anvers 

Revers 
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